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Cet article résume le panorama de I'état de I'ad technologies d’optique intégrée
maitrisées au laboratoire Foton (Systemes Photes)jgaxé sur l'optique intégrée
polymeére active et passive, les guides en silioatsilice poreuse pour la réalisation
de capteurs biologiques, ainsi que les applicatides guides en verres spéciaux
étudiés en collaboration avec d’autres laboratoires

MOTS-CLEFS : optique intégrée ; matériaux pour l'optique ; teinent du signal
optique ; capteurs.

1. INTRODUCTION

Le laboratoire Foton au travers du groupe de retigex Optique Guidée et Capteurs » met
au point des technologies d’Optique Intégrée (@puds plus de dix ans grace a sa plate-forme
CCLO. L'objectif est de travailler sur la méthodgie de fabrication et les effets physiques
indésirables survenant au cours des procédés de &agbtenir des fonctions intégrées permettant
de démontrer les avantages spécifiques de matéaiatigs notamment que le silicium, dans le
domaine du traitement du signal optique, principedet pour les télécommunications, et, dans le
domaine des capteurs pour la détection et la g@edtespéces biologiques.

2. TECHNOLOGIE D’ OPTIQUE INTEGREE POLYMERE POUR LE TRAITEMENT DU SIGNAL TOUT
OPTIQUE

En guise d’exemple nous illustrerons ici un résudtar les micro-résonateurs pour lesquels
nous avons résolu un certain nombre de problengesili

gomcrorere [N défauts de surfaces (rides), de non adhérence et
“}‘\? — d’'incompatibilité, qui peuvent apparaitre au codtsprocess.
PN cowlagede o e Le but est de maitriser la fabrication de ces fires en
‘ polymére les plus miniaturisées possibles et dutenl des
applications telles que des filtres accordables fesjet ANR
Selectaccess) et des effets non linéaires pouaiternent tout
_ optique du signal. La Figure 1 comporte un wafguaBices

e it comprenant des micro-anneaux de 90 a 240 um denrayo
SRS T 0P (contraste d’indice de réfraction de 0,08 a 0,15580 nm)
pour lequel nous maitrisons des gaps de coupla@esdem en
Figure 1 Wafer de guides et photolithographie UV. Les taux d’extinction atteggm 20 a 30

a_?_”_eaux en polymeres suf (B (Fig. 2) pour le port d’extraction (Drop) [1].
sHicium.




3. TECHNOLOGIE D’ OPTIQUE INTEGREE POUR LES CAPTEURS ET SOURCES LASER

Dans le domaine des capteurs nous explorons Drop Port -TE
particulierement les possibilités offertes par |
technologies de guides « creux », Si ou ,Sp@reux
réalisés directement par anodisation électrochieniou
bien par gravure plasma des zones poreuses. I

possible
d’atteindre v
des guides a | \:’V had
forts o ——10mW 100mW 300 M — - -400nw‘
contrastes =0 ) ) !
d'indice et de 1530 1532 1534 1536 1538
porosité de wavelength (nm)
plus de 60% Figure 2: Exemple de réponse
ns permettant expérimentale du port d’extraction
les deux bras d’un interférométre en guidesainsi un bon| (Prop) de micro-résonateurs
SiO, poreuse, de 4um de large et compromis polymeres, pour différentes
répartition du profil de mode dans chaqueg e des temperaturs.
bras. pertes optiques acceptables et une forte conciemi e

molécules a détecter. Cette technique nous a permis
notamment de réaliser un capteur de gaz ammordacl (< 1ppm). Récemment par exemple, nous
venons de réaliser un MZI en silice poreuse erctitre de guide ARROW avec des pertes de 2 a 3
dB/cm a 1550 nm. Il vient d’étre montré que la fimmnalisation des pores est effective pour
greffer les molécules a capter (BSA et HSA par eplejn

Par ailleurs, dans I'objectif de réaliser, un laged, 06 um, intégré compatible avec la
technologie silicium dans la problématique desrgaienexions optiques, des couches de silice et de
nitrure de silicium enrichies en silicium et dopges des ions néodyme sont développées en
optique intégrée pour fabriquer des guides monomadéfs de type ruban dans le cadre de 'ANR
Daphnés. Des pertes optiqgues inférieures a 1 dBdcrh,06 pum ont été mesurées et la
photoluminescence guidée caractéristique des iafis &Nété observée par top-pumping et en co-
propagation en utilisant une pompe non radiativentramt ainsi le transfert d’énergie entre les
nano-clusters ou défauts de Silicium des matritdisées et les ions de terre rare [3]. A partir de
ces résultats encourageants, des mesures de gaacieellement en cours.

CONCLUSION

Le laboratoire Foton avec sa plate-forme pour itpmt travaille a démontrer certaines
spécificités intéressantes pour le traitement gnasicomme pour les capteurs. En Ol nos travaux
visent a approfondir des fonctions & base de nigsonateurs passifs et actifs, des effets non
linéaires ultra rapides intégrés et la détectionnudécules biologiques avec les technologies
particulieres que nous maitrisons. Nous développassi toute la chaine de caractérisation optique
de guides dans la gamme de 345 pum.
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