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Caractéristiques hydrodynamiques de tourbe
~en colonne

Hydrodynamic characteristics of peat columns

T. GOSSET ('), D. R. THEVENOT (?) et L. ZILLIOX (?)

RESUME

Les performances des procédés de traitement d’eaux usées utilisant des lits ou colonnes de tourbe peuvent étre limitées par les propriétés

hydrodynamiques du matériau utilisé. :

Des expériences de circulation ascendante d’eau dans des colonnes de tourbe de 1,50 m de longueur et de 20 cm de diametre ont permis
de déterminer des conductivités hydrauliques (coefficient de Darcy) K égales, selon le remplissage, a 0,14-0,88 cm/s pour la tourbe brune
eutrophe d’Heurteauville et a 0,011-0,093 cm/s pour la tourbe blonde oligotrophe Floratorf. Pour ces 2 types de tourbe, le volume de pore
V, est voisin de 32.000 cm’® par colonne, ce qui correspond a une porosité cinématique comprise entre 74 et 87 %.

L’analyse mathématique des profils de concentration en sortie de colonnes, lorsqu’un échelon de KCI 10 mM est introduit, nous a permis
de mesurer des coefficients de dispersion D : ils sont compris entre 0,23 et-0,31 cm?/s pour la tourbe brune et entre 0,10 et 0,21 cm?*/s pour
la tourbe blonde. La comparaison des profils de concentration obtenus lors du passage de KCI et lors de son élution a I’eau montre que les
interactions KCl-tourbe sont principalement diffusionnelles et que ce réactif peut étre valablement utilisé comme traceur ,hydrodynamique.
Enfin, si 'on considere que la diffusion est controlée par un régime de dispersion cinématique pure, les coefficients de dispersion intrinséque

a’ sont compris entre 7 et 30 cm.
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SUMMARY

Water treatment processes which use peat bed or columns may be limited by hbydrodynamic properties of this material.

Ascending water experiments, using 1,5 m hight and 20 cm diameter columns, allowed us to determine hydraulic conductivity (Darcy
coefficient) K : it ranges between 0.14 and 0.88 cmls for eutrophic Heurteauville peat and between 0.011 and 0.093 cmls for oligotrophic
Floratorf peat, depending upon column filling conditions. For both peat types pore volume V, is near to 32,000 cm’, corresponding to a

74-87 % kinematic porosity.
Mathematical analysis of concentration profiles at column outputs, when 10 mM KCI plug injection were performed, gave dispersion

coefficient D ranging between 0.23 and 0.31 cm?ls for eutrophic peat and between 0.10 and 0.21 cm’/s for oligotrophic peat. Comparison
of concentration profiles when KCI is introduced or rinced by water shows that interactions between KCl and peat is mainly diffusional and
that KCIl may be used as hydrodynamic tracer. If diffusion is supposed to be under purely kinetic dispersion regime, intrinsic dispersion

coefficients o’ range between 7 and 30 cm.
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1. INTRODUCTION

(') Bureau Veritas, Direction Régionale Ile de France, 21-23,
Grande Allée du 12 février 1934, F-77186 Noisiel (France).

() Laboratoire de Bioélectrochimie et Analyse du Milieu
(L.A.B.A.M.), U.F.R. de Sciences et de Technologies, Université

Des lits ou colonnes de tourbe sont fréquemment
utilisés en assainissement urbain (Silvio 1972, Mc Kay
1980, Attal Gosset & Thévenot 1987) ou industriel

Paris-Val de Marne, Avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil
Cedex (France). Auteur a qui toute correspondance doit étre

envoyée.
(*) Institut de Mécanique des Fluides, U.A. C.N.R.S., 854, Uni-
versité Louis Pasteur, 2 rue Boussingault, 67083 Strasbourg Cedex

(France).

(Coupal & Lalancette 1976, Gosset Trancart & Thé-
venot 1986, Gosset 1986). Le dimensionnement de
telles installations nécessite une bonne connaissance
des caractéristiques hydrodynamiques de la tourbe uti-
lisée et en particulier de sa conductivité hydraulique et
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de sa porosité cinématique. En effet tous ces procédés
d’épuration utilisent des circulations d’effluents a tra-
vers des lits ou des colonnes de 10 a 150 cm d’épais-
seur : les pertes de charge a travers ces couches de
tourbe et les temps de contact de I'effluent avec le
matériau sont directement liés a ces 2 parametres.
Quelque soit le processus physicochimique (filtration,
adsorption, échange d’ions) ou biologique (biodégra-
dation sur biomasse fixée) utilisé au cours de ces épu-
rations d’eau usée (d’Olier 1984), I’adaptation d’essais
en pots a des procédés en continu utilise la conductivité
hydraulique et la porosité cinématique ou le volume
de pore V, du matériau utilisé. La détermination de
ces parametres présente donc un grand intérét bien
qu’elle n’ait donné lieu qu’a un nombre limité de tra-

vaux (Poots 1976, 1978, 1980; d’Olier 1984).

Ce document présente les résultats obtenus avec 4
pilotes préindustriels de 1,50 m de longueur et 20 cm
de diametre remplis de 2 types de tourbe : en effet,
afin de tenir compte des différences de propriétés de
ce matériau naturel liées a son gisement d’origine
(Puustjarvi & Robertson 1975), nous avons comparé
les caractéristiques hydrodynamiques de tourbe brune
eutrophe dite «tourbe d’Heurteauville» et de tourbe
blonde oligotrophe «Floratorf». Les grandes quantités
de tourbe utilisées dans les colonnes (env. 40 1) ainsi
que le souci d’obtenir un protocole de remplissage le
plus simple possible, nous ont conduits a ne faire subir
a la tourbe aucun prétraitement. En fait, les résultats
obtenus en pots (Gosset Trancart & Thévenot, 1984,
1986) ont démontré que la granulométrie de la tourbe
n’a que peu d’influence sur son pouvoir de fixation de
cations métalliques par complexation ou échange
d’ions. De plus, Given (1975), Poots (1980) et Attal
& Thévenot (1984) ont trouvé que le séchage néces-
saire a un tamisage rigoureux joue un role négatif sur
les capacités de rétention de colorants ou de cations
métalliques par des tourbes d’origine différente.

Deux types d’essais ont été réalisés sur ces pilotes :

— détermination des conductivités hydrauliques K
(coefficient de Darcy) des quatre colonnes en flux
ascendant d’eau de ville,

— détermination des porosités cinématiques et des
coefficients de dispersion D par mesure du volume de
pore V, en utilisant, comme traceur hydrodynamique,
des échelons de concentration de KCI avec divers
débits et modes d’alimentation des colonnes.

2. DEFINITION DE PARAMETRES
CARACTERISANT UN MILIEU POREUX

La configuration réelle de la géométrie et de I’écou-
lement au sein d’un sol, ou plus généralement d’un
milieu poreux, est trop compliquée pour étre décrite

dans ses détails microscopiques, car la vitesse du fluide
varie considérablement d’un point a 'autre et tout du
long d’'un méme parcours. Pour cette raison, [’écoule-
ment dans les milieux poreux est décrit en terme de
vecteur vitesse d’écoulement macroscopique, qui
représente la moyenne globale des vitesses microscopi-
ques dans le volume total du sol. L’élément de sol est
donc traité comme un milieu uniforme et comme si
I’écoulement était réparti sur toute la section (espace,
solide et liquide inclus). L’expérience entraine donc
'introduction d’une nouvelle échelle de volume, «le
Volume Elémentaire Représentatif» (V.E.R.). Le
V.E.R. est intermédiaire entre 1’échelle locale et
I’échelle du pore. C’est le plus petit volume de mélange
polyphasique (solide + liquide) dans lequel les défini-
tions et les mesures de propriétés du milieu poreux
sont possibles.

La lo1 de Darcy décrit I’équation du mouvement
d’un fluide a I’échelle du V.E.R. ou les singularités du
niveau granulométrique (échelle des pores) ne sont
plus prises en compte. Sous la forme :

() ="Kev: Sl (1)
elle définit une vitesse apparente v de filtration ou
débit unitaire ou encore vitesse de Darcy :

vi— ()5 =] (2)
ou : Q = débit total de filtration (L°/T), S = section
apparente de filtration (L*), K = conductivité hydrau-
lique ou coefficient de Darcy, appelée encore conduc-
tivité hydraulique (L/T), 1 = gradient hydraulique (dh/
dx), v = vitesse apparente de filtration ou débit uni-

tare 100!

Trois hypotheses sont généralement admises pour
que cette loi de Darcy soit vérifiée :

a) I’écoulement doit étre suffisamment lent, le nom-
bre de Reynolds R. devant étre inférieur a 1
R,=v.d.olu (3)
ou : d = dimension caractéristiq’ue du milieu (L), 0 =
masse volumique du fluide (M/L’), u = viscosité dyna-
mique du fluide (M.L™1.T™1).

b) uniformité, contrinuité et isotropie du milieu,
¢) unicité du fluide.

Le milieux poreux peut alors €tre caractérisé par
trois parametres : la conductivité hydraulique, la dis-
persivité et la porosité.

2.1. Conductivité hydraulique

La conductivité hydraulique est influencée par la
nature du sol ou du milieu : elle varie de 107° - 1077
cm/s dans un sol sableux a 1077 - 10™* c¢m/s dans un
sol argileux (Hillel 1974). Elle dépend non seulement
de la porosité totale mais aussi de la dimension des
pores conducteurs.
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La conductivité hydraulique K ne varie pas seule-
ment avec les propriétés du milieu solide, elle dépend
aussi des caractéristiques du fluide. On introduit ainsi
la perméabilité intrinseque k liée a K par la relation :

K=k.o.gh (4)
ou g est I’accélération de la pesanteur, o et u étant
respectivement la masse volumique et la viscosité
dynamique du fluide. K et k peuvent étre aisément
déterminés en mesurant simultanément le débit total
Q et le gradient hydraulique i, rapport de la perte de
charge hydraulique dh a travers une épaisseur définie
dx de sol et de cette épaisseur : i = dh/dx (figure 4).
[l est cependant nécessaire de saturer le milieu avec le
fluide, ici I’eau, et de faire circuler le fluide de facon
ascendante.

2.2. Dispersivité

Ce coefficient est déterminé en utilisant un traceur
hydrodynamique. On définit ainsi une substance mis-
cible a I’eau sans en modifier les caractéristiques phy-
siques et non interactive avec la matrice solide. Le
transport d’un échelon de concentration de traceur
d’un point d’injection au point de mesure permet d’ac-
céder au coefficient de dispersion D. Ce parametre est
déterminé a partir de la courbe de restitution donnant
la répartition des concentrations en traceur dans le
temps au point de mesure (Fried & Combarnous 1971,
Martaud 1983).

Dans un modeéle physique unidimensionnel, I’équa-

tion macroscopique de la dispersion hydrodynamique
STeclity:
Xsail it u.x Xt

1 .
/Cy = — rfc + T CEIC
S S [ T e S R (e

ou : x = abscisse de tout point d’une section section
droite (L); u = vitesse moyenne de pore (L/T); t =
temps (T); D = coefficient de dispersion hydrodynami-
que (L3R

Quand on peut négliger le deuxieme terme, la solu-
tion approchée s’écrit :

X ST

9 VARD r ~
C/Co=1-— : :
(295~ —©  exp { — 2 .dy (6)

Quand t est fixé et x est la distance au point d’injec-
tion, le rapport C/C, se déduit de la fonction de répar-
tititon d’une loi normale de moyenne ut et d’écart type
Sn=a(2 ADiestis (1011 cesli);

On remarquera qu’avec I’augmentation de trajet x,
la valeur de 0 augmente mais moins rapidement que
x : la zone de mélange (effet dispersif) perd de sa
signification relative vis-a-vis du déplacement convec-
tif au fur et a mesure que la distance x croit.

(9)
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FIG. 1. Courbes de déplacement unidirectionnel d’un traceur dans
un milieu poreux homogene.
Unidirectional flow of a tracer through an homogeneous porous

column.

Une propriété de la loi normale permet d’écrire :
2.0 = (Xp,16 — Xo,34) (7)
ol Xp, 16 €t X g4 sont les distances au point d’injection
pour lesquelles C/C, vaut respectivement 0,16 et 0,84.

Mais dans la plupart des expériences, I’abscisse | du
point de mesure est fixée a I’épaisseur du lit ou la
longueur de la colonne, et le temps t devient la varia-
ble. C/C, vaut 0,5 quand t = tys et la vitesse réelle
moyenne de pore u peut étre obtenue par la relation :

u = l/to,s (8)

Si 'on définit e = 2 . o pour largeur de la zone de
mélange, le coefficient de dispersion s’obtient par D
= e*/8 t, on peut alors écrire griace a la loi normale,
en définissant fp,16 €t Tp g4 COMME X 16 €L X0 84 :

I

| —u.t l_U.tU’H.;
e=2.0= 0’16]” = 7 (9)
P45 1Bl e (2.D.tog4)
On peut donc calculer D :
1 | —u.t =) ¢
Xoing I::;m I 1:1,34 ; (10)
8 (to.16) (to.84

Ce coefficient D est fréquemment relié a la vitesse
u moyenne de pore par la relation D = o’ . u ou o’
est appelé coefficient de dispersion intrinseque. Les
travaux de Pfannkuch (1963) montrent que cette solu-
tion reste valable si la distance moyenne du parcours
(xo 5 correspondant a C/C, = 0,5) est nettement supé-
rieure, par un facteur multiplicatif 5 a 10, a la largeur
e de la zone de mélange.

2.3. Porosité

Lors d’essais sur échantillons de milieu poreux, le
volume d’eau libre (gravitaire) rapporté au volume

== 49 L2
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total de I’échantillon indique la valeur de sa porosité
efficace (Zilliox 1985). Alors que cette porosité effi-
cace s’obtient comme un rapport de deux volumes, la
porosité cinématique s’obtient par le rapport de deux
vitesses : vitesse de Darcy/vitesse moyenne de pore.

Lorsque les courbes de restitution du traceur au
point de mesure sont disponibles (figure 5 et 6), le
volume de pore V, correspond, par définition, au
volume de traceur qu’il est nécessaire de faire circuler
poumquerC/Es atteigne OO

NV Wil

Le rapport de ce volume V, de pore et du volume
total V1 de la colonne de matériau poreux, entre le
point d’injection et le point de mesure, permet de défi-
nir la porosité cinématique V,/Vy qui représente la
porosité apparente du matériau vis a vis du fluide
étudié.

2.4. Cas particulier de la tourbe

Peu de renseignements sont disponibles sur la déter-
mination des parametres caractérisant ce milieu
poreux. Les tourbes, suivant leur origine, ont une
capacité de rétention d’eau égale a environ quatre a
dix fois leur poids sec. Pour les tourbes brunes, cette

capacité est limitée par un tassement des composants

de la tourbe (André 1981). Seuls, Bear (1972), Poots
(1980) et d’Olier (1984) ont déterminé des conductivi-
tés hydrauliques avec des modes opératoires différents.

Grace a la méthode de Porchet, d’Olier (1984) a
trouvé une conductivité hydraulique K de 3,7 cm/s,
ceci pour de la tourbe brune d’Heurteauville. Cette
méthode consiste a réaliser un trou cylindrique de sur-
face latérale connue, dans la tourbe dont la saturation
est controlée a ’aide d’un tensiomeétre. Ce trou est
alors rempli, et on mesure le temps nécessaire a I’écou-
lement de ’eau entre deux hauteurs.

Poots, quant a lui, a déterminé K en utilisant des
colonnes de 5 cm de diameétre et de 20 cm de hauteur.
La tourbe utilisée pour le remplissage de ses pilotes
était de la tourbe de sphaigne d’Irlande du Nord. Elle
avait été préalablement séchée, broyée puis criblée en
trois granulométries : 250-355, 355-500 et 710-1.000
microns. Les valeurs de conductivité hydraulique obte-
nues sont comprises entre 0,72 et 1,28 cm/s selon la
granulométrie employée. D’autre part, Poots cite une
étude de J. Bear (1972) qui a mesuré une conductivité
hydraulique comprise entre 10~* et 10™% cm/s.

Pour déterminer la porosité de la tourbe, diverses
techniques peuvent étre employées. L’utilisation de
porosimeétres a gaz ou a mercure nécessitent de travail-
ler avec de faibles quantités d’un échantillon sec et
homogene. Si ces conditions opératoires ont [’avantage

d’étre reproductibles, elles modifient par contre la
morphologie de I’échantillon. Poots (1980) a mesuré
avec un porosimetre a mercure une porosité variant
de 0,6 a 1,25 cm’/g pour de la tourbe irlandaise. Il
nous a semblé plus intéressant de mesurer les porosités
cinématiques car elles sont plus directement en relation
avec la nature des procédés d’assainissement utilisant
des lits ou colonnes de tourbe.

3. MATERIEL ET METHODES

3.1. Caractéristiques techniques des pilotes

Les quatre colonnes utilisées pour cette étude ont
été réalisées en P.V.C. d’une épaisseur de 0,6 cm (fi-
gure 2). Deux modeles de colonnes ont été construits
et remplis de tourbe a 2 reprises : deux colonnes pour
un type d’alimentation descendante H (28,5 a 29,5 kg
de poids frais, soit 4,4 a 5,9 kg de poids sec, de tourbe
brune) et I (10,4 a 17,0 kg de poids frais, soit 5,9 a
8,5 kg de poids sec, de tourbe blonde) et deux autres
pour une alimentation ascendante | (29,3 a 29,5 kg
de poids frais, soit 4,4 a 6,0 kg de poids sec, de tourbe
brune) et K (10,3 a 17,5 kg de poids frais, soit 5,8 a
8,7 kg de poids sec, de tourbe blonde). Les 2 charges
de tourbe utilisées pour remplir ces colonnes n’ont
subi aucun prétraitement, ni tamisage ni séchage : les
poids frais précédemment cités correspondent donc
aux quantités de tourbe utilisées lors de ces 2 remplis-
sages; les poids secs ont été calculés en mesurant la
teneur en eau d’un échantillon de ces tourbes au
moment du remplissage des colonnes. La seule diffé-
rence entre ces deux types de colonnes est que les
colonnes en flux descendant possédent un déversoir a
leur partie supérieure afin de maintenir une hauteur
d’eau constante en téte de colonne (figure 2). Pour les
quatre colonnes, le volume de tourbe utilisé est égal a
41.600 cm’. Des billes de verre de 4 mm de diametre
remplissent entierement les extrémités de chaque
colonne, afin d’obtenir une meilleure diffusion de la
solution en entrée de colonne et de réduire le volume
mort modifiant la concentration de 'effluent de sortie :
le volume utile total de chaque colonne est donc de

47.600 cm’.

Les quatre colonnes font partie d’un pilote semi-
industriel comprenant deux cuves et deux circuits
d’alimentation destinés a I’alimentation principale et
a une alimentation a contre-courant (figure 3). Quatre
pompes péristaltiques Gilson type HP 4F assurent la
distribution de la solution par I'intermédiaire d’un
réseau constitué de tuyaux Exacanal. Des vannes trois
voles fixées aux extrémités des colonnes permettent de
sélectionner le mode d’alimentation.
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FIG. 2. Schéma d’une colonne a flux descendant.

Vannes trois voies (A); déversoir (B); capteur de pression (C); dif-
fuseur (D); billes de verre (E); grille et toile non tissée (F); tourbe
blonde ou brune (G); échelle en cm.
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Scheme of a descending feed column.

(A) Three way valve; (B) overflow bypass; (C) water column pres-
sure sensor; (D) disperser; (E) glass beads; (F) coarse filter and
holder; (G) eutrophic or oligotrophic peat. Scale in cm.
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FIG. 3. Schéma de fonctionnement du pilote.

Colonne de tourbe brune avec alimentation descendante (H);
colonne de tourbe blonde avec alimentation descendante (I); colonne
de tourbe brune avec alimentation ascendante (J); colonne de tourbe
blonde avec alimentation ascendante (K); cuve d’alimentation (290
[) (L); cuve d’alimentation a contre-courant (290 1) (M); pompe
péristaltique (N); vannes trois voies (O).

: alimentation normale,

- alimentation a contre-courant.

Scheme of pilot plant.

(H) Eutrophic peat column using descending feed; (I) oligotrophic
peat column using descending feed; (J) eutrophic peat column using
ascending feed; (K) oligotrophic peat column using ascending feed;
(L) feedstock reservoir (290 1); (M) flushing reservoir (290 1); (N)

peristaltic pump; (O) 3 way valve.

: normal feed,
. reverse flow feed.

3.2. Mesure de la conductivité hydraulique

Les capteurs de pression utilisés pur notre étude
sont réalisés avec des tubes de P.V.C. transparent de
0,8 cm de diamétre interne. Deux capteurs sont logés
a I'intérieur de chaque colonne, 50 cm les séparant
I’un de ’autre (figure 2). Chacun d’entre eux est recou-
vert d’un filtre tubulaire Whatman (porosité 2
microns) pour éviter que la tourbe ne pénétre dans ces
tubes. Les pertes de charge sont mesurées par la diffé-
rence de hauteur d’eau entre les deux tuyaux fixés cote
a cote sur chaque colonne. Les mesures ont été précé-
dées par une période de mise en eau de 10 jours en flux
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ascendant a faible débit (0,55 cm’/s) : cette précaution
a été prise afin d’homogénéiser la tourbe et de chasser
les bulles d’air.

Les expériences effectuées pour déterminer les diffeé-
rentes valeurs du coefficient de Darcy K ont été menées
sur les quatre colonnes en flux ascendant afin que le
milieu poreux soit saturé. Pendant ’expérimentation,
une rupture des filtres tubulaires a I'intérieur des
colonnes I et ] n’a pas permis la détermination de leur
perméabilité. Des débits compris entre 0,72 et 2,77
cm’/s ont été utilisés pour les colonnes H et K par
période de 24 a 96 h.

3.3. Mesure de la porosité cinématique
et du coefficient de dispersion

Pour calculer le volume de pore V, de chaque colon-
ne, le protocole utilisé est le suivant :

a) 1njection en échelon d’une solution de chlorure
de potassium (Prolabo pour analyses) environ 10 mM,

b) mesure ponctuelle, a ’entrée de la colonne, de
la conductivité 1onique de la solution,

c) mesure en continu, a la sortie de la colonne, de
la conductivité ionique de 'effluent.

Le dispositif expérimental utilisé comprend :
a) un résistivimetre Solea Tacussel type CD60 et un
conductimetre Solea Tacussel type CD-6NG,

b) des cellules de mesure de conductimétrie, a circu-
lation, Solea Tacussel type CM 09.88G,

c) des enregistreurs graphiques Sefram type Gra-
phispot et Solea Tacussel type EPL-2 asservis a des
tiroirs potentiométriques V11 GD, pour suivre en
continu les variations de conductivité ionique a la sor-
tie des colonnes.

Les expériences ont été menées simultanément sur
quatre colonnes H, I, | et K, alimentées en flux ascen-
dant puis sur deux colonnes H et I en mode descen-
dant, afin de déterminer I'influence du mode d’alimen-
tation sur la porosité utile de chaque colonne. Apres
avoir observé la courbe de réponse de chaque colonne
a une injection en échelon d’une solution de chlorure
de potassium 10 mM, de ’eau du robinet est injectée
en téte de colonne avec le méme débit et la méme
direction d’alimentation.

Pour les courbes d’injection en échelon de KCI, C,
représente la concentration en entrée de KCl alors que

pour les courbes de lessivage a ’eau, C, est la derniere

concentration de KCl mesurée enh sortie de colonne
avant le début du ringage.

Les solutions de KCI utilisées pour ces essais ont
toujours été préparées avec de I’eau du robinet. Grace
a ’étalonnage des cellules, les données lues au résisti-
vimetre sont transformées en concentration apres cor-
rection de la conductivité de ’eau du robinet. On peut

alors visualiser les résultats de ces calculs en tracant
les courbes C/C, en fonction du volume V de solution
traité (figures 5 et 6).

4. RESULTATS ET DISCUSSION

4.1. Conductvité hydraulique

Les conductivités hydrauliques des deux types de
tourbe ont été déterminées par circulation ascendante
d’eau de ville a travers les colonnes du pilote. La figure
4 présente les variations des débits unitaires v, ou
vitesses apparentes de filtration, appliquées aux colon-
nes H et K nécessaires pour obtenir des pertes de
charge dh. Les régressions linéaires calculées sur 15
points pour la tourbe brune H et sur 14 points pour
la tourbe blonde K ont donné les résultats suivants :
colonne H (tourbe brune)

v =1,76.10 *.dhi — 1;42.10 * avec r> = 0,932
colonne K (tourbe blonde)

vi.= 1.861105°.dh’ — 4.025105 L aveeir’? = 0761
ou v et v’ représentent les débits unitaires (cm/s), et
dh et dh’ les pertes de charge (cm) mesurées entre 2
points distants, verticalement, de 50 cm. Il est donc
aisé d’en déduire les conductivités hydrauliques corres-
pondantes K :

® pour la tourbe brune K = 0,88 cm/s avec K,
= (0,83 cm/s et K, ..x = 0,93 cm/s,

® pour la tourbe blonde K’ = 0,093 cm/s avec K’ i,
= (0,069 cm/s et K’.... = 0,119 cm/s.

Connaissant les parametres physiques caractérisant
’eau a 20° C (Handbook of Chemistry and Physics,
1967-1968), on peut calculer la perméabilité intrinse-
que k de notre milieu. Nous avons obtenu :

® pour la tourbe brune k = 8,98.107° cm?,

® pour la tourbe blonde k> = 9,49.10 7 cm?.

Tourbe eutrophe Tourbe oligotrophe

I
Q

V)
AV

(cm / h)
N
N

—
0)

Debit unitaire

> 3 4 5

Perte de charge (cm)

FIG. 4. Influence du débit unitaire v (cmls) sur les pertes de charge
dh (cm d’eau) mesurées entre deux points distants de 50 cm.
Tourbe blonde (+) et brune (*) contenue dans les colonnes K et H.
Influence of specific water flow rate v (cmls) over pressure drop dh
(water cm) measured between 2 sampling ports S0 cm apart.

(+) oligotrophic and (*) eutrophic peat filling columns K and H.




Conscients de I'importance décisive du mode de
remplissage des colonnes sur la conductivité hydrauli-
que du matériau, nous avons réalisé un deuxiéme rem-
plissage de ces colonnes, apres plusieurs mois d’utilisa-
tion (Gosset 1986). Des expériences identiques de cir-
culation ascendante d’eau de ville nous ont permis de
mesurer des conductivités hydrauliques égales a 0,14
+ 0,02 cm/s (r*t = 0,99) et 0,01F cm/s (r: = 0,92)
pour les colonnes de tourbe brune et blonde. Ces
valeurs sont significativement plus faibles que les pré-
cédentes, la différence étant probablement attribuable
a la fois a la variabilité de la tourbe, d’un lot a 'autre,
et a la difficulté de reproduire exactement les mémes
conditions de remplissage d’une colonne de cette taille.
Néanmoins il apparait clairement que la tourbe eutro-
phe d’Heurteauville présente une conductivité hydrau-
lique plus élevée que la tourbe oligotrophe Floratort.
Ce résultat semble en opposition avec les observations
fréquentes des utilisateurs de tourbes brunes et blondes
en assainissement. Ainsi, en assainissement urbain il
est conseillé d’appliquer des débits de 10 a 15
l.m~%h™!, soit 2,8 a 4,2.107* cm/s, sur des lits de
tourbe brune de 40 cm de hauteur et des débits environ
2 fois plus élevés sur des lits de tourbe blonde de méme
épaisseur (Duchene, 1986). Cette apparente contradic-
tion entre nos résultats et ces observations de terrain
est probablement liée a la présence, dans les tourbes
brunes dont la décomposition est plus avancée, de
particules fines susceptibles de colmater plus facile-
ment les éléments filtrants supportant la tourbe. Dans
nos expériences une circulation ascendante prolongée
d’eau a probablement entrainé ces fines particules a
travers les disques de matériau non tissé délimitant
I’espace occupé par la tourbe. Si ces disques sont rem-
placés, dans des montages de laboratoire, par des frit-
tés de verre, il est fréquent d’observer leur colmatage
en utilisant de la tourbe brune alors que cela n’a jamais
été observé avec un remplissage de tourbe blonde

(Chen & Thévenot 1986).
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Ces résultats montrent que la conductivité hydrauli-
que de la tourbe brune est apparemment supérieure a
celle de la tourbe blonde et que la dispersion des résul-
tats est bien plus faible pour la tourbe brune. Les
courbes tracées par Poots (1980) sont semblables a
celles que nous avons obtenues. Le tableau I ci-dessous
rassemble les valeurs des conductivités hydrauliques
K, ou coefficients de Darcy, disponibles dans la littéra-
ture. La gamme des résultats déterminés dans ces qua-
tre études est tres étendue (10~* a 3,7 cm/s). L’hétéro-
généité des résultats nous semble étre due a deux cau-
SESH;

1. dans deux cas (Bear. 1972 et Poots 1980), la
nature et l'origine exacte de la tourbe ne sont pas
connues : compte-tenu des différences mises en évi-
dence dans nos essais, la variété des origines des tour-
bes est vraisemblablement une des causes principales
de la dispersion des valeurs des conductivités hydrau-
liques,

2. l'utilisation de la méthode de Porchet (d’Olier
1984) ou I’étude de I'influence du débit sur les pertes
de charge dans un systeme unidimensionnel de type
colonne (Poots 1980 et ce travail) sont susceptibles de
fournir des résultats sensiblement différents avec un
méme milieu poreux : la méthode utilisée est elle aussi
tres importante dans ces mesures de cinétiques hétéro-
genes.

Lorsque le protocole expérimental et la méthode de
mesure sont identiques, c’est a dire dans le cas de
Poots (1980) et de ce travail, des résultats comparables
ont été obtenus : Poots a mesuré des conductivités
hydrauliques K proches de 0,1 cm/s pour un débit
appliqué de 1,33 cm’/s alors que nous avons mesuré
des valeurs de K comprises entre 0,12 a 0,93 cm/s
pour la tourbe brune et entre 0,011 a 0,119 cm/s pour

la tourbe blonde soumises a des débits compris entre
071 eti2.7.61icmi/s,

TABLEAU . Valeurs des conductivités hydrauliques ou coefficients de Darcy K (cmls) obtenues pour différentes tourbes.
Peat hydraulic conductivities or Darcy coefficients K (cmls)

Auteur ! Bear ! Foots !
: G19772) ! (1980Q) :
Tourbe ! ! :

geaOliTienas

cette étude !

(1984) : !
‘1= rempl.

2‘“"remp1.!
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Nous pouvons donc en conclure qu’il est difficile de
comparer, avec précision, les diverses conductivités
hydrauliques de la tourbe publiées a ce jour et que les
résultats ne sont comparables que si la nature de la
tourbe et le remplissage des colonnes sont bien identi-
ques et surtout si le protocole expérimental est similai-
re. Néanmoins un ordre de grandeur a été mesuré
pour K avec des tourbes eutrophes et oligotrophes
disponibles commercialement et ces valeurs sont com-
parables avec celles préédemment publiées.

4.2. Volume de pore et dispersion hydrodynamique

Les essais ont été réalisés pour trois débits différents
compris entre 0,55 et 4,16 cm’/s. L’influence du débit
appliqué ne devrait pas ou peu modifier le volume de
pore, mais les rétérences bibliographiques étant quasi-
Inexistantes sur ce sujet nous ne pouvions négliger
aucun parametre susceptible d’interférer avec nos
résultats. Les seuls résultats obtenus par Poots (1976)
montrent en etfet une influence trés importante du
débit sur la fixation d’un colorant acide.

Les figures 5 et 6 présentent les courbes de restitu-
tion en sortie des colonnes de tourbe brune et blonde
apres une injection en échelon de KCl 10 mM et son
déplacement par I’eau du robinet. Ces résultats per-
mettent de conclure qu’une augmentation de débit de
0,5 a 2,91 cm’/s n’influence pas la forme des courbes
C/C, = f (volume traité V). La comparaison des figures
5 et 6 montre aussi que le sens de circulation des
solutions n’a apparemment qu’une faible influence sur
la forme des courbes de réponse.

Ces courbes ont été analysées afin d’en déduire tout
d’abord le volume de pore V, correspondant a C/C,
= (,5. Les résultats ainsi obtenus sont regroupés dans

184 1

84 1
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Volume traite (1)

FIG. 5. Courbes de restitution a la sortie de la colonne K de tourbe
blonde (flux ascendant) a une injection en échelon de KCIl 10 mM

circulant a un deébit de 0,72 (——-x—--), 2,03 (... + ...) et 3,86
cm’ls (— » —).

Output concentrations at oligotrophic peat column K (ascending
feed) after a plug injection of 10 mM KCl solutions at (— — x — =)
0.72, (... + ...) 2.03 and (— + —) 3.86 cm’ls flow rates.
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FIG. 6. Courbes de restitution a la sortie de la colonne I de tourbe

blonde (flux descendant) a une injection en échelon de KCl 10 mM

circulant a un debit 2,27 (. . . + .. .) et 4,16 cm’ls ( )

et courbe de lessivage a I'eau du robinet circulant a un deébit 2,5 (.
..) et 4,16 cm'ls ( " b

Output concentrations at oligotrophic peat column I (descending
feed after a plug injection of 10 mM KClI solutions at 2.27 {(. .

..) and ( * ) 4.16 cm'/s flow rate and subsequent flushing
with tap water at (, .. + . ..) 2.5 and'( ) 4.16 cm’ls
flow rates.

le tableau II pour les différentes conditions opératoires
utilisées. Avec une alimentation ascendante, I'injection
en échelon d’une solution de KCl donne un volume
de pore V, compris entre 29.200 et 34.500 cm’ pour
la tourbe brune, et de 28.200 a 36.100 cm’ pour la
tourbe blonde. Le volume moyen des colonnes, pour
n'importe quelle tourbe, est proche de 32.000 cm’.
Avec ce mode d’alimentation, la valeur de V, obtenue
avec le passage de KCl est généralement supérieure a
2.000 a 6.000 cm® a celle déterminée lors du lessivage
des colonnes a I’eau du robinet. Les pourcentages de
vide ou porosités cinématiques des colonnes alimentées
en flux ascendant (70 a 83 %) démontrent que ce
mode de distribution de I’effluent sature plus efficace-
ment les deux types de tourbe que I’alimentation des-
cendante (54 a 67 %). Ce résultat n’est pas surprenant
et montre que le milieu n’est probablement saturé
d’eau qu’en circulation ascendante.

Outre le volume de pore V, 'analyse des courbes
C/C, = f (volume traité V), peut conduire a déterminer
le coefficient de dispersion D si la fonction de réparti-
tion suit une loi normale (paragraphe 3.3.). Les répon-
ses a une injection en échelon de KCl 10 mM ainsi
qu’aux ringages a I’eau du robinet sont des courbes
sigmoidales dont la partie au-dela du point d’inflexion
est généralement plus étendue que celle antérieure a
ce point. Cette asymétrie a donc été quantifiée a I’aide
de 2 coefficients utilisés pour caractériser statistique-
ment les courbes présentant un maximum ou un point
d’inflexion. Ces calculs conduisent pour ces 2 parame-
tres (coetficient d’assymétrie et coefficient d’applatisse-
ment) a des valeurs beaucoup plus élevées au ringage a

I e
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TABLEAU II. Volumes de pore V, et porosités cinématiques des quatre colonnes et des deux types d’alimentation, apres une injection
en échelon de KCI 10 mM et lessivage a I'eau. Volume total utile : 41.600 cm’
Void volume V, and kinematic porosity of all 4 columns and 2 flow configurations after a plug injection of 10 mM KCI and
subsequent flushing with tap water. Total column volume including glass beads void volume : 41,600 cm’
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I’eau que lors de P'injection de KCI (tableau III). Les
coefficients d’assymétrie étant significativement diffé-
rents de O lors du ringage a I’eau, il est probable qu’une
faible partie du traceur KCl interagisse avec le milieu
poreux avec des réactions d’échange d’ion. Connaissant
les propriétés de la tourbe vis-a-vis des cations alcalins,
alcalino-terreux et métalliques (Attal et al. 1987, Gos-
set et al. 1986) ou des colorants (Poots et al. 1976,
1978), il nous a semblé impossible de trouver un tra-
ceur hydrodynamique idéal n’ayant aucune interaction
avec la tourbe. Cette assymétrie plus marquée lors du
ringage a ’eau que lors du passage du traceur implique
que les calculs des parametres caractérisant la diffusion
sont plus justifiés lorsqu’ils sont réalisés sur les courbes
de restitution apres une percolation de KCI.

Les valeurs ainsi obtenues pour D lors de la perco-
lation de KCI a des débits compris entre 2,66 et 3,77
cm’/s sont les suivantes :

e (0,27 + 0,043 cm?s pour la tourbe brune en ali-
mentation ascendante,

- —

ore Vo en alimentation ascendante (cmS3)
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e 0,017 = 0,038 cm?*s pour la tourbe blonde en
alimentation ascendante,

® (0,25 cm?s pour la tourbe brune en alimentation
descendante,

® (0,10 cm?s pour la tourbe blonde en alimentation
descendante.

Connaissant D, les propriétés de la loi normale nous
permettent de calculer la largeur e de la zone de
mélange : e atteint des valeurs comprises entre 123 et
177 ¢cm qui sont parfois supérieures a la longueur utile
de colonne (150 c¢cm). Ceci signifie donc que, dans ces
colonnes remplies de tourbe, I'on ne vérifie pas les
hypothéses d’un régime de dispersion cinématique pure
(Pfannkuch 1963) et qu’il n’est plus correct d’utiliser
I’équation 10 pour calculer D. Pour que cette hypothese
soit vérifiée il faudrait utiliser des colonnes de 9 a 18
m de longueur, ce qui parait difficile a réaliser. Les
valeurs précédemment calculées pour D doivent donc
étre considérées comme des ordres de grandeur des
coefficients de dispersion des 2 types de tourbe.
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TABLEAU III. Coefficients d’asymétrie, d’applatissement et de dispersion calculés avec une seule vitesse de filtration comprise entre
0,96 et 1.38.10°% cmls pour les deux types d’alimentation
Assymetry and flatening coefficients and dispersion coefficient calculated for output concentration curbes after plug injection of
10 mM KCI and subsequent flushing with tap water flow rates ranging between 0.96 and 1.38 X 1077 cmls with both flow
configurations
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Le calcul du coefficient de dispersion D. et de la
vitesse réelle moyenne de pore u devrait nous permet-
tre d’accéder a la valeur du coefficient de dispersion
intrinseque o’ de notre milieu ou dispersivité. En ali-
mentation ascendante, on constate que la dispersivité
de la tourbe blonde est plus petite et plus homogene
(13 a 15 c¢cm) que celle de la tourbe brune (18 a 30
cm). Le type d’alimentation influence apparemment
peu o’ pour les deux tourbes : les dispersivités décrois-
sent légérement quand on passe d’une alimentation
ascendante a une alimentation descendante.

5. CONCLUSION

Peu de travaux de recherche ayant été jusqu’a pré-
sent consacrés a la caractérisation hydrodynamique de
ce matériau, pourtant couramment utilisé en agricul-
ture et assainissement, c’est-a-dire la tourbe, 1l nous a
semblé utile de mesurer la conductivité hydraulique K,
[a porosité cinématique et le coefficient de dispersion
D de tourbes eutrophes et oligotrophes disponibles
commercialement. Pour éviter les difficultés liées a la
grande hétérogénéité de ce matériau lorsqu’il n’est pas
soumis a un broyage et/ou tamisage préalable, nous
avons construit et utilisé des pilotes préindustriels de
41,6 | de volume interne remplis de 10 a 30 kg de
tourbe (poids frais). Malgré la quantité importante de
tourbe utilisée et la longueur (150 cm) de ces colonnes,
nous avons été confrontés a deux difficultés :

1. avec ce matériau naturel tres facilement compres-
sible et de masse volumique trés variable selon les
conditions de récolte et de conservation (en supposant
le gisement homogeéne, ce que nous n’avons pu contro-
ler) les conditions de remplissage de colonnes ne sont
pas facilement reproductibles et les conductivités
hydrauliques mesurées ont significativement varié d’un
remplissage a [’autre : 0,88 a 0,14 cm/s pour la tourbe
brune eutrophe, 0,093 a 0,011 cm/s pour la tourbe
blonde oligotrophe;

2. avec ce matériau naturel trés hétérogene, la lar-
geur e des zones de mélange, lors d’utilisation de KClI
comme traceur hydrodynamique, atteint parfois 177
cm et dépasse donc la longueur des colonnes; les
valeurs des coefficients de dispersion D et des coeffi-
cients de dispersion intrinseques o’ sont donc proba-
blement approximatives puisqu’il est alors abusif d’uti-
liser la solution approchée de I’équation de la disper-
sion; Klotz et Moser (1980) ont étudié le role de I’hé-
térogénéité d’un milieu poreux et I’hypothése d’un
régime de dispersion cinématique controlant la diffu-
sion pour calculer un coefficient de dispersion appa-
Lent.
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Ces remarques ou limitations étant prises en consi-
dération, plusieurs résultats nous semblent présenter
un intérét général pour les utilisateurs de tourbe en
agriculture et surtout en assainissement industriel et
urbain :

1) les tourbes brunes eutrophes présentent, contrai-
rement aux observations fréquemment faites par les
utilisateurs de ce matériau, des conductivités hydrauli-
ques K significativement supérieures a celles des tour-
bes blondes oligotrophes (0,14-0,88 au lieu de 0,011-
0,093 cm/s); ce résultat a été obtenu avec des densités
de remplissage respectivement égales a 100-140 g/l de
matiere seche pour la tourbe brune et 140-210 g/l de
matiere seche pour la tourbe blonde, les remplissages
étant réalisés avec de la tourbe brute on séchée ni
tamisée; ces densités de remplissages sont légerement
plus faibles que les masses volumiques apparentes
M.V.A. de ces mémes matériaux (dans leur état de
commercialisation), déterminées en utilisant la Norme
A.F.N.O.R. NF U 44-176, soit 190 et 250 g/l respec-

tivement pour la tourbe brune et blonde (Attal et al.
LIB7):

2) les porosités cinématiques mesurées en faisant
percoller du KCI 10 mM comme traceur hydrodynami-
que, ne different pas significativement d’un type de
tourbe a I’autre et sont comprises entre 74 et 87 %
en circulation ascendante et 58 a 67 % en circulation
descendante:

3). les coefticients de dispersion D estimés par perco-
lation de KCI sont légerement plus élevés pour la
tourbe brune euotrphe (0,23 a 0,31 cm?/s) que pour
la tourbe blonde oligotrophe (0,10 a 0,21 cm?®/s) et
légerement polus élevés en alimentation ascendante
que descendante; les coefficients de dispersion intrin-
seques correspondant sont compris entre 7 et 30 cm;

4) les expériences de dispersion hydrodynamique
ont mis en évidence que l’'interaction entre KCl 10
mM et la tourbe reste faible et que ce réactif peut étre
valablement utilis¢é comme traceur hydrodynamique :
ce probleme était difficile a résoudre compte-tenu des
propriétés d’adsorption, d’échange d’ions et de com-
plexation de ce milieu.

[’ensemble des résultats obtenus lors de cette étude
devrait orienter le fonctionnement et le dimensionne-
ment hydraulique des lits et colonnes de tourbe utilisés
en assainissement industriel ou urbain et conduire a
des études semblables sur les sites de traitement et avec

les tourbes utilisées sur ces sites.
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