
Mesure de formes 3D
par stéréo-corrélation

La stéréovision
La stéréovision est basée  sur le  principe
que  l’information de  profondeur peut ê tre
ob tenue  par triangulation à par tir de  deux
images ayant une  par tie  commune dans
leur champ de  vue.
La figure 1-a représente  les plans images
de  chacune  des deux caméras d’un cap-
teur de  vision sté réoscopique. C1 et C2
désignent les centres optiques de  chacune
des caméras (qui, pour des raisons de  sim-
plification, sont positionnés derriè re  le  plan
image alors qu’ils sont en réalité  devant).
On constate  sur la figure 1-a que le  calcul
de  la position tridimensionnelle  du point P
est possib le  si :
– on sait reconnaître  dans les deux images
les points p1 et p2 qui correspondent à la
projection dans les images du même point
physique  P. Ce tte  phase  por te  le  nom 

d’appariement ou de mise en correspon-
dance des images ou également de re-
cherche des stéréo-correspondants. C’est la
phase  critique  de  la technique  de  sté réo-
vision ;
– on sait calculer les droites C1p1 et C2p2 dont
l’intersection fournit le  point P recherché.
Cette  phase  nécessite  de  connaître  les
paramètres intrinsèques de  chacune  des
caméras (longueur focale  de  l’ob jectif,

taille  des pixe ls de  la matrice  CCD, coeffi-
cients pour tenir compte  de  la distorsion
des images induite  par l’ob jectif,...) ainsi
que  la position e t l’orientation d’une  camé-
ra par rappor t à l’autre. L’ob tention de  ces
données passe  par le  calib rage  du capteur
de  vision sté réoscopique.

Calibrage d’un capteur 
de vision stéréoscopique

Le calib rage  d’une  caméra est une  é tape
importante  pour la métrologie  dimension-
nelle  par vision ar tificie lle. Calib rer une
caméra consiste  à dé terminer ses para-

Mesure de formes et de champs 
de déplacements tridimensionnels 
par stéréo-corrélation d’images : 

applications en mécanique expérimentale

De nombreux domaines concernant le comportement mécanique des matériaux posent le problème de la
mesure des déplacements ou des déformations.
Pour ce type de mesure, les méthodes optiques se sont largement imposées car elles présentent de grands
avantages tels que l’absence de contact, une résolution spatiale élevée, et l’obtention d’une information de
champ, par opposition à une information ponctuelle.
Dans cet article, nous présentons la technique de stéréo-corrélation qui utilise deux caméras liées de façon
rigide et qui permet d’une part la mesure de la forme tridimensionnelle (3D) d’un objet à partir d’une simple
paire d’images stéréoscopiques de l’objet, et d’autre part la mesure de champs de déplacements/
déformations 3D à partir d’au moins deux paires d’images correspondant à différents instants de déformation
de l’objet (en général, analyse d’une séquence de paires d’images acquises en cours de déformation).
Peu de méthodes de mesure de déformations permettent à la fois d’obtenir une information tridimensionnelle
(déformations dans le plan et hors plan) et de mesurer des taux de déformations pouvant aller de quelques
centièmes de pour cent à plusieurs centaines de pour cent.
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Figure 1. (a) Principe de la stéréovision (b) Capteur de vision stéréoscopique



mètres intrinsèques. Calib rer un capteur
de  sté réovision, constitué  de  deux caméras
liées de  façon rigide, consiste  à dé terminer
les paramètres intrinsèques de  chacune
des caméras, e t la position e t orientation
re lative  de  ces deux caméras. Ces para-
mètres de  calib rage  sont nécessaires pour
calculer, par triangulation, les coordonnées
tridimensionnelles d’un point correspon-
dant à des pixe ls appariés dans les deux
images [1].

Appariement des images
stéréoscopiques

Le prob lème de  l’appariement d’une  paire
d’images sté réoscopiques est un cas par ti-
culie r du prob lème général d’appariement
d’images.
On peut en effe t distinguer deux cas de
figure  :
– l’appariement d’images acquises par une
seule  caméra, à des instants différents, sur
un ob je t qui se  déforme. On parlera d’ap-
pariement temporel, de  suivi de pixel ou de
tracking. Ce  cas correspond par exemple  à
la situation rencontrée  en extensométrie
b id ime nsionne lle  à par tir d ’une  se ule
caméra [2] ;
– l’appariement de  deux images acquises,
à un instant donné , par deux caméras sté -
réoscopiques liées de  façon rigide. On par-
le ra de  mise en stéréo-correspondance .
Dans ce  chapitre, nous allons nous intéres-
ser au prob lème de  type  2.
Nous verrons plus loin dans ce t ar ticle  que
la mesure  de  champs de  déplacements 3D
par sté réovision met en oeuvre  à la fois une
technique  d’appariement tempore l (type  1)
e t une  technique  de  mise  en sté réo-cor-
respondance  (type  2).

Méthode utilisant des grilles
La phase de mise en correspondance peut
être facilitée si la surface de l’objet observé a
été préalablement marquée d’une grille [2].
Habituellement, chacune des deux images
stéréoscopiques est analysée indépendam-
ment pour en extraire les noeuds de la grille.
Les deux grilles extraites sont ensuite mises
en correspondance automatiquement.
Le s inconvé nie nts maje urs de  ce tte
méthode  sont :
– l’ob tention d’une  reconstruction 3D épar-
se  (par opposition à une  reconstruction 3D

dense) puisque  seuls les noeuds de  la
g rille  sont mis e n corre spondance  e t
reconstruits en 3D par triangulation ;
– une  grande  précision d’extraction des
noeuds de  la grille  est difficile  à ob tenir ce
qui a une  influence  sur la précision de
reconstruction 3D.

Méthode utilisant 
la corrélation d’images 

(stéréo-corrélation)
La corré lation d’images est abondamment
utilisée  en extensométrie  b idimensionnelle
à par tir d’une  seule  caméra.
Étant donné  deux images correspondant à
deux é tats de  déformation d’un ob je t, pour
déterminer le  correspondant d’un pixe l de
la première  image dans la seconde, on
mesure  la ressemblance  entre  deux pixe ls
en calculant un score  de  corré lation (critè re
de  ressemblance) dé terminé  sur leur voisi-
nage  (figure 2).
De par son principe, la technique  de  corré-
lation ne  peut fonctionner correctement
qu’avec des ob je ts présentant une  surface
avec une  texture  suffisamment aléatoire. Si
l’ob je t n’est pas nature llement texturé  ou si
sa texture  n’est pas suffisamment discrimi-
nante, différentes techniques existent pour
permettre  l’utilisation de  la corré lation : illu-
mination de  la surface  avec une  source
laser pour faire  apparaître  une  structure
granulaire  (e ffe t speckle ), projection de
peinture  (technique  dite  du mouchetis),...
La technique  de  corré lation peut ê tre  éga-
lement utilisée  pour rechercher des sté réo-
correspondants à par tir d’une  paire  d’ima-
ges sté réoscopiques. On parle  alors de
stéréo-corré lation.
À noter qu’une  différence  essentie lle  distin-
gue  la mise  en correspondance  tempore lle
par corré lation (deux images acquises à
des instants différents par une  même camé-
ra, comme sur la figure 2) de  la mise  en sté -
réo-correspondance  par corré lation (deux
images acquises au même instant par un
capteur de  vision sté réoscopique) : dans le
cas de  la sté ré ovision, il existe  une
contrainte  géométrique  [3], dite  contrainte
épipolaire , qui permet de  guider la recher-
che  du sté ré o-corre spondant. Grâce  à
ce tte  proprié té  géométrique  importante, la
recherche  du sté réo-correspondant d’un
point de  l’image gauche  se  ramène à une
recherche  1D dans l’image  droite  (le  long



de  la droite  épipolaire  associée ) plutôt 
qu’une recherche 2D (recherche exhaustive
dans toute l’image droite). La prise en com-
pte de cette  contrainte  permet d’accélérer et
de rendre plus robustes les algorithmes de
mise en stéréo-correspondance. De plus,
une opération dite  de rectification des ima-
ges permet de transformer les images initia-
les en images dites rectifiées de sorte  que
les pixels stéréo-correspondants soient sur
la même ligne dans les deux images recti-
fiées (figure 3a). Cette  opération de rectifica-
tion préalable (non obligatoire) simplifie  la
mise en œ uvre de la technique. À noter que
l’on appe lle  disparité la d iffé rence  des
numéros de colonne des pixels stéréo-cor-
re spondants dans le s images rectifiées
(leurs numéros de ligne sont les mêmes). La
notion de disparité  est abondamment utili-
sée en stéréoscopie.
Les choses sont un peu plus compliquées
lorsqu’on prend en compte  la distorsion
induite  par l’ob jectif (ce  qui est indispensa-
b le  pour des applications de  métrologie).
Dans ce  cas, il faut d’abord corriger les
points-image de  leur distorsion, en utilisant
les coefficients de  distorsion de  chacune
des caméras calculés lors de  l’é tape  de
calib rage, pour se  ramener dans la confi-
guration idéale, dite  de  la projection pers-
pective, de  la figure 1a.
Le  principe  de  la sté réo-corré lation est
décrit sur la figure 3a : pour dé terminer le
correspondant d’un pixe l de  la première
image dans la seconde, on mesure  la res-
semblance  entre  deux pixe ls en calculant
un score  de  corré lation dé terminé  sur leur
voisinage . En p ratique , le s voisinage s
considérés sont des domaines rectangulai-
res centrés sur les points examinés. Étant
donné  un pixe l dans la première  image e t
son voisinage  associé , son correspondant
dans la seconde  image est ce lui qui maxi-
mise  le  score  de  corré lation le  long de  la
ligne  (figure 3b).
Dans la mise  en œ uvre  classique  de  la
technique  de  sté réo-corré lation, la corré la-
tion s’effectue  sur des domaines rectangu-
laires de  taille  fixée  a priori (figure 3a). Pour
des applications de  métrologie, où une
grande  précision est recherchée, une  pré-
cision subpixel (jusqu’à 1/100 pixe l) est
ob tenue  en utilisant des domaines dont la
forme s’adapte  dynamiquement à l’infor-
mation présente  dans les images (prise  en

compte  de  la courbure  e t de  l’orientation
des surfaces à mesurer) [1] e t en mettant
en œ uvre  des techniques d’interpolation
(soit des niveaux de  gris des images, soit
des courbes de  score  de  corré lation au
voisinage  du maximum trouvé).
Il est à noter que  les opérations de  rectifi-
cation e t de  correction de  distorsion, qui
font appel à des interpolations des niveaux
de  gris des images initiales acquises par le
capteur, introduisent des dégradations.
Dans le  but d’ob tenir la meilleure  précision
d’appariement possib le, nous avons propo-
sé  une  nouvelle  technique  [1], appelée  sté -

réo-corré lation fine  améliorée, qui calcule
les scores de  corré lation directement dans
les images acquises par le  capteur e t non
pas dans les images dégradées par les
opérations de  rectification e t de  correction
de  la distorsion.
La technique  de  sté réo-corré lation permet
d’ob tenir une  car te  dense  d’appariements
(en théorie  chacun des pixe ls de  la matrice
CCD peut ê tre  apparié), ce  qui conduit
ensuite, après triangulation, à une  car te
dense  de  points 3D (voir plus loin les exem-
ples sur la tôle  mince  emboutie). À noter
que  ce tte  technique  pe rmet également

Figure 2. La corrélation d’images : entre les instants 1 et 2, la surface plane observée par la caméra s’est déformée

instant 1

domaine de corrélation

instant 2

Figure 3. Appariement 
par stéréo-corrélation : 
(a) principe (les images 
sont rectifiées) ; 
(b) courbe des scores de 
corrélation
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score de corrélation
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d’ob tenir une  reconstruction 3D éparse  si
la mise  en sté réo-correspondance  ne  por te
que  sur un nombre  limité  de  points choisis
par l’utilisateur (figures 14 et 21).
Il est à noter que  lorsqu’il s’agit de  mesurer
la forme 3D d’un ob je t statique, la grille  ou
le  mouchetis n’ont pas besoin d’ê tre  soli-
daires de  la surface  de  l’ob je t. On peut tout
simplement proje ter la grille  ou le  mouche-
tis sur l’ob je t (avec un projecteur de  diapo-
sitives ou un vidéoprojecteur) ce  qui per-
met ensuite  la mise  en correspondance  des
images acquises par le  capteur de  vision
stéréoscopique. On re joint alors les mé-
thodes de  reconstruction 3D par lumière
structurée  qui peuvent également fonction-
ner avec une  seule  caméra.

Triangulation
À par tir de  deux points p1 et p2 correcte-
ment appariés, la reconstruction 3D s’effec-
tue  par triangulation, en calculant l’intersec-
tion dans l’espace  des droites C1p1 et C2p2
(figure 1a).

Précision de mesure
La précision de  mesure  de  formes 3D par
stéréovision dépend de  plusieurs facteurs :
– la qualité  des caméras e t leur résolution,
– la configuration de s camé ras (ang le
formé par leur axe  optique) qui condition-
ne  la précision de  triangulation,
– la précision du calib rage  du capteur de
vision sté réoscopique,
– la précision avec laquelle  les points de
mesure  sont extraits dans chacune  des ima-
ges sté réoscopiques.
La précision avec laquelle  les points de
mesure  sont extraits dans chacune  des ima-
ges sté réoscopiques dépend du type  de
point de  mesure  choisi. L’extraction de
marqueurs ou des noeuds d’une  grille  peut
s’effectuer avec une  précision de  l’ordre  de
1/30 pixe l. La technique  de  corré lation per-
met d’apparier des points avec une  meil-
leure  précision (jusqu’à 1/100 pixe l).
Avec des caméras numériques de résolution
1 024 x 1 024, il est possible d’obtenir par
stéréo-corrélation une précision de l’ordre
de D/50 000 (D étant la plus grande dimen-
sion de l’objet vu plein champ par les camé-
ras), soit +/-10 µm sur un objet de 50 cm.
Il convient de  préciser que  la technique  de
sté ré ovision n’e st pas la te chnique  de

numérisation 3D qui fournit la meilleure
précision. Pour ne  parler que  des tech-
niques utilisant des caméras, il est préféra-
b le  d’utiliser une  technique  de  type  vidéo-
g rammé tr ie  (photog rammé tr ie  à par tir
d’images prises par une  caméra ou un
appare il photo numérique), qui utilise  un
grand nombre  de  vues de  l’ob je t (possib i-
lité  de  tourner autour de  l’ob je t pour en
ob tenir la forme complè te) e t avec laquelle
des précisions meilleures que  D/100 000
sont atte ignab les [6]. Par contre, la vidéo-
grammétrie  (une  caméra qui se  déplace)
ne  permet pas de  traite r le  cas de  phéno-
mènes dynamiques (rapides) e t ne  permet
donc pas d’accéder au champ de  déplace-
ments 3D. De ce  point de  vue  là, la sté réo-
vision est un outil très performant comme
nous allons le  voir par la suite.

Mesure 3D 
de déformations

par stéréo-corrélation
et appariement 

temporel d’images
La technique  de  sté réovision permet de
mesurer l’évolution de  la forme 3D d’un
obje t en enregistrant plusieurs paires sté -
réoscopiques re latives à différents é tats de
déformation de  ce t ob je t. Néanmoins, le  but
gé né rale me nt poursuivi e n mé canique
expérimentale  est la mesure  des déforma-
tions de  surface, qui peut ê tre  ob tenue  en
suivant au cours du temps le  déplacement
de  cer tains points répar tis sur la surface  de
l’ob je t (on parlera de  champ de  déplace-
ments). L’extensométrie  b idimensionnelle  à
par tir d’une  seule  caméra [2] permet d’ac-
céder au champ de  déplacements 2D à la
surface  d’un ob je t plan. La technique  de
stéréovision permet d’accéder au champ
de déplacements 3D d’un ob je t de  forme
quelconque  en couplant la sté réovision par
corré lation de  pixe ls (sté réo-corré lation)
pour accéder à l’information tridimension-
nelle  e t la corré lation plus classique  (appa-
riement tempore l) pour mettre  en cor-
respondance  des images acquises à des
instants différents. La mesure  proprement
dite  fournit des déplacements à par tir des-
quels il est possib le  de  calculer ensuite  des
déformations.



Mesure du champ 
de déplacements 3D

Le principe  de  la méthode  est résumé sur
la figure 4a dans le  cas de  deux paires sté -
réoscopiques (une  avant déformation e t
une  après).
Les é tapes (1) e t (3) permettent d’ob tenir la
forme 3D de  l’ob je t aux instants t et t + ∆t.
L’étape (2) permet d’établir une relation
temporelle  entre  chacun des points 3D cons-
tituant les deux nuages de points 3D cor-
respondant aux instants t et t + ∆t (figure 5).
Hab itue llement, les é tapes (1), (2) e t (3) se
font de  façon séquentie lle, ce  qui a pour
conséquence  de  cumuler les e rreurs d’ap-
pariement de  chacune  des é tapes. Pour
minimiser globalement les e rreurs commi-
ses, nous avons proposé  une  technique  glo-
bale  d’appariement qui exploite  simultané-
me nt le s quatre  image s d isponib le s
(méthode  de  sté réo-tracking combiné  pré-
sentée  sur la figure 4b et décrite  dans [1]).
Pour que  l’appariement tempore l par cor-
ré lation de  pixe ls puisse  fonctionner, il ne
faut pas que  le  taux de  déformation soit
trop  impor tant (typ ique me nt <  30 %).
Pour mesurer des grandes déformations
(> 100 %), il est nécessaire  d’acquérir plu-
sieurs paires d’images sté réoscopiques e t
d’effectuer un suivi tempore l des pixe ls à
travers les différentes images de  la séquen-
ce  (voir plus loin l’exemple  des mem-
b ranes en é lastomère  soufflé e s). Hab i-

tue llement, les points de  l’image gauche  à
corré ler sont répar tis suivant une  grille  vir-
tue lle  ce  qui fournit au final un champ des
déplacements 3D en chacun des noeuds
de  la grille. Cette  grille  sera exploitée  par
la suite  pour le  calcul des déformations
(figure 6).

Calcul du champ 
de déformations

La technique  de  sté réovision fournit un
champ de  déplacements 3D (figure 5). Le
champ de  déformations est ensuite  calculé
à par tir des déplacements au moyen d’un
schéma numérique  de  dérivation discrè te
[4]. Notons que  les déformations peuvent
ê tre  calculées en utilisant un code  aux é lé-
ments finis. Le  champ de  déplacements

mesuré  fournit la valeur du déplacement
en chaque  point d’une  grille  vir tue lle. À
par tir de  ce tte  grille, on crée  un maillage
éléments-finis qui va servir de  support au
calcul des déformations (figure 6). La valeur
du déplacement mesuré  est imposée  en
chaque  noeud du maillage  e t le  post-pro-
cesseur é léments-finis calcule  le  champ
des déformations.

Précision de mesure
Les déformations sont ob tenues par dériva-
tion discrè te  à par tir des déplacements
mesurés en un cer tain nombre  de  points
d’un maillage. La déformation en un point
du maillage  est calculée  à par tir des points
situés dans un voisinage  (on parle  de
domaine  d’intégration).
La précision des déformations dépend du
schéma de  dérivation utilisé  (forme du
domaine), de  la précision avec laquelle  les
déplacements sont mesurés e t de  la base
de  calcul (pas de  la grille  utilisée).
Par exemple, avec un voisinage  du type  de
celui représenté  sur la figure 6, on ob tient,
dans le  cas 2D de  l’extensométrie  b idimen-
sionnelle, une  incer titude  sur la mesure  des
déformations planes qui vaut [4] :

∆ε = ∆d / √2 ∆x
avec : ∆ε : incer titude  sur la mesure  des 

déformations
∆d : incer titude  sur la mesure  des
déplacements
∆x : base  de  calcul des déformations

Figure 4. Détermination du champ de déplacements 3D par stéréo-corrélation et appariement temporel de pixels par corrélation 

Figure 5. Détermination 
du champ de déplacements 3D

Figure 6. Détermination du champ 
de déformations de surface

a. Méthode classique b. Méthode améliorée
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Par exemple, pour ∆d égal à 1/50 pixe l e t
une  base  de  calcul des déformations ∆x
égale  à 14 pixe ls, on ob tient une  incer titude
sur la mesure  des déformations ∆ε égale  à
0,1 %. On peut atte indre  une  incer titude  10
fois plus faib le  (0,01 %) en prenant une
base  de  calcul des déformations 10 fois
plus grande  (140 pixe ls) mais le  résultat a
alors une  signification moins locale  (ce  qui
peut ê tre  gênant dans le  cas de  matériaux
hétérogènes).
Dans le  cas 3D de  la sté réo-corré lation,
l’expérience  a montré  qu’il é tait possib le
d’ob te nir une  p ré cision de  l’ordre  de
0,05 % avec un maillage  de  taille  50 pixe ls
environ [1].

Exemples 
d’applications

Dans le  domaine  de  l’emboutissage, il est
important de  connaître  la limite  supérieure
de  formage admissib le  pour une  tôle  avant
l’apparition de  la striction localisée. Pour
ob tenir ce tte  limite, on procède  générale-
ment à un essai expérimental e t on mesure
le  champ de  dé formations sur la tôle
emboutie.
De même, dans le  domaine  de  la mise  en
forme des polymères, il est fondamental de
pouvoir accéder au calcul des déforma-
tions pour une  meilleure  compréhension
du comportement des polymères durant la
phase  de  mise  en forme. À noter qu’avec
ce  type  de  matériau, on est confronté  à des
grandes déformations (> 100 %).
L’introduction de  fib res métalliques dans
les bé tons a pour ob jectif de  diminuer la
fragilité  qui caractérise  leur comportement
mé canique . Le s e ssais de  traction sur
éprouvettes pré-entaillées permettent de
caractériser e t de  quantifie r le  gain ob tenu
sur le s pe rformances mécaniques d’un

matériau ainsi renforcé .
Dans ces applications, la technique  de  sté -
réovision s’est avérée  un outil intéressant
pour la dé te rmination automatique  e t
rapide  du champ de  déformations.

Tôles minces embouties
Mesure de forme 3D 
par stéréo-corrélation

Les figures 7 à 9 illustrent l’application de  la
technique  de  sté réo-corré lation pour l’ob-
tention de  la forme 3D d’une  pièce  embou-
tie. La surface  de  la pièce  a é té  texturée  par
dépôt d’un mouchetis de  pe inture  
Comme déjà mentionné , la technique  de
stéréo-corré lation permet une  reconstruc-
tion 3D dense. La figure 9 gauche  par
exemple  correspond à environ 1,3 million
de  points 3D reconstruits. Pour afficher un
nuage  de  points aussi dense, il faut parfois
réduire  la quantité  de  données disponib les
en calculant un maillage  triangulaire  du
nuage  de  points 3D (figure 9 droite ).
Ce  maillage  est également utilisé  pour le
calcul des déformations de  la surface  de  la
pièce. Le  choix du pas de  ce  maillage
(sor te  de  g rille  vir tue lle ) s’e ffectue  au
moment du post-traitement des données e t
peut donc ê tre  adapté  aux gradients de
déformations en présence. C’est là un des

Figure 8. La paire d’images stéréoscopiques acquise par le système

Figure 7. La pièce emboutie dont il faut mesurer la
forme 3D



gros avantages de  la méthode  de  sté réo-
corré lation, qui fournit une  information 3D
dense  (en chaque  pixe l), par rapport aux
méthodes de  grille  [2] qui imposent le
choix du pas de  la grille  au moment de  son
dépôt sur l’ob je t avant déformation.

Mesure de déformations de 
surface par stéréo-corrélation et
appariement temporel d’images

Nous illustrons ici l’app lication de  la
technique  de  sté réo-corré lation pour l’ob-
tention du champ de  déplacements/défor-
mations sur une  tôle  mince  emboutie.
La surface  de  la tôle  est d’abord préparée
par pulvérisation de  pe inture  b lanche  puis
noire  de  manière  à créer une  texture  de
surface  convenab le  pour la corré lation. Il
est à noter que  ce tte  opération prend à
peine  quelques minutes ce  qui est un gros
avantage  par rapport aux méthodes utili-
sant des grilles [2] qui sont beaucoup plus
délicates à déposer.
Une paire  d’images sté réoscopiques du
flan avant e mb outissage  e st acquise
(figure 10), la pièce  est emboutie  e t une
deuxième paire  d’images sté réoscopiques
de  la p iè ce  e mb outie  e st acquise
(figure 11).
En appliquant la technique  décrite  sur la
figure 4b , on ob tient le  champ de  déplace-
ments 3D.
Ce champ de  déplacements est calculé  à
par tir des deux formes 3D du flan e t de
l’embouti ob tenues par sté réo-corré lation
(figure 12).

Analyse de l’expérience
L’expérience  illustrée  par les figures 10 à 12
correspond à l’emboutissage  d’une  tôle  en
aluminium en utilisant un contre-flan en
acier percé  en son centre  de  façon à locali-
ser les contraintes au centre  du flan (c’est-
à-dire  au sommet de  l’embouti). On peut
constater sur la reconstruction 3D de  la
pièce  emboutie  (figure 12) une  trace  au
sommet de  l’embouti qui correspond au
marquage  du contre-flan, ce  qui donne  une
indication sur la précision de  numérisation
3D de  la méthode.
Par ailleurs, on peut également constater
sur les figures 11 et 12 que l’embouti é tudié
présente  des défauts de  formage (la forme
obtenue  n’est pas hémisphérique). Nous
avons pris ce t embouti comme exemple

Figure 10. La paire d’images stéréoscopiques du flan avant emboutissage

Figure 9. Reconstruction de la forme 3D de la pièce emboutie

Figure 12. Forme 3D du flan avant emboutissage (à gauche) et de la pièce emboutie (à droite) calculées à partir des
paires d’images des figures 10 et 11.

Figure 11. La paire d’images stéréoscopiques de la pièce emboutie



car il correspond à un cas par ticuliè rement
critique  pour la sté réo-corré lation : la sur-
face  présente  de  for tes pentes qui condui-
sent à de  for tes distorsions perspectives
des motifs à corré ler dans les images. La
qualité  de  la reconstruction 3D finalement
ob tenue  est due  à l’utilisation de  domaines
de  corré lation déformables qui s’adaptent
localement à la courbure  e t à l’orientation
de  la surface  [1].
À titre  d’exemple, la figure 13 montre  un
autre  résultat de  reconstruction 3D dense
obtenu sur un second embouti, avec notam-
ment un zoom sur le  sommet de  l’embouti

pour apprécier la finesse  avec laquelle  la
trace  du contre-flan en acier est détectée,
ainsi que la zone de rupture  de  la tôle.
À partir du champ de déplacements obtenu
par la technique décrite  sur la figure 4b , il
est possib le  de  calculer le  champ de défor-
mations de  surface. La figure 14 montre  un
maillage triangulaire  dont les noeuds ont
été  appariés dans les deux paires d’images
sté réoscopiques. Ce  maillage  compor te
3 000 points e t 6 000 triangles dont les côtés
ont une longueur d’environ 10 pixels. La
figure 15 montre  les valeurs des déforma-
tions principales maximales calculées avec

le  logicie l ABAQUS™ avec une précision de
l’ordre  de  0,1 % (compte  tenu de la taille  du
maillage choisi). On peut y observer une
déformation maximale  d’environ 25 %, loca-
lisée  au sommet de  l’embouti, ce  qui é tait
prévisib le  du fait de  l’utilisation d’un contre-
flan percé  en son centre.

Membranes 
en élastomère soufflées

Les figures 16 à 19 illustrent l’application de
la technique  de  sté réo-corré lation pour
l’ob tention du champ de  déplacements 3D
sur une  membrane  en é lastomère  en train
de  gonfler ainsi que  la forme 3D de  la
membrane  à chacun des instants d’acquisi-
tion. La surface  de  la membrane  a é té  pré-
alab lement texturée  par dépôt d’un mou-
chetis de  pe inture.
Il est à noter que  dans le  cas de  l’emboutis-
sage  les déformations à mesurer sont de
l’ordre  de  quelques % (on parle  de  pe tites
déformations), alors que  dans le  cas des
polymè re s, le s dé formations pe uve nt
atte indre  plusieurs centaines de  %. Dans ce
dernier cas, on enregistre  une  séquence
d’images avec une  fréquence  garantissant
que  la déformation entre  chaque  prise  de
vue  reste  dans la limite  des déformations
mesurab les par corré lation.
La figure 16 montre  quatre  images (numé-
ros 1, 3, 5 e t 6) extraites d’une  séquence  de

Figure 14. Suivi des noeuds d’un maillage triangulaire par stéréo-corrélation et suivi temporel de pixels. 
Le maillage a été initialement défini dans l’image gauche de la paire stéréoscopique initiale (images du haut). 
Ce maillage comporte 3000 nœuds et 6000 triangles d’environ 10 pixels de côté

Figure 13. Reconstruction 3D d’un second embouti. On peut observer la marque circulaire du contre-flan et la ruptu-
re de la tôle au sommet de l’embouti

Figure 15. Champ des déformations principales 
maximales de la tôle mince emboutie



six images acquises par la caméra gauche
du capteur de  vision sté réoscopique  (b ien
entendu, une  séquence  de  six images a
également é té  acquise  simultanément par
la caméra droite ).
Nous avons appliqué  la méthode  d’appa-
riement tempore l (tracking) pour suivre
dans le  temps un ensemb le  de  points
répar tis sur une  grille  vir tue lle . Sur la
figure 17, on montre  le  chemin suivi par
chacun des points de  la première  ligne  de
la grille. Sur la figure 18, on montre  la grille
initiale  déposée  vir tue llement sur la pre-
mière  image de  la séquence  e t la grille
ob tenue  par tracking  dans la de rniè re
(sixième image).
En utilisant la technique  décrite  sur la
figure 4b (à noter que  dans le  cas présent,
on traite  6 paire s d’image s sté ré osco-
piques e t non pas simplement 2 paires
comme dans le  cas de  l’emboutissage), on
peut calcule r la reconstruction 3D cor-
respondant à chacune  des vues de  la mem-
brane  en é lastomère, puis le  champ de
déplacements 3D (figure 19).

Béton renforcé 
de fibres métalliques

Nous avons réalisé  un essai de  traction sur
une  é prouve tte  parallé lé p ipé d ique  e n
béton renforcé  de  fib res métalliques pré-
entaillée  équipée  de  deux extensomètres
mécaniques placés sur deux faces oppo-
sées de  l’éprouvette  
La sté réovision a é té  utilisée  pour mesurer
l’orientation 3D des fib res présentes sur le
faciès de  rupture  ob tenu après rupture  de
l’éprouvette  (figure 20b) [5].
La technique  de  sté réo-corré lation a é té
utilisée  pour mesurer en cours d’essai le
champ de  déplacements/déformations au
voisinage  de  la pré-fissure.
Nous avons acquis une  séquence  de  paires
d’images sté réoscopiques pendant l’essai,
en mémorisant pour chaque  paire  la char-
ge  appliquée  e t les valeurs des déplace-
me nts me suré s par le s exte nsomè tre s
mécaniques. Par sté réo-corré lation, nous
avons mesuré  le  déplacement 3D d’un cer-
tain nombre  de  points (une  centaine  de
couples) répar tis de  par t e t d’autre  de  la

fissure  (exte nsomè tre s vir tue ls). La
figure 21 montre  les couples de  points dans
la première  image gauche  e t dans la der-
nière  image gauche  de  la séquence.
Dans ce tte  application, l’utilisation de  la sté -
réo-corré lation a permis d’ob tenir sans
contact le  champ de  déplacements 3D
d’une  centaine  de  points répar tis à la sur-
face  de  l’éprouvette  Les mesures ont é té
validées par comparaison avec les valeurs
fournie s par le s exte nsomè tre s mé ca-
niques (figure 22).
Outre  la densité  des mesures de  déplace-
ments fournies, le  grand nombre  d’exten-
somètres vir tue ls a permis de  mettre  en
évidence  que  le  mode de  sollicitation en
traction introduisait une  flexion parasite.
La mesure  3D par sté réovision a permis 
de  quantifie r ce tte  par t de  flexion sans
avoir re cours à quatre  exte nsomè tre s
mécaniques.
Il e st à note r que  la texture  nature lle  
du bé ton se  prê te  parfaitement à la corré-
lation d’images si b ien qu’aucune  prépara-
tion de  la surface  de  l’éprouvette  n’a é té
nécessaire.

Figure 16. Quatre images extraites d’une séquence de six images

Figure 17. Nous avons suivi une ligne de points 
à travers les six images de la séquence. Le résultat est
affiché en surimpression de la première image.

Figure 18. Appariement temporel d’une grille virtuelle entre la première et la dernière image de la séquence

Figure 19. Reconstruction 3D de la membrane 
en élastomère (# 1 et # 4) et champ de déplacements
3D correspondant

# 1 # 3 # 5 # 6



Perspectives
La photomécanique  est une  discipline  re la-
tivement récente  qui s’intéresse  à l’applica-
tion des techniques de  mesure  optiques
pour l’é tude  du comportement des maté-
riaux e t des structures.
La technique de stéréo-corrélation présentée
ici est une de ces techniques : les améliora-
tions apportées permettent aujourd’hui d’en-
visager son utilisation pour des mesures 3D
précises dans le domaine de la mécanique
expérimentale.
Plusieurs systèmes commerciaux fonction-
nent suivant un principe  identique  à ce lui
décrit dans ce t ar ticle  même si les al-

gorithmes mis en œ uvre  dans ces sys-
tèmes ne  sont pas strictement identiques à
ceux décrits ici : on peut cite r par exemple
Vic3D (Corre lated Solutions, Inc.), ARAMIS
(GOM mbH), ASAME (CamSys, Inc.), 3D-
StrainMaster (LaVision GmbH) ou PHAST
(Geodelta).
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Figure 20. Une éprouvette en béton renforcée de fibres métalliques: (a) avant l’essai de traction ; (b) après rupture

Figure 21. Extensomètres virtuels et extensomètres mécaniques (tiges blanches) : 
(a) au début de l’essai de traction ;  (b) en fin d’essai

a. b.

Figure 22. Comparaison des déplacements mesurés
par l’extensomètre mécanique et par stéréovision

Moyenne des mesures de 11 extensomètres virtuels 
au voisinage de l’extensomètre mécanique

Mesure de l’extensomètre mécanique en face avant


