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Mots clefs : Staudtia kamerunesis, Dacryodes buettneri, module d’élasticité longitudinale, 
module de rupture, bois massif reconstitués (BMR). 

Contexte et objectifs 

Au Gabon, la forêt s’étend sur plus de 80% de sa superficie et compte plus de 400 essences de 
bois potentiellement exploitables. Mais seulement une poigné d’entre elles sont exploitées, 
comme exemple ; Aucoumea klaineana (Okoumé), essence exploitée depuis près d’un siècle, 
l’appauvrissement de ses peuplements et la diversification des marchés poussent également les 
gestionnaires forestiers à considérer de nouvelles espèces (Quentin et al.2015). Il devient 
important de mieux connaitre le potentiel d’essences jusque-là marginales et de maitriser les 
propriétés technologiques de leur bois. 

L’objectif de cette étude est donc de déterminer les caractéristiques mécaniques in situ de deux 
essences tropicales correctement choisies, mais aussi de tester les poutrelles reconstituées par 
collage de ces différents bois. Le but général est d’identifier les bonnes combinaisons des 
différents joints de colles pour la confection de poutres en bois massif reconstitués (BMR) en 
usage structural. 

Matériel et Méthodes  

Le choix de la ressource ligneuse a été faite sur une base de 40 essences ayant une bonne 
aptitude au collage selon le Tropix 7. (CIRAD 11). A l’issue d’une analyse multicritère deux 
essences ont été retenues (Tableau 1), des poutrelles Staudtia kamerunesis (Niové) et 
Dacryodes buettneri (Ozigo) dimensionnées selon la norme NF-408 (figure 1a) ont été testé 
sue un banc d’essai de flexion 3 points « United testing systems machine » équipée d’une cellule 
de charge maximale de 100 KN (figure 1b).    

                    
Tab.1 : Analyse multicritère 

 

Essence Disponibilité 
(m3/ans) 

Taux de 
consommation 

(%) 

MOR en flexion 
(MPa) 

Classe 
d’emploi 

Note 
pondérée 

sur 68 

Ozigo 170 721,5 0 91 2 50 

Niové 206 098,1 1,29 151 4 58 
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Fig.1 : Poutrelles de 45*45*850 mm3 (a), poutrelle de Niové chargé jusqu’à rupture 

Premier résultat 

Durant les essais, les poutrelles sont chargées selon deux phases, à savoir un cycle dans la zone 
élastique puis un chargement jusqu’à la rupture. La figure 2 montre les courbes force-flèche 
d’une poutrelle de Niové et d’Ozigo pendant les phases de charges. Le tableau 2 montre les 
valeurs des modules de rupture et d’élasticité des essais effectués. Les valeurs nous montrent 
des fluctuations avec les valeurs du Tropix 7. 
 

 

Fig. 2 : Courbe force-flèche de Niové et Ozigo. 
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La figure 2 et le tableau 2 montrent qu’il y a une légère rigidification des éprouvettes après les 
premières phases de chargement. Le module de rupture et d’élasticité longitudinales ont été 
déterminés respectivement avec la formule (1) (NF EN 408), où L est la distance entre les 
appuis, (F2-F1) et (W2-W1) les variations respectives de la force et la flèche dans le domaine 
élastique et Iz le moment quadratique. 
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Tab.2 : Module de rupture et d’élasticité. 

Essences Poutrelles 
MOR (MPa) 

Phase1/phase2 

MOE (MPa) 

Phase1/phase2 

Ozigo 
OZ3 34/61 10373/10516 

OZ4 34/59 9344/9800 

Niové 
NI3 92/143 17830/17909 

NI4 92/119 15616/16390 

 

Perspectives 

L’objectif de cette première étude est de déterminer les caractéristiques mécaniques des 
lamelles constitutives des poutres BMR qui seront confectionnées dans la suite du projet et de 
les intégrée dans le modèle numérique. En perspective nous envisageons dans les jours qui 
suivent, faire des essais de flexion et de fissuration sur des poutrelles en bois reconstituées par 
collage et des tests sur de joints de colles. 
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