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FTUDE D’'UNE VOIE DE VALORISATION
DES MELANGES PE/PP ET PE/PS
ASPECT RHEOLOGIQUE

Tasnim Kallel, M. Jaziri et B. Elleuch*
Laboratoire des polyméres, Département du génie des matériaux, Ecole nationale des ingénieurs de Sfax (Tunisie)

Le premier objectif de ce travail a consisté a étu-
dier la faisabilité et les conditions de mélange a
Pétat fondu et a Paide d’une extrudeuse monovis,
des composants des mélanges binaires (PE/PP) et
(PE/PS). En premier lieu il nous a fallu choisir un
agent compatibilisant adéquat, de colt raison-
nable et adapté a chaque type de mélange de
maniére a augmenter la densité d’interactions
(compatibilité) entre la phase dispersée et la matri-
ce du mélange. En deuxiéme lieu, nous avons réa-
lisé une procédure de travail qui consiste en une
étude comparative entre les deux types de
mélanges ainsi obtenus (ceux comptabilisés avec
leurs homologues, non comptabilisés). Ainsi les
mélanges réalisés ont été étudiés du point de vue
morphologique (au microscopique électronique a
balayage) et rhéologique a I’état fondu en régime
permanent (rhéométre a capillaire).

The aim of this article is to investigate the effec-
tiveness of commercial compatibilizers for two
kinds of virgin plastic mixtures, high density poly-
ethylene (HDPE)/ polypropylene (PP) and
HDPE/polystyrene (PS) blends, in order to gain
insight into the recycling of wastes from those
frequently encountered mixed plastics. Blends
were made using a single-screw extruder to fol-
low an industrial-convenient process. Morphology
and melt-rheological properties of several blends
(compatibilized and not compatibilized) was stu-
died. When compatibilized, blends present bet-
ter dispersions : the size of the dispersed par-
ticles decreases, the shape of these particles is
generally spherical, size-distribution is reduced
and interfacial adhesion is better. Study of melt-
rheological properties enabled us to confirm com-
patibilizer’s effect and to specify the contributions
of partial miscibility, especially for not compati-
bilized PE/PP blends.

INTRODUCTION

Lorsque I'on s’intéresse au recyclage des thermoplastiques,
on constate qu’il commence trés souvent par un tri plus ou
moins poussé des différents polymeéres. En effet, les poly-

meéres sont rarement miscibles et ce phénomeéne conduit
généralement a de mauvaises propriétés (mécaniques, rhéo-
logiques...) si 'on ne contrdle pas les formulations [1-3],
Néanmoins une bonne maitrise de la formulation permet de
pallier ce probléme, généralement en I'améliorant.

La dispersion des phases [*¢]

L'utilisation d’additifs dans des mélanges judicieusement
choisis permet méme d’atteindre des propriétés spécifiques
auxquelles on n’a pas forcément acces avec un seul polymere.
En particulier, les mélanges a base de polyéthyléne et de
polystyréne permettent d’associer un haut module appor-
té par le polystyréne a la bonne ductilité du polyéthylene [7-
1. De méme pour le polypropyléne trés utilisé dans I'in-
dustrie des transformateurs, en mélange avec le polyéthy-
léne, apporte une amélioration de la résistance a I'impact
surtout vers les basses températures [10-13],

Plusieurs études sur les mélanges

binaires PE/PP et PE/PS ont été réali-

sées
Dans le cadre de cette étude, nous avons voulu voir com-
ment les propriétés de mélanges binaires de polyméres uti-
lisés pour 'emballage alimentaire pouvaient étre améliorées
par I'ajout de compatibilisants commerciaux. Ces compati-
bilisants ont été choisis pour leurs propriétés physico-chi-
miques [!6-1] et aussi pour leur colit raisonnable qui ne
doit pas étre un frein a leur utilisation dans le domaine du
recyclage. De méme, pour I'élaboration des mélanges, nous
avons suivi le procédé le plus rencontré dans l'industrie : I'ex-
trusion monovis.
Nous avons élaboré les mélanges binaires polyéthyléne haute
densité - polypropyléne (PEhd/ PP) et polyéthyléne haute den-
sité - polystyréne ( PEhd/PS) a des compositions variables
(80/20, 60/40, 40/60 et 20/80) avec et sans compatibilisant.
Ces mélanges ont été étudiés du point de vue morpholo-
gique et rhéologique a I'état fondu en régime permanent.
Les résultats obtenus ont été ensuite interprétés en terme
de modification de la tension interfaciale et de I'adhésion
entre les deux phases. Nous cherchions donc a mettre en
évidence l'influence de la composition du mélange et I'effet
de I'agent compatibilisant sur les propriétés des mélanges étu-
diés.
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Valorisation des thermoplastiques PE/PP et PE/PS

MATERIELS ET METHODES

Les caractéristiques des polymeres utilisés pour la préparation
des mélanges sont donnés dans le tableau |.

page sur des plaques préalablement moulées par compres-
sion.

La morphologie des échantillons a été étudiée au micro-
scope électronique a balayage (MEB). L’observation a été réa-

a e U CETN BB TR T T (TN B T )7 YO A [HSE lisée sur des surfaces de rupture des plaques aprés fractu-

Polymeére Fournisseur MFI Densité T°Vicat
ISO 1133 1SO 1183 1SO 306
PEhd10262A  Dow Plastics 10g/l0mn 0962 g/em®  130°C
(190°C /2,16 Kg)
PP 3030 BN | ApprylSN.C ~ 3g/l0mn 0,905 g/cm? -
(230°C /2,16 Kg)
PS 1540/1541  EIf Atochem 12g/ 10mn  1,05g/ cm®  91°C

(200°C / 5 Kg)

Pour la réalisation des mélanges compatibilisés, nous avons
travaillé avec un pourcentage d’agent compatibilisant égal a
5% en poids du mélange ['%]. L’Exxelor VA1801, qui nous
a été fourni par la société Exxon Mobil Chemical et qui se
présente sous forme d’un copolymeére statistique MAH-g-EP
(Ethyléne-propyléne greffé anydride maléique), a servi d’agent
compatibilisant dans les mélanges (PE/PP). Pour les mélanges
(PE/PS), nous avons utilisé le Kraton G1650, fourni par la
société Shell qui se présente comme un copolymére
tribloc SEBS (Styréne Ethyléne-Butadiéne).

Pour les deux mélanges a compatibiliser (PE/PP et
PE/PS), le choix du compatibilisant est basé sur la mis-
cibilité des séquences de ce dernier avec les compo-
sants du mélange. De méme, le faible poids molécu-
laire des chaines de cet agent compatibilisant, va faci-
liter leur diffusion dans le milieu fondu (viscosité
élevée) et va privilégier leur accessibilité et leur concen-
tration dans les zones d’interaction c’est a dire I'in-
terface entre les deux phases du mélange ['!].
L’élaboration des mélanges a été réalisée a I'aide d’'une
extrudeuse mono vis (Yvroud HE 25 28), en utilisant
une vis de diamétre D = 25 mm (égal au pas de la vis)
et une longueur L = 28 D. Les composants des
mélanges ont été préalablement mélangés mécani-
quement en petites quantités surtout dans le cas des
mélanges a compatibiliser, de maniére a ce que I'agent
compatibilisant (sous forme de poudre) enrobe bien
les granulés de polyméres utilisés. Nous avons choi-
si les vitesses de 100 et de 60 tours par minute res-
pectivement pour les mélanges (PE/PP et PE/PS). Ce
choix est basé essentiellement sur deux critéres :

- les forts gradients de cisaillement facilitent ’homo-
généisation des mélanges,

- pour les matériaux assez visqueux, (le PS dans notre
cas) il y a risque de dégradation a vitesses de cisaille-
ment tres élevées.

L’extrudeuse était équipée d’une filiere permettant la
réalisation d’un jonc de diamétre 3 mm. On dénombre
4 zones de température de I'alimentation a la filiere.
La température en sortie de filiére est de 210°C pour
les mélanges PE/PP et 220°C pour les mélanges PE/PS.
Pour I'étude des propriétés mécaniques et morpho-
logiques, des éprouvettes ont été préparées par décou-

Mélange PE/PP (80-20) une fois
extrudé

Mélange PE/PP (80-20) deux fois
extrudé

Mélange PE/PP (80-20) trois fois
extrudé

re a trés basses températures (trempe dans |'azote liquide)
[20], Cette méthode permet de conserver intacte la mor-
phologie de ces mélanges puisque aux basses températures,
tous les composants sont a I'état vitreux et ne sont pas
déformés lors de 'application de la contrainte de rupture.
L’étude des courbes d’écoulement a été réalisée au moyen
d’un rhéometre a capillaire de type SWO Polymer technik
GmbH Rhéoflixer a gradient de vitesse de cisaillement impo-
sée. La filiere utilisée est de longueur L = 40 mm et de dia-
metre D =2 mm. Les courbes d’écoulement aux différentes
températures de travail et les courbes maitresses a la tem-
pérature de référence choisie sont obtenues en suivant la
variation de viscosité en fonction du gradient de vitesse de
cisaillement a la paroi. Les températures de référence choi-
sies pour le (PE/PP) et le (PE/PS) sont 200°C et 220°C res-
pectivement.

Mélange PE/PS (80-20) deux fois
extrudé

o -
i

Mélange PE/PS (80-20) trois fois
extrudé

Figure | : Micrographies des surfaces aprés rupture pour
les mélanges PE/PP et PE/PS de composition 80/20 ayant
subi différents nombres d’extrusions. X 978

DECHETS - REVUE FRANCOPHONE D’ECOLOGIE INDUSTRIELLE - N° 25 - | trimestre 2002 - REPRODUCTION INTERDITE 41



Valorisation des thermoplastiques PE/PP et PE/PS

RESULTATS ET DISCUSSION

Dans un premier temps, pour mieux apprécier la
répartition, la taille et la forme des particules disper-
sées dans la matrice du mélange, nous avons procé-
dé a trois extrusions consécutives dans les mémes
conditions indiquées précédemment. Nous avons pris
'exemple de deux types de mélanges non compati-
bilisés (PE/PP) et (PE/PS) de composition (80/20). Les
résultats obtenus au microscope électronique a balaya-
ge pour ces mélanges sont présentés sur la figure |.
Pour chaque mélange, on observe avec 'augmentation
du nombre d’extrusions au niveau des particules dis-
persées que leur répartition est meilleure, leur taille
est plus réduite et leur forme devient sphérique.
Par ailleurs, les résultats des essais mécaniques en
traction obtenus pour les deux mélanges en fonction
du nombre d’extrusion sont présentés sur le tableau
2.

Bien que les photos prises au microscope électro-
nique a balayage montrent une meilleure morpholo-
gie pour les mélanges extrudés trois fois, les résultats
des essais mécaniques ont confirmé qu’il y a diminu-
tion des propriétés en traction lors du troisieme pas-
sage dans 'extrudeuse ce qui est attribué a une dégra-
dation des mélanges étudiés. Par conséquent, plus on aug-
mente le nombre de cycles thermomécaniques au-dela du
deuxiéme passage, plus on altére les propriétés mécaniques
du mélange.

Les mélanges seront élaborés en deux cycles dans I'extru-
deuse.

Tableau 2 : Evolution des propriétés mécaniques

en fonction du nombre d’extrusions
pour le (PE/PP et PE/PS) (80/20)
Nombre PE/PP PE/PS
d’extrusion Allongement Contrainte Allongement Contrainte
alarupture ala rupture alarupture alarupture

(%) (MPa) (%) (MPa)
[ 339 13,37 452 16,22
2 7.84 19.25 822 16,37
3 58l 18,85 6,32 15,54

ETUDE MORPHOLOGIQUE

Des exemples d’observations microscopiques des échan-
tillons des mélanges (PE/PP) et (PE/PS) non compatibi-
lisés et de leurs homologues compatibilisés sont repré-
sentés sur la figure 2 qui illustre la morphologie de ces
matériaux.

Pour le cas des mélanges PE/PS non compatibilisés, les
particules de la phase dispersée Polystyrene se pré-
sentent sous forme d’amas de forme aléatoire et d’'une
distribution large en taille des particules. Cette phase
est tres distincte de la matrice polyéthyléne avec des
vides a l'interface. Ceci traduit la non compatibilité et
I'absence d’interaction entre les deux phases du mélan-
ge d’ou I'absence d’adhésion. En revanche, dans le cas
des mélanges PE/PS compatibilisés, on observe une

Viscosité (Pas)

Mélange PE/PP (80-20) non
compatibilisé

Mélange PE/PS (80-20) non
compatibilisé

Mélange PE/PP (80-20)
compatibilisé

Mélange PE/PS (80-20)
compatibilisé

Figure 2 : Micrographies des surfaces apreés rupture pour
les mélanges PE/PP et PE/PS de composition 80/20 avec
et sans compatibilisant. X 978

amélioration de I'adhésion entre les deux phases. En effet,
on constate que la taille des particules dispersées diminue,
la forme de ces particules est généralement sphérique, la dis-
tribution des tailles est réduite, les vides a l'interface sont
moins importants.

Pour les mélanges PE/PP non compatibilisés, la forme des par-
ticules de la phase dispersée est mieux définie (sphérique)
avec une distribution en taille moins large que dans le cas
du mélange PE/PS non compatibilisé. En outre, le vide a I'in-
terface est moins important et les particules paraissent
noyées dans la matrice PE. Ceci serait di a la compatibilité
partielle entre les deux composants du mélange PE et PP [13],
En ajoutant un agent compatibilisant, cette adhésion devient
trés forte et donne une structure plus homogéne et presque
continue.

(1] 1900
Gradient de vitesse de cisaillement (1/s)

Figure 3 : Courbes d’écoulement du mélange
PE/PP (40/60) non compatibilisé.
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ETUDE RHEOLOGIQUE

Nous allons essayer de voir si I'étude des propriétés
rhéologiques en régime permanent a I'état fondu des
mélanges de polymeéres pourrait constituer une métho-
de sensible aux modifications de la tension interfaciale
dues a la composition du mélange et a la présence du com-
patibilisant. Le comportement de ces matériaux va
dépendre en effet non seulement des caractéristiques
rhéologiques des constituants, mais aussi de I'état de dis-
persion, de la taille, de la distribution des tailles, de la
forme des particules et des interactions entre phases
[,

Pour les mélanges PE/PS les trois températures de travail
choisies sont respectivement 220°C, 230°C et 240°C.
Pour les mélanges PE/PP les trois températures d’essais
sont 190°C, 200°C et 210°C.

On remarque que l'allure des courbes d’écoulement [log
N = f(logy)] ( figure 3 page précedente) montre le carac-
tére pseudoplastique de nos mélanges. En effet, la visco-
sité de tout nos matériaux diminue en fonction du gra-
dient de vitesse de cisaillement. D’autre part, a cisaille-
ment constant, la viscosité augmente quand la température
diminue.

La viscosité reflete l'intensité des forces intermolécu-
laires et la densité d’enchevétrement. Une élévation de
température va donc augmenter la mobilité des chaines,
détruire les interactions et déméler les enchevétrements
ce qui fait décroitre la viscosité. De plus, il est clair que
le caractére pseudoplastique est plus marqué aux tem-
pératures d’écoulement plus basses. Ceci s’explique par
le fait que plus la température est basse, plus 'écoulement
est régi par le cisaillement, alors que I'action de ce der-
nier diminue aux températures plus élevées étant donné
'augmentation de la facilité de glissement des chaines les
unes part rapport aux autres. Les courbes tendent a conver-
ger vers les grands gradients de vitesses de cisaillement, donc
I'effet de la température sur la viscosité des mélanges dimi-
nue fortement quand on augmente le cisaillement.

Viscosité (Pas)

Courbes maitresses

Les résultats obtenus sont représentés sur les figures 42a 9.

IDD-: PE/PS (20/80) non compatibilisé —%

Viscosité (Pas)

8

Viscosité (Pas)

log Y -aT

iPE.I’PP (20/80) non compatibilisé

104—

4—— PE/PS (20/80) compatibilisé

PE/PP (20/80) compatibilisé

!ng’i!-aT

100 1000 10000

Gradient de vitesse de cisaillement (1/s)

Figure 5 : Courbes maitresses des mélanges PE/PP
(20/80) a 200°C

TPEPP(0-100)2 |
PEPP(20-80)2 |
PEPP (40-60)2 |
PEPP(60-40)2 |
PEPP(80-20)2 |
PEPP(100-0)2 |

Mélanges @ matrice PP -

]og‘i"-aT

10 100 1000 10000

Gradient de vitese de cisaillement (1/s)

Figure 6 : Courbes maitresses des mélanges PE/PP non
compatibilisés a 200°C

Pour les deux types de mélange PE/PP et PE/PS (figures 4 et
5), nous remarquons que 'apport de I'agent compatibilisant
est accompagné par une augmentation assez uniforme de la
viscosité. En effet, 'ajout de compatibilisant augmente la
densité d'interaction entre les composants du mélange ce qui
rendrait les mouvements des chaines interdépendants lors
de 'écoulement.

Pour le mélange PE/PP non compatibilisé (figure 6), on obser-
ve dans le domaine des faibles cisaillements, un
parallélisme parfait des diverses courbes enregis-
trées. Ce parallélisme pourrait traduire I'existen-
ce d’'une compatibilité partielle des composants
de ces mélanges, mentionnée précédemment. Pour
des valeurs de gradient de vitesse de cisaillement
comprises entre 300

s et 500 s°! les courbes d’écoulement se che-
vauchent et commencent a se séparer. Cette sépa-
ration devient nette vers les forts gradients de
cisaillement.

100 1000

Gradient de vitesse de cisaillement (|/s)

Figure 4 : Courbes maitresses du mélange PE/PS (20/80) a 230°C

10000 Les courbes correspondantes aux mélanges ayant
le méme composant majoritaire (matrice PE ou

PP) se regroupent ensemble et convergent vers
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10000 tout le domaine de faible cisaillement; il en est de méme pour
' ("o PE/PP (80-20)2C | les courbes d’écoulement des mélanges PE/PP (60/40 et
# PE/PP (20-80)2C | 80/20) pour lesquels le PE est majoritaire. Ces observa-
0 PE/PP (40-60)2C | tions constitueraient une confirmation quant a I'effet de
4 PE/PP (60-40)2C | , S L p
— I'agent compatibilisant incorporé a nos mélanges.
Aux valeurs de gradient de vitesse de cisaillement supé-
rieures a 500 s/, les courbes d’écoulement des mélanges se
superposent et deviennent bien distinctes. A ces valeurs de
cisaillement, on assiste donc a une séparation des phases des
; mélanges provoquée par la destruction des forces d'inter-
action responsables a la fois de la compatibilité partielle et

g

Viscosité (Pas)

8

' “8¥<T de l'adhésion entre les phases due a la présence du com-
lom w1000 oo patibilisant.
Gradient de vitesse de cisaillement (1/s) Pour les mélanges PE/PS non compatibilisés (figures 8), on

observe dans le domaine des faibles vitesses de cisaillement,
une séparation des courbes d’écoulement. Cette sépara-
tion pourrait traduire la non compatibilité des composants
du mélange (PE/PS), ce qui correspond a une séparation

Figure 7 : Courbes maitresses des mélanges PE/PP
compatibilisés a 200°C

les mémes valeurs de viscosité aux vitesses élevées de cisaille-
ment. Ainsi les courbes d’écoulement des mélanges
PE/PP (0/100, 20/80 et 40/60) pour lesquels le PP
forme la matrice se rencontrent dans le domaine
de cisaillement élevé, il en est de méme pour les
courbes d’écoulement des mélanges PE/PP (100/0,
80/20 et 60/40) pour lesquels le PE forme la matri-
ce. Donc, aux valeurs de gradient de vitesse de
cisaillement comprises entre 300 s™! et 500 5™ on
assisterait a une destruction des forces d’interac-
tions responsables de la compatibilité partielle entre
les composants de ces mélanges. Ceci provoque-
rait une séparation des phases en présence et le
comportement du mélange correspondant tendrait 10
plutot vers celui de la phase majoritaire.

Pour les mélanges PE/PP compatibilisés (figure 7),
dans le domaine de cisaillement faible on remarque ~ Figure 9 : Courbes maitresses des mélanges PE/PS compati-
bilisés a 230°C

["a PEPSEO-80)

+ PEPS (40-60)
| % PEPS(6040)c
| o PEPS@®0-20)c

Viscosité (Pas)
8

log { T

10 100 1000 10000
Gradient de vitesse de cisaillement (1/s)

que les courbes d’écoulement sont confondues
deux a deux en fonction du type de composant
majoritaire formant la matrice du mélange. Ainsi les courbes
d’écoulements des mélanges PE/PP (20/80 et 40/60) pour les-
quels le PP est majoritaire sont parfaitement confondues et
possédent pratiquement les mémes valeurs de viscosité sur

des phases lors de I'écoulement.
Les courbes correspondantes aux mélanges ayant le méme
composant majoritaire (matrice PE ou PS) se regroupent
ensemble et convergent vers les mémes valeurs de viscosi-
té aux vitesses élevées de cisaillement. Ainsi
10001 les courbes d’écoulement des mélanges PE/PS
(0/100, 20/80 et 40/60) pour lesquels le PS
forme la matrice, se rencontrent pratique-
ment dans le domaine de cisaillement élevé,
donc le comportement serait celui de la matri-
ce. Il en est de méme pour les courbes d’écou-

Mélanges a matrice PE

Viscosité (Pas)
5

: :2;:5;0;;;: lement des mélanges PE/PS (100/0, 80/20 et
| e s 60/40) pour lesquels le PE forme la matrice.
5 EZ':;fﬁllm . Donc aux faibles vitesses de cisaillement, une
——————— Melanges 4 matrice PS absence des forces d’interactions serait res-
ponsable de la séparation des phases en pré-
logY-aT sence.
ot e % = Pour les mélanges PE/PS compatibilisés (figu-

re 9), dans le domaine de cisaillement faible

Figure 8: Courbes maitresses des mélanges PE/PS non compatibili- on remarque qu? les courbes d'écoulement
sés 3 230°C se rapprochent I'une de l'autre. Ce rappro-

Gradient de vitesse de cisaillement (|/s)
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chement pourrait traduire 'apport de I'agent compatibilisant
qui géneére les forces d’interaction responsables de I'adhé-
sion entre les deux phases du mélange.

Au dela des valeurs de gradient de vitesse de cisaillement
supérieurs a 200 57!, les courbes d’écoulement deviennent
trés distinctes. Ceci peut étre expliqué par la séparation de
phases causée par la destruction des forces d'interaction
responsables de la compatibilité d’ou I'adhésion entre les
deux constituants du mélange.

CONCLUSION

Dans ce travail, nous avons étudié I'efficacité d’une métho-
de d’élaboration de mélanges de polymeéres, économique-
ment viable, dans le but d’ouvrir de nouvelles perspectives
au recyclage de ces matériaux.

L’étude des propriétés des mélanges binaires PE/PP et PE/PS
a différentes compositions nous a permis de préciser I'in-
fluence de I'agent compatibilisant sur la qualité de 'adhésion
a 'interface par I'étude des caractéristiques physiques des
mélanges. L'ensemble des déductions tirées des différentes
propriétés comparatives des mélanges non compatibilisés
avec leurs homologues compatibilisés, nous permet de
conclure favorablement quant a I'effet de I'agent compati-
bilisant choisi.

L’'observation de la morphologie, réalisée sur des surfaces
de rupture d’éprouvettes apres fracture a trés basse tem-
pérature met en évidence la mauvaise adhésion dans les
mélanges non compatibilisés surtout ceux de type PE/PS
(présence de cavités dues a I'écoulement des nodules). Dans
le cas des mélanges compatibilisés I'adhésion est meilleure.
L’étude du comportement rhéologique en régime permanent
a I'état fondu nous a permis de préciser les contributions de
la compatibilité partielle, surtout pour les mélanges PE/PP
sans compatibilisant, et de I'effet de ce dernier dans les deux

types de mélanges PE/PP et PE/PS.

*Tasnim Kallel, M. Jaziri et B. Elleuch

Laboratoire des polyméres, Département du génie des matériaux, Ecole

nationale des ingénieurs de Sfax. - Rte Soukra 3038 - Sfax — Tunisie. E-mail:

tasnimkallel@yahoo.fr

Bibliographie

I. Chang-Sik Ha, Hae-Dong Park,
Youngkyoo Kim, Soon-Ki Kwon and
Won-jei Cho.Polym. for adv. Tech,
483-492 (1996).

2. RJ. Ehrig, Plastics recycling, Hanser,
Munich (1992).

3. S. Halimhamid and M. Atiqullah, JMS
Rev. Macromol. Chem. Phys. C35 (3),
495 (1995).

4. Utracki,L.A., Dumoulin, M.M. and
Toma, P., NRCC/IMRI symposium
Polyblends’85, Boucherville, Quebec,
Canada, Apr 16-17, 1985 ; Polym. Eng.
Sci, 26, 37 (1986).

5. Sondergaard,K., Valenza,A,. and
Lyngaae-Jorgensen, J., Polym. Network
Blends,2, 159 (1992).

6. Krause, S.M. and Goh, S.H., Miscible
Polymer Blends Handbook, Utracki,
L.A., Ed., Chapman & Hall, London
(1998).

7. H.E.Hermes and J.S.Higgins., Polym.
Eng Sci., Vol 38, N°5, 847-856, (1998).
8.5.C. Tjong, SA. XU.,, | of App. Polym.
Sci, VOL 68, 1099-1108, (1998).
9.T.Li, V. A Topolkaraev, A. Hiltner,
E. Baer, X. Z. i, and R. P. Quirk, .
Polym. Sci.: Part B/ Polym . Phys., 33,
667 (1995).

10. P. Cigana, B.D. Favis, and R. Jerome,
J. Polym. Sci.: Part B/ Polym . Phys.,

34, 1691 (1996).

I'1. Utracki,L.A., Commercial polymer
Blends, Ed., Chapman & Hall, London
(1998).

12. Jun LI, Robert A. Shanks, Yu Long.,
] of App. Polym. Sci, VOL 76, I151-
1164, (2000).

13. Dumoulin ,M.M,, PhD Theése, Ecole
Polytechnique, Montreal (1988).

14. Utracki,L.A., and Dumoulin ,M.M,,
In Polypropylene : Strructure, Blends and
Composites, ). Karger-Kocsis, Ed.,
Chapman & Hall, London (1995).

15. Ajji, A. and Utracki,L.A.,Polym . Eng
Sci., 36, 1574 (1996).

16. Anastasiadis, S.H, Interfacial Tension
of immisciblepolymer blends, Phd thesis,
Princeton University. (1988).

17. Wu, S., in Polymer Handbook,
Brandrup, J. and Immergut,E.H., Eds.,
3rd edition, Wiley, New York (1989).

18. D. Hlavata, Z. Horak, F Lednicky, J.
Hromadkova., J. of Polym Sci : Part B
Polym Physics., Vol 39, 931-942, (2001).

19. I. Fortelny, D. Michalkova, ].
Hromadkova, F. Lednicky, ] OF App.
Polym. Sci, VOL 81, 570-580, (2001).
20. |. Fortelny, D. Michalkova, .,
Koplikova J. Navratilova, J, Kovar.,
Angew Macromol Chem , 179-185,
(1990)

i
AGEMEN
N EMENTA

i
‘

Formats : 155 x 240
Tome 1 : 240 pages
47,72 € TTC Franco de port
(310 F)
Tome 2 : 184 pages : 32,01€
TTC Franco (210 F),
Tomes 1et2:72,41 € TTC
Franco (475 F)
Exclusif : Pour les détenteurs
du Tome 1 seulement : 22,41
€ TTC Franco (147 F)

Tome1:

14001

- Le management environnemental
- La mise en ceuvre d’un systéme de manage-
ment environnemental selon la norme ISO

Michel Jonquiéres

MANUEL DU MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
o Sommaiedestomestotz

L’usage de la norme ISO 14001 est indispensable a tout organisme qui souhaite pérenniser ses activités
et conserver ses parts de marché. Proposé par un des péres de la norme ISO 14001, le Manuel du

Management Environnemental (MaME) est Poutil de référence de sa mise en ceuvre, nourri de lexpé-
rience permanente de son auteur .

Tome2:

- Améliorations et développements autour de la
norme ISO 14001
- Les évolutions

- Et si vous alliez plus loin ?

W A P R

A retourner a Société Alpine de Publications - 7 chemin de Gordes 38100 Grenoble - T¢l. : 04 76 43 28 64 - Fax : 04 76 56 94 09 avec votre réglement

Bon de commande

| [ |1 | déclare passer commande de ... exemplaire(s) destomes 1 et2[]oudu
| ||| | tome 1 [J, ou du tome 2 [ du Manuel du Management

Jesoussigné:. L L [ [ L[ LI L II LTI ][]
] Environnemental au(x) prix indiqué(s) en Euros ou Francs dans I'en-
LT

Entreprise : Ll L
Adresse: L LI LI L1111
Code postal : | Ville :|

| | cadré ci dessus (a rajouter manuscritement ici : .

Réglement a la commande par cheque ci-joint []
Je désire une facture en retour en ...... exemplaire(s).

DECHETS - REVUE FRANCOPHONE D’ECOLOGIE INDUSTRIELLE - N° 25 - | trimestre 2002 - REPRODUCTION INTERDITE 45





