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Résumé :  
Lors du processus de mise en forme des élastomères, la maîtrise de l’écoulement dans les canaux 
d’alimentation est essentielle pour garantir et homogénéiser la vulcanisation lors de la cuisson. Nous 
présentons ici l’analyse du comportement thermique, rhéologique et cinétique d’un écoulement d’élastomère, 
dans une filière d’extrusion. Un modèle prenant en compte les équations de l’énergie et de Navier-Stokes est 
exploité. Pour déterminer l’avancement réactionnel lors de l’écoulement, une technique de suivi de 
particules, basée sur la connaissance de l’historique thermique de l’élastomère est utilisée. Différentes 
simulations sont menées afin de mettre en évidence l’influence des conditions de mise en œuvre sur 
l’apparition du grillage. 

Abstract : 
During elastomer forming processes, it is essential to control the matter flow through the runners in order to 
guarantee and homogenize curing of rubber. In this work, the analysis of the thermal and kinetic behaviour 
of elastomer flow in an extrusion die is presented. A model, based on energy balance and Navier-Stokes 
equation, is investigated. The reaction progress through the runner was modeled by using a particle tracking 
technique. Several simulations were performed to highlight the influence of process parameters and 
geometry modifications on the rubber compound thermal and cure homogeneity. 

Mots clefs : procédés de mise en œuvre, élastomères, dissipation visqueuse, grillage 

1 Introduction 
Lors du processus de mise en forme des élastomères, la dissipation visqueuse au sein de l’écoulement de 
polymère fondu est à l’origine d’échauffements [1, 2], susceptibles de provoquer des risques de vulcanisation 
précoce, couramment nommée « grillage ». Ces variations de température locale sont accentuées par le 
comportement rhéologique fortement pseudoplastique des caoutchoucs qui concentre le cisaillement aux 
parois de l’outillage [3]. De ce fait, la maîtrise des conditions thermiques et cinétiques lors de l’écoulement 
dans les canaux d’alimentation est essentielle pour garantir et homogénéiser la vulcanisation lors de la 
cuisson.  

L’objectif de ce travail est d’appréhender le comportement thermique, rhéologique et réactionnel d’un 
écoulement d’élastomère dans une filière d’extrusion. La modélisation des phénomènes physiques mis en jeu 
est exploitée pour analyser l’écoulement dans un canal droit et dans une géométrie plus complexe permettant 
une séparation du flux de matière. Pour déterminer l’avancement réactionnel lors de l’écoulement, une 
technique de suivi de particules, basée sur la connaissance de l’historique thermique de l’élastomère est 
utilisée. Après avoir présenté la méthodologie retenue pour caractériser les propriétés thermo-rhéologiques 
de deux élastomères, un EPDM (Ethylène-Propylène-Diène-Monomère) et un caoutchouc naturel, différentes 
simulations sont menées afin de mettre en évidence l’influence des propriétés du mélange et des conditions 
de mise en œuvre sur l’apparition du grillage. A terme, les travaux réalisés doivent permettre de concevoir un 
dispositif de caractérisation en ligne, de l’état d’avancement réactionnel du matériau et de mener à bien 
l’optimisation du procédé. 
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2 Modélisation 
L’extrusion est un procédé stationnaire, dans lequel l’écoulement peut être considéré comme laminaire et 
dans une première approche, incompressible [4, 5]. Les conditions aux limites imposées en paroi ont une 
importance significative sur le champ de vitesses [6].  Dans ce travail, une condition de non-glissement est 
imposée [7] et un seul domaine d’étude, correspondant à l’écoulement de matière, est retenu pour la 
modélisation. Les deux géométries étudiées, un canal droit et un séparateur de flux sont schématisées sur la 
figure 1.  

Le comportement thermique et rhéologique de l’élastomère est décrit par les équations de Navier-Stokes et 
de la chaleur [8] :  
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 est la vitesse, p la pression, la masse volumique, Cp la chaleur spécifique, la viscosité , la 
conductivité thermique et g


 la constante de gravité. 

Les conditions aux limites sont décrites par le jeu d’équations ci-dessous : 
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e correspond à la section en entrée, s à la section en sortie et l à la surface latérale en contact avec le 
fourreau, comme représentées sur la Figure 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1 – Ecoulement d’élastomères à travers les deux géométries étudiées 

La phase d’induction, préliminaire à la réaction de vulcanisation [9], est décrite à travers l’introduction d’un 
temps d’induction () défini par l’équation (6). 
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L’apparition du grillage correspond à la consommation de la phase d’induction pendant un temps ti (eq 7) et 
donc au début de la vulcanisation ( = 1). Pour un processus non isotherme, il s’exprime par [10, 11]:  
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avec t0 le temps d’induction à une température de référence, R la constante des gaz parfaits et Eai l’énergie 
d’activation de l’induction.  
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Le modèle, est programmé à l’aide du logiciel d’éléments finis Ansys Polyflow [12]. Le maillage est 
constitué d’éléments hexagonaux, non uniformes, de 0,5 mm d’arête maximum. Le problème est résolu en 
coordonnées axisymétriques dans le cas du canal droit et en trois dimensions pour le diviseur. La résolution 
des équations (1) à (5) est réalisée par une méthode de Gauss [12]. Une technique de suivi de particules est 
mise en place pour calculer l’avancement de l’induction [13], connaissant le comportement thermique de 
l’élastomère. Pour cela, trois mille particules sont introduites dans la matière initialement, réparties de 
manière aléatoire sur la section d’entrée. La trajectoire de chaque particule est déterminée à partir du champ 
de vitesse. L’avancement lors de la phase d’induction le long des lignes de champ est donné par les équations 
(6) et (7). 

3 Résultats et discussion 
L’étude numérique est menée sur un écoulement d’EPDM et un écoulement de caoutchouc naturel (NR). Les 
géométries étudiées (figure 1) sont comparées à longueur de fibre neutre égale (L = 300 mm) et pour un 
diamètre nominal de 10 mm. Les simulations sont réalisées avec une température d’entrée et de parois de 
150°C (Te = Tl = 150°C). 

3.1 Caractérisation des matériaux 
La rhéologie des deux mélanges (EPDM et NR) a été caractérisée sur une large gamme de vitesses de 
cisaillement (0,01 s-1 à 104 s-1) et de températures (100 à 160°C). Pour les faibles vitesses de cisaillement, de 
0,01 s-1 à 85 s-1, la viscosité complexe a été déterminée par rhéométrie dynamique [2], à l'aide d'un rhéomètre 
rotationnel plan-plan (Thermofisher, MARS III) et de plateaux de 25 mm de diamètre. Les mesures ont été 
effectuées pour des vitesses de rotation comprises entre 0,1 et 630 rad/s, et une déformation de 2% a été 
imposée sur des échantillons de 1,2 mm d’épaisseur. Pour les vitesses de cisaillement plus importantes, à 
partir de 100 s-1, la viscosité a été caractérisée à l’aide d’un rhéomètre capillaire (Göttfert). Trois filières d’1 
mm de diamètre et de longueur 20, 30 et 40 mm ont été utilisées, permettant ainsi d’effectuer la correction de 
Bagley [2, 14]. La température du mélange est contrôlée par un thermocouple placé dans la filière au plus 
près de l’écoulement. Lors de la mesure, la température du mélange est supposée uniforme et constante. La 
figure 2 présente les résultats de la caractérisation rhéométrique du mélange EPDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 2 – Rhéologie de l’EPDM 

La thermodépendance de la viscosité est marquée pour les faibles vitesses de cisaillement. Au-delà de 10s-1, 
on observe une concentration des points de mesure et donc une thermodépendance moindre. Des résultats 
similaires sont obtenus pour le caoutchouc naturel. 

La viscosité est modélisée numériquement par une loi rhéologique de type loi puissance [2, 5] : 
 
 
  

10

100

1000

10000

100000

1000000

0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 100000

Plan ‐ 160°C

Cap ‐ 160°C

Plan ‐ 140°C

Cap ‐ 140°C

Plan ‐ 120°C

Cap ‐ 120°C

Plan ‐ 100°C

Cap ‐ 100°C

Loi puissance à 150°C

 

η (Pa.s) 

  (s‐1) 

1
0 exp 






 nac

RT

E
K    

       
 (8) 



20ème Congrès Français de Mécanique                                                                  Besançon, 29 août au 2 septembre 2011 

  4

avec K0 la consistance, Eac l’énergie d’activation qui correspond à la relaxation du matériau,   la vitesse de 
cisaillement et n l’indice de pseudoplasticité.  

Dans le modèle, une température de référence de 150°C est considérée pour la loi rhéologique. La viscosité 
obtenue est représentée sur la figure 2 pour l’EPDM. 

Le tableau 1 regroupe l'ensemble des propriétés rhéologiques, thermiques et cinétiques relatives aux deux 
mélanges. La capacité thermique des mélanges a été déterminée par analyse calorimétrique et la conductivité 
thermique à partir d'un conductivimètre (Thermoconcept, HOTDISK TPS 2500) [15]. Afin d’étudier 
uniquement l’influence des propriétés thermiques et rhéologiques sur l’apparition du grillage, les paramètres 
cinétiques intervenant dans l’équation (7) sont volontairement choisis identiques pour les deux mélanges [11].  
 

Valeurs 
Propriétés thermiques  Unités 

EPDM  NR 

ρ (20°C)  kg.m‐3  1086  1042 
λ (20°C)  W.m‐1.K‐1  0,33  0,194 
Cp (150°C)  J.kg‐1.K‐1  1912  1996 

Paramètres rhéologiques          

K0  Pa.sn  1255  859 
n    0,31  0,248 
Eac  J.mol‐1  8783  10204 

Paramètres cinétiques          

t0  s  12,6 10‐10 
Eai  J.mol‐1  92540 

TAB. 1 – Propriétés des mélanges 

3.2 Analyse thermorhéologique de l’écoulement 
Plusieurs simulations ont été menées en faisant varier la nature du mélange, la géométrie et le débit 
d’extrusion. La figure 3 permet de comparer les résultats numériques obtenus pour les deux mélanges dans 
un écoulement cylindrique pour un débit Q allant de 10-6 à 5.10-5 m3.s-1.  est la puissance de la dissipation 
visqueuse conservée dans l’écoulement. L’échauffement maximal (Tmax) représente l’écart entre la 
température maximale atteinte dans l’écoulement et la température d’entrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 3 – Influence du débit matière sur les conditions d’écoulement pour les deux mélanges : EPDM et NR 
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Pour les très faibles débits, le comportement des mélanges est similaire. L’énergie, générée et conservée dans 
la matière, est encore faible et ne suffit pas pour créer un échauffement conséquent. Pour des débits plus 
importants, au-delà de 10-5 m 3.s-1, la viscosité du caoutchouc naturel diminue de manière significative sous 
l’effet de l’augmentation de la vitesse de cisaillement et de l’élévation de température.  

La figure 4 présente les champs de vitesses de la géométrie diviseur à proximité de la séparation de flux, 
pour le caoutchouc naturel. On remarque la présence d'une zone face au canal d’entrée où la vitesse 
d'écoulement est très faible. Le temps de séjour de la matière y devient très élevé, et donc le risque de 
grillage important. 

 

 

 

 

 

FIG. 4 – Champ de vitesses dans la géométrie diviseur à proximité de la séparation de flux  
(Q = 10-5 m3.s-1 et Te = Tl = 150°C) 

3.3 Analyse thermocinétique de l’écoulement 
Le tableau 2 présente les résultats obtenus pour un écoulement d’EPDM dans les deux géométries (canal 
droit et diviseur) avec Q = 10-5 m3.s-1.  
 

Géométrie  ΔP (Mpa) Ф (W)  ФL (W)  Ts (°C)  Tmax  (°C) 

Canal droit  8.81  88.15  29.59  151.8  155.6 

Séparateur  7.93  79.36  26.996  152  154.6 

TAB. 2 – Résultats numériques obtenus pour un écoulement d’EPDM (Q = 10-5 m3.s-1 et Te = Tl = 150°C) 

La différence de pression entre l’entrée et la sortie (ΔP) est donnée et varie entre les deux géométries du fait 
de l’augmentation de la section globale dans le diviseur. L'énergie dissipée et maintenue à l'intérieur du 
fluide () représente 75% de l'énergie totale, les 25% restants étant diffusés à travers la paroi de la géométrie 
(L). La température maximale (Tmax) atteinte est plus faible dans le diviseur, en raison de la réduction de 
débit et donc de la diminution des contraintes de cisaillement dans l'écoulement. Les températures moyennes 
en sortie (Ts) restent similaires. 

Les profils de température en sortie des deux géométries et pour les deux mélanges sont présentés sur la 
figure 5. Dans le cas du canal droit, l’échauffement est concentré près de la paroi, là où les vitesses de 
cisaillement sont les plus élevées. Dans le cas du diviseur, la matière située au centre de l’écoulement avant 
la séparation du flux est redistribuée à proximité de la face extérieure (2) de la géométrie (figure 4). De ce 
fait, l’échauffement, qui dépend notamment de l’historique thermique, est concentré principalement sur la 
face intérieure (1).  

L’avancement lors de la phase d’induction (β), calculé en sortie à partir de l’historique thermique, est 
respectivement de 10,4 % et de 10,1 % pour l’EPDM et le NR, pour le canal droit, et de 21,7 % et 21,5 % 
pour le diviseur. Entre les géométries, on note un écart significatif. En effet, suite à la division, le débit est 
diminué de moitié et le temps de séjour est ainsi doublé. En raison du faible débit considéré, l’avancement 
réactionnel est similaire pour les deux mélanges. L’influence de la rhéologie sur l’avancement lors de la 
phase d’induction sera plus sensible pour des débits plus élevés.  

 Vitesse (m.s
‐1
)

0,197

0,177 

0,157 

0,138 

0,118 

0,983 

0,786 

0,59 

0,393 

0,197 

0 

Zone de grillage 
potentielle 

1 2



20ème Congrès Français de Mécanique                                                                  Besançon, 29 août au 2 septembre 2011 

  6

 

 

 

 

 

FIG. 5 – Profils de température en sortie du dispositif (Q = 10-5 m3.s-1 et Te = Tl = 150°C) 

4 Conclusion 
Le modèle développé permet de prédire l’influence de géométries et des paramètres de mise en œuvre sur la 
dissipation visqueuse et le comportement thermocinétique d’élastomères. L’étude menée montre la nécessité 
de bien contrôler le comportement thermique et cinétique de l’écoulement pour favoriser les redistributions 
de matière à travers des géométries complexes. L’utilisation de l’énergie de dissipation visqueuse pourrait 
ainsi permettre la réduction des temps de cuisson dans les moules d’injection et autres procédés de mise en 
forme.  
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