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RESUME 

Malgré la progression des parts de marché des fibres végétales, le comportement 
mécanique de ces dernières reste encore peu documenté. Du fait de la complexité des 
mesures à l’échelle de la fibre unitaire, les incertitudes sur leurs propriétés mécaniques 
telles que l’amortissement ou le module de stockage conduisent à des 
dimensionnements peu fiables et à des choix de renforts non optimisés [1,2]. La 
méthode développée dans cette étude consiste à exciter une fibre unitaire (Figure 1.a) 
à sa base avec un actionneur piézoélectrique, à mesurer sa vitesse par vibrométrie 
laser et à évaluer ses déplacements à son extrémité par caméra rapide (Figure 1.b). 
Cet essai permet d’estimer son facteur de perte et sa première fréquence propre et 
ainsi d’identifier son module de stockage. Pour valider la méthode, ces tests sont 
réalisés sur fibre de verre et fibre de PA11. Ils sont ensuite déployés sur fibres 
végétales. 

 

Figure 1. (a) fibre de soie encastrée libre ; (b) montage expérimental pour la 
caractérisation dynamique des propriétés de fibre unitaire 
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