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Résumé : 

Les propriétés des Alliages à Mémoire de Forme (AMF) sont dues à une transformation de phase solide-solide appelée 
transformation martensitique. Pour des températures supérieures à Af (Austénite finish) toutes les déformations mécaniques 
sont réversibles : c’est ce qu’on appelle la pseudo élasticité. Ce comportement n’est pas facile à modéliser en 3D bien que les 
phénomènes 1D soient bien connus. Par conséquent, il est nécessaire de définir une contrainte équivalente de début de 
transformation pour les AMF. Par ailleurs, Arbab Chirani et Patoor [1]  et  Lexcellent et al. [2] font remarquer que la 
texture initiale des AMF a une influence forte sur la forme de ces surfaces seuil de transformation. A partir de détections de 
surfaces seuil expérimentales, nous définirons une contrainte équivalente pour les AMF tant isotropes qu’anisotropes. 

Abstract : 

The specific behavior of Shape Memory Alloys (SMA) is due to a solid-solid transformation called martensitic transformation. 
For temperatures greater than Af (Austenite finish) all stress-induced strain is recoverable : this behavior is called pseudo 
elasticity. The 3D behavior of SMA is not easy to model despite the 1D behavior is well known. Consequently, the definition 
of an equivalent stress of onset transformation is required. Otherwise, Arbab Chirani and Patoor [1]  and Lexcellent and al. 
[2] underline that the texture of SMA has many influence on the shape of the stress yield surface. After experimental yield 
surface detection, we define an equivalent stress for both isotropic and textured SMA. 
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1 Introduction 
Les propriétés des Alliages à Mémoire de Forme (AMF) et en particulier le comportement pseudoélastique 
sont utilisées dans de nombreuses applications tridimensionnelles. C’est pourquoi il est nécessaire de 
développer des modèles spécifiques pour la pseudoélasticité sous sollicitations mécaniques 3D. Un modèle 
phénoménologique a récemment été proposé par Bouvet et al. [4]. Il est basé sur deux surfaces seuil de 
début de transformation et a été validé par de nombreux essais sous chargements multiaxiaux. Ce modèle, 
dans sa version initiale, ne concerne que les AMF isotropes. Néanmoins, l’influence de la texture 
cristallographique initiale est connue pour avoir une influence importante sur la forme de la surface de 
transformation directe ([1],[2]). L’objectif de cet article est d’étendre la modélisation par surface seuil de 
début de transformation aux AMF anisotropes, puis de valider les choix effectués en la comparant à des 
surfaces seuils déterminées expérimentalement en traction – torsion, traction – pression interne et bi-
compression. 

2 Caractérisation expérimentale des surfaces de début de transformation 
Dans cette partie nous étudierons deux AMF polycristallins : l’un de type cuivreux (Cu 87 .33wt% - Al 
11.33wt% - Be 0.49wt%) fourni par la société Tréfilmétaux et l’autre de type Ni 50.7at%-Ti de Special 
Metals. Les éprouvettes de Cu-Al-Be sont obtenues par tréfilage puis traitées thermiquement (20 minutes à 
650°C puis trempe à l’eau bouillante pendant une heure). Les températures de transformation du Cu-Al-Be 
sont obtenues par des mesures de résistance électrique : As=19°C, Af=32°C, Ms=21°C, Mf=-7°C. Les 
températures de transformation du Ni-Ti sont mesurées par Analyse Calorimétrique Différentielle (ACD) : 
As=-2.5°C, Af=21°C, Ms=-4°C, Mf=-29°C. 

2.1 Principe de la détection 
La machine hydraulique est asservie en déformation proportionnelle, par exemple en traction - cisaillement, 
jusqu’à détection d’une perte de linéarité dans le plan (contrainte de von Misès, déformation de von Misès) 
qui signifie que l’on est au début de la transformation austénite - martensite. Le critère retenu pour la perte 
de linéarité est un offset de type déformation résiduelle. Le pilotage de la machine est réalisé à l’aide du 
logiciel Labview. 

2.2 Description des essais 
Sur le Ni-Ti qui présente une texture isotrope, nous déterminerons expérimentalement la surface seuil en 
traction - cisaillement à partir d’essais de traction - torsion sur éprouvettes tubulaires minces. Dans le cas du 
Cu-Al-Be, isotrope transverse d’axe 3, outre la surface seuil de traction cisaillement, nous déterminerons 
également la surface seuil en bi-traction à l’aide d’essais de traction - pression interne sur éprouvettes 
tubulaires minces et d’essais de bi-compression sur des éprouvettes cubiques [3]. 

2.3 Résultats 

2.3.1 Sur Ni-Ti 
La figure 1 montre le résultat expérimental en traction - torsion dans le plan (σ,τ). Il faut noter que le seuil 
de début de transformation est traction est plus faible que celui en compression. 
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FIG. 1 – Surface seuil du Ni-Ti en traction - torsion : les points sont les valeurs expérimentales, les traits 
continus les surfaces théoriques. 

2.3.2 Sur Cu-Al-Be 
La figure 2  montre les résultats expérimentaux dans le plan des contraintes principales (σ11,σ22) et dans le 
plan des contraintes de traction – cisaillement (σ33,τ13). On retrouve encore une fois la dissymétrie entre 
traction et compression, et la bonne symétrie des surfaces vis-à-vis du sens de cisaillement. Par contre, le 
seuil en cisaillement est plus élevé que pour un alliage isotrope. Le léger décalage observé en cisaillement 
provient d’un défaut d’alignement lors du montage de l’éprouvette.               
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FIG. 2 – Surfaces seuil du Cu-Al-Be en bicompresion traction-pression interne et en traction-torsion : les 
points sont les valeurs expérimentales, les traits continus les surfaces théoriques. 

3 Définition d’une contrainte équivalente 
Dans  cette partie, on cherche à définir une contrainte seuil de début de transformation capable de prendre 
en compte les observations expérimentales précédentes. L’objectif de ce critère macroscopique est de 
décrire la limite du domaine, dans l’espace des contraintes, dans lequel la transformation austénite - 
martensite n’est pas activée. 
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Du fait que la transformation martensitique a lieu sans changement de volume, on peut faire l’hypothèse, 
dans le cas isotrope et dans le cas anisotrope, que le critère de début de transformation eqσ  est indépendant 

du premier invariant des contraintes P . 

3.1 Cas isotrope 

3.1.1 Construction 
Pour un AMF isotrope, Bouvet et al. [4] ont proposé la définition (1) pour la contrainte équivalente : 

)(.),( σσ σσσσ ygyeqeq ==  (1) 
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où σ  est la contrainte équivalente de von Misès,  le troisième invariant du tenseur des contraintes et σy g  
une fonction définie par (3) avec  un paramètre matériau variant entre 0 et 1. a
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3.1.2 Identification et validation 
L’identification est faite sur les résultats en traction torsion du Ni-Ti : seuls les points en traction pure et 
compression pure sont utilisés pour identifier les paramètres eqσ  et . On obtient ainsi une bonne 
coïncidence entre la courbe modélisée et les points expérimentaux (FIG 1) ce qui permet de valider le 
modèle choisi. 

a

3.2 Cas anisotrope  

3.2.1 Construction 
Pour un AMF anisotrope, nous avons vu sur le cas du Cu-Al-Be que le modèle isotrope n’est pas adapté. Il 
faut donc étendre le modèle précédent. Pour cela, et afin d’éviter des problèmes de non convexité des 
surfaces, on choisit de se placer dans un espace de contraintes virtuelles dilatées σ~ , tel que l’hyper 
ellipsoïde de Hill se transforme en hyper sphère. Dans cet espace dilaté, on retrouve le cas isotrope. 

Pour passer de l’espace des contraintes réelles σ  à l’espace des contraintes virtuellesσ~  il faut faire une 
transformation affine. Si on prend un critère de Hill de la forme (4). 
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Les seuils de début de transformation en traction et en cisaillement  
permettent d’identifier les coefficients de Hill : F, G, H, L, M et N.  
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A partir de ces valeurs on peut calculer les coefficients de la matrice D  de passage entre σ  et σ~  : 

σσ .~ D=  (4) 
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Avec les coefficients définis par (7) et (8) : 
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Et les composantes des contraintes sont prises dans l’ordre (9) : 

[ ]231312332211 ,,,,, σσσσσσσ =  (9) 

On peut alors réécrire la contrainte équivalente pour un AMF anisotrope (10). 
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)(.~),~( ~~ σσ σσσσ ygyeqeq ==  (10) 

3.2.2 Identification et validation 
Les valeurs des paramètres F, G, H, M, N et a  sont identifiés sur le Cu-Al-Be à partir des points 
expérimentaux en traction pure sur les axes 1 et 3, en compression pure sur l’axe 1 et en cisaillement pur 13 
suivant les équations (5).  

Paramètre Valeur 

a              
F              

G=H           
M= N 

0,7             
0,240         
0,192           
0,23 

 

On peut voir sur la figure FIG 2 qu’il existe une bonne coïncidence entre les points expérimentaux et la 
surface seuil anisotrope définie. Ceci permet de valider les choix effectués.  

Conclusion 

La construction des contraintes équivalentes proposées est faite grâce au développement de plusieurs essais 
multiaxiaux complémentaires : bi compression, traction - torsion  et traction – pression interne. Ces essais 
permettent également de valider les choix effectués. En outre, ces propositions de contraintes équivalentes 
ont été comparées au modèle micro - macro de Arbab Chirani et Patoor [1], ce qui fournit une seconde 
validation [5]. 
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