
HAL Id: hal-04436290
https://hal.science/hal-04436290

Submitted on 3 Feb 2024

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Public Domain

Development of a thermomechanical modeling of
grinding for the estimation of the impact on welding

residual stresses
Audrey Michon, Daniel Nélias, Auriane Platzer, Sofiane Hendili, Josselin

Delmas, Maxime Berthaud

To cite this version:
Audrey Michon, Daniel Nélias, Auriane Platzer, Sofiane Hendili, Josselin Delmas, et al.. Development
of a thermomechanical modeling of grinding for the estimation of the impact on welding residual
stresses. CSMA 2024, May 2024, Giens (Var), France. �hal-04436290�

https://hal.science/hal-04436290
https://hal.archives-ouvertes.fr


CSMA 2024
16ème Colloque National en Calcul des Structures

13-17 Mai 2024, Presqu’île de Giens (Var)

Développement d’une modélisation thermomécanique du meulage
pour l’estimation de l’impact sur les contraintes résiduelles de sou-
dage

A. Michon1,2, D. Nélias1, A. Platzer1,
S. Hendili2, J. Delmas2,
M. Berthaud3

1 INSA Lyon, CNRS, LaMCoS, UMR5259, 69621 Villeurbanne, France, audrey.michon@insa-lyon.fr, daniel.nelias@insa-lyon.fr,
auriane.platzer@insa-lyon.fr
2 Électricité de France R&D, Chatou, France, audrey.michon@edf.fr, sofiane.hendili@edf.fr, josselin.delmas@edf.fr
3 Centre Technique Framatome, Le Creusot , France, maxime.berthaud@framatome.com

Résumé —
Cette étude aborde la modélisation numérique du meulage manuel, en se concentrant sur les contraintes

résiduelles. Elle propose une méthode macroscopique basée sur des simulations thermiques et thermo-
mécaniques sur Code_Aster en 3D pour simuler le meulage. L’approche a été validée à l’aide de données
expérimentales recueillies via des thermocouples placés sur une maquette en inconel 600. Bien que le
modèle initial offre une approximation prometteuse des températures, une expansion du modèle pour
inclure le cisaillement et des analyses de contraintes résiduelles expérimentales pourrait améliorer sa
précision.
Mots clés — Meulage, Thermomécanique, Contraintes résiduelles.

1 Introduction

1.1 Contexte

Le meulage manuel est largement employé pour l’enlèvement de matière dans l’industrie dont le
nucléaire (EDF). Cette opération repose sur l’utilisation d’une meuleuse équipée d’un outil combinant
liants et particules abrasives. Ce procédé, intégré aux traitements de surfaces industriels, vise à régulariser
l’état de surface. En raison de sa nature manuelle, le meulage présente des variations liées à l’outil
et aux mouvements opératoires, avec des conséquences dépendant du savoir-faire des opérateurs, des
caractéristiques de l’outil, des matériaux, et des paramètres procédés. Une exécution mal contrôlée peut
engendrer des brûlures et fragiliser la pièce. Par ailleurs, le meulage modifie les contraintes résiduelles
(CR) proche de la surface meulée, ce qui peut impacter la tenue en service des composants, et donc leur
durée de vie. [1]

1.2 Définition du problème

L’état des CR est étroitement lié à l’historique thermomécanique de la pièce pendant sa préparation
[2], [3], [4], [5]. L’énergie générée lors du meulage, provenant du frottement de l’interface outil-pièce
et de l’enlèvement de matière, peut modifier l’état de surface, générer des CR, et, selon leur nature,
influencer de manière bénéfique ou néfaste la tenue en service des structures selon Hamdi [6]. Afin de
déterminer l’impact des paramètres procédés sur l’état des CR de meulage, une approche s’appuyant sur
la modélisation numérique du meulage est proposée à travers un plan d’expérience numérique, validé
par une démarche expérimentale. L’objectif est d’apporter des éléments de réponse et une meilleure
compréhension des interactions complexes entre les paramètres de meulage et l’état résiduel final.
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1.3 Choix de modélisation du meulage

La modélisation du meulage est complexe en raison de la diversité des phénomènes physiques im-
pliqués à différentes échelles, allant de l’arrachement de la matière jusqu’aux interactions thermiques et
mécaniques lors du contact outil-pièce. Un aspect important de ce procédé est la conversion de l’énergie
mécanique en chaleur à l’interface outil/pièce, qui influence directement la qualité du meulage et l’in-
tégrité de la surface. La puissance mécanique Pm, influencée par les forces de meulage et la vitesse de
la meule, se transforme partiellement en flux de chaleur qw dissipé dans la pièce, selon les équations
suivantes :

Pm = Pth = FnµVs (1)

qw = δ
Pth

Sc
= δ

FnµVs

Sc
(2)

où Fn représente la force normale, µ le coefficient de frottement, δ est le coefficient de partage de
pièce, Vs la vitesse de la meule, Sc la surface de contact, et qw le flux thermique dans la pièce. Les gran-
deurs µ et δ sont difficiles à obtenir et dépendent des propriétés du matériau à usiner, des caractéristiques
de l’outil, et des conditions de meulage. L’approche microscopique se focalise sur la compréhension de
la formation des copeaux en simulant l’impact d’un grain abrasif dans un matériau ductile pour évaluer
les déformations élastiques et plastiques induites par Kiocke [7]. À l’échelle macroscopique, l’approche
consiste à simplifier les phénomènes locaux d’enlèvement de matière et à modéliser l’effet du meulage
par des chargements thermomécaniques équivalents. L’échelle de modélisation macroscopique est consi-
dérée comme étant la plus pertinente pour EDF qui souhaite évaluer l’effet du meulage à l’échelle d’un
composant.
La plupart des modèles macroscopiques développés dans la littérature reposent soit sur des approches
analytiques soit sur des calculs éléments finis (EF), englobant les phénomènes thermiques, mécaniques
et éventuellement métallurgiques. Ainsi, on distingue dans la littérature trois types de modélisation pour
l’approche éléments finis :

FIGURE 1 – Couplage en modélisant les effets thermiques, métallurgiques et mécaniques.

— Modèle thermique : Basé principalement sur la théorie de Carslax/Jaeger [8], ce modèle prédit
la distribution de la température dans la pièce à usiner. Cette approche est utilisée pour modéliser
le transfert de chaleur généré dans la zone de contact au cours du meulage. Plusieurs auteurs
ont démontré que le flux de chaleur peut être modélisé par un flux uniforme, triangulaire [9] ou
elliptique [3].

— Modèle mécanique : Peu de références explorent le champ de pression issu du contact. La plupart
des modèles existants ignorent les phénomènes de contact entre l’outil et la pièce. Shah [3] a
élaboré un modèle de force surfacique basé sur un profil elliptique, simulant une distribution
pour un contact élastique de type Hertzien.
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— Modèle thermomécanique : En couplant deux chargements thermique et mécanique, Li [37],
Barber James [10], et Xu [11] ont prédit les CR pour l’acier, montrant une prédominance de
contraintes de traction près de la surface, augmentant avec le flux thermique Shah [3], Hamdi [6].
Les contraintes induites par la charge mécanique sont de compression, d’amplitude inférieure à
celles provoquées par le chargement thermique [6].

Un modèle représentatif du procédé de meulage nécessiterait une approche thermo-mécanique cou-
plée. Dans le cadre de cette étude, les effets métallurgiques ne sont pas pris en compte étant donné que
le matériau étudié ne dispose pas de transformation de phase (Inconel 600). L’approche proposée dans
cette étude modélise l’effet du meulage par un chargement thermomécanique équivalent, d’une distribu-
tion surfacique elliptique en accord avec la bibliographie de Shah [3].

2 Méthodologie

2.1 Modèle numérique

Le modèle de meulage en 3D est développé dans Code_Aster [12], un logiciel open-source éléments
finis développé par EDF. Les phénomènes physiques sont pris en compte à travers des calculs chaînés
thermique et mécanique. Les modèles commencent par un calcul thermique, suivi d’un calcul mécanique
utilisant un modèle approprié pour le comportement du matériau. Le choix du modèle de comportement
n’est pas étudié, mais une loi disponible est utilisée, une loi élastoplastique à écrouissage isotrope non
linéaire (La loi VMIS_ISOT_TRAC dans Code_Aster). Les résultats incluent les champs de contraintes,
de déformations, et de variables internes pour chaque point de Gauss. Pour cette étude, les propriétés des
matériaux varient en fonction de la température et sont prises en compte dans les modèles thermiques et
thermomécaniques.

2.1.1 Modèle thermique

Dans le modèle thermique, la convection et le rayonnement déterminent les conditions limites.
La température est calculée par résolution non linéaire et transitoire de l’équation de la chaleur dans
Code_Aster, prenant en compte les non-linéarités des propriétés matériaux pour l’inconel. La densité ρ,
la chaleur spécifique Cp, la conductivité thermique λ, et la densité de puissance de source Qw sont les
paramètres clés.

Conditions aux limites et initiales Les conditions initiales fixent la température à 20°C. Les coeffi-
cients de convection et d’émissivité sont considérés constants pour simplifier, conformément à l’étude
d’Akrivos [13]. La capacité thermique et la conductivité varient avec la température.

Flux de chaleur surfacique Dans le modèle 3D sous Code_Aster, une source de chaleur elliptique se
déplace à la vitesse Va sur la pièce. Le flux maximal qmax est déterminé par calage inverse :

q(x,y) = qmax

√
(1− x2

a2 −
y2

b2 ) (3)

qmax =
3
2

δ
FnµVs

πab
(4)

où δ est le coefficient de partage qui doit être déterminé par des méthodes de calibration suivant les
conditions de meulage, Sc la surface de contact elliptique, Va la vitesse d’avance de la meule, µ le coeffi-
cient de frottement pouvant être déterminé expérimentalement, a et b les demi-longueurs de l’ellipse, et
Fn l’effort normal. Cette approche, bien que basée sur l’hypothèse d’un µ constant et indépendant de la
température, fournit une première approximation pour le flux de chaleur surfacique.

Maillage Les dimensions de la maquette simulée sont de 60×10×60 mm. Le maillage pour la pièce
étudiée est conçu pour capturer les gradients de température élevés près de la zone de meulage. Le choix
d’un maillage uniforme sur les 5 premiers mm est considéré avec une taille de maille hmail = 0,5 mm. A
partir de 5 mm, la finesse du maillage décroît progressivement pour équilibrer la qualité des résultats et
réduire le temps de calcul.
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(a) Conditions aux limites thermiques. (b) Modèle du flux de chaleur elliptique.

FIGURE 2 – Conditions aux limites et chargement.

FIGURE 3 – Maillage 200 000 éléments linéaire, 57 000 noeuds.

2.1.2 Modèle mécanique

Les conditions aux limites appliquées au cours des différentes analyses mécaniques sont le blocage
des déplacements dans la direction x, y, et z sur la surface inférieure de la pièce sur la Fig. 4b.

ux = uy = uz = 0 (5)

Pression normale surfacique Dans cette étude, le contact entre l’outil et la pièce est simulé par un
chargement mécanique équivalent en utilisant la théorie de Hertz, qui modélise la pression de contact
comme une demi-ellipse :

p(x,y) = pmax

√
(1− x2

a2 −
y2

b2 ) (6)

pmax =
3
2

Fn

Sc
=

3
2

Fn

πab
(7)

Cette pression se déplace sur la surface de la pièce à une vitesse Va avec l’amplitude maximale pmax. Le
modèle se focalise actuellement sur la pression normale, omettant le cisaillement, mais nous envisageons
de l’inclure dans les améliorations futures.

Maillages Pour une bonne convergence des calculs, un maillage fin, similaire à celui utilisé pour le
modèle thermique, est adopté. Pour les analyses thermomécaniques, les éléments quadratiques sont pré-
férés car ils permettent de mieux estimer les gradients de déformations, offrant une meilleure précision
grâce à leurs degrés de liberté supplémentaires, avec un total de 331 000 nœuds.
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(a) Chargement mécanique surfacique. (b) Conditions aux limites.

FIGURE 4 – Conditions aux limites et chargement mécaniques.

2.2 Essais instrumentés

Afin de valider le modèle numérique, il faut pouvoir se baser sur des données expérimentales. Des
essais de meulage sur un banc semi-automatique de Framatome sans lubrification ont été menés pour
valider le modèle numérique, en utilisant une meule XA24QBF. Les dimensions initiales de la maquette
en inconel 600 sont de 60 × 10 × 60 mm. Des thermocouples de type K ont été positionnés sur les
bords latéraux de la pièce, en surface et à une profondeur de 5 mm pour mesurer les températures,
évitant ainsi le risque d’arrachement des thermocouples qui serait plus élevé s’ils étaient placés sur
la surface supérieure en cours de meulage. L’essai est présenté sur la Fig. 5. Le banc est équipé d’un
capteur Kistler pour mesurer les forces normales Fy, longitudinales Fz et transverses Fx. Les paramètres
expérimentaux comprenaient l’effort normal statique Fn, la vitesse d’avance Va et l’angle d’inclinaison
de l’outil A, reproduisant les conditions de meulage manuel industriel. Un jeu de paramètres représentatif
d’un procédé de meulage manuel a été sélectionné, comme présenté dans le Tab. 1.

Test A(◦) Fn(N) Va(mm/s)
1 28 60 50

TABLE 1 – Jeu de paramètres sélectionné pour l’essai instrumenté thermiquement.

FIGURE 5 – Maquette montée sur le banc de meulage au centre Technique de Framatome, équipé de
thermocouples sur la surface latérale de la pièce.
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3 Résultats et discussion

Pour cette étude, une série de 50 simulations thermiques a été lancée sur un cluster, avec une varia-
tion des paramètres µ, a, b et δ. Les paramètres suivant dans la simulation ont été fixés : Va = 50mm/s
et Fn = 60N. Une attention particulière a été portée aux paramètres µ et δ, respectivement le coefficient
de frottement et le coefficient de partage, explorant des valeurs comprises entre 0 et 1, représentatif de
la physique selon une méthode de tirage aléatoire de Monte Carlo. L’objectif était de réaliser une es-
timation préliminaire des profils de température en fonction du temps pour les comparer aux données
expérimentales. Cette comparaison s’est concentrée sur la sélection d’un ensemble de paramètres µ, a, b
et δ réduisant au minimum l’écart absolu entre les profils de température expérimentaux et numériques
présenté dans l’équation 8. Sur 18 thermocouples installés, 6 ont été identifiés comme étant les plus
pertinents. En effet, des difficultés instrumentales ont été rencontrées lors de cet essai : plusieurs ther-
mocouples se sont détachés ou ont subi une coupure de leurs fils. Il a été observé que l’ensemble des
paramètres réduisant au mieux la différence entre les résultats des simulations thermiques numériques et
les données expérimentales est répertorié dans le tableau suivant, Tab. 2.

TABLE 2 – Paramètres numériques les plus proches des données expérimentales.

a b µ δ

1,73 3,21 0,408 0,29

Il convient de souligner que le nombre de simulations réalisées, bien qu’important, ne permet pas
d’identifier le jeu de paramètres le plus proche du modèle , notamment par la minimisation de l’écart entre
les deux courbes observées. Cependant, les résultats obtenus offrent une approximation satisfaisante du
champ de température, comme illustré sur la Fig. 6.

(a) Thermocouple en surface situé à 1.3 mm de hauteur au
passage de la meule.

(b) Thermocouple à 5 mm de profondeur situé à 1.3 mm de
hauteur au passage de la meule.

FIGURE 6 – Comparaison entre la courbe numérique "calibrée" en pointillés et la courbe expérimentale
en trait pleins.

Erreur minimale =
min

(
∑

n
i=1

∣∣∣T i
expérimental −T i

numérique

∣∣∣)
Erreur totale

(8)

Les simulations thermiques fournissent les données requises pour procéder à un calcul thermoméca-
nique. En se basant sur le jeu de paramètres identifié dans le Tab. 2 lors de l’étude paramétrique ther-
mique, le calcul thermomécanique peut être entrepris en considérant un comportement élastoplastique
avec écrouissage isotrope non linéaire. Comme il a été précisé précédemment, la modélisation détaillée
du comportement du matériau n’est pas l’objet de cette étude. Les CR apparaissent après que la sollici-
tation a cessé et que la pièce retourne à la température ambiante. La Fig. 9 illustre ainsi les profils de CR
aux nœuds sur les 5 premiers millimètres de la pièce de la surface meulée. On note que, pour une vitesse
de déplacement de 50 mm/s et une force appliquée de 60 N, les profils de CR longitudinales (direction
d’avance) sont en traction en surface ce qui est cohérent avec les tendances rapportées dans la littérature
[11], [6] et [3].
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FIGURE 7 – Champ de température se rapprochant le plus des données de température expérimentaux.

FIGURE 8 – Champ de CR longitudinale au point de Gauss (MPa).

FIGURE 9 – Profil de CR au noeuds en fonction de l’épaisseur.

Pour approfondir cette étude, il serait pertinent d’étendre le modèle numérique à des séquences de
meulage comprenant plusieurs passes et d’intégrer l’effet du cisaillement généré par le meulage, afin
d’évaluer son impact potentiel sur les CR. De plus, en se basant sur le jeu de paramètres sélectionné,
il serait bénéfique de réaliser un nombre accru de simulations pour affiner davantage la correspondance
avec la tendance observée.

4 Conclusion

Cette étude a souligné l’utilité d’une méthode intégrée combinant modélisation numérique et ex-
périmental pour analyser les effets induits du meulage. Les simulations thermiques initiales, utilisant
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une source de chaleur elliptique, ont révélé des profils de température qui correspondent bien aux don-
nées expérimentales, suggérant que ce modèle de source est une base prometteuse pour de telles études.
Cependant, ce modèle présente certaines limitations, notamment l’omission de l’angle d’inclinaison de
l’outil, qui pourrait influencer la distribution de la chaleur générée par le meulage. Pour pallier cette
limitation, l’exploration d’une distribution de source de chaleur basée sur un code semi-analytique de
contact qui intègre l’angle d’inclinaison pourrait constituer une avancée significative pour les futures
recherches. L’expansion du modèle numérique pour inclure de multiples passes de meulage et l’effet du
cisaillement indiquent la direction vers une simulation plus représentative de la réalité industrielle. En
parallèle, l’augmentation du nombre de simulations basée sur le jeu de paramètres sélectionné permet-
trait d’affiner la concordance avec les tendances observées expérimentalement. La validation ultérieure
du modèle thermomécanique, en prenant en compte les CR, se ferait idéalement par des mesures directes
sur maquette physique, renforçant ainsi la fiabilité des prédictions du modèle pour une application dans
un contexte industriel.
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