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dépasser les frontieres

Contexte et objectifs

* Simulation numériqgue de I'amorcage de fissure dans un Minimisation de I'énergie 1
matériau bois pour I'industrie de 'ameublement [1] totale E(u, ) d’'un modeéle 0
* Essais expérimentaux de compression sur des échantillons de fissure régularisée par un 0
d'épicéa champ d’'endommagement 00
* |dentification des propriétés élastiques et d'endommagement (champ de phase) continu
materi i ;
du matériau bois ¢ € 10;1] 0., (6, V)

E(u,p) =¥(u,¢) —P(u) +¥c(¢, Ve, Ge)
Y(u, @) = g(@) P™(w) + ¥~ (w)

Application de la méthode des champs de phase aux matériaux
isotropes transverses [4]
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Endommagements observés
pour la force critique

ldentification du taux de restitution d’énergie critique G, et de la
Mécanismes de fissuration demi-largeur de fissure £

Simulation de l'initiation et de la propagation de fissure
Incapacité du modele a reproduire 'adoucissement du

Méthode FEMU (Finite Element Model Updating) modifiée [2] comportement

min - [[u(p) - uSP|?

P= (EL,ET,GL,VL)

* Mise en place d’un critere de rupture

uyexp ° ° ° V 4 V 4 (] \
0.2575 % 0.2615 * Prise en compte de |la dispersion observée expérimentalement a
0.2472 S 0.2507 travers la construction d’un modele probabiliste des parametres
SSaes 0.2368 S 0.2400 élastiques et d’endommagement
e - 0.2265 S - 0.2293
SRR L 0.2161 REREX L 0.2185 [1] L. Chevalier, F. Pled, L. Winkler, F. Wilquin, et E. Launay. « A Multi-Model
KRS SRRRER
E RS = £ BN = Approach for Wooden Furniture Failure under Mechanical Load ». Mechanics &
- 0MeE £ 0.2078 ¢ Industry 23 (2022): 28 |
— SOSEE — — NORS .
> B >~ B = ndustry :
5:‘ - 0.1954 55‘ - 0.1970 [2] J. Réthoré, Muhibullah, T. Elguedj, M. Coret, P. Chaudet, et A. Combescure.
O P
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?«' 01747 01755 Images Using 3D Kinematics ». International Journal of Solids and Structures 50, n° 1
(2013): 73-85
01644 01648 3] W. Jian-Ying, V. Nguyen, C. Nguyen, D. Sutula, S. Sinaie, et S/ Bordas. « Phase-
20 1 0.1540 ) a0 0.1540 -ield Modeling of Fracture ». Advances in Applied Mechanics, 2020, 1-183
x [mm] x [mm] 4] T. Nguyen, J. Yvonnet, D. Waldmann, et Q. He. « Implementation of a New Strain

Split to Model Unilateral Contact within the Phase Field Method ». International
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