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Résumé. — La connaissance des phénomeénes dissipatifs et non dissipatifs associés aux processus quasi-
statiques de déformation, représente un atout supplémentaire important pour I’élaboration de loi thermoméca-
nique de comportement. On décrit, ici, un dispositif expérimental, utilisant les techniques de thermographie
infrarouge, et permettant d’observer les phénoménes thermiques et énergétiques durant la déformation d’un
échantillon en traction simple. Aprées avoir rappelé la définition du bilan énergatique, dans le cas de matériaux
élasto-plastiques, on relie la dissipation et I’énergie interne bloquée durant I’écrouissage, aux variables d’état.
La puissance mécanique dissipée est évaluée continGment durant I'essai. On utilise pour cela, les images
thermiques fournies par la caméra infra-rouge. On présente le dispositif expérimental, puis successivement, on
décrit le modele physique permettant de relier ’énergie dissipée aux cartes de température de surface ainsi que
le protocole d’étalonnage. En fin d’article, on présente quelques résultats obtenus avec plusieurs matériaux et
on évoque rapidement leur incidence sur la forme des lois de comportement.

Abstract. — The knowledge of dissipative and non dissipative phenomena associated to quasi-static
deformation processes, is a fundamental supplementary asset for determination of thermomechanical
behaviour law. On depicts, in this paper, an experimental set-up, using infra-red technics, which allows to
observe thermal and energetical phenomena during sample deformation. After restating the definition of the
energy balance, in case of elastic-plastic materials, the relationship between the dissipation (or the stored
energy of cold working) and the hardening state variables are recalled. The dissipation is continuously
evaluated during monotonic tensile test. Numerized maps of surface temperature are used. The experimental
arrangement is described ; then the physical model, which allows to relate the dissipation to the temperature
signals, and the calibration method are successively introduced. Results on several materials are shown and
their incidence on the behaviour law is succinctly mentioned.

Introduction.

Le processus de déformation entraine, dans la
plupart des cas, une modification du champ de
température du matériau déformé. Ces phénomenes
de couplage thermomécanique ont depuis longtemps
été observés, et font, encore a I’heure actuelle,
I’objet de nombreuses études expérimentales [1-10].
Le plus souvent, les capteurs de température utilisés
sont des thermocouples collés ou soudés sur I’échan-
tillon [2, 3, 5], ou placés dans la cellule d’un
calorimétre [2, 7, 8]. Depuis peu, les premiers
dispositifs utilisant des capteurs infrarouges ont fait
leur apparition sous forme de radiométre (visée
ponctuelle [9]), ou de caméra (champ [10]).

Le dispositif, présenté ici, utilise une caméra
infrarouge équipée d’un syst¢me de numérisation du
signal vidéo. Les images thermiques numérisées
peuvent alors étre traitées pour remonter localement
aux sources mécaniques de chaleur. La réalisation
d’un bilan énergétique permet d’accéder & la mesure
de deux grandeurs physiques fondamentales pour le
Mécanicien désireux d’établir des lois de comporte-
ment thermomécaniques : la dissipation et la varia-
tion d’énergie interne due aux modifications de la
microstructure du matériau durant sa déformation,
(énergie bloquée). Sur un plan théorique, en fait,
ces phénomeénes sont encore rarement pris en
compte, a ’échelle du Milieu Continu, méme si la

Article published online by EDP _Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01989002402021500


http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01989002402021500

216

Thermodynamique est désormais omniprésente dans
la construction des modéles [11-13].

1. Situation du probléme.

Dans le cas d’'un matériau élastoplastique, le bilan
énergétique peut s’écrire de la manitre suivante
[14] :

Wee = We + Wy + W, 1)

ou W, représente I’énergie mécanique fournie pour
déformer le matériau, W, I’énergie €lastique réversi-
ble, W, I’énergie dissipée et W, 1’énergie interne
bloquée durant I’écrouissage.

Ce bilan est illustré sur la figure 1, dans le cas d’un
cycle charge-décharge. Le terme complémentaire
W, est le terme isentropique associé aux effets
thermoélastiques. L’analyse du bilan énergétique
complet du cycle montre que la variation d’énergie
interne AE|J correspond a la variation d’énergie

bloquée durant I’écrouissage :.

AE|E = — W, - W, (2b)
TFext D Ya
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Fig. 1.—Bilan énergétique pour un cycle charge-
décharge.

[Energy balance for a load-unload cycle.]

En utilisant les résultats classiques de la Thermo-
dynamique des Milieux Continus [11, 12], on définit
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la dissipation intrins€éque, puissance associée a
Wd:

oy .
D1=0':D—p—a:x/’.aj7 (4)
]

ou o est le tenseur des contraintes de Cauchy et D le
tenseur vitesse de déformation. Les termes en

Ay .
p 5‘&'; a;
variables d’état («;), j=1,2,...,n, intervenant
dans I’énergie libre de Helmholtz ¢ (7T, @;), ag =T
étant la température absolue et p la masse volumi-
que. En général, dans le cas de matériaux élastoplas-
tiques, la variable d’état «; est un tenseur e,
récapitulant les déformations élastiques. Les varia-
bles d’état (a;), j =2,...,n, caractérisent Iétat

oy

d’écrouissage du matériau, et les termes p Pyt

J
j=2,...,n, peuvent étre associés aux contraintes
internes dues aux modifications microstructurales :
augmentation de la densité de dislocations, modifica-
tion de la taille des cellules, etc.

Si on suppose que les (petites) variations de
température, dues au processus d’écrouissage, ne
modifient pas I’état d’écrouissage du matériau (pas
de phénomeéne de restauration induite par la dissipa-
tion),

représentent la puissance associée aux

3%y

%, aT j=2,...,n )

P [23 j == 5

la dissipation et le terme isentropique sont alors les

seuls termes sources d’origine mécanique présents

au second membre de I’équation de la chaleur :
2y

pC, 6 +div (q)=D1+pTW & = Wy (6)

ot 0 =T—-T, (T,: champ de température homo-
géne a Péquilibre), g est le vecteur courant de
chaleur échangée avec le milieu extérieur, (loi de
Fourier isotrope),

g = -k grad (6) @

et oll on suppose que le terme volumique de sgurce
de chaleur échangée avec I’extérieur est indépendant
du temps. La capacité calorifique C, et le coefficient
de conduction k sont supposés constants, indépen-
dants de I’état d’écrouissage du matériau, et de la
température.

2. Mesures mécaniques.

Dans le cas d’essais en traction simple, les états de
contrainte et de déformation peuvent étre considérés
comme homogeénes dans toute la partie utile de
I’éprouvette. Ainsi, en enregistrant durant I’essai les
signaux force et allongement, on peut évaluer la
composante o dans ’axe de chargement du tenseur
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des contraintes, ainsi que les composantes correspon-
dantes ¢, et £, du tenseur des déformations élasti-
ques et plastiques.

En supposant le comportement élastique linéaire
isotrope, ces grandeurs sont utilisées pour calculer
I’énergie « anélastique » (W, = W,,, — W,) et ’éner-
gie isentropique (cf. [20], p. 177) :

5(t)
"lods, (8

ode

Wa=Wd+Wb=VOJ
0

t 82.11
_W.=Jj pT ——— ¢, dxdr =
*Jodaw 96 d¢e ¢

Ej'f AT, tr (6) dx dr
0 JQ(r)
=VoAT,(a(t)—a(0)) (9)

A étant le coefficient de dilatation thermique du
matériau, V, représentant le volume de la partie
utile de I’éprouvette (V, = 8,4 x 10~ % m?).

3. Description du dispositif infrarouge.

L’utilisation des techniques infrarouges en Mécani-
que des Solides est récente. Pour illustrer la diversité
et le caractere prometteur des applications de ces
nouvelles techniques a la Mécanique, on renvoie le
lecteur intéressé, a la liste des références citées dans
[15].

L’élément essentiel de ce dispositif est bien évi-
demment la caméra infrarouge (commercialisée par
la firme AGA), munie de son syst¢tme de numérisa-
tion du signal vidéo (développé par le L.M.A.).
L’ensemble est interfacé avec un calculateur et
permet ’enregistrement d’images thermiques numé-
risées. Cette numérisation du signal, permet moyen-
nant un traitement numérique adéquat d’améliorer
considérablement le rapport signal sur bruit.

3.1 LA MACHINE D’ESSAI. — Sur la machine d’essai
mécanique (INSTRON), on met en place une
enceinte métallique, permettant de réaliser des essais
sous vide primaire (10~2 mbar ). En manipulant sous
vide, on minimise les fuites thermiques par convec-
tion et on améliore le rapport signal sur bruit.
L’enceinte est munie de soufflets élastiques qui
permettent les déplacements de la traverse. Un
hublot mobile sur la face arri¢re permet le montage
et démontage de I’éprouvette de traction et la mise
en place de l’extensométre sur la partie utile de
I’échantillon. Sur la face avant, la caméra vient
prendre place devant un hublot de fluorine qui
assure une bonne transmission du rayonnement.

3.2 LA CAMERA INFRAROUGE. — La caméra infra-
rouge permet de transformer I’énergie du rayonne-
ment (infrarouge) émis par une cible en un signal
électrique, (voir, par exemple [15, 17] pour plus de
détails).
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L’éprouvette de traction (la cible), recouverte
d’une fine couche de peinture spéciale a fort coeffi-
cient d’émissivité, est considérée comme un corps
gris. L’énergie du rayonnement électromagnétique
émis localement par I’échantillon peut alors étre
théoriquement reliée, en vertu des lois de Planck et
de Stefan-Boltzmann, a la température du corps.

En pratique, la relation entre signal vidéo et
température de surface de 1’échantillon n’est pas
aussi « simple ». Le rayonnement émis par le maté-
riau traverse un certain nombre de milieux (atmos-
phére, optique) avant d’étre analysé par la caméra.
De plus des rayonnements parasites, provenant de
Penvironnement (enceinte, mors, etc.), viennent
bruiter I'information saisie par la caméra et rendent
encore plus délicats les probléemes de métrologie.

Aussi, les images thermiques numérisées, doivent-
elles subir un certain nombre de pré-traitements
avant de pouvoir €tre exploitées. Le détail du
protocole d’étalonnage et de reconstitution des ima-
ges thermiques est donné dans [16]. Pour illustrer les
performances du dispositif, quelques chiffres signifi-
catifs peuvent étre cités. L’image thermique numéri-
sée représente une matrice 128 x 200 points en tem-
pérature ; la résolution spatiale est dans notre cas
d’environ 0,12 x 10~3>m ; sur la gamme la plus
sensible de la caméra, un étalonnage du signal en
température a donné un écart de 0,027 °C par niveau
informatique (i.e. par bit). La vitesse d’acquisition
est d’environ une image compléte par seconde.

On présente quatre images thermiques d’un échan-
tillon de duralumin en cours de déformation, (cf.
planches 1 a 4). La courbe (Fig. 2) illustre I’évolution
de la température moyenne de la surface S définie en
3.3.1

3.3 DETERMINATION DE LA SOURCE MECANIQUE
DE CHALEUR. — Durant D’essai mécanique, la
caméra enregistre I’évolution du champ de tempéra-
ture sur une partie de la surface de I’échantillon. On
utilise ces cartes de température pour évaluer, par
I'intermédiaire de 1’équation de diffusion de la
chaleur, les sources de chaleur d’origine mécanique
regroupées au second membre ; le premier membre
pouvant s’écrire sous la forme d’un opérateur diffé-
rentiel appliqué a la température.

Si on admet la loi linéaire de Fourier pour la
conduction de la chaleur dans le matériau, supposé
thermiquement isotrope, cette équation s’écrit en
tout point :

a0

pCa[¥+u.grad (0)] — kA0 =

(10)

ol le terme entre crochets représente la dérivée
particulaire de la température, u étant la vitesse de
la particule. ,

Un calcul d’ordre de grandeur montre que le

=Dy — Wis=Wgy
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fichier: o!\chrysoB1.dat

temps: 86.6811 sec

Planche 1. — L’éprouvette de duralumin est recouverte d’une fine couche de peinture noire et se détache du fond (a
faible coefficient d’émissivité). L’éprouvette est a ’équilibre thermique.

[The AU4G sample is coated with a thin black painting and stands out against the background (with short emissivity

coefficient). The sample is in thermal equilibrium.]

terme convectif u . grad (0) reste négligeable dans
le cas d’essai en traction simple (densité homogene
de chaleur), sur des matériaux métalliques (bonne
diffusivité thermique, peu de gradient), lors de
processus quasi-statiques (trés faibles vitesses).

L’épaisseur de I’éprouvette de traction étant
petite, la température varie peu suivant cette direc-
tion; on peut donc se ramener formellement a
I’étude d’un milieu bidimensionnel, en intégrant (10)
dans I’épaisseur de I’éprouvette de traction :

oC 9 _ (¥, 20 _l_c[ae]e_.
“ ot ax?  ay? eloz Jo

(11)

s,

ou:
e
0(t,x,y =%J 0(t,x,y,z)dz
0

représente la température moyenne dans I’épaisseur.

Le terme entre crochets représente le flux de
chaleur perdu par les faces de I’éprouvette. Sous
vide partiel, ces pertes se font presque exclusivement
par rayonnement. La loi de Stefan-Boltzmann four-
nit alors une expression du flux de chaleur :

—k[8—7:]:;=2sma'ET_'4 12)

oz
ol &, est 'émissivité du corps considéré comme gris
et o la constante de Stefan-Boltzmann ; en linéari-
sant (12) au voisinage de la température d’équilibre,
I’équation (11) devient :
a0 30  9°9

C,—-k +— ) +

Phea ( ax® 9y’ )

E. T -
+8 “‘eETge=wch. (13)

3.3.1 Estimation du Laplacien. — Lors de ’estima-
tion du Laplacien a partir des données en tempéra-
ture, le bruit numérique est considérablement ampli-
fié (dérivée seconde de données déja bruitées). Les
techniques classiques de filtrage et d’estimation
d’opérateur (méthodes convolutives), ont été éprou-
vées. Ces méthodes ont été utilisées avec succeés par
[15] sur des matériaux peu conducteurs, lors de
phénoménes stationnaires, pour lesquels un débrui-
tage efficace des cartes thermiques pouvait étre fait,
par cumul de I'information dans le temps. Dans le
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Planche 2. — Au bout de 30 s, la contrainte limite élastique est quasiment atteinte ; ’éprouvette se refroidit (d’environ

0,2 °C) et se confond maintenant avec I’arriére plan.

[At time ¢ = 30s, the yield stress is almost reached ; the sample is cooling, (around 0.2 °C) and cannot be more

distinguished from the background.]

cadre de nos essais, celles-ci n’ont pas donné satisfac-
tion car le rapport bruit thermique sur résolution
spatiale (densité spatiale d’information) est trop
important, et nous n’avons pu trouver de filtres
classiques (fenétre de Hamming, Gauss, fonction
porte, etc.), qui éliminent efficacement le bruit, sans
du méme coup, « écraser » totalement les gradients
thermiques.

C’est pourquoi, afin d’éviter toute estimation
locale du Laplacien, on choisit de moyenner (13) sur
un petit pavé S d’observation, centré sur la partie
utile de ’éprouvette, de maniére a faire disparaitre
tous les termes du second ordre :

abi ﬁ = 5- wch
7 EJ'asgrad((i).nd(aS)+T—r—pCa (14)
ou
703 [ 16w
S s

est la température moyenne du petit volume e x §
d’observation et ou l’'on a posé :

OF €m

k

°C T. (15)

1
Yo

Le deuxiéme terme du premier membre de (14),
correspond aux fuites par conduction a la frontiere
3S du domaine S. On prolonge I'hypothe¢se de
linéarité des fuites par rayonnement, faite précédem-
ment, aux fuites par conduction, de sorte que :

S| on

% Ls grad (6).nd(a3S) = (16)

ou 7. représente la constante de temps caractéristi-
que des fuites par conduction.

En rapprochant alors (14) et (16), ’équation de la
chaleur prend alors la forme suivante :

= = W
9,6 _ Y 17)
at Tth pCa
TC T e .
avec Ty = constante de temps caractéristi-
TC Tl‘

que des fuites thermiques au niveau du volume
observé e x S.

Il est intéressant de remarquer dans le cas ou
S=4ab que:

B | agds-=
gLAedS_

1 J aj ’ dxd ' (18)
0 (x,
Tcs —a b ( y) y
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tenps 1 188,69 cec

Planche 3. — Une fois la limite €lastique dépassée, la dissipation combat I'effet de refroidissement da au terme source

isentropique. L’éprouvette commence a s’échauffer.

[When the stress is upper than the yield stress, then the dissipation fights against the thermoelastic effect. The sample is

overheating.]

B +a +b -
_J J Afdxdy =
N —-a v-b

1 J‘+oo J‘+00 ( )
= 9 xl’ '
TS ) o Jow Y
x II,(—x") I, (- y') dx' dy’

(19)

me)={; &

si
a=0

(20)

de sorte que (16) apparait comme un cas particulier
des méthodes de filtrage convolutif ol le filtre
appliqué a la température est de la forme :

sinav, sinbv,

ga,b(vx’ Vy) =4

21
T (21)

Le pavé d’observation choisi est un rectangle
d’environ 2 mm de large sur 20 mm de long. Sachant
que l'ordre de grandeur de la constante est de
plusieurs dizaines de secondes dans le cas des

matériaux métalliques étudiés, et en rappelant que

Perreur due au bruit décroit grosso modo, en
N¥2, oit N est le nombre d’informations, on peut
estimer I'erreur commise en évaluant le Laplacien :

%0 5% 10-5°C.s!

Tpp = 22)
M UN T
avec les valeurs numériques suivantes :
60 ~0,027°C; N=2700; 7.=~10s. (23)

3.3.2 Estimation du terme instationnaire. — La déri-
vée de la température par rapport au temps est plus
aisée. Une évaluation par différences finies symétri-
ques est suffisante :

51|

3 55(t+h)—5(t—h)

t 2h 24)

(=3

avec h, intervalle de temps entre deux enregistre-
ments,

Dans les mémes conditions que précédemment, le
niveau de bruit sur ce terme est de l'ordre de
10-4°C.s7%
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sec

tenps 1 283.556

Planche 4. — Pour une déformation de 10 %, a & ~ 10~*s~!, I’échauffement en fin d’essai de traction est d’environ 3 °C
pour un duralumin. Il est un peu plus important pour I’acier au carbone (4 a 5°C), et I'inox (5 a 6 °C).

[For strain at 10 % and for strain rate ¢ =~ 10~* s~ !, the heating at the end of test reaches around 3 °C, in the case of
AUA4G sample. It is a little bit more important in case of carbon steel (4 to 5 °C) and stainless steel (5 to 6 °C).]

3.4 ETALONNAGES.

3.4.1 Les fichiers de référence. — L’information
fournie par la caméra est bruitée. Les origines de ce
bruit proviennent de rayonnements parasites générés
par le milieu extérieur (enceinte, atmosphére,
caméra), de I’électronique (dérives), et numérique
(convertisseur 8 bits).

Si les phénomenes de dérive peuvent étre considé-

rés comme négligeables, P. Bremond [16] montre
qu’il est absolument nécessaire, dans chaque mani-
pulation, d’enregistrer, au préalable, une image
thermique moyenne de référence, afin de minimiser,
par soustraction, 'importance des aberrations ther-
miques stationnaires provenant des réflections para-
sites.

3.4.2 Etalonnage du signal vidéo. — L’étalonnage
consiste & établir la correspondance entre un niveau
thermique numérisé, enregistré par le calculateur, et
I’écart de température qui le produit.

Les courbes d’étalonnage, fournies par le construc-
teur de la caméra, montrent que dans le cadre de nos
expériences (faibles variations de température), la

tension du signal est proportionnelle a la tempéra-
ture. L’étalonnage peut alors se faire en deux points
de mesure. Il a été réalisé par [16] ; sur la gamme la
plus sensible de la caméra, on a trouvé un écart de
0,027 °C par niveau informatique, pour une résolu-
tion spatiale de 0,12 mm.

3.4.3 Détermination de 7y,. — L’hypothese (16) de
linéarité des fuites a été soigneusement contrdlée
[18]. Ce controle a été réalisé :

— en observant le retour a I'équilibre thermique
d’éprouvettes initialement préchauffées par effet
Joule, par lintermédiaire de résistances électriques
planes de faible capacité calorifique ;

— en jouant sur le refroidissement et le réchauffe-
ment isentropique diis au couplage thermoélastique,
et en comparant la réponse thermique observée avec
le dispositif a celle calculée théoriquement, (cf.
Fig. 3) ;

— en étudiant la solution analytique du champ de
température, solution d’un probléme dont les condi-
tions limites sont proches des conditions expérimen-
tales.
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température (°C)

125.71

25.41

1 25.10

4 24.79

1 24.48
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N° 2

DURALUMIN

AU4LG

élastiqgue

>

temps (s)

140

élastoplastique

Fig. 2. — Evolution de la température moyenne sur une surface S de I’échantillon ; les croix sont associées aux images

thermiques (cf. planches 1 a 4).

[Mean temperature evolution on a sample surface S ; the crosses are associated to thermal pictures, (cf. pictures 1 to 4).]

E+O1

expérience

Fig. 3. — Evolution de la température dans le cas d’une

charge élastique : comparaison entre la mesure et le
calcul ; (AU4G).

[Temperature evolution during elastic load : comparison
between measurement and calculation (AU4G).]

4. Essais, résultats, et discussion.

Des essais ont été réalisés sur trois matériaux,
rencontrés couramment dans 1’industrie : un duralu-
min (hypertrempé), un acier au carbone et un acier
inoxydable (trempés vieillis).

Pour que la sollicitation en traction reste homo-
géne dans toute la partie utile de I’éprouvette, on
limite la déformation de I’échantillon a 10 % de
maniere a éviter toute striction locale et en endom-
magement trop important du matériau. Le module
d’Young reste approximativement constant durant
de tels processus.

Les mesures « locales » infrarouges sont compa-
rées a celles obtenues globalement par microcalori-
métrie [18]. La dispersion des résultats, entre les
deux approches, est illustrées par les figures 4 et 5.
Les erreurs relatives, sont de ’ordre de 3, 4 % en
début d’écrouissage et ne dépassent pas 15 % en fin
d’essai.

Les essais réalisés sur les trois matériaux pré-cités
montrent que :

— I’évolution de I’énergie bloquée est limitée lors
d’écrouissages monotones (Fig. 6) ; le matériau tend
asymptotiquement vers un comportement plastique
parfait pour lequel toute I'énergie anélastique est
dissipée ;

— ceci entraine une décroissance de la fraction
d’énergie bloquée (w,/w,) qui atteint 50 a 60 % en
début d’écrouissage (Fig. 7) ;

— en premitre approximation, I’énergie bloquée

évolue linéairement en fonction de la contrainte de
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Fig. 4. — Mesures microcalorimétriques et infrarouges de la chaleur dégagée dans un acier au carbone, durant un essai

de traction simple.

[Microcalorimetric and infra-red measurements of heat evolved in carbon steel, during tensile test.]
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Fig. 5. — Mesures microcalorimétriques et infrarouges de la chaleur dégagée dans un acier inoxydable, durant un essai

de traction simple.

[Microcalorimetric and infra-red measurements of heat evolved in stainless steel, during tensile test.]
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Fig. 6. — Bilan énergétique dans le cas d’un duralumin ;
limitation de I’énergie bloquée.

[Energy balance in case of duralumin; stored energy
limitation. ]

10

E:p(%)

Fig. 7. — Décroissance de la fraction d’énergie bloquée de
IAU4G lors d’un écrouissage monotone.

[Decreasing evolution of the AU4G stored energy ratio
during monotonic hardening process.]

traction appliquée, dés que les déformations plasti-
ques apparaissent (Fig. 8).

Si la décroissance de la fraction d’énergie bloquée
devient un résultat unanimement reconnu [19], les
pourcentages obtenus ici sont beaucoup plus impor-
tants que ceux rencontrés dans la littérature (sur des
métaux généralement purs et recuits). Les rapports
ne dépassent pas 15 %, (cf. [8, 19, 21]), ce qui
explique lattitude classique consistant a négliger les
variations d’énergie interne bloquée lors de I’élabo-
ration de la loi de comportement :

p Y a; 0§,

ji=2,..n. (25)

s (I

100 300,

200 o (MPa)
" .

Fig. 8. — Evolution linéaire de I’énergie bloquée avec la
contrainte durant un écrouissage monotone ; exemple de
P’acier au carbone.

[Linear evolution of the stored energy as a function of
stress, during monotonic hardening process ; the carbon
steel as example.]

Dans le cadre des essais présentés, cette approxi-
mation n’est plus justifiée, particulierement en début
d’écrouissage ou :

0

p%dszlz%O':ép j=2..,n. (26

Par ailleurs, on a montré dans [18], que certaines
lois classiques ne peuvent qualitativement prévoir la
décroissance de la fraction d’énergie bloquée et a
fortiori I’évolution limitée de 1’énergie bloquée. Par
exemple, le modele de Prandtl-Reuss, fondé sur une
hypothése d’écrouissage isotrope, ou le modele
cinématique linéaire de Prager, ou encore le modele
rhéologique euristique de Saint-Venant généralisé
rentrent dans cette catégorie.

En s’inspirant de ces approches classiques, et
tenant compte des données énergétiques, de nouvel-
les lois ont été proposées, [18]. Ces lois rendent
compte non seulement de la partie mécanique du
phénomeéne d’écrouissage, mais encore, de I’évolu-
tion du bilan énergétique qui lui est associé.

En conclusion, il nous semble donc important
d’insister sur le fait que, la connaissance des phéno-
meénes énergétiques associés aux processus quasi-
statiques de déformation est un atout supplémentaire
important, sinon capital pour la détermination des
lois de comportement des matériaux solides et ce,
méme si, les effets thermiques associés sont, eux,
négligeables. Les progrés constants réalisés dans le
domaine des techniques infrarouges devraient per-
mettre de généraliser ce type d’approche expérimen-
tale a des sollicitations plus complexes que celles
réalisées ici, ainsi qu’a I’étude de comportements
viscoélastiques ou viscoplastiques.
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