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Rksumk. Nous nous intdressons au comportement de plaques minces composites stratifides I

fibres longues et I base de carbone/dpoxyde ou verre/dpoxyde. Le travail prdsentd s'insdre dans

une Etude globale visant la simulation numkrique de l'kvolution de l'endornrnagement interne des

plaques. Le but de cet article est essentiellement de dkgager une relation entre l'ktat

d'endommagement mesurd dans la plaque et l'dnergie d'impact°absorbde correspondante, I partir
des travaux exposds dans la littdrature. Pour cela, nous prdsentons notre analyse des conditions de

chargement typiques de la sollicitation d'impact transverse direct: nous diffdrencions [es

chargements de poingonnement et de flexion de la plaque sur la localisation, l'initiation et la

propagation de la fissuration intralaminaire et du ddlarninage interlaminaire. Sur la base de cette

analyse, nous proposons un moddle phdnomdnologique d'dvolution interactive des dommages

tenant compte des modes de chargement et des Energies dissipdes, et une identification de

l'interaction paramdtres expdrimentaux/dommages. Nous exposons ensuite notre analyse de

moddles de lois de contact par rapport au moddle phdnomknologique prdsentd.

Abstract. We are concerned with the behavior of thin stratified carbon- or glass- epoxy

composite plates. The present work is presented as a part of a more wide study carried out which

purpose is the numerical simulation of damage evolution within such plates when subjected to a

localized transverse low-velocity impact. To establish a correlation between the measured intemal

damage and the corresponding absorbed energy, from works presented in the literature, is the

aim of this one. We first focuse our attention on the typical loading conditions of a direct

transverse low-velocity impact. Indeed, we point out the respective role of the impactor/plate

contact, indentation and flexion process of the plate on the localization, initiation and

propagation of intralaminar cracking and interlaminar delamination. A phenomenological model

of interactive evolution of these damages which takes into account the loading and energy
absorption process is then proposed, and we identify the interaction between the experimental

parameters and the up mentioned damages. We further expose a discussion about some contact

law models, and our approach of the loading/structure interaction simulation in terms of the

damage phenomenology model presented.

1. Inwoduction.

Darts l'industrie adronautique off elles sont frbquemment utiliskes, les structures composites

sont parfois soumises I des chocs accidentels de diffdrentes natures : grdlons, particules, mais

aussi outils. Lorsque le premier probldme de la ddtection des dommages superficiels est rdsolu
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h l'dchelle de l'observateur, un second probldme se pose celui de la tenue rdsiduelle de la

structure I l'impact. Il s'agit de prbvoir les modes de rupture des dbg£ts occasionnbs par

l'impact pour empEcher qu'ils n'entr#nent la ruine de la pidce.
A l'heure actuelle, les btudes rdalisbes sur le sujet ont portd individuellement sur le

chargement et/ou le dblaminage I l'bchelle de la structure, ou sur l'dvolution de la fissuration

intralaminaire I l'bchelle des strates de la plaque. Le but gbnbral de cette btude est de

ddternfiner une relation entre un dtat de ddgits internes, l'histoire du chargement subi par la

plaque lors de l'impact, et le comportement post-impact que l'on peut attendre : l'histoire de

l'endommagement. Dans cet article, nous proposons un moddle phbnombnologique distin-

guant [es chargements de structure de poinqonnement et de flexion, les processus internes de

dommages que sont la fissuration intralaminaire et le dblaminage interlaminaire, sur la base

d'une analyse/synthdse bibliographique. Nous proposons plus particulidrement une interprdta-
tion des modes d'interaction des dommages k l'kchelle mdsostructurelle (de la strate), ainsi

que de l'interaction h cette kchelle des modes de chargement et des paramdtres expkrimentaux

sur leur localisation, leur initiation et leur propagation.
Du fait de la diversitd des travaux concernant le choix du montage, de la mktrologie, etc...,

ayant servi de base h cet article, les explications qui suivent restent principalement
qualitatives. Pour plus de renseignements concemant le cadre d'ktude dans lequel contains

rbsultats quantitatifs sont prksentbs ici, le lecteur devra se reporter h l'article dont ils sont

extraits et la rkfkrence citbe, que nous pensons reprksentatif parmi une compilation
bibliographique ktendue.
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straifi6 Face Non Impact6e

Fig. I. Exemple de configuration d'irnpact. Pour des vitesses interrnddiaires, le projectile est souvent

une bille tirde suivant (A)f(z) horizontal.

[Example of impact experiment for intermediate velocities, the projectile is often a ball shot following
(A) parallel to the horizontal (z) axis-j

Nous nous intkressons ici h des plaques minces stratifides composites h fibres longues en

carbone ou verre et matrice thermodurcissable (kpoxyde) souvent utilisbs pour leur rksistance

k la rupture klevke, et plus particulidrement aux composites carbone/bpoxyde dont la

rksistance aux chocs est deux h trois fois plus faible que celle du verre/kpoxyde. Nkanmoins,
l'inspection des dkgits ktant plus aiske dans des plaques verre/kpoxyde, nous nous servirons

des observations d'un point de vue qualitatif. Les projectiles usuellement employds sont des

billes, des cylindres I trite plate ou hdmisphdrique de longueur donnde et gbnbralement en

acier. Les impacts sont supposbs non perforants, directs, centrbs, de quelques dizaines de

Joules.

L'btude est organisbe con~me suit :

la phbnomknologie : la sollicitation, l'endommagement, discussion

Etude de moddles de la sollicitation

conclusions.
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2. La phkuomknologie.

A l'kchelle de l'expkrimentateur (le centimdtre), la plaque stratififie est considdrde comme

une entitd qui rkpond globalement I la sollicitation imposke, dans des conditions expkrimenta-
les que l'on veut uniformes

: forces d'encastrement, tempkrature, taux volumique de dkfauts

initiaux... A cette dchelle macroscopique, la thdorie classique des stratifids pernlet d'assimiler

la plaque I une structure globale dont le matdriau est homogdne, et la sollicitation d'impact h

une force ponctuelle, rdsultante d'un torseur dquivalent.
La prdsence et l'kvolution de fissures intralaminaires orientkes et de dblaminages rend

caduque la premidre approximation la ddpendance de la forme des zones ddlamindes sur la

fornle de l'embout du projectile montre la limitation de la seconde. Pour relier l'histoire de la

sollicitation d'impact I celle des dommages inter- et intralaminaires, il nous semble donc

nkcessaire d'dtudier chacune d'elles I l'kchelle (mkso) des strates et de leurs liaisons.

2.I LA SOLLICITATION. L'impact direct se diffErencie d'un impact indirect ou d'une

flexion dynamique par les phknomdnes propagatoires diffkrents transmis du projectile k la

plaque dans le contact.

A l'instant t
=

0 du choc, une onde de compression commence k se propager dans le

projectile ainsi qu'une onde tri-dimensionnelle dans la plaque. La fornle de l'embout du

projectile sur la strate supdrieure reprksente une action de poinqonnement sur la plaque : I-e-

un ddplacement du projectile dans la plaque sans ddplacement de la face arridre ni

perforation. Lorsque la composante transverse de cette onde atteint ses appuis, la plaque
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Fig. 2. -Position des jauges (mm) sens fibres (x) sur [es faces impactde (F) et non impactde (B) ;

enregistrements des ddformations I 37,3 m/s [1].

[Gage locations (in turn) along the fibre direction on the impacted (Front) and non impacted (Back)
surfaces ; strains records at 37.3 m/s [I].]
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arrorce un mouvement de flexion qui peut se superposer dans le temps avec l'action de

poinqonnement. On schbmatise le chargement total d'un impact direct par l'enchainement des

quatre stades diffbrencids ci-dessous: le contact, le poinqonnement sent, la simultanbitd

poinqonnement/flexion, puis la flexion seule. Cette chronologie apparait sur les enregistre-

ments ci-dessous (Fig. 3) obtenus pour une plaque verre/dpoxyde 139,7 x 139,7 mm2 (surface
utile), [05/90s/05], encastrde. Le projectile est en acier, I trite plate de 25,4 mm de long et

14,175 g [I].
La quasi-symdtrie des signaux montre la prddominance, dans ce cas, d'une onde de flexion

transverse dans les deux plans (x, z) et (y, z) de la plaque. Les ddfornlations sont beaucoup
plus importantes dans la direction y du plan perpendiculaire aux fibres, et l'onde est plus
rapide suivant la direction

x
longitudinale.

Selon l'auteur de [I], la diffkrence de ddfornlations maximales observde sun les enregistre-
ments de la figure 3 pourrait Etre due k un endommagement sous les jauges (fissures par

exemple). Il suppose que les chutes brutales dans les dbfornlations constathes lots de la

propagation de l'onde de flexion » sont dues I l'initiation puts I la propagation de fissures

dans la matrice, voire de dklaminage.
De manidre gknkrale, la durke relative du poinqonnement dans la durde totale du contact

semble proportionnelle k la rigiditk de flexion dquivalente du systdme stratifik conditions

aux limites [2]. La durbe relative de flexion et le temps total de contact sont inversement

proportionnels h cette mEme rigiditk.

42.5
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428 51-52661 " '"43251

Fig. 3. -Position des jauges (mm) sens travers (y) sur [es faces impactde (F) et non impactke (B) ;

enregistrement des ddforrnations I 32,6 m/s [I].

[Gage location (in mm) in the direction perpendicular to the fibre axis on the impacted (Front) and non

impacted (Back) surfaces strains records at 32.6 m/s [1].]

Il a btb constatk ill que des efforts d'impact appliquds pendant un temps plus court crkent

des pics plus importants dans les dlformations et des vitesses de propagation d'ondes plus
rapides. Or la durbe totale du contact impacteur/plaque dbpend non seulement du temps

d'aller-retour de l'onde dans l'impacteur, mais aussi des processus de propagation des ondes

d'une strate h l'autre. Si le temps de contact est au moins kgal I la pkriode de la premidre

vibration de la plaque, les vibrations du systdme impacteur/plaque ne sont plus nkgligeables
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Fig. 4. Etendue fissurke SW [es a) face impactde, b) face non impactke ; quatre plaques verre/kpoxyde

[0s, 90s, 0s] I dnergie croissante ; impacteur cylindrique plat [3].

[Crack pattern on the impacted and non impacted faces of a [0~, 90~, 0~] glasslepoxy plate at increasing
impact energy ; flat ended impactor [3].]



1958 JOURNAL DE PHYSIQUE III M 12

dans l'histoire de la sollicitation. C[est pourquoi ii nous semble nbcessaire de considbrer la

plaque en tant que macro-structure constitube par les structures strates et les conditions

d'assemblage et de liaisons. Selon nous, l'impact direct de plaque peut dtre assimilb I une

succession de chargements d'une strate sur la suivante I leur bchelle.

2.2 L'ENDOMMAGEMENT.-Etant donnde la dimension des fissures intralaminaires et la

diversitb des orientations des fibres des stratei, ii n'existe pas, I notre connaissance, de moyen
de mesure des btendues fissurbes au cours de l'impact. Seuls la dbcoupe multiple des plaques
dans les plans transverses I chaque direction de fibre, ou le rbtro-bdairage pour des

verre/bpoxyde, aprds l'impact, permettent de reconstituer les facids de fissuration respective-
ment des strates internes et externes.

2.2,I Analyse post-impact. Les fissures des faces extbrieures de la plaque s'btendent sur

des zones symbtriques par rapport au point d'impact. Lorsque l'bnergie d'impact augmente
[3], les fissures se densifient et les zones s'btendent suivant un profil selon nous sinusoidal

marqub sur la face impactbe et presque invisible sur la face infbrieure (Figs. 4a, b). Los

fissures s'initient au milieu de l'bpaisseur du pli sous l'action de fortes contraintes de

cisaillement, et se propagent jusqu'aux plis adjacents [3].
D'aprds l'observation des facids de fissuration aprds dbcoupe d'autres bprouvettes testbes

dans des conditions analogues, nous supposons que les zones fissurbes des plis intbrieurs ont

qualitativement les mdmes particularitbs que celles prbcitbes des plis extbrieurs. On observe

cependant [1, 4] l'absence de fissure au voisinage de (A) dans toute l'bpaisseur de la structure

(Fig. 6b). Dans le plan de'chaque pli, ii y a une bande non fissurbe, appelbe «bande

gbnbratrice » « generator strip ». Un schbma descriptif en est donnb ci-dessous iii.

( DtLAMINAGE DANS

', LA DIRECTION DES FIBRES

x
', DE LA 2~ COUCHE~fi
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Fig. 5. Schdmatisation de la bande gdndratrice pour une plaque [6l~, 6l~, fl~] [I].

[Scheme of the generator-strips in a plate [6l~, 85> 8~] [1].]
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Les fissures les plus proches de (A) sont situbes I une distance I peu prds bgale au demi-

rayon du projectile. Elles sont inclinbes I 45( et tendent asyrnptotiquement vers les

interfaces. Los fissures plus bloignbes de l'axe (A) sont de moins en moins indinbes puis
dbbouchent perpendiculairement aux interfaces (Fig. 6b) [5, 6].

a)

b)

Fig. 6.-Endommagement interne, a) en flexion statique, b) sous impact; plaque quasi-isotrope
48 plis ; carbone/dpoxyde [5].

[Intemal damage pattem in a quasi-isotropic 48 ply carbonlepoxy plate under a) static flexion, b) impact
lsj.j

La vitesse limite d'impact nbcessaire I l'apparition des fissures semble dtre indbpendante du

tyue d'impacteur, comme on le voit sur la figure ci-dessous. C'est bgalement le cas de la

distance moyenne minimale entre fissures transverses mesurbe sur les faces extbrieures pour

plusieurs tests I bnergie variable (Fig. 7) [6].
II existe des fissures intralaminaires reliant les zones dblaminbes des interfaces interlaminai-

res adjacentes (Fig. 6). Pour nous, ces fissures, appelbes «criques», sont I distinguer des

fissures transverses btudibes ci-dessus.

Le dblaminage est un phbnomdne de fissuration dans le plan, I l'interface de deux plis
fissurbs dont l'orientation des fibres est diffbrente d'un angle 8. On note que toute la partie

de l'interface sitube sous la bande gbnbratrice du pli qui la prbcdde n'est pas dblaminbe. La

zone dblaminbe I chaque interface est constitube de gouttes syrnbtriques par rapport I

(A) dont la forme et la taille dbpendent de l'btat de fissuration dans les plis adjacents. Ces

gouttes sont oblongues, orientbes suivant la direction des fibres du pli sous l'interface, et

d'autant plus allongbes que 8 est plus petit [4]. Leurs extrbmitbs sont plus btroites pour un

impacteur hbmisphbrique et plus larges pour un impacteur plat [6]. Cependant, ii est difficile

de «voir» dans quelle interface ii s'initie: les appareils de mesure non destructive ne

permettent de discerner les dommages que lorsqu'ils ont une certaine taille, et le dblaminage

se propage simultanbment dans plusieurs interfaces, I des vitesses diffbrentes (Fig. 8).
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Fig. 8. Propagation du ddlarninage ; plaque verre/dpoxyde [0~, 90~, 0~] projectile plat masse

14, 175 g, longueur 2,54 cm, 4 9,525 mm, 74,5 m/s [7].

[Delamination propagation in a glasslepoxy [05, 905, 051 Plate ; blunt ended impactor of 14,175 g weight,
2.54 cm length, 9.525 mm diameter at 74.5 m/s [7].]



M 12 IMPACT DE PLAQUES COMPOSITES :
CARACTtRISATION ET MODtLES 1961

2.2.2 Chronologie et dnergies. En vertu de la remarque au dbbut du paragraphe 2.2, nous

supposerons respectbe la chronologie des dommages, non mesurable pour la fissuration, par
la juxtaposition d'btats finaux d'endommagement I bnergie croissante. Nous dbfinissons leur

histoire I partir des btapes du chargement dbcrites prbcbdemment, en paralldle avec la

figure 9 dbtaillant des patters d'absorption d'dnergie

. Contact Dds contact, ii y a propagation dans la plaque d'une onde due au choc. Le

dbplacement du projectile induit une flexion locale du pli supbrieur ~par compression), I-e- un

mouvement de pbnbtration du projectile dans la plaque entrainant un dbplacement des plis
supbrieurs ~proches de la face impactbe) sans dbplacement de la face non impactbe de la

structure, et sans perforation, donnant des ruptures de fibres et des fissures traversant

l'bpaisseur du pli mais superficielles dans la plaque it y a amorqage du poinqonnement. Cette

btape correspond I la rbgion I (Fig. 9).

. Poinponnement: Le projectile pbndtre dans le pli supbrieur brisant les fibres et

entr#nant la propagation des fissures (traversantes) le long des fibres, puis dans les plis sous-

jacents. La flbchissement local (flexion un point de la plaque) crbe des dbcohbsions fibres-

matrice, d'autres fissures paralldles aux fibres, et d'imperceptibles zones dblaminbes dans les

interfaces interlaminaires sous le cratdre. Les fissures ne sont plus superficielles dans la

plaque. Comme on peut s'y attendre, les dommages causbs par un impact localisb sont plus
importants autour de l'axe (A) de l'impact, et diminuent dans le plan de chaque pli lorsque
l'on s'en bloigne [Ii. La quantitb d'bnergie absorbbe augmente on passe dans la zone II

(Fig- 9).

. Poinponnement-flexion: L'onde gbnbrbe se propage dans la plaque suivant deux

« composantes » ; une onde dans le plan de chaque pli plus rapide dans la direction des fibres,

et dans chaque interface, et une onde dans la direction (z) de l'bpaisseur de la structure. On

passe de la rbgion II I la rbgion III (Fig. 9). Des zones dblaminbes sont dbcelables au C-scan

autour de l'axe (A). Les bnergies dissipbes en poinqonnement et en flexion respectivement
diminuent et augmentent. Au cours de ce processus, les fissures se densifient dans les plis
extbrieurs et la surface totale fissurbe s'btend dans le plan. II apparait des zones dblaminbes

o Energie absorb6e en J
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Fig. 9. Rdgions de dommages en fonction de la quantitd d'dnergie transmise I une plaque 16 plis

en carbone/dpoxyde [5].

[Damage «regions » versus the absorbed impact energy in a 16 ply carbonlepoxy plate [5].]
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aux interfaces entre les plis d'orientation diffbrente. La proportion relative des ruptures de

fibres dans l'endommagement total de la structure reste nbgligeable pour des bnergies
d'impact petites devant l'bnergie de perforation (quelques Joules). Les phbnomdnes
prbpondbrants, selon nous, sont la fissuration transverse et le dblaminage.

. Flexion La flexion se poursuit alors que le poinqonnement s'arrdte, le projectile btant

ralenti. Dans certains cas, la plaque et l'impacteur comrnencent I vibrer. Nous supposons que

les dommages se propagent par cisaillement. Cette btape correspond I la zone III (Fig. 9).
L'bnergie absorbbe augrnente par I-coups jusqu'i perforation, ce qui correspond selon nous I

l'extension des zones dblaminbes.

Dans le cas d'un impact unique I bnergie blevbe, le trou formb sur la face impactbe devient

plus profond. Au-deli de l'bnergie de perforation, les dbgits restent confinbs en bord de trou,

autour de (A). Seule la Face Non Impactbe est rbellement endommagbe par le projectile qui
arrache les fibres en dbbouchant de la plaque.

La relation endommagement (d) ÷ bnergie fournie (Ei) n'est pas linbaire. Au-deli d'un

seuil, l'accroissement (Ad) est une fonction dbcroissante de (Ei).
Nous introduisons le schbma qualitatif suivant qui rbsume selon nous la chronologie

observbe :
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Fig. lo. -Schdmatisation de l'endommagement en ruptures de fibres, fissuration transverse et

ddlaminage.

[Damage scheme in fibre rupture, transverse cracks and delamination.]
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2.3 DIscussIoN.

2.3.I Analyse. Tout comrne it existe une distance critique entre fissures transverses dans

un pli soumis I une traction statique, nous pensons qu'il existe une distance moyenne critique

entre fissures transverses dans chaque pli d'une plaque stratifibe impactbe (mdme intbrieur),
indbpendante de la vitesse d'impact. Ii nous semble qu'en fait, le processus de fissuration

refldte le comportement du pli en tant que structure dans la plaque, et est particulidrement
fonction des rigiditbs de flexion de chaque pli et de la plaque tout entidre. II ressort de nos

observations que le dblaminage s'initie avant que la distance moyenne critique entre fissures

transverses soit atteinte, mdme dans les plis adjacents, mais est inexistant I l'interface de plis

non fissurbs. La forme et l'btendue des zones fissurbes dbpendent toutes deux essentiellement

du type d'impacteur, de l'bnergie d'impact, mais aussi des bpaisseurs des plis, du type de

matbriau et des conditions aux limites. L'inverse de cette distance pourrait dtre une variable

reprbsentative de l'endommagement de fissuration, dans une zone localisbe et de contour

donnb du ph.
La fissuration agit I la fois sur l'btat et sur l'bvolution du dblaminage :

la prbsence de fissures crbe des discontinuitbs locales de comportement en flexion entre

les plis et par consbquent des surcontraintes aux interfaces qui localisent et initient les

premiers dblaminages. Autour de l'axe (A), le dblaminage ne s'initie que dans les zones ~e

l'interface off dbbouchent et se rejoignent les fissures des deux plis adjacents : la bande

gbnbratrice de fissuration dans un pli quelconque borne le dblaminage dans l'interface sous-

jacente
l'ouverture des fissures de la bande gbnbratrice dans chaque pli, et la crbation successive

de ces bandes dans l'bpaisseur de la plaque, font respectivement propager les petites zones

dblaminbes ainsi crbbes, radialement dans les interfaces, et dans l'bpaisseur de la plaque. Les

surfaces dblaminbes augmentent gbombtriquement avec la position de l'interface dans

l'bpaisseur (vissage hblicoidal).

Rbciproquement, les criques sont la consbquence des dblaminages d'interfaces. II existe

donc une forte interaction entre les processus de fissuration et de dblaminage, illustrbe par la

mdme forme conique des volumes affectbs dans l'bpaisseur de la structure. Les paramdtres
essentiels qui contr61ent cette interaction sont ceux qui agissent sur le mode de transmission

des efforts du pli sur l'interface et vice-versa, I-e- la sbquence d'empilement.
Comme les fissures intralaminaires indinbes, le dblaminage est initib et propagb par un

cisaillement important provenant du poinqonnement (flexion locale des plis) puis de la flexion

de la plaque. La propagation est due I une augmentation des discontinuitbs de comportement
des plis lors de la flexion de la plaque et se fait, en partie, simultanbment I la propagation de

la fissuration. La forme de la zone dblaminbe dans chaque interface dbpend de la gbombtrie
de l'impacteur, de sa vitesse, et de l'angle 8 entre les directions des fibres des plis de part et

d'autre de l'interface. La surface dblaminbe semble dtre une variable reprbsentative de

l'endommagement de dblaminage subi par la plaque.
II nous semble donc que le poingonnement initie la fois les fissures et le dklaminage, et que

la flexion de la plaque les propage.
Qu'ils soient rattachbs I l'endommagement interne ou I la rbponse de structure, l'influence

du drapage, de la sbquence d'empilement, des conditions aux limites, de l'blancement de la

structure, et du type de matbriaux constitutifs s'interprdte en tenures de rigiditks de flexion.

Lorsque la plaque est rigide I la flexion, l'bnergie est dissipbe en poinqonnement: les

dommages sont prbcoces mais, I cause de la rigiditb importante, se propagent peu et

lentement. Its restent localisbs autour du cratdre et de (A). Lorsque la plaque est peu rigide le

poinqonnement est ralenti. On observe un retard dans l'apparition du dblaminage. Cepen-
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dant, comrne la flexion est simultanbe, ii s'btend brusquement et d'autant plus largement que

Best grand.

2.3.2 Influence des paramJtres expdrimentaux. La rbpartition des bnergies en poinqonne-

ment, flexion de la plaque d'une part, fissuration et dblaminage d'autre part provient des

interactions de comportement des plis et de la plaque. Nous identifions ci-dessous l'action de

chaque paramdtre.
La gbombtrie et la nature des constituants de chaque pli sont prises en compte dans

l'expression des rigiditbs de flexion du pli et de la plaque. Si on peut estimer leur influence sur

la localisation et l'btendue des zones fissurbes, ce n'est pas le cas, selon nous, sur la densitb de

fissures du pli ni, I l'bchelle de la plaque, sur l'initiation et la propagation de la surface

dblaminbe. La nature des constituants agit sur la fragilitb du matbriau composite, et

l'bpaisseur du pli agit sur sa densitb de fissures. Nous pensons qu'en augmentant l'bpaisseur
du pli, on rigidifie le pli I la flexion, mais on le rend plus fragile au poinqonnement. De plus,

on accentue la discontinuitb de comportement en flexion avec les pus voisins et cela fragilise,
selon nous l'interface I la flexion de plaque, ce qui favorise l'extension du dblaminage. Cette

explication semble corroborer les observations de Liu [4].
Le drapage et la sbquence d'empilement sont pris en compte dans l'expression des

caractbristiqiies blastiques de la plaque vierge. Its conditionnent la valeur du seuil en bnergie
d'apparition des dommages. Le drapage btant ilxb, c'est le choix de la sbquence d'empilement

qui dbtermine le degrb de discontinuitb du comporjement en flexion de deux pits consbcutifs,

en fonction de 8. Par consbquent, elle agit sur l'bvolution de la fragilitb de l'interface au

cisaillement, et donc sur la forme et l'btendue des zones dblaminbes [4].
La distance entre appuis ou mords et les conditions aux limites agissent sur la rbponse de la

structure en vibration, et sur l'influence des phbnomdnes ondulatoires intemes sur le temps et

la nature des efforts de contact (§ 3). Ces paramdtres sont I associer au couple (bnergie
d'inipact, impacteur) qui dbfinit indivisbment la nature de la sollicitation imposbe. Plus

l'impacteur est pbnbtrant, plus la fissuration est dense et localisbe autour de l'axe

(A) dans l'bpaisseur de la plaque. L'influence de la gbombtrie de l'impacteur peut dtre prise

en compte dans l'expression et l'application de la force de contact (§ 3).

3. Etude de la sollicitation.

La dbtermination expbrimentale du temps de contact passe selon nous par la mesure d'une loi

horaire d'application des efforts et la reconnaissance d'une loi de contact. Dbji complexe I

l'bchelle locale, l'bvolution du contact est perturbbe par la rbponse de la plaque qui subit des

cycles de charge-dbcharge-recharge dans cette zone et du matbriau en endommagement.
L'apparition de donlmages perturbe l'action de la force de contact comme on le voit sur la

figure ci-dessous selon les auteurs [5].

3.I PR#SENTATION.

Hertz donna
en 1881 une loi dbcrivant la force rbsultante F appliqube par un poinqon

sphbrique blastique sur un demi-espace isotrope blastique [8] :

F
=

ka ~ avec n m
3/2, a = a

(t)
=

w~(t) w(t)

off w~ est le dbplacement du projectile, w celui de la plaque au point d'impact;

k est un coefficient de contact qui dbpend des propribtbs de la structure, de celles de la sphdre

et de son rayon A~ :

4 fi I v I vj -1

~
3 E~

~
E~
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Fig, ll.-Force en fonction du temps sur une plaque carbone/dpoxyde 16plis quasi-isotrope
sirnplement posde [5].

[Force versus time in a carbonlepoxy 16 ply quasi-isotropic simply supported [5].]

Les indices p et s sont respectivement donnbs pour le projectile et la structure.

Cette loi.fut btendue par Willis [9] pour le contact d'une sphdre avec un demi-espace
isotrope transverse. Ces deux versions permettent de traiter l'aspect local de l'impact. Elles

ne sont cependant valables que pour les demi-espaces et des matbriaux purement blastiques.
Dans notre cas, l'bpaisseur des plaques est finie, et mdme pour de faibles chargements, ii reste

un cratdre permanent aprds dbcharge. Ceci indique, en particulier, que la courbe de dbcharge
doit suivre un chemin diffbrent de la courbe de charge. Sur la base d'essais statiques, Yang &

Sun [10] ont btabli une loi de contact prenant en compte les diffbrents chemins de charge,
dbcharge et recharge. Dans ces essais, diffbrentes distances entre appuis ont btb testbes. Il

semble que le facteur k ci-dessous soit pratiquement constant lorsqu'on fait varier cette

dimension pour n =
1,5.

. Charge

4fijl+v( ij-IF=ka~ k= +-
3 Ep E2

off E~ est le module de Young transverse du composite et a
la variable d'indentation. Le

choix de
n permet un recalage sur les rbsultats expbrimentaux.

. Dbcharge (la relation donnbe permet de tenir compte du cratdre permanent)

a-ao q
F=F~

a~-ao

off F~
=

force I partir de laquelle la dbcharge s'amorce

a~ =
pbnbtration correspondant I F

~

ao =

pbnbtration permanente ou rbsiduelle dans un cycle de dbcharge

q =

puissance I choisir pour cater le moddle sur l'expbrience
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F~
si on pose s =

,
s est une ngidite de decharge, alors on a

(a~ ao)~

F
=

s(a ao)~

. Recharge.

F
=

kj(a ao)P

Selon les auteurs, les valeurs de n et p correspondant le mieux aux rbsultats expbrimentaux

sont: n=3/2, p=3/2 pour des verre/bpoxyde et carbone/bpoxyde. Pour dbterminer

ao I partir d'un ensemble de rbsultats expbrimentaux, ils supposent s constant quel que

soit le trajet de dbcharge. II apparait alors une valeur critique de la pbnbtration qui semble

dtre un seuil de pbnbtration blastique, caractbristique du systdme matbriel et de l'impacteur

a~~ =

~
au-dessus duquel une dbformbe permanente apparait (pbnbtration rbsiduelle) ; c'est-

s

I-dire que ao =

0 si a~ w a~~.
Toujours selon les auteurs, contrairement I l'exposant « n de la loi de charge pour lequel

la valeur 3/2 semble dtre en bon accord avec les mesures expbrimentales, l'exposant

q de la loi de dbcharge varie pour diffbrents diamdtres d'impacteur. « q nous semble donc

dtre rbvblateur de la forme de l'impacteur, c'est-I-dire de l'bvolution de la surface de contact,

alors que la longueur conditionne la durbe des charge et dbcharge de contact. Les rbsultats

expbrimentaux de [10] montrent que la valeur de q oscille entre 1,5 et 2,5. Cela peut dtre dil

aux propribtbs anisotropes du matbriau composite, ou encore I l'influence de la vitesse de

dbcharge. Dans des gammes de vitesses de charge de 20 N/s I 200 N/s, ils notent cependant

que l'effet de l'hbtbrogbnbitb du matbriau semble plus important que celui de la vitesse de

mise en charge. Selon les auteurs, cette expression de la force de contact obtenue pour des

tests statiques semble convenir I l'btude de l'impact. Its l'appliquent au seul degrb de libertb

correspondant au point d'impact, donc ponctuellement [11, 12].

3.2 ANALYSE.- La nature du projectile et l'bnergie d'impact sont les seuls paramdtres
caractbrisant la sollicitation transmise I la plaque. C'est la loi de contact choisie qui permet de

modbliser leur influence. Il nous semble que la loi dbterminbe par Yang & Sun [10] est celle

qui prend en compte le plus de paramdtres associbs I la nature hbtbrogdne et anisotrope du

matbriau constitutif des plaques. Nous avons constatb que cette nature mdme conditionnait

l'initiation des dommages, la localisation btant due I l'impact proprement dit. La forme de

l'impacteur est indirectement prise en compte par l'exposant « q de la loi. Cependant, dans

cette btude prbsentbe au paragraphe 3, l'action rbelle de l'impacteur est remplacbe par celle

de la rbsultante d'un torseur bquivalent, appliqub au point dit point d'impact ». La force de

contact est cette rbsultante. Les auteurs ramdnent le vecteur des efforts extbrieurs

(F) I (0,
...,

0, f, 0,
,

b ), off le seul tenure non nut est appliqub au nmud reprbsentant le

point d'impact [I I]. Ceci, selon nous, permet aux auteurs de s'affranchir de la complexitb de

reprbsenter la zone de contact, accrue par l'anisotropie du matbriau, mais n'est pas rbaliste si

l'on veut retrouver les processus internes des dommages prbcddemment exposbs. Nbanmoins,

il nous semble inutile et trop complexe de traduire l'bvolution de la surface de contact, et

suffisant d'imposer sur plusieurs nmuds une rbpartition d'efforts au contact. Nous proposons

d'imposer, comme conditions initiates, une vitesse identique en ces nmuds au mdme instant

t
=

0 du contact.

Pour rendre compte du r61e prbpondbrant de l'interface sur la transmission des contraintes

(et donc sur la fissuration) d'un pli I l'autre, il est essentiel de traduire le contact particulier
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btabli entre plis aprds dblaminage. Pour cela, nous proposons d'utiliser des blbments

d'interface autorisant un cisaillement important.

4. Conclusion.

Dans cette btude, nous avons choisi de comparer les rbsultats expbrimentaux obtenus pour

une gamme btendue d'bprouvettes, de projectiles et de conditions d'essais, afin de tenter de

reconstituer un comportement gbnbralisb au choc des plaques minces stratifibes I base de

composite I fibres tongues.
La localisation, l'initiation et la propagation des processus d'endommagement sont propres

I la sollicitation d'impact. La propagation d'ondes propres I un impact direct guide
l'extension des surfaces endommagbes dans le plan des plis et des interfaces. Nous avons mis

en bvidence les effets existants selon nous de poinqonnement dans l'initiation et la localisation

des dommages, ceux de flexion dans la propagation, et le fait que les proportions relatives de

chacun dbpendent de la rigiditb des plis et de la plaque. Ces proportions relatives agissent sur

la valeur des seuils en bnergie d'apparition des dommages et leur btendue volurnique finale.

L'btude de la phbnombnologie nous a permis de dbgager les points suivants. La nature des

dommages est propre au matbriau. Les ruptures de fibres sont en proportion nbgligeable, sauf

pour des bnergies trds faibles ou de l'ordre de l'bnergie de perforation. Pour quantifier la

fissuration de matrice, on dbfinit une distance moyenne entre fissures transverses bgale I la

moyenne arithmbtique des distances mesurbes. La quantitb d'endommagement par dblami-

nage est mesurbe par la surface dblaminbe.

C'est parce qu'une densification des fissures intralaminaires seule permet une dbformation

importante du stratifib malgrb la rigiditb de l'empilement, et parce que la fissuration des

strates accentue la discontinuitb de leur rbponse en dbformation, que le dblaminage s'initie I

l'intersection des rbseaux de fissures dans les couches adjacentes autour de l'axe

(A). Les processus s'induisent mutuellement.

La dbfinition de l'endommagement est like I celle d'bchelle. Pour nous il reprbsente une

altbration du matbriau originel qui se traduit par une chute de ses modules blastiques. Ainsi,

le dblaminage traduit, selon nous, un endommagement I l'bchelle macrostructurelle de la

plaque, et une rupture I celle (mbso) des strates, modifiant la transmission des efforts I

l'interface. C'est en le modblisant I cette bchelle qu'il pourra produire des non-linbaritbs de

comportement de structure (flambage). La fissuration, jamais prise en compte I l'bchelle de

la plaque, est un endommagement I l'bchelle des strates. Pour modbliser l'endommagement,

nous dbveloppons actuellement un moddle de perturbation des modules blastiques des strates

composites pour des btats de fissuration qui bvoluent grice I un critdre de rupture.
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