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Les terminaux portables multimédia du futur vont intégrer de plus en plus de
fonctionnalités. Outre les applications classiques comme la téléphonie cellulaire, la radio et le
WiFi, ceux-ci permettront la réception mobile de la télévision, le téléchargement sans fil a tres
haut débit, la géo-localisation par satellite ... Le terminal type du futur comprendra ainsi un
systeme d’antennes constitué de plusieurs eléments rayonnants a plus ou moins large/multiple
bandes de fréquences.

A cause de la taille minimale des antennes classiques imposée par les lois de la
physique, leur intégration dans un équipement portable devient trés vite problématique. La
demande de débits numériques de plus en plus élevés pour répondre aux exigences de
nouvelles applications en terme de capacité et de qualité de service impose I’implémentation
d’antennes diverses. Ainsi, on assiste a une multiplication du nombre d’antennes a localiser
dans le volume réduit d’un terminal portable, ce qui met I’accent sur le probleme de la
réduction de taille de ces antennes. Dans ces conditions, les contraintes sur I’encombrement
deviennent trop fortes et nécessitent de trouver des solutions innovantes pour miniaturiser non
seulement les antennes mais aussi pour en diminuer le nombre en rendant chaque élément
reconfigurable.

Dans ce cadre, les matériaux ferroélectriques displacifs permettent de répondre a ces
objectifs. D’une part, la forte valeur de permittivité de ces matériaux conduit a des réductions
importantes de la taille des antennes. D’autre part, leur accordabilité sous champ électrique,
c'est-a-dire la modification de la valeur de permittivité par application d’un champ, peut étre
utilisée pour faire varier par exemple la fréquence de I’antenne.

L’origine des propriétés physiques utilisées dans ces dispositifs est a rechercher dans
les propriétés structurales de la matiére, en particulier dans I’agencement du solide a
différentes échelles: structure de la maille cristallographique au niveau atomique, organisation
de la matiére en domaines a I’échelle nanométrique, existence de structures micrométriques et
arrangement de ces structures a I’échelle macroscopique. Dans le cas d’hétéro-structures
planaires, les conditions de croissance (accord de maille) et les interfaces influencent
également grandement les propriétés des solides observées au niveau macroscopique.

Un des défis rencontré par I'IETR (I’Institut d’Electronique et des
Télécommunications de Rennes) ou j’effectue ma these est d’intégrer dans des systémes
électroniques communicants des matériaux a forte prédisposition d’accordabilité pour obtenir
des composants a forte reconfigurabilité. Si le principe en est acquis et si, a cette heure, des
prototypes d’antenne agile voient le jour, I’optimisation des matériaux reste encore empirique.
Dans ce cadre, une compréhension fine du phénomeéne d’accordabilité est nécessaire, que ce
soit au niveau de son origine physique ou des facteurs influents sur son importance, si I’on
souhaite obtenir les meilleurs compromis en terme de qualité du matériau, de ses propriétés,
de ses disponibilités d’intégration ... Il faut pour I’instant reconnaitre que les connaissances
théoriques dans le domaine ne sont hélas pas suffisantes pour guider dans les choix a faire lors
de I’élaboration, intégration, utilisation du matériau. Le but de cette these est ainsi de réaliser
une étude théorique pour décrire, en fonction de ses propriétés microscopiques, le
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comportement en utilisation du matériau. Certes, cela constitue un travail considérable. C’est
pourquoi nous nous limiterons ici a I’étude du cas le plus simple, celui des monocristaux. Les
propriétés de matériaux plus complexes pourraient étre examines dans une suite a cette these.

Ce manuscrit de these s’articule en plusieurs chapitres dont le premier fait état des
connaissances dans le domaine qui nous concerne. Dans cette étude bibliographique, nous
rappelons les propriétés élementaires des ferroélectriques displacifs. Nous nous sommes
particulierement attachés a montrer les évolutions de grandeurs telles la polarisation, la
déformation, la permittivité ou le coefficient piézoélectrique en fonction de I’intensité du
champ électrique ou de la contrainte mécanique exercés sur le matériau. Nous évoquons
également I’organisation en domaines dans les monocristaux et les propriétés dynamiques des
parois séparant ces domaines. Les propriétés non lineaires qui en découlent, telle la loi
hyperbolique qui généralise la loi de Rayleigh, sont alors présentées.

Dans les matériaux displacifs, les propriétés diélectriques, dont I’accordabilité, sont
liées en partie aux propriétés mécaniques telles la déformation des cellules élémentaires. Nous
allons donc nous intéresser aux processus qui se déroulent a I’échelle atomique, au niveau de
la cellule élémentaire, pour bien cerner la relation qui existe entre moment dipolaire et
déformation, et I’incidence de contraintes électriques, mécaniques et de la température sur ces
grandeurs. La démarche est ici de lister les énergies mises en jeu pour en tirer des
informations sur I’intensité du moment dipolaire dans la cellule et sur ses parametres de
maille. De la, il devient possible d’exprimer des grandeurs telles la permittivité et le
coefficient piézoélectrique en fonction des sollicitations externes. Il s’agit la d’une démarche
reprenant la théorie générale de Landau mais qui tire son originalité de part les termes qui y
sont utilisés. Notre approche vise a comprendre d’ou viennent les termes du développement
de Landau qui sont généralement introduit « a la main » dans le formalisme. La démarche que
nous proposons ici, et qui constitue le second chapitre de ce manuscrit.

Si les propriétés des cellules élémentaires sont importantes pour rendre compte du
comportement des monocristaux ferroélectriques displacifs, I’organisation en domaine de
polarisation a également un impact important sur ce comportement. Dans la pratique, ces
matériaux sont soumis a des sollicitations périodiques, souvent harmoniques, et, de ce fait, les
propriétés dynamiques liées aux mouvements des parois séparant les domaines de polarisation
deviennent importantes. Polarisation, déformation, permittivité et coefficient piézoélectrique
décrivent alors des cycles lorsqu’ils sont exprimés en fonction des sollicitations périodiques.
On distingue expérimentalement les cycles dits mineurs des cycles majeurs sans préciser
d’ailleurs une limite claire entre les deux. De notre point de vue, nous appellerons cycle
mineur tout cycle ou la densité de parois reste constante et cycle majeur les autres. Le
chapitre 111 est consacré a cette description.

Nous terminons ce manuscrit de these pour une discussion d’ensemble des résultats
obtenus et des suites a donner a ce travail.
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Chapitre I : Généralités

I- Introduction

Les matériaux ferroélectriques sont connus depuis 1’identification par Valasek en 1921
du caractere ferroélectrique du sel de la Rochelle [I-1]. Ce matériau appartient cependant a la
classe des ferroélectriques ordre-désordre. L’étude des ferroélectriques displacifs est une
science plus récente puisque ces matériaux ne font 1’objet d’études approfondies que depuis
soixante-dix ans environ. Bien que des niobates, par exemple, aient été produit
anecdotiquement depuis au moins 1876 [I-2], les premiéres publications significatives sur les
propriétés de ces matériaux datent de la fin des années 40. L’obtention de monocristaux de
BaTiOs réalisée entre 1941 et 1944 aux Etats-Unis (Wainer et Solomon), au Japon (Ogawa et
Waku) et en URSS (Vul et Goldman) et la diffusion de plus en plus aisée de ces monocristaux
a partir de la fin de la deuxiéme guerre mondiale ont grandement contribué a 1’essor de cette
science [I-3] [1-4].

L’intérét des ferroélectriques displacifs, par rapport aux ferroélectriques ordre-
désordre, est qu’ils présentent non seulement un caractere ferroélectrique mais également un
caractére ferroélastique. A la polarisation spontanée, on peut associer une déformation
spontanée. Ces matériaux posseédent donc des propriétés piézoélectriques marquées et sont en
général utilisés dans I’industrie pour ces qualités. Les caractéristiques cristallographiques sont
donc de premicre importance et influent de fagon significative sur les propriétés diélectriques,
mécaniques, thermiques de ces matériaux. Megaw en 1945 [I-5] a été¢ la premicre a
déterminer les caractéristiques cristallographiques de BaTiO; tandis que von Hippel et co.
[I-6] ont décrit bon nombre des propriétés diélectriques de BaTiOs3 en 1946.

Comme tous les matériaux ferroiques, les ferroélectriques displacifs s’organisent
généralement en domaines qui sont ici a la fois des domaines de polarisation et de
déformation. Les parois de domaines, qui sont les interfaces entre domaines, jouent un grand
role notamment pour les propriétés dynamiques. La structure en domaines de BaTiOs a été
observée par Matthias et von Hippel en 1948 [I-7] [I-8].

Dans ce chapitre, nous allons tenter de faire état de nos connaissances en maticre de
propriétés électriques et mécaniques des ferroélectriques displacifs. Aprés examen des
propriétés basiques, nous nous intéresserons aux caractéristiques sous champ électrique ou
contrainte mécanique appliqués au travers de la permittivité, du coefficient piézoélectrique et
des cycles d’hystérésis. Nous ferons également état de la théorie thermodynamique de Laudau
qui décrit également ces grandeurs. Avant de clore ce premier chapitre, nous ferons état des
propriétés liées aux mouvements des parois de domaines et des modélisations attachées.
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I1- Notion de ferroélectricité

I11-1- Définition d'un matériau ferroélectrique

On désigne sous le terme « ferroélectrique » un matériau qui possede une polarisation
spontanée, dont la direction de polarisation peut étre renversée sous 1’action d’un champ
électrique [I-9] [I-10]. Expérimentalement, il est possible de mettre en évidence le caractere
ferroélectrique d’un matériau en mesurant 1’évolution de sa polarisation en fonction d’un
champ ¢lectrique variable [I-9]. Si le matériau est ferroélectrique, on obtient un cycle
d’hystérésis caractéristique tel que celui représenté sur la Figure I-1.

P A

Figure I-1 : Evolution de la polarisation P en fonction du champ E appliqué
dans le cas d’un matériau ferroélectrique.

11-2- Description de la polarisation

1I-2-a- Origine de la polarisation

Les matériaux ferroélectriques sont avant tout des diélectriques. Ces derniers, s’ils
sont parfaits, ne contiennent aucune charge libre ce qui implique qu’aucun courant formé de
charges intrinséques ne peut s’établir sous 1’action d’une contrainte externe’ (on exclut ici les
charges apportées au matériau parfait par les défauts au sens large). Au contraire, ces charges
intrins€éques ne sont susceptibles de se déplacer que sur de petites distances sous l'influence de
cette contrainte. Cela se traduit par I’apparition de dipdles : on dit que le matériau se polarise.
On définie alors la polarisation P qui représente la densité de moments dipolaires p par unité

de volume. Si U est le volume du diélectrique, on at:

> p=P (a-1)

T On entend par contrainte ou sollicitation externe un champ électrique ou une contrainte mécanique.

* On note les vecteurs avec une barre, les tenseurs d’ordre 2 avec deux barres ...
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Lorsque la température 7" d’un ferroélectrique est supérieure a une température 7¢y dite
« température de Curie », le matériau se comporte tel un diélectrique classique. Par contre,
lorsque T < T¢y, le ferroélectrique est caractériser par la présence d’une polarisation P non
nulle méme en 1’absence de contrainte appliquée (polarisation spontanée). Ceci est li¢ a
I’existence de moments dipolaires permanents dans chaque cellule ¢lémentaire du cristal,
moments tous alignés les uns avec les autres. On distingue alors les ferroélectriques de type
« ordre-désodre » et les ferroélectriques « displacifs ». Dans la premicre catégorie, les cellules
¢lémentaires portent toujours un moment dipolaire non nul, quelle que soit la température. Si
ceux-ci sont bien alignés entre eux lorsque 7' < Ty, leur orientation devient aléatoire lorsque
T > T et la polarisation P qui en résulte est nulle en moyenne. Dans la seconde catégorie,
I’intensit¢ du moment dipolaire porté par les cellules élémentaires diminue lorsque la
température augmente pour devenir nulle lorsque 7' > 7. Dans ce travail, nous nous limitons
au cas des ferroélectriques displacifs.

La polarisation d’un matériau ferroélectrique n’est pas uniquement liée a 1’existence
de moments dipolaires permanents. Si cette contribution est de loin la plus importante, on
rencontre également une polarisation due aux électrons, aux ions et aux charges qui peuvent

se fixer sur les surfaces (Figure 1-2).
o O
Sans champ électrique D 8 8 o*
an am; Tl @ O O
Champ %ectrique G G C: O O(B
— C: C: G O O

a b c d

Figure 1-2 : Représentation de la polarisation due a) aux dipdles permanents, b) aux ions,
¢) aux électrons et d) aux charges fixées sur les interfaces.

+

Bien que ce ne soit pas le but ici de décrire ces différentes contributions a la
polarisation totale, il est néanmoins important d’en connaitre quelques propriétés notamment
lorsque I’on cherche a caractériser électriquement le matériau. On distingue ainsi les
mécanismes de polarisation électronique (10'°-10%° Hz), ionique ou atomique (10'%-10'® Hz),
dipolaire
(10*-10"* Hz) et interfaciale correspondant aux charges d’espaces accumulées aux interfaces
(10°-10* Hz). Le comportement des polarisations électronique et ionique est de type
résonance, tandis que 1’on observe une relaxation pour les polarisations dipolaire et
interfaciale [I-11] (Figure I-3). Dans un matériau ferroélectrique, c’est la polarisation
dipolaire qui est a ’origine de la ferroélectricité et qui est la plus importante. Comme nous
I’avons déja indiqué, elle est due a la présence de dipdles dans le matériau qui vont étre
orientés, pour les ferroélectriques displacifs, selon des axes cristallographiques précis (axes
polaires).

-13-
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Charge
d’espaces

Dipoles Atomes  Electrons

20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Logf
N J
Y Y

Relaxations Résonances

Figure 1-3 : Evolution des parties réelle et imaginaire de la permittivité
en fonction de la fréquence du champ électrique alternatif appliqué.

1I-2-b- Organisation de la polarisation

L’expérience montre que la polarisation d’un ferroélectrique s’organise en domaines
[1-9] [I-12]. Un domaine ferroélectrique est une région du matériau ou tous les moments
dipolaires pointent dans la méme direction et dans le méme sens. Cette organisation est due a
I’interaction qui s’exerce entre les dipoles du matériau.

Un ferroélectrique displacif de taille finie, soumis a aucune contrainte externe, se
divise en plusieurs domaines afin de minimiser son énergie interne, notamment celle liée au
champ dépolarisant qu’engendre la présence de surfaces. Le nombre, la taille et la forme de
ces domaines sont difficiles a préciser mais on peut les modifier si on exerce sur le matériau
une contrainte. Par contre, les directions selon lesquelles les moments dipolaires peuvent
pointer correspondent aux axes polaires du cristal. Dans BaTiOs par exemple, il existe trois

phases polaires : la phase tétragonale (orientation de p selon I’axe <001>), orthorhombique

(orientation selon <011>) et rhomboédrique (orientation selon <111>). Ces trois phases ainsi
que la direction du moment dipolaire p sont représentées sur la Figure 1-4.

Rhomboédrique : Orthorhombique : Tétragonale :
a=b=c atb#c a=b#c
a=p=y #90° a=p[=y=90° a=p=y=90°

U

Figure 1-4 : Présentation des 3 phases polaires du BaTiO; selon [’étirement de la maille cubique : a) selon
I’axe <111> pour obtenir la maille rhomboédrique, b) selon 'axe <011> (maille orthorhombique)) et
¢) selon I'axe <001> (maille tétragonale).
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La limite entre deux domaines est appelée « mur de domaine » (on dit aussi « paroi de

domaine »). Dans la phase tétragonale, on peut distinguer deux catégories de parois :

Les murs a 180° (Figure I-5 en traits pleins). Ils séparent deux régions
caractérisées par des vecteurs polarisation opposés. Ces murs existent toujours
puisqu’un ferroélectrique est justement caractéris¢é par le fait que la
polarisation puisse étre renversée. Il est cependant important de noter que ces
parois sont purement ferroélectriques et ne sont en particulier pas couplées
avec une contrainte mécanique. Remarquons également qu’un agencement des
domaines en une configuration téte-béche de la polarisation n’est pas possible
comme I’ont montré Cao et Cross [I-13].

Les murs qui ne sont pas a 180°. L’angle entre les vecteurs polarisation de
chaque domaine dépend de la structure cristallographique. Pour un matériau
cristallisant dans la phase tétragonale par exemple, cet angle est de 90°
(Figure I-5 en traits pointillés). Ce type de mur induit des déformations des
mailles cristallographiques et on congoit qu’il existe une composante
ferroélastique en plus de la composante purement ferroélectrique. Dans la
phase rthomboédrique, on trouve des murs a 71° et 109°, tandis que dans la
phase orthorhombique, on a des murs a 60°, 90° et 120°.

’ 1 4 /|
b = S| E—— |12
7 '
’ < 4 4 4 l s <4
T l ‘ s Ll - e T ,
4
= Tyl =" .
e - ,/l L7 — L’ T l S e
d
— /, T /, <+ /, l ,/ - /,
'
p A -7 T L0 e— .~
«— l ) ’l 2 ’T
, s <+— /1 e — ,1

Figure 1-5 : Schéma représentant les murs de domaines a 180° (traits pleins) et 90° (pointillés),

observés par exemple par Merz en 1954 sur BaTiOj; [I-14]

Dans tous les cas, il faut noter 1I’organisation en feuillet des domaines ce qui implique

que les murs de domaines sont parall¢les entre eux.

[I-2-c- Evolution de la polarisation

Dans un matériau ferroélectrique, la direction de la polarisation peut étre renversée si

on applique une contrainte extérieure. Initialement, si aucune contrainte n’est appliquée, les

domaines sont orientés aléatoirement et la polarisation globale est nulle (Figure I-6 point A).

Si on applique une contrainte, les domaines tendent a s’orienter dans le sens de celle-ci.

Cependant, si la contrainte est trop faible pour faire basculer les domaines, seule la

polarisation électronique participe a la variation de polarisation qui croit linéairement [I-15]

[I-16] (Figure I-6 segment AB) selon la relation :

P=¢gy E~=ee E (I-2)
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7 est la susceptibilité relative du matériau ferroélectrique et & sa permittivité relative
(& = 8,854188x10™" F'm™ est la permittivité du vide). Pour les ferroélectriques, on a & >> 1
de telle sorte que - = & - 1 = &. Le matériau ferroélectrique se comporte alors comme un
di¢lectrique classique [I-15]. En augmentant la contrainte, le basculement de la polarisation
spontanée devient possible. La polarisation globale croit fortement et de fagon non linéaire
(Figure 1-6 segment BC) [I-16]. Lorsque tous les domaines sont alignés, le matériau

ferroélectrique revient dans un domaine linéaire, la polarisation arrive alors a saturation +P;
(Figure I-6 point D).

Polarisation ( pC-cm'z)

Champ électrique appliqué (kV-cm'l)

Figure 1-6 : Représentation d’un cycle d’hystérésis d une couche mince de PbZry s;Tiy 4305 [I-16].

En ramenant la contrainte a une valeur nulle, les domaines restent orientés et le
matériau garde une polarisation appelée polarisation rémanente +P, (Figure I-6 point E). En
appliquant une contrainte opposée, de nouveaux domaines se forment a la surface du matériau
ferroélectrique : c’est la phase de nucléation (Figure I-7a). Ils grandissent ensuite dans le sens
de la contrainte appliquée (Figure 1-7b) [I-17]. Lorsque les domaines ont atteint les deux
surfaces du matériau, les parois de domaines se déplacent (Figure I-7¢) jusqu’a obtenir une
polarisation totale nulle pour une contrainte appelée contrainte coercitive (Figure I-6 point F).
Les parois de domaines bougent ensuite jusqu’a ce que les domaines se rejoignent et forme un
unique domaine (Figure I-7d) ou la polarisation a complétement basculée (coalescence des
domaines). Lorsque toute la polarisation spontanée de tous les domaines a basculée au sein du
matériau, la polarisation totale se retrouve de nouveau a saturation -P; (Figure I-6 point G).
La polarisation a ainsi décrit un cycle d’hystérésis.

] P T

b c d

Figure 1-7 : Illustration de la croissance des domaines au sein d’un monocristal ferroélectrique :
a) nucléation de nouveaux domaines, b) croissance a travers [’épaisseur du matériau, c) expansion latérale des
domaines et nucléation de nouveaux domaines et d) coalescence des domaines [I-17].
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11-3- Propriétés cristallographiques des ferroélectriques

1I-3-a- Les différentes classes cristallines

Les propriétés spécifiques des matériaux ferroélectriques s’expliquent en partie par
leur structure cristallographique [I-9]. En effet, une part de leurs propriétés €lectriques est lice
au degré de symétrie de la maille élémentaire (principe de Curie [I-19]). Ainsi, parmi les 32
classes de cristaux (Figure I-8), 11 sont centrosymétriques. Ceci implique que les barycentres
des charges positives et des charges négatives des ions qui composent ces cristaux coincident
toujours et que, par conséquent, aucune polarisation ne peut apparaitre.

Parmi les 21 classes restantes, 20 sont piézoélectriques ce qui signifie qu’ils se
polarisent lorsqu’ils sont soumis a une variation de volume (souvent liée a I’action d’une
contrainte mécanique externe). Au niveau microscopique, les mailles ¢élémentaires de ces
cristaux diélectriques se déforment et les barycentres des charges, qui en dehors de toute
contrainte se superposaient, se séparent laissant apparaitre une polarisation. Celle-ci redevient

nulle lorsque 1’on relache la contrainte.

32 classes
cristallines

i

4 N N\
11 21 non
centrosymétriques centrosymétriques
& /\C J
4 l N [ l N\
Non piézo- 20 piézo-
L électriques IR électriques

|

10 pyroélectriques

Figure 1-8 : Classement des classes cristallines selon leur propriété de polarisation.

On distingue également dans le groupe des matériaux piézoélectriques, 10 classes de
cristaux pour lesquels une polarisation existe méme en dehors de toute contrainte appliquée.
On parle alors de polarisation spontanée et de cristaux polaires. L’orientation (direction et
sens) selon laquelle pointe la polarisation spontanée est appelée axe polaire. Ces cristaux sont
¢galement qualifiés de pyroélectriques car 1’intensité de la polarisation spontanée varie avec
la température. En général, ils présentent une température au dessus de laquelle la polarisation
est nulle. Le passage du réseau polaire (basse température) vers un réseau non polaire (haute
température) se fait par 1’intermédiaire d’une transition de phase a une température
caractéristique appelée température de Curie, notée 7¢p. La phase non polaire est souvent
qualifiée de phase paraélectrique. Au niveau microscopique, I’existence d’une polarisation
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spontanée se comprend si la structure cristallographique est plus stable lorsqu’elle admet un
moment dipolaire non nul et que I’ensemble des dipdles s’orientent dans la méme direction
par interaction mutuelle. La déformation mécanique de la maille ¢lémentaire n’est pas ici
imposée par I’action d’une contrainte externe mais rendue nécessaire pour stabiliser la
structure cristalline. On comprend aussi que [’interaction dipdle-dipdle puisse étre
contrecarrée par I’apport d’énergie thermique en dessus d’une certaine température. Notons
enfin que, du fait de I’existence d’une polarisation spontanée, la constante diélectrique
statique relative de ces matériaux est généralement assez élevée, de quelques dizaines a
quelques centaines, voire milliers, d’unités.

Le groupe des cristaux ferroélectriques rassemble les pyroélectriques dont on peut
renverser la polarisation par I’application d’un champ électrique. Au niveau microscopique, il
se produit simplement une réorientation de I’ensemble des dipoles. Compte tenu du caractere
coopératif de la ferroélectricité, il n’est pas possible de préciser parmi les classes
pyroélectriques celles qui sont ferroélectriques.

Du point de vue expérimental, on peut distinguer I’ensemble de ces matériaux
diélectriques en reportant la polarisation P en fonction du champ électrique appliqué E [I-9]
(Figure 1-9). Si un matériau ferroélectrique montre un cycle d’hystérésis caractéristique de la
Figure I-1, indiquant ainsi la proportion de moment dipolaire renversé par le champ électrique
appliqué, il ne faut pas le confondre avec la boucle que présente un pyroélectrique ayant de
fortes pertes diélectriques (Figure 1-9). Dans ce cas précis, aucune saturation de la polarisation
n’est observée.

P A P A Pa P A

E i E E E

a b c d

Figure 1-9 : Evolution de la polarisation P en fonction du champ électrique E pour divers diélectriques.
a : cas d’un diélectrique linéaire présentant pas (ou peu) de pertes. b : cas d’un diélectrique linéaire
présentant de fortes pertes. c : cas d’'un diélectrique non linéaire présentant pas (ou peu) de pertes.
d : cas d’un diélectrique non linéaire présentant de fortes pertes.

1I-3-b- Les différents types de matériaux ferroélectriques

La fagon dont I’interaction entre molécules ou ions s’opére permet de définir trois
catégories de ferroélectriques : type ordre — désordre, type displacif et type indirect [I-10].

Dans le premier cas (type ordre-désordre), la polarisation spontanée est due a un ordre
dans I’orientation de molécules portant un moment dipolaire. Aux basses températures, les

molécules sont alignées entre elles, alors qu’aux hautes températures, I’agitation thermique
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rompt cet ordre. Le passage d’une phase a I’autre s’opérant de fagcon continue (pas de
coexistence des deux phases), la transition de phase entre les états ferroélectrique et
paraélectrique est ainsi du second ordre.

Pour les ferroélectriques de type displacif, c’est le placement des ions dans la maille
cristallographique qui est a I’origine de I’existence ou non d’un moment dipolaire dans cette
maille. Aux hautes températures, la cellule élémentaire est centrosymétrique et aucun moment
dipolaire ne peut exister. Lorsque I’on diminue la température, il apparait un mode mou pour
les vibrations optiques transverses [I-18], mode qui déstabilise 1’édifice cristallin en annulant
les forces de cohésion. Pour subsister, le cristal doit changer de phase cristallographique ce
qui se traduit par la perte de la centrosymétrie et I’apparition d’'un moment dipolaire. Les deux
phases pouvant coexister simultanément, la transition est donc du premier ordre. Il existe ainsi
une chaleur latente pour la transition de phase liée a la variation d’entropie qu’entraine le
changement de forme de la cellule élémentaire. On peut noter que plusieurs phases cristallines
différentes, toutes ferroélectriques, peuvent se présenter en dessous de la température de Curie
pour les matériaux de type displacif.

Les matériaux de type indirect sont beaucoup moins étudiés que ceux des deux autres
catégories. Comme dans le cas de ferroélectriques de type displacif, il y a encore existence
d’un mode mou. Cependant, 1’apparition d’un moment dipolaire est li¢e & un couplage du
mode mou avec la polarisation électronique selon un processus complexe et encore peu
étudié.

Expérimentalement, il est possible de distinguer les ferroélectriques de type displacifs
de ceux de type ordre — désordre en reportant ’inverse de la permittivité statique & du
matériau en fonction de la température T (Figure I-10). Cette différence sera expliquée plus
loin a I’aide de I’approche thermodynamique de la ferroélectricité de Laudau.

Parmi les trois types présentés ici, seul les matériaux de type displacif seront étudiés
par la suite.

1/¢ 1/¢
\

: ; ////////// > T

Tb ]2 ]b==YL
a b

Figure 1-10 : Evolution de l’inverse de la permittivité statique & en fonction de la température T.
a : cas d’un ferroélectrique présentant une transition ferro — paraélectrique du premier ordre.
b : cas d’une transition du second ordre.

-19-




Chapitre I : Généralités

II-3-c- Les familles ferroélectrigues

Il existe diverses familles de cristaux ferroélectriques. Si 1’on suit la classification de
Landolt-Bornstein, on en dénombre 72 [I-10]. On peut citer, parmi les plus connues, les
familles des pérovskyte, des liobates, des bronzes de tungsténe, des cristaux de type
Sr;Nb,O7, le sulfate de triglycine (TGS) ou encore le sel de la Rochelle (sel de Seignette).

Les cristaux perovskites sont les mieux étudiés. Ce sont des ferroélectriques displacifs
dont le type est la pérovskite CaTiOs. Ils ont, pour les plus simples, des formules chimiques
A"B¥05; (KNbO; ...) ou A*'B*'0;. (BaTiOs, PbTiOs, PbZrOs ...) (Figure I-11a). Les
céramiques obtenues a partir de solutions solides de cristaux pérovskites sont parmi les
ferroélectriques les plus utilisés, notamment pour les condensateurs a forte capacité, les
¢léments piézoélectriques, les capteurs infrarouges ou les mémoires non volatiles. On peut
citer PZT (Pb(Zr,T1)O;) et BST ((Ba,Sr)TiO3).

Les liobates (LiNbOs; ou LiTaOs) sont assez similaires a la pérovskite hormis une
structure triclinique dans la phase ferroélectrique. Ils sont utilisés comme éléments
piézoélectriques ou comme éléments pour I’optique non linéaire.

Les bronzes de tungsténe (par exemple Ba,NaNbsO;s) (Figure I-11b) sont connus pour
leur température de Curie élevée (environ 600°C) et sont surtout utilisés pour la génération de
seconde harmonique en optique.

Perovskite
Slab

n+ m=6

Figure 1-11 : Représentation des structures a : pérovskite [I-20] b : bronze de tungsténe [1-20] et
¢ : SrNb,O; [1-21].

La famille de Sr,Nb,O7 (Figure I-11c) présente les températures de Curie parmi les
plus élevées, Ty = 1342 °C par exemple pour Sr;Nb,O7. La température de Curie peut étre
cependant modulée en jouant sur la composition du matériau. Les solutions solides
Sry(Nb;.Ta,)O7 voient ainsi leur température de Curie varier de 1342 °C a -107 °C selon la
valeur de x.

Le TGS (NH,CH,COOH);-H,S0O4) et le sel de la Rochelle (NaKC4H4O44H,0) sont
les cristaux de type ordre — désordre les mieux étudiés. Ils sont cependant peu utilisés.
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1I-3-d- Les différents types de cristallisation d 'un ferroélectrique

Les matériaux ferroélectriques se présentent sous plusieurs formes, soit en
monocristaux, céramiques, couches minces, ou encore composites.

Les monocristaux sont difficiles a réaliser (croissance par épitaxie par exemple) et leur
colt d’¢laboration est €levé. Ils présentent cependant des caractéristiques (P, P,) parmi les
plus élevées. Les céramiques sont généralement élaborées par voie solide (frittage) [[-22] a
partir de solutions binaires ou ternaires. Elles s’organisent en grains séparés par des joints
(Figure I-12). Ce sont des polycristaux dans la mesure ou chaque grain peut étre considéré
comme un monocristal. Les couches minces sont également de structure polycristalline, elles
se présentent sous forme de films de faible épaisseur (au plus quelques micrometres). De fait,
elles sont €élaborées par dépdt (méthode sol-gel [I-23], pulvérisation [[-24], évaporation [[-25],
déposition par vaporisation chimique [[-26]...). Les composites sont des cristallites noyées
dans des résines, des polymeres. ..

grains

domaines

Joint de grain

Figure 1-12 : Représentation de la structure en grains et en domaines d’une céramique.
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I11- Effet d’un champ électrique
I11-1- Propriétés diélectriques

1I-1-a- Permittivité diélectriqgue

La permittivité électrique est une grandeur qui permet de connaitre la réponse d’un
diélectrique a une sollicitation électrique [I-27] [I-28]. Dans le cas d’un diélectrique linéaire,
le déplacement D peut étre exprimé en fonction du champ électrique E et de la polarisation P
par la relation :

D=¢gE+P=¢¢E (I1-3)

&'= &'/ g représente la permittivité relative du matériau. On a alors :

P=(g/-1)&F = 1'6,E (1-4)

La quantité¢ ' = g'— 1 = P/ (& E) est appelée susceptibilité di¢lectrique. Pour les
matériaux ferroélectriques, la permittivité relative est grande devant 1 et la susceptibilité est
souvent assimilée a la permittivité, on a y' = &'>> 1.

Par ailleurs, les relations (I-3) et (I-4) ont été établies a la condition que la permittivité
&' ne soit pas dépendante du champ E, ce qui n’est pas vérifi¢ dans le cas de di¢lectriques non
linéaires tels que les matériaux ferroélectriques. Dans ce dernier cas, il convient plutot

d’écrire :
dP
ey =——ecte =— 1-5)

Cette relation est plus générale que 1’équation (I-4) puisque (I-5) conduit bien au
résultat (I-4) pour un diélectrique linéaire.
Si le diélectrique est soumis a un champ électrique alternatif (E = Ey exp (iawx)), la
réponse du diélectrique peut étre décrite par une permittivité complexe :
e =& —-ig"=¢,(¢ —ig! (I-6)
La partie réelle de cette fonction, &', correspond a la permittivité alors que la partie
imaginaire &" est reliée aux pertes d’énergie engendrées dans le diélectrique. On définit alors

le facteur de dissipation tan o (ou plus simplement les pertes di€lectriques) par :

14

tan o = g—, (I-7)
£

En pratique, pour les matériaux ferroélectriques, une permittivité relative &' de

. <7 . (4 . . o b -2
quelques centaines d’unités est requise pour des pertes diélectriques tan o inférieures a 10™.

11-1-b- Cycles papillon et d’hystérésis

Comme dé¢ja indiqué, DPapplication d’un champ électrique a un échantillon
ferroélectrique permet de construire le cycle P - E appelé « cycle d’hystérésis ». A partir de ce
cycle, et en utilisant 1’équation (I-5), il est possible d’obtenir I’évolution de la permittivité en
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fonction du champ électrique appliqué. Le cycle ¢ - E correspondant peut étre mesuré
directement a I’aide d’un impédancemétre permettant de mesurer la capacité et le facteur de
pertes d’un condensateur plan constitué¢ par le matériau ferroélectrique. On en déduit ainsi les
valeurs réelle et imaginaire de la permittivité (&' et £”) en fonction du champ E appliqué. Le
cycle &' - E obtenu est appelé « cycle papillon » car il présente deux maxima pour un champ
appliqué égal au champ coercitif. La Figure I-13 donne un exemple de cette mesure.

04 . : 320 - . : . . 0,14
2 03F . 3001 g Jo,12
g 02k 4 T~ 2801 ----tan o o
Q o i {0108
= > 260
= 01 b = 3 57
_ = 240} 1008~
= 00 1] L x
8 ~B 220 40,06 =)
g . SN, 8
R 2200 -
= R= - 40,04
s 02t i =
= £ 180} -
A o . H0,02
031 1 & 160 :
-0,4 L L 140 I L L L L L 0,00
-500 2250 0 250 500 200 -100 0 100 200
r . . , -1 , . . , -1
Champ électrique appliqué (kV-cm) Champ électrique appliqué (kV-cm')

Figure 1-13 : Exemple de cycles : a gauche cycle P - E, a droite, cycle &' - E et &" - E (tand - E).
Ces cycles ont été obtenus sur une couche mince de PZT [I-29]

On constate ainsi que la valeur de la permittivit¢ dépend de 1’amplitude du champ
appliqué. Cet effet est utile en électronique car une permittivité variable permet d’obtenir une
capacité ajustable, pouvant étre intégré dans des circuits électroniques. Cette caractéristique
est ainsi particuliecrement utile en télécommunication pour la réalisation d’antennes dites
intelligentes (ciblage d’une fréquence, directivité d’émission, ...).

Pour quantifier la variation de la permittivité en fonction de la contrainte appliquée (ici
le champ électrique E), on introduit la notion d’accordabilité. Celle-ci est définie par :

!

gMax

Rpee = m (I-8)

Max
Epay est le champ électrique maximum appliqué dont la valeur &'(Eyg,) correspondante est

minimale au niveau du cycle papillon. La valeur ¢, correspond a la valeur maximale de la

permittivité. Elle est obtenue en phase ferroélectrique pour un champ électrique appliqué égal
au champ coercitif. La valeur de n,. calculée a partir de la relation (I-8) est généralement
donnée sous la forme d’une fraction irréductible.

L’accordabilité peut également étre calculée de facon relative et en pourcent a partir de

la relation :

— 'E
" :8Max ‘C:‘( Max)xlooz(l_L]xl()O (1_9)

gMax n

Pour rendre compte de la qualité du matériau, et notamment de la valeur des pertes
diélectriques du matériau, on introduit une figure de mérite (F.O.M. : Figure Of Merit en
anglais). Cette figure correspond au rapport entre [’accordabilité relative et les pertes
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diélectriques maximales :

n
FOM.=——— -
tan &, (%) (1-10)

Le facteur de dissipation maximum tan Oy, est ici donné en pourcent
(tan Oprax (%) = tan Opray x 100).

I11-2- Propriétés piézoélectriques

111-2-a- Coefficients piézoélectrigues

La piézoélectricité signifie en grec « presser » ou « appuyer » et a été découverte en
1880 par les freéres Jacques et Pierre Curie [I-30] dans le sel de la Rochelle et dans le quartz.
En 1881, Hermann Hankel suggere le terme de piézoélectricité.

La piézoélectricité peut étre définie comme étant la propriété qu'ont certains corps a se
charger en surface lorsqu'on leur applique une contrainte. C'est l'effet piézoélectrique direct.
La réciproque ou effet piézoélectrique inverse existe également : le méme corps se déforme
sous l'application d'un champ électrique (Figure I-14). Ces propriétés sont anisotropes et
impaires (une inversion du sens du champ électrique entraine l'inversion du sens de la

déformation piézoélectrique).

i}

Figure 1-14 : Effet piezoelectrique direct (a gauche) et inverse (a droite)

De facon analogue a la permittivité qui rend compte de la variation de la polarisation P
en fonction du champ électrique E, les coefficients piézoélectriques permettent de connaitre la
déformation e du matériau a une sollicitation électrique. Dans le cas d’un diélectrique linéaire,
la déformation en fonction du champ électrique £ est décrit par :

ey =dyE, (I-11)
dyx' représente le coefficient piézoélectrique du matériau. Les indices 4, k et [
représente les axes cristallographiques du matériau. Pour un champ électrique £ exercé selon
I’axe h, une déformation e est créée dans le plan 4/.

La relation (I-11) n’est valable uniquement si d' n’est pas dépendant du champ
¢lectrique E, ce qui n’est pas vérifié pour les matériaux ferroélectriques. Dans ce cas, il
convient plut6t d’écrire :

Oe
d,. =|— 1-12
hkl (aEh JTU ( )
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Si le diélectrique est soumis a un champ électrique alternatif (£ = Ey exp(iax)), la
réponse piézoélectrique peut alors étre décrite par une fonction complexe :
d =d —id" (I-13)
La partie réelle de cette fonction d’, correspond au coefficient piézoélectrique alors que
la partie imaginaire d" peut étre reliée aux pertes mécaniques engendrées dans le diélectrique.

111-2-b- Cycles papillons et d'hystérésis

L’application d’un champ électrique a un échantillon ferroélectrique permet de
mesurer la déformation e du matériau ferroélectrique en fonction de celui-ci. Le cycle e - E
obtenu est un cycle appelé « cycle papillon » car il représente deux minima pour des valeurs
de champ correspondant au champ coercitif (Figure I-15a). Il porte hélas le méme nom que le

cycle en permittivité - E.

1,2 T T T T T T T 150 T T T T T T T T T T
100

e
s L s
: :
k5 E
E 5
S ~
5 -50
S
<
— -100

0,0 1 1 1 _150 1 1 1 1 1

20,50 -0,25 0,00 025 0,50 300 200 -100 0 100 200 300
, . . , -1 , . . , -1
Champ ¢électrique appliqué (kV-cm ) Champ électrique appliqué (kV-ecm')

Figure 1-15 : Exemple de cycles e — E a gauche [I-31] et de cycle d’3; — E a droite [I-32]

A partir de ce cycle e - E, on peut obtenir en utilisant I’équation (I-12) 1’évolution du
coefficient piezoélectrique correspondant a un cycle d-E (Figure 1-15b). On peut relier les
propriétés diélectriques & et P aux propriétés piézoélectriques d et e. Les expériences montrent

que la relation entre la polarisation et la déformation est donnée par :

¢=0:(P®P) (I-14)
0 est un tenseur parfois injustement nommé coefficient électrostrictif. Cette derniére
équation (I-14), alliée a (I-12), permet d’exprimer le coefficient piézoélectrique d :

()5 () e o
oE ), \OP); ,\OFE ),

Il correspond au produit entre la polarisation et la permittivité di¢lectrique. Comme la
déformation et la permittivité sont des fonctions paires et que la polarisation est une fonction

impaire, le coefficient piézoélectrique est lui aussi décrit par une fonction impaire.
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V- Effet d’une contrainte mécanique

L’effet piézoélectrique direct correspond a la variation de la polarisation lorsque 1'on
applique une contrainte mécanique. Le coefficient piézoélectrique est donc aussi défini par :

oP,
d,, :( A j (I1-16)
T.E

oo,

Cet effet n’est pas linéaire avec la contrainte mécanique et de ce fait la polarisation est

une fonction de la contrainte o. On écrit :

P=f(o) (1-17)
La relation entre la déformation et la polarisation conduit a :
€=Qf2(0') (I-18)

Malheureusement, les expériences de la mesure des propriétés diélectriques et piézo-
¢lectriques avec la contrainte mécanique o sont moins nombreuses que celle en présence du
champ électrique E. Par ailleurs, il est assez difficile d’appliquer une contrainte extensive sur
un matériau et, de ce fait, les cycles P-o ou ¢—o ne sont en fait tracés que sur des demi-
cycles (Figure 1-16).

0,0 0,00
I —
0,51 '
'S L (.E) 0,05 -
S 10} a
x| =
sl . 0l0f
g 7| <
= -
< - o
g 20 S 0150
I <
< 25t 2
xq) > E
a - = 020}
304 A
_3,5 1 1 1 1 1 1 1 1 _025 1 1 1 1 1 1 1 1
45 40 35 30 25 20 -15 -10 -5 0 45 40 35 30 25 20 <15 <10 -5 0

Contrainte mécanique (MPa) Contrainte mécanique (MPa)

Figure 1-16 : Evolution de la déformation (a) et la polarisation (b),
en fonction de la contrainte mécanique [1-33]

Guyomar et co. [[-34] ont de leur c6té adopté une démarche visant & introduire une
« loi d’échelle » et qui permet de tracer le demi-cycle inconnu a partir d’un demi-cycle connu,
par exemple P - o si on connait P - E.

Le coefficient piézoélectrique s’obtient par :

d _(5_’3} _(ﬁj _( o'F ] (1-19)
¥ oo )ry \OE);, \000E )
On peut également I’exprimer par :
Oe oP
dss :(Ej (Ej =20P¢;, (1-20)
T,o T,0
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La Figure I-17 donne un exemple de variation de la polarisation et de la permittivité en

fonction de la contrainte appliquée, mesurées sur le méme échantillon par Zhou et co. [I-35].

Il ont également mesuré sur cet échantillon 1’évolution du coefficient piézoélectrique
(Figure I-18).
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Figure 1-17 : Evolution de la permittivité ¢ 33 (a) et du coefficient piézoélectrique ds; (b)
en fonction de la contrainte mécanique appliquée [I-35].

Nous avons également report¢é sur la Figure [-18 la valeur du coefficient

piézoélectrique calculé a partir de la relation (I-20). On peut constater que cette facon

d’obtenir le coefficient piézoélectrique est tout a fait pertinente. On peut ainsi passer de d a ¢

(et inversement) si I’on connait la polarisation.
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Figure 1-18 : Comparaison du coefficient piézoélectrique ds; mesuré par Zhou et co. [I-35]
et calculé a partir de la formule (I-20) et de la Figure I-17
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V- Modeles

La plupart des modeles décrivant les propriétés électriques et mécaniques des
matériaux ferroiques se fondent sur I’approche de Landau. Tous ces matériaux sont en effet
sensibles a la température et existent sous une phase « ordonnée » a basse température et une
phase « désordonnée » a plus haute température. Il s’agit d’une théorie phénoménologique
dont I’intérét est qu’elle peut s’appliquer a tout systeme physique présentant une transition de
phase. Elle repose sur un développement polynomial de 1'énergie libre en fonction d'un
parametre, appelé parametre d'ordre, au voisinage de la transition. Par contre, elle ne dit rien
sur les causes microscopiques de cette transition.

Lorsqu’il s’agit de décrire les propriétés dynamiques des matériaux ferroiques, il
n’existe pas vraiment de théorie. Il est par exemple assez compliqué de décrire un cycle en
tenant compte des propriétés des cellules élémentaires, des parois de domaines, des défauts,
du caractere mono ou polycristallin ... On tente alors de trouver une fonction empirique qui
rende au mieux compte des propriétés observées. La encore, les effets microscopiques a
I’origine des phénomeénes observés ne sont pas mis en évidence.

V-1- Approche thermodynamique de Landau

Un matériau ferroélectrique est un isolant a la fois piézoélectrique, pyroélectrique et
diélectrique. Pour décrire du point de vue de la thermodynamique un tel systéme, il faut
inclure des variables de contraintes électriques, mécaniques et éventuellement magnétiques.
Le systéme est ainsi trivariant et les couples de variables d’état conjuguées sont, outre la
température et D’entropie (7, S), les vecteurs champ électrique et déplacement électrique
(E, D) (ou simplement (£, P) puisque D = P pour un ferroélectrique), les tenseurs de
contraintes et de déformation (o, e). On pourrait rajouter a cette liste les vecteurs champ
magnétique et d’aimantation (H, M) pour un matériau présentant également des propriétés

magnétiques. A partir du premier principe, I’énergie interne du systéme s’écrit :
dU =TdS +c"de, + EdP' + HdM' (1-21)
On peut aussi exprimer son enthalpie libre (énergie de Gibbs) qui joue le rdle de
potentiel thermodynamique :
dG =—SdT — PdE' - M ,dH’ — e, dc" (1-22)
Dans cette expression, on a introduit la somme implicite sur les indices répétés en

utilisant la convention d’Einstein. Les variables extensives, 1’entropie S, les composantes de la

polarisation P;, de I’aimantation M,, et celles de la déformation ey, sont données par :
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S=- oG , P=- é’_G
aT E.H,c I aE, T,H,oc

wefio) {2

Il est également possible d’exprimer les différentielles des variables extensives a ’aide

(1-23)

de la variation des variables intensives. On a :
C . _
dS=—dT+ pdE' +mdH’ +a,dc"
T ' !

dP,=p dT +¢, dE' +ﬂmjdH'/ +d  do" (1-24)
dM,, = m dT + B, dE' + 7, dH’ + p1,,dc"
de, =« dT+d dE +uy dH' +s,  do"

‘mnj mnkl

Dans les expressions précédentes, les coefficients caractéristiques sont données par :

2
e (: Capacité thermique. . ( aSj = _[ 0 GJ
T E.H,o

or o1’

— . . oS oP o°G

e p : Vecteur pyro¢lectrique. p, =| — = =— -
OE" )i e \OT )py, OTOE

_ » oS oM, 0°G

e m : Vecteur pyromagnétique. m, = - = =— -
oH’ ); ;. T )y yo 0ToH

= L oS oe,, 0’G

e « : Tenseur thermomécanique. @, =| — =| —= == —=
06" )rpu T )y o 0Too

= e s oP o°G

e ¢ :Tenseur de permittivité. ¢, =| —= =— _
OE' )i 11 o OE"OE'

7 : : P oM . 2

e [ : Tenseur magnéto-di€lectrique. S, :( 0 ’jj :( - ] = —[ 81 G ,}
oH' )y, \OE" ). . OE'oH

= . : P 2

e d :Tenseur piezoélectrique. d,, :( 0 ’klj = (ai"fj = —(%J
006" Jrgn \OE" )ry, OE'0c

= el i oM 0’G

ey :Tenseur de susceptibilit¢ magnétique. y,, = aH’;? =— H ol
T,E,c
o i : Tenseur piezomagnétique. 4, = [%J = (%j = —[az—G}
" \ed" )., \eH’ ). ., \oH'dc"

= e de 0°G

e s :Tenseur ¢lastique. s, =| —"~ == T—
00" )i oc™0o
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Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser qu’a un nombre restreint de coefficients
caractéristiques. Parmi les plus étudiés dans des matériaux comme BaTiO;, on a la
permittivité et le coefficient piézoélectrique.

On a adopté dans les expressions précédentes la sommation implicite sur les couples
d’indices covariant/contravariant répétés. Il va de 1 a 3 pour chaque indice i.

Il n’est pas forcément trés simple de décrire le systeme dans ces changements de
phases avec ce formalisme. De son coté, Laudau a proposé¢ une approche plus
phénoménologique du changement de phase. Cette approche a été explicitée au cas d’une
transition ferroélectrique par Devonshire [I-36]. On suppose pour simplifier que les forces
mécaniques appliquées sont nulles (pas de description ferroélastique), tout comme les forces
magnétiques et que le champ E appliqué ’est selon la direction d’un axe polaire. L’énergie
libre est ainsi supposée se développer selon les puissances du déplacement électrique, soit ici

en fonction de la polarisation :
N
1
F(T,P)=F(T,0)+ 22—-%” . (1-25)
n=l n

On ne retient que les puissances paires puisque, dans un ferroélectrique, la polarisation
peut étre renversée d’un sens a son opposé. Ainsi, seule I’intensité du vecteur polarisation est
importante et le sens positif est choisi arbitrairement. L’ordre N du développement dépend du
nombre et du type de changements de phase qui se produisent mais également de la précision
que l’on souhaite atteindre lorsque ’on s’éloigne de la température de transition. Les
coefficients a,, peuvent dépendre de la température.

Généralement, le coefficient a, est pris proportionnel a (7 — T¢) de fagon a obtenir
une susceptibilité y (une permittivité &) qui, pour un matériau pyroélectrique, suive la loi de
Curie-Weiss :

C
T-T,,

x(T)= (1-26)

Les autres coefficients a,, sont souvent pris indépendants de 7. Le signe du coefficient
a4 détermine 1’ordre de la transition de phase. S’il est positif, la transition est du second ordre
(transition ordre/désordre) et du premier ordre (transition displacive) dans le cas contraire.

Si on applique un champ électrique £ a I’échantillon, le potentiel thermodynamique
G(T,P) = F(T,P) - E-P doit étre minimum. Pour une température donnée, on dérive donc
F(T,P) par rapport a P et, en égalant I’expression obtenue a zéro, on obtient celle du champ

¢lectrique :

N
E= (Z—il = ;azn P (1-27)

Celle-ci permet de déterminer la polarisation rémanente P, qui correspond a la
polarisation en champ E nul. Remarquons que, en plus de la solution triviale P, = 0 (phase
paraélectrique), on a une autre solution P, = Py (phase ferroélectrique) dont 1’expression

exacte dépend de I’ordre du développement de 1’équation (I-25). Py est aussi appelée
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polarisation spontanée.
En dérivant une nouvelle fois 1’expression (I-27) par rapport a P et en se placant

toujours en champ nul (donc pour P = P,), on obtient la susceptibilité y(7) du ferroélectrique :

_1 dE ul 2n-2
7(D=—2 =Zl(2n—1)a2n P, (1-28)
E=0 n=

Lorsque F(7,0) < F(T,P,) (phase paraélectrique), P, = 0 et la susceptibilité s’écrit
simplement :
2 (1) =a, (1-29)
Puisque a, est proportionnel a (7 — T;), on retrouve la loi de Curie-Weiss
(1) = C/(T—Ty). Le coefficient de proportionnalité C est appelé constante de Curie.
Dans le cas ou F(7,0) > F(T,P,) (phase ferroélectrique), P, = Py #0. La susceptibilité
peut se réécrire sous la forme :

()= 2i(n ~2)a, B (1-30)

Ce qui est souvent approximé par le premier terme y'(7) = -2a>.

L’expression de 1’énergie libre donnée par 1’équation (I-25) permet effectivement de
décrire correctement le changement de phase qui se produit. On peut en effet noter que G(7,P)
admet des minima pour les valeurs P, = 0 et P, = + P,. Dans le cas ou F(7,0) < F(T.,Py), le
systeme est stable lorsque P, = 0 et il se trouve dans la phase paraélectrique. Ceci se produit
généralement pour des valeurs élevées de la température. Si on est dans le cas
F(T,0) > F(T,Py), la stabilisation s’opére pour la valeur P, = = P, et la phase est
ferroélectrique. La transition entre les deux phases s’opére a la température particuliére 7¢q
(température de Curie). Pour déterminer cette dernicre, il suffit de résoudre 1’équation
F(T,0) = F(T,Py). Celle-ci admet comme solution évidente Ty = T si I’on prend P, = 0. La
solution est cependant moins et P, # 0 lorsque I’ordre du développement (I-25) est plus élevé.
Lorsque ’on se limite 4 un développement en P et P* on trouve Tc = T (et alors P, = 0).

Lors de la transition, il y a variation de 1’entropie S. Si la transition est du premier

ordre (de type displacive), on obtient la chaleur latente L = Ty AS avec, pour I’entropie :
dF day, P

S(T,P)z—d =S(7,0)->.

T\, — dT 2n

(I-31)

-31-




Chapitre I : Généralités

V-2- Description empirique des cycles

On souhaite ici décrire la variation de polarisation en fonction du champ électrique par
une fonction directement issue des observations expérimentales. Initialement, Miller et co.
[I-37] [1-38] ont supposé que la variation de la polarisation en fonction du champ appliqué est
décrite par la fonction tangente hyperbolique. Cependant, 1’absence d’une théorie justifiant les
équations proposées entraine |’utilisation de facteurs arbitraires.

Pour justifier I'utilisation de la fonction tangente hyperbolique, de nombreux auteurs
(voir par exemple [[-39]) ont tenté de lui trouver un support théorique au travers de la théorie
de Preisach [I-40]. Cette théorie, initialement développée pour la description des cycles
ferromagnétiques en 1965, ne permet pas de prédire avec précision les cycles mineurs
insaturés (cycles obtenus pour des champs inférieurs au champ coercitif). La description
mathématique est de plus assez complexe [I-41]. Cette théorie montre finalement que la
fonction arc tangente est plus appropriée que la fonction tangente hyperbolique initialement
utilisée.

Une autre approche consiste a considérer que la polarisation est donnée par la somme
d’une fonction de distribution f(E£). Wang et co. [[-42] ont ainsi utilisé une théorie fondée sur
basculement de dipdles (DST : Dipole Switching Theory), ce qui conduit a la description de la

polarisation sur un intervalle de champ appliqué AE :
P(E)=P [ f(EME (1-32)
AE

P; est la polarisation spontanée.

Quatre fonctions de distribution différentes ont été essayées : la fonction gaussienne,
lorentzienne, Laplace et pic logistique. L’ajustement de cycles d hystérésis de couches minces
de Pb(Zr,T1)Os obtenu par voie sol-gel, a montré que la fonction lorentzienne est la mieux
adaptée pour décrire I’expérience. La fonction f{E) s’écrit ainsi :

Y| 1
f(E)=L(E)=;m (I-33)
E. est le maximum local de la fonction de distribution et correspond au champ
coercitif du matériau, 4 / & est I’amplitude de la lorentzienne et 6 est un paramétre relatif a la
largeur & mi-hauteur du maximum local (Soc w™', w la largeur & mi-hauteur).
Pour déterminer la fonction polarisation, la relation (I-32) est intégrée avec la fonction

lorentzienne (I-33) ce qui conduit a :

P(E)= 27AZP arctan(5(E-E, )) (1-34)

AP correspond a la différence de polarisation entre la valeur minimale de la
polarisation et la polarisation a saturation [I-42]. Cette expression a été appliquée sur
plusieurs matériaux différents [[-43] confirmant que la fonction arc tangente est bien adaptée
pour décrire les cycles P - E.
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Les différentes expériences menées sur les matériaux ferroélectriques [1-44] [I-45]
montrent aussi que la fonction lorentzienne est également bien adaptée pour les cycles ¢ - E.
Cette fonction permet en outre de rendre compte du role de défauts tels que les impuretés dans
le matériau. Le paramétre o de la fonction lorentzienne (I-33) est ainsi reli¢ a la densité de
sites d’accrochage des parois de domaines [I-45], elle-méme proportionnelle a la densité de
défaut p. On a:

Socp’! (I-35)

On peut déduire que plus les défauts sont présents en concentration importante dans le
matériau, plus la fonction de distribution centrée en FE. est large (Figure 1-19a). Le
basculement de polarisation s’effectuera alors sur une gamme de champs plus grande
conformément a la fonction arc tangente correspondante (Figure I-19b).
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Figure 1-19 : Fonction lorentzienne f(E) a gauche et sa primitive, la fonction arc tangente F(E), a droite.
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VI- Mouvement des parois de domaine

VI1-1- Description du phénomene

Le basculement de la polarisation dépend du mouvement des parois de domaine et des
défauts présents dans le matériau. Le déplacement des parois de domaine est ainsi visible
lorsque ’on mesure la permittivité ou le coefficient piézoélectrique en fonction de la
contrainte appliquée [1-29].

Il est intéressant de prendre en compte le mouvement des parois d’un matériau multi-
domaines soumis a une contrainte excitatrice E,,. ou o,. Dans le cas ou I’amplitude de cette
contrainte est faible, I’énergie apportée n’est pas suffisante pour décrocher la paroi du défaut
sur lequel elle est épinglée (pinning center). Elle ne peut donc, dans cette situation, que vibrer
autour de sa position d’équilibre tel un oscillateur harmonique. La situation est alors similaire
a celle rencontrée pour les électrons des atomes : la constante dié¢lectrique liée a ce processus
est indépendante de la contrainte excitatrice. Si ’amplitude E... ou o, est supérieure a un
certain seuil £, ou oy, (qui dépend du matériau et du défaut considéré), la paroi peut se libérer
de son défaut et se déplacer a travers le matériau ferroélectrique. La paroi sera bien sir
épinglée par la suite sur un autre défaut. Dans les matériaux ferroélectriques, la mobilité des
parois dépend donc de la concentration de défauts et les parois sont soumise a un potentiel
énergétique qui, a cause de la répartition aléatoire des défauts dans le matériau, est lui aussi
aléatoire (Figure 1-20).

A

Potentiel

Déplacement
irréversible

Déplacement
réversible

]

>

Position de la paroi

Figure 1-20 : Variation de [’énergie de potentiel générée par les défauts, en rouge, la contribution
réversible due aux vibrations de la paroi, en bleu la contribution irréversible due au saut.

L’observation expérimentale, par exemple, de la permittivité en fonction du champ
¢lectrique permet ainsi de diviser le domaine d’application en trois zones (Figure I-21) :

Zone | : 1l s’agit de la zone des faibles champs. Dans cette zone, la permittivité est
constante et posseéde une valeur initiale &,;. L amplitude du champ est trop faible et les parois
ne font que vibrer autour de leur position d’équilibre. La permittivité est qualifiée ici de
réversible car elle reprend sa valeur initiale lorsque I’on relache la contrainte.

Zone |1 : Cette zone est appelée zone de Rayleigh car la constante di¢lectrique y varie
linéairement avec 1’amplitude, conformément a la loi de Rayleigh. Dans cette zone,
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I’amplitude du champ électrique varie d’une valeur seuil Ej; jusqu’a une valeur Eyp
généralement prise au tiers ou a la moiti€¢ du champ coercitif E.. Dans cette zone, la
permittivité est qualifiée d’irréversible car la paroi effectue un saut d’un défaut a un autre ce
qui modifie I’état de polarisation. Ainsi, la permittivité ne reprend pas sa valeur initiale
lorsque la contrainte est relachée.

Zone 111 : 11 s’agit de la zone des champs forts. Elle débute pour un champ £, appelé
champ de phase. Dans cette zone, la constante diélectrique (ou le coefficient piézoélectrique)
ne suit plus une évolution linéaire. On dit généralement que cela est dii au basculement de la
polarisation qui se produisent localement au sein du matériau.
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Figure 1-21 : Evolution de la permittivité en fonction du champ électrique appliqué.
Trois zones sont observées : I : Zone des faibles champs, 11 : Zone de Rayleigh et 11l : Zone de champs forts.

V1-2- Modélisation du mouvement des parois

VI-2-a- La loi de Ravleigh

En 1887, Lord Rayleigh propose une loi permettant de décrire, pour les matériaux
ferromagnétiques, 1’évolution de la perméabilité magnétique en fonction de I’amplitude du
champ magnétique appliqué dans une gamme de champ intermédiaire (zone II Figure 1-21)
[[-46]. Pour Rayleigh, il s’agit d’une loi empirique, fondée sur I’observation, sans support
théorique. Par la suite, Louis Néel a démontré que le mouvement d'une paroi magnétique
baignant dans un potentiel aléatoire, créé une aimantation qui peut étre décrit par la loi de
Rayleigh [1-47].

Cette loi a ensuite été¢ adaptée aux cas des matériaux ferroélectriques. Elle permet de
donner une bonne description de 1’évolution du comportement diélectrique et piézoélectrique
dans la zone II, notamment pour les couches minces [1-48] [1-49] [I-50]. On a alors :

AEexc) = &0) + e Eexe (1-36)
& Oexe) = &0) + Aso Oexe (I-37)
d(Eexe) = d(0) + aug Eexe (1-38)
d(Oexe) = d(0) + Quo Oexe (1-39)
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&0) et d(0) sont respectivement la permittivité et le coefficient piezoélectrique du
matériau pour une contrainte appliquée nulle. o @, ur €t au, sont les coefficients
intrinséques au matériau représentant 1’influence des sauts de parois de domaines. Ce
parametre dépend fortement du potentiel subit par la paroi et donc de son environnement. Plus
il y a de défauts dans le matériau, plus la paroi a de chance de rester piégée dans un puits
profond et donc de vibrer autour de cette position d’équilibre. Le paramétre « de la loi de
Rayleigh est ainsi sensible a la densité de défauts dans le matériau.

Lorsque la contrainte appliquée est trop ¢élevée, le basculement de polarisation globale
intervient et la courbe expérimentale s’¢loigne de la loi de Rayleigh [I-49]. La difficulté
principale de cette loi est de déterminer correctement les champs de seuil Ey et Eyp, bornes
de I’intervalle d’ajustement des courbes expérimentales. Une détermination erronée de ces
deux champs conduit a une valeur incorrecte de a. Sur les matériaux doux, par exemple, le
champ de seuil £y est grand et seule une faible partie de la zone II est mesurée. Il est alors
difficile de bien repérer le champ de seuil ainsi que la variation linéaire de ¢ et d et ’on se

trouve réduit a utiliser un polyndme d’ordre deux ou trois [I-51].

VI-2-b- La loi hyperbolique

Afin de généraliser la loi de Rayleigh pour les matériaux durs et doux, une loi, appelée
« loi hyperbolique » a été proposée [I-52]. Cette loi permet de décrire la permittivité et le
coefficient piézoélectrique dans les zones I et II et de s’affranchir ainsi de la détermination du
champ de seuil Ej,;. Dans la zone I, une paroi de domaine ne fait que vibrer autour de sa
position d’équilibre, & et d sont donc constants. Dans la zone I, la paroi de domaine effectue
des sauts et ¢ et d varient linéairement conformément a la loi de Rayleigh. Cependant, dans un
matériau ferroélectrique, il existe une multitude de paroi de domaine ayant chacune un
environnement différent, notamment en ce qui concerne les défauts. Ainsi, le potentiel subit
par une paroi, et propre a I’environnement dans lequel elle se situe, ne sera pas identique pour
chaque paroi. Aux alentours du champ seuil moyen £y, certaines parois effectueront un saut
pendant que d’autres ne feront que vibrer autour de leur position d’équilibre. Pour prendre en
compte I’ensemble des contributions des parois, il est nécessaire de réaliser une moyenne

quadratique de chaque contribution :

b =) +(2y) (1-40)
doy=\(d,) +(d,,) (1-41)

Le terme &, correspond a la contribution réversible de la permittivité. Celle-ci est due

a la vibration des parois de domaine que I’on peut assimiler a un oscillateur harmonique. Le
deuxieéme terme &, représente la contribution irréversible de permittivité. Elle est due au
saut de la paroi. Elle est égale a g Eexe, Qoo Ovxes Qar Eexe OU tys Opye conformément a la loi
de Rayleigh. Les relations (I-40) et (I-41) ne prennent en compte que la contribution des
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parois de domaine. Pour avoir la permittivité totale ou le coefficient piézoélectrique total du

matériau, il convient de rajouter la contribution du réseau &y ou dpyix

e=¢e,, + \/( £) +(Em) (1-42)
d= dbu,k+\/(d ) +(d,,) (1-43)
Ces relations peuvent également s’écrire :
£(E,) = 6 +7(62) +(aE,.) (1-44)
£(0,,)= M+J(ev,-b)2+(awom)2 (1-45)
d(E,)=d, +J(dwb)2+(%Em)2 (1-46)

d(0.)=dy +\(d,) +(a,,0..) (1-47)

Ces relations correspondent a des lois hyperboliques (Figure 1-22) et possédent deux
asymptotes. L une des asymptotes donne la valeur de la permittivité pour E.,. ou o, nul. Elle
correspond a la somme entre la contribution réversible des parois de domaine et la
contribution du réseau. Elle permet de décrire 1’évolution de la permittivité dans la zone 1. La
deuxieme asymptote est valable dans la zone II. Elle décrit une variation linéaire de la
permittivité et correspond aux lois de Rayleigh données par les équations (I-36) a (I-39) avec
Epute = &0) et dpr = d(0). L’intersection de ses deux asymptotes permet de définir le champ

seuil £, correspondant a la limite entre la zone [ et II :

E :L”:& ou o, & (1-48)

thl
as E adE ae‘o’ ad 4

g, _Ew _

Que ’on mesure ¢ ou d, la valeur de seuil est identique [[-53]. Les relations (I-44) a

(I-47) peuvent ainsi étre reformulées par :

2
o
=&t [E_ Ep T 1+ (a] (1-49)

2
d=d, +d, 1+ —j =d  +d, 1+[i] (1-50)

bulk

Q

Pour un matériau ferroélectrique dur, le seuil Ey; ou oy, est faible et le saut de parois
de domaine peut-Etre caractérisé des I’application d’une faible contrainte. Les paramétres ¢ et
d suivent alors essentiellement I’asymptote de la zone II et peuvent étre décrit correctement
par la loi de Rayleigh.

Pour les matériaux doux, le seuil Ey; ou oy, est grand et le saut de parois débute pour
une contrainte appliquée importante. La région caractérisée est proche du seuil et 1’évolution

de ¢et d peut étre décrite par un développement limité autour du seuil :
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2

5 &, &’
g=¢ ,+t—=¢&, +—T+—="—+.. I-51
N AN N (I-51)

Cette loi, correspondant a une loi puissance d’ordre 2, est généralement utilisée pour

les matériaux doux et est plus appropriée que la loi de Rayleigh.
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Figure 1-22 : Variation de la permittivité en fonction du champ électrique.

La loi hyperbolique est ainsi une généralisation de la loi de Rayleigh et s’applique a la
fois aux matériaux durs et aux matériaux doux. Elle permet en outre de bien fixer la valeur du
champ seuil entre les zones I et II ce qui n’était pas chose tres aisée auparavant. Ceci présente

en particulier I’avantage de diminuer ’erreur faite sur le parametre a.

V1-3- Evolution des parameétres

VI-3-a- Role des defauts sur la mobilité des parois

Les défauts présents dans le matériau jouent sur la mobilité des parois de domaine et
notamment sur le paramétre « de la loi hyperbolique. Lorsque le matériau posséde de
nombreux défauts, les parois sont piégées sur les centres d’épinglages et n’effectuent que peu
de sauts. Le parametre « est donc sensible a la densité de défaut. Boser [I-48] a montré par
une étude statistique que ce coefficient est inversement proportionnel a la concentration de
défaut N :

ao«C £y I-52
LDN (_ )

Fp désigne la surface de la paroi et Lp la distance moyenne entre les parois. Ces
calculs théoriques ont été repris par de nombreux auteurs notamment pour connaitre
I’efficacité d’un dopant sur les propriétés ferroélectriques du matériau [1-54] [I-55] [I-56]. Si
le dopant permet de « guérir » les défauts présents dans le matériau, alors la pente de la loi
hyperbolique sera plus grande car la densité de défauts permettant 1’accrochage des parois
aura diminué. Au contraire, si le dopant ne permet pas de réduire le nombre de défaut,
diminue. On peut ainsi ajuster la quantité de dopant nécessaire pour améliorer la mobilité des
parois de domaine et pour obtenir des propriétés ferroélectriques meilleures.
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VI-3-b- Role de la température sur la mobilité des parois

Récemment, Wang et Wang [I-57] ont étudi¢ D'effet de la température sur la
contribution irréversible de la permittivit¢ de Lag; Sro3 MnO; qui est un matériau
multiferroique (Figure I-23). Lorsque la température passe de 110 a 290 K, la pente « de la loi
hyperbolique augmente de fagon linéaire [I-52] montrant que I’énergie thermique apportée
permet une meilleure mobilité des parois de domaine. A partir de ces données expérimentales,
le champ de seuil Ej,; est également obtenu [1-52] (Figure I-24). Le champ de seuil suit alors
une loi de type Vogel-Fulcher [I-58] [I-59] :

E, =E,exp (I-53)

kb(T _Tf)

Euo c’est le champ seuil a haute température, U ’énergie d’activation et 7y est la
température de géle des parois. Dans I’exemple donné, ils ont obtenus Ey= 62,7 kV-cm™,
U=0,3 meV et Ty= 80 K. Pour T}, les paramétres réversible et irréversible du mouvement de
parois de domaine sont nuls montrant que les parois de domaine restent figées (gel des

parois).
8 70 T T T T T T
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Figure 1-23 : Evolution de la variation de permittivit¢  Figure 1-24 : Evolution du champ de seuil en fonction
en fonction du champ électrique appliqué pour de la température [I-52]
différentes températures de mesure [I-57] [I-52]
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VIiI- Conclusion

Ce premier chapitre nous a permis de faire le point sur I’état des connaissances
concernant les ferroélectriques displacifs. Ce sont des matériaux diélectriques présentant des
propriétés piézoélectriques, pyroélectriques et ferroélectriques.

La description des propriétés de ces matériaux se fait généralement par le biais de la
thermodynamique en utilisant I’approche de Landau. Bien que trés performante pour décrire
ces propriétés, cette approche ne repose sur aucun élément microscopique qui serait a
I’origine des comportements observés. Il nous semble que ceci représente une grosse carence
pour adapter les processus de fabrication des matériaux afin d’obtenir telle ou telle
caractéristique intéressante pour une utilisation dans les systémes électroniques. Nous allons
dans la suite tenter de remédier a ce probléme en proposant une théorie fondée sur les
propriétés microscopiques du matériau.

L’autre point important qui ressort de ce chapitre, est la sensibilité de la réponse d’un
ferroélectrique displacif aux mouvements des parois de domaine. Hormis dans les cristaux
trés purs, ce sont les défauts qui gouvernent les déplacements par le saut des parois de site en
site. A I’heure actuelle, et & notre connaissance, il n’existe pas d’approche théorique pour
modéliser complétement ces phénomenes. Nous allons donc tenter de développer une
approche décrivant le mouvement (vibration et saut) de ces parois. Nous pourrons alors
décrire le comportement des coefficients caractéristiques, notamment au niveau des cycles et

de la loi hyperbolique.
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Chapitre II : Propriétés statiques du réseau cristallin

I- Introduction :

Les propriétés statiques d’un réseau cristallin d’un matériau ferroélectrique sont
généralement abordées en recherchant les fonctions d’état énergie libre F et enthalpie libre G
en fonction des sollicitations appliquées, température T, champ E ou contrainte o. Cette
recherche n’est pas simple et I’on a coutume d’utiliser 1’approche de Landau pour décrire les
changements de phase depuis que Devonshire en a proposé et exploité 1’idée entre 1949 et
1954 [1I-1 — II-3]. Les matériaux ferroélectriques présentent en effet une transition de phase
avec une phase polaire a basse température et une phase non polaire au dessus d’une
température critique. Le parametre d’ordre de cette transition est alors la réponse a la
sollicitation appliquée (la polarisation P ou la déformation e). L’intérét de 1’enthalpie libre
réside dans le fait que cette fonction reste continue lors de la transition au contraire des autres
fonctions d’état (énergie interne, enthalpie, énergie libre). En 1’absence de connaissances
concretes sur le systéme a décrire, la méthode consiste ainsi a effectuer un développement de
G autour de la transition en fonction du paramétre d’ordre en espérant une convergence de la
série. Par le jeu des dérivées partielles de G, on peut atteindre la plupart des propriétés
physiques recherchées. La méthode est treés largement utilisée et il serait illusoire de dresser
ici une bibliographie exhaustive sur le sujet. On peut citer quelques ouvrages (Fatuzzo et
Merz, Lines et Glass, Jona et Shirane, Burfoot et Taylor [[I-4 — II-7]) et quelques articles
importants (Bell, Cross ou Wang [II-8 — II-11]).

Plusieurs problémes se posent quant a 1’utilisation de cette méthode. Le premier est de
savoir jusqu’a quel ordre il est nécessaire de pousser les développements. On peut reformuler
cette question en se demandant sur quel écart de température par rapport a la température de
transition le développement reste valable. On observe également qu’il est nécessaire
d’introduire « a la main » les propriétés physiques que I’on observe dans les termes du
développement. Par exemple, I’approche ne permet pas de retrouver la loi du Curie-Weiss, a
moins de l’introduire explicitement dans les coefficients du développement. En résumé, il
manque des informations fondamentales sur le systtme a étudier pour pouvoir utiliser
pleinement la théorie de Landau.

Nous nous proposons de chercher a combler ce vide pour les matériaux
ferroélectriques displacifs. Pour cela, nous allons mettre en lumiére et exploiter la relation qui
existe entre la déformation et la polarisation pour ce type de matériau. Il devient ainsi possible
d’exprimer 1’énergie libre que 1’on ait ou non une contrainte externe appliquée (champ
¢lectrique, contrainte mécanique). Il résulte de cette approche qu’il n’existe que trés peu de
parametres a fixer par 1’expérience pour décrire complétement le systéme. Dans le but de
simplifier les calculs, nous avons pris pour configuration de référence la phase
cristallographique cubique, méme en dessous de la température de Curie ou des phases de

moindre symétrie sont généralement plus stables.
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II- Hypothéses de travail

I1-1- Lien déformation - polarisation

Les ferro¢lectriques displacifs cristallisent dans des structures de mailles non
centrosymétriques pour des températures inférieures a la température de Curie Ty laissant la
possibilité a un moment dipolaire permanent d’exister. Ces matériaux présentent alors une ou
plusieurs phases polaires. Dans la phase non polaire, lorsque la température est supérieure a
Tco, la maille est centrosymétrique (généralement cubique) et aucun moment dipolaire
permanent ne peut subsister. Ainsi, le moment dipolaire attaché a cette maille est di a la
déformation du motif de la maille, cette derniére ne restant pas a la symétrie cubique. Plus
encore, I’expérience montre que plus la déformation de la maille est importante, plus le
moment dipolaire associ¢ a la maille est intense [II-4 — II-7]. 1l existe donc, pour les
ferroélectriques displacifs, une relation entre la déformation par rapport a la maille cubique de
référence € et la polarisation P . Ce point est important car il nous permet d’associer a toute

énergie libre mécanique une énergie libre de polarisation.

I1-2- Phase cubique de référence

Dans un ferroélectrique displacif, si la phase non polaire est généralement cubique,
elle peut exceptionnellement étre hexagonale comme dans le cas de BaTiOs lorsque 1’on a
T > 1460 °C. On n’envisagera pas ce dernier cas ici. En phase polaire, on rencontre
principalement des structures tétragonales, bien qu’un matériau puisse adopter plusieurs
phases en fonction de la température. Dans le cas de BaTiO; et de KNbOs, on a la présence
des structures tétragonale, orthorhombique et rhomboédrique. L’expérience montre toutefois
que la(es) phase(s) polaire(s) correspond(ent) a une structure plutdét quasi-cubique tant les
¢écarts a la symétrie cubique (arétes et angles) sont faibles (moins de 1 %) [1I-4 — II-7]. Dans
ce qui suit, nous prendrons la phase non polaire, cubique, comme phase de référence y
compris pour toutes les phases polaires. Ceci signifie en particulier que les tenseurs d’ordre 4
décrivant les propriétés du matériau ne posseéderaient alors au plus que trois composantes
indépendantes (et méme seulement deux pour la seule polarisation). Par ailleurs, la maille de
référence étant centrosymétrique, les seuls termes d’énergie libre fonction de la polarisation
existant sont ceux faisant intervenir le produit tensoriel P ® P (ou une puissance entiére de ce
produit). Compte tenu de ce qui précéde, un terme d’énergie libre faisant intervenir une

déformation € aura un terme analogue faisant intervenir le produit dyadique des polarisation
P®P.
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I11- Energie libre

Pour obtenir une description thermodynamique d’un ferroélectrique displacif, il
convient d’écrire les différentes énergies libres. L’énergie libre est a priori une fonction de la
température T et des deux variables internes additives déformation e et polarisation P. Outre
les termes purement thermique, purement élastique et de pure polarisation, nous prenons en
considération des termes de couplage entre les différentes grandeurs, couplages
thermoélastique, pyroélectrique (thermoélectrique) et enfin électrostrictif (déformation
¢lastique due a la variation de la polarisation), ce qui est rarement envisagé dans la littérature.

L’¢énergie libre s’obtient par rapport a un état de référence qu’il convient de préciser. 11
est logique de choisir un état ou la polarisation est nulle. N’importe quel point de la phase
paraélectrique peut convenir. Cependant, la polarisation est également nulle en phase polaire
pour une température To. Pour une transition du 2™ ordre, T, correspond & la température de
Curie Ty alors qu’elle est supérieure a Tco pour une transition du 1¥ ordre. Ainsi, lorsque 1’on
chauffe le matériau, la transition de phase se produit avant que la polarisation ne devienne
nulle. Nous préciserons plus tard la relation existant entre T et la température de Curie Tcy.
Dans cet état de référence, on suppose que la déformation e de la maille est nulle. Ainsi, les
effets thermiques, dont la dilatation du matériau, conduisent a une déformation positive
lorsque T > Ty et a une déformation négative dans le cas contraire. De méme, on prendra 1’état
de référence non contraint et on aura donc une contrainte nulle (équilibre mécanique).

Dans tout ce qui suit, nous considérons des grandeurs par unité de volume.

La variation d’énergie interne dU du systéme s’écrit (transformation réversible) :

dU =90Q+ oW =TdS + oW (II-1)

R et OW représentent respectivement la chaleur et le travail regus par le systéme, T sa
température et dS la variation d’entropie. Puisque la relation entre 1’énergie libre F et
I’énergie interne U est donnée par F = U — TS, la variation d’énergie interne s’écrit :

dF =-SdT + oW (I1-2)

Ainsi, hormis le terme 1ié a I’entropie, la variation d’énergie libre apparait toujours
comme le travail re¢u. Dans ce qui suit, nous chercherons donc a établir 1’expression du
travail élémentaire échangé au cours d’une transformation réversible.

On peut aussi exprimer dU sous la forme' :

dU =TdS+E-dP+5:de (1I-3)
G est le tenseur des contraintes, E le vecteur champ électrique, € le tenseur des

déformations et P le vecteur polarisation.

La variation d’énergie libre devient ainsi :
dF =-SdT +E-dP +5 :de (11-4)

1 . . . . L.
Dans I’ensemble de ce chapitre, il est sous-entendu que nous travaillons avec des matrices symétriques
d’ordre 3.

-53 -




Chapitre II : Propriétés statiques du réseau cristallin

Ceci conduit a :

oF = (OF = (oF
S=—-—| ; E=|—=| ;s o=—= (11-5)
OT Jos OP )& 08 ); 5
On peut également introduire I’enthalpie H telle que H =U —~P-E—€:5 . Ainsi :
dH =TdS-P-dE-€:dc (11-6)
L’enthalpie libre G se déduit de H par la relation G=H - TS, d’ou :
dG =-SdT -P-dE-€:dc (11-7)

Et on a alors :

@[]
I

%)
-l =] (I1-8)

S:_(E] ; I5=—(£] ; =
oT )z OE J: oG
Comme vu au chapitre I, on peut introduire des coefficients caractéristiques. Ainsi, si

’on exprime S, P et € en fonctionde T, E et &, il vient :

dF = pdT + 7-dE+d :d& {-9)
5:

dE=adT +d-dE+5:d5

C est la capacité calorifique, P le vecteur pyroélectrique, a le tenseur de dilatation

thermique, ;_( le tenseur de susceptibilité diélectrique, d le tenseur piézoélectrique et s le

tenseur des complaisances ¢élastiques (ou des souplesses).

On peut également exprimer E et & en fonctionde T, P et €, il vient :

dE =tdT +7-dP +h : de
_ = = (1I-10)
do=AdT +h-dP +C:de

Dans cette expression, il apparait le vecteur d’effet électro-calorique t, ; le tenseur

de ’imperméabilité électrique, h le tenseur piézoélectrique inverse, B le tenseur des

contraintes thermiques et C le tenseur des constantes élastiques (ou des rigidités).

Nous avons vu précédemment que, pour un matériau a I’état de référence centro-

symétrique, 1’énergie libre dépend des variables température T, polarisation P®P et
déformation € . De fagon trés générale, elle peut s’exprimer au moyen d’un développement en
fonction de ces variables. Si I’on se place autour d’un état de référence a la température Ty

(température que I’on précisera dans la suite), on a alors :

F(T.P.8)=2,+4(T-T,)+6,:(P®P)+5,:8+5,:(P®

By

)(T-T,)+6,:8(T-T,)+
}... (11-11)

il
||

3.

- = ,_ _ _= _ ,_ _
+E{(P®P):YI:(P®P)+e:Y2:e+2(P®P):
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il
=l

/10; ﬂ/l: é:‘la é:;, é:;’ 62‘45

Pour cela, nous allons rechercher 1’expression du travail élémentaire lorsque une ou deux

et Y, sont des grandeurs qu’il convient de préciser.

12 2 3

contraintes (température, champ électrique, contrainte mécanique) sont nulles (ou constante
pour la température) et en déduire I’expression de la contribution a 1’énergie libre associée.
Nous pourrons ainsi identifier les différents coefficients de 1’expression (II-11).

Notons que I’état de référence (T=T,, € = 0 , P =0) étant non contraint, nous aurons
0 = 0. L’état de référence correspondant également, par choix de Ty, a un état ou la
polarisation s’annule (méme pour les phases polaires), nous aurons aussi &; = 0.

Attachons nous maintenant a la discussion détaillée des différents termes.

I11-1- Contribution a I’énergie libre mécanique

On se place tout d’abord dans le cas ou le champ électrique E est nul. Les effets
observés sont ainsi mécaniques, avec toutefois un couplage thermomécanique possible. Nous
allons examiner tour a tour le cas d’une température T constante (énergie élastique pure) et

celui ou cette derniére grandeur varie (énergie thermoélastique).

I11-1-a-Energie libre élastique

Nous sommes dans le cas ou T =Ty et E =0. La déformation & ne dépend que de la

contrainte & et 1’on a que des effets élastiques purs. On écrit donc :

dF = (a—i] d
00 )i g

Nous avons utilisé la relation (II-9) pour la dérivée partielle. De méme, on peut écrire :

dgz(a—f] .d
® )i s

Cette fois, c’est la relation (II-10) qui permet d’exprimer la dérivée partielle.

Qll

:d

ol

Qll

(11-12)

||
Ol

:de (1I-13)

Remarquons que si le champ appliqué E est nul, alors la polarisation P peut étre nulle, ce

, il vient entre les tenseurs setC:

que nous supposerons ici. Ainsi, avec E=0 et P=0
?1 _ 5 (I1-14)
Lorsque les contraintes sont faibles, le milieu reste linéaire. Il vient :

5 (1I-15)

QI

€=5:5 G=

Pour obtenir I’énergie libre d’un solide élastique, on recherche le travail mécanique
¢lémentaire. Celui-ci est donné par :
oW =g :de (11-16)

& est donné par la relation (II-15). Le travail élémentaire prend la forme :

oW =%:C :de (11-17)
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Par intégration, on obtient 1’énergie libre élastique [1I-12 —11-13] :

o

F,. =—8:

1
élastique E

(II-18)

I11-1-b-Energie libre thermoélastigue

On suppose désormais que la température peut varier. Le matériau se déforme ainsi
sous I’action de cette modiﬁcation de la température (effet thermoélastique). La déformation

est désormais fonction de & et de T. Ainsi :

de = ® dT + a—i 05 =adT +5:d& (11-19)
oT )-¢ 00 )r ¢
Les dérivées partielles sont obtenues a partir de (II-9). En particulier, il vient :
) 5(2) (2) +(Z) (Z) -2-55 -
aT ot J\aT ) (05 ), Lot ). (11-20)
Nous avons introduit le tenseur z issu de (II-10).
On obtient ainsi :
G--5:7 (I1-21)
En partant de d&, et en procédant de fagon similaire, on arrive 4 :
f=C:& (11-22)
Les deux relations précédentes sont bien équivalentes puisque s'=C.
Nous avons donc :
7-[& (% 11-23
o Jes I Jse (11-23)
Si le milieu est considéré comme linéaire, il vient :
€=a(T-T,) quand G = 0ets= ﬁ(T —T,) quand & -0 (I1-24)

L’état de référence correspond a la température Ty,
Notons que dans une symétrie cubique, I’action de la température est isotrope et que

ces tenseurs peuvent s’écrire ¢ =a |l et =1 ou | estla matrice unité et o et S des

quantités scalaires. Il vient également o = — /1 : ST et B=-al :C:l.

A partir de ’expression (II-16) du travail élémentaire et en utilisant ’expression de &
de (II-24), on obtient [11-14] :

W =(T-T,)B:de (11-25)
L’¢énergie libre correspondante s’obtient par intégration :

I:thermoélastique = (T _TO)E : ? (H'26)
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Il est également possible d’écrire cette contribution a 1’énergie libre sous la
forme [I1-14] :

2 (T-T,)@:C:8=—(T-T,)&:5 (11-27)

thermoélastique

I11-2- Contributions de la polarisation a I’énergie libre

Nous examinons maintenant le cas ou la contrainte mécanique & est nulle. Comme
précédemment, nous abordons tout d’abord les termes de polarisation purs (température T

constante) pour ensuite examiner le cas du couplage avec la température.

I11-2-a-Energie libre de polarisation

Nous introduisons 1’énergie libre due a la polarisation propre du ferroélectrique et qui

correspond & & = 0etT= To. Conformément aux hypotheses faites dans le paragraphe II-, on

a, par analogie avec ’expression (II-18) de 1’énergie libre élastique :

1, — — .é. _
F :E(P®P).A.(P®P) (11-28)

polarisation

Le tenseur A est le tenseur de rigidité diélectrique. C’est un tenseur totalement
symétrique relativement a I’échange de ses indices (donc a deux parametres indépendants

pour un matériau cubique).

I11-2-b-Energie libre pyroélectrique

Nous introduisons ¢également un terme de couplage thermo-€lectrique (terme
pyroélectrique) qui, par analogie avec le terme thermoélastique (II-26) s’écrit :

prroe’lectrique = (T _TO ) a: ( P® P) (H-29)
Le tenseur a sera donné par @ =a | avec a est un scalaire et | est la matrice unité.

I11-3- Couplage électrostrictif

Si la température T = T, il est possible d’avoir un couplage électro-mécanique. La
déformation qui s’exerce sur le solide élastique est due a la polarisation. En supposant
toujours les hypotheses faites dans le paragraphe 11, il vient [II-15] :

c=0:(P®P) (11-30)
Eest le tenseur ¢lectrostrictif. Le travail élémentaire (II-16) s’écrit ainsi :

:de (I1-31)

Qi

6W=(|3®I5):

Par intégration, il vient la densité d’énergie libre électrostrictive [I1-13] :

F -(P®P):q:8 (11-32)

électrostritive
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I11-4- Contribution thermique a I’énergie libre

Pour terminer, on suppose que E=0 et & =0. La contribution a I’entropie dépend
uniquement de la température (Eq. (I1-9)) et :

(ﬁj & (I1-33)
or) T
On a de plus, selon (II-2) :
oF
) w3
En supposant que la capacité calorifique soit constante, on obtient :
Fremiqe =CT[1-In(T)]+C" (11-35)
Si I’état de référence est pris a la température Ty, il vient :
Fiermique = —C (TInT -T,InT,)+C(T-T,) (11-36)
Sil’ona T =T, alors TInT - TolnTy = log Ty (T — Ty) = 0, et il vient :
Foermiqe =C (T =T,) (11-37)

I11-5- Termes d’ordre supérieur

Dans le cas des ferroélectriques displacifs, il a ét¢ montré que des termes d’énergie
libre d’ordre supérieur sont nécessaires pour décrire correctement le comportement du
matériau. E. Defay [II-16] indique que, dans le cas des pérovskites, les termes d’ordre élevé
faisant intervenir la polarisation sont prépondérants sur tous les autres. Cette prépondérance
n’est cependant pas systématique pour d’autres matériaux. Par exemple pour AIN, les termes
d’ordre supérieur contribuent a I’énergie libre de fagon assez homogene et il serait nécessaire
pour ce matériau de tenir compte des termes mécaniques, thermiques et des différents
couplages possibles.

SiI’on s’en tient au cas des pérovskites, telles BaTiO3; et KNbOs, on peut écrire :

Qo111

F . =

plus

(F*) (11-38)

W | =

ol

est un tenseur d’ordre 6 totalement symétrique relativement a I’échange de ses
indices (donc a trois coefficients indépendants pour les matériaux cubiques).
111-6- Energie libre et développement de Landau
L’expression complete de 1’énergie libre s’écrit :

F(T.P,8)= 5;5;a+5(5® P):A:(P®P)+(P®P):q:5+
(1I-39)
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Remarquons que cette expression est tout a fait similaire a la forme postulée par
Landau et Devonshire. On a en effet dans ce cas :

F(T,5,§)= F, +7, :(F_’® F_’)+(F_’® F_’):}/4 :(F_’® F_’)+

= (11-40)
+7:(P)+...
On a la correspondance suivante :
FO:C(T—T0)+,B(T—T0)I=:?+%?:C:2:e_
7,=0:8+a(T-T,)T

= 1= (11-41)
74:EA
= (=
= _13
Vs 3

Généralement, on considére que le terme 7, dépend de la température, ce qui est bien

le cas ici.

I11-7- Tenseurs et symetries

I1 existe deux types de symétries dans les problémes que nous traitons :

- les symétries internes aux tenseurs utilisés (symétriques, antisymétriques ...),

- la symétrie externe li¢ au matériau lui-méme et qui est ici cubique.

Ces différentes symétries font que le nombre de composantes indépendantes des
tenseurs utilisé€s est réduit. Nous allons dans ce qui suit examiner ces propriétés.

I11-7-a-Tenseurs de rang 2

L’expression (I1-39) fait apparaitre le tenseur des déformations € qui est symétrique
afin que I’équilibre mécanique du matériau puisse étre conservé. Il lui est associé le tenseur

des contraintes & qui, par définition, est lui aussi symétrique. L expression de I’énergie libre

fait également apparaitre le tenseur (I3 ® IS) qui par construction est symétrique.

Si le matériau présente la symétrie cubique comme suppos€ ici, les tenseurs de rang 2

p et a sont nécessairement a symétrie sphérique et s’expriment par a =a |l et f=/1

( 1 matrice unité). De méme, nous avons vu que le tenseur @ s’écrivait également a =al .

I11-7-b-Tenseurs de rang 4

La symétrie des tenseurs & et € entraine celle des tenseurs s et C comme I’indique

la relation (II-15) par exemple. Le tenseurs électrostrictif 5 apparait lui aussi comme

symétrique.
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Si I’on prend I’exemple du tenseur s (on pourrait utiliser un des autres tenseurs de

rang 4), on peut écrire les égalités suivantes entre composantes [1I-12] :
Siji = Sijik = S = Sjik (I1-42)

Les indices 1, j, k et | peuvent prendre les valeurs de 1 a 3. Sur les 81 composantes
d’un tenseur d’ordre 4, 36 seulement sont ainsi indépendantes. En effet, sur les 9 couples
possibles de valeurs (ij) (ou (kl)), il y en a 3 de type (i = j) et 6 de type (i # j). Puisque
(i) = (ji), il reste seulement 3 couples indépendants de type (i # J), soit finalement 6 couples
(ij) indépendants. Ainsi, on a bien 6x6 = 36 combinaison (ijkl) indépendantes. Notons qu’il
devient possible de représenter les composantes du tenseur d’ordre 4 sous une forme
contractée a I’aide d’une matrice 6x6.

De plus, I’énergie libre étant une fonction thermodynamique d’état, elle vérifie le
critére de Cauchy et I’on a, selon (I1-9) et (II-5) :

s oF | oF s {143
e 00,0, : 00,0 : “ (11-43)

La matrice 6x6 est donc symétrique, ce qui réduit a 21 le nombre de composantes

indépendantes (6 sur la diagonale et 15 hors de la diagonale). On a alors recourt a la notation
dite de Voigt [II-12] telle que chaque couple (ij) est remplacé par un seul indice & avec la
correspondance :

11—>1;22—>2;33—>3;230u32—>4;130u3l—>5;120u2l > 6 (11-44)

Si enfin, on considére la symétrie cubique de notre probléme, il y a une invariance
lorsque I’on change la direction des axes (X <> -X) et lorsque 1’on effectue une rotation d’ordre

3 (X <> Y). On en déduit que Si111 = S2222 = S3333, qQUE Si122 = S2233 = S3311 €t qUE S2323 = S3131 =

Si212. Au final, seuls les composantes S;j11, Si122 €t Si212 sont indépendantes. Le tenseur s peut
ainsi étre représenté par un matrice 6x6 (notation contractée de Voigt), symétrie et qui, en
symétrie cubique, ne comporte que les composantes indépendantes S;;, Si2 et Sa4. Elle prend
dans ce cas la forme :

S, S, S, 0 0 0
S, S, S, 0 0 0
S, S, S, 0 0 0

11-45
0 0 0 s, 0 0 (11-45)
0 0 0 0 s, 0
0 0 0 0 0 s,

On peut bien évidemment procéder aux autres tenseurs de rang 4 de notre probléme.

Remarquons que le tenseur A est totalement symétrique relativement a 1’échange de ses

indices et, de ce fait, on ne peut pas distinguer les composantes A;, et Aua.
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Notons que la notation contractée s’applique également aux tenseurs de rang 2. Par
exemple, le tenseur G peut étre représenté par une colonne de composantes o1 & 0.

L’avantage de la notation contractée de Voigt réside dans la diminution du nombre de
dimension pour représenter les tenseurs de rang élevé. De part sa construction, elle peut

s’appliquer a concurrence de la notation normale dans les problémes mettant en jeu des

tenseurs de rang 4.

I11-7-c- Tenseurs de rang 6

Al

L’expression (II-39) de 1’énergie libre fait apparaitre le tenseur de rang 6
comportant 729 composantes. Comme dans le cas des tenseurs de rang 4, les symétries font
diminuer le nombre de composantes indépendantes. En appliquant ce processus sur le tenseur

B, on trouve que seules 5 composantes sont indépendantes : By, Bii2, Bi23, Biaa et Boa.

111-8- Energie libre en symétrie cubique
Nous allons chercher a expliciter I’énergie libre lorsque la symétrie est cubique.
Le terme li¢ au tenseur de rang 6 s’écrit :
F =B, (P +P +P)+(3B,, +4Bzz4)[Px4(Py2 +P)+
+PF(P2+P?)+ P} (B2 +P) | +6(By + 2B, )PP,
(T1-46)
=B, (PS+P +P)+B,| P (PP+P7)+
+P} (P2 +P)+ P (P2 +P) |+ BRIPP,
Comme il est impossible de distinguer, sans faire d’hypothése supplémentaire, les
coefficients By et By, tout comme Bj; et Bjas, nous avons noté simplement cette

contribution a 1’énergie libre a ’aide des trois coefficients By, B, et Bs.
En exprimant les termes liés aux tenseurs de rang 4, on obtient :

C11 2 2 2 C44 2 2 2
F= T[exx +e, +e, ] +C, [exxeyy +€,6, +€,€, ] +—2 [exy +e, +€, ] +

A11 4 4 4 4 2p2 2p2 2p2
+7[PX +P/+P' ]+ A+t [P’ +PP+P/P |+

2 2 2 2 2 2
+0,, [ e,P) +e, P +€,P |+q, [(eyy +e, )P +(e, +€,)P +(e, +e, )P, ]
+q44 I:exy I:)x I:)y + exz Px Pz + eyz Py Pz ]
Notons que comme, dans le cas du tenseur d’ordre 6, il est impossible de distinguer
sans hypothése supplémentaire, les termes A, et A4s. Dans la suite, nous considérons le terme

A + A4s/2 comme un seul et unique coefficient.
Enfin pour les termes avec des tenseurs d’ordre 2 et pour le terme scalaire, il vient :

Foq _TO)[a(sz +P2 P+ (e, +e,, +ezz)+c] (11-48)

(11-47)
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-1 entre

Ol

Pour cela, nous avons exprimé les relations aa =—-f1 :S:| et f=-al :

et f:
a=-p(s,+2s,)

(11-49)
f=-a(C, +2C,)

On peut remarquer que I’on a toujours « > 0, la dilatation thermique conduisant a des
déformations plus importante lorsque la température augmente (Eq. (II-24)). Par contre, on
aura toujours £< 0.

Au final, I’expression de 1’énergie libre est donnée par :

F= BI(PX6+ Py6+ P26)+ Bz[PX4(PY2 T P22)+ Py4(Px2+ P22)+ F)z4(|:)><2 +Py2):|+ ngxzpyzpz2

C11 2 2 2 C44 2 2 2
+—2 [eXX +e, +e, ] +C, [exxeyy +€,6, +€,€, ] +—2 [exy +e, +e, } +

Au 4 4 4 A44 2p2 2p2 2p2 -
+7[PX +P/+P' ]+ A+t [P’} +PP+PP |+ (I1-50)

+, [eXXPX2 +e,P +e, P22:|+ 9., [(eyy +e, ) P +(ey+e,) P +(eXX + eyy) Pf}
+0,, [eXyPXPy +e, PP +eszsz]+(T —TO)[a(PX2 4P+ pj)+ﬂ(exx +e,, +ezz)+C]

L’¢énergie libre F dépend de trés peu de paramétres. Outre les scalaires a, f et C, il

apparait les composantes des tenseurs d’ordre 4 (C, A et 5), soit les facteurs Cjj,

Ci2, Caq, A11, (A2 + Asa/2), Q11, Q12 €t Qaq. Pour le tenseur d’ordre 6, seuls sont retenus les
coefficients B;, B, et B; qui sont, dans la littérature, considérés comme prépondérants
[11-9, 1I-11, II-15, TI-16, 11-17, 11-44].

Pour terminer, remarquons que la température Ty de 1’état de référence ne peut étre
quelconque, mais est parfaitement déterminée. En effet, un changement de cette température

de référence, T par exemple, ferait apparaitre un  terme en

(T,-T,)T:(P®P)=C*(P®P)=C"P*. Un tel terme est bien évidemment absent de

I’expression (II-39) que nous avons proposée. Ainsi, Ty est la température pour laquelle,

méme pour la phase polaire, P =0. Ceci revient a dire que non seulement nous avons la

relation % = E =0, mais de fagon plus contraignante _oF =

o(P®P)

ol
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IV- Données expérimentales

BaTiO; compte parmi les ferroélectriques displacifs les plus étudiés. Pourtant, assez
curieusement, il existe assez peu de données expérimentales obtenues a partir des
monocristaux dont une bonne partie a été réalisée dans les décennies 40, 50 et 60. Dans la
plupart des cas, on ignore les détails des expériences et les caractéristiques des cristaux
utilisés, notamment celles concernant leurs défauts. En outre, chaque auteur a utilisé sur une
méthode de mesure particuliere. Ainsi, les données expérimentales disponibles ne présentent
aucune cohérence entre elles et il est bien difficile de tirer des informations homogénes sur le
matériau. Nous nous somme également intéress¢é a KNbOs car il présente de nombreuses
similitudes avec BaTiO3, notamment sur le nombre de transitions de phases. Cependant, les
données existantes a son sujet sont encore plus rares que dans le cas de BaTi0Os. Dans les deux
cas, les mesures récentes portent sur des échantillons polycristallins. Nous allons ici faire état
des données expérimentales disponibles et tenter d’en tirer des informations sur les

coefficients des matrices C et q.

IV-1- Changements de phase

BaTiOs; et KNbO; cristallisent tous les deux en phase rhomboédrique,
orthorhombique, tétragonale et cubique selon la température. Il semble admis actuellement
que le passage d’une phase a 1’autre soit une transition du premier ordre. Cela implique le
dégagement ou I’absorption d’une chaleur latente L a la transition.

Les températures de transition ne font pas 1’'unanimité. La littérature récente sur le
sujet s’accorde sur certaines valeurs portées sur le Tableau II-1. Nous avons retenu pour cela
les articles récents de Li et co. [II-9] pour BaTiOs et de Liang et co. [II-17] pour KNbOs.
Cependant, les mesures plus anciennes peuvent s’en écarter notablement.

Pour BaTiOj;, Merz annonce 120°C [II-18] puis 107°C [II-19] pour la température de
transition cubique — tétragonale (mesure de polarisation et de permittivité). Matthias et von
Hippel [II-20] indiquent eux aussi 120°C, tout comme Megaw [II-21] et Kay [II-22] par
mesure des parametres de maille. Cependant, les données de Megaw montrent une phase
cubique a partir d’environ 110 °C. Chynoweth [II-23] voit la transition a 107 °C (courant
pyroelectrique).

Pour les autres transitions, Merz annonce -5 °C et -85 °C [II-24] et Vieder [II-25]
indique les valeurs de -5 °C et -92 °C (polarisation). Rhodes [II-26] reporte les valeurs de
0 °C et -90 °C tandis que Kay [II-22] et Kay et Vousden [II-27] relevent -5 °C et -90 °C
(parametres de maille). Wemple et co. [I1-28] indiquent une phase tétragonale stable entre
2°Cet 120 °C et 6 °C et 130 °C selon le mode de croissance du cristal. Des cristaux acquis
par le laboratoire” sont annoncés avec une phase tétragonale allant de 9 °C a 130,5 °C.

I MTI corporation, Richmond, Virginie, Etats-Unis
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Pour KNbO;3, Liang et co. reprennent les résultats de Matthias et Remeika. [II-298]
(Tableau II-1). Triebwasser [II-30] indique une transition a 418 = 5 °C puis une autre a
environ 200 °C (polarisation). Il n’a cependant pas atteint une température suffisamment
basse pour observer la derni¢re. Giinter [II-31] donne égaement 418 °C et 200 °C pour ces

transitions.
TCubique — Tétragonale TTélragonale — Orthorhombique TOrthorhombique — Rhomboédrique
BaTiO; 125 °C 8°C -71 °C
KNbO; 435 °C 225 °C -50 °C

Tableau I1-1 : Températures de transition de phase
de BaTiOjz selon Li et co. [11-9] et de KNbOs selon Liang et co. [11-17]

Une premiere analyse fait ressortir deux groupes de valeurs pour BaTiOs;. Dans le
premier, la transition tétragonale — cubique est située a 107 °C tandis qu’elle I’est a 120 °C
dans le second. Les autres transitions semblent se situer a -5 °C et -90 °C. La présence de
défauts en densité et especes différentes explique sans doute les différences observées.
Remarquons également que les données récentes de Li se situent assez loin des mesures plus
anciennes. Cependant, les échantillons achetés récemment montrent que les valeurs mesurées
par Li ne sont pas complétement singuliéres. Burfoot et Taylor [II-7] indiquent dans leur livre
que la température de Curie est d’autant plus élevée que la concentration en défauts de
I’échantillon est faible. Ils ne donnent par contre aucun détail ni référence sur le sujet.

Pour KNbOs3, Shirane [II-32] indique 409 °C pour la transition cubique — tétragonale et
environ 212 °C pour le passage tétragonale — orthorhombique (paramétre de maille). Il n’a pas
observé la transition la plus basse. De son coté, Triebwasser [II-30] obtient pour ces
transitions 422 °C et environ 180 °C. Ainsi, on peut faire le méme constat sur KNbO; que sur
BaTiO;.

A chaque transition de phase, on peut mesurer la chaleur AQ dégagée/absorbée. Celle-
ci représente alors la chaleur latente L. Les données concernant BaTiOj; ont été regroupées par
Jona et Shirane dans leur livre [II-6]. Elles ont reportées dans le Tableau II-2. Pour KNbOs,
des mesures ont été effectuées par Shirane et co. [II-33]. Elles sont également reportées dans

le Tableau II-2. Dans les deux cas, la précision est faible.

LCubique — Tétragonale

LTétragonale — Orthorhombique

I—Orthorhombique — Rhomboédrique

BaTiO3

4,836,0MJm>

1,6 22,8 MI'm™

0,64 1,6 MJm>

KNbO;

18,8 422,0 MJ'm”

8,02a10,1 MJm>

2,9244,0MJm>

Tableau 11-2 : Chaleurs latentes des différentes transitions de phases
de BaTiO; selon Jona et Shirane [I1-6] et de KNbO; selon Shirane et co. [I1-33]

IVV-2- Polarisation, déformation, parametres de maille

La polarisation spontanée a été mesurée pour BaTiOs par Merz [II-18] en 1949 et en
1953 [1I-16], Vieder en 1955 [1I-25], Chynoweth en 1956 [II-23] et Wemple en 1968 [1I-28].
Nous ¢liminons de la liste les premiéres données publiées par Merz, ce dernier indiquant lui-
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méme 'imprécision de ses résultats. Les données de Chynoweth sont exprimées en unités

arbitraires. Nous les reporterons en les calquant au mieux sur les données de Merz avec

lesquelles elles présentent une certaine cohérence. La Figure II-1 fait état de ces données.

Pour KNbOs, nous disposons des mesures de Triebwasser en 1956 [I1-30] qui

reportées sur la Figure I1-2.

sont

0,30 T T T T T T T T T T 074 T T T T T
Orthorhombique Tétragonale
0,25 E 0,3 R
§ 9 b
CE) 0.20 Rhomboédrique 5 02 PI/.
N— ” N < . 1
Orthorhombique
D- B\B‘gk D-N
—o— Merz 1953
0,15 —a— Vieder 1955 1 0.1F ]
—a— Chynoweth 1956
—o— Wemple 1968 Triebwasser 1956
0’ 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
100 150 200 250 300 350 400 450 ’200 300 400 500 600 700 800
T (K) T(K)

Figure 11-1 : Polarisation spontanée de BaTiOs
monocristallin mesurée en fonction de la température

Figure 11-2 : Polarisation spontanée de KNbO;
monocristallin mesurée en fonction de la température

Les parametres de maille de BaTiO3; monocristallin ont €t¢ mesurés par Megaw en
1946 [1I-34] et en 1947 [II-21], Rhodes en 1949 [II-26] et Kay et Vousden en 1949 [1I-27].
Les résultats sont portés sur la Figure II-3. Il existe une nette différence entre ces données.
Les données de Megaw et de Kay et Vousden semblent assez cohérentes mais décalées. Les
données de Rhodes et de Kay et Vousden sont plus cohérentes avec cependant des désaccords
sur la phase rhomboédrique et le paramétre ¢ de la phase orthorhombique.

Nous disposons pour KNbOs3 uniquement des données de Shirane et co. [II-33]
réalisées en 1954. Celles-ci sont reportées sur la Figure 11-4. L’évolution des paramétres de
maille avec la température est tout a fait similaire a celle de BaTi1Os. Par contre, Shirane et co.

n’ont pas fait de mesures en dessous de la température ambiante et, de ce fait, nous ne

disposons pas de données relatives a la phase rhomboédrique.

4,05 T T 4,08 T T
~ 404 —o— Megaw 1947 —_ Shirane et co. (1954)
ﬁ 8 —=—Kay 1949 A ﬁ 406] Hﬂ\\ |
o 403 —a—Rhodes 1949 _ °
= 4,02 = 4,04
S e OLEAAIRR b s 404 o oe g
£ 401} ———a - i £ .
3 o0 S 402t some— "
L A QM amo—C | ? Cubique
g 4,00 i g i
B 399[ i D 400} i
E 7 =
[ 3.98 | ﬁ 1 e Tétragonale
£ E o) / |
397 Rhomboédrique ~ Orthorhombique  Tétragonale Cubique Orthorhombique
3’96 1 1 1 1 s 6 1 1 1 1 1
100 200 300 400 500 200 300 400 500 600 700 800

Température T (K)

Figure 11-3 : Parametres de maille de BaTiOs

monocristallin mesurée en fonction de la température

Temperature T (K)

Figure 11-4 : Paramétres de maille de KNbO;

monocristallin mesurée en fonction de la température
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IV-3- Permittivité, coefficient piézoélectrique

IV-3-a- Permittivité

L’essentiel de nos connaissances sur la permittivit¢é de BaTiO; vient des mesures
réalisées par Merz. Une premic¢re mesure a été¢ publiée en 1949 [II-18] puis une seconde en
1953 [II-19]. Si la premiére couvre les phase cubique, tétragonale, orthorhombique et
rhomboédrique, la second ne porte que sur les phases cubique et tétragonale. La mesure de
1949 fait apparaitre une température de Curie a 120°C. Elle est seulement de 107,5°C sur
celle de 1953. Merz lui-méme dans son article de 1953 semble indiquer que les premieres
mesures ne sont pas a retenir a cause de probléme d’appareillage. Les valeurs de permittivité
relative de 1953 sont reportées sur la Figure II-5. Bien que Merz affirme que, en phase
tétragonale, la permittivité &3(T) suive une loi de type Curie-Weiss, on peut voir qu’il n’en est
rien puisque la courbe &;(T) n’est pas une droite (Figure II-6). Par contre, et ainsi qu’il est

montré dans ’article de Merz, 537 (T) est bien une fonction linéaire en T.

2,00 . , . . 30 . I . .
175 | T.=380K i ° | T, = 380K
| 25+ ! 4
1,50 ‘ - °
B — °
—~ 18 ¥ 20 - ° T
< 1,25+ oS Merz 1953 7 (=] °
— ® o0 —
% 100t Lo 1 X 15t 1
~ o
1 o —
@ 0,75+ ' E '
" Tétragonale [ ° o %2 10 Tétragonale N
0,50 |- c; °o o b Cubique
, 0o, ° 5F
0,25 - j Cubique e o
0.00 0,0 00009 ° i ! ! 0 | e |
340 360 380 400 420 440 340 360 380 400 420 440

Température T (K)

Température T (K)

Figure 11-6 : Inverse de la permittivité relative de
BaTiO; monocristallin en fonction de la température

Figure 11-5 : Permittivité relative de BaTiO,
monocristallin mesurée en fonction de la température

Pour KNbO3, nous ne disposons que des données mesurées par Shirane en 1954
[1I-33] et reportées sur la Figure 1I-7 et la Figure II-8. Il s’agit sans doute de &3 bien que non
précisé dans I’article. Comme pour BaTiO;, la loi de Curie n’est respectée qu’en phase

cubique.

0’5 T T T T T T 100 T T T T T T
o 90 — Shirane 1954 7
04|  [Shirane 1954 R goff e ]

o
o
Q 70 | . B
' o
4 03 4 ﬁ'o 60 "o o B
(e
— e ' Cubique '; 50 F ° u
¢tragonale ©
< 02 o * g ~ 40} ° R
o o -
A . I o

© Rhombosarique  Othorhombigue G e W 30F Orthorhombique Tétragonle ]
031 B %00 OOOOOogoo ° T 20 OOOOOOOOOO@OOO Cubique
00000060 6RO —_— L 0000 ]

R - 10 59228 883%
0909 s 1 . I . L I . I . 0 1 1 1 1 1 e

’300 400 500 600 700 800 900 1000 300 400 500 600 700 800 900 1000

Température T (K)

Figure 11-7 : Permittivité relative de KNbO,
monaocristallin mesurée en fonction de la température

Température T (K)

Figure 11-8 : Inverse de la permittivité relative de
KNbO3z; monocristallin en fonction de la température
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IV-3-b- Coefficient piézoélectrigue

Nous disposons de quelques données expérimentales pour cette grandeur. Caspari et
Merz [11-35] ont mesuré pour BaTiOs le coefficient d3; en fonction de la température (figure
I1-9). Ce n’est que récemment (2004) que Wada et co. [I1-36] ont mesuré le coefficient ds3 sur

BaTi0; (figure 11-10). Nous n’avons pas trouvé a ce jour de données relatives a KNbOs.

1000 . . . 500 : : . . .
Rhombotdrique 7
800 - E 400 | .
o
~ ~ ? 1
a 600 | ° . g 300 / / / .
. . o]
2 @) o/ P 1
& 400t Cubique | & 200 o / .
- Tétragonale @ Orthorhombique /o/O 1
© © o—0
200 + B 100 Tétragonale 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
250 300 350 400 450 150 200 250 300 350 400 450
Température T (K) Température T (K)
Figure 11-9 : Coefficient piézoélectrique ds; de BaTiOs Figure 11-10 : Coefficient piézoélectrique da; de
en fonction de la température BaTiO; en fonction de la température

IVV-4- Coefficients élastiques et électrostrictifs

IV-4-a- Constantes élastigues C

Pour que la cellule cristallographique soit stable, les coefficients ¢élastiques doivent

respecter quelques restrictions quant a leur valeur (E est une matrice définie positive), soit
pour une symétrie cubique [II-37] :
c,>0, C,-C,>0; C,+2C,>0 = C,>0 (I1-51)

Les coefficients élastiques peuvent étre obtenus a partir des principes premiers par des
calculs de DFT par exemple [11-38] [II-39]. De leur coté, par des considérations sur le module
d’Young, les énergies mécaniques s’exercant au sein d’une cellule élémentaire et les relations
qui existent entre les différents coefficients selon la symétrie cristallographique, Wang et co.
[II-37] parviennent a déterminer les valeurs des coefficients C dans les différentes phases de
BaTiOs. Relativement a la phase cubique de référence, ils trouvent les valeurs C;; = 305 GPa,
Ci, = 106 GPa et C44 = 128 GPa. Par comparaison, Berlincourt et Jaffe [11-40] ont mesurés
Ci1 = 255 GPa, Cj; = 82 GPa et Css = 108 GPa. Notons que ces coefficients sont assez
difficiles a mesurer. De leur coté, Hlinha et Marton [II-15] ont utilis¢é C;; = 275,0 GPa,
Ci2=179,0 GPa et Cy4g = 54,3 GPa.

Le travail trés récent de Wan et co. [II-41], similaire a celui de Wang et co. pour
KNbO3, donne C;; =400 GPa, Cy, = 72,7 GPa et C44 = 89,4 GPa. Cross et Rossetti [11-42] ont
mesuré sur des monocristaux Ci; = 255 GPa, C;, = 80 GPa et C44 = 90 GPa. Ces valeurs sont
compatibles avec celles de Wan hormis pour Cy;.

Notons que 1’on peut également exprimer les coefficients de C en J'm™.
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IV-4-b- Coefficients d’électrostriction g et O

Il existe assez peu de données expérimentales relatives aux coefficients électrostrictifs
g. Dans le cas de BaTiO3, Hlinka et Marton [II-15] propose les valeurs
g = 14,20x10° Jm:C?, g, = -0,74x10° I m-C? et g = 1,57x10° Jm-C?. Ils proposent
¢galement les valeurs (;; = 13,62x10° Jm'C% qn = -2,56x10° ImC? et
Qas = 1,62x10° I'm-C sans pour autant préciser lequel de ces deux jeux de paramétres est a
retenir.

Pour KNbOs3, nous n’avons pas trouvé de données.

Généralement, au lieu des coefficients électrostrictifs g, il est plutdt utilisé les

coefficients Q dits également électrostrictifs. On définit Q :§:§. Notons qu’en symétrie

cubique, le produit S:J est commutatifet Q=5:0 =0 'S Tl est possible, a priori, d’obtenir

les coefficients Q;; et Q2 a partir des courbes expérimentales de la polarisation P(T) et des
déformations via les paramétres de mailles et, de ce fait, nous disposons de plus de données
expérimentales.

Pour BaTiO;, nous disposons des données expérimentales nécessaires a
I’établissement des coefficients Q. Dans la pratique cependant, ces courbes doivent se
rapporter au méme type d’échantillon. Bien que cette condition ne soit pas réalisée, on peut
considérer que les données de Vieder [II-25] et de Chynoweth [II-23] sur la polarisation et
celles de Rhodes [11-26] et de Kay et Vousden [II-27] sur les parametres de maille présentent
une cohérence suffisante. Les valeurs de Qi et Qp tirées sont Qp; = 0,12 m*C? et
Q2 = -0,034 m*C? Dans la littérature, on trouve des valeurs cohérentes avec celles
déterminées ici. Wang [II-37] utilise Q;; = 0,1 m4'C'2, Qi = -0,034 m*C? et
Qs = 0,029 m*C?2. De son coté, Yamada [II-43] a mesuré Q;; = 0,1 m4-C'2,
Qi = -0,034 m*C? et Q44 = 0,029 m*C? tandis que Hlinka et Marton [II-15] ont obtenu
expérimentalement Q; = 0,11 m*C?, Qi =-0,0452 m*-C™ et Q44 = 0,0289 m*-C™.

Le cas de KNbO; est plus difficile a traiter car les données de polarisation de
Triebwasser [II-30] ne sont pas trés compatibles avec celles de Shirane et co. [II-33] sur les
parametres de maille. Les températures de Curie sont en particulier assez ¢loignées I’une de
I’autre. On peut par contre trouver des valeurs dans la littérature. Liang et co. [[1-44] utilisent
Qi1 = 0,12 m*C?, Q)2 = -0,053 m*C™ et Qqy = 0,052 m*C™. Cross et Rossetti [II-42] ont
mesuré Q;; = 0,13 m*C?, Q,, = -0,046 m*-C. Weisendanger [II-45] a, quant 4 lui, déterminé
expérimentalement Q;; = 0,13 m*-C?, Q;, = -0,055 m*C™.

IV-4-c- Coefficients A
Il n’existe pas de données relatives sur les coefficients du tenseurs A, hormis pour
BaTiO; dans D’article de Hlinka et Marton [II-15]. Ils proposent d’utiliser les valeurs
A, = 51x107!! J-m3-C'2, A, = -2x10!! Jm>-C2 1ls indiquent aussi, sans préciser ni la
symétrie utilisée ni la méthode d’obtention, Ayy =2x107"" J-m*-C™.

Il n’existe hélas pas de travaux similaires pour KNbO:s.
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IV-5- A propos des données expérimentales

Les propriétés des monocristaux ferroélectriques displacifs tels BaTiO; et KNbO3 ont
été largement mesurées et ce depuis la fin des années 40. La plupart des données
expérimentales disponibles datent d’avant les années 60.

Il faut reconnaitre que les échantillons testés ne présentent certainement pas un degré
de pureté suffisant pour que 1’on soit certain de bien cerner les propriétés intrinséques des
matériaux. On peut en tenir pour preuve la dispersion importante dans les valeurs mesurées
pour la température de Curie. Les premieres mesures effectuées sur BaTiO; indiquent des
valeurs autour de 108 °C. Cette valeur ne fait qu’augmenter avec le temps, et donc
certainement avec le degré de pureté des matériaux utilisés, et I’on atteint maintenant 130 °C.
Malheureusement, il n’existe pas de données expérimentales récentes sur ce type
d’échantillon et aucune donnée cohérente sur la polarisation spontanée, les paramétres de
maille, les coefficients piézoélectriques, la permittivité ... n’est actuellement disponible sur
des échantillons récents et suffisamment purs. De surcroit, ces défauts induisent une
conduction qui perturbe considérablement les mesures comme rapport¢ dans bon nombre
d’articles anciens.

Depuis quelques temps, ces données anciennes sont régulierement utilisées pour
conforter diverses approches théoriques, surtout fondées sur la théorie de Landau. Nous allons
faire de méme de notre coté faute de disposer de mieux. Cependant, nous ne pouvons nous
empécher de nous demander s’il ne serait pas nécessaire de lancer une campagne de mesures
sur des échantillons trés purs afin de disposer de données complétement fiables, c'est-a-dire
représentant les propriétés intrinseques du matériau et non celles reliées a la présence de
défauts. Il s’agit 1a d’un travail de theése en soit qu’il nous a été impossible d’envisager mais

qu’il serait néanmoins important de mener a bien.
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V- Etude en I’absence de contrainte appliquée

Dans un premier temps, nous nous intéressons a un ferroélectrique displacif sur lequel
aucune contrainte (mécanique, €lectrique ...) n’est appliquée. Grace au formalisme mis en
place dans le paragraphe III, il est possible d’exprimer la polarisation spontanée et la
déformation des mailles en fonction de la température, mais également la dilatation
thermique. La confrontation aux données expérimentales permet en principe de trouver les
valeurs des paramétres intervenant dans le formalisme. Cependant, la compilation de ces
données expérimentales dans le cas de BaTiOs; et de KNbO3; met bien en lumicre la difficulté
de rendre compte des propriétés intrinseques du matériau. Aussi, il ne faut pas s’attendre a
trouver des valeurs uniques pour les paramétres (selon les sources expérimentales retenues)
ni, par voie de conséquence, d’obtenir des valeurs identiques a celles existant dans la
littérature. Seuls des ordres de grandeurs pourront étre tenus comme acceptables.

V-1- Equilibres mécanique et de la polarisation

V-1-a- Equilibre mécanigue

La cellule est stable si les contraintes internes sont nulles. L’équilibre mécanique

impose donc que I’on ait :

5—(i) =0 11-52
8? . ( - )

A partir de I’expression (II-39) pour ’énergie libre, il vient :

5=C:5+7:(P®P)+(T-T,) 5 =0 (11-53)

Le tenseur des déformations est ainsi fonction de la polarisation et de la température.

Son expression est donnée par 1’équation qui suit :

(P®P)+(T —TO),H}

1
Qi

g§=-C':

:—?:[ (P® 5)+(T—T0)ﬂ}

Ainsi, il apparait qu’a I’équilibre la déformation dépend de la polarisation et de la

(11-54)

@||
el

dilatation thermique. Dans la phase non polaire (I3 = 6) , seule la contribution de la dilatation

thermique subsiste. Il est donc possible, dans cette phase, de mesurer le coefficient de
dilatation thermique.
La relation précédente permet également d’écrire 1’énergie libre en éliminant la

variable déformation € . La nouvelle expression de I’énergie libre, notée F dans la suite, est :

—_
0l
®
0l

~
>l
..
0l
®
Ol

~
+

If(T,P):3I§(I3®")+% i)
+(T-T,)3:(P®P)—=p*(T —TO)Z(TE: | )+C(T -T,)
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On a posé dans I’expression précédente :

(11-56)

Q.
1
D
|
s
ol
O
1
Q|
+
Q
Q|

On peut remarquer que I’expression (II-55) conserve une forme quadratique.

Le tenseur A d’ordre 4 posséde seulement trois composantes indépendantes (A, A,

et A,,) a cause de la symétrie cubique, comme 1’indique la relation (II-56).

'S en symétrie cubique) par le

Qi

Dans le produit 5? : 5, on peut remplacer 5 :5 =

tenseur Q d’ordre 4 :

(11-57)

>l
I
ZT>IIII
Q|
Qi

Q est bien le tenseur introduit dans la présentation des résultats expérimentaux
(paragraphe 1V-4-b). 11 posséde lui aussi trois composantes indépendantes en symétrie
cubique (comme les autres tenseurs d’ordre 4) qui sont données par :

Qi =0,,8;;, +20,5,
Qi = iySp + oSy + 05 Si (11-58)
Q44 =544044

Si I’on introduit le tenseur C au lieu de 5 dans ’expression de Q, il vient :

_ 0, (Cll + C12 ) B 2q12012

Q,=
! (Cll _Clz)(Cll +2C12)
q11C12 — q12C11
Q,=- (11-59)
N (Cll _CIZ)(CII +2C12)
0,4
Qu =
44 C44
En gardant le tenseur (3 , expression (1I-54) devient :
§--Q:(P®P)+(T-T,)& (11-60)

Le tenseur & est quant a lui un tenseur d’ordre 2 a symétrie sphérique. Compte tenu
de la forme de 5 en symétrie cubique, & prend en effet la forme :
al

a

+a(a, +20,)T (11-61)

On peut donc écrire =41 avec :

d=a+a(q,+2q,) (11-62)
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Finalement, en exprimant (II-55) dans la symétrie cubique, on obtient :

F(T.P)=B (R +P +P’)+B,[ P! (P +P)+ P (P2 +P7)+ P (B +P)) ]+
+B,P?PP; +%[5&1 (PP +P; +P)+(2A, +A, ) (PP} + 2P + Pjpj)} (I1-63)

+(T —To)ﬁ(PXZ +P2+ Pf)—%az(T ~T,)’(C,, +2C,)+C(T-T,)

V-1-b- Eguilibre de la polarisation

L’équilibre de la polarisation est donnée par :

_ (oF _
E = —= = 0 -
( P jT,e (11-64)
Compte tenu de I’expression (I1-39) de 1’énergie libre, on obtient :
E—2{§(5®4)+(I3® 5):[%:%:§+ K}F(T TO)F%E:ﬁ}} P=0 (11-65)

En introduisant le tenseur Q et avec & = -5 £, on obtient :

g2{3(5@4)+(§®F‘>):F:5+/f}u(T —TO)[§+5 ﬂ} P=0 (11-66)
En utilisant les relations (II-56), il vient :
E=2{§(5®4)+(5®5):E\+é(T TO)I:}-F_>:6 (11-67)

Remarquons que ce résultat peut étre obtenu plus rapidement en utilisant I’expression

_ (6E _
E = —= = 0 -
%) s

En tenant compte du fait que F dépende de P ® P plutdt que de P, on écrit

(alfj oF [(o(P®P) oF -
o = — — . — :2 N on
P ). \o(P®P)) ok ) (o(PeP)) (11-69)

En utilisant I’expression (II-55), il vient bien :

d

L’¢équilibre de la polarisation conduit donc a une équation du gieme degré en P.

(II-55) de I’énergie libre. On a alors :

I @||

P=0 (I1-70)

ol
—
el
4
S~—"
+
—_
0|
®
0|
S—"
>l
+
Qn
—
_|
|
=
N
=l
X
o

L’équation (II-70) indique qu’il existe toujours la solution P =0 qui correspond a la phase

non polaire, de symétrie cubique.
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V-1-c- Expression de la polarisation

Si, dans un premier temps, on néglige les termes d’ordre supérieur (toutes les
composantes du tenseur d’ordre 6 sont nulles), I’expression (II-70) devient :

2{(5@5):E+&(T—TO)I:}-I5=O (11-71)

Outre la solution P =0, il existe deux autres solutions non nulles, opposées 1’une de
I’autre, traduisant la propriété de renversement de la polarisation des ferroélectriques et qui
correspondent a la polarisation spontanée Ps en phase polaire. En explicitant les composantes
des tenseurs en symétrie cubique, on obtient un systeéme de trois équations :

(24P +(2A, + A )(P? +P?)-2a(T,~T)|P, =0
{2A1Pf +(2A, +A,)(P? +P)-2a(T, T )} P, =0 (11-72)
{2A]Pf +(2A,+A,)(R2+P?)-24(T, —T)} P.=0
La résolution de ce systéme donne quatre ensembles de solutions possibles :
P =P, =P =0
P, #0 et P =P, =0 (etpermutationsen X, Y, 2)
. (I1-73)
P, =P, #0et P, =0 (etpermutationsen X, y, 2)
P =P, =P =0
Ces quatre ensembles de solutions correspondent aux invariances par le groupe de
transformations de la symétrie cubique. On a I’invariance selon :
e Le centre du cube (centre de symétrie) : Py =Py =P, =0.
e L’aréte du cube (rotation d’ordre 4) : Py=Py=0et P,=Ps#0.
e Ladiagonale d’une face (rotation d’ordre 2) : Py =0 et Py =P, =Ps/ \2 #0.
e La diagonale du cube (rotation d’ordre 3) : Py =Py =P, =P/ V3 #0.

Ces cas correspondent aux phases cubique, tétragonal, orthorhombique et
rhomboédrique. Ainsi :

P=R =P,=F=0 Phase cubique

P =P =0, P =P Phase tétragonale

X

P=0;, P, =P, =R/ \2  Phaseorthorhombique

X

P =R =P, =R /3 Phase rhomboédrique

(11-74)

X

La polarisation spontanée Ps est donnée par P52 = sz + Py2 + Pzz. Elle s’obtient pour
chaque phase par la résolution du systeme (I1I-72) en appliquant les conditions (II-74) soit :

e Phase cubique :
P=R =P =0 (11-75)
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e Phase tétragonale :
4(1,-T)

P=P =0; P’=R’ =——=—= (11-76)
1
e Phase orthorhombique :
28(T,-T
Px — 0; Pyz — Pzz — 02 S ( 0~ )~ (H-77)
2A+2A,+ A,
e Phase rhomboédrique :
a(T,-T
P! =P/ =P’ =P; = 4%, -T) (1I-78)
All + 2A12 + A44

Les indices T, O et R se réferent a la phase tétragonale, orthorhombique et
rhomboédrique respectivement. Dans tous les cas, il est possible d’écrire P; sous la forme :

P =AJT,-T (1I-79)

L’expression de A dépend de la phase et ’on a :

. B 2a . B a
& f + _J2A1+2A2+l\44’ A \/ A 12A, ¢ A, (150

Si, désormais, on prend en compte le tenseur d’ordre 6, on obtient toujours, en

‘932

-

explicitant les composantes des tenseurs en symétrie cubique, un systéme de trois équations :
E, = {6BIPX4 +[4B, (P} +P2)+2A, [P+

+[2B, (Pf+P?)+2B,P?P? + (2A2+A44)(Pj+Pj)+2a(T—TO)}}PX=o

6B,P! + Pl +P)+2A, |B +
(1I-81)

E,

28,
€, -
+[2 (Pi+P})+2B,P2P? +(2A, + A, )(P, +P)+2a(T—TO)}}Py=0
= (6B P! +[4B, (R +P;)+2A, [P+

+[ 28,

(P +P})+2B,R2P + (2A2+A44)(Pj+Py2)+2a(T—TO)}}PZ=o

La résolution de ce systeme permet de retrouver les quatre ensembles de solutions
donnés en (II-73) et qui correspondent aux phases cubique, tétragonal, orthorhombique et
rhomboédrique. On trouve également trois autres ensembles de solutions. Au final, on a :

P =P =P=0 Phase cubique

P,=PR =0; P,=F Phase tétragonale

P=0; P, =P, =F Phase orthorhombique

P=P =P =P Phase rhomboédrique (I1-82)
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I1 faut noter que ces trois solutions supplémentaires se réduisent aux autres lorsque les
coefficients By, B, et B; sont nuls.
Comme précédemment, on peut calculer les différentes expressions de la polarisation :

e Phase tétragonale :

A 12&(T-T,)B
P=P =0; PP=P? =i -1+ 1-—__ I1-
X y z T 6Bl|: \/ A121 ( 83)

Remarquons que I’on retrouve bien P1' = Py si By << 1 pour la solution +.

e Phase orthorhombique :

p =P =0 propr At At A2 | 28T T (B 4By (I1-84)
6(B, +B,) (A +A,+A,/2)
e Phase rhomboédrique :
P} P2 =Pl = Pl - Ac+2A+ AL | ] 12a(T iTO)(Eil +2|:°>2 +283 /3) (IL.85)
6(BI+ZBZ+BS/3) (A“+2A12+A44)

Nous n’exprimons pas dans ce manuscrit la polarisation dans les autres phases, les
expressions obtenues étant complexes. Ces phases ne semblent d’ailleurs pas avoir été
observées expérimentalement. Nous nous bornerons dans ce qui suit a traiter uniquement les

phases cubique, tétragonale, orthorhombique et rhomboédrique.

L’¢énergie libre (II-55) prend pour les différentes phases une forme assez simple :

~ ~ P6 P4 . P2
F(PZ,T):FC+1{<I>?Z—ATZ+a(T —TO)TZ} (11-86)

Si ’on utilise les indices C, T, O et R pour les phases cubique, tétragonale,
orthorhombique et rhomboédrique respectivement, on a :
A.=0; ®.=0; T.=0
A =2|A[; @ =6B; Iy =1
Ao :2‘A|1+A12+A44/2
Ay =2|A,+2A,+A,; @, =6(B+2B,+B/3); I',=3

Notons que dans I’expression (II-86), le coefficient du terme en puissance 4 doit étre

(11-87)

; ®y=6(B+B,); Ty=2

négatif pour pouvoir décrire une transition du premier ordre comme 1’approche de Landau le

montre ([II-1] — [II-11]) (un facteur positif ne permet seulement de décrire qu’une transition

du second ordre, méme avec les termes d’ordre supérieur dans le développement de I’énergie

libre). C’est pourquoi nous avons opté pour des facteurs A explicitement positifs dans (I1I-87).
De plus, I’énergie libre en phase cubique s’écrit :

= 2a (1T (e, 420, )+ 0T -T,) r85)
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I1 est également possible d’écrire la polarisation P, pour chaque phase sous la forme

(attention au changement de signe devant A) :
A 440
P’ =— li\/l— T-T 11-89
S { o o)} (11-89)

On peut réaliser une étude de la fonction (I1-89), ou plutét de la fonction inverse :

P’
T-T, :—?[oppf ~A] (11-90)
La fonction (II-90) passe par un maximum Tyax — To lorsque :
AZ
Ty — T, = 11-91
Max 0 4 éd) ( )
On a alors :
A
P (T, )="— 11-92
z ( Max) Ty ( )
De plus, on a les valeurs particuliéres de la polarisation P,en T =Ty :
A
RA(T)=0; PI(T)=g (11-93)

La polarisation est bien nulle pour 1’état de référence (état a la température T).

La transition entre deux phases se produit lorsqu’il y a égalité des énergies libres de
chaque phase. Ainsi, pour la transition de I’état cubique a 1’état tétragonal, c'est-a-dire a la
température Ty, il vient :

- - P6 P4 P2
AF:F(PZ,T)—FCZFF?Z—ATZ%(T —TO)TZ}O (11-94)
En remplagant (T - Ty) par son expression (I1-90), il vient :
) A
AF =T P}(T )[? P(T) —ﬂ =0 (11-95)
La solution non nulle est obtenue pour T = Tcy telle que :
3A
P22 (TCO) :E (II-96)
En replacant cette expression dans (I11-94), on trouve :
3A°
-T = 11-97
° 0 1ead (o)

Ainsi, le matériau se trouve dans une phase polaire stable lorsque T < Ty.

L’¢étude de la relation (II-95) en fonction de la polarisation montre que 1’énergie libre
comporte trois minima. Le premier pour P, = 0 et les deux autres donnés par (II-89). Si I’on
prend I’énergie libre du premier minimum comme référence (AF = 0), I’énergie libre reste
positive dans les deux autres minima si la température est comprise dans [’intervalle
[To, Tmax]. Ceci signifie en particulier que, sur [Tco, Tmax], le systéme en phase polaire est
placé dans un équilibre métastable. Ainsi, si I’on part de la phase polaire et que I’on augmente

la température, la transition vers 1’état non polaire se produit a Tuax. Par contre, si 1’état de
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départ est non polaire et que I’on diminue la température, la transition se produit a Tey. [l y a
donc apparition d’une hystéreése sur la fonction P,(T) entre Tcy et Tmax. Celle-ci est bien
observée expérimentalement [11-4] — [1I-7].

Nous avons récapitulé ces résultats sur la Figure II-11.

PI(T)4 > 4
Etats stables m
3A’/16a®
A/ D +——>
3A/4D
A/sz Etats instables ~<, _ :"
0 To  Tco Tviax T

Figure 11-11 : Schéma représentant la variation du carré
de la polarisation P, en fonction de la température

Il est important de remarquer que la mesure de la polarisation se fait, sur des
monocristaux tels BaTiO3; et KNbO3, en partant de 1’état polaire et en chauffant. Les valeurs
des températures de transition que 1’on peut déduire de 1I’expérience (par exemple a partir des
Figure II-1 et Figure II-2) correspondent a la température Tyax €t non a la température Tcy.

V-1-d- Expression de I’entropie et chaleur spécifique

L’entropie S varie également avec la température. En utilisant la définition (II-5) de S
et I’expression (I1-86) de 1’énergie libre, on obtient :

S (T):Fé@+ S.(T) (11-98)

Dans ce qui précede, on a noté Sc(T) I’expression de 1’entropie en phase cubique.
Cette derniére s’écrit, en tenant compte de tous les termes dans (II-35) :

SC(T):3052(C11 +2C12)(T —T0)+Cln(T) (I1-99)
La différence d’entropie entre 1’état tétragonal et 1’état cubique est :
P> (T
AS (T) = ﬁ% (I1-100)

A la température de transition, Tco, 1’entropie subit un saut de valeur. La polarisation a
la température Ty de transition étant donnée par (11-96), il vient :

38A
88 (Tey) = 8 (Tey)=Sc (Teo) =~

La différence d’entropie entre 1’état tétragonal et 1’état cubique est négative. Ceci est

(11-101)

logique puisque 1’état cubique admet une plus haute symétrie que 1’état tétragonal, donc une
entropie plus faible.
Si ’on se réfere a la relation (I1-9), ’expression de la chaleur spécifique est déduite
celle de I’entropie par la relation :
0S

c=T (8_Tj (11-102)
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Compte tenu de (I1-98), il vient :
aT aT
c(T)= +C. =
) 2(A*-4a(T-T))) °©

+Cc (1I-103)

Le facteur cc est obtenu a partir de (I1-99) et :
c. =3a’(C,+2C,)T+C (I1-104)
La chaleur spécifique contient non seulement le terme purement thermique C mais

¢galement un terme 1i¢ au couplage thermoélastique ainsi qu’un terme li¢ a la polarisation.

La relation (II-103) indique que la chaleur spécifique devient infinie lorsque :

A
P (T)=— 11-105
 (M)=2% (11-105)
En utilisant (I1-90), cela se produit a la température :
AZ
T-T, = 11-106
* 4a0 ( )

Cette température correspond selon (II-91) a la température Tuax. Dans la pratique, la
chaleur spécifique n’atteint pas une valeur infinie. Ainsi, lors de la transition, la chaleur
spécifique ¢(T) présente un pic centré sur la température Tyax (Figure 1I-12). C’est bien ce que
semble montrer 1’expérience, comme on peut le voir dans les travaux de Shirane et Takeda
[[I-46]. Par contre, la variation de la chaleur spécifique n’est pas, dans I’expérience, aussi
brutale que le comportement théorique le montre. Or, la détermination expérimentale de la
chaleur latente est classiquement conduite a partir de la mesure de 1’aire du pic [II-4]. Ceci a
pour conséquence une surestimation de la valeur de la chaleur latente (voisine d’un facteur

deux) que I’on peut déduire de ces mesures.

Phase tétragonale Phase cubique

Comportement réel

\

Comportement théorique

Chaleur spécifique (u.a.)

Temperature T (u.a.)

Figure 11-12 : Allure de la chaleur spécifique lors de la transition
de la phase tétragonale vers la phase cubique.

V-1-e- Paramétres de mailles

L’expérience montre que, sur un domaine restreint de températures, les parametres de
maille du cristal varient avec la température T en phase polaire comme en phase non polaire.

Ceci est lié¢ en particulier au phénoméne de dilatation thermique : les interactions entre les
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ions qui constituent le matériau deviennent de moins en moins intenses au fur et a mesure que

la température s’éleve ce qui conduit a une augmentation des distances interatomiques.

Etude en phase non polaire :
La déformation (I1-60) se réduit a :

e=(T-T,)al (11-107)

La déformation, qui n’est due ici qu’a la dilatation thermique, apparait comme
isotrope. On note e la déformation dans ce cas et :

e(T)=(T-T))a (II-108)
On obtient le paramétre de maille en phase non polaire par la relation :
a(T
& (T)= ( 20 % = a(T):ao[lJreO(T)] (11-109)

ap correspond au paramétre de maille a la température de référence T

(on a bien ey(T) = 0 lorsque a(T) = ag). Ainsi :
a(T)=a,[1+(T-T,))e]| (1I-110)
Le parametre de maille varie de facon linéaire avec la température comme 1’indique
I’expérience. La valeur du parametre de maille 8y ne peut pas étre déduite de 1’expérience

puisque la température Ty est en dehors du domaine de la phase non polaire. Puisque le

comportement du parametre de maille est linéaire en T, on peut toujours écrire :
a(T)=a [1+(T-Tey) | (1-111)

ac correspond au parametre de maille mesuré a T = Ty dont la valeur est connue.

Etude en phase polaire :

Si I’on considére I’équilibre mécanique (II-53), on obtient I’expression de la
déformation en fonction de la polarisation et de la température (relation (II-60)). On a ainsi :

?:—S:(5®5)+(T ~T,)al (11-112)

On obtient une déformation qui est la composition d’un terme d’électrostriction et
d’un terme de dilatation thermique. Remarquons que le produit P ® P dépend également de
(T — To) comme il sera explicité plus loin.

Les parametres de maille et les déformations sont liés par :

a(T)-a b(T)-b c(T)-c
e (1)-2T12 e (1) 200 g (T
a, by Co (11-113)
a(T)=a,[1+e,(T)]: b(T)=h,[1+e, (T)]: c(T)=c,[1+e,(T)]

a(T), b(T) et ¢(T) correspondent aux paramétres de maille selon les axes X, y et z

respectivement, tandis que ao, by et Cy sont ceux pris a la température de référence To.
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Dans les différentes phases, on a ainsi :

Cubique : Py=Py=P,=0 = a(T)=hb(T)=c(T)
Tétragonale : Pxy=Py,=0;P,#0 = a(T)="hb(T)#c(T)
Orthorhombique : Py=0;Py=P,#0 = a(T)#b(T)=c(T)
Rhomboédrique : Px=Py=P, = a(T)=Db(T)=c(T)

(1I-114)

Dans ce qui suit, nous allons travailler pour soucis de simplicité sur les déformations
plutdt que sur les parametres de mailles, les relations (II-113) permettant de passer d’une
grandeur a 1’autre.

Nous exprimons tout d’abord les déformation e dans chaque phase polaire en fonction
de la polarisation P, (relation (II-60)) puis en fonction de la température T en explicitant P,(T)
(relation (I1-89)).

e Phase tétragonale (€x = €yy # €7,) :

480
el PPl
A 450
1+ [1- (T -T,

e Phase orthorhombique (ex # €y =€) :

4ad
l1E 1-—2(T-T,
o)

- 11-116
{li\/l—éli?o (T —TO)} (-116)

o

€ (T)_a(T _To):Qan2 =Q

(1I-115)

€, (T)_a(T _To):Qan2 :Qll

€y (T)—a(T —TO) =2Q,P’ =2Q, 5

€, (T)_a(T _To) = (Qll +le) Pz2 = (Qll +Qn) 2?;

e Phase rhomboédrique (Exx = €yy = €7,) :

ezz(T)_a(T_TO):(Q11+2Q12)Pz2:(Q11+2Q12)2(DR {li\/l_“z@ (T T)} (11-117)

Dans ce qui précéde, nous avons soustrait a la déformation liée a la dilatation
thermique, a (T — Ty), qui peut facilement s’obtenir a partir des parametres de maille en phase
cubique. On note dans la suite e" la déformation e -« (T — Tp). Dans tous les cas, la

déformation prend la forme :
* * * A
e (T)=Q P’ =Q" — li\/
(N)=QR =Q 2@{

L’expression de Q" est donnée dans les relations (II-115) & (II-117).

440

—(T-T, )} (1I-118)

Comme dans le cas de la polarisation, il est plus simple d’étudier la fonction inverse :
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e . .
T-T =" [®e"—AQ"] (I-119)
Etant donné le lien simple entre e’ et P2 (relation (II-118)), I’étude de la fonction
(II-119) est grandement facilité. Le comportement de la déformation en fonction de la

température est donné par le schéma qui suit (Figure II-13) déduit de celui de la Figure II-11.

e’(T)4 e
Etats stables w
3A%/164D
Qa0 g
3QA/ 40
QA/2(D Etats instables ~, _ 2
0 To TcoTmax T

Figure 11-13 : Schéma représentant la variation du carré
de la déformation e” en fonction de la température

Notons également que les considérations sur 1’hystérésis en température sur le
domaine de température [Ty, Tmax] reste valable pour la déformation et donc pour les
paramétres de maille. Rhodes [II-26] par exemple a bien observé cette hystérésis dans son
¢tude des paramétres de maille de BaTiOs.

Pour terminer, remarquons que le rapport des déformations €'y et €., en phase
tétragonale permet d’obtenir le rapport Q;1/Q12. De plus, si les courbes expérimentales des
parametres de maille et de la polarisation constituent des données cohérentes, il est possible
d’obtenir directement les valeurs de Q,; et de Q;,. C’est de cette maniére que Yamada [I1-43]
a mesuré Q; et Qi, pour BaTiOs. Par contre, il ne précise pas s’il a pris soin de retirer la
contribution de la dilatation thermique « (T — Ty). De leur coté, Cross et Rossetti [[I-42] ont
procédé de méme pour KNbOs. Par contre, la contribution a (T — Tg) n’a pas été retirée des
données expérimentales. Les valeurs de Q; et Q;» qu’ils obtiennent sont donc entachés d’une
certaine erreur. Il est également possible, connaissant At et @1 de déduire directement la
valeur de Q; ou de Qj, a partir des ajustements des données expérimentales par la relation
(II-119).

V-2- Confrontation a I’expérience

Nous allons confronter les différents résultats théoriques obtenus précédemment avec
I’expérience. Dans un premier temps, nous allons utiliser les données expérimentales
obtenues en phase non polaire pour en déduire quelques valeurs des coefficients intervenant
dans D’expression de I’énergie libre. Nous compléterons cette connaissance en nous
intéressant dans un second temps aux données issues des phases polaires.
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V-2-a- Coefficient de dilatation thermique

Nous allons tout d’abord chercher a déterminer le coefficient de dilatation thermique o
a partir du parametre de maille en phase non polaire (relation (II-110)). En ce qui concerne
BaTi0;3, les premiéres mesures sont dues a Megaw [11-34]. On trouve également des données
dues a Kay et Vousden [II-27], mais ces dernic¢res ne font apparaitre que trois points dans la
phase cubique qui, de surcroit, sont trés en dessus des valeurs reportées par Megaw. On
trouve également des données dans I’article de Gulwade et Gopalan [11-47]. Les valeurs qu’ils
reportent pour BaTiO; monocristallin difféerent également des mesures précédentes.
L’ensemble de ces données est reporté sur la Figure II-14. Dans chacun des cas, on a comparé
I’expérience avec la relation (II-110) (trait plein sur la figure). Pour les trois mesures, on
constate que la pente est la méme. Le décalage entre les mesures est dii a une différence entre
les parametres ac ainsi qu’entre les températures Tco. Nous avons d€ja indiqué que ces
grandeurs variaient avec les défauts présents dans 1’échantillon.

La mesure des pentes conduit a la valeur o = 1,305x10° K'. Une valeur de
1,57x10° K a été reportée par Rhodes [I1-48]. Shirane et Takeda [II-46] indiquent pour la
phase cubique la valeur de 0,98x10™ K. Cependant, leur étude est réalisée sur un polycristal.
Les mesures récentes de Radhika Rao et Umarji [II-49] montrent que o = 1,288x10” K™,
L’ordre de grandeur du coefficient de dilatation thermique est bien celui trouvé dans la
littérature. L approche semble correcte, du moins au voisinage de la température de Curie.

4,015 , . : .

e Megaw (1946)
4010 o o Kay et Vousden (1949) 7
o Gulwade et Gopalan (200

4,005

4,000

3,995 1 i

Paramétre de maille a (A)

3’990 1 1 1 1 1
375 400 425 450 475 500 525

Temperature T (K)

Figure 11-14 : Parametres de mailles de BaTiOj3 en phase cubique selon
Megaw [11-34], Kay et Vousden [I1-27], Gulwade et Gopalan [I1-47].
Comparaison avec I’expression théorique (11-110).

Nous avons également cherché a conforter notre approche en utilisant d’autres
ferroélectriques monocristallins que BaTiOs. Il existe assez peu de mesures, hormis sur
KNbO;. Nous avons utilisé les données de Shirane et co. [[I-32] (Figure II-15). Nous trouvons
a = 1,130x10° K. D’autres données, provenant de Moure et co [II-50] et concernant
NaNbOj3, sont reportées sur la Figure I1-16. La valeur déduite de « est 1,876x10° K.

Pour terminer, nous pouvons déduire la valeur du parametre £. On a en effet ((1I-49)) :

p=-a(C,+2C,) (I1-120)
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Dans le cas de BaTiOs3, les coefficients C;; et Cy, sont assez bien connus bien qu’ils
dépendent eux aussi fortement des défauts présents dans le matériau (paragraphe 1V-4-a). Si
I’on retient les valeurs mesurées par Berlincourt et Jaffe [II-40] (C;; = 255 GPa et
C1, = 82 GPa), on obtient f=-5,5 MPa-K™'. On arrive 4 = -8,3 MPa-K™' avec les données de
Hlinha et Marton [II-15] (Cy; = 275,0 GPa, Ci, = 179,0 GPa) et f=-6,7 MPa-K ™! avec celles
de Wang et co. [II-37] (C;; = 305 GPa, Ci; = 106 GPa). Pour KNbO3, et en retenant les
valeurs mesurées de Cross et Rossetti [I1-42] (C;; = 255 GPa, Cj; = 80 GPa), il vient

-1
f=-4,7MPa-K".
43028 T T T T T T T T T T T T T 4,00 T T T T T T T T T
< e Shirane et co. (1954) < 398r -
N—" N—" [
o 408 = 396} ]
é é’ 3,94 -’*/#/-
w4024 = .
g 0 g 39f .
9 8 390 .
3 4,022 3 r e Moure et co. (2010)
= B 3881
,QE) ,QE) 386 L
s 4,020 s el 1
£ g -
4’018 1 1 1 1 1 1 3,82 1 1 1 1 1
660 680 700 720 740 760 780 800 750 800 850 900 950
Temperature T (K) Temperature T (K)
Figure 11-15 : Paramétres de mailles de KNbOs en Figure 11-16 : Paramétres de mailles de NaNbO; en
phase cubique selon Shirane et co. [11-32]. phase cubique selon Moure et co. [11-50]
Comparaison avec I’expression théorique (11-110). Comparaison avec I’expression théorique (11-110).

V-2-b- Coefficient thermoélectrique

Le coefficient & peut étre obtenu a partir de I’entropie et de la polarisation a la
transition. En effet, les relations (II-101) et (II-92) permettent d’écrire :
4 AS(T,,) 4 L
3P (M) 3Teo P/ (Tya)

z

a=- (11-121)

Nous avons introduit dans 1’équation précédente la chaleur latente L due au
changement de phase tétragonal vers cubique.

Les valeurs expérimentales des chaleurs latentes sont indiquées dans le Tableau II-2.
Les polarisations spontanées aux transitions sont reportées sur la Figure II-1 pour BaTiOs et la
Figure II-2 pour KNbOs;. Dans le cas de BaTiOs, nous avons utilis¢ les données de Vieder
[II-25] et Merz [1I-19], ce qui conduit & une température Tyax = 375,7 K et a une polarisation
P.(Tmax) = 0,181 C-m™. Pour KNbO3, on a Tiyax = 695,2 K et P,(Tmax) = 0,251 C-m™. Dans le
cas de BaTiOs, la valeur de @ est comprise entre 0,52 et 0,65 MJ K'-C?m. Pour KNbO;, on
obtient & entre 0,57 et 0,67 MJ-K'-C?m.

Cette méthode pour obtenir le coefficient & n’est en fait pas trés fiable car elle
nécessite une bonne détermination de la chaleur latente L. Comme signalé précédemment, on
surestime sans doute la valeur de L. Nous verrons plus loin que I’on peut retenir, a partir
d’expériences plus appropriées, la valeur & = 0,316 MJ'K'-C*m pour BaTiO; et
4 = 0,091 MJ-K"-C*m pour KNbO:;.
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V-2-c- Polarisation et coefficients de rigidité diélectrigue

Pour chaque phase polaire, la polarisation spontanée, qui varie en fonction de (To—T),

dépend uniquement des coefficients A, @ et a (relation (II-89)). Il est donc possible, de
déterminer les valeurs de A,, A, +A,, /2, B;, B, et Bs. Pour cela, il semble plus simple de

tracer la température T en fonction de P,> et d’utiliser 1’expression (II-90). En principe,
I’ajustement des données expérimentales par I’expression (II-90) permet d’obtenir la valeur de
la température Ty de I’état de référence. Cependant, le faible domaine de températures ou 1’on
peut obtenir la polarisation spontanée (notamment en phases orthorhombique et
rhomboédrique) conduise a une incertitude trop élevée sur Ty (les valeurs ainsi obtenues
varient de quelques kelvins a 400 K pour BaTiOs3 !). Comme précédemment pour &, nous
utilisons une valeur obtenue plus loin a partir d’une autre source expérimentale.

On s’intéresse tout d’abord a BaTi0;. La température de 1’état de référence retenue est
To = 367,7 K pour BaTiO;. En exploitant les données de la phase tétragonale, on obtient

A, = (027 £0,01)x10° I'm*-C? et B, = (2,12 + 0,05)x10° J'm*C™. En utilisant ces valeurs,
les données de la phase orthorhombique conduisent a A, + A,, /2=-0,51 £ 0,04)x10° J-m’-C”
et B, = (-1,3 + 0,2)x10° J-m>C?. Pour la phase rhomboédrique, il vient A, +A,, /2 =
(-0,5 £ 0,2)x10° J'm*C? et By = (15 + 8)x10° J'-m*C™

Si Iincertitude sur la valeur des coefficients A, et B, est acceptable en phase

tétragonale (environ 3 %), les erreurs sont beaucoup plus élevées en phase orthorhombique et
rhomboédrique. Ceci est li¢ d’une part au faible nombre de points expérimentaux disponibles

pour ces phases et aux erreurs de mesure elles-mémes qui semblent élevées. Si la valeur de
A, + A, /2 differe entre les deux déterminations, les domaines d’incertitudes se recouvrent.

Aussi, dans le but d’obtenir un premier jeu de parametres cohérents, et compte tenu des
incertitudes obtenues pour la phase rhomboédrique, nous choisissons de prendre la valeur

A,+A, /2 = (-0,47 + 0,04)x10° J-m’-C* de la phase orthorhombique. En refaisant les

ajustements, on trouve B, = (1,1 + 0,2)x10° J'm*C? et B; = (8,0 £ 0,5)x10° J-m*-C™.

Au final, les valeurs des différents coefficients sont reportées sur le Tableau II-3. La
Figure II-17 montre les évolutions de la polarisation correspondantes.

La figure permet de comparer 1’évolution de la polarisation P, en fonction de la
température T issue du modele proposé ici avec I’expérience d’une part (Merz [II-19], Vieder
[II-25] et Chynoweth [II-23]) et les résultats des autres approches théoriques d’autre part
(Wang [II-11], Bell [II-10] et Li [II-9]). Dans toutes les phases, notre approche rend mieux
compte de I’expérience que les autres approches. L’accord est bien meilleur notamment dans
la phase tétragonale pour notre modele. De plus, on remarque que si les résultats de Wang
rendent correctement compte de I’expérience pour la phase rhomboédrique, ce n’est pas le cas
en phase orthorhombique. De méme, les résultats de Bell ou de Li sont en bon accord avec
I’expérience en phase orthorhombique mais ne le sont plus en phase rhomboédrique.
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A, = (027 %0,01)x10° J-m’*-C" A, +A, 12 =(-0,47 +0,04)x10° J-n’-C"

B, = (2,12 +0,05)x10° J-m*-C* | B, =(-1,1+0,2)x10° J-m*-C™ \ B;=(8,0+0,5)x10° J-m*-C?

Tableau 11-3 : Valeurs des coefficients tirées des données expérimentales pour BaTiOs

400 .
m T T T T T ] T T T T
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350 R 7;5:,% T,=367,7K 0,30 rhorhombique Tétragonale
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o) ~
~ B0 4 K Yg oo e 1
M %g \ O'?ié 3
: 200 %%; \\-*5‘.. 8 015} Rhomboédrique i
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olor [ W . E
100 | 4 ang © Merz, Wieder,
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50 e 0,05 - ———1j  —— Modéle T
0 L 0,00 1 1 1 1 1 L L L L
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Figure 11-17 : Polarisation P> pour Figure 11-18 : Comparaison entre les résultats issus
les différentes phases polaire de BaTiOs du modele avec ceux fondés sur I’approche de Landau
en fonction de la température T. Comparaison avec (Wang [11-11], Bell [11-10] et Li [11-9]) d’une part et a
I’expérience (Vieder [11-25] et Chynoweth [11-23]) I’expérience Merz [11-19], Vieder [I1-25] et

Chynoweth [11-23]) d’autre part pour BaTiO;

Les données sur KNbO; sont difficilement exploitables. Comme dans le cas de
BaTiOs, la valeur de Ty est trouvée par ailleurs et To = 741,4 K. L’exploitation des données en

phase tétragonale conduit & A, = (0,2 + 0,1)x10° J-m’-C” et B; = (1,2 + 0,4)x10° J-m’-C™.

Les incertitudes sont ici trés fortes. Les données de la phase orthorhombique ne sont pas
exploitables.

V-2-d- Température de transition

Il est maintenant possible de calculer la température de transition Tgy a 1’aide la
relation (I11-97).

Dans le cas de BaTiO;, on obtient Ty — To = 13,7 K ce qui est bien dans 1’ordre de
grandeur (environ 10 K) précisé par Fatuzzo et Merz [II-4]. Avec Ty = 367,7 K, la transition
se place a Tcop = 381,4 K, ce qui correspond également a la valeur observée sur les données
expérimentales utilisées (Merz [II-19] et Chynoweth [II-23]).

Pour KNbO;, on a retenu Tp = 741,4 K. Avec les paramétres déterminés
précédemment, on obtient Tco — To = 60,6 K soit Tep = 801,9 K. Cross et Rossetti [11-42]
reléve un écart d’environ 53 K, valeur proche de celle déduite du mode¢le. Par contre, les
mesures de permittivité de Shirane [II-33] indiquent T¢o = 883 K. L’écart important n’est pas

a mettre sur le compte de la grande incertitude sur les parameétres A” et B; mais pourrait étre

plutot attribué a des problemes de mesures ...
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V-2-e- Chaleur spécifigue et coefficients élastiques

En phase cubique, I’expression de la chaleur spécifique cc(T) s’obtient par la relation
(I1-103) lorsque P, =0 (et I'=0) :

Cc(T)=3a(C,, +2C,)T+C (11-122)

Le comportement en température est linéaire, ce qui semble étre conforme a
I’observation expérimentale. Jona et Shirane [II-6] reporte dans leur livre la variation de la
chaleur spécifique de BaTiO; monocristallin avec la température. Cependant, il existe peu de
points expérimentaux dans la phase cubique et un ajustement de Cc(T) par une loi linéaire
reste difficile. On peut toutefois relever une pente de I'ordre 3,3x10° J'm™, ce qui conduit a
une valeur de (C; +2C1,) =~ 6500 GPa (on a utilisé la valeur & = 1,305x10” K™ obtenue pour
le monocristal). L’ordre de grandeur pour les coefficients élastiques est dix fois trop élevé.
L’ajustement précédent permet également d’obtenir une valeur de C ~ 2,8 MJ K™ m”™.

Nous avons cherché d’autres sources de données expérimentales pour BaTiOs.
Morimoto et co. [II-51] ont travaillés sur des céramiques. La chaleur spécifique évolue, en
phase cubique, de fagon linéaire avec la température. La mesure de la pente de la droite cc(T)
conduit a la valeur de 1624 J -m'3, ce qui, en utilisant o = 0,98x107 K! (valeur obtenue pour le
polycristal), donne (C;; +2C;,) = 5640 GPa. L’ordre de grandeur est encore une fois dix fois
trop important. Nous n’avons pour I’instant pas d’explication a cette différence importante. La
valeur de la constante C déterminée avec ces données expérimentales est de

C = 1,85 MJ K" m™. L’ordre de grandeur est le méme que dans 1’expérience rapportée par
Jona et Shirane [II-6].

V-2-f- Déformations et coefficients électrostrictifs

11 est plus simple de travailler avec les déformations e plutdt qu’avec les paramétres
de maille. Dans toutes les phases polaires, la déformation est donnée par la relation (II-119).

Dans le cas de BaTiOs, les déformations € sont déduites des paramétres de maille
expérimentaux mesurés par Kay et Vousden [II-27]. Le résultat est porté sur la Figure II-19.
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50 Rh(y)n’-nboé’drique ezz' [ \\ ]

0 / PR I [T

-0,010 -0,005 0,000 0,005 0,010
Déformation €

Figure 11-19 : Déformations e~ dans chaque phase polaire pour BaTiO;

déterminées a partir des données de Kay et Vousden [11-27].
Comparaison avec I’expression théorique (11-119).
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Les ajustements des données expérimentales permettent de déterminer les valeurs des

coefficients Q;; et Q2 (voir les relations (II-115) a (II-117)). Pour cela, nous avons utilisé les

valeurs centrales des coefficients A et B du Tableau II-3.

Les données de la phase tétragonale permettent d’obtenir Q;; = (0,111 £ 0,001) m*-C?
et Qip = (-0,055 + 0,001) m*C?. Ces valeurs sont assez proches de celles mesurées par
Yamada [II-43] mais aussi de celle retenues par Hlinka et Méarton [II-15] pour leur mod¢le.
Remarquons que nous avons volontairement retiré les points de plus bases température dans
le cas de exx* lors de I’ajustement, 1’erreur sur Q, étant sinon plus grande que Q> ! On déduit
Qi + Q2 = (0,056 + 0,02) m*C? et 2Q;, = (-0,106 + 0,002) m*C? pour la phase
orthorhombique. Si ces valeurs permettent bien de rendre compte de la déformation e, ce
n’est pas le cas pour ey . La valeur de Qi est beaucoup trop importante et elle devrait plutot
étre de 'ordre de -0,04. On déduit également Q;; + 2Q;; = 0,002 m*C? pour la phase
rhomboédrique, ce qui permet bien de rendre compte des données expérimentale. On peut
remarquer que 1’on a Q;; = -2 Qiy, signifiant que seules les composantes déviatoriques
interviennent.

Dans I’ensemble, le jeu de paramétres déterminé pour BaTiO; par ajustement du
modele avec les données expérimentales permet de rendre compte assez correctement du
comportement des grandeurs physiques dans toutes les phases hormis en phase
orthorhombique ou quelques problémes subsistent. Il faut cependant noter que, en réalité,
cette phase polaire ne respecte pas tout a fait la symétrie orthorhombique. La polarisation
spontanée devrait théoriquement former un angle de 45° avec 1’axe z alors qu’il n’est en
réalit¢ que de 35° [II-5]. On peut voir ici une origine possible des désaccords observés en
phase orthorhombique entre modéle et expérience. Il faut également noter que les parameétres
de mailles mesurés par Kay et Vousden [II-27] sont assez différents de ceux reportés par
Rhodes [1I-26], ce qui peut également expliquer les désaccords entre modele et expérience.

800 T T
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600 L \ / Tétragonalee, i 03" - i
iy | . \ .
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g o
5 400} Lo p O 02 S
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00+ ;o .
0 [ [ | L i 0,0 1 1 1 | |
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Déformation e T(X)
Figure 11-20 : Déformations e~ dans chaque phase Figure 11-21 : Comparaison entre les résultats issus
polaire pour KNbO; déterminées a partir du modele et de I’expérience

des données de Shirane et co. [11-33].

Comparaison avec I’expression théorique (11-119). (Triebwasser [11-30]) pour KNbOs

Le travail réalisé sur BaTiO; peut étre conduit sur KNbO; (Figure 11-20). Les données
expérimentales utilisées sont celles de Shirane et co. [II-33]. La difficulté tient alors au fait
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que les valeurs de A, A, +A,, /2, By, B, et B; sont mal ou non connues et il est trés difficile

d’obtenir des valeurs cohérentes pour ces coefficients. De plus, le coefficient Bs reste
inaccessible, les données dans la phase rhomboédrique étant absentes.

Les ajustements permettent cependant de trouver les valeurs des coefficients reportées
dans le Tableau II-4. Pour tous ces coefficients, les incertitudes sont assez importantes.

Remarquons cependant que AH et B; sont bien dans le domaine d’incertitude indiqué

précédemment. Les ajustements conduisent également a Q;; = 0,13 m*C? et Q12 = 0,045
m*C?, valeurs similaires a celles mesurée par Cross et Rossetti [[[-42] et trés proches de
celles utilisées par Liang et co. [11-44].

Nous avons utilisé ces coefficients pour obtenir la variation de la polarisation avec la
température. Le résultat est reporté sur la Figure I1-21. Le mod¢le permet de rendre compte de
I’expérience, notamment en phase tétragonale, méme si les données mesurées semblent

entachées d’une trés grande incertitude.

A, = 02x10° Im*-C? A, +A, /2 =-0,04x10° Jm*C?

B, =0,8%10° J-m>-C* B, =0,3x10° J-m>-C?

Tableau 11-4 : Valeurs des coefficients tirées des données expérimentales pour KNbO,

Il est intéressant de constater que ces tendances observées sur BaTiO; se retrouvent
également sur KNbO;. Cela traduit sans doute le fait que la nature et les propriétés des
liaisons chimiques a 1’origine des propriétés diélectrique, ¢lastique et thermique de ces deux

matériaux sont trés semblables.
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VI- Etude en présence d’un champ électrique appliqué

L’application d’un champ ¢lectrique externe change 1’équilibre de la polarisation.

E= @ 12
= N (I1-123)
oF

(Z_El,e ) (ds—;f’)l’e {@L B 2[5(5—(;;5)1 P=E (1I-124)

En utilisant I’expression (II-55), il vient :

L’équation (II-68) s’écrit simplement :

On a ainsi :

@||

2{§(P®4) (|3®|5):f‘\+a(TTO)|=} P=E (11-125)
Sil’on explicite les composantes, on obtient :
{65 P! +[4B, (P2 +P?)+2A, [P+
+[2B, (P +P!)+2B,R7P2 + (24, + A, ) (P} +P? )+25(T—TO)J}PX
E, ={6BP; + P?)+2A, |P+
_ (11-126)

+ ZBZ(PX“ +p? )+2B3F>X2PZ2 +(2A,+ A, ) (P} +P)+2a(T —TO)_} P,

£, o8P + 48, (7)) +2A, JP7+

+[2B, (P} +P})+2B,P?P? +(2A, + A, )(PZ +P?)+24(T —TO)_} P,

Dans les relations précédentes, les composantes du champ sont imposées (champ
appliqué). De ce fait, de nombreuses situations peuvent se rencontrer. Dans ce qui suit, nous
allons nous restreindre au cas particulier, souvent rencontré, ou le champ est appliqué
uniquement selon I’axe z (Ex = Ey = 0). D’autres cas particuliers pourraient étre étudiés de

fagon similaire.

VI-1- Polarisation

Supposons qu’un champ E; s’applique sur le matériau. Supposons également dans un
premier temps que les termes de polarisation d’ordre supérieur sont négligeables.
Lorsque Ex = Ey = 0, une premiére solution du systéme (I1I-126) est Py =Py =0 et P, #
0. La polarisation se développant uniquement selon 1’axe z, I’état du cristal est tétragonal. La
polarisation P; est alors solution de 1’équation :
2A P} -24(T,-T)P, =E, (11-127)
Le systeme (II-126) admet d’autres solutions. On trouve d’une part Py = 0
(ou Py =0) et Py # P, # 0 (ou Py # P, # 0) et d’autre part Py = Py # P, # 0. On retrouve
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I’analogue des phases orthorhombique et rhomboédrique en 1’absence de champ appliqué
mais avec une contribution supplémentaire de la polarisation selon 1’axe z.

La relation entre le champ électrique et la polarisation n’est pas lin¢aire. Elle est
représentée sur la Figure 11-22 pour diverses températures pour la solution « tétragonal ».
Lorsque T < Ty, il apparait une polarisation permanente P, ainsi qu’un champ coercitif Ec.

A partir de la relation (II-127), la polarisation permanente P, s’obtient lorsque le
champ E; =0 (si T <Tj). Il vient :

a(To _T)
A,

De méme, on peut déterminer le champ coercitif Ec pour T < T. Celui-ci correspond

P =+

r

(11-128)

au minimum de la courbe E;(P;). Ainsi :

OE,
oP

R

=6A P} -24(T,-T)=0;, P.=% K(TO—T) (1I-129)
1

En injectant cette relation dans 1’expression de E;, il vient :

E. =+ F {M} (11-130)
A, 3

Notons que la partie centrale de la courbe P,(E;) est instable puisque sa dérivée, qui
représente la permittivité, est négative. Ainsi, si I’on applique un champ électrique alternatif,
variant trés lentement de -En, & Ey avec Ey > E¢ (nous ne prenons pas ici en considération les
conséquences des pertes diélectriques liées a la variation de P au cours du temps sur le cycle
P — E, ce qui revient a travailler a fréquence nulle), on passe directement de 1’état 1 a 1’¢état 2

(ou de 1' a 2') ainsi que le montre la Figure 1I-23. Il y a alors un renversement de la

polarisation : elle passe de = Py a F Py.

0,4 T T T T T T T T T T T T T T 0,4 T T T T T T T T T T T T T
////// Etat métastable / E ble 1
o~ \ \ — tat stable
g o2 > P / g 02 .
o @)
o =, by
& ol — % 00 |y, E.
5 L E, g E, Ty
= = ' -
E -02¢ 1 £ 021 /
o S Etat stable
A~ A // Etat métastable
_0’4 1 1 1 1 -0, 1 1 1 1 1 1
2100 <75 =50 25 00 25 50 75 100 2100 <75 50 25 00 25 50 75 100
, . -1 , . -1
Champ ¢lectrique E, (MV'm") Champ ¢lectrique E, (MV-m")
Figure 11-22 : Relation entre la polarisation P, et le Figure 11-23 : Polarisation en fonction d’un champ
champ électrique appliqué E, dans le cas de BaTiOzen  électrique appliqué alternatif. Le graphe montre les
phase tétragonale pour différentes températures zones d’instabilités et le chemin réellement suivi.

Si, désormais, nous ne négligeons plus les termes de polarisation d’ordre supérieur, les
solutions du systéme (II-126) sont encore une fois analogues a celles trouvées sans champ

appliqué mais avec la contribution supplémentaire de la polarisation selon 1’axe z (on retrouve

-90 -




Chapitre II : Propriétés statiques du réseau cristallin

les phase « tétraganale », « orthorhombique », « thomboédrique » ainsi que les trois phases
supplémentaires).

Comme précédemment, nous allons nous focaliser sur le cas particulier ou Ex = E, = 0
et sur la solution tétragonale. La polarisation P, est alors solution de I’équation (Px = Py = 0
dans (II-126)) :

6BIF’ZS+2,5\”PZ3—2€§1(T0—T)PZ =E, (II-131)

Nous avons représenté¢ sur la Figure 1I-24 le comportement de P,(E;) a diverses
températures. En dehors de I’intervalle [Ty — Tmax], le comportement est similaire a celui
reporté sur la Figure II-22 et le systéme réagit a 1’action dans champ alternatif comme indiqué
précédemment. Par contre, au sein de cet intervalle, le ferroélectrique se trouve dans un état
métastable comme indiqué dans le paragraphe V-1-c- (Figure 1I-11).

0,2 |
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' T=T,=3677K k"
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N TZTCO:SS]AK \\:\ ,,.,,,,,,, .

0 0 :\ \/ |
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= T=T _=386,0K
< | :
w |
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- |
<
=
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,,,,,,,,,,

0,2 L

Champ ¢lectrique E, (MV-m")

Figure 11-24 : Relation entre la polarisation P, et le champ électrique appliqué E,
dans le cas de BaTiO3 en phase tétragonale pour différentes températures
en tenant compte des termes de polarisation d’ordre 6.

Globalement, le comportement reste le méme avec et sans termes supplémentaires.
Merz a cependant montré que, dans le domaine de température ou 1’état du systéme est
métastable (Tco < T < Tmax), il est possible d’observer des cycles plus complexes [II-19]. Ceci

dépend fortement des valeurs relatives entre les coefficients &, A, et By. Dans notre cas, les

valeurs retenues ne permettent pas d’observer franchement ce phénomeéne.

VI1-2- Imperméabilité et permittivité

On peut obtenir I’imperméabilité en dérivant le champ é€lectrique (relation (I1-125))
par rapport a la polarisation. Ainsi :

i-| & -2
P e s

Si ’on se restreint au cas des faibles champs appliqués, on peut considérer que la

+a(T-T,)1 }+6P:

Qo111
p ]l
Qo111

(P*)+(P®P): (§®3)+45:/§:5 (11-132)

perturbation apportée par ce champ est négligeable et que I’état du matériau reste proche de
I’état sans champ appliqué. Ainsi, le matériau se présente quasiment, selon la température,
dans une phase cubique, tétragonale, orthorhombique ou rhomboédrique. Nous allons, dans ce

-91 -




Chapitre II : Propriétés statiques du réseau cristallin

qui suit, déduire 1’expression de I’'imperméabilité (ou de la susceptibilité¢) pour des faibles

perturbations pour la phase non polaire, puis pour les phases polaires.

Etude en phase non polaire :

En symétrie cubique, la polarisation est nulle, d’ou :

e =2&(T-T,)I (11-133)
La susceptibilité en phase non polaire, qui est isotrope, s’écrit ainsi :
3 1 _
28(T-T,) T-T,

b4 (11-134)

On retrouve la loi de Curie. La constante de Curie ¢ est donnée par 24.

Expérimentalement, il est plutot habituel de mesurer la permittivité relative & du matériau :

1
& R Yy=—-——— -
Il vient alors :
) 1
¢ = -
26,4 (I1-136)

& représente la permittivité du vide (g = 8,85x10™* F-m™).
Il est important de remarquer que la variation linéaire de I’'imperméabilité avec la
température permet de mesurer assez précisément la valeur du paramétre d et celle de la

température T, de 1’état de référence.

4:0 T T T 470 T T T T
35+ R 35F g
3.0 B 3,0F

<"/-\

=) 25k 1 — 2,5F

— =)

x  20F 4 — 20} To =741,4K

~ X

T LSF T, =3677K E ﬁv 1L5F i
10F - ® ol i
0,5+ E 0,5F _
0,0 L L L 0’0 1 1 1 1

350 375 400 425 450 700 750 800 850 900 950

Température T (K) Température T (K)

Figure 11-25 : Imperméabilité de BaTiO; en phase non  Figure 11-26 : Imperméabilité de KNbO; en phase non
polaire mesurée par Merz [11-19] polaire mesurée par Shirane [11-33]

Merz, dans son article de 1953 [II-19], a reporté ses mesures de la permittivité de
BaTi0;, notamment en phase non polaire (Figure I1I-25). Un ajustement de ces valeurs par une
loi linéaire conduit a & = 0,316 MJKLMCPmeta Ty = 367,7 K (ce sont les valeurs qui
avaient été indiquées dans les paragraphes V-2-b- et V-2-c-). En procédant de méme avec les
valeurs expérimentales publiées par Shirane [II-33] pour KNbO; (Figure II-26), nous
obtenons & = 0,091 MJ'K'-C*m et a Ty = 741,4 K. La précisons sur les paramétres
déterminés est plus faible pour KNbOs; que pour BaTiOs; car le nombre de points

expérimentaux est plus faible et I’intervalle Ty — T¢o est plus important.
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La constante de Curie correspondante est < = 1,79x 10° K pour BaTiO; et
/= 6.2x10° K pour KNbOs. Dans la littérature, on trouve des valeurs assez similaires pour
BaTiOs, comme ¢ = 1,73x10° K mesurée par Drougard et Young [II-52]. Par contre, pour
KNbOs, la valeur 7 = 2,4x10° K utilisé¢ par Liang et co. dans leur modéle [1I-44] est trés
¢loignée de ce que nous trouvons ici.

Le modele que nous avons développé permet de retrouver assez naturellement la loi de
Curie. La température caractéristique qui y figure correspond a la température T, de I’état de
référence. La loi de Curie découle simplement du caractére pyroélectrique du matériau. A ce
stade, il est important d’indiquer que ce qui parait étre une conséquence naturelle du modele
ne se retrouve dans aucune publication utilisant le développement de Landau pour décrire le
comportement des matériaux ferroélectriques. Dans tous les cas, la température T, présente
dans la loi de Curie est introduite « a la main » dans le formalisme, sans aucun justificatif. Le
modele que nous avons développé est donc plus complet sur ce point que ceux existants a ce

jour dans la littérature.

Etude en phase polaire :

L’imperméabilité est toujours donnée par 1’équation (II-132). Nous allons examiner
les composantes de I’'imperméabilité dans les différentes phases polaires. Puisque le champ
¢lectrique est appliqué selon I’axe z (cas particulier), la seule composante de 1I’'imperméabilité
est 733. On pourrait bien évidemment examiner le cas d’autres cas particuliers. La composante

133 s’exprime par :

1y, =30BP' +6A P’ —24(T,-T) (1I-137)
I1 faut bien slr exprimer P; en fonction de la température selon la relation (II-89) :
8A! 6B, . .
My =i 1y 1-Bea(r, 1) |-3a(T, -T) (I1-138)
3B, Al

Cependant, I’expérience montre que, au voisinage de la température de transition
cubique - tétragonale, il existe un comportement linéaire que traduit une loi de type Curie. On

aurait alors :

X=Xeot (11-139)

2(Teo—T)
La température qui intervient maintenant dans la relation (II-139) n’est plus la

température Ty de I’état de référence, mais la température Ty de transition. Nous allons faire
apparaitre Tco dans 1’expression (I1-138) a I’aide de la relation (I1-97) :

s = 4_A12]P+\/1_%§'(T00 _T):|_35(T00 _T)+ 55A121 (I-140)

3B, 1 24B,

Pour que le résultat soit plus explicite, nous allons en effectuer un développement

limité autour de la température T¢p. On a ainsi :
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29A% 96B, 2
- =—8Aﬂ 19a(T,, -T)- 2B g2 (1, -T) (11-141)
1 1
Lorsque I'on compare a I’expérience (Figure II-27), on trouve bien une forme

parabolique du type de I’équation (II-141). Par contre, les coefficients que I’on peut déduire
d’un ajustement ne sont guére compatible avec les valeurs de &, AH et B; trouvées

précédemment. Il est difficile de savoir si I’ensemble des sources expérimentales sont

compatibles encore elles.

30 T T T T T T T T

g, (<10%

35 30 25 20 -15 -0 50
Ecart de température (T - T, ) (K)

Figure 11-27 : Inverse de la permittivité &3 de BaTiOs en phase tétragonale
mesurée par Merz [11-19] en fonction de I’écart a la température Tcp.
Comparaison avec I’expression théorique (II-141).
En procédant de fagcon similaire a ce qui précéde, nous pourrions déterminer les

expressions des composantes de I’imperméabilité en phase orthorhombique et rhomboédrique.

VI-3- Température de Curie

L’expérience montre que la température de Curie T¢ varie avec ’intensité du champ
¢lectrique appliqué. E. Merz [II-19] dans un premier temps, puis Kinzig et Maikoff [1I-53],
ont conduit des expériences visant a déterminer la variation de la température de Curie Tc(E)
par rapport a la valeur T¢o ou aucune contrainte n’est appliquée.

Nous allons supposer ici que le champ électrique est appliqué au voisinage de la
transition tétragonale — cubique selon 1’axe polaire z du matériau qui correspond a la plus
grande ¢longation de la maille. Ainsi, I’application d’un champ électrique positif conduit a un
renforcement de 1’¢longation de la maille tétragonale alors que I’application d’un champ
négatif conduit plutoét vers une structure cubique. On peut méme prévoir pour des intensités
de champ trés négatives 1’apparition d’une déformation selon une direction perpendiculaire a
I’axe polaire initial.

Pour trouver la variation de T¢ avec E, on utilise la relation de Clapeyron qui, dans le
systéme thermodynamique ici présent (on suppose que la contrainte appliquée & est nulle),
s’exprime par :

AP
AS = AE—— (1-142)
AT
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AS est la variation de DI’entropie a la transition de phase, AP la variation de la
polarisation a cette transition, tandis que AT représente le changement de température de
transition di a la variation du champ appliqué AE. Ainsi, si ’on passe d’un champ appliqué

nul au champ E, la température de Curie T¢(E) devient :

AP
Te(B)=Te+E-= (1-143)

Nous avons vu précédemment que la variation d’entropie lors de la transition

tétragonale vers cubique est donnée par (II-101) :
3aA

AS (Tco) =S, (Tco)_sc (Tco) = _6

La difficulté est de connaitre la polarisation spontanée sous champ a la température de

(I1-144)

transition. En premiére approximation (plus les champ faibles), on peut retenir I’expression de

la polarisation sans contrainte a Ty, soit la relation (II-96) :

3A
P (Te,)=—— 11-145
z ( CO) 4CD ( )
La température de Curie devient ainsi :
4 |B,
TC(E)zTCOJrg AI—E=TCO+K'E (II-140)
1

La température de Curie sous champ électrique varie ainsi linéairement avec

I’intensité E du champ ainsi que le montrent les expériences [1I-19] [1I-53].
Dans le cas de BaTiOs;, en utilisant les valeurs de &, '5\1 et B; trouvées

précédemment, il vient k= 3,55% 10 K-V '\m. Cette valeur est de I’ordre de grandeur de celle
donnée par Merz, k= 1,4% 10° K-v'im [II-19], ou de celle déterminée par Kénzig et Maikoff,
k= 12x10" K-V''m [II-53]. Le raisonnement ci-dessus pourrait étre repris pour les autres
transitions de phases.

Pour KNbOs, les calculs conduisant & &= 2,20x107 K-V'-m. Nous n’avons pas trouvé
dans la littérature d’¢léments permettant de comparer cette valeur a I’expérience.

Pour terminer, il faut noter que 1’équation (II-146) ne conduit plus a un comportement
linéaire si I’intensit¢é du champ appliqué est trop forte. C’est ce que semble montrer

I’expérience.
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VII- Etude en présence d’une contrainte appliquée

Lorsque I’on applique une contrainte mécanique extérieur &, il faut considérer le
potentiel thermodynamique :

F(5,P.T)=F(¢",P.T)-5:& (11-147)
€" représente la déformation a 1’équilibre mécanique.
Nous allons dans un premier temps chercher les conditions donnant 1’équilibre

mécanique puis celles donnant 1’équilibre de la polarisation. Nous en déduirons les propriétés

du matériau sous contraintes mécaniques.

VII-1- Equilibre mécanique

L’application d’une contrainte mécanique externe & change 1’équilibre mécanique de

la maille élémentaire. Celui-ci se traduit désormais par :

oF =
o) =0 (I1-148)
T,P
A partir de ’expression (II-39) pour 1’énergie libre, il vient :
5=C:&+q:(POP)+(T-T,)8:T (11-149)
On peut ainsi déduire une nouvelle relation entre €, P et la température T :
g =C" :[é—%:(ﬁ@ P)—(T —TO),B:I:}
= = _ (II-150)
& =5 5-0:(FOP)-(T-T,)p:T]

Remarquons que, en utilisant 1’expression de la déformation en contrainte appliquée
nulle (I1-54), on peut écrire :

@il
Qll

e'(5.P.T)=8(P.T)+ (11-151)

Il est de nouveau possible d’éliminer le tenseur de déformation dans 1’expression
(I1-147) de I’énergie libre. On obtient ainsi :

F'(5.P.T)=-35: 5:5+5:5:0:(POP)+5:5:18(T-T,)+ fs(p@ﬁ)
. _ = _ _ _ == = (I-152)
2(P®P) A:(P®P)+(T—T0)a:(P®P)—Eﬂ (T-T,) (| :s:I)+C(T—T0)

Les tenseurs A et & sont toujours ceux définis par les équations (II-56). L’expression

du nouveau potentiel s’écrit ainsi :

F#(E,IS,T)=|5(F_>,T)—%§: 54 (POP)+5:

@l

S TA(T-T,) (11-153)

QII
f’?IIII
Q|

L’¢énergie F” est bien identique 8 F en contrainte appliquée nulle.
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VII-2- Equilibre de la polarisation

L’équilibre de la polarisation s’écrit toujours :

E—[ﬁF#J (11-154)
P ) 5
En utilisant (II-153), il vient :

(8F#J [aﬁj _

— =| — +20-:

oP ). \oP)

(6F#j [alfj —
— =| —— +26:
oP ). \oP ).

L’action de la contrainte mécanique se traduit par la présence d’un terme électrostrictif

wll]
il
o]

(1I-155)

Olli
ol

supplémentaire. En se souvenant de 1’expression de la dérivée de F (relation (I1-69)), il

vient :
# = — —
(a':_ j =2 :q-P=E
opP T%
(GF#] ., (IT-156)
opP TF

p=

Il existe encore plusieurs groupes de solutions qui dépendent de la maniere dont la
contrainte et le champ ¢électrique sont imposés. Si, de plus, la contrainte et le champ électrique
restent faibles, les solutions du systéme (II-156) sont encore une fois analogues a celles
trouvées sans contrainte et champ appliqué (avec de faibles contributions supplémentaires
dues au champ et a la contrainte). Nous continuerons donc de parler (avec abus) des
différentes phases (cubique, tétragonale, orthorhombique et rhomboédrique).

ol
il
ol

(P*)+A:(P®P)+(T-T,) Al +5:

endlill

il
g
0|
®
0|
S
+
Y
_|
|
=
N
)
=l
+
Qll
Qi
mi

()

VI1-3- Propriétés du matériau en champ nul

En champ appliqué nul (E = 0), les composantes de 1’équation (II-156) deviennent :

E, ={2(O‘XXQ11 +(o,, +GZZ)Q12)+631PX4 +[4Bz(Py2 - P22)+2A”] P’ +

o,P +o P)Q44=0

Xy'y Xz z

(11-157)

2B, (P} +P)+2B,P?P + (24, + A, )(P? + P?) +2a(T —TO)}} P

y

[
(
Ey - {Z(O-nyll +(O-xx "'(722)(212)-’_6Blpy4 +[4Bz (sz * P22)+2A”} Pyz "
[
(

+(oyP,+0,P,)Q,, =0
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E, Z{z(UZZQn +(O‘XX +O'yy)Q]2)+6BlPZ4 +[4|32 (pxz + Py2)+2:5~,1] P2 4
(28R 47+ 20028 52, (7)o 28(7 -,

+(0,P.+0,,P,)Qu =0

En principe, la résolution du systéme précédent permet d’obtenir les expressions de la
polarisation, de la déformation et autres grandeurs. Dans ce qui suit, nous allons nous
restreindre au calcul de la variation de la température de transition et du coefficient
piézoélectrique lorsque la contrainte appliquée reste faible. Dans tous les cas, nous allons
supposer que la contrainte imposée est uniaxiale et dirigée selon 1’axe z (toutes les
composante de & sont nulles hormis o). C’est généralement ce cas particulier que 1’on

rencontre expérimentalement.

VII-3-a- Température de transition

Comme dans le cas de ’application d’un champ électrique, 1’expérience montre que
I’application d’une pression hydrostatique conduit a une variation linéaire de la température
de transition Tco. Samara en particulier a étudié ce phénomene sur BaTiO; [II-54]. Nous
allons supposer ici que la pression hydrostatique est appliquée au voisinage de la transition
tétragonale — cubique. Nous allons encore utiliser la formule de Clapeyron :

AS = AO'ﬁ (II-158)
AT

AS est toujours la variation de ’entropie a la transition de phase, Ae la variation de la
déformation a cette transition, tandis que AT représente le changement de température de
transition da a la variation du champ appliqué Ac.

Ainsi, si ’on passe d’une contrainte nulle a la contrainte o, la température de Curie
Tc(o) devient :

T. (o) =Tc, +0£ (II-159)
AS

En utilisant toujours I’approximation des contraintes faibles, on a AS = AS(Tc¢y) et
Ae = Ae(Tcp). AS(Teo) est toujours donnée par la relation (II-101). Pour obtenir la déformation
sans contrainte a la température de Curie Tco, nous utilisons la relation (II-115), soit :

€x (TCO):a(TCO _T0)+Q11Pz2 (Tco) (I1-160)
L’écart de température Tcy — Ty est donné par (I11-97) et PZZ(TCO) par (I1-96). Ainsi :

2
T, (o-)zTCO+[ (§“+a%ja:Tco+ga (I1-161)
La température de Curie Tyc évolue donc de manicre linéaire avec la contrainte
appliquée.
Les valeurs des paramétres pour BaTiO; conduisent & ¢ =7,4x10” K-Pa™. Notons que

la correction liée au parametre « est de I'ordre de 10 %. Samara [II-54] a mesuré un
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coefficient ¢ qui varie, selon les monocristaux de BaTiOs, de 0,35x107 4 0,67x10” K-Pa™ (il
faut ¢galement remarquer que la température de Curie sans contrainte varie également d’un
¢chantillon a Dautre). Un travail antérieur de von Hippel [II-55] indique une valeur
¢=5,7x107 K-Pa™. Si I’ordre de grandeur est bien respecté, la valeur théorique est environ
dix fois trop importante. La valeur de ¢ est sans doute sensible a la concentration de défauts
comme le montre la variation de la température de Curie. Mais ceci ne permet pas vraiment
d’expliquer 1’écart mentionné. Il faut sans doute plutét tenir compte de I’absorption d’une
partie de la pression hydrostatique appliquée par les dislocations. Nous reviendrons sur ce
point en fin de chapitre.

VII1-3-b- Coefficient piézoélectrigue

Le coefficient piézoélectrique d s’obtient a partir de la relation (II-9) et ’'on a :

(&) _(®
&), "5, (11-162)

I1 indique donc I’importance de la déformation suite a 1’action d’un champ électrique a

Sl

température constante et contrainte nulle ou I’importance de la polarisation suit a I’application
d’une contrainte a température constante et & champ nul. Nous allons ici nous focaliser sur le
second cas.

Pour obtenir 1’expression du coefficient piézoélectrique, on peut partir de la relation
donnant I’équilibre de la polarisation (II-154) :

e-[E 11163
85 L5 ( - )
En se plagant a une température donnée et différentiant cette expression, il vient :
_ 62 F # _ 62 F# _
dE =| — AP +| ——=| :do -
Ainsi, on peut écrire, puisque E =0
= P 2p# ) 2p#
d :[8_: :_[8_2j ;(5_ =j (1-169)
00 ) ¢ oP~ ). . \0Pdo ),
Avec (II-163), on peut réécrire :
— -1 —
= E E
d=- 8__ : 8_: (I1-166)
oP ). s \ 05 );

Le premier terme apparait comme la susceptibilit¢ 7 du matériau comme I’indique la
relation (II-9). Le second terme ne correspond a aucun des coefficients caractéristiques
apparaissant dans les relations (I1-9) et (II-10).

Pour calculer ce coefficient, considérons tout d’abord la dérivée de 1’énergie libre par
rapport & P obtenu en (II-155) :
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oF" oF - =5
— = — +25:0Q-P -
( opP JT (GP JT 79 (t-1e7
Si I’on dérive par rapport & &, I’énergie libre F étant indépendante de &, il vient :
o0°F" =
— | =20-P I1-168
(Fee), o1

Finalement, compte tenu de (II-163) :

Si I’on fait apparaitre les indices, il vient :

d g =2¢ (lein Pn) (I1-170)

Sl
Qi
0l
~—

(11-169)

En phase tétragonale, seul P, est non nul (n = 3). Par ailleurs, le tenseur Q ne possede
que trois composantes indépendante, Qi1 (Quir1, Q222, Q3333), Qu2 (Quizz, Q2233, Q3311) et
Qa4 (Q2323, Q3131, Q2121). Ainsi, les seuls coefficients piézoélectriques non nuls sont :

dy;; =26, Q45 P, = dy; =265, Q,, P,

d,, =2¢,Q, P, =d;; =2¢,Q, P, (II-171)
d;=26,Q;,P,=d;=2¢,Q,P,

On peut remplacer P, par son expression en fonction de la température et comparer
I’expression obtenue aux données expérimentales. Nous disposons pour BaTiOs des valeurs
issues des expériences conduites par Wada et co. [II-36]. Nous avons vu cependant que le
modele ne permettait pas de décrire correctement la permittivité. Aussi, avons nous choisi ici
d’utiliser les valeurs expérimentales de &3 obtenues par Merz [II-19]. La comparaison est
effectuée sur la Figure I1-28. Le modé¢le rend assez bien compte de 1’expérience.

700 T T T T

600 B

_—~ 500 F ® S. Wada et co. (2004) B
Z
O 400 -
(=%
SN
300 .
[ag]
ko)
200 -
100 E
0 " 1 " 1 " 1 " 1 "
300 325 350 375 400 425

Température T (K)

Figure 11-28 : Coefficient piézoélectrique de BaTiOs;. Comparaison entre le modele et les données
expérimentales de Wada et co.[11-36]
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V1l-4-
VIl-4-a-

L’existence des contraintes mécaniques peut étre mise en évidence expérimentalement

Contrainte introduite par un substrat

Contraintes liées a la présence d’une interface

en mesurant par exemple les paramétres de maille d’une couche mince que 1’on a fait croitre
de facon épitaxiée sur un substrat cristallin. Ban et co. [II-56] [II-57] ont déterminé la
variation du parametre de maille en fonction de I’épaisseur dans le cas d’une croissance de
BaTiO; pour plusieurs substrats. Ils reportent leurs résultats en utilisant la contrainte

d’inadaptation Sy, telle que :

Sp = (11-172)
2
ap représente le paramétre de maille du substrat et a celui de la couche épitaxiée.
4,0 T T T 0,4 I T T T
o] -
& 3 Si g 02
g 3,0 —— - Mgo 'g 0,0j
g 25 £ 0.2r
£ 20 g 04¢
o 15 5 06t
g ’ —— B _078 j
g Lop\ T 5 -10f [/ ---- SITIO,
g 05 g 120 |
@] Q E
0,0 Q _1’4_ 1
-0,5 ; : s 1,61 . . .
0 50 100 150 200 0 50 100 150 20

Epaisseur d (nm)

Epaisseur d (nm)

Figure 11-29 : Contrainte d’inadaptation mesurée sur BaTiOj3 en fonction de I’épaisseur de la couche épitaxiee.
Cas de contraintes extensives (a gauche) et compressives (a droite).
Données issues des travaux de Ban et co. [11-56] [11-57].

Ils montrent que pour BaTiOs, selon le choix du substrat, on observe soit des
contraintes d’inadaptation compressives (substrats de LaAlO; ou de SrTiO;), soit des
contraintes d’inadaptation extensives (substrats de Si ou de MgO) ainsi que I’indique la

Figure I1-29.

® o o0 90000
v b::“Couche ."”,’.,
:ao 9000 &0 66606
do — a<a0
P9-0-9-0-9 ¢-9-996-Q
@@ @ @ @ @ Substrat 60060
O-6-O-H-0-0 O-O-0-0-0-0
0009000 o000
aot."’"'.“ Couche t’"’-’-’ _‘ ‘
ee0 000 @000 °.0
G-9-0-9-6-Q = (5.%8_@_@_@_@
Q—@ @ Q @ Q Substrat Q‘Q'@'Q'@'{?
&-6-O0-H-6-0 O-0-O-O-0-0

Figure 11-30 : Adaptation des parametres de maille d’une couche en présence d’un substrat
En haut, cas d’une compression, en bas cas d’une extension.
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La contrainte provient du désaccord de maille entre le substrat et la couche mince
épitaxiée (Figure 11-30). Si le paramétre de maille du substrat est plus petit que celui de la
couche, les ions de la couche vont étre compressés en s’adaptant (contrainte compressive). Au
contraire, si le paramétre de maille du substrat est plus grand que celui de la couche, il y a
extension (contrainte extensive).

La variation de Sy avec 1’épaisseur est attribuée par les auteurs a 1’apparition de
dislocations qui absorbent les contraintes.

Petraru et co. [II-58] ont proposé une loi de variation empirique de Sy, avec I’épaisseur
d de la couche. Pour cela, ils ont fait croitre des couches minces de BaTiOs; de différentes
épaisseurs sur un substrat de ZrTiO; et relevé les parametres de maille a la surface libre
(Figure II-31). On constate qu’il existe une €épaisseur critique (ici environ 100 nm) en dessous
de laquelle les parametres de maille s’¢loignent de ceux habituellement mesurés sur un
échantillon épais. Les parameétres de maille semblent également se stabiliser en dessous d’une
autre épaisseur critique dc (ici d; = 40 nm). La contrainte d’inadaptation (Figure 11-32) prend
la valeur -2,56 % pour les tres faibles épaisseurs et tend progressivement vers la valeur du
matériau massif (S, = 0,26).

Petraru et co. ont proposé de quantifier la variation de Sy, avec ’épaisseur d par :

S, (d)= Sr‘i[l—n(l—%)] (11-173)

s%, est la contrainte d’inadaptation a 1’épaisseur d¢ et 77 est un coefficient pour tenir
compte de I’absorption des contraintes par les dislocations (77 = 0,9). Remarquons que, dans
ce modele, la valeur de Sy, diverge pour d = 0.

Nous allons nous appuyer sur ces données expérimentales pour modéliser 1’absorption
de la contrainte par la couche de surface. Rappelons en effet qu’il existe toujours a la surface
d’un échantillon une « couche morte » ou les propriétés de volume du matériau sont fortement
perturbées par la présence de la surface. Cet effet est particulierement marqué dans le cas de
I’adaptation des paramétres de maille entre un substrat et une couche épitaxice.

0,420 T T T T T

0,0
0,416 | O e Petraru et co.
~~ \
<€ 0412} 0,5} Modéle
< 0
o 0408F L0 o
'S 0,404+ —
€ X
© 0,400 | . LS
o g
L 039} @
=7 2,0
g 0392 - Epaisseurs critiques
S 0388} 2,5
A
0383 25 50 75 100 125 150 3,0 L ' : : ' '
Epaisseur d (nm) 0 25 50 75 100 125 150 175 200
Epaisseur d (nm)
Figure 11-31 : Variation des parametres de maille Figure 11-32 : Variation de la contrainte
pour des couches épitaxiées de BaTiO; de d’inadaptation S, pour des couches épitaxiées de
différentes épaisseurs [11-58] BaTiO; de différentes épaisseurs [11-58]
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Notons tout d’abord Sy la déformation de la maille élémentaire a la surface et S, sa
valeur dans le volume. L’état perturbé de la surface conduit & absorber une partie de la
déformation (de Sy a S,) avec une absorbance a. Celle-ci dépend du degré de perturbation de
la surface par rapport au volume. L’absorption de la déformation S(z) en fonction de la
profondeur z est régie en premiere approximation par 1’équation différentielle suivante :

dS(z)
T
Nous aurions pu inclure dans cette équation 1’effet de la couche critique en utilisant la

[S(2)-S, ] (11-174)

variable (z — z¢) au lieu de z (z; = 10 nm dans I’expérience de Petraru et co.). Pour garder la
simplicité du modele, nous négligeons ce point dans la suite.

Remarquons également que la déformation dans le volume, S, n’est pas nulle car il
s’agit de la déformation par rapport au parametre de maille du substrat (relation (II-172)). Si
la couche est suffisamment épaisse, son parametre de maille tend vers la valeur de ce
parameétre dans le volume du cristal et non du substrat.

La solution de 1’équation (II-174) est :

S(z)=S, +(S, S, )exp(-a z) (11-175)

Les données de Petraru et co. sont bien ajustées lorsque S, = 0,26 (valeur déduite du
travail de Petraru et co.), Sp = 2,85 et 1 / & = 96,2 nm. On retrouve bien I’épaisseur critique
d’environ 100 nm évoquée par Petraru et co. et une valeur a la surface de -2,6 comme attendu
(Figure 1I-32). Le pourcentage d’absorption est ici de 91 %. Cette valeur est trés importante
car I’interface substrat — couche épitaxiée est trés perturbée.

Dans le cas général, la déformation peut étre due aussi bien a un désaccord de maille

qu’a une contrainte appliquée. Dans le cas d’une contrainte d’inadaptation, on peut donc

trouver la contrainte qui s’exerce o en fonction de la déformation S. Puisque ¢ =C:S , et en
supposant pour simplifier une symétrie tétragonale, nous aurons Sy, = Syy # S;. Ainsi :
O-xx = O-yy = (Cll + Clz)sxx + CIZSZZ
0, = chzsxx + Cllszz =0 (II_176)

0,=0,=0,= 0

La relation entre S;; et Sy, est toujours du type :

C
S, =—2-%35, (11-177)
11
Ainsi, la contrainte dans le plan xy est :
C2
O-xx = GW = (Cll + C12 - Zij Sxx = Asxx (II_178)
11
La contrainte générée par I’inadaptation est :
o(z)=0,+(0,-0,)exp(-az) (11-179)

On a bien slr o, = A S, et op = A Sp. On a tracé la variation o(z) sur la Figure I1-33.
Celle-ci est assez importante a proximité de la surface car perturbée par la présence du
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substrat. Elle tend vers une valeur constante pour les grandes épaisseurs (contrainte dans le

volume), qui dans ce cas vaut o, = -0,94 GPa. Ceci conduit a la valeur
A =-3,6 GPa.
5
~~ - == ,O' -
S XX Tyy z
& o
2
b P
@] -
E St //
s |
Q -10}
-15 L . )
0 100 200 300 400 500

Epaisseur d (nm)

Figure 11-33 : Variation de la contrainte effective o en fonction de I’épaisseur d
Cas d’une couche mince épitaxiée de BaTiO3 sur un substrat de SrTiOa.

VI11-4-b- Polarisation en fonction de I’épaisseur

La polarisation due a I’application de la contrainte d’inadaptation est donnée par la
relation (II-157). 11 faut seulement adapter les coefficients a la situation rencontrée. La
contrainte imposée par le substrat est la contrainte uniaxiale oy (ou oyy). Si I’on néglige les

termes de polarisation d’ordre supérieur, il vient dans notre cas :
E, =2A,P’ +(2A2 + A44)(Py2 +P’ )P +24(T-T,)P +2(0,Q, +0,Q, )P, =0
E, =2A,P’ +(2A2 + AM)(Pf +P’)P,+24(T-T,)P,+2(0,Q,+0,Q,)P, =0  (II-180)
E, =2A P’ +(2A, + A, )(P} +P})P,+24(T -T,)P, +40,Q,P, =0

La polarisation pointe soit selon la direction X ou la direction y (polarisation dans le
plan), soit selon la direction z (polarisation hors plan). La résolution des équations (II-180)

conduit aux solutions :
. :(2A1+(2A2+A44))(6(T—T0)+0XX(2Q”AH—Q12( )))
Y 2(2A,+A,) - A, (24, +(2A, +A,))
(2A1+(2A12+A44))(§(T—TO)+0XX(Q12(2AU (2A,+A,))-Q 2A2+A44)))
2(2A,+A.) - A, (2A, +(2A, + A,))

Pour connaitre 1’évolution de la polarisation avec 1’épaisseur, il suffit dans les

(II-181)

P’ =

z

relations précédentes de remplacer la contrainte par son expression (II-179). L’évolution des
polarisations Py et P; avec 1’épaisseur obtenue est reportée sur la Figure 11-34.

I1 apparait ainsi que I’intensité de la polarisation varie selon la profondeur du matériau.
Ceci peut en partie expliquer I’écart entre ’expérience et notre modélisation en ce qui
concerne la variation de la température de Curie avec la contrainte appliquée. Dans 1’exemple
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développé ici, la contrainte diminue d’environ 90 % entre la surface et le volume. L’effet de
I’absorption de la contrainte par les dislocations qui joue ici doit également étre présent dans
les monocristaux. Les défauts ponctuels qui introduisent également des contraintes internes
doivent €galement jouer un role.

1,0 1,0
09 09l
0,81
07
06
= 0,5
O
= 04
o 0,3 03} Valeur massif
o2l 2 Vales massit o2k ) —
orf | P -
/ X Substrat 0.1 X Substrat
0’0 1 1 1 1 1 1 00 1 1 n 1 1 n 1 n 1 n
0 50 100 150 200 250 300 350 ? 0 50 100 150 200 250 300 350

Epaisseur d (nm) Epaisseur d (nm)

Figure 11-34 : Variation de polarisation spontanée P en fonction de I’épaisseur a la température
ambiante, en présence de I’effet du substrat compressif (& gauche) et extensif (a droite).

VIl-4-c- Choix du substrat

Lors de I’¢laboration du matériau, les caractéristiques du substrat fixent I’amplitude et
la direction de la polarisation dans la couche mince. Son choix est donc particuliérement
important. La Figure I1-35 présente 1’évolution de la polarisation dans une couche mince de
BaTiO; avec la contrainte due a I’inadaptation des parametres de maille. Selon la valeur de la
contrainte, la polarisation passe d’une direction a une autre. L’amplitude de la polarisation
dépend de la valeur de la contrainte, mais croit en valeur absolue avec o. Nous nous sommes
placés ici a la température de changement de phase T¢o. De ce fait, le changement de direction
de la polarisation s’opére a contrainte nulle. Il se produirait & une valeur de o donnée par la

relation (II-86) si I’on se plagait a une température T inférieur a la température de Curie.
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Figure 11-35 : Evolution de la polarisation Py, Py et P, en fonction de la contrainte du substrat
a la température de transition de phase T¢g
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VIII- Conclusion

Le modele que nous avons présenté dans ce chapitre pour décrire les propriétés des
ferroélectriques displacifs (polarisation, température de Curie sous contrainte, coefficients
caractéristiques ...) se fonde sur un développement de type Landau de 1’énergie libre.
Cependant, nous avons cherché a identifier les différents coefficients en terme d’énergies
thermique, mécanique et de polarisation en tenant compte des couplages qui peuvent
intervenir entre ces grandeurs. Cette approche se fonde sur le fait que, pour des
ferroélectriques displacifs, il existe une relation entre les effets mécaniques et les effets de
polarisation, une déformation générant une polarisation et vice et versa. Il en découle que ce
modele ne peut en aucun cas s’appliquer a la description des ferroélectriques ordre/désordre.

Contrairement aux approches classiques fondées sur la théorie de Landau, il n’est pas
utile ici d’introduire certaine loi « & la main ». On pense notamment a la loi de Curie qui n’est
jamais justifiée dans les approches classiques. On voit dans notre modele que celle-ci découle
directement du couplage pyroélectrique.

La confrontation aux données expérimentales est assez difficile. Le probleme est de
pouvoir disposer de suffisamment de résultats sur un méme monocristal. Les défauts jouent
un role considérable et les résultats varient énormément pour un matériau donné selon la
concentration de défauts. Un bon exemple est celui de la température de Curie qui augmente
avec la diminution de la concentration des défauts. Ainsi, un gros travail expérimental sur les
monocristaux serait a conduire afin d’obtenir des données cohérentes entre elles.

Nous n’avons pas cherché ici a exploiter toutes les possibilités offertes par la mise en
place de ce formalisme. De nombreux autres coefficients peuvent étre calculés que se soit
pour un matériau libre de toute contrainte ou bien soumis a un champ électrique ou une
contrainte mécanique. L’exemple de I’adaptation du paramétre de maille d’une couche
épitaxiée sur celui de son substrat est également un développement pratique parmi d’autres. I1
aurait également été possible, par exemple, de s’intéresser au probléme de 1’équilibre d’une
paroi de domaine a 1’équilibre dans un monocristal ou a celui de la symétrie de la maille
¢lémentaire du matériau dans des grains de différentes tailles. Chacune de ces applications
demande cependant un long travail de développement. De méme, I’introduction de contraintes
liées a la présence de défauts pourrait étre envisagée. A ce titre, il est intéressant de constater
que I’application d’une pression hydrostatique sur un ferroélectrique conduit a 1’abaissement
de la température de Curie. Ainsi, cette température caractéristique doit étre plus élevée pour
des matériaux possédant une faible concentration de défauts. C’est bien ce que montre
I’expérience.
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I- Introduction :

Les matériaux ferroiques sont, par définition, des matériaux contenant des domaines
séparés par des parois. Ces domaines sont des régions qui, selon la nature du ferroique,
présentent des moments dipolaires (ferroélectriques), des moments magnétiques
(ferromagnétiques) ou des déformations (ferroélastiques) présentant tous la méme intensité et
des directions identiques. Sous I’influence d’une force (nous dirons dans la suite une
excitation A4), qui peut étre due a I’application d’un champ électrique E, d’un champ
magnétique A ou d’un contrainte mécanique o, la paroi se déplace et induit une réponse
électrique (déplacement D), magnétique (induction B) et/ou élastique (déformation ¢) selon la
nature du matériau. Cette réponse est notée R dans ce qui suit.

Le but de ce chapitre est d’élaborer un modele permettant de décrire la vibration d’une
paroi dans un ferroique displacif. Nous n’envisagerons pas le cas d’un matériau
ferromagnétique ni d’une excitation par un champ magnétique. Par soucis de simplicité, on
suppose que I’excitation est sinusoidale, des excitations périodiques, plus complexes, pouvant
étre utilisées en réalisant une décomposition en série de Fourrier. De méme, une excitation
d’intensité constante peut étre incluse dans le modele en réalisant une transformation de
Laplace inverse. Il est donc en théorie possible de traiter le cas d’une excitation quelconque
en ayant uniquement connaissance du cas sinusoidal. Dans ce qui suit, la variation au cours du
temps de I’excitation A(¢) est donnée par :

A(r) = 4, exp(iar) (11-1)

Ao représente I’amplitude de I’excitation et @ sa pulsation. On a noté i = J-1.

Il est important dans cette premiére approche de se placer dans un cadre de travail
quelque peu simplifié. Il s’agit ici de décrire le mouvement d’une paroi qui se trouverait
placée dans le volume du matériau (dans un endroit quelconque) comme Louis Néel I’a fait
pour décrire les propriétés des matériaux ferromagnetiques [111-1]. Nous n’allons pas étudier
ici le déplacement d’une paroi dans un milieu parfait, celui-ci ayant été étudié et explicité par
exemple par Fatuzzo et Merz [I11-2]. Nous nous intéressons plutdt ici aux mouvements d’une
paroi en interaction avec les défauts du matériau.

On peut aisément étendre ce cadre tres restrictif au cas de plusieurs parois paralleles
entre elles pour peu que leur nombre reste constant. Cette situation correspond grosso modo a
ce qui se passe dans les matériaux monocristallins tant que I’intensité de I’excitation ne
dépasse pas le seuil de création de nouvelles parois. Dans un matériau contenant peu de
défauts et si I’on néglige les effets de surface (la ou les parois sont plus facilement générées),
on peut raisonnablement supposer que ce seuil est assez élevé, suffisamment pour qu’il ne soit
pas franchit dans les conditions habituelles d’utilisation des matériaux. On peut également
tenir compte de la génération ou de la coalescence des parois si I’on dispose d’un modele
permettant de trouver la densité de parois en fonction de la température et des champs
appliqués. On exclu ici les effets de surface qui répondent a des mécanismes différents et que
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I’on peut négliger si I’épaisseur du matériau est suffisante. On utilise généralement le concept
de couche morte pour tenir compte de ces effets de surface.

De nombreuses études ont été publiées sur le déplacement des parois de domaine.
Cependant, a notre connaissance, tous ces travaux ne prennent pas en compte I’interaction de
la paroi avec les défauts du matériau, ce dernier étant supposé parfait. La plupart des
matériaux utilisés dans les systemes électroniques sont des matériaux « d’usage courant » ou
la pureté n’est pas forcément le premier des soucis. Ceux-ci comportent donc une certaine
densité d’impuretés qui peuvent accrocher les parois. Au final, le comportement d’une paroi
est plus dicté par I’interaction qu’elle a avec les défauts plutdét que par les équilibres
d’énergies internes (électrostatique, mécanique, magnétique ...). La description qui suit tient
compte de cet aspect et cela dictera un certain nombre de choix sur le degré de raffinement du
modele.

Il est ainsi supposé que la paroi peut étre modélisée par un plan rigide qui se déplace
[111-3, 111-4]. Bien sdr, il ne s’agit la que d’une approximation, I’observation directe des parois
montrant des déformations importantes (forme de crépe ...) [III-5, 1l11-6]. Pour les parois
magnétiques, Baldwin [I11-7] a montré que le modéle du plan rigide était tout a fait suffisant
pour rendre compte des effets de courbure des parois. Ainsi, nous supposons que son résultat
peut s’étendre aux différents types de parois.

Nous allons également estimer que les dislocations n’ont que peu d’impact sur le
déplacement des parois de domaine. Cela revient a négliger dans la suite les forces de Peierls
[111-8]. On suppose également que les autres types de défauts étendus sont en tres faible
densite et que leur réle est négligeable.

Nous supposerons enfin que le domaine en fréquence étudié est celui des fréquences
basses, c'est-a-dire inférieures aux fréquences de résonance (~ 10* Hz). Nous nous limitons
de fait aux problémes de relaxation.
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I1- Modélisation de la vibration d’une paroi

On souhaite ici décrire le comportement d’une paroi de domaine dans un monocristal.
Sous I’action d’une excitation sinusoidale appliquée (force motrice), la paroi se déplace hors
de sa position d’équilibre et subit des forces de rappel et de frottement. Nous allons tour a tour
expliciter ces forces afin d’obtenir I’équation du mouvement de la paroi. Sa résolution permet
d’obtenir I’expression du déplacement de la paroi.

Pour simplifier I’exposé, nous allons supposer, dans un premier temps, que la force
excitatrice est un champ électrique. A partir de cette premiére expression, on pourrait
généraliser I’approche a d’autres types d’excitation.

Nous avons vu dans le premier chapitre que les parois en interaction avec des défauts
pouvaient soit &tre accrochées et vibrer autour de leur position d’équilibre, soit sauter de site
en site. Le probleme de la vibration dans son site d’accrochage est trés similaire a celui d’un
oscillateur harmonique et les propriétés de vibration vont surtout dépendre les propriétés des
défauts. Par contre, il est plus difficile de décrire le mouvement de saut de site en site d’une
paroi. Nous nous intéresserons donc ici qu’a la vibration de parois.

I1-1- Bilan des forces

Le probleme du déplacement de la paroi di a I’application d’une force sinusoidale se
décrit en termes d’oscillateur soumis a un régime forcé. Outre la force motrice imposée, il faut
déterminer les forces de rappel, d’inertie et de frottement. Remarquons au préalable qu’il est
beaucoup plus simple de travailler non pas avec des forces, mais avec des densités d’énergie,
la surface de la paroi intervenant dans toutes les expressions. En effet, une force par unité de
surface (une pression) est bien équivalente a une densité d’énergie.

Dans ce qui suit, nous allons noter x(7) le déplacement du centre de masse de la paroi
par rapport a sa position d’équilibre. Notons que selon la nature de cette paroi, ce déplacement
ne se fait pas forcément dans la direction du champ appliqué. Nous détaillerons ce point dans
ce qui suit.

1I-1-a- Force motrice

Supposons un ferroélectrique displacif. Sous I’effet du champ E(¢) appliqué, les
moments dipolaires qui ne sont pas alignés dans la direction de ce champ ont une certaine
probabilité de basculer dans une autre direction. Si I’on reste dans le cadre d’intensités
modérées, ce sont les dipbles situés a proximité d’une paroi qui auront la plus grande chance
de basculer [111-9]. La probabilité de basculement en dehors de cette zone est négligée puisque
ceci reviendrait a générer une nouvelle paroi. Les parois se déplacent pour que le volume des
domaines dont la polarisation est orientée selon la direction du champ appliqué augmente, et
cela par basculement progressif des dipdles (Figure 111-1).
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Figure 111-1 : Schéma représentant le déplacement x de parois en présence d’un champ électrique E appliqué.
La partie grisée représente la position de la paroi a l’équilibre, la partie hachurée celle apres action du champ.

La force F,, exercée par ce champ sur la paroi est liée a la présence de charges de
polarisation qui se développent sur la surface S de la paroi. Aprés application de la force, la
paroi s’est déplacée, ce qui a conduit a une certaine variation de polarisation AP due au
basculement des dipdles. Cette variation AP induite par un déplacement Ax de la paroi est une
constante caractéristique du matériau car on suppose que ce dernier est homogéne (pas de
variation spatiale dans I’intensité p des moments dipolaires).

On peut facilement calculer le travail de la force en considérant une paroi ayant la
surface d’une maille cristallographique (surface S = a®) et ne se déplacant sous I’action de la
force que d’une longueur de maille a (déplacement x = a). Dans ce cas, un seul dipdle a
basculé et la variation de polarisation est simplement donnée par AP = (¢ p)la®, avec p le
moment dipolaire porté par la maille et ¢ = (1 - cos¢) le parametre permettant de tenir compte
du type de basculement (¢=1si ¢ =90°, ¢=2si ¢ = 180°, etc). Le travail de la force dans le
champ E est donné par :

W:(;%ona (111-2)

On préfere généralement manipuler la polarisation plutét que le moment dipolaire.
Ainsi, on utilise la polarisation maximale de I’échantillon Ps qui serait celle qu’aurait
I’échantillon si tous ses dipbles étaient orientés dans la méme direction et le méme sens. En
bonne approximation, on peut prendre pour Ps la polarisation spontanée mesurée
expérimentalement sur un monocristal trés pur. Puisque Ps = p/a®, on a pour le travail :

W =(gPE,)a (111-3)
Si I’on revient au cas général, la force s’exprime par [I11-10, 111-11, 111-12] :
F,=|E,~(2-¢)E,|-(SAP) =TS E,AP (111-4)

Ej et E| représentent respectivement la composante paralléle a la paroi du champ et la
composante perpendiculaire. Si « est I’angle formé par le champ et la polarisation, on a
Ej = Eycos a et E; = Egsin a. La Figure I11-2 indiqgue comment se déplace une paroi sous
selon I’orientation relative du champ pour des parois a 90° et 180°. Lorsque I’angle « est de
90° pour des basculements a 180°, la paroi ne se déplace pas (Figure I11-2 en bas a droite). Il
en est de méme lorsque I’angle est de 45° pour un basculement a 90°.

I" est ainsi un facteur qui tient compte de I’orientation relative de la paroi par rapport
au champ.
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Figure 111-2 : Sens de déplacement d’une paroi (symbolisé par la fleche double) selon le type de basculement
(90° en haut, 180° en bas) et selon la direction du champ appliqué
(parallele a la paroi a gauche et perpendiculaire a la paroi a droite)

La force motrice s’exergant sur une paroi s’exprime finalement par :
F . .
?’”zfoeXp(Ia)t):gF(EOPS)eXp(Ia)t) (111-5)

Outre la dependance temporelle, on reconnait dans la force motrice I’énergie
électrostatique Ey Ps, I’effet de I’orientation de ces parois T et celui du type de basculement ¢.

A partir de cette expression développée pour le champ électrique, on peut généraliser &
d’autre type d’excitation. Les ingrédients seront les mémes hormis I’énergie. En notant Ay
I’amplitude de I’excitation et Rs la valeur de volume de la fonction conjuguée, on a :

£, = foexp(iot) =g T (4,R; )exp(iot) (111-6)

Avant de terminer cette partie, on peut calculer la constante caractéristique dP/dx. En
effet, en reprenant le raisonnement effectué pour le travail, on peut écrire :

AP dP P,
— === -7
Ax dx ] a ( )
La généralisation de ce résultat conduit a :
dR R
—=¢= (11-8)
dx a

1I-1-b- Force d’inertie

La force d’inertie est simplement donnée par le produit de la masse de la paroi et de
son accelération. Le probléeme de la masse effective d’une paroi a été discuté dans la
littérature et I’on peut citer le travail de Arlt et Pertsev sur le sujet [I11-13]. Cependant, nous
nous restreignons ici au domaine des fréquences de relaxation (fréquences inférieures a celles
des micro-ondes). Si I’on examine le comportement d’un oscillateur harmonique en régime
forcé, une relaxation correspond mathématiquement au cas d’une résonnance avec une force
d’inertie négligeable [I11-14, 111-15]. Cela revient a dire que I’on travaille a des fréquences
telles que «® << k / M avec k le coefficient total de rappel et M la masse de la paroi. Nous
considérons donc ici que la force d’inertie est toujours négligeable devant les autres forces.

£=0 (111-9)
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1I-1-c- Force de rappel

La force de rappel s’exprime a I’aide du coefficient de rappel & sous la forme :
f. =—kx(t) (111-10)

Pour cette force, il faut distinguer les contributions intrinseques et extrinséques, cette
derniere étant toujours liée a la présence de défauts dans le matériau. Il est généralement
consideré que seule la contribution extrinseque est importante [111-16].

Lorsque la paroi est en vibration, elle est dans ce cas accrochée sur un deéfaut. Le
coefficient de rappel dépend essentiellement de la forme du puits de potentiel généré par le
défaut et auquel la paroi est soumise. On a donc :

k=k,=C" (1m-11)
Par contre ko dépend du type du défaut et il est difficile de donner plus de precision sur
sa valeur.

1I-1-d- Force de frottement visqueuse

La force de frottement s’exprime a I’aide d’un coefficient de frottement A que
multiplie la vitesse de déplacement de I’objet considéré. On a donc :
[ =—2%(t) (11-12)
Lors du déplacement de la paroi, plusieurs sources de frottement agissent, certaines
intrinséques au matériau, d’autres extrinséques. Parmi ces dernieres, on peut considérer les
défauts. Ceux-ci vont venir géner la déformation de la cellule pour passer d’un état a un autre
lors du passage de la paroi. Dans une approche simple, et considérant une répartition
homogéne des défauts dans le volume du matériau, ce phénoméne peut étre pris en compte
par le biais d’un coefficient de frottement indépendant des contraintes externes appliquées. Ce
coefficient est noté Ay dans ce qui suit :
A=1,=C" (111-13)
On peut se demander dans quelle mesure ce coefficient peut dépendre de la

température. Combs et Yip [111-8] ont réalisés des simulations qui indiquent que le coefficient
de frottement possede la variation suivante avec la température :

B
A=A, exp(—m] (111-14)

Ao est une constante. B, également une constante, peut étre assimilée a une énergie
d’activation. Compte tenu des résultats du chapitre I, nous serions enclins a remplacer Tco
par la température 7 (température de I’état de référence).

I1-2- Equation du mouvement

Dans le régime de vibration, I’application du principe fondamental de la dynamique
permet d’obtenir sans difficulté les propriétés de déplacement de la paroi.
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Le bilan des forces exercées sur la paroi nous permet d’appliquer le principe

fondamental de la dynamique. Ceci conduit a écrire :
Ax(t) + kx(t) = f, exp(iot) (111-15)

Les coefficients A4, k et fo sont définit respectivement dans les équations (111-13), (111-11) et
(111-5).

Puisque fo, k£ et A sont indépendants de x(¢), la solution en régime permanent de cette
équation différentielle du premier degré est :

filk

x(t)=—2>——

) 1+iwAlk

Dans le régime de vibration, I’intensité de I’excitation appliquée est faible, la paroi
effectue des vibrations autour de son point d’équilibre. Ona A = Ay et k = ko, il vient :

exp(iwr) (111-16)

T = To =i= c*
k,
tans, = wr, (I11-17)
r te
Ve =70 = fo :g_Rs:C
KAk
Ainsi :
]/ .
t) = exp(iwt 111-18
x() 1+ia)rA° p( ) ( )

D’un point de vue physique, le frottement induit une réponse en retard par rapport a
I’excitation. 1l est donc intéressant d’introduire le déphasage & dans I’équation précédente :

Xoib (t) =7 Ao expl:i (0)2‘—5)] = Xovi exp(ia)t) (|||-19)

La réponse du matériau est donc un simple décalage dans le temps par rapport a

I’excitation et la paroi se comporte tel un oscillateur harmonique en régime forcé.

L’amplitude du déplacement est simplement donnée par celle du champ excitateur multipliée

par y tandis qu’il présente un déphasage dans le temps. Ce déphasage est donne par les
relations :

exp(_ié‘):l;a)rz
1+(wr)
1 (11-20)
cosdz—z; sin5:L2; tan o = ot
1+(or7) 1+(wr7)

Le comportement de la paroi dépend ainsi a la fois du déphasage o et de I’amplitude
de la réponse par rapport & I’action Ry = y Ao (ne pas confondre Rs et Ry) soit, au final, des
parametres A et k£ qui interviennent dans le frottement et le rappel.

Compte tenu de (111-19) et de (111-20), I’amplitude réelle du déplacement est :

! gr AoRs Ao
X ib = = -
o e (r,) e 1+ (0n) (11-21)
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11-3- A propos du temps de relaxation

Le temps de relaxation r apparait dans notre modele comme le rapport entre le
coefficient de frottement et le coefficient de rappel. Il dépend ainsi du type de défaut
considéré. Lorsque I’on a plusieurs type de défauts présents, ou disons plutdt une certaine
distribution de défauts, on procéde en introduisant une « distribution de temps de relaxation »
g(7) [I1-20]. Le probleme est donc de trouver la fonction g(z). La nature et les
caractéristiques de ces defauts sont trés diverses et il est difficile de prévoir une approche
générale a ce probleme. Ordinairement, on considere soit une distribution de niveaux discrets,
soit une distribution exponentielle, cette derniere se rencontrant plutdt dans des matériaux
présentant un caractére amorphe plus ou moins marqué ou contenant des défauts nombreux et
variés. Il faut aussi remarquer que tous les défauts n’accrochent pas les parois de domaine...

Nous allons ici d’une part faire état des approches empiriques généralement utilisées et
nous tenterons de donner quelques pistes pour modéliser le phénomeéne.

1I-3-a- Approches empiriques

Le temps de relaxation est une grandeur que I’on peut facilement obtenir par le biais
des coefficients caractéristiques (permittivité ...) en réalisant par exemple des mesures en
faisant varier la pulsation du signal excitateur (spectrométrie diélectrique). Il ressort de ces
expériences qu’il est bien rare de pouvoir attribuer un temps unique de relaxation a la
grandeur mesurée. On a cherché depuis longtemps a obtenir des distributions de temps de
relaxation permettant de rendre compte des phénomenes rencontrés. Deux approches ont vues
le jour: d’une part la mise au point de méthodes permettant a partir des données
expérimentales de remonter a la distribution g(z). On peut citer par exemple les articles de
Ktitorov [I11-21] et Aslani et Sjogren [I11-22] par exemple sur le sujet. Les distributions
obtenues sont souvent difficiles a interpréter en termes de processus microscopiques. D’autre
part, on a cherché a décrire les variations des coefficients caractéristiques en fonction de la
pulsation par des expressions empiriques auxquelles sont associées des distributions
particulieres g(z). Par exemple, pour la permittivité &(w), les expressions les plus couramment
utilisées sont celles de Cole et Cole [I11-23], Davidson et Cole [I11-24], Havriliak et Negami
[111-25] ou de Kohlrausch, Williams, Watts [111-26] pour lesquelles g(z) est connue.

Les distributions de temps de relaxation associées aux quatre approches précédentes
sont données par :

1 sinz(1-a)
gCC(T):Ecosh[aln(ro/r)—cos;z(l—a)]
. B
gDC(T):M( 4 ]si <z, (111-22)
r \r,—-7
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aff .
gn(r) ot LR S0
”[(r/ro) +2(zl7,) COSa7z+1}

o () = li[(iﬂl sinzpI T (15+1)

I(/+1)

sin
(r/7,)" +cosar

a et gsont des parameétres compris entre 0 et 1.

La distribution de Cole et Cole est symétrique en échelle In(z), ce qui n’est pas le cas
pour celle de Davidson et Cole. Cependant, il est difficile de trouver une interprétation
microscopique a ces expressions malgré une nombreuse littérature sur le sujet.

L’intérét des expressions empiriques réside dans le fait qu’elles rendent compte de
maniere assez correcte de la réalité. Pour les matériaux ferroiques, I’approche de Cole et Cole
est bien souvent utilisée, dans une moindre mesure celle de Davidson et Cole. Dans le cas de
solutions solides, on peut cependant avoir un passage progressif de I’approche de Cole et Cole
a celle de Davidson et Cole avec la fraction solide [111-27]. Ce point indique que la
distribution réelle évolue d’une forme & peu prés symétrique a une autre totalement
dissymétrique.

1I-3-b- Modélisations

A notre connaissance, il n’existe pas de modélisation de la distribution des temps de
relaxation pour les matériaux ferroiques. Nous allons proposer ici une premiéere approche
théorique. Pour cela, supposons que le niveau d’énergie d’un piége est proportionnel au temps
de relaxation associé a ce piege. Ainsi, plus le piége est profond, plus le temps de relaxation
est long, ce qui parait logique en premiére analyse. Il reste simplement a définir la forme de la
distribution énergétique des piéges. Celle-ci peut étre soit une distribution discrete, soit une
distribution exponentielle.

Prenons tout d’abord le cas d’une distribution de piéges discrets. Si I’on a un certains
nombre de niveaux discrets, on peut en premiére approximation les remplacer par une
distribution uniforme. Kamba et co. [111-28] ont justement utilisés une distribution uniforme
de temps de relaxation et montré qu’elle est compatible avec I’approche de Cole et Cole.

Onaalors:

g(e)=a si g<e<e, 123
g(e)=0 autrement (-23)

Pour rendre correctement compte de I’expérience, ils montrent en particulier que la
borne inférieure doit étre une fonction de la température 7. Ils indiquent plus précisement que
la borne inférieure suit une loi de Vogel-Fulcher avec 7. On peut ainsi imaginer que, sous
I’effet de I’énergie thermique, les niveaux d’énergie les moins profonds ne peuvent plus
accrocher les parois et, de ce fait, la borne inférieure effective n’est pas placée a zéro mais a
I’énergie e1(7).
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Dans le cas d’une distribution exponentielle, on peut comme précédemment supposer
que le temps de relaxation zest proportionnel a I’énergie e du niveau de piege concerné. On a
ainsi :
g(e)=g exp[—ij (111-24)
EC
go et ec sont des constantes qui reglent la distribution (ec représente I’énergie
moyenne des pieges). Comme précédemment, les pieges les moins profonds (ou ayant les
temps les plus courts) ne peuvent plus constituer des centres d’épinglages permanents a cause
de I’énergie thermique. On peut en effet considérer que la probabilité pour que I’énergie
thermique décroche la paroi est donnée par la statistique de Boltzmann :

S

P(e)= exp(—ﬁ] (111-25)

B

La distribution « efficace » a la température 7 est ainsi donnée par :

g(€)=g, exp(—éj{l—exp(—k%ﬂ (111-26)

g(€) passe par un maximum ainsi que I’indique la Figure 111-3. Selon les valeurs
relatives de ec et de kg7, la distribution est plus ou moins symeétrique. Elle se rapproche soit
d’une distribution associée a I’approche de Cole et Cole, soit de celle associée a I’approche de
Davidson et Cole. La distribution de temps de relaxation associée est :

g(r)=g, exp(—ij{l—exp(— aéTﬂ (111-27)

a est une constante permettant de passer des énergies aux temps de relaxation.

S L-expl-elkT)

0,6

g(e) (ua.)

0,4

0,2

0’0 Il Il
0,01 01 1 10
e (ua)

Figure 111-3 : Exemple de fonction g( €) correspondant a la distribution efficace des piéges.

Ces petits modeles, assez simples, ont le mérite de donner des distributions de temps
de relaxation issus uniquement d’élements microscopiques. Des améliorations sont bien sQr
nécessaires. On peut penser notamment au réle de I’énergie apportée par une force externe tel
un champ électrique ou une contrainte mécanique continue.
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I11- Coefficients caractéristiques

Malgré les progrés en matiere de microscopie, il reste toujours assez difficile de
pouvoir observer directement le mouvement des parois avec une grande précision. De ce fait,
il faut sonder ces déplacements de fagon indirecte. Le moyen le plus simple est d’obtenir des
valeurs sur des quantités faciles a mesurer et qui dépendent directement du déplacement des
parois. Parmi les choix possibles, les coefficients caractéristiques (voir chapitre 1), tels la
permittivité, le coefficient piézoélectrique ..., sont de tres bons candidats. De surcroit, ils font
parti des grandeurs clefs pour caractériser un matériau en vue d’une utilisation technologique.

Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser plus particulierement aux coefficients
obtenus suite a une variation du champ électrique, soit la permittivité et le coefficient
piézoélectrique. Nous ferons en particulier une description assez détaillée en ce qui concerne
la permittivité. Nous étendrons les raisonnements aux coefficients obtenus par variation de la
contrainte mécanique (coefficient élastique et coefficient piézoélectrique). Nous ne
développerons pas ici les autres coefficients bien que rien a priori ne I’empéche si ce n’est la
place prise et le caractere répétitif des calculs.

Le modele établi précédemment est valable pour décrire le comportement d’une paroi
unique. Il faudrait donc introduire une fonction N(A4,..s, T) pour tenir compte de I’effet de la
densité de parois. Cependant, nous allons ici rester dans le cadre des amplitudes d’excitation
modérées ce qui ne permet pas de faire varier le nombre de parois présentes dans le matériau.
Nous aurons donc N(4ss, T) = C*. Aussi allons-nous réaliser les calculs pour une seule paroi
(N = 1 de fagon arbitraire). Nous introduirons cette fonction N(A,.s, T) plus loin dans ce
chapitre lorsque nous décrirons des excitations plus importantes.

I11-1- Permittivité et polarisation

1lI-1-a- Expressions associées a la vibration

Dans le probléme de déplacement de parois qui nous incombe ici, le champ électrique
appliqué est sinusoidal. La densité de parois étant constante, on suppose en premiére
approximation que la polarisation, qui est la réponse a un champ électrique, est également
sinusoidale mais qu’elle présente un retard ¢ par rapport au champ électrique. On a ainsi :

E(t)=E,exp(ior)

111-28
P(t)=Pexp(iot)exp(-i5) ( )
La permittivité complexe & est donnée par la dérivée de P par rapport & E, soit :
OP(t) oOP(t) o ioP(t) P(t
L OP()_oP() o _ioP() _P() 129
OE(t) ot OE(t) iwE(t) E(t)
Avec (111-28), il vient ainsi :
P .
8=E—°eXp(—l5) (111-30)

0
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En explicitant les parties réelle et imaginaire, on obtient :
. P . .
e=¢'—ig"=-2(coss —isins) (111-31)
0

En combinant la relation précédente avec I’expression de P dans (111-28), il vient :
P(t)=E,(coswt +isinwt)(&'—is") (111-32)
Si I’on prend la partie réelle, on a :
P'(t)=E,| & cos(at)+&"sin(at) ] (111-33)

En introduisant le facteur de pertes tand = &”/ &, on peut réécrire la polarisation sous
la forme :

P'(t)=E(t)&'[1+tan 5 tan (o) | (11-34)

Cette approche est qualifiée « d’approche diélectrique » [I11-27]. Elle permet dans le
cadre des excitations de faible amplitude d’obtenir la permittivité (relation (I11-31)) et la
polarisation associée (relation (111-34)).

Pour obtenir la permittivité et la polarisation, il nous reste a expliciter les parametres
Py et 6. Le déphasage o a déja été déterminé de fagon générale (relation (111-20)) et il dépend
du temps de relaxation z:

exp(-16) = (111-35)
1+(or)

Pour obtenir I’amplitude de la réponse Py, on utilise @ nouveau I’équation (111-29).
Cependant, le modele de déplacement de paroi développé précédemment ne nous permet pas
d’accéder directement a la polarisation mais donne la variation dans le temps de la position x
de la paroi par rapport a sa position d’équilibre (le probleme de projection sur la direction du
champ a été pris en compte dans I’écriture de la force motrice). Ainsi, on écrit :

e=d—P=d—Pﬁﬂ (111-36)
dE dx dt dE

Il est intéressant de noter que la permittivité due aux parois dépend principalement de
la vitesse dx/dt de déplacement de ces parois.

Le premier terme de I’équation (111-36) a déja été déterminé (voir équation (111-7)) :

ar _ gi (1-37)
dx a
Comme précédemment, on a :
de dt iox (1) B x(t)
di dE iwE(1)  E(1)

Compte tenu de I’expression de x(¢) (relation (111-19)) et de E(¢) (relation (111-28)), on

trouve :

(111-38)

x(1) %k exp[i(a)t—é)]
E(t) E,exp(iot)

=7, exp(-i5) (111-39)
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L’equation (111-36) devient ainsi :

dP dx P, . .
E=———=¢c—y,exp(-10)=Acexp(-io 111-40
g =S Yeexp(-5) p(-i5) (111-40)
Avec I’expression (111-35), la permittivité complexe s’exprime en toute generalité par :
A
g=——F (111-41)
l+iwr

Les parties réelle £ et imaginaire & de la permittivité complexe s’écrivent alors :

1 - _A T
m’ &'(@)= EW (111-42)
On peut a ce stade introduire également I’effet de la distribution de temps de
relaxation g(z) [111-20]. On a alors :

&'(w)=Ae

! T g(z-) 14 T a)z—g(z-)
g'(w)=As| ——=d(In7) ;&"(w)=As| ———=d(In -
(@)= e ] ey 4ne) ie(@)=ae [ 20 S d(ine) (111-43)
Si I’on porte & et & en fonction de o, on observe une relaxation. En effet, pour les
faibles champs appliqués, nous avons vu :

Tp = 7o et Vs =70 (“I'44)
L amplitude Acet le temps 7 de relaxation sont ainsi des constantes.
Ag,=C"etr, =C" (111-45)

Le comportement de la relaxation est de type Debye (Figure 111-4).

! 1 14
&m(a)) :Agwhm ; gwb(w) =Ag

a)Tvib

b m (111-46)

On peut aussi noter que le facteur de pertes, tan o, = &"vin | €\ip, €St Simplement
proportionnel a .

101: T T T

vib vil
0
10°F i

gvib / A gvib
T
@3
hs

10 10°

Figure 111-4 : Relaxation de type Debye : représentation de la permittivité réelle et de la permittivité
imaginaire en variable réduites. Les pentes des asymptotes sont indiquées sur la figure.

En tracant £(w) et &'(w) en échelle doublement logarithmique (Figure 111-4), on
obtient des droites pour les comportements asymptotiques (&'(w) et &'(w) évoluant en
puissance de @). Si I’on note m I’exposant de la fonction puissance avant relaxation et n + 1
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celui apres relaxation, on trouve la relation m + n = 1 comme indiqué par Jonscher [111-20].
Cette relation, trés générale, est typique des phénomenes de relaxation.

La variation de la polarisation s’obtient toujours par la relation (111-34). De plus, en
injectant I’expression de la permittivité (111-41) dans la polarisation complexe (111-32), on a:

P(t)=E,exp(iot) Azexp(-is) = B exp|i(wt-5) ] (11-47)

soit : P,(t)=¢,(o)E(t)[1+tan(er)tans,, | (111-48)

On reconnait I’équation parametrique d’une ellipse dont I’axe principal est une droite

de pente &,;(w) et dont I’ouverture est proportionnelle a tand,;,. Compte tenu de la symétrie

de chaque demi-période, on peut également écrire sous la forme conventionnelle pour un
cycle en polarisation (distinction artificielle des deux branches) :

P, (t)=¢, (@) E(t)[ 1+ tan(er)tan s, | (111-49)

Attention, le temps ¢ ne court ici que sur une demi-période.

Il faut souligner que le cycle P - E n’admet pas a proprement parler d’hystérése, celle-
ci n’étant qu’apparente et liée a la présence des pertes. On peut mettre cet effet en évidence en
tracant le cycle (mineur) en polarisation pour diverses valeurs de la pulsation o (Figure I11-5).
On choisit la pulsation de relaxation ay = 1/7,,, la moitié et le double de cette pulsation, et
des valeurs trés petite et trés grande par rapport a ay (disons 1/50 et 50 fois ax).
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Figure I11-5 : Cycles mineurs P - E dans le régime de vibration pour diverses valeurs de la pulsation @.
De gauche a droite et de haut en bas, @/ @y, = 1/50, 1/2;1; 2, 50.
Deux phénomeénes sont notables lorsque la pulsation augmente :

e La pente de I’axe principal de I’ellipse diminue graduellement puisque celle-ci
est donnée par la partie réelle de la permittivité. L’équation (111-46)) ainsi que
la Figure I11-5 indiquent bien cet effet. On remarque aussi que la variation de
pente est assez faible lorsque o < ax.
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e L’ouverture du cycle passe de zéro a un maximum avant de revenir a zéro.
Cette ouverture est liée a la partie imaginaire de la permittivité. De nouveau,
I’équation (111-46)) ainsi que la Figure I11-5 indiquent bien cet effet.

11I-1-b- Expressions associées aux sauts

Pour le saut de paroi de domaine, la détermination de la force de rappel % et de la force
de frottement A est plus délicate car ces deux forces dépendent de I’amplitude de I’excitation.
Nous admettrons ainsi, conformément aux travaux de Boser [I11-29] et aux observations
expérimentales [111-27] [I11-30] [111-31], que la permittivité liée aux sauts de parois de
domaine peut s’écrire sous la forme :

e (0)=a'E,; & (0)=a"E, (111-50)

saut saut

Les facteurs «” et a” dependent de la nature du matériau et sont en premiere
approximation indépendant de . lls dépendent également de la densité de défauts présents
dans le matériau et sont inversement proportionnel a celle-ci [I11-29]. De plus, I’expérience
montre également que le facteur de pertes lié aux sauts, donné par le rapport de a”et de o,
est quasi-identique a celui de la vibration [111-27]. Nous pouvons donc écrire :

tand, , ~tand, = wr, (111-51)

Les expressions de la permittivité réelle et du facteur de pertes étant connues, la
polarisation s’écrit :

P, (1)=(a'E,)E(t)[1+tan(er)tan s, | (111-52)

saut

Le cycle mineur en polarisation est reporté sur la Figure 111-6. Cette représentation est
purement théorique puisque, dans I’expérience, le régime de vibration se superpose toujours
au régime de saut (il faudrait une seule paroi dans le matériau pour éviter ce probleme).

1,0
08
0,6 |-
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0,2 |-
0,0
02 F
04+
06}
08}

_]_'0 L L L L L L
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

E/E,

P/P,

Figure 111-6 : Cycle mineur en polarisation pour le régime de saut. La polarisation est normalisée.

1I1-1-c- Permittivité des parois — Loi hyperbolique

Puisque les permittivités liées aux vibrations et aux sauts des parois sont connues,
nous pouvons écrire la permittivité due a I’ensemble des mouvements des parois. Les
permittivités &, et &g, sont fortement dépendantes des propriétés des défauts. Ceux-ci sont
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de diverses natures (plusieurs profondeurs) et de densités variées. De ce fait, la limite entre les
régimes de vibration et de sauts varie d’un type de défaut a un autre. 1l faut aussi tenir compte
des diverses orientations que peuvent prendre les parois par rapport au champ. Pour un
matériau ayant une densité de parois N constante, chaque paroi du matériau, a un champ
excitateur donné, est soit en régime de vibration, soit en régime de saut. On peut rendre
compte de la permittivité réelle globale &', liée aux mouvements des parois en faisant la
moyenne quadratique entre la permittivité &',;, due aux vibrations et celle &’s,,, due aux sauts.

En effet, &' est proportionnelle a I’écart moyen a la position d’équilibre L_b des parois en

vibrations et &, a I’écart moyen a la position d’équilibre L des parois en sauts [I11-29].

saut

L’ecart moyen global est ainsi donné par :

L=yL, +L_ (111-53)

saut

On peut finalement, compte tenu des équations (111-45) et (111-51), écrire [111-30] :

v’vall = V 8:5) + gs’zzzut = g:; + (a'EO )2 (I I |-54)

Pour la partie imaginaire, en introduisant les facteurs de pertes, tan &, = &"vin | €\ip €1
tan S = &"saue | Esaur €1 €N SE SOUVENANt de la relation tand,,, =~ tand, = wz,, on obtient, en

saut

5

premiére approche, une loi similaire a celle de la partie réelle [111-18] :

g, =+ el +(a'E,) (11-55)

wall vib

On retrouve en premiere approximation la loi hyperbolique (voir le chapitre 1), loi
observée expérimentalement [11-27] [I11-30] [I11-18]. Les facteurs a’ et «” sont maintenant
des valeurs moyennes qui rendent compte de la distribution de la profondeur des défauts,
c'est-a-dire de la distribution des valeurs de E.. lls dépendent également de la distribution de
la densité de ces défauts, soit de la distribution des valeurs de op.

Il est toujours possible d’introduire un champ seuil E;; tel que E'y = a1 &% €t
E'"m=a’l &% Onaalors:

2 2
Sw'vall = 8‘:”) 1+( EO ] ’ g:'all = gt”:b l+(§v: j (I I I-56)

thl

Si pour faciliter I’interprétation nous prenons le cas ou il n’y a qu’un seul type de
piége dans le matériau, plusieurs remarques concernant les facteurs a’et a”peuvent alors étre
formulées :

e Expérimentalement, les facteurs «’” et «” ont une variation inversement
proportionnelle a la densité de défauts pp [111-27] [111-29] [111-31] [111-32].

e Les facteurs o’ et a” ont une variation inversement proportionnelle a la
profondeur des pieges. Ainsi, un matériau dur (avec des piéges profonds) a un
comportement différent d’un matériau mou (pieges peu profonds). Le champ
seuil £, est ainsi plus faible pour un matériau dur que pour un matériau mou
[1m-277 [11-30].
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e Le rapport a”sur «’est en premiere approximation constant pour les champs
faibles. Ce rapport dépend des caractéristiques des défauts et varie d’un
échantillon & un autre. 1l est d’ailleurs égal au rapport &%, sur &, comme le
montre I’expérience [111-27].

1II-1-d- Cycle mineur de polarisation

On peut également s’intéresser a la polarisation totale liée aux déplacements des
parois. Pour les champs inférieurs au champ seuil E,,;, on retrouve uniquement le régime de
vibration et le cycle mineur en polarisation est une ellipse. Par contre, lorsque I’amplitude de
I’excitation dépasse ce champ seuil, les sauts de parois contribuent également a la
polarisation. On peut prévoir que le mélange des cycles mineurs des Figure I1I-5 et
Figure I11-6 introduit des distorsions dans I’ellipse.

La polarisation est toujours obtenue par I’approche diélectrique. Puisque, au premier
ordre, le facteur de pertes est le méme pour le régime de vibration et le régime de saut, et en
utilisant la loi hyperbolique pour la partie réelle de la permittivité, on obtient :

i’t)] (1t o7, tan (o) ] (111-57)

ih
Le résultat est porté sur la Figure 111-7. Les valeurs expérimentales ont été obtenues
sur des échantillons polycristallins [111-33], aucune expérience de ce type n’ayant été a ce jour
réalisée sur des monocristaux. L’effet des sauts est bien d’introduire des distorsions dans le
cycle qui s’écarte ainsi de I’ellipse au fur et a mesure que I’amplitude du champ augmente.

P(1)=£,E(t):
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O 0,00 - E <= 0,0 i
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&
-0,04 . 1,0 _
-0,06 L L L L L _l 5 1 1 1 1 1
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Figure I11-7 : Cycles P — E complets en régime de vibration (a gauche) et en régime de saut (a droite).
Comparaison avec le modéle (ligne continue).

Le modele de permittivité, et de 1a, de déplacement des parois de domaine, semble
décrire correctement les comportements expérimentaux observés. Cependant, par manque
d’informations sur les valeurs prise par les paramétres microscopiques, il est difficile de
valider complétement le modele. En particulier, les caractéristiques des défauts sont difficiles
a atteindre. 1l serait sans doute intéressant de pouvoir tirer des expériences ces parametres
microscopiques et de Vvérifier la cohérence de I’ensemble des résultats. Pour cela, il faut
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disposer de résultats expérimentaux sur des monocristaux, résultats qui hélas font défauts
pour I’instant. Un important travail expérimental serait donc a conduire.

De son c6té, Morozov [I11-34] a dopé des céramiques de PZT pour changer la dureté
des cycles P - E. Un dopage au fer conduit a un cycle plus dur tandis qu’un dopage au
Niobium donne un cycle plus doux. Dans les deux cas, il a releve le cycle mineur P — E (un
exemple de cycle pour chaque type de matériau est reporté Figure 111-8). Rappelons que pour
un matériau doux, le champ seuil Ey; est élevé alors qu’il reste faible pour un matériau dur.
Dans le cas du matériau doux, le cycle est toujours une ellipse, ce qui laisse supposer que le
champ seuil est trés grand, supérieur sans doute au champ nécessaire pour générer de
nouvelles parois.

8 () . . 4 (a)
6f © Experiencede MOVOZO o 3{ o Experience de Morozov
NE al —— Modéle s N,g 2 — Modele
O 2F O 14
S of S 0
= S
SR g o]
61 -3 Materiau dur
-8+ . . . . . -4
6 4 =2 0 2 4 6 30 20 -10 0 10 20 30
E@) (kV-cm™) E@) (kV-cm™)

Figure 111-8 : Cycles P — E pour un matériau doux (a gauche) et dur (a droite) selon [11I-34].

Pour le matériau dur, le cycle montre des distorsions par rapport a I’ellipse méme pour
les faibles amplitudes. Ces déformations peuvent étre importantes aux plus fortes amplitudes.
Ceci est bien cohérent avec le fait que le matériau soit dur puisque, le champ seuil étant faible,
les distorsions de I’ellipse apparaissent trés tot.

Remarquons pour terminer que notre modele permet bien de retrouver ces
comportements comme I’indiquent les comparaisons modeéle — expériences reportées sur la
Figure 111-8.

I11-2- Autres coefficients caracteristiques

111-2-a- Coefficient piézoélectrique

Le coefficient piézoélectrique peut étre obtenu soit par la dérivee de la polarisation par
rapport a la contrainte mécanique appliqueée, soit par la dérivée de la déformation par rapport
au champ électrique.

Nous pouvons reprendre les raisonnements conduits pour la permittivité dans le
paragraphe précédent. Ceci nous conduit aux expressions :

=£=d—P: dzﬁﬁﬁ; d:d—Pﬂi (111-58)
dE do dx dt dE dx dt do

La déformation dont il est question ici est celle se produisant selon la direction

d’application du champ électrique. De méme, la polarisation se développe selon la direction
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de la contrainte uniaxiale appliquée. Le coefficient piézoélectrique est celui relatif a ces
directions.

Dans les deux expressions précédentes, le coefficient d est directement proportionnel a
la vitesse de déplacement de la paroi, tout comme dans le cas de la permittivité. Comme
précédemment, on a :

dx,, . . ¢ .
= _|a)xw,7(t)_|a)7RSAoexp[l(a)t—d)] (111-59)

Dans un cas, ce terme provient de la dérivée de x par rapport a £, dans I’autre de la
dérivée de x par rapport a o. Ainsi Rs = Pg dans le premier cas et Rs = oy dans le second. Les
expressions restent donc les mémes.

Les termes liés a I’excitation appliquée sont toujours donnés par :

%z iwA(1)=iw4,exp(ior) (111-60)
Enfin, les dérivées de P et de e par rapport a x sont :
aa_ gi (1-61)
dx a

Au final, on trouve dans les deux cas :
2
d:ge—sg%exp(—ié)=g2Q—PSg%exp(—i§) (111-62)
a a

On a utilisé ici la relation entre la déformation et la polarisation vue au chapitre I1. On
a en effet es = QO P¢%, d’ol des = 20 Ps dPs (ce sont en effets des variations que I’on
manipule). On peut ainsi écrire :

d(a))= A.d _ ZQI?S Ag
l+iwr  l+iwr

Le coefficient O dont il est question ici est soit Q11 soit Q1 selon que la polarisation et
la contrainte uniaxiale considérées sont respectivement dans la méme direction et des
directions perpendiculaires.

Cette relation nous permet donc d’obtenir toutes les relations concernant le coefficient
piézoélectrique a partir de celles portant sur la permittivite. Notons cependant que le
basculement a 180° n’est pas envisagé pour d puisque ce type de basculement ne provoque
pas de deformation des mailles elementaires.

On peut vérifier ce point en comparant les lois hyperboliques expérimentales &(Eo) et
d(Eo) entre elles. Nous avons reporté sur la Figure 111-9 les lois hyperboliques sur ¢ et sur d
mesurées par Li et co. [I11-35] sur une céramique de PZT (nous n’avons pas de données
mesurées sur des monocristaux). En unités normalisées, les deux courbes se confondent
parfaitement. De plus le rapport entre les deux courbes est bien égal au produit 2QPs.

Par ailleurs, la déformation e s’obtient en intégrant d par rapport a E. Le coefficient Q
étant une constante dépendant uniquement des propriétés électrostrictives du matériau, le
cycle mineur e — E est donc le cycle mineur P — E multiplié par 2QPs.

=20P, ¢(w) (111-63)
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Figure 111-9 : Comparaison entre les lois hyperboliques mesurées pour le coefficient piézoélectrique et
pour la permittivité. Les données expérimentales sont tirées de [1II-50].

Royston et co. [111-36] ont mesuré les cycles mineurs e — E pour trois fréquences : 50,
100 et 1000 Hz (Figure 111-10). Dans les trois cas, les cycles sont des ellipses ne présentant
aucune distorsion. On peut en déduire que I’on se trouve dans le régime de vibration. On
remarque egalement que la pente du grand axe de I’ellipse diminue lorsque la fréquence
augmente. De plus, I’ouverture de la boucle augmente elle aussi avec la frequence. Compte
tenu des remarques faites a propos de la Figure 111-5, on en déduit que toutes ces fréquences
sont inférieures a la fréquence de relaxation. Nous avons de plus reporté les valeurs de la
partie réelle et de la partie imaginaire du coefficient piézoélectrique deduite de la
Figure 111-10 sur la Figure I11-11. Nous en déduisons les d'(w) et d"(w), leurs formes

théoriques étant connues.
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Figure 111-10 : Cycles mineurs e(E) selon
Royston et co. [11I-36] réalisés a 50, 100 et 1000 Hz.
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Figure 111-11 : Parties réelle et imaginaire

du coefficient piézoélectrique déduites des cycles
mineurs de la Figure I1I-10.

Si I’on intégre maintenant le coefficient piézoélectrique d par rapport a la contrainte
appliquée o, on obtient le cycle mineur P — o. Les mesures de Damjanovic [111-37] montrent
que, pour ce type de cycle, I’on obtient, aux faibles excitations, une ellipse (Figure 111-12).

Le modele que nous avons proposé permet donc de rendre compte correctement des
comportements observées au niveau de la piézoélectricite.
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Figure 111-12 : Cycle mineur P(o) selon Damjanovic. Figure 111-13 : Cycle mineur e(o) selon Viola

[111-37]. Comparaison avec le modele
en régime de vibration.

et co. [1II-38]. Comparaison avec le modeéle
en régime de vibration.

111-2-b- Coefficient élastique
Le coefficient élastique s est obtenu en dérivant la déformation e par rapport a la
contrainte o. Il traduit la rigidité du matériau. Comme dans le cas des autres coefficients
caractéristiques, on a :

de dx dt
g=f 4 (111-64)
dx dt do
Onaalors:
de _ &
dx a
dx . . ¢l .
E=|a)x(t)=|a;7eoaoexp[l(cot—§)] (111-65)
a;i—j:ia)a(t):ia)aoexp(ia)t)
Il vient ainsi :
e, I .
=c2c—e exp(—-io)= 111-66
g gagkeo p( ) l+ior ( )

La forme trouvée est la méme que celle obtenue pour la permittivité et le coefficient
piézoélectrique dans la phase de vibration. On a donc les relations et des comportements
similaires a ceux décrits pour ces coefficients caractéristiques. La loi hyperbolique existe pour
cette grandeur bien que nous n’ayons trouvée aucune expérience dans la littérature le
confirmant. De méme, par intégration, on obtient le cycle mineur e — . Celui-ci est en ellipse
en régime de vibration et une ellipse distordue dans le régime de saut. Nous avons trouve dans
la littérature ([111-38]) I’exemple d’un cycle mineur e — o réalisé en régime de vibration par
Vila et co. (Figure 111-13). Le modele rend encore bien compte de I’expérience.
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IV- Propriétés statiques a fortes amplitudes

Nous avons jusqu’a présent discuté des propriétés des ferroélectriques soumis a des
sollicitations de faibles amplitudes. Ceci nous a amené a déterminer les coefficients
caractéristiques et a tracer les cycles mineurs en polarisation et en déformation. Pour cela,
nous nous sommes placés dans I’approximation des diélectriques linéaires.

Si I’on applique maintenant de fortes amplitudes (supérieures a la valeur coercitive), il
faut tenir compte de la variation de la densité des parois de domaine. Le diélectrique est alors
non-linéaire.

Pour décrire ce phénomeéne, la plupart des travaux de la littérature utilise des
polynémes a coefficients arbitraires, déterminés uniquement par I’ajustement des données
expérimentales. Le degré du polynéme définit alors I’ordre du développement de Taylor et
peut-étre important selon la nécessité du travail. 1l en résulte un grand nombre de coefficients
sans aucune signification physique.

Pour les propriétés diélectriques statiques obtenues a forte contrainte, nous utilisons ici
une distribution Lorentzienne afin de décrire la variation de densité de parois de domaine.
Dans un premier temps, cette fonction permet de donner I’évolution de la permittivité £ en
fonction du champ électrique appliqué E. Les parameétres obtenus sont alors reliés, comme
pour les chapitres précédents, aux parameétres de mailles, a la constante de rappel... La
fonction ¢ = f(E) permet ensuite de déterminer la variation de polarisation dans le matériau
ferroélectrique. On peut alors en déduire la déformation e ainsi que le coefficient
piézoélectrique d. Il est également possible d’extrapoler ces résultats pour obtenir I’évolution
des proprietés du matériau soumis a une contrainte ¢ comme nous I’avons fait pour les cycles
mineurs.

Nous avons choisit ici de nous limiter aux propriétés statiques. Nous aurions pu
également étendre notre modele aux propriétés dynamiques. Cette étude est en elle-méme
assez importante comme les ébauches faites sur le sujet nous I’on montré. Nous espérons
pouvoir continuer a travailler sur ce point pour étendre la portée de notre modele.

IV-1- Propriétes en fonction du champ électrique

La mesure de la permittivité & et du coefficient piézoélectrique d se fait souvent par
une méthode statique [IV-1]. Généralement, on procede en appliquant une sollicitation
constante A,;,; (champ électrique Ej,s OU contrainte mécanique o) €t I’on applique une
autre sollicitation harmonique de faible amplitude A,. Le r6le de la sollicitation continue est
de fixer I’état de polarisation du matériau, c'est-a-dire d’obtenir une densité de parois précise.
La sollicitation harmonique sert a déterminer & ou d comme vu préecédemment et 4, doit étre
suffisamment faible pour ne pas modifier la densité de paroi. L’idéal serait de choisir 4o pour
se placer en régime de vibration. En effectuant des mesures pour différentes valeurs de Ap;s,
on obtient un cycle en permittivité &£ — E ou en coefficient piézoélectrique (cycle d - E ou
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d — o). Il est également possible de mesurer le cycle en élasticité s — o. Pour que la mesure
soit statique, il faut veiller a ce que I’intervalle de temps entre chaque mesure soit supérieur au
temps de relaxation du matériau. En pratique, un intervalle de quelques dizaines de secondes
est suffisant [111-27].

Dans ce paragraphe, nous allons décrire uniquement les propriétés observées lors de
I’application d’un champ électrique Epy,. L’extension a I’application d’une contrainte
mécanique ne présente aucune difficulté si ce n’est le manque de données expérimentales
pour eprouver notre modeéle. La mesure sous champ électriqgue E est plus couramment
effectuée. De nombreux exemples peuvent ainsi étre trouvés dans la littérature notamment sur
couches minces [I11-39] [I11-40]. La mesure en fonction d’un champ électrique continu est
effectivement plus facile a réaliser qu'en fonction d’une contrainte mecanique o, qui nécessite
des appareils plus spécifiques.

IV-1-a- Densité de parois et permittivité

Par définition, la permittivité désigne la variation de la polarisation P avec le champ
électrique E appliqué, soit :
;4P
dE
Ici, le champ correspond uniquement la sollicitation sinusoidale E(r) = Ey exp(iwr)
puisque, pour chaque point de mesure, le champ appliqué E, est constant (la permittivité
dépendrait de Ej;, Si ce dernier variait au cours de la mesure). Cette permittivité résulte a
priori de la contribution de plusieurs phénomenes : les parois (vibration et sauts), les dip6les
des mailles cristallographiques (le volume), la polarisation electronique et interfaciale. Nous
dénommerons &, I’ensemble des contributions qui ne dépendant pas de la densité des parois
de domaine, soit toutes sauf celles des parois et du volume. Pour ces deux dernieres
contributions (notées respectivement &,.; et &), la densité de parois N(Ey,s) module leur
valeur. On a ainsi :

(11-67)

E=¢&,+ (gbulk + & ) : N(Ebias) (111-68)

On suppose ici que le champ harmonique appliqué est faible et qu’il n’affecte pas la
densité de paroi. Ainsi, la fonction N ne dépend que de Ej;,s et non de Ej.

Remarquons également que I’on peut ici parler aussi bien de la partie réelle de la
permittivité que de sa partie imaginaire. Dans la suite, nous parlerons de la permittivité de
facon générale, les relation pouvant s’appliquer pareillement aux deux parties.

On suppose ici que N(Ej,s) est donnée par la fonction lorentzienne, c’est-a-dire :

N(Ebias) = NO

E +E_Y
1+(bmsw COJ (111-69)

N(E,, —>»)=0

bias
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w est la demi-largeur a mi-hauteur du maximum de N(E) et Ny est la densité de parois
maximale obtenue pour £ = E., correspondant au champ coercitif statique. Le signe dépend
du sens de parcours du cycle comme explicité sur la Figure 111-14.

-10 5 0 5 10
bias / Ez'O
Figure 111-14 : Fonction N(Ey.s) pour une demi-largeur ¢ mi-hauteur w = 1 .
Le signe dans I’expression de N(Ey,) (I1I-69) dépend du sens de parcours.

La permittivité peut ainsi étre exprimée en fonction de Episs, Eo, @ et T en utilisant
(111-68) et (111-69). 1l convient ainsi d’écrire :

¢(E

bias !

EO ) @0, T) = gvar + 2 |:€bulk (Eb[as ) + gwall (EO ) @0y T):'

(I-70)

La contribution des parois est donnée par la loi hyperbolique (voir relations (111-55) ou
(111-56)), soit :

2
Eva =y (@,T) 1+(§] =5, (o, T)\1+(aE,) (111-72)

th
La variation en fonction de o de &, peut s’exprimer par le biais d’une fonction A(w,T)
qui dépend de la relaxation des parois de domaine. Cette fonction différe selon le type de la
relaxation qui peut-étre de type Debye, Cole-Cole, Davidson-Cole... La mesure de la
permittivité s’effectue a fréquence et température constante. Ainsi, la fonction #(w,T) est une
constante. Notons également que cette fonction différe selon que I’on s’intéresse a la partie
réelle ou a la partie imaginaire de la permittivité. Finalement :

N, (

&

2 bulk

l+ Ebias iEVCO
w

2
E
E(E Ebias)+Agvih h(a)’T) 1+[E_OJ (“l-72)
th

bias !

Ey,o,T)=¢, +

On peut enfin noter de la variation de &, en fonction de E,,, a été déduite du
formalisme développé dans le chapitre Il. On peut cependant remarquer que, sauf dans le cas
ou la température est proche de la température de Curie, la variation de &, en fonction de
Eias reste assez faible (voir la figure 11-25). Nous considérerons, en premiere approximation,
cette contribution comme indépendante du champ continu appliqué.
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IV-1-b- Réle du champ harmonique

La relation (I11-72) montre que le champ harmonique contribue par son amplitude £y
et par sa pulsation w. Il a été vérifié que la permittivité totale était bien sensible a ces deux
grandeurs [IV-4]. Nous avons reporté quelques exemples de cycles pour différentes
amplitudes et fréquences sur la Figure I11-15.

On remarque que la valeur de la permittivité dépend bien de la valeur de E, et qu’elle

augmente avec £y, comme le prévoit la loi hyperbolique. De méme, la permittivité diminue
bien lorsque I’on travaille a des fréquences de plus en plus élevées a cause de la relaxation des
parois. Ce résultat est conforme a ce qui est reporté sur la Figure I11-4.
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Figure 111-15 : Variation de la permittivité statique avec le champ Ep;s.
Effet de I'amplitude du champ harmonique E, (a gauche) et de sa fréquence f (a droite)

IV-1-c- Réle de la densité de parois

Les parois jouent également un role important dans I’expression de la permittivité
(relation (111-72)). Outre la constante &, la densité N(E,s) module les contributions du
volume, de la vibration et des sauts des parois. Pour deméler ces différentes contributions, on
a recours a la loi hyperbolique.

T
420 + o PZTli
----- Loi hyperbolique

416

”

412 +

408 -

404

400 |

Permittivité relative &'

396} oo

-1
E (kV:cm™)

Figure 111-16 : Loi hyperbolique d'une couche mince de PZT
deéposée sur inox selon Borderon [III-27]
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Pour illustrer notre étude, nous allons utiliser les données de Borderon [I11-27]. Elles
sont obtenues sur des échantillons de PZT polycristallins déposés sur substrat d’inox. A notre
connaissance, il n’existe pas d’autres sources expérimentales sur ce point dans la littérature.
L’ensemble des mesures a été realisé a la fréquence de 10 kHz, fréquence inférieure a celle de
relaxation des parois qui s’observe vers 100 kHz.

L’exemple de la loi hyperbolique, obtenue en champ continu appliqué nul, est reportée
sur la Figure 111-16. Le champ seuil est d’environ E,; = 1 kV-cm™. En réalisant la mesure de
la loi hyperbolique pour différentes valeurs de Ej, (et en parcourant I’ensemble du cycle)
permet d’obtenir les cycles les contributions &, & €t & Le résultat est reporté sur la
Figure 111-17.

30

=
S

T T
o PZTi o L[ o PZTi
[e]e)
25 | f=10 kHz o E 12 f=10kHz I 7
o b 7 \
- a
ol & \io 1 ~lof L g
L4 > R
/o ‘oo 8| -
I Vo < P K
2 15} ! \ E = 3 ©
(-0; % \ oS ] \
, o\ L 6fF & \ E
1P \Oo 5 <
10} A So g ST s ®
, \ 4k » % i
Va (e} \%O %y 1N
o \ e -
5¢ 0.0 g&?od) cxo\oo 7 2L o5 e 4
o &&?@090 © s L M
0 ‘”f 1 1 1 0 " 1 " 1 " " 1 n 1 n
2150 -100  -50 0 50 100 150 2150 -100  -50 0 50 100 150
-1 -1
E __(kV-cm?) E,_ (kv:em’)
T T T T T T T T T T
4205 PZTA o 7
400 | f=10 kHz o R ]
380 | L% -
3 ®
360 |- o b .
£ >
3 ¥r / X ]
W 300 &J’ %b% 4
300] s s, ]
¢ >
280+ s ° E
& o
260 [ f % ]
240 L 1 1 1 1 1
150 -100  -50 0 50 100 150

-1
Ebias (kV cm )

Figure 111-17 : Les différents cycles & - E d’une couche mince de PZT
déposée sur inox selon Borderon [1II-27].
Contribution de la vibration (en haut a gauche) et des sauts (en haut a droite) des parois.
Contribution du volume (en bas)

Lorsque Eo, @ et la température 7 sont fixés, la relation (111-72) est simplement
proportionnelle & la fonction lorentzienne. Dans les trois cas, nous avons ajusté les données
expérimentales par cette fonction. Pour la contribution des vibrations et des sauts, les
ajustements donnent les mémes valeurs de champ coercitif E.o et de demi-largeur a mi-
hauteur w. Seule I’amplitude change, comme I’indique la relation (I11-72). Pour la
contribution du volume, on retrouve la méme valeur de w. Par contre, le champ coercitif
trouvé est légérement différent de la valeur précédente. Ceci tient certainement au fait que
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eu(Epias) NSt pas une constante. Notons que cette contribution contient également la
constante &,,, celle-ci ne pouvant étre distinguée de la contribution &, par la loi
hyperbolique. Cependant, I’ajustement de &, permet de trouver &,

Dans I’ensemble, on peut dire que le modele permet de rendre compte correctement du
comportement observé.

Le cycle ¢ - E total apparait sur la Figure 111-18. Nous avons vérifié que celui-ci
correspondait bien a la somme de toutes les contributions.
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Figure 111-18 : Cycles & - E total d’'une couche mince de PZT
déposée sur inox selon Borderon [1II-27].

Il est possible a partir du cycle en permittivité d’obtenir le cycle en polarisation par
intégration. Il est important de noter que le cycle obtenu, que nous appellerons « cycle
statique », est différent du cycle d’hystérésis classique obtenu dynamiquement. Bolten et co.
ont été les premiers a montrer ce point [I11-42]. Ils attribuent le cycle statique a la partie
réversible des déplacements des parois de domaine, donc aux vibrations. L’étude précédente
montre que ce cycle statique rend compte en fait de toutes les contributions hormis la
contribution due aux renversements des dip6les. Celle-ci est purement dynamique et peut étre
étudiée par exemple en mesurant le renversement de la polarisation faisant suite a
I’application d’un créneau de tension.
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Figure 111-19 : Cycles P - E statique de PZT déposée  Figure 111-20 : Comparaison des cycle P - E statique
sur inox selon Borderon [11I-27]. et dynamique de PZT déposée sur inox [III-27].
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Le cycle statique P — E correspondant au cycle ¢— E de la Figure 111-18 est reporté sur
la Figure I11-19. Nous avons placé pour comparaison sur la Figure 111-20 le cycle P — E
dynamique. On se rend compte que le cycle statique ne représente qu’une faible partie du
cycle dynamique.

1V-1-d- A propos de l’accordabilité

L’accordabilité d’un matériau ferroélectrique est donnée par :
o _aw(E=E,)
¢(E,.)

Il est important de noter que I’accordabilité est une propriété statique du matériau. En
effet, dans les applications électroniques, la variation du champ continu appliqué sur le
dispositif contenant le matériau ferroélectrique varie trés lentement, méme si le matériau peut
étre parcouru par un signal hautes fréquences (comme dans le cas des antennes agiles a base
de matériaux ferroélectriques par exemple) [I11-43]. Il est donc inutile de caractériser le
matériau de maniéere dynamique dans ce cas. Ainsi, seuls les cycles statiques présentent un
intérét, que ce soit le cycle ¢ — E, duquel on tire généralement I’accordabilité, que le
cycle P - E.

L’expression de I’accordabilité dépend essentiellement de la fonction densité de parois
de domaine. En exprimant (111-72) dans (111-73), on obtient :

(11-73)

Emax T EcO i
" :1+( w j (111-74)
“ 1+ \Ilacc
La fonction W, est donnée par :
2
w
Yo = (111-75)

2
No| € (Ebias)+A8vib 'h(a)’T) 1+(on
th
La fonction W,.. dépend de la densité de parois Ny, de la variation de permittivité des
parois. Elle dépend également de la différence entre le champ statique maximal et le champ
coercitif.
L'accordabilité peut également étre exprimée par un rapport relatif en pourcentage a
partir de la relation :

!_!E
" :fﬁz_j;ilﬂl 100 = [1-;£Jx100 (111-76)

.
n
( max — j

n = x100 (I1-77)

r i 2
1+, +( )
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Pour avoir une accordabilité maximale (proche de 100 %), il est nécessaire que :

2
+
(Mj >1+V¥ (111-78)
w

Cela implique une faible valeur de w et donc une densité de défaut p la plus petite
possible. De plus, il faut pouvoir travailler avec des valeurs E,,.. trés grandes qui permettent
d'atteindre la saturation du matériau. Ceci est possible si le champ de claquage du matériau est
élevé. En paralléle, cela impose également que la fonction W, soit la plus faible possible. w
étant faible et E,,., grand, il est nécessaire de travailler avec une densité de parois de domaine
élevée.

V- Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons tenté de décrire les propriétés des matériaux
ferroélectriques lorsqu’ils sont soumis a une excitation modeérée. Ceci signifie pour nous que
cette excitation reste suffisamment faible pour ne pas faire varier la densité de parois
présentes dans le matériau. Notre modéle repose sur une approche assez simple : I’interaction
des parois avec les défauts du matériau. L’accrochage des parois par les défauts apparait ainsi
comme un freinage au déplacement des parois.

Ce modeéle permet d’obtenir d’une part les coefficients caracteristiques et leur
dépendance avec la fréquence et I’'amplitude de [I’excitation appliquée. Nous aurions
également pu inclure la dépendance en température. Cependant, la relation (I111-14) montre
que I’on peut obtenir une loi d’Arrhenius pour le comportement du temps de relaxation ainsi
gue le montre I’expérience. L’approche diélectrique qui a été développée au laboratoire
permet d’atteindre les fonctions réponses aux excitations appliquées (polarisation,
déformation selon les cas).

Le modele a été étendu au cas des cycles statiques de grande amplitude. La
comparaison avec I’expérience montre qu’il permet bien de rendre compte de la réalité. Ceci
nous permet d’atteindre la notion d’accordabilité. On voit alors que celle-ci est maximale si la
densité de défaut est la plus faible possible.

Dans tous les cas, le modele permet de rendre compte assez correctement des
comportements observés. Il reste qu’il existe que tres peu d’expériences sur des monocristaux
et que celles-ci ne permettent pas d’éprouver complétement le modele. Nous n’avons pas
trouvé a ce jour un ensemble d’expériences réalisées sur un seul échantillon. Un important
travail expérimental sur des monocristaux serait donc a conduire. Les résultats, qu’ils
confirment ou infirment le modeéle, permettraient d’apporter des éclairages supplémentaires
sur le comportement des parois dans les ferroelectriques et de leurs interactions avec les
défauts du matériau, et ainsi d’affiner notre connaissance a leur sujet.
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Les matériaux ferroélectriques displacifs possédent une forte valeur de permittivité,
accordable sous I’effet d’une contrainte, faisant d’eux de bons candidats pour la fabrication
d’antennes intelligentes avec une taille la plus réduite possible. L objectif de cette thése était
donc d’établir un modeéle théorique de ces matériaux a différentes échelles. A chaque échelle,
il faut considérer les problémes associes : les défauts dans le matériau, la densité de parois de
domaine, le type de basculement de polarisation... Le chapitre | a fait état des connaissances
sur le sujet.

Dans le chapitre 11, nous avons développé un modele de I’état statique du matériau en
utilisant une description thermodynamique du matériau. Comme bon nombre d'études
réalisées avant la notre, nous avons utilisé I'approche de Landau. L'originalité de ce travail
repose sur I'introduction des termes de polarisation tenant compte des symeétries cristallines du
réseau d'ions et calquant le comportement élastique des ferroélectriques displacifs. En effet,
pour ces derniers, la polarisation résulte de la déformation du réseau d'ions. Une autre
originalité a été d'introduire les termes de couplage entre la polarisation, la déformation
élastique et la température. Ceci est indispensable pour retrouver les comportements
expérimentaux observes. Par exemple, la loi de Curie, qui est classiquement introduite de
maniere ad-hoc, est une conseéquence directe du couplage pyroélectrique. Le modeéle
développé ici s'appligue lorsque le matériau n'est soumis a aucune contrainte mais également
en présence d'un champ électrique appliqué ou d'une contrainte mécanique appliquée. Nous
n'avons pas dans ce manuscrit exploré toutes les possibilités offertes par le modele, celles-ci
pourront faire I'objet d'études ultérieures.

Pour confronter notre modele a la littérature, nous avons choisi les travaux bien
connus de Wang, Li et Bell. Pour ces travaux, I’ordre du développement ou la dépendance en
température des coefficients du développement de Landau change d’un auteur a I’autre selon
la necessite et il est difficile de faire une comparaison tres poussée. Dans les differentes
phases polaires ou non polaires, on trouve cependant que notre modéle est mieux adapté a
I’expérience. Pour cela, nous avons utilisé les mesures expérimentales effectuées sur des
monocristaux de BaTiOz et KNbO3 qui sont parmi les matériaux les plus étudiés.

Pour améliorer les performances du modele dans I’avenir, il serait bénéfique de
I’appliquer & des données expérimentales d’autres matériaux. La difficulté est cependant de
trouver des données expérimentales cohérentes sur un méme matériau.

Nous avons également traité le cas d’un monocristal parce qu’il est ainsi facile de
préciser la direction de I’axe polaire. Apres vérification du modéle sur les monocristaux, la
deuxiéme étape serait de modéliser les polycristaux en utilisant une fonction de passage qui
est généralement une loi de distribution.

Dans un modele statique, il est cependant difficile de traiter le probléeme des défauts
dans le matériau et le déplacement des parois. Pour cela, nous avons introduit un autre modele
qui tient en compte des effets dynamiques dans le matériau.
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Conclusion générale

Le chapitre 11l est consacré a I’organisation des dip6les en domaines a I’échelle
micrométrique. Nous avons établi un modele qui décrit le déplacement dynamique de la paroi
de domaine en fonction de I’amplitude et de la fréquence de la contrainte appliquée. Ce
modeéle permet aussi de traiter le probléme de défaut dans le matériau. La permittivité
diélectrique et le coefficient piézoélectrique sont en effet décrits en fonction de la vitesse de
déplacement de la paroi et des parametres intrinseéques au matériau. Deux types de
déplacement de la paroi sont ainsi observés a cause de I’existence de défauts dans le matériau.
Le premier déplacement est lié a la vibration de la paroi épinglée sur un défaut. Le deuxieme
est le saut de parois d’un site d’accrochage a un autre si I’amplitude du champ excitateur
appliqué est suffisante pour faire sortir la paroi de sa position d’équilibre.

Pour relier les deux contributions, nous avons appliqué la loi hyperbolique qui
représente une moyenne quadratique et qui permet de prendre en compte la contribution de
toutes les parois de domaine du matériau. Cette loi posséde de plus I’avantage d’étre valable
pour les matériaux ferroiques en général. Quand I’amplitude de champ appliqué est faible, on
peut ainsi utiliser I’approche de diélectriques linéaires pour déterminer la polarisation et la
déformation et ainsi tracer les cycles mineurs en fonction du champ appliqué. On suppose
alors que la densité des parois reste constante compte tenu de la faible amplitude de la
contrainte.

Pour décrire la variation de la densité de parois de domaine lorsque I’on fait varier
I’état de polarisation du matériau par une contrainte statique élevée, on introduit ensuite la
fonction Lorentzienne. Cette fonction nous permet de tracer les cycles « papillon » de la
permittivité observés lors de la mesure de I’accordabilité du matériau. En prenant en compte
les permittivités liées aux parois de domaines et aux mailles cristallographiques, il est possible
de décrire I’accordabilité dans le matériau. Celle-ci n’est sensible qu’a la permittivité statique
et ne prend pas en compte le basculement de polarisation dans le matériau. A partir de la
permittivité, les autres propriétés du matériau pourraient étre obtenues (coefficient
piézoélectrique, déformation...).

Le travail effectué dans cette thése permet ainsi une modélisation de la plupart des
propriétés diélectriques et piézo-électriques des matériaux ferroélectriques en fonction de la
température T, du champ électrique E, de la contrainte mécanique o et de la fréquence . Il
permet egalement de prendre en compte I’existence de défauts dans le matériau, ainsi que le
déplacement et la densité des parois de domaine.
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Résumé

Les matériaux ferroélectriques displacifs présentent un
intérét croissant dans le domaine industriel, en
particulier pour les télécommunications, du fait de
I'accordabilité de leur permittivité ou de leur coefficient
piézoélectrique. L'objectif de cette thése vise a mieux
comprendre les propriétés de ces matériaux en réalisant
une étude théorique.

A I'échelle nanométrique, les effets de la température,
d’une contrainte mécanique ou d’'un champ électrique
appliqué sont examinés notamment en ce qui concerne
leur impact sur la déformation de la cellule élémentaire
et sur la variation du moment dipolaire associé a cette
cellule. On peut alors exprimer la permittivité ou le
coefficient piézoélectrique en fonction de ces grandeurs
aussi bien en phase polaire qu’en phase non polaire.
Si I'on souhaite décrire les propriétés des matériaux
ferroélectriques displacifs a une échelle microscopique,
il faut rajouter a la description précédente la notion de
domaine de polarisation. Lorsque le matériau est
soumis a une sollicitation externe, les parois qui
séparent les différents domaines se déplacent. L'étude
de ce mouvement permet d'obtenir la variation de la
polarisation, de la déformation, de la permittivité ou du
coefficient piézoélectrique en fonction du champ
électrique appliqué ou de la contrainte mécanique
exercée (cycles d’hystérésis et cycles papillon). Le role
des défauts présents dans le matériau est pris en
compte en considérant le piégeage et le dépiégeage
des parois par ces défauts. Un distinguo est réalisé
entre les cycles mineurs, ol la densité de parois de
domaine est constante, et les cycles majeurs ou I'on
doit tenir compte de la variation de cette densité de
parois.

Mots clés

Modélisation, matériaux ferroélectriques
monocristallins, propriétés diélectriques et
piézoélectriques, polarisation et déformation
spontanées, parois de domaine, cycle d’hystérésis,
accordabilité, étude en fréquence

Abstract

The ferroelectric displacive materials present an
increasing interest in the industrial field, in particular for
telecommunications, because of the tunability of the
permittivity or of the piezoelectric coefficient. The
objective of this PhD thesis is a better understanding of
the properties of these materials by carrying out a
theoretical study.

At the nanometric scale, the effects of temperature, of a
mechanical stress or of an applied electric field are
examined in particular in terms of the deformation of the
unit cell and the change of the dipole moment. It is then
possible to obtain the permittivity or the piezoelectric
coefficient according to these variables, in the both polar
and non-polar phases.

To describe the properties of a ferroelectric displacive
material at microscopic scale, we must add to the
previous description the notion of domain of
polarization. When the material is submitted to an
external solicitation, the walls separating the different
domains move. The study of this motion provides the
variation of the polarization, of the deformation, of the
permittivity or of the piezoelectric coefficient as a
function of applied electric field or mechanical stress
(hysteresis and butterfly loops). The role of defects in
the material is taken into account by considering pinning
and depinning of the walls by these defects. A
distinction is carried out between minor loops, for which
the density of domain walls is constant, and the major
loops where one must take into account the variation of
the density of walls.

Key Words
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dielectric and piezoelectric properties, spontaneous
polarization and strain, domain walls, hysteresis
loops, tunability, frequency study
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