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Introduction

Ce travail concerne le développement de lois de comportement d’interface, couplant ici adhé-
rence, frottement et contact unilatéral, et leurs extensions comme modeles de fissuration 3D

pour des matériaux composites.

Nos contributions portent d’abord sur 1’approfondissement de 'analyse énergétique et des
questions d’identification de parametres pour le modele proposé par M.Raous, L.Cangémi et
M.Cocu. Apres mise en ceuvre et discussion de quelques variantes, le modele est étendu a la
modélisation de la fissuration. En proposant une version 3D de ce modele d’interface et de
fissuration, nous avons pu discuter le role des interfaces fibre/matrice dans le processus de
fissuration des composites et ainsi envisager ’amélioration de leur résistance a la fissuration.

Ce dernier point constituait ’objectif de notre étude.

Nous avons travaillé sur les composites unidirectionnels a matrice céramique et a fibres
longues de carbure de silicium (S5iC/SiC). Malgré des propriétés intéressantes des constituants
de ces matériaux (haut module, tenue en température, résistance a 1'usure, a I'oxidation et a
la corrosion), I'utilisation des composites céramique/céramique dans des applications thermo-
structurales (aubes de turbine, tuiles ablatives de rentrée dans I’atmosphere, ...) reste limitée du
fait d'une rupture souvent prématurée. Les différentes phases constitutives de ces composites
étant purement fragiles, les interfaces entre constituants s’averent étre les lieux privilégiés de
la mise en ceuvre des mécanismes de dissipation et d’accommodation des chargements. L'opti-
misation de la ténacité, de la déformation et de la contrainte a rupture macroscopiques est ainsi
tres fortement influencée par un choix convenable des propriétés mécaniques de l'interface

fibre /matrice.

Notre analyse est centrée sur les aspects micromécaniques de cette fissuration. Ce travail doit
permettre a des analyses réalisées aux échelles méso- ou macroscopique d’aboutir directe-
ment & des recommandations aux élaborateurs. Pour ce faire, nous étudions les deux méca-
nismes susceptibles d’intervenir lors de I'interaction d"une fissure matricielle et d"une interface
fibre/matrice : d’'une part la compétition entre la déviation de la fissure a l'interface et sa pé-
nétration dans la fibre, et d’autre part le piégeage des fissures matricielles par une rangée de
fibres. Ces deux phénomeénes sont en effet estimés étre a 1’origine de deux améliorations dis-
tinctes de la tenue du composite. La discussion sera menée en faisant une large place a I’analyse
énergétique de ces deux processus et bien stir a la quantification des énergies de décohésion.



INTRODUCTION

Le phénomene de déviation/pénétration porte sur la ductilité apparente du composite. Nous
montrerons qu’une énergie de décohésion optimale peut étre envisagée : la rupture des fibres
peut étre évitée tout en faisant de la déviation de la fissure a 'interface un mécanisme consom-
mateur d’énergie avant d’aboutir la situation d"une fissure matricielle pontée par des fibres en
extraction frottante. Par ailleurs, le phénomene de piégeage des fissures — peu étudié dans la
littérature — concerne 'amélioration de la ténacité apparente du composite : lorsque la tenue
interfaciale est élevée et lorsque 1’énergie a rupture de la fibre est suffisante, la propagation de
la fissure matricielle peut alors étre momentanément ralentie, voire stoppée.

I convient de souligner que la mise en évidence de ces deux phénomenes est un probleme for-
tement tridimensionnel. Notamment, le contournement des fibres par les fissures matricielles
ne peut étre obtenu en deux dimensions (fissures planes ou annulaires). La formulation 3D de
ces problemes est une originalité forte du travail présenté dans ce mémoire.

La fissuration des matériaux est abordée ici sous I'angle des modéles de comportement surfa-
ciques, plus que sous celui des critéres de fissuration : notre approche repose sur les modeles
de zone cohésive. Quelle que soit la mise en ceuvre numérique de ces modéles (éléments fi-
nis surfaciques ou conditions aux limites mixtes contrainte/déplacement), ils autorisent des
simulations allant de I'amorgage des fissures jusqu’a la ruine des matériaux. Ils permettent par
ailleurs de prendre en compte la physique des processus de décohésion a une échelle plus fine
que ce soit pour la fissuration des solides volumiques ou pour celle des interfaces qui les lient.
Ces modeles de zone cohésive s’averent particulierement adaptés a I'étude de la fissuration des

matériaux composites.

Notre démarche consiste a identifier les propriétés mécaniques de l'interface fibre/matrice d'un
composite industriel sur une expérience de micro-indentation, puis a simuler la fissuration
d’un composite ayant ces propriétés. Une prospection numérique autour des valeurs identifiées
permet de formuler des recommandations sur les propriétés interfaciales optimales. Le modéle
de zone cohésive retenu pour réaliser ces simulations est le modele adhésif/frottant de M.Raous,
L.Cangémi et M.Cocu. Ce modele, basé sur les travaux de M.Frémond, propose un couplage
entre adhérence, frottement et contact unilatéral.

Pour mener a bien ce travail, un certain nombre de points ont d{i étre abordés :

1. Les modeles de zone cohésive présentent certains avantages par rapport aux modeles de
fissuration plus classiques tels que la mécanique de la rupture (amorcage des fissures,
suivi spatial et temporel). Cependant, 1'inconvénient majeur de ces modeles est qu’ils
peuvent conduire a des sauts de solution. Un théoreme, proposé dans ce mémoire, montre
en effet que I'unicité de la solution a un probléme de solides cohésifs en évolution quasi-
statique est conditionnelle. Pour pallier ces problemes de sauts de solution, deux régula-
risations ont été envisagées : une viscosité interfaciale et une formulation dynamique.

2. L'identification des paramétres mécaniques de l'interface sur un composite industriel est
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un probleme délicat. L'essai retenu pour conduire cette identification est 1’essai de micro-
indentation (push-in). Il s’agit en effet d"un des rares essais micromécaniques permettant
d’envisager une sollicitation interfaciale pertinente (cisaillement et compression radiale)
sur un composite réel. Un soin particulier a été apporté a la correction des résultats expé-
rimentaux (souplesse du systéme de mesure, plasticité sous 'indenteur, ...) et a la simula-
tion numérique de cet essai (prise en compte des contraintes résiduelles thermiques, ...).
Par ailleurs, la méthode d’identification proposée tient compte de la présence d"une inter-
phase entre la fibre et la matrice : elle repose sur la détermination de bornes mécanique-
ment admissibles pour les parametres du modele adhésif/frottant. Nous montrerons que
la précision avec laquelle est réalisée cette identification conduit a une énergie de déco-
hésion interfaciale supérieure a celle classiquement évoquée pour les systemes SiC/SiC.

3. La question de l'existence d"une viscosité interfaciale a été largement étudiée. L'intérét
de cette viscosité a été détaillé sur le plan d'une régularisation mécanique et numérique
des problémes de sauts de solution. Sur le plan physique, nous verrons que les nombreux
efforts faits dans le domaine expérimental et dans celui de la modélisation ne permettent
pas de conclure avec certitude a 1’existence d’"une sensibilité du comportement interfacial
a la vitesse de sollicitation. La formulation dynamique a donc été retenue pour 'analyse
de la fissuration 3D.

4. Un outil numérique a été développé pour simuler la fissuration 3D des solides et de leurs
interfaces. Cet outil s’appuie sur une formulation dynamique des modeles de zone cohé-
sive et de leur couplage avec des conditions de contact frottant (extension de la méthode
“Non Smooth Contact Dynamics” due a J.-]. Moreau et a M.Jean). La simulation de I'inter-
action d"une fissure matricielle avec une rangée de fibres a ainsi pu étre envisagée. Nous
montrerons qu’il est possible de définir des propriétés interfaciales optimales du point de
vue de la déformation et de I’énergie a rupture. La contrainte a rupture pourra aussi étre
améliorée par un choix de propriétés mécaniques conduisant au piégeage de la fissure
par la rangée de fibres.

Ce mémoire s’organise en trois parties.

La premiere partie (chapitre I) propose un état de I’art sur les modeles de fissuration. Une ana-
lyse mécanique détaillée de ces modeles est menée : origine des modeles, pertinence physique,
difficultés mathématiques, comparaison des modeles. Une attention particuliere est portée a
la commodité de leur mise en ceuvre numérique. Le choix que nous faisons des modéles de
zone cohésive est largement guidé par la finalité de cette étude : la fissuration des composites
et de leurs interfaces depuis les conditions d’amorgage jusqu’a la propagation dynamique des
fissures.

La seconde partie concerne le modéle de comportement d’interface et de fissuration couplant
adhérence, frottement et contact unilatéral. Le modele est présenté ainsi que quelques variantes
(chapitre II) : formulation thermodynamique, probléme continu de solides élastiques liés par
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une zone cohésive, formulation variationnelle, traitement numérique et convergence de 1'al-
gorithme de résolution. Les problemes de sauts de solution inhérents aux modéles de zone
cohésive sont ensuite étudiés, ainsi que les instabilités qu’ils engendrent (chapitre III). Diffé-
rents modeles de comportement interfacial issus de la littérature récente sont enfin comparés
(chapitre IV).

La troisiéme partie traite de la fissuration du composite SiC/SiC. Les propriétés mécaniques de
l'interface fibre/matrice sont identifiées sur une expérience de micro-indentation (chapitre V).
Des consignes de modification de ces propriétés pour améliorer la ductilité ou la ténacité du
composite sont enfin données a l'issue d'une étude tridimensionnelle (chapitre VI).
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CHAPITRE

Etat de I’art sur les modeles de
fissuration des matériaux

ans ce chapitre, des notions classiques concernant 1’analyse et la simula-
D tion de la fissuration des matériaux sont présentées. Un détail argumenté

des forces et des faiblesses des différents modeles de fissuration usuels
permet de situer notre contribution dans ce domaine. En particulier, deux grandes
classes de modeles sont distinguées : la mécanique de la rupture et les modeles de
zone cohésive.
Les premiers ont fait leur preuve pour une vaste gamme de situations mécaniques.
IIs ont notamment permis de mettre en évidence le taux de restitution de 1'énergie G
comme un parametre clé de la fissuration. Ils sont cependant confrontés a certaines
limitations, notamment au probleme de 1'amorcage des fissures. Pour les modeles
de zone cohésive, cet amorcage émerge naturellement du trajet de chargement sans
hypotheses complémentaires.
Pour une propagation quasi-statique de fissure, I'équivalence des deux classes de

modeles peut étre obtenue.
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I.1. LA MECANIQUE LINEAIRE DE LA RUPTURE

I.1 Lamécanique linéaire de la rupture

L’objet de la mécanique de la rupture est d’étudier et de prévoir les conditions de propagation
des fissures dans les matériaux solides. Les nombreux développements théoriques, numériques
et les succés qu’a connus cette discipline dans les années 1970 ont conduit a son implantation
massive dans les codes de calcul industriels. C’est aujourd’hui un outil de simulation prisé :
chargement critique, taille critique de défauts, etc. La plupart de ces simulations se font dans
le cadre de la mécanique linéaire de la rupture. Les solides fissurés sont ainsi considérés idéale-
ment élastiques et soumis a un chargement monotone ne pouvant entrainer qu'une propagation
quasi-statique des fissures.

Nous présentons ici les forces et les faiblesses de la mécanique linéaire de la rupture et nous
soulignons la spécificité de son utilisation dans la fissuration des matériaux composites. Une
approche en contraintes et une approche énergétique sont détaillées d"une part pour la fissura-
tion d’un matériau élastique homogene isotrope et d’autre part pour la fissuration de l'interface
d’un bimatériau.

I.1.1 Fissuration d’un matériau homogene

Le lecteur désireux d’approfondir les notions introduites dans ce paragraphe pourra se rappor-
ter a SUQUET [1987] dont la présentation ci-dessous est largement inspirée.

I.1.1.a L’approche en contraintes

Au-dela les travaux fondateurs de GRIFFITH [1920], la mécanique de la rupture ne connait
de réels développements qu’a partir des années cinquante. Les premiers résultats concernent
le caractere universel de la singularité asymptotique du champ des contraintes en pointe de
fissure, pour un probléme statique de corps bidimensionnel fissuré, parfaitement élastique,
sous 'hypothese des transformations infinitésimales. WILLIAMS [1957] montre en effet que
dans ce cas, quels que soient le chargement et la géométrie du probleme, et pour tous les modes
de propagation de la fissure, on a :

(L1) o(r,0) = &fa(ﬁ) + ja(r,0) pour a =11 oulll

Jr
Le couple (r,0) sont les coordonnées polaires d'un point du solide repéré par rapport a la
pointe de la fissure (en deux dimensions, en contraintes planes ou en déformations planes), les
fonctions j, (7, §) restent bornées lorsque r tend vers zéro, f,(6) sont des fonctions d’angle. Par
superposition (élasticité linéaire), I’équation (I.1) peut s’entendre au sens de la sommation sur
les indices répétés a, ce qui est le cas le plus général.
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Les termes K, Ky et Ky sont les facteurs d’intensité de contraintes relatifs respectivement aux
modes I de propagation de la fissure (traction normale), II (cisaillement plan) et III (cisaillement
antiplan). Ils dépendent du chargement et de la géométrie du solide et sont homogenes a des
[M Pa][m]"/2.

Par exemple, pour un solide élastique homogene isotrope contenant une fissure rectiligne de
longueur 2/ et soumis a un chargement a 1'infini o, orienté perpendiculairement a la fissure

(qui est donc sollicitée en mode I), on a :
(12)  K;=oxVnl.

A partir du résultat analytique (I.1) de Williams, IRWIN [1957, 1958] propose un critere de pro-
pagation de fissure qui suppose 1'existence d"une valeur critique des facteurs de concentration
de contrainte. Ce critére, initialement défini en deux dimensions et en mode I pur, peut étre
étendu a tous les modes de propagation.

Critére d'Irwin

Il existe une valeur critique de K, notée K, telle que :

{Ka < Ky =1=0,

(13) a =11 oullL

Ky = Koo =1>0,

Les constantes K. doivent étre considérées comme purement phénoménologiques : elles sont
sensées traduire toute la physique du processus de rupture. Ce sont des constantes intrinséques au
matériau. La donnée des K. ne saurait constituer autre chose qu'une information matérielle.

La critique que I'on peut formuler a cette approche est claire : le critere de propagation de la
fissure défini par (I.3) est lié & la divergence des contraintes en pointe de fissure dont I’existence
est due a I’analyse en élasticité linéaire. Le sens physique impose cependant que les contraintes
restent finies en tout point du solide (plasticité, changement de phase,...). Cet inconvénient
d’une approche locale peut étre évité par une approche énergétique globale.

I.1.1.b L’approche énergétique

Le raisonnement de Griffith L’approche énergétique consiste a analyser ’avancée de la fis-
sure selon I’angle des échanges d’énergies qu’elle met en jeu.

Cette approche globale repose sur le raisonnement pionnier de GRIFFITH [1920] qui, en étudiant
les processus de fissuration quasi-statiques pour des solides élastiques idéalement fragiles a
I'équilibre, note que 1'énergie potentielle macroscopique du systeme (énergie interne élastique
stockée + énergie externe potentielle des chargements appliqués) varie avec la surface fissurée.
Son idée est d’inclure "énergie de surface v créée par 'éventuelle avancée de la fissure comme
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une énergie potentielle supplémentaire du systeme et d’invoquer le principe du minimum de
I"énergie potentielle pour les systemes conservatifs. Il s’agit alors de comparer 1'énergie totale

emmagasinée dans la structure avant et apres 1’éventuelle propagation de la fissure.

Pour une fissure de surface S s’accroissant de dS, 1’énergie totale de la structure fissurée passe
de E(S)a E(S +4dS), avec:

14)  E(S) = P(S)+ 257,

ou P est1’énergie potentielle mécanique et 25y est I'énergie de surface relative aux deux levres
de la fissure.

Le systéme ayant tendance & minimiser son énergie, la fissure se propagera si :
(L5) E(S+dS) = P(S+dS)+ 2S5y +2dSy < P(S) + 2S5y = E(S).
Un criteére énergétique de propagation de la fissure est alors le :

Criteére de Griffith

G < 2y =1=0,
(L6) T
G > 2v =10>0,

oll on a posé :

dP

)  G=-—

L’approche énergétique de Griffith met donc en évidence une grandeur macroscopique G, ap-
pelé taux de restitution de I'énergie. Cette grandeur permet d’établir un critére de propagation
de fissure pour un solide élastique linéaire. Ce critere s’affranchit de la notion de singularité
de contraintes en fond de fissure. La lacune de cette approche est cependant de reposer sur un
bilan d’énergie simple et d’envisager la fissuration comme un processus réversible ). La notion
de taux de restitution de I"énergie peut étre conservée dans une écriture thermodynamique du
probleme plus complete (incluant le second principe et donc la notion d’entropie).

L'approche thermodynamique Soit un corps €2(I) contenant une fissure de longueur [, de
frontiere 012, de masse volumique p, de densité d’énergie élastique w(e), soumis a un champ
de forces volumiques f, a des efforts F' sur la partie de sa frontiere notée 9Qr et a des déplace-
ments imposés U sur la partie de sa frontiere notée 92y (92 = 0Qr N Iy, IQr U OQy = ).

D est une énergie de surface réversible.
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Le bilan des puissances mécaniques et calorifiques mises en jeu dans ce systeme est donné par
le premier principe de la thermodynamique :

d
(1.8) E(g + C) = 7)3 + Pcal,

ou £ est1’énergie interne du systeme, C 1’énergie cinétique, P, la puissance des efforts extérieurs
et P.q la puissance calorifique échangée par le systeme avec l'extérieur. Le second principe
de la thermodynamique introduit la notion d’entropie, notée S, et assure de la positivité de la
dissipation intrinseque totale D; du systéme (1" est la température du systeme) :

s
19 Di=T= ~Peu 20.

En utilisant (1.8) et (1.9), on peut écrire :
(110) Dy =-ST-W+P.—C,

ou W = £—-S8T estl’énergie libre totale du systeme. Par ailleurs, I'énergie potentielle mécanique
du systeme s’écrit :

(L11) P=W — L, avec W:/pw(s) dr et L:/pf-udx—l—/ F-u ds.
Q Q 00k

L est 'opposé de I'énergie potentielle des efforts extérieurs (i.e. P. = —L) et u est la solution
du probléme mécanique (i.e. v minimise P) :

(.12 P(l) = min / w(e d;v—/ f-ud:):—/ Fudsy.
) ( ) (u=U sur 0Qy) Q(l) P ( ) Q) P 12.95%

En négligeant 1’énergie cinétique du systeme (évolution quasi-statique) et en considérant une
évolution isotherme, (1.10) et (I.11) conduisent a :

(113) D, =—P,

soit, encore :

. P
(L14) Dy =Gl avec G = —Cil—l(l).

REMARQUE I.1. Cette définition thermodynamique du taux de restitution de I'énergie G suscite
plusieurs remarques :

1. G dépend en toute généralité de la longueur de fissure I,
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2. G est positif (la dissipation D; est positive d’aprés (1.9), [ est positif : |a fissure ne peut se
refermer),

3. G peut étre considéré comme la force thermodynamique associée a la longueur de fis-
sure : c'est la force motrice de I'avancée de la fissure.

Un critere classique de propagation de la rupture fragile est alors :

Il existe une valeur critique de GG, notée G.. telle que :

(L15) G < G =1=0,
G = G, =1>0.

Le parametre G, est le taux critique de restitution de I'énergie. En rapprochant ce critere de (1.6),
on peut considérer que G. = 2v + énergies dissipées durant le processus de fissuration (plasticité
en pointe de fissure, frottement sur les levres de la fissure,...). Pour une évolution quasi-statique
de fissure, un bilan énergétique complet permet donc de définir un critére sous forme d’égalité
(G = G.) alors que le bilan simple initialement proposé par Griffith conduisait a une inégalité
(G > 27).

I.1.1.c Lelien entre I’'approche en contraintes et I’approche énergétique

Ces deux approches conduisent a des criteres (1.3) et (1.15) dont la forme générale est :

I1 existe une valeur critique de A4, notée A, telle que :

(1.16) A < A =1=0,
A = A, =1>0.

On note qu’un critére de ce type peut encore s’écrire sous forme de relations de complémenta-
rité :

117y >0, A.—A>0, (A.—A)-l=0.

Le parametre A peut étre le facteur de concentration de contraintes, auquel cas le critére est
local et matériel, ou le taux de restitution de 1'énergie, auquel cas le critere est global et structurel
(G se définit a partir de P = W — L dont le terme W est relatif au matériau et le terme L inclut
la géométrie du systeme).

Ces deux approches, dont nous avons souligné le caractere a priori antagoniste, sont pourtant

reliées par la formule d’Irwin [IRWIN, 1960] :

k+1 1
118) G = W(K% + K%) + ZK%H.
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Cette formule est valable en élasticité linéaire isotrope, pour une évolution quasi-statique de
fissure (k dépend de I'hypothese adoptée : déformations ou contraintes planes,  est le module
de cisaillement). Elle donne une légitimité inattendue a l’approche en contraintes. On peut
pourtant faire remarquer que I'éventuelle existence d"une petite zone plastique en pointe de
fissure remettrait en cause la notion de singularité des contraintes en pointe de fissure, alors
qu’elle n’affecterait presque pas 1'énergie potentielle P.

La surprenante validité de la formule d’'Irwin est éclairée par l'intégrale de Rice [RICE, 1968],
classiquement notée J :

8u¢
(19 J= /F <pw(e)n1 - Uiknk@?n) ds,

ou I' est un contour ouvert orienté (voir FI1G. 1.1).

F1G. 1.1 — Définition d’'un contour autour d’une fissure.

La valeur de cette intégrale .J est indépendante du choix du contour I' en élasticité linéaire, sans
forces volumiques et sans moments volumiques appliqués.

L’intégrale J est en réalité la premiere composante de la partie vectorielle du tenseur moment-
énergie [ESHELBY, 1956], simplement calculée sur un contour ouvert. Cette partie vectorielle est
appelée premier invariant intégral d’Eshelby et s’écrit :

1200 J;= LAY i=1a3

(I.20) i = [ contour pw(e)n; — azknka—xj s pouri=1a3.

fermé

En I’absence de forces et de moments volumiques, on peut démontrer la relation suivante :
121) P =—lyJp,

ott les [}, (pour k=1 a 3) sont les composantes de la vitesse de translation de la fissure. Cette
relation s’obtient en substituant au probleme d’un solide fixe dans lequel se propage une fissure
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4 la vitesse [ celui d’un solide animé d’une vitesse | contenant une fissure fixe dans 1’espace.
Les conditions aux limites sont alors : % = 0 sur 9Qp et @ = —I sur 9 \ 0Qp. L'explicitation de
dP/dt, I'utilisation de ces conditions aux limites, de la relation 0 = pdw/0e et de la formule de
Green donnent le résultat.

Dans le cas d’une fissure se propageant rectilignement selon la direction x; a la vitesse /, la

relation (I.21) devient :
(122) P=-Ji.
En notant que P = (§P/dl)i, on trouve :

123) G=..

REMARQUE I.2. Pour conclure sur 'intégrale J, on peut souligner :

1. Lintérét numeérique de l'intégrale de Rice : le calcul de J est un moyen simple de calculer
le taux de restitution de I'énergie (voir (1.23)) et donc d'utiliser un critére de propagation
de fissures basé sur le taux critique de propagation de I'énergie (1.15). Lindépendance de
J par rapport au contour de calcul T' ¥ permet de calculer la valeur de cette intégrale loin
de la pointe de la fissure (sur le contour géométrique de la structure, par exemple). Le
résultat n'est pas affecté par des erreurs faites sur les champs statiques et cinématiques
a proximité de la pointe de fissure. C’'est la méthode numérique la plus pratiquée dans
les codes éléments finis.

2. Un éclairage de la formule d’Irwin : I'intégrale de Rice et son équivalence avec le taux de
restitution de I'énergie permettent de comprendre pourquoi la formule d'lrwin peut étre
valide : ce qui se passe dans un voisinage de la pointe de fissure (contour ouvert) peut
étre traduit par un bilan énergétique global.

3. Lextension de la notion d'intégrale de contour :
(@) aux cas élastiques non linéaires [HUTCHINSON, 1968 ; RICE et ROSENGREN, 1968],

(b) aux cas dynamiques [ATKINSON et ESHELBY, 1968] (voir paragraphe 1.3.2).

I.1.2 Mécanique de la rupture interfaciale

Ce mémoire concerne la fissuration des matériaux composites. Un intérét particulier est donc
porté a la propagation des fissures aux interfaces entre les différents constituants. Divers dé-

veloppements de la mécanique de la rupture ont été réalisés pour ces analyses spécifiques. Ils

@en prenant soin de respecter les hypothéses de validité de cette indépendance : pas de forces ni de moments
volumiques appliqués.
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peuvent étre regroupés sous l'appellation mécanique de la rupture interfaciale. Nous en présen-
tons brievement les principales notions, en soulignant que par rapport au cas homogene, les
calculs sont beaucoup plus délicats, principalement du fait d'une mixité intrinseque des modes
de fissuration. Sur ce theme, une synthese bibliographique détaillée pourra étre trouvée dans
[MARTIN, 1996].

I.1.2.a L’approche en contraintes

Les premiers résultats concernant le caractére général de la mixité des modes de propagation
d’une fissure a l'interface d’un bimatériau sont dus 8 WILLIAMS [1959], ENGLAND [1965] et ER-
DOGAN [1965]. Ces auteurs montrent que la non symétrie des déformations de part et d’autre
de la fissure génere un cisaillement interfacial qui conduit a 'impossibilité de distinguer les
modes I et II de fissuration ; et ce, méme pour un chargement a I'infini qui solliciterait une fis-
sure en mode I dans le cas d’un matériau homogene. La forme de la singularité des contraintes
au voisinage de la pointe de la fissure est donnée par une relation du type :

(124)  o(r,0) = Kf(0)r—.

Le facteur K est un facteur d’intensité de contraintes complexe, pour lequel les effets de tension
et de cisaillement sur la pointe de la fissure sont intrinsequement liés. La fonction f(#) est une
fonction d’angle et \ est ’'ordre complexe de la singularité (iZ = —1).

(1.25) A:—%im

La constante ¢, initialement introduite par RICE et STH [1965], est caractéristique du bimatériau.
En pratique elle reste inférieure a 0,08 [RICE, 1988]. Son expression est :

1 (1-p

ou (3 est un des deux parametres de Dundurs [DUNDURS, 1969] qui en deux dimensions vaut :

_ m/p2(ar —1) — (az — 1)
027 = Jua(ar + )+ (a2 5 1)

Les coefficients ay (k = 1, 2) prennent les valeurs suivantes :

3 — .
= Vk, en contraintes planes, k£ =1, 2,
14+

ar = 3 — 4y, en déformations planes, k=1, 2,

(1.28) %

ol jui, et v, sont respectivement les modules de cisaillement et les coefficients de Poisson de la
phase k.
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FIG. 1.2 — Chargement lointain mixte d’une fissure a l'interface d’'un bimatériau.

Le parametre 3 est caractéristique d'un couple de matériaux. On peut noter que § = 0 dans le
cas d'un matériau homogene et que 3 croit avec le rapport ju1/ia.

Dans le plan de l'interface : existence d'une zone de contact Dans le plan de l'interface
(0 = 0), et pour un chargement lointain 7’ et = oy, +iogy, (FIG. 1.2), on a a I'avant du front de
fissure :

(129) (095 +i052),_, = ,

ou K vaut [HUTCHINSON et al., 1987 ; RICE, 1988] (voir aussi le cas homogene, équation (1.2)) :

(130) K =kTe®l" Vi en [MPal[m]/?*.

Soit :

00 | 500 L i(¢—en(l)r
(131)  (ogy +io3y),y = KTy 5—e (¢ —eln(l/r)),
On pose :

r

(1.32) ¢:¢—eln<l),

I'angle de mixité des modes de fissuration le long de l'interface. Il dépend de I'angle de la mixité
du chargement mais aussi de la mixité intrinseque des modes de fissuration a l'interface.

En notant [u] le saut de déplacement entre les deux levres de la fissure, on a enfin :

(L33)  [ul = (uy +iva)g_, — (uy +iu)y__, = (12;%()1/ il ;eglc;g 2/52 K
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L’équation (I.33) montre que lorsque 1’on approche de la pointe de fissure, la fréquence des
oscillations augmente rapidement (en In(1/7)) et que la partie imaginaire de [u] peut devenir
négative. Cette zone d’interpénétration des lévres de la fissure doit alors étre considérée (et
traitée) comme une zone de contact.

Cette approche en contraintes conduit a des expressions assez différentes de celles vues dans
le cas homogene. Rice montre cependant que, lorsque ¢ est petit, il est possible de définir un
parameétre K plus proche de celui de la mécanique de la rupture classique [RICE, 1988]. En effet,
le terme Kri¢ = kT€l?/1(r/1)' est alors sensiblement indépendant de r. Il est donc possible de
choisir une valeur arbitraire de r, notée 7, au-dela de laquelle on soit capable de considérer la
valeur du champ des contraintes comme relative a une fissure sollicitée selon des modes I et II
plus classiques et définis par :

A\ d€
(134)  K;+iKi = K€ = kTe®V] G) .
La mixité modale est alors définie par ) = arctan (K;/Ky) = arctan (04y/0yy)e=0, €t on a :

K = |K|e™.

Le parameétre 7 est homogene a une longueur. De son choix dépend la valeur de la mixité
modale et en toute rigueur on ne peut donc comparer les facteurs d’intensité de contraintes de

deux bimatériaux que s’ils ont été définis avec les mémes 7.

I.1.2.b L’approche énergétique

La encore, la situation est plus complexe que dans le cas homogeéne. Le taux de restitution de
I'énergie s’exprime ici par [MALYSHEV et SALGANIK, 1965] :

L+a1)/p + (14 az)/pe

KK.
16 cosh? (me)

(135 G = (

Cette approche énergétique permet de définir G indépendamment d"une longueur de référence
7. Par contre, il est impossible de donner des définitions séparées de G et Gy (par exemple
[Toya, 1992]).

Il est particulierement important de remarquer que |G = G(¢) | La dépendance du taux de

restitution de 1'énergie a ’angle de mixité modale a trois conséquences de premier plan :
1. I’écriture d'un critere de Griffith est délicate car 1) varie avec I’avancée de la fissure,
2. la notion de mixité modale dépend du choix des unités,

3. la mesure expérimentale d’un taux de restitution critique de ’énergie comme fonction de
’angle de mixité modale devient particulierement difficile (G.(¢)). De plus, la notion de
“meilleure résistance a la fissuration” d’un bimatériau par rapport a un autre dépend de
la valeur de 1 (voir F1G. 1.3).
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Ge
bimatériau 1
" bimatériau 2
G% > G} Gg < G¢ g

F1G. 1.3 — Dépendance du taux critique de restitution de I'énergie par rapport a I'angle de mixité
modale.

BILAN DU PARAGRAPHE 1.1

Certains avantages évidents de la mécanique linéaire de la rupture ont été soulignés.
Cette approche met en évidence un parametre clé de la fissuration des matériaux : le taux
de restitution de I’énergie G. Sa définition thermodynamique (I.14) lui donne une signifi-
cation physique indiscutable. La formule d'Irwin (I.18) le relie aux facteurs de concentra-
tions de contraintes K et permet ainsi d’analyser la fissuration selon 1’angle des champs
statiques et cinématiques plus intuitifs pour le mécanicien. Enfin, l'intégrale de Rice J
(I.23) offre un moyen simple de calculer numériquement le taux de restitution de 1’éner-

gie.

Ces avantages ont fait de la mécanique linéaire de la rupture un outil théorique et nu-
mérique dont 'efficacité est indéniable dans de nombreuses situations standards (typi-
quement les propagations quasi-statiques de fissures dans les matériaux élastiques, ho-
mogenes). Cependant, cette approche présente certaines faiblesses qui limitent son utili-
sation dans les situations mécaniques complexes (dynamique, matériaux dissipatifs, ma-
tériaux fortement hétérogenes,...). Le paragraphe suivant énumere quelques unes des
principales faiblesses. Il énonce aussi brievement les développements qui ont été faits
pour y remédier, ainsi que les limites de ces développements.
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I.2 Les faiblesses de la mécanique linéaire de la rupture. Quelques
tentatives pour y remédier

Une des limitations les plus sévéres de la mécanique linéaire de la rupture est son incapacité a
prédire 'amorcage des fissures. Trois autres difficultés sont abordées dans ce paragraphe : les
évolutions temporelles des fissures (instabilités), les évolutions spatiales (bifurcation, branche-
ment) et les conditions de bord sur les levres de la fissure (contact, frottement).

I.2.1 L’amorcage de fissure

Les criteres de propagation de fissures du type criteres de Griffith (I.16) ne peuvent prédire un
amorcage de fissure (i.e. lorsque | = 0). Cette impossibilité est claire lorsque le critere porte
sur le taux de restitution de I'énergie GG dont la nature différentielle (1.14) est incompatible avec
I’absence de préfissure : lorsque | = 0, soit la dérivée 0P/0l n’est pas définie, soit elle est nulle
pour tout chargement extérieur. Lorsque le critere porte sur le facteur de concentration des
contraintes, la situation est identique : la relation (I.2) montre que K est proportionnel a oo,/ ;
la formule d'Trwin (1.18) donne alors G#02_l et le critere de Griffith indique que le chargement
critique 05", conduisant a la propagation de la fissure, est proportionnel a 1/+/1. Par consé-
quent, en I'absence de fissure (I — 01), le chargement nécessaire a la propagation d’une fissure
est infini. Ces situations sont en contradiction évidente avec les observations expérimentales

qui révelent des amorgages de fissure pour des chargements finis.
Nous évoquons dans ce paragraphe quatre tentatives pour surmonter cette limitation :
1. la définition de critéres d’amorcage de fissure,

2. une “revisite” de la mécanique linéaire de la rupture comme un probléeme de minimum
d’énergie due a FRANCFORT et MARIGO [1998],

3. une approche par la mécanique de la rupture ductile,

4. une approche par la mécanique de 'endommagement.

I.2.1.a La définition de criteres d’amorcage de fissure

Les critéres proposés par LEGUILLON et al. [1998] sont des criteres basés sur ’énergie poten-
tielle P elle-méme plutot que sur sa dérivée (le taux de restitution de I"énergie). Un résultat de
premiere importance, dit a LEGUILLON [1989], montre en effet que pour une fissure s’amorgant
d’une longueur §l (petite devant les autres dimensions du probleme) au voisinage d’un point
ot la singularité est en r® et ot K est le facteur d’intensité de la singularité, on a :

(136) P(l) — P(1+6l) = 6P = kK?51>** ou k> 0.
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Une condition nécessaire de propagation est alors :
(137) kK271 > Q..

Il est intéressant de noter que si o = 1/2 (i.e. si le point singulier considéré est la pointe de
fissure), (1.37) est un critere du type Irwin (K > /G./k = K.). En supposant qu'il existe un
chargement critique pour lequel une fissure s’amorce, et donc une valeur critique de K, notée
K, un critere du type K > K, conduit a définir une longueur caractéristique de fissuration :

. >1/(2a1)

1.38 ol =
(139) ( =

L’amorgage de la fissuration se fait donc de maniere discontinue : on passe d"une longueur de
fissure nulle a une longueur 4l > 0. En pointe de fissure (o = 1/2), la longueur 8 ne peut plus
étre définie (membre de droite de (1.38) indéterminé) : ce critére ne permet pas de prévoir la
propagation progressive des fissures préexistantes.

Une approche identique ot le critere de Griffith différentiel est remplacé par un critere incré-
mental a été proposée par HASHIN [1996].

Ces développements donnent des résultats intéressants mais les bilans incrémentaux proposés
ne permettent pas un suivi continu de 1’amorgage progressif des fissures et de leur propagation
quasi-statique.

I.2.1.b Une “revisite” de la mécanique de la rupture comme un probléme de minimum
d’énergie

Le principe de cette approche proposée par FRANCFORT et MARIGO [1998] est de trouver,
pour un chargement donné, 1’état de fissuration qui minimise 1’énergie de la structure parmi
tous les états de fissuration possible. L'énergie de la structure comprend, a la maniere de
Griffith, une énergie de surface. L'ensemble des états de fissuration possibles est défini par :
F = {TL c QHYI(T) < 400}, ou HN7(T') est la (N — 1)-mesure de Hausdorff de I'. C’est-
a-dire que 'on impose seulement aux fissures, outre une certaine régularité, d’étre d’aire finie
en 3D et de longueur finie en 2D. Pour un corps Qr dans un état de fissuration I', soumis a
des déplacements imposés U assez réguliers sur sa frontiere €2, il s’agit alors de résoudre le
probleme de minimum suivant :

(I39) EMT,U)= _  min / pw(e(u))dw—i—/k(:c,n(:v))dHN_l(:r),
(u=Usur 0Qu \{I'NON}) Qr r

oll k est une densité d’énergie de surface et n(x) la normale unitaire extérieure de la fissure au
point x.
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La mise en ceuvre numérique de cette approche est réalisée par BOURDIN [1998], BOURDIN et al.
[2000] et son application a la fissuration des matériaux composites est proposée par BILTERYST
et MARIGO [1999], BILTERYST [2000].

L'intérét de cette approche énergétique est indéniable : elle conserve les principes fondamen-
taux de la théorie de Griffith tout en permettant la prédiction de I'amorcage des fissures ainsi
que le suivi de leur propagation. Cependant les cofits de calculs numériques liés a cette mé-
thode semblent pénalisants, notamment pour des situations géométriques complexes.

I.2.1.c Lamécanique de la rupture ductile

I s’agit d"une approche micromécanique locale qui s’intéresse aux mécanismes physiques locaux
qui conduisent a la fissuration. Elle differe en cela de la mécanique linéaire de la rupture (ou
mécanique de la rupture fragile) dont nous avons déja mentionné le caractere global.

La fissuration dans les métaux peut, par exemple, étre décrite par les trois étapes suivantes (par
exemple [LEMAITRE et CHABOCHE, 1978] ou [LEBLOND, 1998]) :

1. décohésion de la matrice métallique autour d’inclusions ou rupture d’inclusions qui
conduisent a la création de microcavités,

2. croissance des cavités par écoulement plastique de la matrice,
3. coalescence des cavités jusqu’a former des macrofissures.

En réalité, la majorité des analyses menées sur I'amorgage des fissures (point 1.) dans le cadre
de la mécanique de la rupture ductile, sont le plus souvent phénoménologiques. Par contre,
les effets de la croissance des fissures sont étudiés en détail au travers de la recherche du com-
portement macroscopique d’un matériau plastique poreux. Cette approche s’axe autour des
travaux de GURSON [1975]. Il s’agit de définir un comportement élasto-plastique progressive-
ment adoucissant lorsque la fraction volumique de porosité croit. La pertinence de ces modeles
est soulignée, par exemple, par les simulations numériques de TVERGAARD et NEEDLEMAN
[1984]. La rupture en tronc de cone d'un barreau cylindrique soumis a un chargement axial
est parfaitement décrite grace a l'utilisation du modele de Gurson : striction au centre du bar-
reau, naissance d’une fissure perpendiculaire au chargement au centre de la zone strictionnée,
propagation rectiligne vers les bords libres, puis bifurcation a 45° a proximité des bords libres.

Cependant, ces approches ne répondent pas vraiment a la question de I’amorgage des fissures.
La description de leur coalescence reste aussi a préciser.

REMARQUE 1.3. Un caractére général des approches micromécaniques de la fissuration est
gu'elles s'intéressent a la définition de lois de comportement, plutét qu’a la définition de critéres
de propagation des fissures, comme c’est le cas de la mécanique linéaire de la rupture.
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I.2.1.d Lamécanique de 'endommagement

En cherchant & définir des lois de comportement, la mécanique de I'endommagement [LE-
MAITRE et CHABOCHE, 1985 ; KACHANOV, 1986] rejoint I’approche précédente. Elle se base
sur un outil aujourd’hui classique dans 1’écriture des lois de comportement : la thermody-
namique des processus irréversibles [GERMAIN et al., 1983]. Elle définit une variable interne
supplémentaire, habituellement notée D, qui traduit I'endommagement du matériau: D = 0
le matériau est sain, D = 1 le matériau est totalement endommagé. La variable D peut repré-
senter par exemple le rapport de la surface de cavités sur la surface de matériau sain dans la
section d"un barreau (penser a la fraction de porosités de Gurson). D’autres définitions sont

possibles : rapport du module d"Young a I'instant ¢ sur celui du matériau sain, etc.

L’engouement pour cette approche, relativement récente, a donné lieu a de nombreux déve-
loppements (endommagement anisotrope, définition tensorielle de D, couplage avec des lois
de comportement complexes : visco-élasto-plasticité avec endommagement, endommagement
par fluage, endommagement oligo-cyclique, a grand nombre de cycle, en température,...) dont
l'efficacité reste incontestée dans de nombreuses situations. Cependant, certaines faiblesses
sont aujourd’hui soulignées : 'écriture de lois de comportement avec endommagement, parce
qu’elles débouchent sur un probleme “mal posé” du fait de ’adoucissement du comportement,
nécessite la plupart du temps 'introduction de longueurs caractéristiques auxquelles il est parfois
difficile de donner une signification physique; la notion de surface de rupture disparait.

I.2.2 L’évolution temporelle des trajets de fissuration

Un probleme délicat de la mécanique linéaire de la rupture est la propagation instable des fis-
sures. Pour le cas simple d"un solide élastique homogene isotrope, en deux dimensions, soumis
a un chargement lointain o, perpendiculaire & une fissure de longueur 2/, nous rappelons que
l'ona ((1.2), (I.14) et (1.18)) :

oP
140)  G=——r() # ol

Deux cas se présentent :

1. P est convexe :
2
P
a4y 2L - TPy <0,
ol oeo=Const. al oeo=Const.
Lorsqu’un chargement critique o5, est atteint tel que G = G, alors la fissure se propage

(i.e. I croit) et 'équation (I.41) indique que G décroit. On passe ainsi en dessous du seuil
(G < G.) et le chargement doit étre augmenté pour poursuivre la fissuration. La propa-
gation de la fissure est stable, sa progression est connue.
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2. P est concave :

oG 9°P
(1.42) — () = — —2(1) > 0.
ol oeo=COnst. ol geo=CONSst.
A contrario, lorsque ¢, est atteint, G continue de croitre. On reste ainsi au-dela du seuil

(G > G.) méme lorsque le chargement critique reste maintenu. La propagation de la
fissure est instable et la longueur finale de fissure ne peut étre connue. Dans ce cas des
hypotheses supplémentaires sont nécessaires pour déterminer jusqu’ou la fissure se pro-
page.
En se basant sur 'analyse de la dérivée seconde de 1’énergie élastique, ce probleme de propa-
gation instable des fissures et les problemes associés (bifurcation et post-bifurcation) peuvent
étre étudiés pour des matériaux fragiles ou plastiques [NGUYEN, 1987], ainsi que pour des ma-
tériaux composites [OUSSET, 1999] (délaminage dans les stratifiés). Il semble cependant délicat
de proposer mieux que des conditions nécessaires de stabilité basées sur la convexité stricte de
I'énergie élastique.

La notion de stabilité de la fissuration est étudiée en détails (et selon I’angle des modeles de

zone cohésive) au chapitre III.

I.2.3 L’évolution spatiale des trajets de fissuration

Le critere de Griffith permet (éventuellement) de prédire l'intensité du chargement conduisant
a la propagation de la fissure et la longueur d’avancée de la fissure ; il ne permet pas de prédire
la nouvelle direction d’évolution de cette fissure. Le suivi spatial d"une fissure sollicitée en mode

mixte est donc impossible par un tel critere.

La définition de criteres de branchement a donné lieu a de nombreuses controverses. Il est ce-
pendant aujourd’hui admis qu'une fissure sollicitée en mode mixte branche dans une direction
qui conduit a sa propagation en mode I pur. La raison classiquement invoquée est le principe
de symétrie locale [GOLSTEIN et SALGANIK, 1974]. Des arguments simples peuvent aussi étre
donnés (on note K et K;; les facteurs de concentration de contraintes avant branchement et
K7 et K7; ceux apres branchement). Le premier, dt a AMESTOY et al. [1979] et AMESTOY et LE-
BLOND [1979], peut se résumer de la maniere suivante : s’il existe du mode II, la fissure branche
instantanément ; or en mode mixte I+I], la fissure apres un branchement initial se propage recti-
lignement ; donc au-dela de ce branchement initial, on a K7; = 0 quelle que soit la longueur de

. . t t N
propagation de la fissure (K7 (lpranchement + 0 l‘};fasnchement) =0 Vélgfasnchemem) et en particulier
. ost PN R
lorsque cette longueur tend vers zéro (& lgranchement — 0); d’ou le critere K7 (lpranchement) = 0-

Un autre argument, plus pragmatique, consiste a dire qu’expérimentalement on mesure : K. <
Krre et K1 < Kirre- En deux dimensions, lorsque la longueur post-bifurcation est suffisam-
ment petite, on a [LEBLOND et AMESTOY, 1985 ; LEGUILLON, 1993]:

(14:3) K;] = K;I(K], K[] ; ¢)
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L’application du critere :
(L44) K7 (Kp, K1 ¢) =0,

conduit alors a l'expression de l'angle de branchement en fonction du rapport de mixité
K II / K I-

(145) ¢ = f(K/Kp).

D’autres criteres de branchement ont été définis. On peut citer le tres intéressant critere 2D
récemment proposé par GURTIN et PODIO-GUIDUGLI [1998] : la direction de branchement est
celle qui maximise 1’énergie dissipée en pointe de fissure lors de la rupture des liaisons cohé-
sives.

Les mises en ceuvre numériques de ces criteres sont plus rares. Pour le principe de symétrie
locale, STONE et BABUKA [1998] proposent un estimateur d’erreur de direction a posteriori.

L’analyse des conditions de déviation d"une fissure au niveau d"une interface entre deux ma-
tériaux est un point largement développé dans la suite de ce mémoire. Les auteurs qui font

référence sur le theme sont précisés a cette occasion.

I1.2.4 Les conditions de bords libres sur les lévres de la fissure

En mécanique de la rupture, les fissures créées présentent des conditions de bords libres. Si n(x)
est la normale unitaire sortante au point x situé sur une levre de fissure, on a : o(z)-n(z) = 0.
Cette hypothese doit étre revue, par exemple, dans les situations suivantes :

1. les trajets de chargement considérés conduisent a une situation de refermeture de la fis-
sure dont les lévres se trouvent alors en compression : une situation de contact unilatéral
doit étre envisagée ((o(x)-n(z))-n(zx) <0),

2. la fissure se propage en mode II ou III sous pression normale : les effets du frottement ne
peuvent plus étre négligés (||o(x)-n(x) — ((o(x)-n(z))-n(z))n(z)|| > 0),

3. la fissure se propage a l'interface d"un bimatériau et il existe une zone d’interpénétration
des levres de la fissure (voir ’équation (1.33)).

Le modele interfacial de COMNINOU [1977a] prend en compte des conditions de contact unila-
téral pour la situation 3. Ce modele doit étre utilisé dans une zone proche de la pointe de fissure,
tandis que la solution (I.33) reste valide dans une zone éloignée. Il indique que les contraintes
de traction ne sont plus singulieres au voisinage de la pointe de fissure ; 'ordre de la singularité
des contraintes de cisaillement reste cependant égal a 1/2. La prise en compte du frottement
dans la zone proche diminue l'ordre de cette singularité [COMNINOU, 1977b ; LEGUILLON,
1999].
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Le paragraphe suivant montre qu'il est judicieux dans certaines situations d’envisager non
seulement des conditions de contact unilatéral et de frottement sur les levres de la fissure, mais
aussi des forces de résistance supplémentaires (dans les directions normale et éventuellement

tangentielle) dans une zone d’élaboration de la fissure.

BILAN DU PARAGRAPHE 1.2

De nombreux efforts ont été réalisés pour pallier certaines faiblesses de la mécanique de la
rupture. Ces travaux ont eux aussi leurs limitations. On retiendra pour I'essentiel qu’ils ne
permettent pas — soit sur le plan théorique, soit a des cotlits numériques abordables — la
simulation d"un processus de fissuration complet : de 'amorcage des fissures jusqu’a leur
propagation éventuellement instable. Cependant 1’atout majeur de la mécanique de la
rupture reste la manipulation de parametres énergétiques dont la signification physique
est indiscutable (notamment le taux de restitution de 1’énergie G).

Les modeles de zone cohésive que nous présentons ci-dessous permettent de conserver
ces parametres énergétiques et de simuler des processus de fissuration complexes.

[.3 Les modeles de zone cohésive

L’analyse de la fissuration des matériaux peut se faire par d’autres approches que la mécanique
de la rupture et notamment par celles basées sur la notion de zone cohésive. Cette notion offre
de remarquables perspectives dans le domaine de ’analyse mécanique des amorgages et des
propagations de fissures. Elle permet d’envisager des situations mécaniques trées complexes
(matériaux multiphases, forte hétérogénéité de la microstructure, mixité globale et locale des
modes de sollicitation, fissuration tridimensionnelle, évolutions dynamiques instables,...), tout
en conservant une compréhension fine de la physique a l’échelle locale. Cette notion de zone
cohésive établit une synthese des deux principales classes de modéles de fissuration : ceux uti-
lisant des criteres énergétiques (taux critique de restitution de 1’énergie,...) et ceux fondés sur
des criteres de contrainte maximale (cisaillement maximal en mode II,. . .). L’évolution de la fis-
suration est décrite grace a des critéres locaux, souvent énergétiques, et en termes de relation
entre la contrainte appliquée sur les lévres de la fissure o et la discontinuité de déplace-
ment [u] = u™ —u~ ol ut et u” sont les déplacements respectifs de chaque levre de la fissure
(FIG. L4). L'amorgage de la fissuration résulte alors naturellement du trajet de chargement et
les champs cinématiques et sthéniques sont connus en chaque point de la structure.

Cette notion de zone cohésive, initialement introduite par DUGDALE [1960], BARENBLATT
[1962] et RICE [1968], n’a concerné dans un premier temps que le comportement des efforts
normaux agissant sur les levres de la fissure (force de traction et/ou de compression (o-n)-n
en fonction de I'ouverture de la fissure). La prise en compte du cisaillement dans les modeles
de zone cohésive est apparue avec les modeles de IDA [1972] sur la fracture dynamique de
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F1G. 1.4 — Contrainte appliquée sur les lévres de la fissure et discontinuité du déplacement.

la couche terrestre et de PALMER et RICE [1973] concernant le cisaillement sous poids propre
d’une couche d’argile inclinée. L'introduction de conditions de contact unilatéral a été ajou-
tée par FREMOND [1982a]. La notion de zone cohésive a été étendue a la fin des années 1980
par NEEDLEMAN [1987] en proposant des modeles phénoménologiques de décohésion indé-
pendants du trajet de chargement et inspirés des travaux atomistiques de ROSE et al. [1981] et
ROSE et al. [1983] portant sur les bimétalliques. Ces modéles, parfaitement adaptés a devenir
de véritables modeles de fissuration, prennent en compte des 1990 (par exemple [TVERGAARD,
1990a ; NEEDLEMAN, 1992]) l'irréversibilité du comportement local (un endommagement sur-
facique). TVERGAARD [1990a], en considérant les évolutions normale et tangente du compor-
tement interfacial, propose l'introduction d"un frottement de Coulomb post-décohésion, puis
celle des contraintes résiduelles de frettage [TVERGAARD, 1991]. Les perspectives ouvertes par
ces travaux sont mises aujourd hui en valeur par de récents développements analytiques et nu-
mériques concernant les propagations (éventuellement dynamiques) de fissures [ XU et NEED-
LEMAN, 1994 ; COSTANZO et WALTON, 1997 ; XU et al., 1998 ; NEEDLEMAN et ROSAKIS, 1999].
IIs consistent en particulier a considérer chaque point d"une discrétisation spatiale comme une
"zone" cohésive a part entiere. Pour la premiere fois il est ainsi possible de simuler de maniere
trés efficace 1'amorcage et la propagation de fissures non seulement aux interfaces entre les
solides mais aussi dans les solides eux-mémes, en prenant en compte la physique de la déco-
hésion a I'échelle la plus fine. Plus précisément, le formalisme des zones cohésives a permis
I'analyse de la fissuration quasi-statique des matériaux élasto-plastiques (par exemple [NEED-
LEMAN, 1990 ; TVERGAARD et HUTCHINSON, 1992]) et celle de leur fissuration dynamique
[XU et NEEDLEMAN, 1994]. Cette analyse a été ensuite étendue aux matériaux élasto-visco-
plastiques [SIEGMUND et NEEDLEMAN, 1997], ainsi qu’aux matériaux composites [SIEGMUND
etal., 1997] (condition de déviation de la fissure a l'interface en fonction du rapport des énergies
de décohésion du matériau initialement fissuré et de I'interface), [XU et al., 1997] (role des hété-
rogénéités sur le branchement et le ralentissement des fissures pour des matériaux élastiques),
[NEEDLEMAN et ROSAKIS, 1999] (effet de la tenue interfaciale sur la propagation dynamique

rapide des fissures a I'interface d'un bimatériau).

Sur le plan national, les travaux les plus significatifs sur le theme ont été menés par FREMOND
[1982a], MICHEL et SUQUET [1994], CANGEMI et al. [1996], RAOUS et al. [1999] et CHABOCHE
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et al. [1997a] en ce qui concerne les approches micromécaniques de la fissuration des maté-
riaux composites; et par ALLIX et al. [1989] et ALLIX et al. [1995] pour 'endommagement des

matériaux composites a 1’échelle du pli.

Les travaux pionniers de Barenblatt et de Dugdale sont brievement présentés ci-dessous, ainsi
que les notions mécaniques utiles a 1’analyse de la fissuration par des modeles de zone co-
hésive. Nous soulignons l'intérét de ces modéles vis-a-vis des lacunes de la mécanique de la
rupture énoncées au paragraphe 1.2. Nous indiquons les liens qu’il existe entre ces modeles et la
mécanique de la rupture, d’abord par une approche en contraintes donnant 1I’équivalence entre
les criteres de Barenblatt et de Griffith, puis par une approche énergétique basée sur 1'intégrale
de taux de flux d’énergie. Enfin les principaux modeles de zone cohésive cités ci-dessus sont
présentés.

I.3.1 Les modeles pionniers et les avantages de la notion de zone cohésive
I.3.1.a Le modele de Barenblatt

Le formalisme relatif a la notion de zone cohésive peut étre attribué a BARENBLATT [1962].
L’origine de son modele consiste & prendre en compte les forces atomiques qui agissent sur la
fissure au voisinage de son front, c’est-a-dire a ’endroit ou1 la distance entre les levres de la fis-
sure est faible et les forces d’attraction mutuelles sont grandes. Ces forces d’attraction évoluent
de la maniére suivante : “lorsque la distance entre les faces opposées croit, l'intensité des forces
de cohésion atteint rapidement un maximum élevé qui s’approche du module d"Young, puis
décroit rapidement”. Physiquement, cette remarque de Barenblatt doit étre rapprochée, dans le
cas d’'un matériau volumique, des potentiels classiques d’interaction atomique dont I’évolution
en fonction de la distance entre les plans atomiques est donnée schématiquement sur la FIG. L5.
Pour les interfaces entre bimatériaux, une vérification expérimentale de ce comportement est

donnée dans le cas des métaux dans [ROSE et al., 1981].

Barenblatt souligne que, par la méthode énergétique de Griffith, le rayon de courbure en pointe
d’une fissure elliptique dans un milieu infini élastique est trouvé de 1’ordre de grandeur des
distances inter-atomiques ; ce qui invalide un calcul basé sur des hypotheses de Mécanique des
Milieux Continus. La longueur de fissure [ obtenue par cette méthode est cependant correcte. Il
en conclut que la prise en compte des forces de cohésion n’est pas nécessaire pour déterminer
la longueur d’une fissure a 1’équilibre. Cependant la distance pour laquelle les forces de cohé-
sion deviennent non négligeables est comparable a celle le long de laquelle la forme du front
de fissure varie. La longueur de la fissure a I'équilibre peut donc étre déterminée sans considérer les
forces de cohésion, mais pas sa forme. Cette vision, sans remettre en cause les bilans énergétiques
globaux, souligne I'importance des champs cinématiques et statiques locaux.

La théorie de la fissuration de Barenblatt repose sur deux hypothéses :
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POTENTIEL D’'INTERACTION
DES FORCES ATOMIQUES

DISTANCE ENTRE
PLANS ATOMIQUES

F1G. I.5 - Evolution schématique des potentiels d’interaction atomique en fonction de la distance
entre les plans atomiques.

1. hypothese 1: l'aire sur laquelle agissent les forces de cohésion est négligeable devant
l'aire de la fissure,

2. hypothese 2 : la forme de la fissure (et donc la distribution locale des forces de cohésion)
pres du front de fissure ne dépend pas du chargement appliqué.

Ces deux hypotheses conduisent a définir le “module de cohésion” de Barenblatt :

d s
(146) H= /0 R\ﬁg)da:,

ou R(z) est l'intensité des forces de cohésion et d la taille de la zone cohésive (FIG. 1.6). Le

critere d’avancée de la fissure est alors (en mode I et sous les deux hypothéses énoncées) :

(147) \/gf(] > H.

I.3.1.b Le modele de Dugdale

Ce modeéle concerne la fissuration sous traction normale de fines couches de matériaux duc-
tiles présentant une plasticité fortement localisée en pointe de fissure [DUGDALE, 1960]. La
force de cohésion est choisie constante en fonction de I’ouverture normale et prend une valeur
0p. Ce comportement, équivalent a celui quaurait un solide idéalement rigide-plastique, est
valable jusqu’a une valeur critique ¢ de I'ouverture de fissure. Au-dela de é¢ la force de co-
hésion est nulle. Le parametre dc peut se définir en fonction de la longueur d de zone cohésive
(voir FIG. 1.6). Cette définition est valable pour tous les modeles de zone cohésive en deux di-
mensions, y compris ceux ayant comme variable le vecteur saut de déplacement [u] (I'ouverture
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R(x)

FIG. 1.6 — Définition de la zone cohésive en pointe de fissure [BARENBLATT, 1962].

un = [u]-n et le glissement ur = [u] — uy-n, voir équation (I1.5)) :
(L48)  dc = |[u(d)]]l-

L’énergie consommeée dans la zone cohésive par unité d’avancée de fissure, lors d'une propa-

gation a vitesse constante, est ainsi simplement :

(149)  Ep = ooéc.

I.3.1.c Les avantages des modéles de zone cohésive par rapport a la mécanique de la rupture
et a ses alternatives

Les avantages présentés ci-dessous proviennent en grande partie de la différence suivante @ :
la mécanique de la rupture s’intéresse a la définition de critéres de propagation, alors que les
approches micromécaniques — auxquelles appartiennent les modéles de zone cohésive — s’in-
téressent a la recherche de lois de comportement pour la fissuration. La possibilité d’amorcage
de fissure et de suivi de leur propagation découle de cette connaissance de 1’état du systeme
pour chaque valeur des variables de la fissuration (champs de la discontinuité de déplacement
le long de la fissure,...). Ainsi, parmi les alternatives a la mécanique de la rupture présentées
au paragraphe 1.2, celles qui sont les plus proches des modeles de zone cohésive sont les ap-
proches micromécaniques (mécanique de la rupture ductile, mécanique de I'endommagement
surfacique).

L'amorcage des fissures L'amorcage des fissures est possible avec les modéles de zone co-
hésive. Elle émerge naturellement des trajets de chargement et des caractéristiques du com-

®voir REMARQUE (I.3)
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portement de la zone cohésive sans hypotheses ad hoc supplémentaires concernant un critere
d’amorgage. Sur ce point, les avantages des modeles de zone cohésive par rapport aux alterna-

tives a la mécanique de la rupture sont les suivants :

1. La notion de zone cohésive offre la possibilité d’un suivi continu de la propagation de
tissure (sous réserve d’hypothéeses données au chapitre III) ; ce que ne permettent pas les
critéres d’amorcage basés sur des bilans énergétiques incrémentaux.

2. Le cotit numérique de l"utilisation des modeles de zone cohésive est lié a celui des itéra-
tions d’équilibre nécessaires pour 1’application de conditions aux limites qui dépendent
de la solution :

o-n = R([u]) sur leslevres de la fissure.

Ce cofit est cependant plus modeste que celui des méthodes de recherche de l'état de
fissuration qui minimise 'énergie E(T", U) de (1.39) (voir [BOURDIN et al., 2000]).

3. En ce qui concerne la mécanique de la rupture ductile, des modifications successives du
modele de GURSON [1977] ont été proposées ([TVERGAARD, 1981 ; MATHUR et al., 1996]
pour des versions locales du modeles et [LEBLOND et al., 1994 ; TVERGAARD et NEED-
LEMAN, 1995] pour des versions non locales). Elles ont conduit a des simulations numé-
riques de croissance-coalescence de cavités et de propagations de fissures dans les ma-
tériaux ductiles tout a fait conformes aux observations expérimentales [TVERGAARD et
NEEDLEMAN, 1984] ou d’intérét prospectif évident [TVERGAARD et NEEDLEMAN, 1995,
1997 ; NEEDLEMAN et TVERGAARD, 1998]. Ces modéles ne permettent cependant pas vé-
ritablement d’amorcer la fissuration : les fissures se propagent soit a partir de préfissures,
soit a partir de microcavités (matériaux poreux par exemple). @

4. En mécanique de 'endommagement, la notion d’évolution de 'endommagement —
comme celle de la porosité dans le modele de Gurson — est liée a I'adoucissement du
comportement. Cette notion est essentielle dans les modeles de zone cohésive (la force
de résistance sur les levres de la fissure doit s’annuler pour une ouverture de fissure
suffisamment grande). Ces deux modéles sont donc relativement proches. Les modeles
de zone cohésive ont I'avantage de réintroduire la notion de surface de rupture. Ainsi
I’adoucissement présent dans ces modeles est qualifiable d’endommagement surfacique.
La fissure est alors une surface matérielle, c’est-a-dire une surface ayant un comportement
thermodynamique propre. Ce caractére endommageable est fortement marqué dans le
modele de zone cohésive présenté au chapitre II.

@ Une voie de recherche intéressante serait d’associer un modele de zone cohésive (dont les parametres peuvent
étre issus de travaux atomistiques) pour amorger la création de cavités a un modele de type Gurson modifié pour
le calcul de la croissance et de la coalescence des cavités ainsi créées. La propagation de la microfissure résultant de
cette coalescence peut ensuite s’opérer via un modele de zone cohésive dont les parametres sont issus cette fois-ci
de I’analyse micromécanique précédente.
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L'évolution temporelle des trajets de fissuration Le suivi temporel des fissures est un point
délicat des modéles de zone cohésive comme en mécanique de la rupture [CHABOCHE et al.,
a paraitre]. Cependant, I’approche par zones cohésives permet une étude fine des propaga-
tions instables de fissure (voir chapitre III). Une condition d"unicité pour les problemes quasi-
statiques de fissuration de solides élastiques par des modéles de zone cohésive a ainsi pu étre
obtenue par l'auteur (voir théoreme III.1). La rapidité d’adoucissement du comportement de
la zone cohésive (constante de Lipschitz de la courbe contrainte-saut de déplacement) est un
parametre essentiel de cette condition d"unicité. Ainsi, pour un probleme donné, il est possible
d’adapter le modele de zone cohésive pour garantir une propagation stable des fissures. Cette
adaptation peut se faire soit par une modification des coefficients du modele (augmentation de
I'ouverture critique d¢c en particulier), soit par l'introduction d’ingrédients physiques supplé-
mentaires dans le comportement cohésif [MONERIE et al., 1998 ; MONERIE et RAOUS, 2000] :
viscosité [FREMOND, 1985], formulation dynamique,...

L'évolution spatiale des trajets de fissuration Le suivi spatial des fissures est évident aux in-
terfaces : 'interface entre deux matériaux est une surface de “guidage” pour les fissures. En ce
qui concerne la fissuration des solides eux-mémes, aucun critere de branchement n’est néces-
saire dans le cas d"une fissuration par des modeles de zone cohésive. Il s’agit d'un avantage fort
par rapport a la mécanique de la rupture. L'idée, largement détaillée dans [XU et NEEDLEMAN,
1994 ; XU et al., 1997], est de considérer chaque point d’un maillage éléments finis comme une
“zone” cohésive. Comme dans le cas des zones cohésives surfaciques, le trajet de fissuration
résulte naturellement du chargement. L'utilisation de cette méthode reste cependant délicate :
la dépendance de la fissuration au maillage nécessite 'utilisation de maillages extrémement
fins et “isotropes”. Ce theme de recherche mérite une attention particuliere.

Les conditions de bords Ces conditions ne sont évidemment plus des conditions de bords
libres dans le cas des modeles de zone cohésive. Ces modéles permettent la prise en compte
de nombreux phénomenes physiques sur les levres de la fissure : frottement, usure, contact
unilatéral, etc (voir modele proposé au chapitre II).

En conclusion, la notion de zone cohésive se révele étre extrémement efficace dans I’analyse
de I'amorcage et de la propagation des fissures, que ce soit aux interfaces entre constituants ou
dans les solides eux-mémes. Elle permet notamment de pallier certaines lacunes de la méca-
nique de la rupture et offre la possibilité d’introduire davantage de physique dans le processus
de fissuration (temps d’activation, usure, frottement,...). Cette notion présente cependant une
difficulté : la nécessité de définir une longueur caractéristique. Cette nécessité est liée a 1’ab-
sence de notion de déformation sur la surface matérielle, remplacée par celle de discontinuité de
déplacement. Cette longueur caractéristique peut étre par exemple la taille de la zone d’élabo-
ration de la fissure ou 1'épaisseur de l'interphase séparant les constituants des matériaux com-
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posites. Il est d’ailleurs fréquemment avancé que la notion de surface matérielle de fissuration
convient mieux aux matériaux fragiles. Elle convient en réalité a tous les matériaux présentant
une zone d’élaboration de fissure petite devant la longueur de fissure (voir I'hypothese 1 de
Barenblatt) : matériaux a plasticité tres localisée par exemple.

Les avantages de la notion de zone cohésive sont d’autant plus intéressants qu’elle permet des
bilans énergétiques identiques a ceux proposés par la mécanique de la rupture, ainsi que nous
le soulignons dans le paragraphe suivant.

I.3.2 Le lien entre les modeles de zone cohésive et la mécanique de la rupture
I.3.2.a Equivalence des critéres de fissuration de Griffith et de Barenblatt

L’équivalence de ces deux critéres est due a une analyse en contraintes de WILLIS [1967] dans
le cas des déformations planes. Le critere de Griffith (1.6) s’exprime en mode I (en utilisant la
formule d’Irwin (I.18)) par :

1—
VKI2 > 2.

(L50) 5 Ktz

Nous rappelons le critere de Barenblatt (1.47) en mode I :

(L51) \/gKI >,

et ’expression du module de cohésion H :

(L52) H = /O ’ R\;? da.

Ainsi, si l'égalité :

1_
(153) 2v=-_"K?
W

est vraie, alors les deux criteres (1.50) et (I.51) sont équivalents. En utilisant les deux hypotheses
de Barenblatt et I'hypothése supplémentaire suivante® :

Lov  (TREUGD , o
(154) M—W\/E/o s =0 siz=0()

Vs(s — )
WILLIS [1967] montre que 'on a :

v

(L55) 2y — 1}; m2(1+0(%)).

l

®qui semble mécaniquement acceptable [WILLIS, 1967].
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Ainsi, la premiere hypothese de Barenblatt (d < [) assure 1’équivalence des deux criteres.
L’équation (I1.55) est d’ailleurs annoncée par BARENBLATT [1962] sans le terme complémentaire
en O(d/).

Il est a noter que 1'expression (1.55) se généralise dans le cas d'une propagation dynamique de

fissure de la maniére suivante :

(l/CQ) 1-— (l/cl) 2

D(l)pr

(L56) 2y = (1+0(%)),

ot ¢ = /(A +2u)/p et ca = \/p/p sont respectivement les vitesses des ondes de dilatation et

de cisaillement et D(l) vaut :

157) D() = 4\/[1 - (z'/clﬂ [1 - (Z/CQ)Q] - [2 - (z'/cz)zr.

Les modeles de Griffith et de Barenblatt sont donc équivalents au premier ordre en d/!I. Il est

possible d’étendre cette équivalence par une approche énergétique et d’établir 1’égalité entre
I'énergie de décohésion (moralement l'aire sous la courbe o([u])) et le taux de restitution de

I"énergie, ainsi que nous l'indiquons ci-dessous.

I.3.2.b Egalité de 1’énergie de décohésion et du taux de restitution de 1’énergie

Cette égalité est réalisée pour une fissure se propageant rectilignement a vitesse constante. Pour
la démontrer nous indiquons :

1. la définition de l'intégrale de taux de flux d’énergie I(I),
2. la définition du taux dynamique de restitution de 1’énergie G,

3. comment l'indépendance de I par rapport a I' dans le cas d"une fissure se propageant a
vitesse constante | permet d’obtenir Gi = Epi. ©)

1. L'intégrale de taux de flux d’énergie est un des parametres clé de 1’équation du mouvement
des fissures [ATKINSON et ESHELBY, 1968 ; WILLIS, 1975 ; FREUND, 1989]. La définition de
cette intégrale de contour s’obtient a partir de 1’équation du mouvement du solide Q(¢) (de

frontiere 0€2(t)). En I'absence de forces volumiques, cette équation s’écrit :

(L58)  div(o) = pii.

G
©Ep = / o([u])-d[u] est Iénergie de décohésion.
Jo
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FIG. 1.7 — Contour se propageant avec la pointe de fissure : vitesse instantanée .

En faisant le produit scalaire de chaque membre de cette équation avec %, en notant w la densité
d’énergie élastique :

(I59) w= /t o Va(t)dt

—00
et c la densité d’énergie cinétique :
1,

on obtient, lorsque la masse volumique p est constante :

(L61) div(o-u) = %(w +¢).

En intégrant (1.61) sur Q x [t1,t2], en appliquant le théoreme de la divergence, en notant I
un contour se propageant avec la fissure dans la direction z; a la vitesse [ (FIG. L7) et 5 la
coordonnée curviligne le long de I', on obtient :

to
(L.62) / / on-udoQ)dt = / (w + ¢) dQ—/ (w+ ¢) dQ
t1 15)9) Q(tz) Q(tl)

to .
+/ /[a-n‘a—i— (w+c)l-ni] dsdt Vi, ta.
t1 I

Le terme de gauche dans (1.62) est le travail total des efforts appliqués sur 02 ou sur la fis-
sure entre les instants ¢; et t5. Les deux premiers termes du membre de droite représentent la
variation d’énergie mécanique totale. Par conséquent, le terme :

(L63) I(I) = /F[a-n-u+ (w + ¢)i-na]ds
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est le taux instantané de flux d’énergie a travers le contour I'. Cette intégrale de contour est
proportionnelle a une énergie par unité de temps et par unité de longueur, ou encore a une
force par unité de temps.

REMARQUE I.4. On peut faire les remarques suivantes :

— En général, l'intégrale I n'est pas indépendante du contour I". On peut montrer qu'elle le
devient lorsque la fissure se propage rectilignement a vitesse constante .

— La définition de I (1.63) n’est pas spécifique a I'analyse des fissures. C’est une intégrale de
contour dont le caractéere est général pour tous les contours se déplacant dans les solides.
Elle est adaptable au cas tridimensionnel et a celui des grandes déformations (en substituant
les champs correspondants : par exemple en prenant le premier tenseur des contraintes de
Piola-Kirchhoff a la place du tenseur des contraintes de Cauchy).

2. Le taux dynamique de restitution de I'énergie est 1’énergie restituée par le solide par unité

d’avancée de la fissure, c’est-a-dire le taux de flux d’énergie divisé par la vitesse d’avancée de
la fissure :

(164) G = %ii%{j(.r) }

REMARQUE I.5. Numériqguement, la difficulté de calculer G provient de la nécessité d’avoir un
contour I' infiniment petit autour de la pointe de fissure. Des méthodes permettent néanmoins
d’étendre la notion d’intégrale de Rice J au cas élasto-dynamique :

(L65) Gi=1I(T)+ / div(o-t + (w + ¢)l)dA,

A(T)

ou A(T) est l'aire encerclée par le contour I'. Cette intégrale est définie [NAKAMURA et al.,
1985] et peut avoir de nombreuses écritures (en appliquant notamment le théoréme de la

divergence a (1.65)) qui contiennent toutes une intégrale de contour et une intégrale surfacigue.

3. Le cas particulier d"une fissure se propageant rectilignement a vitesse constante /, selon la

direction z;. Précisons les notations : la fissure débute en x; = 0 et sa pointe se trouve en
x1 = [l(t); la longueur de la zone cohésive est d, ce qui signifie que pour 0 < =1 < I(t) — d les
forces cohésives sont d’intensité nulle. On pose : { = z1 —[(t). La propriété essentielle que nous
utilisons ici est que I = I(T") est indépendante de I lorsque la fissure se propage rectilignement
a vitesse constante (voir REMARQUE 1.4). Par conséquent, avec les notations de la FIG. 1.8, on a :

(166) I(P) == I(Fcohésion) .
Or, I'indépendance de I par rapport au contour conduit aussi a écrire (1.64) sous la forme :

Le7) I(T) =G,
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x2
["conésion

n |(t) x1 '

FIG. 1.8 — Fissure se propageant rectilignement a vitesse constante [ selon la direction z; :
I = I(F) = I(Fcohésion)-

et par définition, ona:
0

(168) ](Pcohésion) - 2/ Gnudf
—d

Par symétrie, on a : [u](&,t) = 2u(¢,0,t). La décomposition dans le repére normal-tangent :
[u] = uxyn + ur, 0-n = oyn + oy et les équations (1.66), (1.67) et (1.68) conduisent a :
) 0
—d

Enfin, en utilisant :

. ou .Ou,

(&) =G g
(1.70) . Dy D,

ur(€, 1) :W_la_g’

on aboutit a :

. 0 ) dc e}
171 Gi= / <aN88“tN + araa‘?> de + {/ ondun +/ UT-duT} .
—d 0 0

Pour une propagation de fissure a vitesse constante /, le premier terme de (I.71) est nul pour un
observateur se déplacant avec la pointe de fissure. Pour toute vraie propagation (i.e. [ # 0), on
a donc (en omettant la décomposition normale-tangente) :

dc
w2 |- /0 o([u])-d[u]

Cette égalité est essentielle. Elle indique que si la fissure se propage en ligne droite de maniere
stable (I constante), il est équivalent d’utiliser un modele de zone cohésive ou un critere de
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type Griffith. Cette équivalence est obtenue lorsque 1'énergie de décohésion est égale au taux
critique de restitution de I’énergie. Ainsi, tous les modeles de décohésion conduisent a la méme
propagation de fissure s’ils présentent la méme énergie de décohésion, indépendamment de la
relation o ([u]). En bref, la fissuration ne dépend que de l'aire sous la courbe o([u]) et non de sa
forme. Ce n’est a priori plus vrai lorsque [ varie dans le temps?”). Inversement, 4 I'amorcage de
la fissuration ou lors de propagations instables de fissure, la forme de la courbe o([u]) joue un
role déterminant (voir notamment le chapitre III).

1.3.3 Différents modeéles de zone cohésive

Nous présentons ici brievement quelques modeles de zone cohésive parmi les plus significatifs.

DUGDALE [1960]

Or/T% Nous rappelons que ce modele décrit 1’évolution des forces cohé-
sives de traction oy = oy(un) en fonction du saut de déplacement

1 normal en pointe de fissure. Le comportement choisi est celui d"un
solide rigide-plastique parfait et ce jusqu’a un seuil 6 d’ouverture

des levres de la fissure au-dela duquel la résistance a la fissuration
Un/8c

devient négligeable (nulle ici).

0 1
on = 09 = constante si0 < uy < d¢
oN = O Sl Un > 50
PALMER et RICE [1973]
losl Ce modele décrit I’évolution des forces cohésives tangentielles en

fonction du saut de déplacement tangentiel. Pour qu'un glissement
relatif des levres de la fissure puisse apparaitre (||ur|| > 0), il faut

que le cisaillement dépasse une valeur 7;, interprétée comme un co-

T
efficient de frottement statique. Lorsque le glissement est actif, le

lurl

seuil de cisaillement diminue progressivement pour atteindre une
valeur limite 7/ interprétée comme un coefficient de frottement dy-

namique.

NEEDLEMAN [1987]

On /0 Ce modele décrit I'évolution des forces cohésives normales oy et
tangentielles o; en fonction des composantes normale uy et tangen-
tielle u; du saut de déplacement. oy et o; sont supposées dériver

d’un potentiel :

o = —.
Our

UN/éN

0 i1 ONn =
i RUPTURE N Ouy

. PENETRATION LIMITEE

@en pratique, MONERIE et al. [1998] confirment ce résultat pour une évolution de la fissure suffisamment station-

naire, y compris lorsque les modeles de zone cohésive incluent du frottement de Coulomb.
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NEEDLEMAN [1990]

Un choix polynémial de ® est fait (0y et oo sont des parametres, «
représente la part de résistance au glissement part rapport a la ré-

sistance normale) :

o 27 Uun 2 4 Uy 1 UN 2
Pl ) = ”0‘5“{(5N> [1 (i) 2 (8)
On On On
(I)(UNa UT) = q)sep
Lorsque u; = 0 (figure ci-contre) I'énergie de décohésion vaut :

on 95
(I)sep:/ Z_szN: 1N600

0
Lorsque uy < 0 la valeur de oy dérivant du potentiel joue le role

si Un > 6N

d’une pénalisation : aucune hypothese supplémentaire n’est faite
pour la gestion du contact unilatéral.

On/0

Un/8n

TVERGAARD [1990a]

Ce modele est identique au précédent mais propose une expression
exponentielle du potentiel ® (une forme similaire est retenue dans
[RICE et WANG, 1989]) :

1
D (uy, ur) = 0exp(1)ox 1 1422 az?[1 — COS(27T%)]
z On Ot
xexp(—zg—N)}
N
(I)(O, 0) =0 et lim ¢ = (bsep
UN— OO

Ici, z = 16/9exp(1) et on a souvent : 6; = dy. Le dépendance pério-
dique en u; doit étre soulignée. Pour uy = 0, le travail interfacial
total associé au glissement u; = Jr est nul : le travail de 0 a 6;/2
est annulé par celui de dr/2 a d;. Ceci est une limitation forte de
la représentation périodique. La figure ci-contre correspond au cas

UT:O.

loT],/To

7( (O] /O
[+ /e

i1
FROTTEMENT

Ce modele reprend le modele de NEEDLEMAN [1987] et y intro-
duit l'irréversibilité du comportement (pas de recollement spon-
tané des fissures créées), ainsi qu'un frottement de Coulomb post-
décohésion. En deux dimensions, le modele se définit par :

A= /(un/0x)? + (ur/6r)2  (parametre sans dimension)

F(X\) = 27/400(1 — \)? pour0 <A <1

on = un/0nER) pour A = l(U—I\Iu—l\l + Eﬂ) >0
g - aUT/éNF(A) )\ 5]\] 5]\] 51" (5’1"
= OnE )\maw :
on un/OnE( ) pour A < 0
O-T = auT/(STF()\mCLI)
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Et pour A\ > 1, le frottement de Coulomb entraine : o =
—signe(tr)p|oy|. La figure ci-contre correspond au cas uy = 0.

MICHEL et al. [1992]

Gr/0 Ce modéle est destiné aux décohésions d’interface dans les compo-
sites a matrice métallique et renfort particulaire. En notant Int 1'in-

1 =200 terface, le modele s’écrit en deux dimensions (c est un parametre

dépendant de la fraction volumique de renforts et du rapport des
n=20
modules d"Young des matériaux en présence) :

0= Un,/n 1-D 0 1-D

0 : N1t = ot
L’évolution du parametre D est régie par un critére moyen sur l'in-

OuT.

terface. La fonction seuil de cette évolution est (o > 0,7 > 0) :

1
(K2 4 u02) — H(D), avec H(D) = 7o(1 + nD)?.
2‘Int| Int

La figure ci-contre correspond au cas ur = 0: oy = 0o(1 — D) /(1 +
CD)UN/dN avec UN/(SN == 1 + 77D

MICHEL et SUQUET [1994]

Oy/To Ce modéle est un variante du précédent :
D
i et H(D) = yo(1 +n5—7)*
3 Lorsque ur = 0, ce modele se ramene a : oy = 0o(1 — D)un/ug avec
‘ (1-D)=(1—un/0x)/(1 —2ug/ox + un/bx)-
UN/BN
\ [Hoix et al. 1 1995]
Oy /0y . Ce modele concerne les décohésions interplis dans les matériaux
. » composites stratifiés. C’est un des premiers modeles a introduire
e\ A " un endommagement surfacique anisotrope et une sensibilité a la
‘ vitesse de sollicitation. Il s’écrit en deux dimensions, pour la version
. isotrope :
1/2 \\\ uN/6N oN — (1 - D)KNUN, or — (1 - D)KTUT.
0 Uy/zy 1

D =1n/a[l —exp(—a(w(Y) — D)*)] siD <1, D = 1sinon.

w — (\/}_/_ \/?0)+ _ u2 « u2 al/a
(V) = N7 etY = Sup {(1/2Kyud)® + (1/2Ku})*}

(souvent a = 1). Pour u; = 0 et pour une évolution quasi-statique,
le modele se résume a : o = (1 — un/In) /(1 — up/In)un/uo.

CANGEMI et al. [1996] ; RAOUS et al. [1999]

lo+l/00

1+
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CHABOCHE et al. [1997a]

Ce modele se base sur une formulation thermodynamique. Il
couple endommagement surfacique, frottement de Coulomb et
contact unilatéral en incluant une sensibilité a la vitesse de sol-
licitation. Il étend ainsi le modele de FREMOND [1987]. Les dé-
tails de ce modele sont donnés au chapitre II. En deux dimen-
sions, pour uy = 0 et 4y > 0, il se résume a (voir (I11.62)) :
lor|| = plon| + 008%|ur/d:|| avec la loi d’évolution suivante pour

B:08 = —008r(1 — Bllur/8: ).

lo+l/00

1+
plon|
Oo

]

H[On]|/To

lur/8c

[/

Ce modele s’adresse aux décohésions interfaciales dans les com-
posites a matrice métallique. Il reprend le modeéle de TVERGAARD
[1990a] et propose un frottement de Coulomb actif des le début de
la décohésion. Le glissement est décomposé en parties élastiques et
plastiques (u; = u¢ + uf) et la fonction de charge pour le critere de
Coulomb s’écrit :

KrF(Amax) uf
1-— F()\max) (ST

B ludl 2K (~uds . o\ s\ 2
A-l—(l—\/( 5 _?T—&\I sign(uf) —|—( N ) +,

_l’_

o+ — | = p(—ox)+ <0, avec

uw
1— F(Amax)

ou uf =ur

es modeles de zone cohésive connaissent aujourd’hui une utilisation croissante dans 1’étude
L deles d h t aujourd’h tilisat ted I'étud

des phénomenes de fissuration. Clairement, la littérature actuelle accorde une importance par-

ticuliére au modele de TVERGAARD [1990a] dont I’aspect “courbe en cloche” peut légitimement

étre attribué 8 NEEDLEMAN [1987]. Outre les travaux déja mentionnés dans ce paragraphe 1.3
®), il convient de citer les trés récents travaux de PANDOLFI et al. [2000] et de FOULK et al. [2000]
(et les travaux antérieurs auxquels ils se réferent) qui proposent une formulation tridimension-

nelle de ce modele en cloche.

Nous estimons que les principales raisons du succes de ce modele sont les suivantes :

1. le modéle contient (en deux dimensions) seulement deux parameétres a choisir parmi les

suivants : contrainte ou déplacement maximal, énergie de décohésion, module initial ;

2. T'expression polynomiale ou exponentielle du modele est aisée a implanter numérique-

ment et mathématiquement tres réguliere (C);

3. certaines justifications atomistiques peuvent étre invoquées.

BILAN DU PARAGRAPHE 1.3

(8)pour I'essentiel : E. Costanzo, J.-L. Chaboche, J.W. Hutchinson, A. Needleman, A.J. Rosakis, T. Siegmund, V.
Tvergaard, X.-P. Xu et leurs collaborateurs.
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Les modéles de zone cohésive s’averent pertinents dans ’analyse de la fissuration des
matériaux composites. Ils permettent aussi bien de simuler la fissuration des matériaux
volumiques que la décohésion aux interfaces entre constituants. Cette décohésion peut
notamment inclure une physique de dégradation complexe (usure, frottement, temps
d’activation des mécanismes d’endommagement). Les simulations numériques basées
sur des modeéles de zone cohésive (conditions mixtes contrainte-déplacement ou éléments
d’interface) peuvent aller de I'amorgage des fissures jusqu’a la ruine des matériaux et des
structures par la propagation dynamique de ces fissures. Ces modeles permettent de sur-
monter la majorité des difficultés rencontrées en mécanique de la rupture (notamment la
question de 'amorgage des fissures) en s’appuyant sur la notion de comportement local.
Des bilans énergétiques globaux sont cependant possibles et I'équation (1.72) montre que
le taux critique de restitution de I’énergie demeure le paramétre mécanique clé lors d"une
fissuration établie.

14

Conclusion du chapitre

Nous avons rappelé dans ce chapitre les deux grandes classes de modéles permettant
I’analyse et la simulation de la fissuration des matériaux et des structures : la mécanique
de la rupture et les modéles de zone cohésive.

La mécanique de la rupture est un outil classique. Elle permet de traiter efficacement
de nombreuses situations standards telles que la propagation quasi-statique des fissures
dans les matériaux homogenes élastiques. Elle présente cependant certaines faiblesses
qui limitent son utilisation dans des situations mécaniques plus délicates. Ces faiblesses
concernent pour 1’essentiel 'amorcage de la fissuration, le suivi temporel (propagation in-
stables) et spatial (branchement) des trajets de fissuration et la prise en compte d"une phy-
sique de fissuration plus complexe (contact frottant sur les levres de la fissure, usure, phé-
nomene de croissance-coalescence, ...). Des modeles plus élaborés permettant de pallier
ces faiblesses ont été présentés. Les limitations théoriques ou numériques que connaissent
ces modeles eux-mémes nous ont conduit a envisager la fissuration des matériaux selon

I’angle des modeles de zone cohésive.

Ces derniers permettent en effet de surmonter les difficultés que rencontre la mécanique
de la rupture. Ils sont en outre adaptés a ’analyse de la fissuration aux interfaces entre les
solides ainsi qu’a celle des solides eux-mémes. Cet avantage est essentiel dans la suite de
ce mémoire ol la fissuration des matériaux composites est envisagée. Enfin, ces modeles
se révelent numériquement efficaces. Ils autorisent des simulations allant de I’amorcage

des fissures a la ruine des matériaux.
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Par ailleurs, les modeles de zone cohésive conservent la notion clé de taux de restitution
de I’énergie mise en évidence par la mécanique de la rupture. L'équivalence de ces deux
classes de modeles peut notamment étre obtenue dans le cas des propagations quasi-
statiques de fissures.

Quelques uns des modeles de zone cohésive présentés dans ce chapitre sont comparés au
chapitre IV sur des simulations numériques d’expérience de micro-indentation. Le mo-
dele utilisé dans la suite de ce mémoire est le modele adhésif /frottant de CANGEMI et al.
[1996] et RAOUS et al. [1999]. Nous le présentons dans le chapitre suivant en proposant

quelques variantes.

— PAGE 47 —






CHAPITRE II

Un modele de comportement
d’interface couplant adhésion,
frottement et contact unilatéral

ous présentons dans ce chapitre le modele adhésif/frottant de Raous,

‘ \ ‘ Cangémi et Cocu ([CANGEMI et al., 1996 ; RAOUS et al., 1999]) destiné

a la fissuration des interfaces fibre/matrice dans les matériaux compo-

sites. Nous en proposons quelques variantes (en particulier un modéle a coefficient

de frottement variable en fonction du niveau de 'endommagement), ainsi qu’une

extension au cas des grandes déformations. La formulation de ce modéle, son trai-
tement numérique et son analyse mécanique détaillée sont donnés.

Une attention particuliere est portée a 1’étude et a la limitation de la sensibilité du

modele a la vitesse de sollicitation.
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II.1. INTRODUCTION

II.1 Introduction

Le modele présenté ici est di a Raous, Cangémi et Cocu [CANGEMI et al., 1996 ; CANGEMI,
1997 ; CoOcCU et al,, 1997 ; RAOUS et al., 1997, 1999]. 1l décrit I’évolution d'une interface entre
deux corps déformables initialement adhérents. Il propose une transition d’un état adhérent

a un état frottant dans le plan tangent de l'interface et & un état de contact unilatéral dans la

direction normale a 'interface.

Les contributions apportées dans ce mémoire par I’auteur sur ce modele de zone cohésive sont :

1.

L'introduction d’un coefficient de frottement variable avec le niveau de décohésion inter-

facial. Cette formulation interdit toute dissipation par frottement avant que I’endomma-
gement interfacial ne soit amorgé. La transition de 1’adhésion au frottement est progres-
sive.

La prise en compte d'un gradient d’intensité d’adhésion permettant d’inclure des effets

non locaux de I'endommagement surfacique. L'effort Gz associé a la variable d’adhésion
B est remplacé par Gz — div Gyg. Ce développement est inspiré d’une théorie du pre-
mier gradient pour le contact unilatéral avec adhérence proposée par FREMOND [1985] et
analysée par TRUONG DINH TIEN [1990]. La formulation est alors non locale. Les efforts
associés a # et V3 sont introduits a partir des lois d’état (voir les équations (I1.27)-(I1.28)).
Le cadre de cette formulation est celui de la Thermodynamique des Processus Irréver-
sibles standard [GERMAIN et al., 1983], ce qui la distingue de :

(a) la formulation de Frémond ot les efforts associés a 3 et V3 sont introduits par leur
puissance a partir du Principe des Puissances Virtuelles,

(b) la formulation de RAOUS et al. [1999] qui est locale.

Une interprétation mécanique fine du modele et de ses variantes (paragraphe I1.4), et no-

tamment un bilan détaillé des énergies mises en jeu dans le processus de décohésion. Ce
travail a été mené en collaboration avec Frangois-Henri Leroy au Laboratoire de Méca-
nique et d’Acoustique de Marseille.

Une extension du modele aux grandes déformations. De maniere plus générale, nous

avons proposé une formulation de problémes couplant contact unilatéral, frottement et
adhérence entre deux solides hyperélastiques en grandes déformations ([BRETELLE et al.,
2000]). Un résultat d’existence est obtenu pour le contact sans frottement d"un solide hy-
perélastique contre un support rigide plan et pour une évolution de I'adhérence indépen-
dante de la vitesse de sollicitation.

Le détail d’une limitation de la sensibilité du modele a la vitesse de sollicitation. Cette li-

mitation, envisagée dans [RAOUS et al., 1999], est réalisée par l'introduction d'une loi
puissance dans I’évolution de la variable d’adhésion 3. La formulation thermodynamique
de ce modele est précisée ici : I'obtention de la loi complémentaire pour 3 fait notamment

— PAGE 51 —



CHAPITRE II. UN MODELE DE COMPORTEMENT D’INTERFACE COUPLANT ADHESION,
FROTTEMENT ET CONTACT UNILATERAL

F1G. II.1 — Deux corps déformables en contact adhésif.

l'objet de la proposition II.2. Une #-méthode adaptée a la résolution de 1'équation diffé-
rentielle de 3 a été proposée. L’énergie consommeée par viscosité durant le processus de
décohésion a été identifiée et une méthode permettant d’annuler la sensibilité a la vitesse
de sollicitation a été développée (paragraphe 11.4.3).

II.2 Formulation thermodynamique

II.2.1 Premier principe de la thermodynamique, équations d’équilibre

Soient deux corps déformables 2! et Q2 occupant des espaces de R (m = 2, 3) ouverts, bornés,
de frontieres 002“ (o = 1, 2) assez régulieres, de masses volumiques p* et soumis a des forces
volumiques f“. On distingue sur 92 trois parties disjointes : I'?' la zone potentielle de contact
entre Q% et 'extérieur, 0927} la zone d’application des déplacements et 02% la zone d’application
des forces, avec 00 = I't U 90 U 9Q% (voir FIG. I1.1). L'hypothese des petites perturbations,
permet de mettre en correspondance de maniere biunivoque les points de la surface de contact
'l et ceux de la surface I'? (par exemple [STROMBERG et al., 1996]). On peut ainsi définir la
zone potentielle de contact entre les deux solides : I'. ~ '} ~ T'2. Pour tout point = de '} N T?,
l'identification, au signe pres, de la normale n!(z) extérieure sortante au solide ! et de la
normale n?(z) au solide 2, conduit aussi a définir une normale a T : n(z) ~ n!(x) ~ —n?(z).

REMAROQUE II.1. Cette définition d’'une seule zone de contact entre deux solides déformables
a laquelle on peut associer une unique normale n'est plus possible en grandes déformations.
Cette impossibilité est a I'origine de nombreuses difficultés (voir par exemple [DUBOIS, 1994 ;
CHERTIER, 1997] pour le cas élasto-plastique et [VOLA, 1998] pour le cas hyperélastique). Ces
difficultés sont accentuées lorsque ce contact est adhésif (la normale selon lagquelle on définit la
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distance entre les deux corps n'est pas celle selon laquelle s’appliquent les forces d’adhésion :
voir paragraphe 11.5).

2 — ! le saut de

On note u = {u', u*} le champ des déplacements dans Q! U Q% et [u] = u
déplacement a l'interface I'.. Les forces intérieures duales a ces variables cinématiques sont :
o = {o!, 6%} le champs des contraintes dans Q! U Q2 et R la force de contact sur I'.. Soient
V = {v, [v]} 'ensemble des vitesses virtuelles sur Q' U Q2 U T, ¢ le champ des déformations
dans Q' U 02, f = {f!, f?} les forces volumiques dans Q! U Q? et F' = {F!, F?} les forces

appliquées sur QL U 992

Le lemme de Cauchy appliqué au principe fondamental de la mécanique sur chaque corps ¢,
conduit d"une part a la définition de tenseurs o tels que :

(IL.1) F*=0%n poura=1,2,
et d’autre part a 1'équation d’équilibre :
(I.2) dive® + f* =p*u* dans Q¢ poura=1, 2.

Les équations d’équilibre completes du probléme de deux corps déformables avec interface
s’écrivent donc :

dive® + f* = p*u®*  dans Q¢
(IL.3) oc%n® =F“ sur NG pour o =1, 2.

olnl=—02n?2=R sur T,

I1.2.2 Energie libre, lois d’état

Une idée fondamentale de ce modele est d’introduire une variable d’état supplémentaire pour
décrire 1’état du contact. Cette variable, notée (3 et initialement introduite par Frémond [FRE-
MOND, 1982a,b, 1987, 1988], permet de distinguer un contact unilatéral classique d"un contact
adhésif. Elle traduit la proportion de liaisons adhésives actives entre les deux corps en contact.
Cette variable est choisie telle que :

B =1, linterface est vierge,
(IL.4) 0 < f <1, Vlinterface est partiellement endommaggée,
B =0, linterface est rompue.

Nous soulignons le fait qu’elle peut aussi étre considérée a juste titre comme une variable
d’endommagement surfacique (avec Dg = 1 — ). On parlera ainsi indifféremment de perte
d’adhésion, d’évolution de la décohésion ou d’évolution de I'endommagement surfacique.
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variables d’état forces thermodynamiques
dans Q' U2 € o"
sur ', Uy Ry,
sur I, U RT
sur I, I} —Gp
sur FC Vﬂ —Gvg

TAB. II.1 — Les variables thermodynamiques du modéle.

Des effets non locaux peuvent étre introduits dans 1’évolution de I'endommagement surfacique
par l'intermédiaire du gradient de 3. Cette idée a pour origine les travaux de FREMOND [1985]
et TRUONG DINH TIEN [1990].

Enfin, la décomposition du saut de déplacement interfacial [u] en parties normale et tangente,

conduit a la définition de deux variables d’état uy et ur sur I';. :

(IL.5) [u] =uxyn+ur avec: wuy = [u]-n.

Les variables d’état du modele et les forces thermodynamiques associées sont données dans le
TAB. IL1 (les exposants (.)" et (.)" indiquent respectivement les parties réversibles et irréver-
sibles). Les choix spécifiques des potentiels d’énergie libre volumique et surfacique (équations
(I1.6) et (I1.7)) conduisent a 1’écriture des lois d’états (équations (I1.8) et (I1.9)). Ces lois sont don-
nées sous forme sous-différentielle du fait de la non différentiabilité du potentiel surfacique
d’énergie libre [DAHER et MAUGIN, 1986 ; FREMOND, 1987].

1

(ILe) U (e®) = 20

AlpgiEm  poura=1,2 dans QluQ?

ou A* = (Af};,) est le tenseur d’élasticité pour le corps 2. Le comportement volumique est
considéré élastique linéaire.

2 2
C c k
MW7) sl ur,8) = T2+ LT 2~ wh(8) + VAP 4 I () + T (),
=v¢ (notation) =T (ngtation)

sur I';,, ou Ix est la fonction indicatrice de I'ensemble X . Les constantes et les fonctions intro-

duites dans ce modéle sont :

— les raideurs initiales de la liaison interfaciale Cy et C;, homogenes a un module d’élasticité
par unité de longueur,

— w, une énergie par unité d’aire de référence : c’est la limite de 1'énergie consommée durant le

processus de décohésion lorsque la vitesse de sollicitation tend vers zéro,
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— h(3), une fonction donnée,

— k, une constante homogene a une énergie.

La partie U¢ de ¥g est différentiable mais non convexe en le triplet de variables {uy, ur, 3}. La
partie V¢ de W g est convexe mais non différentiable. Les lois d’état sont :

WO&
(I.8)  (o")* = po‘%?(sa) poura=1,2 dans Q'UQZ

R; S auN\IIS(uNauTaB)
" w ‘11 )] )
(IL9) Br € Ou¥sluxunB) o p
—Gﬁ c 85\P5(uN,uT,ﬂ)
_GVﬁ € aV,B‘I/S(uN7uT7B)

L’équation (IL.8) donne immédiatement :

(IL10)  (0")* = Afyepy poura=1,2 dans Q'UQ%

Le potentiel Vg étant différentiable en ur, on obtient aussi sans difficulté :

(IL.11) R =f[%Cuy  sur T,

Et tout aussi directement, on a :

(IL.12) Gvyg=—kVB sur I..

Pour tout état admissible du point de vue de I’adhésion (i.e. 8 € [0, 1] : I}y 1)(3) = 0),on a:

, 0§
(I.13) Ry € 8uNIR+ (un) + 8—UN,
ce qui est équivalent a :

(II.14) _RT + ﬁQCN Un Z 0 3 unN Z 0 5 _RT + /Bch Un) Un = 0
N N

Enfin, pour toute situation cinématiquement admissible (i.e. ux > 0 : I+ (uy) = 0), et en
étudiant les différents cas 5 =1, 3 €]0, 1[et 5 =0ona:

Gs = wh'(B) si =0,
(IL.15) Gg = Wh/(ﬂ) - (CN ui + Cr ||UT||2) B si B e ]07 1[7
Gg <wh(B)— (Cyud + Crl|ur?) si pg=1
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I1.2.3 Dissipation, lois complémentaires

Le bilan global des puissances mécaniques et calorifiques mises en jeu dans I'évolution de
Q! U Q? UT . est donné par le premier principe de la thermodynamique (voir (1.8)).

(116) E+C=Pe+Pew, VZCQUQUT,,

& = / pedx + / esds, I'énergie interne du systeme,
2 02 NI,

1
C = / —pli|*dz, I'énergie cinétique,
(IL17) avec: 9 2
Pe = / f-udz + / F-uds, la puissance des efforts extérieurs,
2 09

Peal = / rdr — / ¢-nds, la puissance calorifique,
2 09

ol on a noté : e la densité spécifique d’énergie interne, eg la densité surfacique d’énergie in-
terne, r la source de chaleur dans le volume et ¢ le flux surfacique de chaleur. Les équations
d’équilibre (II.3), la décomposition de P, en :

(I.18) Pe:/ f-uder/ F-uds+/ R-[u]ds
2 0D \I'e 892 Nr.

et l'utilisation de la formule de Green conduisent a écrire (I1.16) sous la forme :

(I.19) / pédx + / ésds = / (r—divg+o:e(u))dz+ / R-[u]ds.
2 02 NI'. 2 02 NI'e

Les notions d’évolutions irréversibles du systeme Q! U Q% UT, sont traduites par le second
principe de la thermodynamique (voir (1.9)) :

: r q-n
(I1.20) 52/ —dx—/ 0 g
T oo T

(I.21) avec: S:/ psdx—i—/ ssds, l'entropie,
2 82 Ml

ou s est la densité spécifique d’entropie et sg la densité surfacique d’entropie. Les équations
(I.19) et (I1.20), I'introduction des densités spécifiques et surfaciques d’énergie libre de Helm-
holtz respectivement définies par ¥ = e — sT et ¥ g = eg — sg7T et la décomposition de R-[i] en
parties normale et tangentielle, permettent d’obtenir les inégalités volumique et surfacique de
Clausius-Duhem sous forme non locale :

/@(p(\il+sT)+0:éq~¥)d:p20,

11.22) VvZ2cQ'uQ?uUr, _
02Nl
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Soit, dans le cas isotherme :

/@(—p\if+a:é>dx20,

(I1.23) V2 cCcQ'uQ?ur, _
Nle

Le terme de dérivée temporelle / Vgds peut étre calculé par valeurs supérieure et infé-
_ _ _ 09 T,
rieure de la maniére suivante :

Jora, ()0 = ((39) e o (B0 o

B / ovs . 0wl . ovh . ovl
02 Nl¢

Dus UT+8N N = ﬁﬂ_E)VBvﬂ

I t+ At t
4 lim R* +(un( ) — ]R+ (un(t))
AL=< 0~ At

© lim (I[O,l}(/@(t+At))_I[O,l](ﬁ(t)))>dS.

At=<0— At

Or, pour tout v dans R, on a d’apres I’équation (I1.13) :

d
128) (0= ()~ 52°) < T () — T (s (0),

et en particulier, pour v = uy(t + At), en divisant par At négatif et en passant a la limite par
valeur inférieure, on a :

| I+ (ux(t + A1) = Ip+ (ux(8)\ . ol
125 A}§%< > < (R~ 55

De méme, on obtient :

, To,1)(B(t + At)) — Ijo, 11 (B(¢)) : owd
g, (RS ) o,

Enfin, en procédant de méme par valeur supérieure, on obtient 1’égalité :
(I.27) / Vg ds — / (R;@N + Ry — Gl — Gvﬁ-vﬁ) ds.
09Nl 02Nl.

L'utilisation de la formule de Green et I'hypothese d’absence de termes de bords relatifs a V3,
conduisent pour tout 2 C Q' UQ?UT . a

(I1.28) / Vg ds = / (R;@N + R — (G — div GW)B) ds.
o2 NI’ oy nr
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La forme locale de la dissipation du systeme s’écrit finalement de la maniére suivante (on dis-
tingue la dissipation volumique et la dissipation surfacique) :

(I1.29) D =(oc—-0"):¢ dans Q! U Q2
‘ s = (Rx— RL)in + (R — RY) iy + (G — divGyg)3  sur T.

On note Cﬂv‘é = G — div Gyg la force associée a la vitesse 3. A partir de maintenant, le com-
portement volumique est supposé élastique (potentiel de dissipation volumique nul), ce qui
conduit aux lois complémentaires volumiques (I1.30). Notre attention se porte désormais es-
sentiellement sur le comportement surfacique.

11.30) (0)* = ("), poura=1,2 dansQ'UQ?

Les seuls mécanismes dissipatifs envisagés a l'interface sont le frottement et 'endommagement
des liaisons adhésives. La positivité de la dissipation surfacique est assurée par le choix d’'un

pseudo-potentiel de dissipation &g convexe en (ur, ) et nul en (0, 0). Ce choix est donné par
I’équation (I1.31). On note xy le triplet de variables auxiliaires { Ry, ux, 5}.

. Ny -
(I131) ®g (aT, B; XN) = uf(B) |RL — B*Creun| ]| + mlﬂlpﬂ + Ip-(8),

=g(xn) (Notation)

o0 < p < letf(B) :[0,1] — [0, 1] est une fonction continue décroissante de (3. Les lois

complémentaires s’écrivent ainsi sur I'; :

R = 0,
(11.32) R" € 04, ®5(ir, B; xn), sur T

Gp

m

aB(I)S(iLTa BQ XN)7

La premiere égalité de (I1.32) conduit a 1’écriture d"une loi de contact unilatéral avec adhérence.
L’explicitation du sous-différentiel 0, s permet d’aboutir a une loi de frottement avec adhé-
rence. On peut montrer que l'appartenance de R a ce sous-différentiel est équivalente aux
équations (I1.33) [CANGEMI, 1997].

IR < glxn) = tr=0,

(IL33) [|RY]l < g(xn), avec ! _ ‘
' ; IRF| = glx) = 3A>0, i = AR

L’explicitation de la loi d’évolution de (3 a partir de ’équation (I1.32) fait 1'objet de la proposition

suivante :

PROPOSITION I1.2.

(L34) Gpedzbs = b =- (CTg)_ :
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ot ()~ = max(0, —x), Y € R est la partie négative.

Preuve.

é\; S %‘pﬂsv(ﬂn /8§ Xn)
= Gp(y = B) < Cs(ir, 13 xn) — Ps(ir, B3 xn), Vv €RT
(R™ est I'espace des vitesses admissibles pour ()
_ ) b b .
Gs(y—pB) < —— Pt — —— 1P + Inp— () — I Vy eR™
= Gy ﬂ)_p+1h! p+1!ﬂ\ +Ip-(7) —Ip-(8), Vve
— . b .
_ - p+1 _ p+l1) R™
= Galr=H) = 5 (P =18 <0, Wy e
— b|pIP = — (Gﬁ> .
La preuve de cette derniére équivalence nécessite quelques calculs dont on peut faire I’écono-
mie en premiere lecture. On rappelle que 0 < p < 1.Nous démontrons d’abord 1'implication
suivante, puis sa réciproque :

. —~\ - ~ . b : -
i =~ (Gs) = Galr=B)~ 5 (WP 18P ) <0, vreR”

Légalité b|3|P = — (@)7 implique :

1. si CTg > (0 alors ﬂ =0, et donc pour tout yde R™,on a:

— b ~ b
Ggy <0< —— P, de. Ggy— ——PyPTr <0, VyeR,
gy < _p+1lvl 8Y p+1lv\ < y

2. si (AJ% < 0 alors b|BV’ = —évg > 0.Pour toutyde R ,ona:
(IL35) |y|=—y et |5]=—4.
On distingue trois cas :

(a) Si~y = 0, en multipliant 1'égalité b| 3P = —6373 par | 3] et en tenant compte du fait que
0 < p <1, on obtient I'inégalité cherchée.

(b) Siy < Oet ly[P = |3P > 0, alors on a:

1+p

1 . -p - 1 .
11.36 —1|y? - |8IP >0> —— P+1:<1+> p+1
@6y (bl - 137) bz 0z 19 )

(c) Siy<0Oet |y[P — \B|p < 0, en constatant que I'on a :

1+p

—lelp+1 — 1)< lelp“,
I+p (p+ 1)1/rt1 1+p

et en utilisant I’hypothese Iv[P < |8|P, on obtient :

1+p

_ge | —P <L p+1
IEl ((p+1)1/p“ |’7|_1+p|’Y| -
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En réutilisant I'hypothese sous la forme || /(1 + p)'/? < |3|, on a encore :

7 (= 2181+ 1) < b

Ce qui permet de retrouver 'inéquation (I1.36).

Les deux cas 2b et 2¢, conduisent donc a :

1 .
e p+1 p_ p
(<1 7 )1 < (bl 18P ) bl v <o

En utilisant (I1.35) et en multipliant I’équation précédente par b on obtient donc :

ARG H+18) — o (PP =18 ) <0, vy <

Ce qui conduit a l’inégahte recherchée en utilisant I’hypothese et le résultat pour v = 0.

L'implication suivante est maintenant prouvée :
) N N b ) B
P =~ (Gs) = Goly=0)— 5 (WP =13r) <0, Wy eR
1. siGs > 0a-t-on 3 =07?
Par I'absurde, si ﬁ = 0 alors B <0, et pour « tel que 8 < v <0ona:~vy— B> 0et
‘p+1 — | ﬁ‘|p+1

-3

. —~ b
|y[PHL— B[Pt < 0,d’ou: Gg < . (’7 > < 0, ce qui contredit ’hypothése.
2. si évg < 0a-t-onb|f| = —CTB?
On pose : b|3| = —G+x avec z € R. On choisit v < 0 tel que |y|P+! = k|3[P*! avec k > 0,
ie. |y| = kY®+D|3]. On a alors :
b

GalB|(EY®PTD 1y — —Z 3Pt (k — 1) > 0.
slBI( ) pHIﬂ! ( ) >

(a) si|3| # 0, alors, en divisant I'inégalité précédente par | 3| et en utilisant b| 3| = —CAJE +
2, on obtient apres arrangement : G [(kY/ ) —1)(p + 1) — (k — 1)] —z(k—1) > 0.

[ gU/et) ]
i.sik>1,ona:z < (p—l—l)?—l Gg.

—0- lorsque k—1+
[ gV 1 ] o
ii. sik<1l,ona:z > (p+1)ﬁ—1 Gpg.

—0+ lorsque k—1-
D’ott = 0, ce qui démontre 1’égalité b|3|P = —CAJE.

i ~ b
) si |G| = 0, alors par hypothese, ona: —Gg — mwp <0, vyeR7,

soit: 0 > Gﬁ > ——|fy]7’
En faisant tendre ~ vers 0 par valeur négative, on obtient donc : C% =0=—b|gP.
Ce qui achéve la preuve. O
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En utilisant les lois d’état (I1.11), (I1.12), (IL.14) et (I.15), ainsi que les lois complémentaires (I11.32
- premiére équation), (I1.33) et (IL.34 - second membre de 1’équivalence), on obtient le modéle
de comportement interfacial donné par les équations (I1.37) a (11.39).

Contact unilatéral avec adhésion
(IL37)  —RL+B*Cyuxn >0, uxn>0, (—RL+[%°Cuun) ux =0.

Frottement de Coulomb avec adhésion

R; :/32CTU/T7 Rf\}:RNa

[ R — Ryl| < pf(B) ‘RN — 32Cx UN| )

| Rr — RY|| < puf(B) ‘RN - /BQCN’U'N‘ = ur =0,

|Re — Bl = nf (8)| Ry — BCxus| = 3X 20, ite = A(Bx — RY).

(IL38)

avec

Evolution de l'intensité d’adhésion

‘ 1 _11/p
b= - [H(re) - s+ Clult -kas) | sseal
(IL.39)

. _11/p
s — |5 (wh(B) - 8O+ Crllual®) — kAB) ] sif=1.

BILAN DU PARAGRAPHE 11.2

La formulation thermodynamique non locale présentée ici aboutit & un modele de zone
cohésive couplant adhérence, frottement et contact unilatéral. Ce modele, a des variantes
pres, est dt a RAOUS et al. [1999]. Les variantes proposées concernent un endommage-
ment surfacique non local et un frottement a coefficient variable en fonction du niveau de
décohésion.

Dans le paragraphe suivant nous donnons une formulation variationnelle du probleme
quasi-statique de deux solides élastiques séparés par une zone cohésive, ainsi que le trai-

tement numérique de ce probléme.

II.3 Probleme quasi-statique : formulation variationnelle et traite-

ment numérique

Pour ce paragraphe, on considere le probleme quasi-statique de deux corps en contact adhésif.
Par soucis de simplification, les déplacements imposés sur les bords des corps Q! et Q2 sont
supposés nuls, les constantes p et £ du modeles prennent les valeurs spécifiques p =1letk =0
et la fonction () est choisie telle que h(3) = 3. Ici, comme dans le paragraphe précédent, les
résultats présentés sont dus en grande partie a CANGEMI [1997] et 8 RAOUS et al. [1999]. Les
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contributions personnelles de 1’auteur concernent 1’extension du résultat d’existence et d"uni-
cité d’une solution du probléeme discrétisé en temps au cas de l'utilisation d'une #-méthode
pour l'intégration numérique de 1’'équation différentielle d’évolution de la variable 3 (jusqu’ici
résolue par une méthode d’Euler implicite) ; ce qui fait I'objet de la proposition 1.4 en particu-
lier. Un accent est mis sur les performances d"une telle méthode dans la résolution numérique
du probléme par une méthode de point fixe sur la variable d’endommagement : découplage
des problemes de contact frottant a 3 fixé et de I’évolution de (.

II.3.1 Formulation variationnelle du probleme quasi-statique

Sous les hypotheses formulées ci-dessus, le probleme aux limites s’écrit :
Probléme aux limites

Trouver les déplacements u“tels que :

e* = Vu® dans Q¢
dive® 4+ f*=0 dans Q¢
0% = A% : e” dans Q¢
(I1.40) o%n®*=F sur o0 pour o =1, 2,
u® =0 sur 00O
u?2 —ul = ugn + ur sur .
ol-n! =—02n?=Rwn+R; sur T,

avecsur I, :

équation de contact unilatéral avec adhésion (I1.37),
(IL.41) équation de frottement de Coulomb avec adhésion (I1.38),
équation d’évolution de 5 (I1.39).

On introduit les ensembles suivants :

Ve ={v¥e [H(Q)]™; v* =0 p.p.sur 00},

V=Vxy?

(I1.42) SR
K= {v = (v!, v?) € V; vy > 0 p.p. sur I‘C},
H = L>®(T,).

Lanorme sur V est donnée par ||v|y = ||v!|y1+|v?|ly2 pour tout v dans V et on note {.,.) le cro-

!/
chet de dualité sur H~/2(T,) = (H&é 2(F0)> . On suppose les forces volumiques et surfaciques

assez réguliéres :

F e Wh(0, T [L2(QN))™ x [L2(Q%)]™),

(IL.43) { Fe W20, T; [L2(aQ}:)]m X [L2(3Q%)]m)a
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ce qui assure que ¢ € W12(0,T;V), ot (sommation sur les indices répétés) :

(I1.44) Y eV, (¢,v)= fev%dr + F.v%ds.
Qo 20

En se donnant des conditions initiales en déplacement et sur 3, ug € K, By € H N [0,1], le
probleme variationnel est une généralisation du probléeme quasi-statique de contact unilatéral
avec frottement considéré dans [COCU et al., 1996] auquel s’ajoute un terme de couplage avec
I'adhérence.

Probléme variationnel

Trouver u € W12(0,T;V), 3 € WH2(0,T; H) tels que u(0) = ug, B(0) = B et u(t) € K p.p.
dans [0, T et :

a(u,v—@l)—i—j(ﬁ,u,v) (ﬁ,UU)‘FCT(ﬁ,UU—U) (¢,Q}—’U,)
(1145) - <RN7UN - uN) Vv e V7
—(Rny2n — un) + on(Byuy 2 —u) >0 Vz e K,

B =y(B, u) p.p.sur I'c,

oll on a posé :

((a: VxV — R
(w,v) +— / z_]klgl] “)er(v®)dz,
j: HxVxV — R
(B,u,v) +— / ‘R* (Pul) + ﬁ2C’NuN| ||vr||ds,
en: HxVxV — R
(I1.46) (B,u,v) +—— / B2Cnunvnds,
cr: HxVxV — R
(Byu,v) +— / (2 Crur-vrds,
Y HxV — R
\ (Bw) 3 (w— B+ )

Dans la définition de j, (.)* : H~Y/?(I',) — L?(T'.) est une application linéaire compacte [DU-
VAUT, 1980] et P est une projection de W12(0, T; V1) sur V{ telle que :

(L47) Vi = {rl e W20, T;VY); Wype LX0,T;VY), 5 =0p.p.surT.x]0,T],

T T T
/Dal(rl,n)dtZ/O (fl,n)[L2(Ql)]mdt+/0 (Fl,n)[Lz(aQ}?)]mdt}.
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En supposant que la forme bilinéaire a est coercive et continue sur V' x V (inégalités (I11.48)),
que pf(5) est dans L>°(T'.), que j satisfait la propriété (IL.49), en posant ¢ = ¢y + ¢, en notant
2 1a valeur de la variable = au pas de temps t* (t' = iT//n = iAt,pourn € N*eti=1,...,n—1),
en utilisant un schéma implicite #* = (z'*! — 2%) /At et une §-méthode pour l'intégration nu-
mérique de 1'équation différentielle d’évolution de /3, on obtient une succession de problemes
incrémentaux notés P (IL.50-11.51).

(I1.48) dM >0, YueV, YveV, |a(u,v)| < M|u|v|vlv,
' dm >0, YuelV, a(u,u) > mllul?.
AC >0, Yu,a,v,0€ V]
(rag) § - 7% TwdmUSte. o A :
‘J(/B7U7v) +](ﬁ,u,1}) _](ﬁ,uﬂ)) _j<ﬁ7 u, U)’ S ‘Mf(ﬁ)‘CHu - U’HVHU - UHV'

I1.3.2 Traitement numérique, probléme incrémental, f-méthode

Probléme incrémental P?

Trouver u’ € K, 3 € H tels que :

(IISO) a(’u,iJrl,U o ui+1) + j(ﬂi+l’ui+177} o uz) o j(6i+1,ui+l, uiJrl _ uz)

+c(ﬂi+1,ui+1,v - ui+l) > (¢i+1’v . ui+1)’ Yo € K,

(IL51) B =p"+ At [0y(8, Y + (1 - 0)y(B', )], (0<0<1) pp.surl.

Ces problemes incrémentaux sont résolus par 'utilisation d'une méthode de point fixe : a
chaque itération de point fixe, une approximation de la valeur de 3! est utilisée pour ré-
soudre 1'inéquation quasi-variationnelle (II.50) et ainsi obtenir un estimation de la valeur de
u'T!; cette valeur est alors utilisée pour calculer une nouvelle approximation de 3! a partir
de (IL.51). La résolution de (IL.50) s’appuie sur des algorithmes de minimisation sous contrainte
dus a RAOUS et al. [1988] et & LEBON et RAOUS [1992]. Précisément, nous employons ici une
méthode de surrelaxation avec projection sur le convexe des déplacements admissibles (mé-
thode SORP). L'algorithme général correspondant a la résolution couplée de (I11.50) et (I1.51) est
le suivant :
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[ boucle : incrément de temps :i +1 (u?, 5* donnés; on cherche u'*!, 5it1)
[ boucle : couplage adhérence/frottement : point fixe v
initialisation : 8/t = 3
boucle : probleme de contact frottant a endommagement donné
(IL.52) résolution itérative de l'inéquation quasi-variationnelle du

probléme de frottement par la méthode SORP ~ — | u’H!

évolution de '’endommagement (méthode d'intégration : §-methode)
B4h =B+ At [oy(5 wp™) + =0y, w)]  — 5

REMARQUE II.3. Lorsque la puissance p est prise égale a 1, y est linéaire en 3 (sous réserve
de traiter convenablement la partie négative par ailleurs) et peut donc s'inverser facilement. La
présence de y( f,jll, u?t1) dans l'algorithme ne pose pas de problémes supplémentaires dans
ce cas la. Lorsque 0 < p < 1, une méthode de recherche de point fixe d’application non linéaire

doit étre envisageée (point fixe, Newton-Raphson,...).

Dans l'algorithme précédent, la résolution du probleme de contact frottant 8 endommagement
donné passe par une méthode de point fixe sur les seuils de glissement dont la convergence
n'est assurée que si |uf(3)|r,) < m/C ([COCU, 1984]). En notant r(3) la solution de ce
probléme pour tout 3 dans H, et en notant s(%) = 3 la solution de 3 = 3% + At(0y(B3, u) +
(1 — 0)y(B¢, u*)) pour tout @ dans K, I'algorithme proposé consiste a trouver le point fixe de
I'application 7' = ros : K — K. On peut montrer ((CANGEMI, 1997]) que T est une contraction
pour At suffisamment petit, des lors que 1’on a la condition suivante sur ’application s :

(IL53) Ik >0 VYu,i€ K,
’ 18— B = |s(u) — s(@)| < kAt |u—al ||u] + || p.p- sur I'..

Ainsi, dans le dans de l'utilisation d’une 8-méthode, 'unicité de la solution est obtenue en

démontrant la proposition suivante :

PROPOSITION II.4. Lapplication s vérifie la condition (11.53) dans le cas de I'utilisation d’'une
#-méthode.

Preuve.

Par soucis de clarté, on pourra faire I’économie de cette preuve en premiere lecture. Dans ce
qui suit 8 et u’ sont donnés. 11 s’agit de montrer que Vu, @ € K, les solutions respectives (3 et
Bde = F + At(0y(B, u) + (1 - O)y(B', u) et de § = B + At(By(B, @) + (1 — O)y(B, ul)),
vérifient la propriété suivante :
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(IL54) 3k >0, [B-p|<kAtlu—a|[jul+]al]  pp.surle.

On rappelle que l'on a :

y(Byw) = —5 (=BG + Cr ) )

=é(u) (notation)

On distingue deux cas :

1. Siw — ple(u?) >0, y(B%, u') = 0 et on retrouve le cas d’une méthode d’Euler implicite

en changeant At en §At. La propriété recherchée (I1.54) est alors obtenue (voir CANGEMI
[1997]), en notant que § < 1.

2. Siw — Bé(u’) < 0, deux cas se présentent :

(a) siw — B¢(u) > 0, alors I’équation générique s’écrit :
A AV
B= 0+ 501 - 0)(w — u) ),
et la condition (2a) devient : w — ¢(u)A > 0, oli on a posé :

A=t S0 - 0w — )5,

(b) siw — Bé(u) < 0, alors 'équation générique s’écrit :

5= 5+ 50— ve(ws - (1 - 0)ew)s]

soit encore :

g4 5w~ (1 0)éu) 5]
p= At '
1+ TGC(U)

La condition (2b) devient alors :

A .
S o= (- 0]
w — c(u Al < 0,

ce qui peut encore se mettre sous la forme : w — é(u)A < 0.

On est donc conduit a la définition de s suivante :

(1) 4+ 250 - O —e(w)F)  siw—e(u)A >0,
(IL55) B=s(8)= iy A [w— (1 - 0)é(u) 3]
(2) b = siw— é(u)A < 0.

On distingue 4 cas :

cas 1:u et @ vérifient (1). Ona alors : |3 — 3| = Oetla propriété (I11.54) est obtenue pour
tout k& > 0.
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NUMERIQUE
cas 2 : u vérifie (1) et @ vérifie (2). On a alors :
Al Al i\ i
A e S e 0 pe) )
6=l = |6+ SH1 = 0)(w — o)) - o .
1+ 706(11)

En remarquant que 1/ |1+ At/bfé(a)| < 1, on obtient apres arrangement : |3 — Bl <
At/b0 |é(u)A — w|, avec |¢(a) A — w| = —w + é(w) A car @ vérifie (2). D’olt encore :
~ t At
18— < 79 (—w+¢é(a)A) + TG (w—¢é(u)A) .

>0 car u vérifie (1)
Soit enfin :

s At
16— Bl < S0 (e(m) — é(u)) A.
Par ailleurs, on peut montrer ((CANGEMI, 1997]) que :
Va e K, 16(@) — é(w)| < Cov/2u—al [u] + |l
ou Cy, est une constante positive. Ce qui donne finalement :
= At - _
18— 8] < T9|A|Cm\/§|u — al [[u] + |al].

cas 3 : u vérifie (2) et @ vérifie (1). Ce cas est similaire au précédent.

cas 4 : u vérifie (2) et @ vérifie (2). On a :

;| Al Al 0\ i i Al Al 0\ @i
~ 5Z+T[w—(1—0)c(u)ﬁ] 5+7[w—(1—9)c(u)6]
|ﬁ - B’ = At - At )
- At s i At o
<|{or+ 5 o= @ - oen H{ Foe - e},
At _ ol At o
< TGC’m\/ﬂu —al [|u] + |a]] |B° + - [w— (1 - 0)e(u’)p]],
At _ e At
< SH0CuVEu— il Jul +[all| 5 + S ],
N——
>0
. V2 o AL : . .
En posant k = CmT(ﬂl + Tw) et en constatant que # < 1, on a bien la proposition cherchée.
Ce qui achéve la preuve. O

Discrétisation temporelle : condition sur le choix de At

Dans le cas d’une liaison interfaciale simple unidimensionnelle sollicitée en traction normale
(ur = 0 et uy > 0), on peut remarquer que l'utilisation d’'une méthode d’Euler implicite (§ = 1)
conduit a 'expression suivante (si w — 3Cyu2 < 0) :

, t.0+ At
11.56 ol — L :
( ) ﬂl/+1 tc + At(ulz\l-t/l/uNO)Q

oll on a posé :

b
(IL57) te=—  uno= /5
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Par conséquent, si I'incrément de temps At est trés supérieur au temps ¢., 'équation (IL.56) se
réduit & : 81} = (uno/ul')? et la sensibilité de I'évolution de la variable £ a la vitesse de
sollicitation n’est plus rendue. De plus, la précision de la résolution s’améliore lorsque At est
petit. Une condition sur At peut donc étre définie de la maniere suivante :

b
(IL58) At <t,=—
w

f-méthode pour 6 = 1/2

Sur un tel exemple unidimensionnel, la mise en ceuvre d"une §-méthode révele que la résolu-
tion numérique peut étre optimisée pour § = 1/2 (méthode des trapezes) [MONERIE et RAOUS,
1997]. Cette méthode permet le choix d’un pas de temps environ 7 fois plus grand pour obte-
nir la méme précision que les méthodes implicite (6 = 1) et explicite (¢ = 0) (FIG. IL.2). Pour
6 = 0, 'endommagement est sous-estimé a chaque itération. La résistance interfaciale étant
ainsi surestimée, le saut de déplacement interfacial est alors lui-méme sous-estimé a l'itération
suivante. La situation est donc celle d"un retard sur la solution. Inversement, pour = 1, a
méthode purement explicite conduit & une anticipation de la solution.

g
1 1
0.8 0.8
0.6 0.6
0.4 0.4
.
.
0.2 0.2 \\K“
99 0.25 0.5 0.75 1 125 15 09 0.25 0.5 0.75 1 125 15
temps (s) temps (s)
Résolution de 1’équation Le pas de temps nécessaire pour
différentielle par la -méthode obtenir la méme précision par les
(0=1,0=0,60=1/2), pour un pas trois méthodes peut étre pris 7 fois
de temps donné (At = t./50). plus grand lorsque 6 vaut 1/2.

F1G. I1.2 — Evolution de 'endommagement pour une liaison interfaciale seule sollicitée en trac-
tion normale a vitesse constante. [— intégration exacte, e Euler explicite (¢ = 0), « Euler impli-
cite (9 = 1), e “trapézes” (6 = 1/2)]

BILAN DU PARAGRAPHE II.3

La formulation variationnelle du probleme quasi-statique de solides cohésifs conduit au
couplage d"une inéquation quasi-variationnelle, d’une inéquation variationnelle et d'une
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équation différentielle en 3 (voir (IL.45)). En utilisant un schéma de discrétisation tempo-
relle implicite pour u et une #-méthode d’intégration de 1’équation différentielle, une suc-
cession de problemes incrémentaux est obtenue. Ces problemes sont résolus par une mé-
thode de point fixe portant sur u et dont I’application est une contraction pour ¢ € [0, 1].
L’algorithme proposé (voir (I1.52)) converge donc et sa performance est améliorée pour
0 =1/2.

II.4 Interprétation et analyse mécanique du modele et de ses va-

riantes

Dans ce paragraphe, le modéle de comportement d’interface donné par les équations (I1.37) a

(I.39) est analysé sur des exemples simples, le plus souvent unidimensionnels. L’objectif est

de comprendre le comportement mécanique proposé par le modele et le rdle des différents

parametres mécaniques que nous rappelons :

— Cy et C; sont les raideurs initiales normale et tangentielle de la liaison interfaciale (en
MPa/m),

— w est une énergie de référence a partir de laquelle est défini le seuil d’évolution de la variable
d’adhésion 3 (en J/m?),

— p est le coefficient de frottement de Coulomb lorsque f(3) = 1 (sans dimension),

— b est un coefficient de viscosité pour 1’évolution de 'endommagement interfacial (en N's/m),

— pestune puissance intervenant dans la loi d’évolution de I'endommagement interfacial (sans
dimension),

— k est une constante négative donnant la sensibilité de 1’évolution de 3 en fonction du lapla-
cien de 3 (en J).

Nous présentons une interprétation mécanique du modele pour un choix de parametres

simples, puis nous indiquons le réle d'un coefficient de frottement variable.

II.4.1 Bilan énergétique sur un exemple simple : interface en cisaillement sous
pression normale

L’analyse mécanique du modele pour la situation particuliere ot h(5) = 3, f(5) = 1, Cx =
Cr = C,p =1,k = 0 a été menée en collaboration avec Frangois-Henri Leroy. Une partie des
résultats présentés ici peuvent étre trouvés dans [MONERIE, 1996 ; LEROY et RAOUS, 1997 ;
MONERIE et RAOUS, 1997].
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II.4.1.a Un seuil de décohésion

Une des principales hypotheses mécaniques du modele est que 'endommagement de l'inter-
face ne débute que lorsque la densité d’énergie élastique atteint localement une valeur critique.
Cette approche differe en ce sens de la mécanique de la rupture fragile qui considere I'énergie
élastique globale (voir les remarques faites au paragraphe L.1).

Dans le modele proposé, le critere d’évolution de I'endommagement surfacique n’est pas un
simple critere de rupture local comme le proposent de nombreux modeles (cisaillement inter-
facial maximal, par exemple) mais un critere basé sur 1'énergie consommée durant le processus
de décohésion. De ce point de vue, le modéle est similaire a celui de la mécanique de la rupture.
Cette énergie, notée w, est choisie constante en chaque point de l'interface. Elle est supposée
étre une caractéristique mécanique des matériaux en présence et/ou du troisiéme corps présent
entre deux solides cohésifs. Concernant la condition de propagation de la décohésion, ce para-
metre w n’a cependant pas la signification d’un taux de restitution de 1’énergie comme dans le
critere de Griffith. On rapelle que le critere de Griffith indique que la fissure se propage lorsque
le taux de restitution de 'énergie atteint une valeur critique G.. Ici, 'endommagement interfa-
cial progresse lorsque la force thermodynamique —C/JVB () associée a la variable d’endommage-
ment 3 devient nulle. Dans cette situation, lorsque l'interface est encore vierge (3 = 1) et pour
une vitesse de sollicitation infiniment faible ([#] ~ 0), 'énergie stockée dans la liaison interfa-
ciale 1/2(Cyu2 + Cy|jur||?) (soit ici 1/2C
rompue apres un trajet de chargement a vitesse infiniment faible, le processus de décohésion a

|[u]||?) est égale & w/2. Lorsque la liaison interfaciale est

consommé une énergie égale a w. On note en particulier que cette énergie consommée durant
tout le processus de décohésion de l'interface ne dépend pas du mode de sollicitation (I, II ou

mixte).

L'évolution de la décohésion interfaciale est donc basée a la fois sur un critere de type énergé-
tique (comme c’est le cas pour le critere de Griffith) et sur un critere local en contrainte maxi-

male.

I1.4.1.b Le frottement

Un autre idée majeure de ce modeéle est de proposer un couplage fort entre ’'adhésion et le
frottement. On passe progressivement d’un état ol la résistance interfaciale est principalement
liée a la présence de forces adhésives a un état purement régi par du frottement de Coulomb.
Cette transition progressive est une originalité forte du modele. Jusqu'ici, I'éventuelle prise
en compte d'un frottement dans le comportement d’une zone cohésive était le plus souvent
réalisée de maniere découplée : le frottement n’intervient que lorsque les liaisons adhésives
sont totalement rompues (voir [TVERGAARD, 1990a]). La transition de I’adhésion au frottement

MDidentifiée ici a —G 5 puisque k = 0
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induit dans ce cas une discontinuité de la contrainte de cisaillement interfaciale qui s’avere

numériquement pénalisante(®.

Pour le cas d'une liaison interfaciale sollicitée en mode II sous pression normale, ce couplage
adhésion/frottement conduit donc a une contrainte de cisaillement qui ne s’annule jamais,
méme au-dela de I'amorgage de 'endommagement. Ce couplage joue ainsi incontestablement
un role stabilisant dans I’évolution de 'endommagement le long de 'interface.

Le seuil de frottement devant étre dépassé pour qu'un glissement interfacial apparaisse, une
certaine énergie est dissipée par frottement avant que le seuil de décohésion ne soit atteint. En
pratique, cette énergie doit étre limitée tant que la variable (3 reste égale a 1, i.e. tant que I'en-
dommagement interfacial n’est pas amorgé. Nous proposons dans le paragraphe II.4.2 un mo-
dele a coefficent de frottement variable en fonction du niveau d’endommagement de l'interface
qui permet d’éviter cette situation et de renforcer I'idée d'un passage progressif de I'adhésion

au frottement.

Dans des conditions de traction normale (uy > 0), le seuil de glissement p|Ry — B2Cynun| est
nul du fait des conditions de contact unilatéral avec adhésion (I1.37) et de la relation R}, = Ry.
Dans des conditions de pression normale, le déplacement normal étant nul (uy = 0), le seuil
de glissement vaut x| Ry|. Tant que la contrainte de cisaillement || R;|| reste inférieure a ce seuil,
aucun glissement n’est possible (condition initiale u; = 0 et u dans I’équation (I1.38)). Lorsque
le seuil de glissement est atteint, un saut de déplacement tangentiel élastique apparait (cette
situation est indiquée plus loin sur la FIG. IL.5). Lorsque la liaison adhésive est rompue (5 = 0)
une condition de frottement de Coulomb classique est obtenue.

Dans ce cas d"une vitesse de chargement infiniment faible, I'évolution du rapport |Ry|/|| R:|| en
fonction de wu; est donnée sur la FIG. 11.3.

REMARQUE II.5. Le comportement interfacial indiqué sur la FIG. 1.3 est a rapprocher d’une loi
cohésive de type Mohr-Coulomb (FiG. 11.4) dont le seuil de cohésion serait variable en fonction
de u;.

I1.4.1.c L'évolution visqueuse de I'endommagement interfacial

Une derniere idée forte de ce modéle de comportement d’interface est que les processus phy-
siques qui conduisent a un endommagement interfacial ont des temps caractéristiques d’évo-
lution. On peut penser par exemple pour les systemes céramique/céramique a un processus
d’amorcage-coalescence de microfissures dans le troisiéme corps qui constituent I'interphase mo-
délisée ici par une interface (sans épaisseur). Cette hypothese induit une évolution de I'endom-

@Le modele présenté dans [CHABOCHE et al., 1997a,b] propose de modifier le modele Tvergaard pour introduire
ce passage continu de I'adhésion au frottement.
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F1G. I1.4 - Loi cohésive de type Mohr-Coulomb avec un seuil de cohésion a.

magement déphasée par rapport a la sollicitation de I'interface, ce qui est traduit dans le modele
par une équation différentielle portant sur la variable 3.

Dans certains travaux, cette viscosité d’endommagement est introduite comme une simple ré-
gularisation numérique. L'intérét d'une telle régularisation sur les plans mathématique, méca-
nique et numérique est discuté au chapitre III.

La vitesse d’endommagement ﬁ (membre de gauche dans 1’équation (I1.39)) est choisie pro-
portionnelle (lorsque p = 1) a la différence entre la densité locale d’énergie élastique et sa
valeur critique w(3/2. Cette relation implique un comportement interfacial sensible a la vitesse
de sollicitation. Durant un processus de décohésion a vitesse de chargement strictement posi-
tive, une quantité de I'énergie consommeée a l'interface est dissipée par viscosité. La valeur de
cette énergie n’est connue que de maniére implicite et ne peut pas étre en général déterminée
analytiquement. Cependant, pour une liaison interfaciale unique sollicitée en mode II a vitesse
constante i, (suffisamment grande pour que I'énergie dissipée par viscosité soit prédominante
devant les autres énergies mises en jeu dans le processus de décohésion), on peut montrer sans
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difficulté que cette énergie dissipée par viscosité (notée ) est proportionnelle a ||1i||*/ :

1/3

(IL59) Ev:b/ooofﬁ(t)dt #  (CV?|ud))

Dans cette situation, la contrainte interfaciale atteint un maximum égal a (C2b||i| \)1/ 3(26)_1/ 3
(i.e. croit comme |[[ir||"/?) et peut dépasser plusieurs fois le seuil d’endommagement en
contrainte Ry = vwC (voir paragraphe suivant) lorsque la vitesse de sollicitation est locale-
ment élevée. La loi puissance (p # 1) permet de limiter cette valeur de la contrainte maximale
interfaciale (voir le paragraphe 11.4.3).

La réponse du modele pour une vitesse de chargement infiniment faible correspond au cas
limite d’un coefficient de viscosité tendant vers zéro (b — 0). L’évolution de la variable d’en-
dommagement (3 est alors explicite et on a la relation suivante :

w

11.60 L E—
W0 7= Clar

I.4.1.d Energies dissipées durant le processus de décohésion interfaciale

Le role des différents mécanismes mis en jeu lors de 1’évolution de la décohésion interfaciale
peut étre indiqué de maniere simple pour le cas d’une liaison interfaciale seule, en deux
dimensions et sollicitée en cisaillement et pression normale a vitesse de chargement constante.
Cette sollicitation particuliere est caractérisée par les relations uy = 0 et Ry < 0 (pression
normale), ||i;|| = 1 = constante > 0 et Ry = 32Cur + u| Ry| (deux dimensions). Les conditions

initiales a ¢t = O sont 8 =1 (8 = 0) et ur = 0. Les équations (I1.37) a (I1.39) se résument alors a :

_ 2
ey { =/ Cu +2“‘RN"
bB = w — Cur*f.

La partie négative (.)~ est supprimée de I'équation différentielle d’évolution de la variable
d’endommagement (I1.39) en supposant une évolution monotone croissante de I'endommage-
ment. La décroissance de 3 débute lorsqu’on atteint un déplacement critique ug = /w/C. Le
cisaillement associé a ce déplacement critique est Ry + p|Ry| oit Ry = VwC'. L'évolution du
systéme est alors décrite par les équations adimensionnées suivantes :

R R
(I1.62) 0 0 0

o ur ) 2
R—M:“(U—J v
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Avant que le déplacement critique ug ne soit atteint, le comportement de l'interface est insen-
sible a la vitesse de sollicitation. Au-dela de cette valeur, une vitesse tangentielle strictement
croissante conduit & un comportement pour lequel les contraintes admissibles (ligne pleine
sur la FIG. IL.5) sont plus élevées que celles correspondant au cas quasi-statique (ligne en
pointillés). Durant 1’évolution de 'endommagement (point P sur la FIG. IL.5 : au temps tp,
||ur(tp)|| > up et 0 < B(tp) < 1), une partie de 1’énergie donnée a l'interface est stockée et une
autre est dissipée. L'énergie dite stockée est celle qui peut étre récupérée par une décharge a
vitesse infinie (3 constant) : elle comprend une partie stockée élastiquement (Eg;ckee) €t Un
surcroit d’énergie stockée par effet visqueux. Les énergies dissipées sont : I'énergie dissipée
par endommagement (Eendommagement)/ I'énergie dissipée par friction (Efiction) €t 1'énergie

dissipée par viscosité (Eyiscosite)- Ces énergies prennent les valeurs suivantes :

UORQ
Estockée = 9 B(tp),
Eendommagement = ugRo(1 - B(tp)),
(II.63)
Efriction = N‘%N‘ |[ur(tp)]],
P,
Eviscosité = b/o ﬂ(t) dt.

L’énergie dissipée par frottement avant que la liaison interfaciale ne s’'endommage reste négli-
geable devant w tant que la raideur de l'interface est suffisamment grande. Cette condition
peut se résumer par w > u|Ry|up = p|Rn|/w/C, c'est-a-dire :

2
(ILe4) C> M

w
On tachera de vérifier cette condition lorsque le modele de frottement a coefficient variable
n’est pas employé, i.e. lorsque f(3) = 1 (voir les commentaires du paragraphe 11.4.2).

II.4.1.e Comportement interfacial pour des chargements cycliques et a vitesses variables

Les chargements macroscopiques complexes que ’on peut rencontrer dans les matériaux com-
posites générent des sollicitations aux interfaces entre les différents constituants encore plus
complexes. La FIG. IL.6 indique le comportement interfacial prévu par le modele pour des
chargements cycliques. Une situation plus détaillée est présentée sur la FIG. IL.7 : aprés une
premiere charge a vitesse constante (1) (1) et une relaxation infinie ), le déplacement tangen-
tiel ne peut décroitre que lorsque I'autre face du cone de Coulomb est atteinte (3) (c’est-a-dire
lorsque la contrainte tangentielle décroit de la quantité 2| Ry|). La recharge est ensuite élas-
tique @ jusqu’a ce que la quantité (1 — (ur/up)?3) devienne négative (seuil de décohésion
variable : voir (I1.39)). Enfin la sensibilité du comportement a la vitesse de sollicitation est claire
lorsque I’on augmente brusquement la vitesse de chargement (5.
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[IRT||/Ro llar|| >0 Au point P :

B Energie dissipée
ulR| | par viscosité

1
-I-R0

Energie consommée
g=1 par endommagement

B Energie stockée dans
la liaison interfaciale

Complément d’énergie
stockée par viscosité

B Energie dissipée
par frottement

— L S
'\IIMTII:0

1 2 3 4 [[ur]|/uo

plRN| |
Rq

F1G. II.5 — Energies mises en jeu durant le processus de décohésion interfaciale.

I1.4.2 Un modeéle a coefficient de frottement variable

Comme nous l'avons dit, le modéle conduit a une dissipation par frottement avant que 1’en-
dommagement de l'interface ne débute. Sil’on considere que le processus physique a 1’origine
du frottement entre deux corps est le chevauchement d’aspérités de surface, il semble natu-
rel de limiter ce frottement tant que les liaisons adhésives ne sont pas rompues, du moins
partiellement. Une condition énergétique assurant que 1’énergie dissipée par frottement avant
I'amorgage de I'endommagement reste négligeable devant le seuil énergétique de décohésion
a été proposée (équation (I1.64)).

Cette limitation peut étre obtenue par l'introduction d"un coefficient de frottement variable
en fonction du niveau d’endommagement de 'interface. C’est ce que réalise la fonction f((3)
présente dans I'équation (I1.38). Le coefficient de frottement effectif i est alors p x f(/3). Cette
fonction f(3) assure que le coefficient de frottement soit égal a ;. lorsque 1’adhésion est rompue
et nul lorsque la liaison interfaciale est vierge (3 = 1). On peut proposer par exemple :

(IL65) f(B)=1- 6.

Dans le cas d"un chargement de l'interface locale quasi-statique, nous avons vu que 3 décrois-
sait au-dela de ug en 1/(u/up)?. Le coefficient ji croit donc en p(1—1/(u/ug)?). Le comportement
interfacial correspondant a cette situation est indiqué sur la F1G. IL.8.
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1+uRy /R’ 4

adhésion

 +uRy/R'p
y friction
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— vitesse constante
— quasi-statique
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1 2 3 4 5 5 4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

uy/uy u-,-/u"-,—

F1G. 1.6 — Forces normalisées en fonction du saut de déplacement interfacial normalisé : (A)
Ry — uy pour ur =0, (B) Ry — uy pour uy =0 et Ry < 0.

[IR1||/Ro (@D charge a ||ir|| = constante = 11
(@ relaxation ||ur|| = 0
(@) décharge a ||ur|| = —11

@rechargea [ler]] = b2 > w1
®llirl| = as > a2

- ®
N k
Ro seuil de décohésion variable
_ KIRN|
Ry

1 2 3 4 5 6 7 8 |ul/u

F1G. I1.7 — Chargement cyclique d’une liaison interfaciale en deux dimensions sollicitée en ci-
saillement et sous pression normale a des vitesses de chargement variables.

REMARQUE II.6. On peut noter que dans le cas d'une évolution visqueuse telle qu'elle est
présentée sur la FiG. I1.5, le modéle proposé de frottement & coefficient variable en fonction de
(£ conduit a un comportement tangentiel (pour des chargements interfaciaux monotones crois-
sants) trés similaire a celui du modéle présenté dans [CHABOCHE et al., 1997a,b]. Les éner-
gies mises en jeu durant le processus de décohésion, les mécanismes physiques invoqués,
les comportements cyclés ainsi que la sensibilité du comportement a la vitesse de sollicitation
sont cependant trés différents.

Une particularité intéressante de ce modele de frottement & coefficient variable est d’induire
des hystérésis de frottement qui évoluent au fur et 8 mesure que I'endommagement interfacial
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IIRz[|/Ro

ulRN|/Ro = 1.5

pIRNI/Ro =1
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plRNI/Ro = 0.5
plRN|/Ro =0
Ot ‘ ‘ ‘
0 1 2 3 4 [lur]|/uo

FIG. I1.8 — Evolution de || R;|| en fonction de ||u;|| et pour différentes valeurs de p|Ry| dans le
cas d’'un modéle a coefficient de frottement variable en fonction du degré d’endommagement
(chargement quasi-statique).

progresse (comparer les FIGURES I1.9 et I1.10). Enfin, I'interprétation de ce modele en terme de
loi cohésive de type Mohr-Coulomb est donnée sur la FIG. I1.11.

I1.4.3 Limitation de la sensibilité du modeéle a la vitesse de sollicitation

La sensibilité d"une structure complete a la vitesse de sollicitation contenant une interface vis-
queuse est une question délicate du fait des gradients de vitesse le long de l'interface (voir [MO-
NERIE et al., 1998]). De forts gradients peuvent conduire a une dissipation par viscosité tres
élevée. Cette situation peut parfois étre préjudiciable. Elle I'est de maniére évidente lorsque
I'on cherche simplement a éviter les sauts de solution (voir paragraphe I11.1.2). Il s’agit alors de
limiter la sensibilité des modeles a la vitesse de sollicitation. Pour le modeéle considéré, cette
limitation est réalisée par la puissance p.

Pour une décohésion interfaciale en mode II réalisée sur une liaison interfaciale seule a vitesse

constante ||i;|| et sil’énergie dissipée par viscosité est prédominante devant les autres énergies
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F1G. I1.9 — Evolution des hystérésis de frottement dans le cas d’'un modéle a coefficient de

frottement constant.

[IRr||/Ro

R
1+u| NI |
Ro

u|Rn|

Ro

0

LN //

Ro

[[ur||/uo

F1G. I1.10 — Evolution des hystérésis de frottement dans le cas d’'un modele a coefficient de

frottement variable en fonction du degré d’endommagement.

mises en jeu durant le processus de décohésion, la dissipation visqueuse vaut pour ce modeéle :

_1
1 1—p\?\ >
Einst = 2(0%2|w|2p(2+p) )
p

—2+p+p?

. 1/3
E ‘r/)iszc;sité =T g M
‘ 3 12

(IL.66) « T <—2p(1 + 2p)> r <2 +3p

2p

P
)/F<—p> si0<p<l,
I-p

sip=1,
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UT/UO oo 154126 11 1

F1G. I1.11 - Loi cohésive de type Mohr-Coulomb correspondant au modéle couplant adhésion
et frottement avec coefficient de frottement variable en fonction de 'endommagement : le coef-
ficient de frottement est variable avec le seuil de cohésion.

ot I'(2) est la fonction gamma d’Euler I'(z) = / t*~le~t dt. Les relations (I1.66) sont obte-
0
+oo | .
nues en évaluant la quantité b / 8 (t)2 dt (voir (I1.63)) a partir de la relation b3P = w — Cu2f3

0
(voir (I1.39)) ot I’on a négligé la quantité w devant les autres termes.

La sensibilité de ce modéle a la vitesse de sollicitation diminue lorsque p tend vers 0, mais la
valeur de E ;... augmente lorsque p décroit. Cette situation est illustrée sur la FIG. I1.12.

, log (Evisc‘osité)

2 S1 0 1 2
log ([|ar|l)

F1G. I1.12 - Sensibilité de I'énergie dissipée par viscosité a la vitesse de sollicitation pour une loi

puissance (évolution monotone de I'endommagement interfacial pour une vitesse de cisaille-
ment constante).

Si la vitesse de sollicitation locale v; est connue, un jeu de parametres mécaniques {w, C,b,p =

1} peut étre converti en un jeu {w, C,b,0 < § < 1} qui donne la méme dissipation par viscosité
a

Ur|| = v1, mais une dissipation visqueuse bien moindre a ||i;|| = v2 > v;. Pour ce faire, on
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résout :

(II67) Egisfogt: ' (ﬁ7 b) = E\ﬁsjoslité(b) :

Cette méthode permet de définir des parametres du modéles adhésif/frottant qui limitent la
sensibilité du comportement interfacial a la vitesse de sollicitation. Ainsi, une loi avec p ~ 0
peut présenter la méme énergie de décohésion qu'une loi avec p = 1, mais en évitant une
sensibilité a la vitesse de sollicitation trop importante (FIG. I1.13).

IRl
600+

400+

200¢

0 0.05 0.1 0.15 gl

F1G. I1.13 - Limitation de la sensibilité a la vitesse de sollicitation pour une loi puissance (ligne
pleine : ||u|| = v1, pointillés :||ur|| = vy = 10vy).

BILAN DU PARAGRAPHE 11.4

Comme nous venons de le voir, le modele de zone cohésive proposé par RAOUS et al.
[1999] s’avere particulierement riche sur le plan mécanique. Les deux idées fortes de ce
modele sont d"une part le couplage adhérence-frottement et d’autre part I’existence d'un
temps d’activation des processus de décohésion. Enfin, la prise en compte de conditions
de contact unilatéral entre solides cohésifs et I'existence d'un seuil énergétique de dé-
cohésion destinent ce modele a des applications micromécaniques o1 des phénomenes
physiques fins doivent étre représentés. En particulier, c’est un outil efficace de modéli-
sation des interfaces fibre/matrice dans les matériaux composites (voir chapitre V). Les
analyses mécaniques et énergétiques conduites ont permis de mieux comprendre le com-
portement local induit par ce modele.

Quelques variantes du modéle ont été proposées. La premiere concerne la prise en compte
d’un frottement a seuil variable en fonction du niveau d’endommagement. Ceci permet
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notamment de ne pas consommer d’énergie par frottement avant que la décohésion in-
terfaciale ne débute; ce qui est légitime si 'on considere le frottement comme issu du
chevauchement d’aspérités. La seconde est l'introduction de phénomeénes non locaux par
une théorie du premier gradient d’endommagement. Ce mémoire ne s’étend pas davan-
tage sur ce gradient de 3. Nous soulignons cependant qu’il permet de régulariser de
nombreuses situations délicates sur le plan de la décohésion. Enfin, une méthode per-
mettant de limiter la sensibilité du modeéle a la vitesse de sollicitation tout en préservant
les effets régularisants de la viscosité interfaciale a été présentée.

Une extension du modeéle au cas des grandes déformations est donnée dans le paragraphe
suivant.

I.5 Extension du modele aux grandes déformations

Nous proposons ici une formulation des modéles de zone cohésive incluant du frottement et
des conditions de contact unilatéral en grandes déformations. Ceci constitue en particulier une
extension du modele précédent au cas de I'élasticité non linéaire. Il s’agit de formuler une loi
de contact prenant en compte du frottement de Coulomb et de 1’adhérence entre deux solides
hyperélastiques dans le cas de grandes déformations. L'application de ce modéle aux matériaux
composites concerne :

1. d’une part les matériaux composites a constituants hyperélastiques et/ou élastiques :
on peut penser a des stratifiés métal/élastomeére pour des sollicitations ot la phase mé-
tallique reste élastique (cisaillement) ou a des composites a matrice élastomérique et a
renforts particulaires métalliques ;

2. d’autre part les sollicitations qui engendrent des déformations élastiques des constituants
mais de grands glissements des constituants les uns par rapport aux autres : typiquement
les essais de pull-out ou de push-out sur les systemes fragile/fragile a fibres longues.

Ce travail a été mené en collaboration avec Anne-Sophie Bretelle et Marius Cocu du LMA. Nous
présentons, pour l'essentiel, les résultats synthétisés dans [BRETELLE et al., 2000] et [BRETELLE
et al., soumis pour publication]. Le détail des développements mathématiques peut étre trouvé
dans [BRETELLE, 1999].

Le probleme considéré est un probleme quasi-statique couplant contact unilatéral, frottement
de Coulomb et adhérence en grandes déformations entre deux solides hyperélastiques homo-
genes et isotropes. Grace a la cinématique du contact des grandes déformations introduite par
CURNIER et al. [1992], HE et al. [1996] et KLARBRING [1995], une formulation thermodyna-
mique eulérienne de ce probleme est proposée. Le probleme aux limites obtenu couple les
équations d’équilibre, les conditions de contact unilatéral et de frottement de Coulomb et une
inclusion différentielle caractérisant 1’évolution de l'intensité d’adhérence.
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Cette formulation est donnée dans la configuration actuelle; configuration dans laquelle les
lois de comportement surfaciques trouvent une expression naturelle. Dans le cas particulier
de I'hypotheése des petites perturbations, nous retrouvons les résultats des paragraphes précé-
dents.

Dans le cas du contact unilatéral sans frottement entre un solide hyperélastique et un support
rigide plan et d"une loi “statique” pour 'intensité d’adhérence 3%, une formulation par rapport
a la configuration de référence du probleme précédent nous permet d’étudier le probléeme aux
limites par l'intermédiaire d"un probleme de minimum. Cette démarche conduit a un probleme
classique de minimisation pour lequel nous montrons 'existence d’une solution. Ce résultat
étend ceux de BALL [1977] et CURNIER et al. [1992] au contact adhésif. Les problemes de pull-out
et push-out sur composites a fort contraste de modules (déformation d"un des deux constituants

négligeable) entrent dans ce cadre particulier.

II.5.1 Les difficultés liées aux grandes déformations

L’écriture d’'un modele de contact adhésif en grandes déformations est confrontée a plusieurs

difficultés d’ordre cinématique, mécanique et mathématique.

II.5.1.a Les difficultés d’ordre cinématique

1. L’adhésion : ’adhésion est ici considérée comme une extension de la notion de cohésion.
C’est-a-dire qu’elle se traduit par un effort agissant entre deux points matériels apparte-
nant a deux surfaces distinctes. Cet effort est porté par la droite reliant ces deux points.
La situation présentée sur la FIG. I1.14(a) est donc exclue.

2. Le contact unilatéral : en grandes déformations, le choix d"une normale pour la gestion

du contact unilatéral est délicat (voir REMARQUE II.1). Nous avons choisi une approche
locale “maitre-esclave” qui présente I'avantage de s’adapter a une mise en ceuvre numé-
rique. Elle nécessite quelques précautions : notamment, la projection orthogonale d'un
point du solide maitre sur le solide esclave doit étre unique (FIG. I1.14(b) : cette situation
est exclue pour des raisons de simplicité), la normale au point projeté doit étre unique
(F1G. 11.14(c)).

II.5.1.b Les difficultés d’ordre mécanique

La principale difficulté d’ordre mécanique liée au cadre des grandes déformations est le respect
du principe d’'indifférence matérielle ou d’objectivité. Ce principe fort a de nombreuses impli-
cations mécaniques (voir par exemple [TRUESDELL, 1974]). En ce qui nous concerne, il conduit
en outre a chercher une loi de comportement invariante par tout changement de référentiel et
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(a) la force d’adhésion (b) la projection ortho- (c) la normale au point
n’est pas portée par la gonale d'un point du projeté n’est pas unique
droite reliant les deux solide mafitre sur le so-
points matériels lide esclave n’est pas

unique

F1G. I1.14 — Situations exclues pour le contact adhésif en grandes déformations.

a définir une vitesse relative entre deux points du solide maitre et du solide esclave qui soit
objective. La dérivée temporelle de la distance relative contient en effet un terme proportionnel
a la dérivée de la normale au point de la surface du solide esclave; cette dérivée n’étant pas

objective.

II.5.1.c Les difficultés d’ordre mathématique

Sous des hypotheses de régularité suffisante, le probleme aux limites associé a 1’équilibre d’un
solide hyperélastique en grandes déformations peut étre étudié a travers le probleme de mini-

mum suivant :

PROBLEME I1.7. Trouver la déformation ¢ qui réalise le minimum suivant :

(68) I(p) =minI(v) avec ()= /Q WX, Vi (X))dX — F(X),

ou W est la densité d'énergie élastique, F' le travail des efforts extérieurs et Q I'ensemble des
déformations admissibles.

Les difficultés mathématiques sont liées a la non convexité de la fonctionnelle W et de l'en-
semble Q. Cette situation interdit tout théoréme d’unicité globale du minimum précédent
(voir FIG. I1.15). L'existence d"un tel minimum peut cependant étre obtenue pour des fonction-
nelles relatives aux solides hyperélastiques soumis a des conditions aux limites mixtes force-
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. . : i
T e Q. @ W @ @2 Q ¥
(a) minimisation d’une fonction- (b) minimisation d’une fonction-
nelle non convexe sur un convexe nelle convexe sur espace non
convexe

FI1G. I1.15 — Non unicité du minimum.

déplacement. Ce théoréme d’existence est dtt a BALL [1977]. Il utilise la notion de polyconvexité
(qui affaiblit la notion standard de convexité) et le théoreme de Weierstrass généralisé.

Concernant 1’adhérence, le probleme aux limites proposé correspond a un probléme de mi-
nimum, sous réserve de la différentiabilité des potentiels et d"une écriture “explicite” de la
variable 3% en fonction de la déformation ¢. C’est le cas pour une loi d’adhérence “statique”.

II.5.2 Formulations du modéle thermodynamique et du probléme aux limites

Les notations de ce paragraphe sont dans une large mesure indépendantes du reste du mé-
moire. En particulier, la normale de référence est maintenant définie sur le solide indicé 2 (clas-
siquement le solide esclave) et le vecteur distance de contact est défini du solide 2 vers le solide
1 (équation (I1.74)). Les variables du contact unilatéral (équation (I1.85)) sont ainsi : df., (précé-
demment uy) et (ti;)r (précédemment —(Ry)").

La variable o prend successivement les valeurs 1 et 2. On considere deux solides déformables
et Q% € R? leurs configurations de référence de normales extérieures unitaires n®. On note
Q% les configurations actuelles des solides ayant subi la déformation ¢® et n¥" leur normale
extérieure unitaire. On décompose les frontieres de Q% et 0", supposées régulieres, en des
parties ouvertes disjointes notées respectivement I'® et ['¥*" = (*(I'*, t) telles que :

(L69) T*=T5uUTeuT", ¥ =T% uTh UTY .

Les corps sont soumis a des densités de forces volumiques et surfaciques : f¢, T* définies dans
% et respectivement sur I'} et £f9°, T%" données dans Q¥° et respectivement sur F?a. Les
parties I'¢, I¢" = (I, t) sont les surfaces potentielles de contact des deux solides dans les
deux configurations ot les corps peuvent étre en contact unilatéral. Sur I'}) et Fgl on impose
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F1G. I1.16 — Notations, décomposition de I'application projection pour la définition de la distance
relative entre deux solides hyperélastiques.

des déformations. On désigne par t%, t¥" les densités de forces exercées le long des surfaces
re, T¢". On introduit une application ¢, permettant de relier un point de I'?', noté x#', a son
projeté sur I'Y * noté x'”. On note X7 I'application (p?) " togp,op! de 'l dans I'?, I1¥ 'application
¢p o ! de 'l dans 1% et XI1° = X7 (X!) [CURNIER et al., 1992] (FIG. IL.16). Le point X'I* est

solution du probleme de minimum suivant :

(IL70) o' (X1 1) = (X, 0)]| = min_[l"(X',8) = ¢*(X%,8)].
X2¢T2

On consideére une paramétrisation de la surface T'¢" afin de construire un repere local pour le
solide esclave Q2¢°. Avec les notations de la FIG. I1.17, on définit une application e (différen-
tiable et inversible) d’un sous-ensemble A? de R? dans Ffz et 'application 7% A2 Ff2 telle
que:

(IL71) ¥ =2 o ~2.

Chaque élément de A2 est noté :

2

M72) ¢ = (&, &) = ()1 (x).

Le probléeme de minimum (II.70) s’écrit alors :

AL73) o' (X% 1) — ¢*(v(€5) Dl = min o' (X%, 1) =" (r*(©). D)
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F1G. I1.17 — Paramétrisation de la surface Ffz.

o1 £¥ est donc le point correspondant a x™* dans I'espace de paramétrisation. Un repere local
pe s . . 2

normal/tangent (n?, 7%¥) est défini en ce point, ot n¥ = n? (x'I) et 7% = (77, 75), T4 sont

des vecteurs linéairement indépendants et tangents a la surface ©?(I'2, ) au point considéré.

On définit le vecteur distance de contact par :

(IL74) d?(x*,t) =x¥ —x(x?' 1) = o' (X1, 1) — Q2(XT7(X1), 1)

que I'on peut décomposer en d¥ = d,n?. On définit la vitesse relative généralisée suivante :
(IL75) V¥ =df.n? + € -1¢ = df.n? + €.

Cette vitesse satisfait ’laxiome d’indifférence matérielle.

N

Cette définition de la distance privilégie un solide par rapport a l'autre (approche
1
“maitre/esclave”). On choisit ici les surfaces Fi et 'Y comme surfaces maitres et on déduit le
1
comportement de ¢, ('Y ) grace a la loi d’action-réaction généralisée de CURNIER et al. [1992].

On exprime la densité d’énergie libre 1)¥" en fonction du tenseur de Hencky H*" = In(V¥)
(ot V¥ provient de la décomposition polaire de F¥) qui permet naturellement d’exprimer le
tenseur des contraintes de Cauchy comme la dérivée d’une énergie par rapport a cette variable
(voir [BRETELLE, 1999]).

Soit I'expression suivante de la dissipation intrinseque volumique :

(IL76) d¥" = —p*"¢*" + %" i H¥" dans Q"
p
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ot1 p*” est la densité volumique des solides. Soit la densité surfacique d’énergie libre U#" :

1
(L77) W' = 0¥ (dG, 2., 07) = — (I (d.) + [p(89)) + W§ (df, €2,,5%) sur ¢,
Ps

ouK ={dy; dy>0},P={y;0<y<1}et pgl est la densité surfacique du solide 1. Le terme
\Ilgl est donné sur 'Y, convexe en (d%e, E%,) et en 3% et fini.

La dissipation intrinseque surfacique s’exprime de la fagon suivante :

1. 1 . 1 -
(IL78) D¥ = —p& ¥ —t8,df, —t2,-£7, sur I'¥.
Les deux premiers principes de la thermodynamique conduisent aux inégalités de Clausius-
Duhem pour toute évolution isotherme du systéme :

(I179) p"¥" = %" :H?" dans Q¥
(IL80) pf W¥' < —t6.d?%, —t2,-£%, sur I'¥".

En décomposant les forces thermodynamiques en parties réversible et irréversible on postule

les lois d’état suivantes :

o OV

a\R

(a3
dans Q¥ ,

(I82)  (—t8.)" € pf Oge, W', (—t£,)" € p Dge U¥', G € p§ 93 *' sur ¥,

On choisit un potentiel de dissipation surfacique de la forme :

1 1, . W]t 100} : 1 1
(I183) &% =¥ (7., 3% x) = — 3 |te + 0§ 50| | €re | +OF (53850, 5%),
Ps N¥

1 1
ou x = (t%e,d%e, €7, 7). La fonction ®; est une fonction donnée objective, convexe et finie.

REMARQUE II.8. Seuls la prise en compte de conditions de contact unilatéral entre les deux
solides hyperélastiques et le couplage du frottement de Coulomb avec une force adhésive
supplémentaire sont spécifiés explicitement dans cette formulation :

1. Dans I'expression du potentiel surfacique d'énergie libre (équation 11.77), I'indicatrice
Ix(d5,) ou K = {dy ; dy > 0} conduit aux conditions de contact unilatéral (non pé-
nétration), l'indicatrice Ip(5¥) ou P = {~;0 < ~ < 1} assure que la variable ¥ joue bien
le réle d’'une variable d’adhérence (ou endommagement surfacique, selon le contexte);
toute autre particularisation des lois d’état peut se faire par le choix de wgl.
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2. Dans I'expression du potentiel surfacique de dissipation (équation 11.83), le premier terme
permet un couplage entre I'adhérence et le frottement de Coulomb ; le mode d’évolution
de l'intensité d’adhérence est donne par le choix de <I>§1.

La formulation proposée est donc trés générale. Elle permet d'étendre au cas des grandes
déformations la grande majorité des modeéles de zone cohésive de la littérature et d'y inclure
I'éventuelle prise en compte du contact et du frottement (la seule restriction étant que les parties
réversible et irréversible des forces adhésives dérivent d'un potentiel).

Les lois complémentaires sont les suivantes :

(IL84) (0%%)" =0 dans Q¥°,
' (12)7" = 0, ~(62)7" € p§ Ogr, %', Gp € p§ 95, @9 surTE

On déduit alors le probleme quasi-statique sous la forme générale suivante ot 'on a noté par
“*” la transformée de Legendre-Fenchel :
Probléme P¥

Trouver ¢%, 3¢ telles que ¢®(0) = & dans Q¥" et 32(0) = S sur ¥ vérifiant les équations
d’équilibre, la loi constitutive (I1.81), les conditions aux limites sur F%a et ng et les conditions
suivantes pour tout t €]0, 7] :

1 1
ov¢ Uy
(IL85)  t2, + pf 50 2 %, >0, (tﬁj, +pf o > d, =0 sur I'¢,
NP
( ot ot
Ht“’1 +p g\éj fo + pgl (?):Il]g sur T'¢'
awl L OTE
[e7- + 0% 52 a4 ot =0
(I1.86) et & 4
WL -
T° Ps aff«p pS 8d<p
1
10Uy
‘r*P = <t£p¢ + Pg a&ftﬂ) )

1.87) 3% € o, (p2 9", =Gy € p& 050 W% sur T¥".
B S B s vB c

I1.5.3 Résultat d’existence dans un cas particulier : contact sans frottement avec un
obstacle plan

Dans le cas du contact entre un solide hyperélastique et un support rigide plan en contact a
lI'instant initial (FIG. I1.18), les variables d’état du systeme dans la configuration de référence, se
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F1G. I1.18 — Contact entre un solide hyperélastique et un demi-espace rigide.

réduisent aux variables £Z, = uf+c, c constante, df, = ug, 8 = fPopouu?(X,t) = p(X,t)—X
et u£(0) = 0. Dans ce cas, ¥y = ¥y(u?,uf,3) et pour simplifier I'expression, on a éliminé
les indices correspondant a o = 1 (o = 2 étant l'indice du plan). En utilisant le tenseur non
symétrique de Piola-Kirchhoff P¥ et la densité d’énergie W = p1), le probléme PE est ramené
au probléme suivant :

Probleme PL

Trouver ¢, 3 telles que ¢ (0) = o dans €, 5(0) = [y sur I, et vérifiant les équations d’équilibre,
la loi constitutive, les conditions aux limites sur I'p et I'r et les conditions suivantes pour tout
t€]0,T7:

oY
oug

oA
ouy

(I.88) ty + ps >0, uf >0, (tN + ps > uf =0 sur I,

oV
Int P57

Ht‘r“‘pS%H <u oug sur I'¢
0¥
(IL.89) HtT + ps H < fix+ps e ~0
et o v,
Htf+psa—uﬁH=utN+p5ﬂ‘ = dA >0, uT=—>\< rtpPsg e T)

. *
(IL90) € g, (pscp) , —Gjs € psds¥ sur T,.
En notant V et K les ensembles suivants :

V={¢: Q=R ¢=9p sur I'p},
K={peV; uf>0 sur T.},
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et en définissant :

(IL.91) (Ap, ) = /Q P? : Vo dX,

/F T3 dA+/Qf-¢ X,

_ ov
@S3)  jBed) = [ ultwtpsogllud | da
. ouy;

(1L.92) L(1)

ov ov
(1194) CT(ﬂ? 12 ¢) = / pPs 2 'uf dA, CN(/Ba ¥, ¢) = / pPs guﬁ dA,
T, au,- T, 8uN

le probleme P~ admet la formulation variationnelle suivante :
Probléme variationnel

Trouver ¢, [ telles que p(0) = ¢o dans Q, 3(0) = Gy sur I, Vt €]0, T, p(t) € K et

(1195) (AQD, at¢ - 3,590) + ](ﬁ’ 2 8157/}) - ](ﬂa ©s 8t90) + CT(/ﬁv 2 8“;[))
> L(Ow) — Orp) +/ (O — Op)n VY EV,

c

(I1.96) / tn(uf —ud) +en(B,p,w — @) >0 Vw € K,
e

(IL97) B € e, (p5q>0> . —Gg € pLdsT,.
Formellement, en couplant (I1.95) et (I1.96), on obtient :

+C(5,80,7/1—90)ZL(¢—90) V¢€K,

(IL99) 3 € da,(ps®o) s ~Gi € psdsWo,

oll ¢ = ¢y + ¢n.

En faisant ’hypotheése que @ et ¥j sont respectivement différentiables en 3 et en 3 et en sup-

posant que 9, /93 ne dépende que de (uf, uf, ) (loi “statique”), i.e. :

8(130 8(130
IL100) — = —(u®, uf, B),
( ) 8,@ 36 (u‘r Un B)
on obtient :
O ov
(I101) 8—;(u§,’i, uf, B) = —a—ﬂo(uf, uf, ).
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Enfin, en supposant ®( et ¥ suffisamment régulieres pour appliquer le théoréeme des fonctions
implicites, on aboutit a I’existence d"une fonction h telle que :

(I.102) B = h(u?

7, ub)-

On note encore 5 = h(y), ainsi que Yo(uy, uf, h(uz, uf)) = Yo(p). De 13, le probleme
variationnel (I1.98-11.99) sans frottement se réduit au probleme de minimum classique :

(I1.103) wirelfg{l(dj) +J(¥) = L(¥)},

Q= {y e Whr(; R?), Cof Vi) € L(S2; R?), detVy € L"(Q),
detViy > 0 p.p.dans €2, ¢ = pp p.p.sur I'p, uf >0 p.p-sur I'c},
ou | 1) = [ WX, Vo) aX.

ﬂ@zém%@ﬁﬂ&

L(w):/gfw dX + | T-ydA.

I'r

En supposant que :

1. Uy(X,.) est semi-continue inférieurement sur R3 pour presque tout X et ¥o(X,v) >
0VyeQetXeq,

2. W est polyconvexe,

3. ils existe des constantes a > 0, &, p > 2, q >
|Cof F||7 4 (detF)") + &,
pour presque tout X € € et pour tout F € M3 (ot M3 est I'ensemble des matrices a

P - 7> 1, telles que W (X, F) > a(||F|l” +

déterminant positif),

4. lim W(X,F) = +o0,

detF—0t
il est possible d’étendre le résultat d’existence de BALL [1977] ou HE et al. [1996], en considérant

la fonctionnelle J caractéristique de 1’adhérence. Ce qui fait I'objet du théoréme suivant :

THEOREME I1.9.
Soit 2 un ouvert de R? et W : 2 x M3 — R la densité d’énergie vérifiant les hypothéses 2., 3.
et 4. et soit L : WP(Q) — R une forme linéaire continue.

SoitI' = 'p UTr UT. avec mes(I'p) > 0 et soit pp : I'p — R3 une fonction mesurable telle
gue I'ensemble Q soit non vide. Si I'intégrande de J vérifie I'nypothése 1. et sil'on a :

(104) inf [1(6) +J(0)] < x.
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il existe alors au moins une fonction ¢ telle que :
(I1.105) ¢ € Q et I(p)+ J(p) ZQ;ng[I(tb) + J(¥)].

Preuve.

Soit (¢*) une suite minimisante de I + J. D’apres la seconde assertion de 'hypothése 1. et
(IL104) on a inf e I () < infyeo(L(¥) + J(¥)) < oo. La fonctionnelle I est séquentiellement
faiblement semi-continue inférieurement [BALL, 1977].

On montre que .J est aussi séquentiellement faiblement semi-continue. Soit une suite ¥* telle
que ¥ — 1 dans WP (Q; R3) et par un résultat de compacité ([KIKUCHI et ODEN, 1988])
Y¥ — 1) dans LP(T'.;R3). Il existe donc une sous suite de ¥*, encore notée ¥, qui converge
presque partout vers 1. D’apres ’hypothese 1., cette sous suite vérifie :

(IL106) Wo(X, ¢)) < lim inf Wy (X, k).
Cette relation et le lemme de Fatou conduisent a :
(IL107) J(¢) < liminf / pUo(X, ) dA
— 00 F(;

< liminf J(F).
Par conséquent, J est séquentiellement faiblement semi-continue inférieurement et 7 + J l'est
aussi.
En notant que ¢ € Q (Q est faiblement fermé) et que I'on a :
(108) inf [1(0) + J(0)] < 1(p) + T (o) < lminfl1(e") + (o)) = int [1(0) + T,

on en conclut que ¢ est solution au probleme de minimum (I1.103). O

BILAN DU PARAGRAPHE II.5

Une formulation générique de modeles de zone cohésive a été donnée en grandes défor-
mations dans un cadre thermodynamique. Ces modeles peuvent inclure du frottement
de Coulomb et des conditions de contact unilatéral. Une particularisation de cette formu-
lation permet notamment de retrouver le modéele adhésif/frottant de RAOUS et al. [1999]
dans le cas des petites déformations. Les autres modéles du paragraphe 1.3.3 peuvent
aussi étre retrouvés. Un théoreme d’existence est obtenu pour un probleme de solide hy-
perélastique en contact adhésif non frottant avec un support rigide plan et pour une loi
adhésive vérifiant I'équation (11.102).

II.6 Conclusion du chapitre

Nous avons présenté dans ce chapitre le modeéle adhésif/frottant développé par CAN-
GEMI et al. [1996] et RAOUS et al. [1999]. Ce modele est utilisé dans la suite de ce mémoire
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pour l'analyse de la fissuration des matériaux composites.

Les processus complexes de fissuration qu’il permet de prendre en compte en font un
outil pertinent pour les analyses micromécaniques de la fissuration. Les deux originali-
tés fortes de ce modele sont d"une part le couplage adhérence-frottement et d’autre par
I'existence d"un temps d’activation des processus de décohésion.

Au travers d’une formulation thermodynamique non locale, nous avons proposé
quelques variantes a ce modéle. Les variantes les plus significatives concernent un frot-
tement a coefficient variable en fonction du niveau de décohésion et une prise en compte
des phénomenes non locaux par une théorie du premier gradient d’endommagement.
Le traitement numérique du modele et de ses variantes a été abordé. La convergence
de l’algorithme associé est obtenue par extension des résultats de CANGEMI [1997]. En-
fin, une extension du modéle aux grandes déformations a été proposée [BRETELLE et al.,
2000]. Les situations de grands glissements fibre /matrice relatives aux composites a fibres
longues peuvent ainsi étre envisagées.

L’efficacité des modeles de zone cohésive a été soulignée au paragraphe précédent. Ce-
pendant, dans certaines situations, ces modéles peuvent étre confrontés a des problemes
de sauts de solution. Afin d’utiliser le modele présenté pour 1’analyse de la fissuration des
composites, ces problemes de sauts de solution sont étudiés en détail au chapitre suivant.
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CHAPITRE III

Solutions non réguliéeres et questions
d’unicité pour la décohésion
interfaciale

ne difficulté majeure des modéles de zone cohésive est les sauts de so-

lution auxquels ils peuvent étre confrontés. Le comportement interfacial

adoucissant relatif a ces modéles rend le probléeme mal posé et des solu-
tions a sauts peuvent étre obtenues pour certaines conditions.
Sila forme de la courbe contrainte-saut de déplacement de ces modeles n’a pas d’in-
fluence sur 1’évolution stationnaire de la fissuration (voir chapitre I), elle devient
déterminante a 'amorcage des fissures. Elle conditionne 1’apparition des sauts de
solution. Un théoréeme d’unicité conditionnelle est obtenu pour le cas de solides
élastiques cohésifs soumis a une évolution quasi-statique. La condition d"unicité
est atteinte sur un exemple simple d"une structure plane en traction.
Les sauts de solution peuvent étre corrélés a 1'existence de certaines instabilités.
Lorsque la décohésion est instable, I’existence d'une longueur caractéristique inhé-
rente aux modeles de zone cohésive conduit a 1’existence d’'un minimum pour la
longueur d’onde de ces instabilités.
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ITI.1. EXISTENCE ET UNICITE CONDITIONNELLE DE SOLUTIONS A UN PROBLEME
QUASI-STATIQUE DE DECOHESION DE SOLIDES ELASTIQUES

III.1 Existence et unicité conditionnelle de solutions a un probléme

quasi-statique de décohésion de solides élastiques

On se propose ici de démontrer 1'existence et 1'unicité conditionnelle de solutions a un pro-
bléme quasi-statique de solides élastiques liés par une zone cohésive. Le modéle de zone cohé-
sive n’est pas précisé a priori. Il est simplement considéré sans frottement et indépendant de la
vitesse de sollicitation.

III.1.1 Un théoréeme d’unicité conditionnelle
En l’absence de frottement, le probléme variationnel (I1.45) s’écrit (j (5, v, v) = 0, et les fonctions
tests sont des déplacements) :

Trouver u € K tel que:

a(u,v —u) + er(B,u,v —u) > (¢,v —u) — (Ry,on —un) Yo €V,
(M1.1) —(Rny2n — un) + on(Byu, 2 —u) >0 Vz e K,

B =y(B, u) p.p-surl..

L’hypothese d’'un modele de zone cohésive indépendant de la vitesse de sollicitation, conduit
a remplacer la derniere équation du systeme variationnel (IIl.1) par une loi du type (I1.102) :
B = h([u]), out h est une fonction a valeur dans [0, 1]. Ona: g € L*®(T.). Le systeme (IIL.1)
devient alors :

o | Awr-wtcBuv-u-(¢v-u)20 WeK,
B=nh(u) pp-surly,

ou c s’écrit de maniére générale :
() = [ 206 ) e
= [ (). ) - las
= &)+ blds - otation),

avec & : [L2(T.)]? — [L*(T'.)]3. On rappelle que dans (I1.46), on avait : (3, [u]) = B%(Cyunn +
CTUT).

Le probleme variationnel est donc le suivant :
(IL3)  a(u,v —u)+ [ &([u]) - ([v] = [u])ds — (¢,v —u) >0 Vv e K.
Ie

Notations, hypotheéses complémentaires et résultat préliminaire :
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1. On note ici [|.lz2r,), [I-lla1@), [I-lz1/2(00:), respectivement les normes sur [L2(T.)]3,

[HY(Q))3, [HY?(092)]% pour i = 1, 2.
2. £ est supposée lipschitzienne :
Jer > 0 telle que V(y1,y2) € V2, [[€(1) — Ew2)ll2(r,y < cillyr — v2llrzr.)-
3. a est coercive (inégalité de Korn et déplacements imposés sur une partie de la frontiere
de mesure non nulle) :
Im >0, Vu€eV,alu,u)>mlul?.
4. On note v'u = 7|r,u! la trace de u! sur T'. et v>u = ~|r, u? la trace de u? sur I'.. On a

alors :

[fu(kn)] = [ulk)lz2@ey = | (FPulkr) =y u(kr)) = (v2ulke) = v u(k2)) llz2(r.)
I (V2ulkr) = y?u(ke)) — (Y'u(ki) = y'ulke)) 2,
Iv2u(ke) = y?u(ko)llL2(r,) + 17 ulkn) = v ulke)l 2,

IN

en utilisant la premiere inégalité triangulaire. De plus :
(a) linjection de [H'/2(99%)]* dans [L?(T..)]? est continue pour i = 1, 2, d’oi1 :
3 > 0 telle que Va € [H2(9Q)3, [|2| 2 (r.) < 0l /2 (o0, pouri =1, 2,
(b) I'application trace de [H'(2)]® dans [H'/?(99")]? est continue pour i = 1, 2, i.e.:
317 > 0 telle que Vx € [H1(Q)]3, ||7ix”H1/2(8Qi) < nllz|| g1 (q), pouri =1, 2.
I1 existe donc deux constantes strictement positives \; et Ao telles que I'on ait :
IV?u(ky) = Yulk)ll 2w,y < Mllulk) = wlko)llm o),

v u(ke) = Y'ulk)ll 2w,y < Aollulke) — w(ke) || (o)-
En notant A = \; + A2 > 0, on a finalement :

(HL4)  [ffuk)] = [u(k2)]ll L2y < Mlulky) = w(k2) |l a1 (@)-
A T'aide du résultat préliminaire (IIL.4), on peut énoncer le théoréme d’existence et d'unicité
pour le probleme (I11.3) :

THEOREME II1.1.
Lapplication s : k£ — &([u(k)]) ot u(k) € K est la solution de :

(IL5)  a(u,v —u) — (p,v —u) —|—/ k- (v] —[u))ds >0 YveK,

[

admet un unique point fixe k dés lors que A\%c;/m < 1. Le déplacement u(k) est alors la solution
du probléme (lI1.3).

Preuve.

Soient u(k;) solution de (IIL5) pour k = k; et u(kz2) solution de (IIL5) pour k = k3, deux solu-
tions distinctes (a k fixé, ’existence et 1'unicité d"une solution a (IIL.5) est un résultat classique
sur les inéquations variationnelles [KIKUCHI et ODEN, 1988]). En prenant v = u(k2) dans (IIL.5)
pour k = k; et v = u(k;) dans (IIL5) pour k = k2, on obtient par sommation :

alu(ky) — ulks), u(kr) — u(ks)) < / (k — k1) - (fulke)] — [u(ke)))ds.

r.
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La coercivité de a et I'inégalité de Schwarz pour le produit scalaire dans [L?(T'.)]* conduisent
a:

mllu(k) = u(ka)lzp ) < k2 = kol 2o | fu(ke)] = [uk2)]ll 2,
Mlk2 = kallz2 e, lulky) — w(ka) |1y  (d’apres (IIL4)).

IN

Soit :

IL6)  [lu(k1) — ulk)|lmi(a) <

3>

k2 — k1l L2(r,)-

De plus,on a:

[5(k1) = s(k2)ll2r,) < eulllu(kn)] = [u(k)lllL2(r,),
< Act||u(kr) — u(k2) g (-
En utilisant (IT.6), on a alors :
_ _ ey
[8(k1) — 5(k2)llL2(r,) < 7\“@ — k1l z2(r.)-

L’application § est donc une contraction stricte de [L?(T'.)]? dans lui-méme lorsque la condition
Mecy/m < 1 est respectée. L'application § admet alors un unique point fixe; ce qui acheve la
preuve. O

Ce résultat d"unicité conditionnelle est explicité ci-dessous sur un exemple uniaxial.

III.1.2 Un exemple uniaxial

Considérons une structure 2D simple composée d'un élément interfacial en série avec un bar-
reau élastique de longueur L et de module E. La discrétisation spatiale de cet exemple ainsi
que son comportement en série sont donnés sur la FIG. IIL.1. Nous avons proposé cet exemple
en traction dans [CHABOCHE et al., a paraitre] et en cisaillement dans [MONERIE et al., 1998].

Soient U le déplacement global appliqué en BC, T' la contrainte résultante et [u] la séparation

interfaciale encore notée u. On a :

L
1.7 = —T.
( Yy U=u+ T

Par ailleurs, le comportement interfacial est donné par :
(IIL8) T =&(u).

Dans le repere (7', u), pour un déplacement imposé U, le point de fonctionnement est obtenu
par intersection de la droite 7' = —FE/L(U — u) et de la courbe adoucissante T' = {(u) (§(u) =
0 au-dela d'une valeur 6 de u). Lorsque U croit a partir de zéro, deux situations peuvent se
présenter au-dela du pic de la courbe :
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_ 0 u, Ua U 3 u, u

F1G. III.1 — Exemple uniaxial illustrant 'apparition de “sauts de solution” lors d’une décohésion
interfaciale : situation mécanique et comportement local.

1. le rapport k = E/L est suffisamment grand, il existe alors toujours un point de fonction-
nement et I’évolution est stable,

2. lavaleur (négative) de la pente de la droite devient trop faible (en valeur absolue), un saut
de solution de uq & up > u, peut alors se produire. L'énergie élastique emmagasinée dans

la structure est suffisante pour rompre brutalement la liaison interfaciale.

La possibilité d’obtenir deux, voire trois, points de fonctionnement est liée au rapport entre la
valeur k de la pente de la droite et la valeur de la plus grande pente de la courbe adoucissante ;
c’est-a-dire au rapport |k|/(Sup |£'(u)|), pour tout u tel que I’on soit au-dela du pic. La condition
d’unicité du point de fonctionnement est donc :

Sup,, |0¢/0ul

II1.9
W9 /L]

Sur un tel exemple, il est possible d’identifier |E'/L

a la constante de coercivité m et Sup |¢'(u)|
a la constante de Lipschitz de £(u). Si la courbe adoucissante possede un point d’inflexion, le
Sup €' (u)] y est atteint. Sinon il est atteint en u, (ce qui est le cas du modele limite de RAOUS
et al. [1999])).

BILAN DU PARAGRAPHE III.1

Nous avons souligné (voir équation (I.72)) que pour une fissuration établie et se poursui-
vant dans un régime stationnaire les modéles de zone cohésive sont équivalents entre eux
des lors qu’ils présentent la méme “aire sous la courbe”. La forme de cette courbe adou-
cissante n’a donc pas d’influence sur la propagation stationnaire des fissures. Le théoreme
III.1 montre qu’elle en a cependant dans deux situations :
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dc
(a) lorsqu’il n’est plus possible d’écrire a bon droit la quantité / o([u])-du)D (ce qui
0
est le cas lors d'un saut de solution), c’est-a-dire lorsque la fissuration n’est plus
stationnaire,

(b) al’amorcage de la fissuration.

Les modeles de zone cohésive indépendants de la vitesse de sollicitation donnent donc
lieu plus ou moins facilement a des sauts de solution. Pour résumer, les modéles “rai-
des”® sont les plus sensibles a I'apparition de sauts de solution.

Ces sauts peuvent étre corrélés dans certains cas a des décohésions interfaciales instables.
Ces instabilités sont étudiées ci-dessous plus en détails.

III.2 Longueur d’onde des instabilités

Nous cherchons ici a caractériser la plage de stabilité d’un systeme mécanique constitué de
deux solides liés par une zone cohésive. Les solides occupent chacun un demi-espace. Ils sont
liés par une zone cohésive plane et soumis a un chargement lointain (voir FIG. II1.2). La stabilité
d’un tel systéme est comprise comme 1"unicité de solutions. La naissance d’une instabilité est
identifiée au point ot1 I'existence d’un certain type d’ondes stationnaires devient possible. La
signification de ces ondes réside dans leur role de signalement de la transition de la stabilité a
I'instabilité. De tels criteres ont déja été utilisés pour caractériser I’apparition d"une localisation
volumique par celle d’ondes volumiques stationnaires [HILL, 1972 ; RICE, 1976], ainsi que
pour l'apparition d’instabilité dans les solides cohésifs [NEEDLEMAN et ORTIZ, 1991 ; SuO
etal., 1992].

La stabilité des interfaces peut étre étudiée d'une maniére générale au travers de l’existence
d’ondes stationnaires particulieres. Lorsque les solides sont parfaitement liés (interface collée)
il s’agit des ondes stationnaires de Stoneley. En 'absence d’interface et lorsque 1'un des deux
solides disparait (surface libre) il s’agit des ondes stationnaires de Rayleigh. Certains auteurs
ont montré que dans ces cas la, le systeme ne possédant pas de longueur caractéristique, des
modes de longueur d’onde infinitésimale peuvent apparaitre ([HILL et HUTCHINSON, 1975 ;
HUTCHINSON et TVERGAARD, 1980 ; NEEDLEMAN et ORTIZ, 1991]).

Nous constatons ici, a la suite de SUO et al. [1992], que ce n’est plus le cas lorsque l'interface est
une zone cohésive a part entiere, c’est-a-dire lorsque son comportement est décrit par l'inter-
médiaire d"une relation entre la contrainte interfaciale o et le saut de déplacement [u]. Une telle
relation fait apparaitre une longueur caractéristique qui conduit a I'existence d"une longueur

d’onde minimum pour les modes d’instabilité. Les ondes stationnaires relatives a ces modes

Dentre uy, et u,, les termes 1wy et ur de I'équation (1.69) n’ont plus de sens.
@en réalité, ceux qui présentent la plus forte pente dans leur régime adoucissant.
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F1G. II1.2 — Deux solides élastiques semi-infinis liés par une interface (plan z» = 0).

sont parfois dites “interfaciales”. Elles représentent les mouvements relatifs ondulatoires a I'in-
terface.

III.2.1 Position du probleme

Soient 4t = (aj) et u” = (u; ) les vitesses de chacun des deux solides. On note encore syn-
thétiquement ©* = (4*[j]). Pour un systéme ot les forces volumiques n’évoluent pas dans le

temps, 'équation d’équilibre pour les taux s’écrit :

o2+

(IIL10) div(6™) — pgm =0  dans O,

Le comportement élastique des solides est supposé indépendant du temps et la loi de compor-

tement tangente s’écrit :
(II1.11) 6% = AT : Vgut  dans QF.
Soit, en notation indicielle (convention d’Einstein) :

1
(L12) &, = Afén = Aj;klg(ui (k1] +u*[l,k])  dans Q.

A linterface, la continuité des taux d’efforts a l'interface se traduit par les trois équations sui-

vantes :
Rt + k™ =0

(IT1.13) Rt =stnt en zp = 0.
R =¢n"

Ici, comme au paragraphe précédent II1.1, le comportement interfacial n’est pas précisé. Il s’agit
simplement de définir en toute généralité une relation linéaire entre le saut de déplacement et
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la contrainte a l'interface qui puisse traduire un comportement adoucissant.
(IIL.14) RT =Tt enzy=0, oufu]f =u" —u".

Avec T' = T'([u]T,t) une matrice 3 x 3 homogene a des [M Pa][m]~!. Ce comportement interfa-

cial s’écrit en termes de taux :

(IL15) RT = S[u]" + S[u]t  enay =0,

ol on a posé :

OR
g = 2

(IIL.16) Oful*
. ar

s = 5

(S est la raideur tangente de l'interface). Et d’apres la définition de [u]*, on a:

(I117) RT =St —a )+ St —u™)  enzy =0.

Le probleme continu s’écrit ainsi en notation indicielle :

(e Pl
e 81t2 R dans QF,
6iij = A?;’klg(ui (k1] + ™ [1,k])

(IIL.18)
ot o =0 enzy =0
2 =0.

—di—; = SZJ<’U,;'_ — u]_) + Sz](u+ — uj_)

III.2.2 Solutions périodiques le long de 'interface

Les solutions de ce probleme sont cherchées sous la forme d’ondes périodiques le long de

I'interface® :
(I1L.19) it = vreFhen—a) g, >0,
' iy = wvyelEmam=eTh s gy <0,

Les deux premiéres équations du probléeme (III.18) se résument alors a :

1 . . 2. 40
(II1.20) Aiijklﬁ(—KJ?—LKfui[k:] — KF K i [l]) — p(w®) 4™ [i] = 0.

Ol est possible de conduire la méme étude sans supposer a priori la forme des solutions et en utilisant la repré-
sentation de Stroh. Pour plus de détails sur cette méthode, nous renvoyons le lecteur a SUO et al. [1992].
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Soit finalement :

(I121) C*u* =0,

ol on a poseé :

(122) Cf = —%K]i(Agtjleli + AL LK) — p(w*)?0;.

La perte d"unicité est ici identifiée au point d’apparition d’ondes stationnaires. La caractérisa-
tion de ces ondes impose :

(I1.23) w* =0.
Le systeme (II1.21) admet des solutions non triviales si et seulement si :
(II1.24) Det(C*) = 0.

Concernant I'interface, on suppose ici, comme nous l’avons fait précédemment, que la raideur
interfaciale 7' est indépendante du temps, i.e. S = 0. La premiére équation interfaciale du
probleme (II1.18) s’écrit alors :

(II1.25) %Ai_%l(u,;l + ) — %Agkl(u;’l + u;fk) = 0.
Ce qui conduit au systeme :

(IIL26) B~ 4~ — BTt =0,

ol on a posé :

(IL27) Bi = A%, K+ A5, KE.

La seconde équation interfaciale du probleme (III.18) s’écrit :

1
(128) 5 Aty (i + i) = =S (i}

J _u;)‘

Soit d’apres (I11.27) :
(L29) 2B = Sy(i) — ).

Et d’apres (II1.26), sion a :

(IIL.30) Det(B~) # 0,
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on obtient alors :
(I11.31) [;B+ - S+ S(B_)_lBjL} wt=o0.
Le systéme (II1.31) admet des solutions non triviales si et seulement si :

(II.32) Det (%B+ — S+ S(B)IB+> —0.

III.2.3 Cas des solides isotropes

Nous particularisons maintenant 1’étude au cas des solides isotropes (pour les solides ortho-
tropes incompressibles nous renvoyons a [SUO et al., 1992]). Le tenseur A* prend ainsi la forme

suivante :
(IL33) A7, = AF0ii00 + p (Sikdji + Sadsi),

oul §;; est le symbole de Kronecker et M\, ut les coefficients de Lamé. Enfin, nous faisons les
hypotheses et les remarques complémentaires suivantes :

— La nullité de ujE lors ue z tend vers +00 impose :
(II1.34) Im(K 8 et Im(K5 ) <O0.

— La périodicité de 4% dans le plan interfacial (z = 0) impose :
(III%S) K7 i et v ﬁ € R. P

- Lhy otheie des déformations planes est retenue (dans la dlrectlgn 3):
(IHS% 65 = ¢ =0 4 [i,3] + 1 (3] = 0 = KiuT[i] + K uF[3] = 0.
Ce qui impose, :

K3 = 0,
(MI1.37) I

v =
Sous ces hypotheses, la forme du tenseur de raideur tangente interfacial est prise comme
suit (la possibilité est laissée d’avoir un tenseur non symétrique, ce qui est par exemple le cas
lorsque 1’on prend en comg du frottement de Coulomb a l'interface) :

S11 S12
(IH38) S = S91 S22 0
0 0 O

Nous envisageons deux cas distincts : soit les deux solides sont déformables, soit I'un des deux

est considéré comme rigide.

II1.2.3.a Cas 1:solide déformable / interface / solide déformable

Si les deux solides sont élastiques isotropes, on a :

(A + 20%) K2 + p* K3 OV iRy 0
A* = (\F + D KEKS pEEGES 4 (OVF 4 2uF) K 0
0 0 pEGE + K5
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Soit :
3
(IIL39) Det(A*) = p*? (A + 2u%) (KfQ + Kgﬁz) .
L’équation (I11.24) induit donc (si p* > 0 et A* > 0):
+2 +2
(II140) K"+ K5 =0.
La condition (II1.35) impose que K; et K; soient réels. Par conséquent, on a :
(IL41) K =oiK{  avec  a€{-1,+1}.

Ceci conduit a :

2ut Ky 2K 0
BE = | 2A*KE 20+ KE 0
0 0 WKy
2utai 2t 0
B = K{| 22* 20F +2u5)ai 0 d’apres (II1.41)
0 0 2utai

(I42) B* = K{M; (notation).

On a par ailleurs :

(143) Det(B~) = 8u~ Ky (~A\"K{”+ (A" +2u7) K3 °).
Le respect de la condition (II1.30) impose alors :

(L44) Ky #0 et  — A K+ +2u)K; 2 #0.
Cette deuxiéme condition s’écrit aussi d’apres (111.40) :

(45) 2 (A~ +pu") K{ 2 #0.

Ce qui impose finalement :

(IIL46) K; #0 et A 4pu #0.

Sous ces conditions, on a :

(I1.47) (%i]l +S(B7) H)Bt—S = M,B" — S (notation)
= K1+M2M1 — S (d’apres (111.42))
= K Mz — S (notation)
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ou M3 est une matrice a coefficients a valeur dans C. Par conséquent :

(II1.48) Det (%B+ -S4+ S(B)lB+> = Det (K{ M3 —5)
= Det(K; M3) + Det(—S)
+ (Kt Ms3) : Cof(—S) + Cof (Kt M) : (—5)
= Ki’Det(Ms;) — Det(S)
+ K} Ms : Cof(S) — Kj °Cof(Ms) : S.

(On utilise ici : Det(x + y) = Det(z) + Det(y) + = : Cof(y) + v : Cof(x), Cof(z) = Det(x)z 7,
et le fait que M3 soit une matrice 3 x 3). Or Det(S) = 0 (voir (IIL.38)), donc la condition (IIL.32)

devient :

K =0,

(I49) ou { (Det(Ms)) K;F* — (Cof(Mz) : S) Ki + (M : Cof(S)) = 0.

La deuxiéme équation n’a pas de solution dans R (polynéme de degré 2 en K; a coefficients
dans C de partie imaginaire non nulle). La seule solution au systéme (II1.18) dans le cas de deux
solides déformables est donc :

500 K =0 dou K =0.

Ce qui correspond a des longueurs d’ondes d’instabilités infinies :

B 2
_Kf'

2

(I51) 1f T =
2

= +00 et Iy = ~+00.

Dans ce cas, les deux solides déformables cohésifs se séparent en bloc.

III.2.3.b Cas 2: solide déformable / interface / corps rigide

Ici, seul le solide Q7 est considéré comme déformable. Le probléme continu s’écrit alors :

0*ut
div(e™) = p ot2 0 dans Q7
st =Sat + Saut en zy = 0.

Les équations précédentes se résument comme suit :

Det(C*) =0,
111.53 '
L33 3 pet (%B* — S> —0.
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En procédant comme précédemment, ce systeme devient :

K = aiKj aveca € {—1,+1}
(IL54) { —op™Kf (811522 = s1z821 + KT (AT (asi + 110 + 201 K)
+pt (is21 4 o (2511 + s22) + 2uT K) )) =0.

Les solutions de cette seconde équation sont celles du systeme :

apt K =0,
(IIL.55) ou (2/L+()\+ + /J,+))Kf2 + ()\+ (asll + 1812) + ,U,+ (04(2811 + 522) + 1821)>I{fr

+(s11522 — s12521) = 0.

Si la loi d’interface définit la contrainte normale (resp. la contrainte de cisaillement) en fonction
du déplacement tangent (resp. du déplacement normal), i.e. si s12 # 0 (resp. s21 # 0), alors
I’équation du second ordre du systéme précédent n’a pas de solution réelle. La seule instabilité
possible est alors donnée par la condition K, = 0; ce qui correspond a une longueur d’onde

d’instabilité infinie. On est ramené au cas 1.

Dans le cas contraire (i.e. si s12 = s91 = 0) et en choisissant arbitrairement K 1* > 0 (qui d’apres
I'équation (I11.34) implique que o = 1), des instabilités apparaissent pour :

Kf =0,
(IIL.56) ou Kf_ - (811)‘+ + (2311 + 322) ,LLJr
T/ =Bsmsmprt A+ ) + (suh+ + (2511 + 522) u+)2> J 4 (W 4 ).

Etut

tut =
1—20F) (1+or) O H

Ce qui correspond a des longueurs d’onde d’instabilité (AT =

E+
m, ou E7 et v" sont respectivement le module d’Young et le coefficient de Poisson) :
14
(I = +oo,
ArEt
= == — 2811 — 2 +
(II.57) ou ! 1+ ,/+)/< s11 — S22 + 2 (s11 + S22) v
+\/<_2311 +522)" + dut <—2$112 + 811522 — 5222 + (511 + 822)2u+>> :

Deux cas peuvent alors étre envisagés :

1. Comportements interfaciaux normaux et tangentiels identiques (i.e. s11 = s22) :

lf = +oo,
(I1.58) ou o 2nET
L sy (T4uh)
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2. Absence de contribution tangentielle (i.e. s;; = 0):

I = +oo,
(IIL.59) ou o 2nET
1 - _822 (1+V+) (1—2V+)'

Ce dernier cas est celui présenté au paragraphe précédent et notamment sur la FIG. III.1. On
note que l'existence d’une instabilité de longueur d’onde non infinie n’apparait que lorsque
s92 < 0 (I > 0), c’est-a-dire lorsque la courbe R([u]) est décroissante. Les instabilités des so-
lides cohésifs n"apparaissent donc que lorsque le comportement interfacial entre dans sa phase
adoucissante. Ceci est un apport complémentaire au théoreme III.1. Une seconde remarque im-
portante concerne 1’existence d"une longueur d’onde minimale pour les instabilités des solides
cohésifs. La longueur d’onde lf est minimum lorsque s92 est négatif et maximal, ce qui corres-
pond dans la majorité des cas au point d’inflexion de la courbe R([u]), ainsi que nous 1’avons
signalé sur ’exemple uniaxial du paragraphe II1.1.2.

BILAN DU PARAGRAPHE III.2

La forme de la courbe contrainte-saut de déplacement joue un role essentiel dans l'initia-
tion de la décohésion interfaciale. En particulier, la stabilité interfaciale est tres sensible
aux comportements relatifs des solides et de la zone cohésive qui les lie. On note que lors-
qu’une instabilité interfaciale apparait ce n’est pas nécessairement au “pic” de la courbe
R([u]) : 1a zone potentielle d’apparition des instabilités interfaciales est I'ensemble de la
partie adoucissante du comportement local R([u]).

Il a été établi que deux solides isotropes déformables semi-infinis et cohésifs se séparent
nécessairement en bloc. Par contre, pour le cas d'un solide isotrope déformable et d'un
obstacle rigide, il apparait que l'existence d’une longueur caractéristique dans les pro-
blemes de solides cohésifs conduit a 1'existence d’une longueur d’onde minimale des
instabilités interfaciales. L'existence d’un tel minimum est liée au point d’inflexion de la
courbe de comportement R([u]). Enfin, il est a noter que le couplage des comportements
interfaciaux normaux et tangentiels (s12 # 0 et/ou s2; # 0) favorise fortement les insta-
bilités.

III.3 Larégularisation visqueuse des modeles de décohésion interfa-

ciale

Sur le plan numérique, les sauts de solution interfaciaux peuvent engendrer des discontinuités
a I’échelle de la structure (voir FIG. IV.5) qui conduisent parfois a des instabilités numériques.
Plusieurs méthodes permettent de les éviter ou de les traiter convenablement ((CHABOCHE
et al., a paraitre]) :

1. Raffiner le maillage éléments finis (voir [TVERGAARD, 1990b]). Cette solution conduit sou-
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vent a des tailles de mailles extrémement faibles et par conséquent s’avere cotiteuse nu-

mériquement.

2. Un pilotage local de la solution. Apres détection du nceud concerné par la discontinuité,
le pilotage externe (force, déplacement) est remplacé par un pilotage local forcant la so-
lution nodale a suivre la courbe de comportement interfacial. Les états d’équilibre inter-
médiaires ainsi obtenus sont cependant fictifs.

3. L'utilisation d"une théorie du premier gradient de la variable d’endommagement.

4. Remplacer un calcul quasi-statique par un calcul dynamique. L’énergie stockée dans la
liaison interfaciale qui est brusquement restituée a la structure au moment du saut est

alors transformée en énergie cinétique.

5. Une régularisation visqueuse du comportement interfacial. La restitution énergétique

brutale est alors progressive dans le temps.

Ces deux dernieres solutions peuvent avoir une justification physique indéniable (évolution ra-
pide, comportement interfacial sensible a la vitesse de sollicitation). La formulation dynamique

est utilisée au chapitre VI. La régularisation visqueuse est étudiée ici.

Du point de vue mécanique, la régularisation visqueuse des modeles de décohésion interfaciale
conduit & consommer par viscosité 1’énergie indiquée par une zone grisée sur la FI1G. II1.3(a).
Cette énergie est consommeée (au moins) quelles que soient les valeurs des parametres de visco-
sité et quelle que soit la vitesse de sollicitation. Lorsque la valeur de ces parametres augmente
ou lorsque la vitesse croit, davantage d’énergie peut étre consommeée par viscosité. Il existe
cependant un minimum noté E™ (voir FI1G. II1.3(b)).

T
. Ev

E\n}ini \\ E\n;lm
\\ L‘]

0 Ua [ Uy u 0
(a) Energie minimum a consommer (b) Evolution de 1’énergie consom-
par viscosité pour assurer la stabi- mée par viscosité en fonction de la

lité de la décohésion vitesse de sollicitation locale.

F1G. II1.3 — Régularisation visqueuse des modeéles de décohésion interfaciale.

BILAN DU PARAGRAPHE III.3
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La régularisation visqueuse est un moyen numérique efficace et peu cotiteux d’éviter
les sauts de solution présentés au paragraphe IIL.1. Il présente aussi I’avantage de trou-
ver une justification physique pour certains matériaux. Cependant, elle engendre une
consommation énergétique supplémentaire qui possede, pour une situation donnée, un
minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre. Par ailleurs cette consommation
énergétique par viscosité peut devenir prépondérante devant les autres énergies mises en
jeu lorsque la vitesse de sollicitation devient localement trés élevée (ce qui peut étre le cas
méme lorsque le chargement macroscopique est quasi-statique). Une limitation de cette
sensibilité a la vitesse de sollicitation a été proposée au paragraphe 11.4.3.

III.4 Conclusion du chapitre

Ainsi que nous l’avons vu au chapitre I, la forme de la courbe contrainte-déplacement
des modeles de zone cohésive n’a pas d’influence sur la propagation stationnaire des
fissures. Seule “l’aire sous la courbe” est un parametre significatif de la fissuration. Ce-
pendant, cette forme adoucissante rend les problemes de solides cohésifs mal posés en
régime quasi-statique. L'unicité de la solution peut alors étre perdue dans certaines situa-
tions; c’est 'objet du théoreme III.1. Des sauts de solution apparaissent alors : la fissu-
ration n’est plus stationnaire. La sensibilité des modéles de zone cohésive a ces sauts de
solution dépend de I'évolution de la pente dans la partie adoucissante de la courbe.

Les instabilités qui peuvent résulter de cette perte d’unicité ont été étudiées. Il appa-
rait notamment que deux solides élastiques semi-infinis liés par une zone cohésive se
séparent en bloc. Lorsque 1'un des deux solides est un obstacle rigide, I'existence d"une
longueur caractéristique (inhérente aux problemes de solides cohésifs) conduit a 1’exis-
tence d"une longueur d’onde minimale des instabilités interfaciales. Cette valeur mini-
male doit étre reliée a la plus forte pente du régime adoucissant (le point d’inflexion, en
général). Par ailleurs, on note qu'un couplage des comportements interfaciaux normaux
et tangents favorise les instabilités. Ces résultats sont en accords avec ceux de SUO et al.
[1992].

Deux types de régularisation des problemes de sauts de solution sont envisagés dans ce
mémoire : une viscosité de la décohésion interfaciale et une formulation dynamique. La
régularisation visqueuse est développée dans les deux chapitres suivants (chapitre IV :
comparaison de différents modeles de décohésion ; chapitre V : identification du modele
adhésif/frottant sur une expérience de micro-indentation). L’absence de certitudes ex-
périmentales a son sujet, nous a conduit a considérer la régularisation dynamique au

chapitre VI (simulation 3D de la fissuration d’un composite a fibres longues).
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CHAPITRE IV

Une comparaison de différents modeles
de décohésion

ifférents modeles de décohésion interfaciale, issus de la littérature ré-
D cente, sont comparés sur une simulation uniaxiale d’un essai de micro-

indentation. Lorsque ces modéles sont indépendants de la vitesse de sol-
licitation, 1’évolution de la décohésion interfaciale est suffisamment stationnaire
pour que les modéles conduisent a une réponse identique dés lors qu’ils présentent
la méme énergie de décohésion.
Tous ces modeles sont susceptibles de présenter des sauts de solution. Lorsque c’est
le cas, des régularisations visqueuses sont envisagées et comparées. La sensibilité
de la réponse de la structure a la vitesse de sollicitation est alors un probleme déli-

cat.
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IV.1. INTRODUCTION

IV.1 Introduction

Nous présentons ici, pour I'essentiel, les travaux de MONERIE et al. [1998]. Il s’agit de comparer
des lois d’interface fibre/matrice ) récemment développées et traitées par éléments finis au
LMA de Marseille, 8 'ONERA de Chatillon et au LMT de Cachan. Une modélisation uniaxiale
adaptée a une expérience de micro-indentation est proposée. Son traitement rapide autorise
une compréhension approfondie du couplage interface/structure et des spécificités de chacune
des lois. Elle permet notamment de mettre en évidence :

1. le caractere général des sauts de solution étudiés au chapitre III,
2. la sensibilité des modeles d’interface a ces sauts,

3. la possibilité d'une régularisation visqueuse de ces sauts et en particulier de souligner la
sensibilité des différents modéles a la vitesse de sollicitation et la difficulté de connaitre
cette sensibilité a 1’échelle de la cellule composite.

La démarche comprend deux phases : d’abord 'analyse des lois au niveau de leur formula-
tion décrivant le comportement d'une liaison interfaciale ponctuelle et isolée et ensuite 1’ana-
lyse d'une interface complete au sein d"une structure composite. La premiere phase passe par
Iécriture d’une formulation unifiée des lois ? qui permet leur utilisation directe sans référence
aux cadres thermodynamiques et phénoménologiques dans lesquels elles ont été élaborées. La
deuxiéme phase offre une compréhension du couplage fort interface/structure. Ce couplage
apparait clairement pour un essai de micro-indentation : le profil de dissipation d’énergie a
lI'interface par endommagement dépend de 1’énergie de décohésion définie par la loi mais
aussi de l'énergie relaxée par la structure lorsque la décohésion fibre/matrice évolue. Nous
proposons ici une modélisation uniaxiale d’essais de micro-indentation qui restitue cet aspect
essentiel de la sollicitation. Cette modélisation est réalisée sur la base de conditions expérimen-
tales réalistes. Elle permet en outre de comparer les lois d’interface indépendamment des codes
éléments finis dans lesquels elles sont implantées.

Les comparaisons pour une liaison ponctuelle et pour une interface in situ sont effectuées pour
deux classes de lois d’interface : les lois indépendantes du temps ((CHABOCHE et al., 1997b],
[ALLIX et al., 1995], [MICHEL et al., 1994] et cas limite dans [RAOUS et al., 1999]) et les lois sen-
sibles a la vitesse de sollicitation ((CHABOCHE et al., a paraitre], [LADEVEZE, 1995] et [RAOUS
et al., 1999])).

Dbrievement énoncées au paragraphe 1.3.3.
@valable lors d’une évolution monotone de la décohésion interfaciale.
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IV.2 Modéle uniaxial relatif au couplage interface/structure : micro-

indentation

IV.2.1 Un modeéle uniaxial

Nous proposons ici de modéliser 1'essai de micro-indentation par un assemblage d’éléments
rhéologiques. Ces éléments sont élastiques pour les constituants et non linéaires pour le com-
portement de I'interface. Cette modélisation peut étre apparentée a une modélisation éléments

finis unidirectionnels.

La fibre est discrétisée en une succession d’éléments uniaxiaux compressibles de raideur K
(F1G. IV.1). Cette raideur est celle du volume de matiere représenté considéré libre latérale-
ment (section 7R2, hauteur h). L'influence de l'environnement de la fibre est restituée par le
biais d"un réseau de raideurs K. égales. Ce choix permet d’obtenir un raidissement structural
indépendant de la longueur de décohésion (structure considérée semie-infinie, effets de bord
négligés). Le calcul de la raideur apparente de la structure par éléments finis, pour une interface

infiniment rigide, détermine la valeur de K..

Les contraintes résiduelles d’origine thermique sont introduites en associant aux raideurs Ky
et K. une dilatation propre. Le modele proposé ne présente ainsi aucun parameétre ajustable
hormis ceux liés a la loi d’interface.

Le schéma numérique de la résolution de 'endommagement est implicite. Pour les lois d’in-
terface sensibles a la vitesse de sollicitation, les équations différentielles sont traitées par une
9-méthode (6=1/2) (voir paragraphe I1.3.2). Le traitement est réalisé sous Mathematica”™.

Ve

E = | = =Kg =
7 p Il
: L |
i = |
. T
i INTERFACE
FIBRE H )
| 4
v |V
FIB:RE ENVIRONNEMENT
\_comMPOSITE  \__MATRICE
EQUIVALENT PROCHE =
L . | =
ENVIRONNEMENT

F1G. IV.1 — Modeéle uniaxial de I'essai de micro-indentation. Sollicitation interfaciale cisaillement
et pression radiale. Notations : Ry rayon de la fibre, h distance internodale, K et K. raideurs
élémentaires de fibre et d’environnement, F' force appliquée, U déplacement mesuré.
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IV.2. MODELE UNIAXIAL RELATIF AU COUPLAGE INTERFACE/STRUCTURE :
MICRO-INDENTATION

IV.2.2 Comparaison du modele uniaxial et du modele éléments finis

Le modele uniaxial est validé sur une simulation d’essai d’indentation menée avec le code
éléments finis GYPTIS au LMA. Ce code intégre la loi d’interface développée par CANGEMI
et al. [1996] et RAOUS et al. [1997, 1999]. L'essai simulé est un essai réalisé a 'ONERA sur un
composite SiC/SiC et piloté en force (F' = 8.107*N/s). Les caractéristiques thermo-mécaniques
des matériaux sont indiquées dans le TAB. IV.1.

. caractéristiques - . .
matériau rayon externe o coefficients de dilatation
mécaniques
fibre SiC E =200GP
o brest 8.5 um ¢ ar = ap = 3 x 107601
Nicalon NLM202 v=0.25
trice SiC E =350GP
matrice ot 17.95 um “ ap = ap = 4.6 x 1076°C1
CVD v=0.2
Cc?mpo.site équivalent 900 i E =285GPa ) = ap = 4.6 x 10-5°C1
SiC/SiC (Vi = 40%) v=0.2

TaB. IV.1 — Caractéristiques thermo-mécaniques des constituants du composite SiC/SiC in-
denté.

Le refroidissement post-élaboration est estimé étre de 1000°C. Il conduit a une interface en
compression radiale a la température ambiante. Une correction de la plasticité de la fibre sous
I'indenteur est prise en compte. Le coefficient de frottement interfacial est estimé a 0.17 [MO-
NERIE et al., en préparation]. Le modele éléments finis et le modeéle uniaxial comportent 100

noeuds interfaciaux.

La concordance des résultats obtenus par éléments finis et par le modéle uniaxial (FIG. IV.2)
valide les hypotheses mécaniques sur lesquelles repose ce dernier. De plus, le temps CPU est
ici réduit d'un facteur 80 par rapport aux éléments finis. Ce modéle simplifié constitue donc
un outil efficace pour comparer des lois d’interface sollicitées en cisaillement/compression et
soumises a un effet de structure. Il permet donc de réaliser de vastes campagnes d’essais nu-
mériques.

REMARQUE IV.1. Ce modéle uniaxial offre la possibilité de simuler simplement et avec une
grande rapidité la décohésion des systemes fibre/interface/environnement. Il est utilisé ici pour
la simulation d’'une expérience de push-in mais son utilisation peut étre étendue sans difficulté
au cas du pull-out. Ce modéle est donc un outil particulierement intéressant pour traiter les
problémes de propagation de fissures matricielles pontées par des fibres. Ce cas correspond
en effet & un assemblage en paralléle de cellules uniaxiales élémentaires en situation de pull-
out, chaque cellule ayant un état de décohésion interfacial différent. A notre connaissance, ces
calculs n'ont été menés jusqu’ici qu'analytiguement et sous des hypothéses simplificatrices
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fortes. La simulation compléte par éléments finis semble encore inadaptée compte tenu des
possibilités de calcul actuelles. Ce modéle uniaxial est un bon compromis.

F - Newton - Cisaillement interfacial - MPa-
05 -

0.4 A

0.3

250 —  Elementsfinis

200 L
,,,,,,, Modele uniaxial

150

0.2 Essai 100
01 —_ Elementsfinis 50l
,,,,,, Modele uniaxial '
0 oL T
0.1 0.2 0.3 0.4 0 20 40 60 80
U - microns- Distance alasurfacelibre - microns-

F1G. IV.2 — Simulation d'un essai d’indentation (loi RAous et al. [1999] = 0.17; C =
0.01N/um?; 6o = 5.5nm ;b = 1.65x 1073 Ns/um). A : réponse globale ; B : profil de la contrainte
de cisaillement le long de I'interface pour F' = 0.5N.

BILAN DU PARAGRAPHE 1V.2

Une modélisation uniaxiale de I'essai de micro-indentation a été proposée. Ce modele,
confronté a des calculs par éléments finis, est un outil performant pour comparer les lois
d’interface. Il permet de compléter dans une trés large mesure les comparaisons menées
a partir de I’étude d’une liaison interfaciale ponctuelle.

IV.3 Comparaison de lois d’interface indépendantes du temps

IV.3.1 Quatre lois d’interface indépendantes du temps

On trouvera dans les articles cités en référence les détails concernant chacune des lois : loi I
[TVERGAARD, 1990a ; CHABOCHE et al., 1997a,b], loi II [ALLIX et al., 1995], loi III [MICHEL et
SUQUET, 1994 ; MICHEL et al., 1994], loi IV cas limite dans [CANGEMI, 1997 ; RAOUS et al.,
1997, 1999]. Nous proposons ici une formulation unifiée (équation (IV.1) et TAB. IV.2) qui, pour
un endommagement de l'interface en mode II, lie la contrainte de cisaillement, notée ici sim-
plement R, au glissement interfacial [u] par I'intermédiaire d"une raideur endommageable C3.
Cette formulation s’applique pour des chargements conduisant 8 un endommagement interfa-
cial monotonement croissant. L'endommagement débute pour [u] = dy ; il est total pour [u] = d,.
(voir FIG. IV.3). Pour la loi IV (6¢ = +00), la liaison interfaciale est considérée rompue lorsque
99% de l'énergie susceptible d’étre dissipée par endommagement a effectivement été dissipée.
Toute décharge partielle est élastique. En outre, ces lois sont ici couplées avec du frottement de
Coulomb (coefficient y1 = 0.17) qui devient actif a 'amorce d'un glissement interfacial.
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B=1 si0 < [u] <dp interface vierge,
(V1) R=Cpu/{ 1>3>0 sidy <[u] <d. interface partiellement endommagée,
B=0 si [u] > 4. interface rompue.
Loil Loi I Loi IIT Loi IV

: ~(dc—[u]\? _ 6c —[u] 0o — [u] (6’
Boionde 5= (M) 0=l o-ERtn o (gh)

Parametres C, oc, u C, do, dc, 1 C, do, dc, 1 C, do, p
Remarques 0o =0 — — 0c =

TAB. IV.2 — Evolution monotone de la variable d’'endommagement : loi | [TVERGAARD, 1990a ;
CHABOCHE et al., 1997a], loi Il [ALLIX et al., 1995], loi lll [MICHEL et al., 1994], loi IV cas limite
dans [RAOUS et al., 1999].

HIRN| (e

FROTTEMENT

F1G. IV.3 — Comportement général des lois d’'interface comparées : cisaillement et radiale Rj.
On note Ep I'énergie de décohésion.

REMARQUE I'V.2. On notera que la raideur endommageable (équation 1V.1) est volontairement
choisie proportionnelle a 3 : on rejoint une formulation plus classique en mécanique de I'en-
dommagement. Pour le modéle de décohésion interfaciale présenté précédemment (chapitre
1), la formulation d’origine (par exemple, les équations (11.61)) peut étre retrouvée par un chan-
gement de variable 3 < 32.

Certaines spécificités propres a chaque loi sont perceptibles dans les formulations ci-dessus
concernant une liaison interfaciale ponctuelle. Les lois I, II et III proposent une évolution trés
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progressive de I'endommagement en fonction du glissement interfacial (linéaire pour II), ce
qui n’est pas le cas de la loi IV (évolution en [u] ~%). On remarque aussi qu’une absence de seuil

d’endommagement (6y = 0) pour la loi I correspond a une interface initialement rompue.

IV.3.2 Simulation d'un essai d’indentation. Energie de décohésion

L'essai d’indentation défini précédemment est simulé avec les lois d’interface I a IV. Les pa-
rametres sont identifiés de maniere a obtenir la méme réponse globale F'(U) pour chaque loi
d’interface (FIG. IV4A). Pour les noeuds interfaciaux entierement endommagés (décohésion
interfaciale totale d’environ 15um a F' = 0.5N), les comportements locaux spécifiques des lois
I-II-III et de la loi IV présentent des différences significatives (FIG. IV.4B). La loi IV (cas particu-
lier a viscosité nulle du modele de RAOUS et al. [1999]) révele notamment une contrainte maxi-
male supportée par l'interface et un seuil de comportement élastique supérieurs aux autres lois
(seuil d’endommagement élevé).

Cependant, ces lois présentent toutes la méme énergie de décohésion (voir TAB. IV.3). Cette
énergie semble donc étre le parametre interfacial essentiel régissant 1’évolution de I'endomma-
gement de la structure. L’ajustement précis de cette évolution dépend néanmoins du nombre
de parametres interfaciaux proposé par chaque loi.

LoiI Loi IT Loi 11T Loi IV
C (N/um?) 0.00826 0.00825 0.00825 0.01
do(nm) — 8 8 36
Sc(nm) 138 94 112 —
Ep(J/m?) ~20.3 ~ 21.0 ~ 20.7 ~ 21.5

TAB. IV.3 — Parametres identifiés (lois | a V). Lénergie de décohésion relative a chaque loi est
identique a 5 % preés.

IV.3.3 Saut de solution

A une distance donnée de la surface libre, le niveau d’endommagement de I'interface est défini
par le point de fonctionnement entre la loi de comportement interfacial et la réponse élastique
de la structure localement vue par l'interface. Lorsque la structure devient localement trop com-
pliante — ce qui est le cas par exemple en divisant le module de la fibre par 4 (FIG. IV.5B) —
I’évolution de 'endommagement est discontinue [CHABOCHE et al., a paraitre]. L'énergie élas-
tique encore stockée dans cette liaison interfaciale au moment de la discontinuité est instantané-
ment restituée a la structure. Elle devient le moteur du rechargement des liaisons interfaciales
suivantes, qui sont a leur tour susceptibles de présenter cette discontinuité d’endommagement.
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05 F - Newton- Cisaillement interfacial - MPa-

0.4 A B

300
0.3

— loi |

— loi Il
—m loi 1l
loi 1V

0.2 —+ loi | 200
- loi Il
01 a loi Il 100
a loi IV
frottement
0.1 0.2 0.3 04 0.02 004 006 008 01 012 0.14
U - microns- u - microns-

F1G. IV.4 — Simulation d'un essai d'indentation avec quatre lois d'interface indépendantes de
la vitesse de sollicitation. A : réponse globale F(U); B : comportement R([u]) local sur les 15
premiers microns de décohésion. Parametres identifiés : voir TAB. IV.3.

F - Newton - Cisaillement interfacial - MPa-
05
400 o loil
04t A & loi 1l
300 = loi Il
03 o loi lv
02 SAUTS DE Y ol 200
SOLUTION — loi Il
0.1 = loi il 100
0 - loi v frottement
0 05 1 15 2 25 005 01 015 02 025
U - microns- u - microns-

F1G. IV.5 — Saut de solution pour les lois d'interface indépendantes du temps. A : réponse
globale F(U) ; B : comportement R([u]) local & 10 mm de la surface libre .

Cette situation conduit a un saut de solution pour la réponse globale F'(U) (FIG. IV.5A).

BILAN DU PARAGRAPHE 1V.3

L’étude menée ici offre une compréhension des principes mécaniques sur lesquels sont
basées les lois de comportement interfacial (réle donné au seuil de décohésion, notion
de glissement a rupture, ... ). Dans ce but, une formulation unifiée des lois étudiées a été
présentée. Il a été cependant montré, par des simulations a 1'aide du modele uniaxial,
que l'effet du comportement local de l'interface sur le comportement global d"une struc-
ture composite peut étre différent de celui attendu par I’analyse d’une liaison interfaciale
ponctuelle. Cette différence est inhérente au couplage fort qui existe entre le comporte-
ment structural et celui de la loi d’interface.

Des lois indépendantes du temps ont été comparées. Il apparait que le parameétre inter-
facial essentiel dans 1’évolution de 'endommagement de la structure composite semble
étre 1’énergie de décohésion (ce résultat n’apparait pas surprenant a la vue de 1'équa-
tion (I.72)). Par ailleurs, toutes ces lois présentent des sauts de solution dans le cas d"une
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structure localement trop compliante. Ce résultat est en accord avec ceux présentés au
chapitre III.

IV.4 Comparaison de lois d’interfaces sensibles a la vitesse de solli-

citation

Les lois d’interface dépendantes de la vitesse de sollicitation (lois visqueuses) constituent une
régularisation des lois indépendantes du temps lorsque celles-ci présentent une discontinuité
d’endommagement. Elles introduisent une dissipation visqueuse qui assure une relaxation pro-
gressive des contraintes interfaciales quelle que soit la sollicitation de I'interface.

La formulation de ces lois est donnée dans le TAB. IV.4. Pour une liaison interfaciale ponctuelle,
la dépendance en vitesse de cette énergie dissipée par viscosité (notée £,) est calculée analy-
tiquement. Le calcul correspond a une sollicitation a vitesse constante [i] telle que 1’essentiel
de I'énergie de décohésion provienne de la dissipation visqueuse (Ep = E, i.e. jusqu’a la rup-
ture de la liaison, les dissipations par endommagement et par frottement sont négligés devant
la dissipation par viscosité). Lorsque ces lois (I bis, II bis et IV bis pour p=1) sont sollicitées a
vitesse nulle, elles correspondent bien aux lois indépendantes du temps (lois I, IT et IV).

Des simulations sont conduites pour une structure donnant lieu a un saut de solution avec les
lois indépendantes du temps. Deux vitesses de chargement sont étudiées : ' = 8 x 1075 N/s et
Fy = 100F) . Les lois sont identifiées (TAB. IV.5) de maniére a ce qu’au lieu de plus fort gradient
de vitesse a I'interface I'énergie dissipée par viscosité reste constante pour ' < F} et croisse
pour ' > F}. Pour chaque loi, I'influence de la vitesse est ainsi minorée dans la gamme [F}, F}).
L'existence d’un seuil de vitesse en deca duquel la dissipation visqueuse reste constante (F <
Fl) est une particularité du couplage interface/structure. De méme, la simulation a Fy, = 100F,
(FIG. IV.6) révele que la sensibilité a la vitesse des lois I bis, Il bis et IV bis n’est pas, pour la
structure composite, celle calculée pour une liaison interfaciale ponctuelle. Pour cette dernieére,
la dépendance de I'énergie dissipée par viscosité est, par exemple, en [i] pour la loi I bis et en
[4]%/3 pour la loi IV bis avec p = 1. La simulation avec le modéle uniaxial indique qu’entre £}
et F ces deux lois conduisent au méme comportement global F/(U). La sensibilité a la vitesse
de sollicitation peut étre diminuée pour la loi IV bis avec p = 0.5.

BILAN DU PARAGRAPHE 1V.4

Les sauts de solution relatifs a I'instabilité de la décohésion interfaciale sont évitées par
les lois sensibles a la vitesse de sollicitation. Pour ces derniéres, la sensibilité a la vitesse
de I'énergie dissipée par viscosité a été calculée pour une liaison interfaciale ponctuelle.
La prédiction de leur impact sur la structure composite n’est pas immédiate.
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Evolution de la variable d’endommagement Eyisc est proportionnelle a :
oo — [u]\* . [u] 1
B ( 5o > 510_50_3
loilbis g _ iV (4ul® +afal(fu] +ofd] +dc)) VB il
V(25¢ + 3ali])3

S1 % > §
loi I bis 3= —Z (1 —exp [—a (5 - ‘;CC_[;Z])D 62 k? + adckla) + (alu))?
1/p
loi IV bis 8= -2/ (i[uP (\/B— ({61?])2>> [u]2/(1+2/p)

TaB. IV4 - Lois d'interface sensibles a la vitesse de sollicitation et dépendance en vitesse de
I'énergie dissipée par viscosité : | bis [CHABOCHE et al., a paraitre], Il bis [LADEVEZE, 1995],
IV bis [RAOUS et al., 1999].

Loi I bis C =825x10"2N/um? Sc = 138nm a = 500s

Loi II bis C=825x10"2N/um?® 6y =4nm ¢ = 138nm a=10"°
k=15x10"3s"1

Loi IV bis (p=1) C=1x10"2N/um? &y = 25nm b=2x10"2Ns/um

Loi IV bis (p=0.5) C =1x10"2N/um3 &, = 0.1nm b=14x10"3Ns/um

TaB. IV.5 — Parameétres utilisés pour éviter le saut de solution grace a l'introduction de lois
visqueuses.

F - Newton - F - Newton -
12
0.4
1 B
0.3 0.8
0.6
02 " ol I bis + loi I bis
« loi Il bis 04 —« loi Il bis
01 = loi IVbisn=1 0.2 = loi IVbisn=1
. loi IV bisn=2 s loi 1V bisn=2
0 0
0 05 1 15 2 0 1 2 3 4 5
U - microns- U - microns-

F1G. IV.6 — Sensibilité des lois visqueuses a la vitesse de sollicitation : A : F) =8x 10°5N/s;
B: Fy, = 100F].
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IV.5

Conclusion du chapitre

Nous avons proposé dans ce chapitre une modélisation rhéologique uniaxiale de l'essai
de micro-indentation. Cette modélisation permet une description simplifiée mais suffi-
samment fidele du comportement d’un systeme fibre/interface/matrice (fibre et matrice
élastiques, comportement adhésif /frottant de l'interface, prise en compte des contraintes
résiduelles thermiques). Cette modélisation, apres confrontation a des calculs par élé-
ments finis, s’avere étre un outil performant pour la simulation de la fissuration des com-
posites. La sollicitation de push-in envisagée ici peut notamment étre étendue sans dif-
ficulté au cas du pull-out. Un assemblage en parallele de modeles uniaxiaux en pull-out
doit ainsi permettre de simuler a moindre cofit la propagation d"une fissure matricielle
pontée par des fibres.

Dans la situation de push-in, une comparaison systématique de différents modeles de
décohésion interfaciale a été réalisée. Dans leur version indépendante du temps, ces mo-
déles présentent une réponse identique a I’échelle de la cellule composite deés lors qu’ils
ont la méme énergie de décohésion. Lorsque la structure devient localement trop com-
pliante, des sauts de solution apparaissent quel que soit le modele de décohésion utilisé
(voir chapitre IIT). Ces problemes de sauts de solution sont ici résolus en envisageant une
régularisation visqueuse. La sensibilité de la réponse globale a la vitesse de sollicitation
peut étre forte selon le type de régularisation proposé par les différents modeles compa-
rés.
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CHAPITRE V

L’interface fibre/matrice dans les
matériaux composites a matrice
céramique

‘identification des propriétés mécaniques de l'interface fibre/matrice est

I un probléme délicat. Elle nécessite une interaction forte entre expérimen-
tation et simulation. Apres une rapide présentation des essais micro-
mécaniques dédiés aux interfaces fibre/matrice des composites a fibres longues,
nous proposons une identification des parametres mécaniques du modele adhé-
sif/frottant sur la simulation d’un essai de micro-indentation. La question de
la viscosité interfaciale est discutée, ainsi que la validité des parametres identi-
fiés. L'énergie de décohésion interfaciale est estimée a 10.J/m? pour le composite

SiC/SiC.
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V.1. INTRODUCTION

V.1 Introduction

Les développements industriels nécessitent des matériaux toujours plus résistants, plus légers
et opérationnels dans une large plage de température. Le concept de matériaux composites
tend a répondre a ces exigences. Plus précisément, les composites les plus répandus couplent
une bonne résistance mécanique a une masse volumique relativement faible : on parle de haute
résistance spécifique. Cependant, la tenue en température est rarement accessible. C’est pour
pallier ce manque que les céramiques sont apparues dans le domaine des matériaux compo-
sites.

Les composites a matrice céramique (CMC) sont principalement utilisés pour des applications
thermostructurales. Ces composites ont en général un cofit de fabrication élevé (qui tend ce-
pendant a diminuer actuellement) et une durée de vie relativement courte (surtout sous atmo-
sphere oxydante). Dans la suite de ce mémoire, nous nous intéressons au composite SiC/SiC
(fibres longues) et a 'amélioration de sa durée de vie (sa résistance a la fissuration) au travers

d’approches micromécaniques relatives a l'interface fibre /matrice.

V.2 Linterface fibre/matrice

V.2.1 La micromécanique des matériaux composites

La micromécanique cherche a faire le lien entre les mécanismes microscopiques et le com-
portement macroscopique des solides. Sa finalité est multiple. Il peut s’agir de donner une
loi de comportement macroscopique a partir des propriétés élémentaires : c’est le cas de
I'homogénéisation lorsque le milieu présente différentes phases. 11 peut s’agir de comprendre
de role d'un parametre microscopique (propriété mécanique d'un constituant, texture, orien-
tation cristallographique, morphologie, taille de précipités, fraction volumique pour les maté-
riaux multiphasés) sur le comportement macroscopique : c’est I’approche micro-macro. Dans ce
cas, 1’objectif est en général du coté de la Science des Matériaux et on tente typiquement de
répondre a la question : comment doit-on modifier un parametre microscopique donné pour

faire varier le comportement macroscopique selon un critére donné ?

Cette question est essentielle concernant les matériaux composites. Les propriétés macrosco-
piques recherchées étant données (haut module, tenue en température, applications thermo-
structurales), on peut considérer que les constituants sont définis (acier haut module, verre,
céramique). Les parametres microstructuraux qui peuvent étre ajustés sont alors : la forme des
renforts (particules, fibres, wiskers), la texture (tissé, unidirectionnel), la fraction volumique,
éventuellement 'ajout de constituants supplémentaires (par exemple par précipité et en frac-
tion volumique négligeable). Les procédés de fabrication imposent certains choix. Lorsque ces
parametres sont définis, il reste la question des propriétés des interfaces entre constituants.
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Le role déterminant des interfaces sur le comportement mécanique des matériaux composites
est double. D’une part, la résistance des interfaces assure la transmission des efforts entre
constituants. Elles leur permettent ainsi de participer pleinement a la tenue mécanique du ma-
tériau composite. D’autre part, en cédant progressivement, les interfaces assurent une dégra-
dation lente des caractéristiques du matériau composite.

Devant I'importance du role des interfaces, il s’est rapidement avéré nécessaire de les carac-
tériser. De nombreux essais micromécaniques ont été développés dans ce sens. Cependant la
caractérisation des interfaces ne peut se faire sans prendre en compte leur fonctionnement dans
le composite ; ce qui a deux conséquences :

1. les essais doivent étre représentatifs du comportement in situ des interfaces,

2. une interaction entre 1’expérimentation et la modélisation est nécessaire. Des modeles
mécaniques de comportement d’interface doivent étre développés pour permettre des
modélisations a l'échelle du composite. Le but des essais micromécaniques n’est alors
plus de procéder a une comparaison qualitative et/ou empirique des interfaces mais de
valider des modeles de comportement d’interface et d’identifier leurs parametres méca-
niques (par exemple, [BRETHEAU, 1997]).

Ainsi, nous présentons ci-dessous de quelle maniére peut se constituer l'interface fibre/matrice
pour le cas particulier des composites a fibres longues, quels sont les essais micromécaniques
les concernant et nous identifions et validons le modele adhésif/frottant sur une simulation
d’essai de micro-indentation.

V.2.2 Interface/interphase

Pour le cas des composites a fibres longues, l'interface peut étre considérée en toute généra-
lité comme la zone comprise entre la fibre et la matrice. On parle ainsi de zone interfaciale ou
d’interphase. L'interphase peut contenir plusieurs constituants, eux-mémes séparés par des in-
terfaces. Les limites de cette zone sont parfois difficilement identifiables et ses démarcations
dépendent du type d’interphase considérée :

1. L'interphase est issue d’un troisieme corps placé par I'élaborateur entre la fibre et la ma-
trice ou autour de la fibre (revétement) avant addition de la matrice au réseau de fibres.
Ces troisieme corps sont souvent analysés du point de vue de leur composition avant
élaboration du composite mais rarement du point de vue mécanique (les travaux de LI
et WISNOM [1996] font cependant exception). Le mécanicien doit ainsi identifier le com-
portement méme élastique de l'interface a partir d’essais ot1 les mécanismes interfaciaux

sont complexes (endommagement, frottement, ...).

2. Linterphase est issue d'une interaction chimique entre la fibre et la matrice. Lorsque cette
interaction est forte, le profil de I'interphase peut se révéler trés découpé. La représenta-
tion de l'interphase par une interface sans épaisseur est alors délicate.
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3. L'interphase est issue d'un troisieme corps ayant subi une interaction chimique avec la
fibre et la matrice. C’est le cas le plus général. Le troisieme corps peut méme étre destiné
a jouer le role de barriére de diffusion pour limiter ’attaque de la fibre. Son interaction
chimique avec la matrice modifie alors sa composition et ses propriétés mais la fibre subit
peu d’altération. Il s’agit alors d’identifier I'interface a ce troisieme corps dont il faut

déterminer les propriétés mécaniques.

Le procédé d’élaboration du matériau composite a bien évidemment une influence sur la com-
position de l'interphase. Par exemple, pour les composites céramique/verre obtenus par pres-
sion a chaud de pré-imprégnés, le comportement mécanique des interfaces dépend du type de
désensimage des fibres utilisé avant la fabrication des pré-imprégnés. SANGLEBOEUF [1998] a
montré qu'un désensimage chimique (bain d’acétone et d’alcool) conduisait a des fibres pré-
sentant un résidu riche en carbone a leur surface (soit par désensimage incomplet soit par trace
de solvant riche en carbone), alors qu'un désensimage thermique a 600°C ne laissait aucune
trace. L'existence d"un dép6t carboné a la surface des fibres peut conduire a une interface post-
élaboration au comportement mécanique tres différent.

Au méme titre, la fraction volumique de fibres peut localement influer sur les propriétés inter-
faciales [SANGLEBOEUF, 1998 ; GUICHET et al., 1998 ; GUICHET, 1998]. La quantité de consti-
tuants présents dans la matrice pouvant migrer de la matrice vers l'interface est inversement
proportionnelle a la fraction volumique de fibres : I'interface d"une fibre isolée dans la matrice

n’a pas les mémes propriétés mécaniques que celle d"une fibre au sein d"un toron dense.

V.23 Les essais micromécaniques

Pour une bibliographie compléte sur ces essais et d’'une maniere générale sur les composites a
matrice céramique le lecteur pourra se référer a [SANGLEBOEUF, 1998].

Push-out
Il s’agit d’un essai de mise en compression d"une fibre selon son
axe de symétrie. La fibre est poussée jusqu’a étre extraite de son
- ¢ h logement. L'interface est ainsi sollicitée en compression et en ci-

saillement. L'effort est appliqué sur la surface libre de la fibre par

I'intermédiaire d"un indenteur (souvent a fond plat pour les fibres

de gros diametre). Cet effort est relevé en fonction de I'enfoncement
de la fibre par rapport a la surface libre de I’échantillon. Pour cet es-
sai, le rapport entre la hauteur de I’échantillon et le diameétre de la
fibre indentée doit en général respecter : 4 < h/¢ < 60.

Le principal avantage de cet essai est la connaissance de la surface
frottante en fin d’essai; ce qui est un parametre essentiel des mo-
deles interfaciaux basé sur une contrainte de cisaillement critique
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ou sur un coefficient de frottement.
L'inconvénient majeur est la nécessité d’avoir un diametre de fibre
suffisant pour assurer que l'indenteur n’acoste pas la matrice du-

rant l'essai.

Push-in (micro-indentation)

Pull-out

Comme pour le push-out, il s’agit de poingonner une fibre selon
son axe de symétrie et de relever la force appliquée en fonction de
I'enfoncement du poingon. Ici, la fibre n’est pas extraite de son loge-
ment. L’avantage de cet essai est donc son utilisation sur des fibres
de faible diametre (~ 10um) : typiquement h/¢ > 3000. L'inconvé-
nient est la précision requise dans la mesure des efforts et des dé-
placements : forces inférieures au newton, déplacements de ’ordre

du micrometre.

Pull-out LEROY [1998]

Cet essai, dit aussi de déchaussement, est plutot destiné aux compo-
sites a matrice organique. Une fibre est positionnée dans une goutte
de résine déposée sur un substrat. Une traction est ensuite appli-
quée sur la fibre, alors que la goutte solidifiée est maintenue en dé-
placement. La courbe force-déplacement est relevée.

La réponse obtenue montre une décohésion brusque et totale apres
une mise en charge élastique. Au-dela de cette décohésion une me-
sure des coefficients de frottement dynamique puis statique peut
étre effectuée. Cet essai propose donc une mesure relativement
riche.

Il présente cependant différents inconvénients soulevés par LEROY
[1998]

1. le positionnement de la fibre orthogonalement au substrat est
délicat,

2. l'existence d’un ménisque entre la fibre et la résine entraine
que la décohésion se fait par cisaillement de la résine et non
par décohésion interfaciale; la contrainte critique mesurée
n’est pas celle de l'interface.

— PAGE 130 —



V.2. L'INTERFACE FIBRE/MATRICE

Cet essai proposé par LEROY [1998] est une alternative a 1’essai de
pull-out. Un couple de fibres gainées par de la résine dans une posi-
tion dissymétrique est maintenue a une extrémité alors qu'un effort
est appliqué a l’autre extrémité sur une seule fibre.

L’avantage incontestable de cet essai est de permettre une mesure
du taux critique de restitution de I’énergie en mode II pur (Grz.).
La décohésion interfaciale se fait sans mixité modale contrairement
a l’essai précédent.

Bundle push-out

Cet essai est similaire a I'essai de push-out et en propose une me-
sure “moyenne”. Cet avantage est indéniable compte tenu de la
forte dispersion des résultats d’essais micromécaniques.

L'inconvénient principal de cet essai est qu’il ne peut s’appliquer
qu’aux matériaux composites dont la matrice peut étre dissoute

sans dégrader les fibres ni les interfaces. Ce qui interdit en parti-
culier son utilisation pour les composites a matrice céramique.

Slice-compression

ll Cet essai est similaire a 1'essai de push-in et en propose une me-
sure “moyenne”. L'effort est ici appliqué par l'intermédiaire d"un

indenteur ductile. L'avantage est toujours d’obtenir une réponse
moyenne a l’essai de micro-indentation.

Les inconvénients de cet essai sont cependant d"une part la néces-
sité de devoir dissoudre une partie de la matrice (voir 1'essai bundle
push-out) et d’autre part que la mesure du déplacement se fait par

celle de la profondeur des empreintes laissées dans I'indenteur. La

courbe force-déplacement est donc délicate a obtenir.

BILAN DU PARAGRAPHE V.2

L’interface renfort/matrice joue un role essentiel dans les matériaux composites. D'une
part elle assure la cohésion entre les différents constituants, qui participent ainsi pleine-
ment a la tenue mécanique du composite; d’autre part, elle permet par sa dégradation
une chute progressive des propriétés du composite. L’amélioration de la résistance a la
fissuration du composite passe donc par des modifications des propriétés de l'interface
renfort/matrice. La recherche de l'interface “optimale” repose donc sur deux points :

(a) des simulation numériques prospectives basées sur un modele de comportement
d’interface,

(b) une caractérisation expérimentale des propriétés de l'interface.
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Peu d’essais permettent de réaliser ce dernier point. Ils sont confrontés a la difficulté de
mesurer des propriétés mécaniques d'un constituant a cceur du matériau et a la faible
épaisseur des interfaces a caractériser (rarement plus du micron pour les composites cé-
ramique/céramique).

Concernant les composites a fibres longues, 1'essai micromécanique qui nous a semblé le
mieux adapté a la caractérisation des propriétés mécaniques des interfaces fibre/matrice
est l'essai de micro-indentation. Une simulation numérique de cet essai est présentée
ci-dessous. Elle permet d’identifier les parametres du modele adhésif/frottant pour un
composite SiC/SiC.

V.3 Simulation numérique d’essais de micro-indentation (push-in)

L’essai retenu pour identifier le comportement de l'interface fibre/matrice d'un matériau com-
posite SiC/SiC a fibres longues est 1’essai de micro-indentation. Les principales raisons de ce
choix sont :

1. larichesse de l’essai concernant la sollicitation interfaciale (cisaillement, pression radiale,
décohésion et frottement),

2. la possibilité de réaliser cet essai sur un composite industriel, c’est-a-dire tel qu’il se pré-
sente lors de son utilisation. En particulier, la fraction volumique de fibres, la composition
de l'interface et les contraintes résiduelles post-élaboration sont dans cet essai celles du

composite in-situ.

V.3.1 L’essai de micro-indentation
V.3.1.a Le principe

Comme nous 'avons déja brievement énoncé, I'expérience de micro-indentation consiste a ve-
nir indenter une fibre perpendiculairement a la surface libre d"un matériau composite a fibres
longues. L'indentation se fait donc selon I'axe de la fibre. La courbe force/déplacement rele-
vée lors de cet essai doit permettre d’accéder au comportement de 1'interface fibre/matrice en
cisaillement et sous pression radiale. L'indenteur utilisé est un indenteur pyramidal en dia-
mant de type Vickers (4 faces, angle de 68° entre deux faces opposées). Le déplacement de
I'indenteur est généré par un systeme piézo-électrique et mesuré par un capteur capacitif. La
principale qualité de cet équipement est de permettre une mesure du déplacement sans contact
supplémentaire avec I'éprouvette. La force imposée sur la fibre est mesurée par un capteur de
force situé sous I'éprouvette, en série avec le batit. La sensibilité de ce capteur permet des me-
sures de forces inférieures a 0.01 V. Le pendant de cette sensibilité est une souplesse élevée du
capteur. Un principe simplifié du montage est donné sur la FIG. V.1.
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F1G. V.1 — Principe simplifié de I'expérience de micro-indentation.

Une difficulté de cette expérience est d’assurer I’alignement strict du systeme piézo-électrique,
de l'indenteur et de la fibre. Lorsque cet alignement n’est pas correct, il existe une différence
entre le déplacement imposé et le déplacement mesuré (par gauchissement du systéme de me-
sure) et la fibre est indentée selon un axe qui n’est pas son axe de symétrie.

V.3.1.b Le chargement

Dans I'expérience choisie, le chargement s’effectue a force imposée. Ce chargement est assuré
par un asservissement du systeme de génération du déplacement. Dans cette situation, la sou-
plesse globale du montage et en particulier celle du capteur de force n’a pas d’influence sur la
mesure. Les différents éléments du montage constituent en effet un systéme de solides défor-
mables assemblés en série avec 1’éprouvette. La force imposée est donc bien celle qui s’applique
sur I"éprouvette.

Le chargement interfacial qui résulte de cette sollicitation est un cisaillement et une compres-
sion ou une traction radiale en fonction des propriétés thermo-mécaniques de la fibre et de son
environnement"). 1l est a noter que la forme pyramidale de l'indenteur engendre non seule-
ment un effort axial sur la fibre, mais aussi un effort radial dont l'intensité devient cependant
négligeable loin de la surface libre de I'éprouvette.

V.3.1.c Les constituants

Le matériau composite indenté est un composite unidirectionnel de type SiC/SiC : fibres
longues de carbure de silicium (SiC) et matrice SiC. L'éprouvette possede une épaisseur de
1600 pm. La fibre est une fibre Nicalon NLM202 sélectionnée par la Société Européenne de

D compression radiale pour le SiC/SiC (voir ci-apres).
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Propulsion. Cette fibre est d"un usage classique dans les composites a matrice céramique. Son
diametre moyen est de 17 um (sa forme, légerement elliptique, mesure 19 pm sur son grand
axe et 15 pm sur son petit axe). Ce diametre moyen varie peu d’une fibre a ’autre. La densité
des fibres Nicalon est d’environ 2.6 g/cm? et sa porosité aux alentours de 5% en volume [L1PO-
WITZ et al., 1987]. Le revétement de cette fibre est composé de minces couches concentriques
de carbone pyrolitique et mesure environ 150 nm [LOB, 1989].

La matrice SiC est obtenue par un procédé d’infiltration en phase vapeur (CVI). Le matériau
composite SiC/SiC étudié a une fraction volumique de 40%.

V.3.1.d Les résultats expérimentaux

Les expériences présentées dans ce mémoire ont été réalisées par Bruno Passilly et Francois-
Henri Leroy a I’Office National d’Etudes et de la Recherche Aérospatiale, Chatillon. Les résul-
tats utilisés ici concernent des expériences tres précisément calibrées en temps : la force et le
déplacement sont obtenus comme fonction du temps; la courbe force-déplacement finale est

donnée de maniere implicite.

Ces expériences comportent :
1. un chargement a vitesse de force imposée jusqu’a un maximum,
2. un palier de fluage,
3. une décharge,
4. un nouveau cycle charge/décharge effectué de maniere continue.

La durée des paliers de fluage peut varier de quelques minutes a plus d’'une heure. Si une
décohésion de l'interface fibre/matrice se produit durant le premier chargement, le palier de
fluage doit permettre de mettre en évidence une éventuelle viscosité de la décohésion. Si tel
est le cas le déplacement de l'indenteur doit se poursuivre alors que la force reste maintenue
constante au cours du temps. Cette évolution du déplacement peut cependant avoir d’autres
origines telles qu'une dérive du capteur de déplacement et/ou un comportement visqueux de
la fibre SiC durant son indentation plastique. Ces points sont abordés en détail par la suite.

Le second cycle de charge/décharge doit permettre de discriminer un certain nombre d’effets
mécaniques qui peuvent apparaitre dans ces expériences de micro-indentation. Il permet en
outre d’identifier la valeur du coefficient de frottement p.

Deux exemples de résultats d’essai sont donnés sur la FIG. V.2.
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F1G. V.2 — Résultats bruts d’essais de micro-indentation cyclés avec palier de fluage sur maté-
riaux composites SiC/SiC.

V.3.2 Simulation d’une expérience de micro-indentation d’un composite SiC/SiC a
fibres longues

Les travaux présentées ici sont la finalisation de ceux initiées par CANGEMI [1997] et RAOUS
et al. [1999]. Par des premiers test de faisabilité, ces auteurs avaient montré l’aptitude du mo-
dele adhésif/frottant a décrire qualitativement la réponse d'un composite SiC/SiC a un essai
de micro-indentation. Les aspects qualitatifs de ces simulations et la correction des artefacts
expérimentaux sont dus & LEROY et RAOUS [1997] et a I'auteur.

V.3.2.a Prise en compte de la souplesse du systéme de mesure

Les techniques actuelles ne permettent pas une mesure du déplacement a 1’endroit ou il est
imposé. La mesure est ainsi affectée par la souplesse S du systeme de génération et de me-
sure du déplacement (voir FIG. V.1). La déformation de ce systeme en compression conduit a
une mesure surestimée du déplacement par rapprochement du capteur capacitif. Si F' est la
force appliquée sur 1'éprouvette, le véritable déplacement imposé sur la fibre est fonction du

déplacement mesuré (Umesure)

(Vl) U = Umesure — SF
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V.3.2.b Prise en compte de I'indentation élasto-plastique de la fibre

L'évolution élasto-plastique® du contact fibre/indenteur est complexe. A la charge, l'inden-
teur pénetre plastiquement la fibre. La surface d’application de la charge augmente donc plus
rapidement que si le contact était élastique ; ce qui a notamment pour conséquence d’augmen-
ter la raideur apparente de I'éprouvette. A la décharge, la surface de contact évolue aussi du

fait de I'ouverture de 'empreinte par récupération de la déformation élastique locale.

Les courbes expérimentales doivent étre corrigées de cet effet. Cette correction est calculée a
partir de I'indentation d'un composite SiC/Pyrex pour laquelle I'endommagement interfacial
est nul. La simulation se fait alors a contact fibre /indenteur glissant [LEROY et RAOUS, 1997]. La

surface de contact choisie est celle de I'empreinte obtenue a la pénétration plastique maximale.

La courbe corrigée de l'essai retenu est donnée sur la FIG. V.3.
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F1G. V.3 — Courbe force-déplacement corrigée des effets de la souplesse du systéme de mesure
et de I'évolution élasto-plastique du contact fibre/indenteur : essai de micro-indentation retenu.

V.3.2.c Modélisation de l'essai

L’essai de micro-indentation sur composite SiC/SiC est simulé avec un réalisme poussé : prise
en compte des contraintes résiduelles d’origine thermique, de la souplesse du systéme de me-
sure du déplacement, du contact élasto-plastique fibre/indenteur, simulation a force imposée,
optimisation de la géométrie et du maillage de I'éprouvette (en particulier du maillage interfa-

cial) et des conditions aux limites.

@a T'issue de l'essai une empreinte de forme pyramidale peut étre observée sur la surface libre de la fibre : le
contact fibre/indenteur n’est donc pas un parfaitement élastique.
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L’éprouvette est modélisée par une structure axisymétrique isotrope transverse a trois phases :
fibre indentée (rayon r), matrice proche (rayon r,,) et composite équivalent (rayon 7). Cette
modélisation est donnée sur la FIG. V.4(b). Le rayon de la fibre et celui de la matrice sont déter-
minés directement a partir d'une micrographie de la surface de 1’échantillon (voir FIG. V.4(a)).
Une attention particuliere est portée a la fraction volumique locale de fibre : elle doit étre re-
présentative de la fraction volumique moyenne du composite (V; = 40 %). L'influence de
I'environnement immédiat de la fibre indentée doit étre convenablement estimée.
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a QUE
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(a) Micrographie de la surface de (b) Modélisation triphasique de 1’éprouvette. Condi-
I’échantillon indenté. tions aux limites.

F1G. V.4 — Expérience de micro-indentation : fibre indentée et modélisation.

Les propriétés thermo-mécaniques de ces trois phases et de l'indenteur sont données au
TAB. V.1. La fibre et la matrice proche sont considérées thermiquement et mécaniquement iso-
tropes. Le composite équivalent est homogénéisé par la méthode de HASHIN [1983]. I est pris
mécaniquement isotrope (anisotropie mécanique non significative : ~ 5%) et thermiquement
isotrope transverse (axe z).

Le rayon de coupure rp, et la hauteur de coupure h de I'éprouvette modélisée sont déterminés
en partant de valeurs surestimées puis progressivement réduites jusqu’a atteindre une préci-
sion sur les résultats numériques qui soit de 'ordre de la précision des résultats expérimen-
taux. L'éprouvette modélisée reste équivalente a une éprouvette semi-infinie. Une géométrie
de 400pm x 200pum (h x 7pc) s’avere suffisante pour cette simulation avec les conditions aux
limites indiquées sur la FIG. V.4(b).
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rayon . caractéristiques fraction
caractéristiques . .
externe L. thermiques volumique
mécaniques
(um) 1 (10-69C-1) de fibres (%)
indenteur Vickers E = 1050 GPa
diamant v =0.104
fibre SiC E =200 GPa
. 8.5 ar, =oar =3 100
(Nicalon NLM202) v =20.25
matrice SiC E =350 GPa
17.95 oy, = o = 4.6 0
(CVD) v =0.20
composite équivalent E =285 GPa ap =4.1
o s 200 40
SiC/SiC v =20.20 ar = 4.0

TAB. V.1 — Propriétés thermo-mécaniques des constituants.

Enfin, des observations détaillées révelent que I'indenteur est en réalité un tronc de pyramide
émoussée d’environ 150 nm a sa pointe. Cette forme particuliere est modélisée.

V.3.2.d Le maillage

Le maillage éléments finis est donné sur la FIG. V.5. La zone sous l'indenteur et celle proche de

l'interface fibre/matrice sont rafinées.

La distribution des contraintes le long de l'interface et le gradient de cisaillement interfacial
proche de la surface libre sont fortement influencés par une prise en compte correcte du char-
gement de la fibre. La composante radiale du chargement appliqué sur la fibre (forme pyrami-
dale de I'indenteur) conduit a une surpression a 'interface. Du fait du frottement fibre /matrice,
la contrainte de cisaillement seuil pour laquelle la décohésion interfaciale s’Tamorce augmente
donc. De faibles erreurs commises sur la prise en compte du chargement conduisent a des va-
riations significatives du seuil de décohésion observable sur la courbe force-déplacement. Une
attention particuliere a donc été portée au maillage de cette zone.

Le maillage le long de I'interface doit étre adapté a la valeur de la raideur interfaciale du mo-
dele de zone cohésive utilisé (C dans notre modele). Pour un saut de déplacement tangentiel
donné a l'interface, la valeur du cisaillement croit avec la raideur interfaciale. Plus la raideur
interfaciale est grande, plus le maillage le long de l'interface doit étre fin sil’on souhaite rendre
compte convenablement des concentrations de contraintes en pointe de la décohésion.

Le maillage proposé est composé d’éléments linéaires a trois nceuds qui conviennent a la ges-
tion du contact unilatéral (approximation interne). Il possede 1200 nceuds dont 100 nceuds de
contact (zone cohésive).
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I Pt e et et e ANOZ AN AN

(a) maillage global (b) zoom sur l'indenteur

F1G. V.5 — Maillage éléments finis utilisé pour la simulation d’expérience de micro-indentation
sur composite SiC/SiC.

V.3.2.e Le chargement et la discrétisation temporelle

Le chargement est effectué a la vitesse de force imposée ' = 8.18 x 104N /s. La force maximale
(Fmax = 0.5N) est atteinte a la fin de la premiére montée en charge en 20 incréments de durée
At = F,../(20F) ~ 30.56s.

V.3.2.f Les contraintes résiduelles d’origine thermo-mécanique

Les différences entre les propriétés thermo-mécaniques des constituants et la température
d’élaboration du composite (Tr) conduisent & un champ de contraintes résiduelles a tempé-
rature ambiante (Tr) qu’il convient de prendre en compte.

La différence de température AT = Tr — T est estimée aux alentours de —1000°C. Pour les
composite SiC/SiC, le chargement mécanique résultant de cet écart de température est un ci-
saillement interfacial et une pression radiale. Ce cisaillement doit d’abord étre compensé puis
inversé lors de I'indentation de la fibre : une estimation précise du seuil de décohésion interfa-
ciale nécessite donc une évaluation correcte des contraintes résiduelles.

Une pré-décohésion interfaciale peut apparaitre lors du refroidissement post-élaboration du
composite. Dans ce cas, la longueur de décohésion n’évolue pas tant que 1'opposé du cisaille-
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ment interfacial d’origine thermo-élastique n’a pas été atteint durant 'indentation. Cependant,
la mise en charge de la fibre s’accompagne alors tres rapidement d’une dissipation par frotte-

ment entre la fibre et la matrice.

Durant I'expérience de micro-indentation, la pression radiale interfaciale loin de la surface libre
de I’échantillon est entiérement d’origine thermo-mécanique. L'identification d"un coefficient
de frottement a 'interface fibre/matrice consiste en pratique a identifier la dissipation par fric-
tion lors d"un cycle de charge/décharge. Identifier cette dissipation revient a identifier le pro-
duit 4| Ry| le long de 'interface, la valeur de |Ry

étant largement d’origine thermique.

Les contraintes résiduelles d’origine thermo-mécanique sont évaluées durant le premier pas
de chargement. Les chargements mécaniques ultérieurs sont superposés a ce chargement ther-

mique via une résolution incrémentale.

BILAN DU PARAGRAPHE V.3

L’essai de micro-indentation retenu est un essai cyclé, a force imposée, comprenant un
palier de fluage, sur composite SiC/SiC a fibres longues. Il est simulé avec précision. Les
résultats expérimentaux sont corrigés par la prise en compte de la souplesse du systeme
de mesure et de I'évolution élasto-plastique du contact fibre/indenteur. Une modélisa-
tion particulierement fine de cet essai a été réalisée. Cette modélisation repose sur une
représentation triphasique classique : fibre / matrice proche / composite équivalent iso-
trope transverse. Les contraintes résiduelles d’origine thermique sont évaluées pour un
refroidissment post-élaboration de 1000°C'. Un soin particulier a été porté au maillage de
la zone interfaciale et de celle sous l'indenteur.
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V.4 Identification des de linterface

fibre/matrice

parametres mécaniques

V.4.1 Méthode d’identification des parametres mécaniques du modele adhé-
sif/frottant

Rappelons que les parametres mécaniques a identifier sont les suivants : la raideur interfaciale
C (les raideurs normale Cy et tangentielles C; sont supposées étre égales; cette hypothése est
vérifiée par la suite), le seuil de décohésion w, le coefficient de frottement de Coulomb p et le
coefficient de viscosité d’endommagement b (la puissance p est prise égale a 1).

La méthode d’identification repose sur des estimations et des calculs menés a priori sur ces
parameétres. Des fourchettes d’ordre de grandeur sont ainsi définies pour les coefficients C, w
et 1. Le manque de données mécaniques ne permet pas d’obtenir une estimation satisfaisante
de b avant identification. L'identification finale des parameétres est ensuite effectuée dans ces
plages de valeurs par calculs successifs. Les valeurs des parametres sont ainsi déterminées par
injection de sens mécanique dans la procédure d’identification. Le calcul de C, les estimations
de w et de p et la discussion sur la validité physique des parametres sont donnés au para-
graphe V.4.4.

Sachant que les parametres ont des influences couplées sur la réponse cyclée globale de 'éprou-
vette, nous précisons les parametres les plus influents pour chaque phase caractéristique de
I'essai : charge élastique, début d’endommagement, endommagement établi, palier de fluage
et cycles de charge/décharge (FIG. V.6).

Force Deplacement
DEPLACEMENT ATTEINT AU

DEBUT DU PALIER DE FLUAGE. N
LONGUEUR ENDOMMAGEE.
(Fin dela premiere charge). \ SECONDE RAIDEUR b
| APPARENTE , 1
ACTIVATION DE
L'ENDOMMAGEMENT

~ AMORCAGE DE
L'ENDOMMAGEMENT

Force  ETAT [NIVEAU D’ENDOMMAGEMENT
INITIAL [ AI'ISSUE DU PALIER

DEPLACEMENT
EN FIN DE PALIER.
LONGUEUR ENDOMMAGEE.

STABILISATION

PREMIERE RAIDEUR APPARENTE DUFLUAGE S PREMIERE DECHARGE
A
ETAT INITIAL ETAT INITIAL ? HYSTERESIS DE
(Contraintes Residuelles Thermiques ‘ NIVEAU D'ENDOMMAGEMENT A L'ISSUE ‘ FROTTEMENT
+ pre-endommagement eventuel) DE LA PREMIERE CHARGE (aire : E hystérésis )
Deplacement Temps Deplacement
(a) premiére charge (b) palier de fluage (c) cycle charge / décharge

apres palier de fluage

F1G. V.6 — Influence des parametres du modeéle adhésif/frottant et de leurs couplages lors de la
simulation d’'une expérience de micro-indentation.
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V.4.2 Identification avec viscosité du comportement interfacial

Les parametres identifiés sont :

C = 0.01 N/um?,
w = 0.3J/m?
(V.2) uw = 0.17, Parametres visqueux
b = 1.65x 1072 Ns/um,
p = 1

Cette identification est donnée sur la FIG. V.7(a) pour la premiere montée en charge et sur la
FIG. V.7(b) pour le palier de fluage. La validité des parametres identifiés est donnée au TAB. V.2
en fonctions des principaux criteres d’identification indiqués sur la FIG. V.6. Sur la premiére
montée en charge et pour un déplacement de I'indenteur donné, 1’écart entre la résultante sur
I"éprouvette dans 1'expérience et dans la simulation numérique est inférieur a 5%. Sur le palier
de fluage et pour un temps donné, 1’écart entre le déplacement global de l'indenteur dans
I'expérience et dans la simulation numérique est inférieur a 2%. L'écart entre le différentiel
de déplacement apres recharge AU (voir FIG. V.6(c)) dans I'expérience et dans la simulation
est d’environ 3% du déplacement global de l'indenteur. Enfin, I’énergie consommée durant
I'hystérésis de frottement (aire grisée sur la FIG. V.6(c)) est d’environ 63 n.J dans I'expérience et
de 67 n.J dans la simulation ; ce qui représente un écart d’environ 7%.

016
— 0.5 — EXPERIENCE E —— EXPERIENCE =
z - - SIMULATION S 0.14 | === SIMULATION
= FLUAGE = <7
g 04 5 0.12 .
g 0.1
[ ) 2
<03 3
R H0.08
— +~
% 0.2 g 0.06
§ & A
° g 0.04 4 F=F,,,=0.5N
© 0.1 B g
2 gooz i/
0.0 2 00
00 01 02 03 04 05 06 "0 100 200 300 400 500 600
Deplacement de I'indenteur (pm) Temps (s)
(a) premiére montée en charge (b) palier de fluage a charge maximale

F1G. V.7 — Identification des parametres mécaniques du modele adhésif/frottant sur une expé-
rience de micro-indentation sur composite SiC/SiC : comparaison expérience/simulation pour
un endommagement interfacial visqueux (b > 0).

L’évaluation correcte de ces deux derniers criteres (différentiel de déplacement et hystérésis
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de frottement) est une exigence tres forte pour les modeles d’interface et pour la qualité de
la simulation de cet essai. Ils nécessitent en effet une estimation précise de 1’évolution de la
surface d’interface endommagée, de 'évolution du gradient des contraintes interfaciales, des
contraintes résiduelles thermiques et du frottement fibre/matrice. Les propriétés mécaniques
interfaciales identifiées doivent étre considérées comme un résultat novateur. Les résultats an-
térieurs issus de la littérature reposent rarement sur une modélisation qualitativement fine de

'essai de micro-indentation et sur des criteres aussi exigeants pour les modeles d’interface.

Ecart simulation/expérience (%)

Montée en charge (écart sur Fi,ouvete) <5%
Palier de fluage (écart sur Ugrouvette) <2%
Déplacement (voir FIG. V.6(c)) (écart sur Ugouvete) ~ 3%
Ehystérésis <7 %

TAB. V.2 — Validité des parameétres visqueux identifiés.

Sur le plan du comportement interfacial, I’évolution du rapport || R:||/| Rx| le long de I'interface
est donnée sur la FIG. V.8 pour un pas de chargement correspondant a la fin du palier de fluage.
On note que lorsque la décohésion interfaciale est totale (8 = 0), le rapport || R:|| /| Rx| est égal
a /1 : le contact fibre/matrice est purement frottant dans cette zone.

1.4
; INTERFACE
TOTAT ENENT PARTIELLEMENT | INTERFACE
192 DECOLLEE DECOLLEE PARFAITE
~F 1.0
A | Rrll/| Bnl
\
=
S
— 0.6
Q.
0.4
0.2
1
0.0 —
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Longueur d’interface (um)

FIG. V.8 — Evolution du rapport || R:||/|Rx| le long de l'interface en fin de palier de fluage.

V.4.3 La question de la viscosité

La volonté d’identifier le coefficient de viscosité b a motivé notre choix de simuler un essai

comportant un palier de fluage. Les valeurs des déplacements mis en jeu durant ce palier sont
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cependant tres faibles (environ 160 nm). Par ailleurs, la stabilité des mesures dans le temps est
expérimentalement trés délicate (variation de température ambiante durant 1’essai, algorithme
d’asservissement du systeme de génération du déplacement, ...). Ainsi, une récente analyse
tres fine a permis de montrer que la dérive du déplacement observée provenait en réalité d'une
augmentation de la force [LEROY, 2000]. La viscosité de 'endommagement interfacial ne peut
donc étre invoquée dans cette situation.

La question d’une sensibilité du comportement interfacial a la vitesse de sollicitation restant
une question ouverte, nous proposons deux alternatives a l'identification visqueuse précé-
dente :

1. une approche énergétique permettant de montrer que les parametres visqueux (V.2) re-

transcrivent correctement les échanges d’énergies entre la machine et I’éprouvette,

2. une identification sans viscosité.
V.4.3.a Une approche énergétique
Nous proposons de comparer les résultats expérimentaux et les simulations numériques selon

I'angle de I’énergie échangée entre I'éprouvette et I'extérieur. Cette comparaison est présentée
sur la FIG. V.9.

Expérience

0.25; ____. Simulation numérique

3 02

s ==

QO —_——

%*0 0.15¢ cycle g%
,Q 7z

g 0.1l 2 AN début du
'qb'_)b décharge palier de
‘g 0.05/ fluage
[ma]

0 0.1 0.2 03 04 05 0.6

Déplacement indenteur/surface (pm)

F1G. V.9 — Comparaison expérience/simulation : énergie échangée entre I'éprouvette et la ma-
chine en fonction du déplacement de I'indenteur (charge + palier de fluage, décharge, recharge,
décharge).

La concordance simulation/expérience indique que les parametres identifiés conduisent a un
comportement interfacial convenable du point de vue de 1'énergie de décohésion interfaciale
qu’il met en jeu. Pour la vitesse de sollicitation a laquelle se déroule cet essai, les parameétres vis-
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queux identifiés sont qualitativement corrects. Si des résultats expérimentaux complémentaires
indiquent une totale absence de sensibilité de la réponse de cet essai a la vitesse de sollicitation,

ces parametres devront étre revus dans le sens d’une absence de viscosité. C’est ce que nous
proposons ci-dessous.
V.4.3.b Une identification sans viscosité

La FIG. V.10 indique la comparaison expérience /simulation pour une simulation sans viscosité
(b =0, p = 1) sur la premiére montée en charge. Les parametres identifiés sont les suivants :

C 0.01 N/um?,
w = 9J/m?,
(V.3) uw o= 0.17, Parametres non visqueux
b = 0Ns/um,
. p = L
0.5 | __ Expérience

=== Simulation numérique

0.4

<
o

0.2

Force sous l'indenteur (V)
(e}

0.0 ¢
0.0 005 0.1 015 02 025 03 035 04 045

Déplacement indenteur/surface (um)

F1G. V.10 - Comparaison expérience/simulation sur la premiére montée en charge : parameétres
sans viscosité (b =0, p = 1).

A T'échelle de I'éprouvette, la réponse force-déplacement est identique a celle obtenue avec les
parametres b # 0. A I'échelle locale la réponse interfaciale est différente. Cependant, les para-
metres non visqueux identifiés sont tels que 1’énergie de décohésion interfaciale soit identique
a celle du cas b # 0 pour la zone interfaciale ot la vitesse de sollicitation est la plus élevée. Cette

énergie est d’environ 9 J/m?. Cette situation est indiquée sur la FIG. V.11.
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F1G. V.11 — Comportement interfacial local : cisaillement en fonction du saut de déplacement
tangentiel. Comparaison des réponses locales pour deux jeux de paramétres différents (b # 0
et b = 0) présentant la méme énergie de décohésion.

Parametres visqueux Parametres non visqueux
C (N/pum?) 0.01 0.01
w (J/m?) 0.3 9
w 0.17 0.17
b (Ns/um) 1.65 x 1073 0
P 1 1

TAB. V.3 — Rappel des deux jeux de parametres identifiés : avec ou sans viscosite.

V.4.4 Discussion sur les parametres mécaniques identifiés

V.4.4.a Les criteres de validité

— En ce qui concerne les parametres visqueux, le temps critique t. = b/w ~ 5500s est nette-
ment supérieur a I'incrément de temps AT de la discrétisation temporelle (AT = 30.56 s).
Ceci garantit la précision de I'intégration numérique de I'équation d’évolution de la variable
d’endommagement et le rendu de 'effet visqueux souhaité (cf équation (I1.58)).

— Le frottement interfacial est interprété comme le chevauchement des aspérités de la surface
de décohésion dont 'ordre de grandeur est estimé a 50 nm [JERO et al., 1991]. Le modele
autorise un glissement avant endommagement qui doit étre limité (voir paragraphe 11.4.2).
En l'absence d’utilisation du modele a coefficient de frottement variable en fonction du ni-
veau d’endommagement interfacial, cette limitation est réalisée en imposant par exemple

un déplacement tangentiel maximal a l'interface avant endommagement uo nettement in-
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férieur a 1'ordre de grandeur des aspérités de la surface de décohésion. Cette condition
up = 0p/c >~ bnm <K 50nm est respectée :

1. dans le cas des parametres visqueux : urg = /C/w ~ 5nm < 50nm,

2. dans le cas des parametres non visqueux : urg = /C/w ~ 30nm < 50 nm.

V.4.4b Le coefficient de frottement p

La valeur identifiée (11 = 0.17) est supérieure aux valeurs classiquement admises dans la
littérature ([PETERS et al.,, 1995 ; LARA-CURZIO et FEBER, 1996]) pour les systemes céra-
mique/céramique (1 = 0.1). Cette surestimation compense 1’absence d’une modélisation du
chevauchement des irrégularités de la surface post-décohésion (dilatence). L'énergie dissipée
par frottement lors du cycle charge/décharge (Eyeesis) confirme que notre estimation conduit
a une bonne représentation du contact frottant sur la surface de décohésion.

V.4.4.c L'énergie de décohésion

Dans le cas des parametres visqueux, I'énergie de décohésion Ep est essentiellement d’origine
visqueuse. Elle varie le long de l'interface avec le gradient des vitesses du saut de déplace-
ment tangentiel. Le profil de Ep le long de l'interface est indiqué sur la FIG. V.12 pour une
décohésion de 40 um (fin du palier de fluage). Ce profil particulier s’explique de la maniere
suivante ([LEROY et RAOUS, 1997]) : la décohésion s’amorce lentement preés de la surface libre
de I'éprouvette, l'effet de la vitesse sur Ep y est moins important ; il augmente ensuite 1a ou
la vitesse de propagation de la décohésion est élevée (coude sur la courbe 1'indentation) ; cet
effet décroit enfin lorsque la surface frottante devient significative et que le frottement ralen-
tit la propagation de la décohésion. On peut cependant définir une consommation interfaciale

moyenne. Elle est de 'ordre de 10 .J/m?, pour les 40 premiers microns d’interface.

Dans le cas des parametres non visqueux, 1’énergie de décohésion Ep est constante le long de
l'interface et égale a w = 9 J/m?.

La valeur de cette énergie de décohésion (pour les deux jeux de parametres identifiés) est su-
périeure aux estimations habituelles du taux critique de restitution de 1’énergie en mode II
Gr1e (= 1J/m?) pour ce type d’interface. De nombreux indicateurs (notamment la correspon-
dance entre les deux jeux de parameétres et I’analyse énergétique du paragraphe V.4.3) nous
permettent cependant d’estimer cette valeur comme correcte.

V.4.4.d La contrainte critique et la contrainte maximale

La contrainte critique (o9 = v C'w) est la contrainte pour laquelle I'endommagement interfacial
s’amorce. Dans le cas des parameétres non visqueux, cette contrainte est égale a la contrainte
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F1G. V.12 — Parametres visqueux : vitesse maximale du saut de déplacement tangentiel a I'in-
terface lors de la simulation, énergie consommeée et profil de la variable d’'endommagement
pour une décohésion de 40 um.

maximale. Dans le cas des parametres visqueux, la déphasage de I'endommagement par rap-
port a la sollicitation conduit a une contrainte critique (~ 55 M Pa) qui peut étre trés inférieure a
la contrainte maximale (jusqu’a 300 M Pa) (voir FIG. V.11). La contrainte critique ne semble pas
avoir de signification physique forte. Par contre, la contrainte maximale peut étre considérée
comme un parametre interfacial important. Elle est identifiée ici aux alentours de 250 M Pa.

V.4.4.e Laraideur interfaciale

Pour les deux jeux de parametres identifiés, la raideur interfaciale est estimée par le calcul
suivant qui est indépendant de I'identification.

L’hypothese essentielle de ce calcul est que le modele adhésif frottant représente ici le com-
portement du troisieme corps situé entre la fibre et la matrice : le revétement de la fibre. Ce
revétement possede une épaisseur e ~ 150 nm et est constitué de carbone pyrolitique [LOB,
1989]. Les propriétés élastiques de ce matériau isotrope transverse sont les suivantes [LI et
WISNOM, 1996] :

La déformation d’une interphase peut étre évaluée par la relation (V.4) [MICHEL et SUQUET,
1994].

(V.4) e(u) ~ Wy,
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E.. = 8GPa
E.,. = 28GPa

2 n Goe = 15GPa
Voo = —0.12
Vge 1

ol (a®g7v) = (a;7;+a;7;)/2. La contrainte interfaciale peut donc étre approchée par la relation
suivante (en coordonnées cylindriques) :

(V)  Ti=ow m=" [ ({ik) € {r0,2),

ou K est le tenseur d’élasticité de 'interphase. Ce qui donne pour une interphase isotrope

transverse :
K
T,’,. — RN — rrrr [ ]T ,
(V6) K’I’eZT‘Z
Tz — RT — c [ ]z

Ainsi, les raideurs interfaciales normale et tangentielle correspondantes sont :

1 (1- Vaa)(ECC)2
% 2(Vac)2Eaa - (1 - Vaa)Ecc
Cr = —= ~ 0.01 N/pm3.

e

Cy = ~ 0.01 N/pm3,

(V.7)

L'ordre de grandeur de cette valeur (0.01N/um?) est acceptable. Les incertitudes de ce cal-
cul portent sur les mesures expérimentales de I'épaisseur du revétement, sur la composition
chimique du revétement apres interaction avec la matrice et sur les propriétés mécaniques du
revetement. L'égalité Cyy ~ C; justifie a posteriori le choix de ne considérer qu'une seule raideur
interfaciale C' dans les deux directions.

On peut noter que I'approximation (V.4) donne pour un matériau isotrope dans la direction
radiale :

(V.8) Cy = Krerrr _ Alinterphase —22uinterpha5e7

OU Ajnterphase €t interphase SONt les coefficient de Lamé. Un calcul analytique simple montre que
la différence entre la valeur approchée (V.8) et la valeur exacte obtenue sur un tri-cylindre
fibre/revétement/matrice sous pression radiale est inférieure a 0.1 % pour une épaisseur de
revétement de 150 nm. Pour ce faire, le revétement est supposé isotrope. La raideur radiale
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de I'interphase est définie comme le rapport de la contrainte radiale évaluée au rayon externe
de l'interphase (cas le plus pénalisant) et du saut de déplacement radial aux extrémités de
I'interphase. La validité de I'approximation (V.8) confirme que I'’hypothese (V.4) sur laquelle
repose le calcul de C est convenable pour une épaisseur d’interphase de 150 nm.

V.4.5 Validation du modele : I'influence de V;

Apres le travail d’identification mené sur une expérience de micro-indentation, I'étape de vali-
dation du modéle n’est pas simple : on ne peut réaliser commodément d’autres types d’expé-
riences (pull-out, ...) sur le méme composite. Nous proposons ici la mise en ceuvre du modéle
(avec les parametres identifiés précédemment) sur une autre expérience de micro-indentation :

une fibre entourée seulement de matrice dans son voisinage proche.

L’environnement direct de la fibre indentée joue un role important sur la courbe 1'indentation.

Les parametres mécaniques identifiés prennent ce role en compte.

Pour s’en assurer nous simulons a l'aide du jeu de parametres non visqueux identifiés une expé-
rience de micro-indentation portant sur une fibre identique a la simulation précédente mais
présentant un environnement immédiat composé exclusivement de matrice. Le diamétre de
la fibre indentée est supérieur d’environ 15% a celui de la fibre précédemment indentée
(F1G. V.13). La fraction volumique de fibre est localement proche de 0%. Les contraintes ré-
siduelles d’origine thermo-mécanique sont donc maintenant tres différentes. Il en résulte que
la premiere montée en charge de la courbe d’indentation ne présente plus de décohésion. Le
résultat présenté sur la FIG. V.14 montre I'excellent accord modélisation/expérience. Ceci est
un premier élément (modeste) de validation.

F1G. V.13 — Micrographie de la surface de I'échantillon indenté : nouvelle fraction volumique de
fibre locale.

BILAN DU PARAGRAPHE V.4

Deux jeux de parametres mécaniques ont été identifiés pour le comportement de 1'in-
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@
o

—— Expérience

=== Simulation numérique

> o o
[N} w =S

Force sous l'indenteur (V)
(e}

0.0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0.0 005 01 015 02 025 03 035 04
Déplacement indenteur/surface (pm)

F1G. V.14 — Comparaison expérience/simulation sur la premiére montée en charge pour une
fibre plus grosse et une fraction volumique proche de 0% : paramétres sans viscosité (b = 0,

p=1).

terface fibre/matrice. Le premier considere que la dérive de déplacement observée sur le
palier de fluage a pour origine une viscosité de la décohésion interfaciale. Le second, plus
réaliste aux vues d’analyses récentes menées a 'ONERA, attribue ce fluage a un artefact

expérimental et posséde donc un coefficient de viscosité nul (b = 0).

Les deux identifications proposées conduisent a un comportement interfacial présen-
tant la méme énergie de décohésion (~ 10.J/m?), la méme raideur interfaciale (C' =
0.01 N/um?), le méme coefficient de frottement (1 = 0.17) et des contraintes maximales
du méme ordre de grandeur (~ 250 M Pa). Pour la vitesse de sollicitation de 1’essai, les
comportements interfaciaux relatifs a ces deux jeux de parametres ont donc des caracté-

ristiques mécaniques tres proches.

Une discussion mécanique concernant ces parametres a été menée. Une particularité forte
de ces résultats concerne I'énergie de décohésion estimée ici a 10 J/m? (environ 10 fois la
valeur habituellement évoquée dans la littérature). On peut noter que la raideur interfa-

ciale a été choisie pour représenter la raideur du revétement de la fibre.

Malgré les efforts réalisés a 'ONERA et dans ce travail, la question de l'existence
d’une viscosité interfaciale reste ouverte. Des essais complémentaires sont nécessaires
afin de discriminer les deux jeux de parametres identifiés. On peut penser notam-
ment a des essais a différentes vitesses ou a 'élaboration d’un nouvel ensemble appa-

reillage /asservissement autorisant des maintiens a force constante.

L'existence d"une viscosité interfaciale n’ayant pu étre établie, le jeu de parametres non
visqueux est retenu. Le modele adhésif/frottant non visqueux est donc utilisé pour
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’étude de la résistance a la fissuration du composite SiC/SiC (chapitre VI). Dans ce qui
suit, un effort particulier porte donc sur le traitement des problemes de sauts de solution

au travers d’une formulation dynamique des modeles de zone cohésive.

V.5

Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, les parametres du modele adhésif/frottant ont été identifiés sur une
expérience de micro-indentation.

Cette expérience a été retenue pour la pertinence de la sollicitation interfaciale qu’elle
engendre (cisaillement et compression radiale) et pour la possibilité de la conduire sur
un composite industriel. L'essai particulier considéré est un essai cyclé, a force imposée,
comportant un palier de fluage et réalisé sur un composite a matrice céramique et a fibres
longues de carbure de silicium (SiC/SiC). La simulation de cet essai a été menée avec un
réalisme poussé : prise en compte des contraintes résiduelles thermiques, de la souplesse
du systéme de mesure et de I'évolution élasto-plastique du contact fibre/indenteur. La
méthode d’identification proposée repose sur une estimation a priori de bornes de va-
leurs mécaniquement admissibles, puis sur un affinement de ces bornes par simulations

numériques successives.

Deux jeux de parametres ont été identifiés : 1'un visqueux (b > 0), ’autre non (b = 0). Ces
deuxjeux conduisent a un comportement interfacial identique du point de vue des princi-
pales caractéristiques mécaniques : I'énergie de décohésion (~ 10 J/m?), la raideur inter-
faciale (= 0.01 N/um?), le coefficient de frottement (= 0.17) et la contrainte de cisaillement
maximale (~ 250 M Pa). Pour les discriminer de nouvelles données expérimentales sont
nécessaires (des essais a différentes vitesses de chargement, par exemple). Un résultat fort
de ces identifications concerne la valeur de 'énergie de décohésion : elle est estimée ici
aux alentours de 10.J/m?, alors que les valeurs classiquement admises sont de 1’ordre
du J/m?2. Les résultats de la littérature sur ce theme ne reposent cependant pas, a notre
connaissance, sur des modélisations aussi fines de 1’expérience de micro-indentation.

A T'heure actuelle, I’existence d"une viscosité interfaciale pour ce composite n’est tou-
jours pas confirmée. Le jeu de parametres non visqueux est donc retenu pour la suite.
La possibilité de voir alors apparaitre les sauts de solution étudiés au chapitre III nous
conduit a envisager une formulation dynamique du modéle adhésif/frottant. C’est 1’ob-
jet du chapitre suivant. Les parametres interfaciaux identifiés y sont utilisés pour simuler
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I'interaction d’une fissure matricielle et d’une interface fibre/matrice.
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CHAPITRE VI

La fissuration tridimensionnelle des
matériaux composites

e chapitre concerne I'amélioration de la résistance a la fissuration des

matériaux composites. Le role de l'interface fibre/matrice sur la tenue

des composites a matrice céramique est étudié au travers d"une approche
micromécanique. Des simulations dynamiques tridimensionnelles de 1'interaction
d’une interface et d’une fissure matricielle sont réalisées. Nous étendons ainsi au
cas 3D les nombreuses études menées sur ce théme en deux dimensions (fissures
planes ou circulaires).
Le modéle d’interface présenté précédemment est appliqué a la fois a l'interface
fibre/matrice et comme modele de fissuration volumique pour la fibre et la matrice
(les parametres du modele étant adaptés a ces deux fonctions).
Pour le composite SiC/SiC, la déviation d'une fissure semi-infinie a l'interface
fibre /matrice est analysée en fonction des propriétés mécaniques de l'interface. Des
propriétés optimales sont obtenues et comparées a celles identifiées sur 1'essai de
micro-indentation (chapitre V). Le phénomene de piégeage des fissures matricielles
par une rangée de fibres est évoqué.
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VI.1. LE ROLE DE L'INTERFACE FIBRE/MATRICE DANS LA FISSURATION DES MATERIAUX
COMPOSITES

VI.1 Le role de l'interface fibre/matrice dans la fissuration des maté-

riaux composites

Durant la vie du composite, le role de I'interface fibre/matrice est multiple. Nous 1’avons déja
souligné, lorsque le matériau est sain, 1'interface lie les constituants et les fait ainsi pleinement
participer a la tenue mécanique du composite.

Lorsque l'interface est rompue, les glissements relatifs fibre/matrice conduisent a une dissi-
pation par frottement qui contribue a augmenter de maniere significative la ductilité du com-
posite. Cette dissipation intervient notamment lorsqu’une fissure matricielle est pontée par les
fibres (FIG. VL.1) : au fur et a mesure que la fissure s’ouvre, les fibres sont extraites de leur
gaine de matrice comme dans un essai de pull-out. Le frottement fibre/matrice qui en résulte
est vraisemblablement la composante essentielle de la ductilité apparente du composite. Cette
situation a été étudiée en détail par de nombreux auteurs [ROSE, 1987 ; BUDIANSKY et al., 1988 ;
BECHER et al., 1988 ; BUDIANSKY et AMAZIGO, 1989 ; NAIR, 1990]. Ces approches, en majorité
analytiques, reposent le plus souvent sur un modéle de cisaillement critique a l'interface. La
prise en compte du pontage de la fissure par les fibres se fait par l'introduction d"une distribu-
tion de pression p(¢) le long de la fissure. La relation pression-ouverture est déduite d"un calcul
de la force nécessaire pour extraire une fibre unique dans un essai de pull-out. La donnée de
p(6) permet ensuite de déterminer la résistance du composite, la longueur de la zone pontée
et 'ouverture de la fissure en fonction des propriétés des constituants, de la géométrie (dia-
metre de fibre, ...), de la fraction volumique, des contraintes résiduelles d’origine thermique.
La validité de ces approches repose sur une estimation correcte de p(J). A notre connaissance,
les travaux les plus aboutis sur ce theme sont actuellement menés a 'ONERA ou le modele
analytique de HUTCHINSON et JENSEN [1990] a été enrichi de la loi de décohésion proposée
par CHABOCHE et al. [1997a]. Le modeéle résultant de cette analyse prend en considération
les contraintes résiduelles, les effets de Poisson et un comportement interfacial couplant déco-
hésion progressive et frottement avec dilatence et usure (voir [LEROY et al., 1999]). Il permet
d’améliorer les résultats classiques du modéle micromécanique de MARSHALL et al. [1992].

REMARQUE VI.1. Le modéle rhéologique que nous avons proposé au chapitre IV pour simu-
ler de maniére simplifiée une expérience de micro-indentation, offre la possibilité de réaliser
des simulations multi-échelles directes ou la donnée p(¢) serait issue du calcul lui-méme. Un
assemblage en paralléle de ce modeéle uniaxial permettrait de simuler la propagation d’'une
fissure pontée par des fibres.

L’étude que nous proposons de mener ici concerne l'interaction du front de la fissure matricielle
et d’une rangée de fibres. Notre intérét porte sur la simulation intermédiaire entre les deux
précédentes : entre le moment ot1 I'interface fibre/matrice est vierge (comportement élastique)
et celui ou elle est totalement endommagée (extraction frottante de la fibre). Les mécanismes a
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O 1

F1G. VI.1 - Fissure matricielle pontée par des fibres : les fibres sont dans une situation de
pull-out.

I’'étude sont :
1. la déviation de la fissure matricielle a l'interface fibre/matrice,
2. le piégeage de la fissure par une rangée de fibres.

Si la résistance interfaciale est faible, la fissure matricielle est rapidement déviée a I'interface. Sa
vitesse de propagation diminue temporairement du fait d"une consommation énergétique par
décohésion interfaciale. Cependant, 'interface est rapidement rompue et la tenue du composite
est affaiblie par la diminution de la transmission des efforts entre la fibre et la matrice.

Si la résistance interfaciale est élevée, la fissure ne peut étre déviée a l'interface. Elle est provi-
soirement stoppée. La tenue du composite est élevée du fait de la forte cohésion fibre/matrice.
Cependant aucun processus de dissipation n’est activé a l'interface (pas de décohésion, ni de
frottement). Deux situations sont a envisager. Si la résistance de la fibre est supérieure a celle
de la matrice, la fissure est définitivement piégée par la rangée de fibres jusqu’a leur rupture.
La contrainte a rupture de la cellule fibre/interface/matrice est alors élevée. Si, par contre, la
résistance de la fibre est inférieure a celle de la matrice, la fibre se rompt rapidement et la ruine
du composite est prématurée.

Par conséquent, si la fibre a une résistance plus faible que la matrice, une résistance interfa-
ciale optimale peut étre envisagée, a mi-chemin entre les deux cas extrémes : une énergie de
décohésion tres faible (déviation de la fissure a l'interface mais faible dissipation interfaciale)
et une énergie de décohésion tres forte (déviation de la fissure a I'interface faible mais dissipa-
tion interfaciale élevée par unité d’aire d’interface endommaggée). A l'inverse, si la fibre a une

résistance plus élevée que la matrice, c’est le piégeage de la fissure qui peut étre envisagé.

Si la déviation des fissures matricielles a I'interface fibre /matrice possede une réalité physique
reconnue, le piégeage de la fissure par une rangée de fibres longues n’a été que récemment mis
en évidence (composites a matrice métallique [LARSON, 1994], composites a matrice céramique
[MOWER et ARGON, 1995]). L'apparition concomitante de la déviation et du piégeage a aussi
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été observée [KAGAWA et GOTO, 1998].

REMARQUE VI.2. Un autre phénomene a été réveélé expérimentalement : I'apparition d’'une
décohésion interfaciale avant que la fissure matricielle n'atteigne l'interface fibre/matrice. Pour
I'étude énergétique de ce phénoméne, nous renvoyons a [LEGUILLON et al., 2000].

Du point de vue de I’analyse mécanique, les conditions de déviation d"une fissure ont été lar-
gement analysées pour des cas bidimensionnels :

1. Interaction d’une fissure plane et d'une interface séparant deux solides isotropes élas-
tiques [HE et HUTCHINSON, 1989], éventuellement en présence de contraintes résiduelles
[HE et al., 1994].

2. Interaction d’une fissure plane et d’une interface séparant deux solides orthotropes élas-
tiques [GUPTA et al., 1992].

3. Interaction d’une fissure plane se propageant dynamiquement et d"une interface séparant
un solide élastique d"un solide visco-élastique [SITEGMUND et al., 1997].

4. Interaction d’une fissure matricielle annulaire et d’une interface séparant une matrice

élastique fragile d"une fibre longue élastique fragile [MARTIN et al., 1998].

L’analyse tridimensionnelle est plus rare. A notre connaissance, la compétition dévia-
tion/piégeage pour une situation tridimensionnelle réaliste a tres peu été étudiée dans la lit-
térature. Les travaux de XU et al. [1998] font cependant exception. Les auteurs utilisent une
approche de type mécanique de la rupture. La fissure se propage en mode I pur dans la ma-
trice et en mode Il pur a I'interface fibre/matrice. La déviation est étudiée dans le cas particulier
ot la fibre ne peut pas rompre : Gi"® > G,

Notre approche, basée sur les modeles de zone cohésive, permet d’envisager la mixité des
modes de propagation de la fissure et I'éventuelle rupture de la fibre sans hypotheses supplé-
mentaires. Le modéle tridimensionnel de fissuration dynamique en présence de contact et frot-
tement est présenté ci-dessous. L’analyse de l'interaction fissure/interface est ensuite conduite.

BILAN DU PARAGRAPHE VI.1

Nous proposons d’analyser le role de 1'interface fibre/matrice sur la fissuration des ma-
tériaux composites. Les matériaux a I'étude sont des composites a fibres longues et a
matrice céramique. Les constituants de ces composites étant fragiles, leur ductilité appa-
rente est issue du comportement interfacial. Le phénomeéne le plus souvent évoqué pour
cette ductilité — et donc le plus souvent abordé dans la littérature — est I’extraction frot-
tante des fibres de leur gaine de matrice lorsque la décohésion interfaciale est totale. Les
phénomenes que nous proposons d’analyser sont plus rarement étudiés. Ils surviennent
entre le moment ot une fissure matricielle approche une rangée de fibres et celui ou elle
a dépassé cette rangée. Deux situations sont alors envisagées : soit la fissure est pontée
par des fibres en extraction frottante, soit les fibres sont rompues. Dans le cas ot la fissure
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n’est pas déviée a I'interface, la tenue des fibres doit permettre un piégeage temporaire de
la fissure matricielle. Ces situations reposent sur un éventuel contournement des fibres

par la fissure. Il s’agit d"un probleme fortement 3D.

Pour mener cette étude, nous proposons un modele tridimensionnel de fissuration dyna-
mique en présence de contact et frottement. Ce modele est présenté ci-dessous. L'analyse
de l'interaction fissure/interface est ensuite conduite.

VI.2 Contact, frottement et adhérence en 3D - Méthode NSCD

L’existence physique d’une viscosité des comportements interfaciaux reste une question ou-
verte (voir chapitre V). Les simulations réalisées dans ce chapitre se font ainsi sans régularisa-
tion visqueuse. Les problemes d’instabilité présentés au chapitre III peuvent donc étre rencon-
trés. Pour les éviter, le probleme de contact frottant avec cohésion est traité dans le cadre d"une
approche dynamique : la méthode Non-Smooth Contact Dynamics (NSCD). Cette méthode a
été initiée par MOREAU [1974, 1988] et JEAN [1995]. Le logiciel LMGC (code éléments finis) basé
sur cette méthode est dii a Jean. Les développements spécifiques a la mise en ceuvre numérique
de la méthode pour les problemes tridimensionnels de contact frottant ont été réalisés par Jean
et par ACARY [en préparation]. La prise en compte de 1’adhérence dans ces problemes est due
a Acary et a l'auteur.

VI.2.1 Généralités sur la méthode NSCD

La méthode NSCD est dédiée a la résolution de problemes relatifs aux systemes dynamiques
avec contraintes unilatérales. Elle est donc particulierement adaptée aux problemes de contact
frottant.

Elle propose un traitement non régularisé (pas de compliance, pas de pénalisation) des condi-
tions de contact unilatéral et de frottement de Coulomb. Une attention particuliere est por-
tée a l'intégration numérique en temps des équations du mouvement en présence de telles
contraintes. Le cadre des mesures différentielles et des distributions permet notamment d’abor-
der convenablement les discontinuités des champs de vitesse relatives a ces contraintes unilaté-
rales. Pour plus de détails sur cette méthode nous renvoyons a MOREAU [1998] et JEAN [1999].

La prise en compte de I'adhérence dans cette méthode permet de considérer chaque point de
contact comme une zone cohésive. Les parametres mécaniques relatifs a ces zones cohésives
peuvent varier en tout point de la discrétisation spatiale du probleme. L'outil numérique cor-
respondant est donc adapté aux probléemes de contact adhésif/frottant pour des collections a
grand nombre d’objets (rigides ou déformables) et/ou — ce qui est notre cas — aux problemes
de fissuration des matériaux multiphases. La fissuration des constituants peut étre envisagée
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(matrice et renforts) tout comme la décohésion aux interfaces entre constituants.

VI.2.2 Cinématique

Soit ¢ la discrétisation spatiale du vecteur position global. La vitesse relative en un contact «

vaut :

(VL1)  U® = H*(q)q.

Par dualité, le représentant local R* de la réaction 7 au contact « vaut :
(VI2) r*=H%q)R*,

ot les applications linéaires H* et H vérifient: H* = HT.

VI.2.3 Equation de la dynamique

La discrétisation spatiale du Principe des Puissances Virtuelles en formulation lagrangienne

conduit a I'’équation matricielle de la dynamique :

ol M est la matrice d’inertie et F' est le vecteur des forces internes et externes.

Des conditions unilatérales pouvant engendrer des discontinuités du champ de vitesse, 1’accé-
lération ne peut étre considérée comme la dérivée temporelle classique de la vitesse. Pour étre
couplée a du contact frottant, ’équation (V1.3) doit étre prise au sens des mesures.

ou dt est une mesure de Lebesgue, dg est une mesure différentielle associée a ¢(¢) :

to
V18 [di=alt) - altr) Ve > 1,
t

1
et dv est une mesure réelle positive pour laquelle dg posséde une densité.
Par intégration de (V1.4) entre ¢; et t; compris dans |0, 7, on obtient :

[2)

t2
M(Q? t)dq = / F(qa q'7 t)dt - / TdV,
(VL6) b i Jtr, 2]

alts) = altr) + / §(r)dr.

t1
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VI.2.4 Discrétisation temporelle

Sur un intervalle |¢;, t;11] de longueur h, l'utilisation d"une #-méthode donne :

/t_ U a0t = B0 - 0)F(a(t), d(6), ) + 0F (altis)sd(tis1), b))

(VL7) =h{(1 = 0)F (i, 4i, ti) + OF (qi+1,di+1,ti+1)}  (notation),
=h{(1—-0)F; +0F,11} (notation),

Giv1 =qi+h{(1—0)¢ +0¢ii1}.

tit1
L'intégration de / rdv et de M (q,t)dqg se fait par un schéma implicite et en suppo-
1t tig1] t
sant que : V7 €lt;, tit1] M(q(7),7) = M(git+1,ti+1), ce qui conduit a :

/ rdv = hr(ti;1) = hri11  (notation),
Iti, tita]

tit1

M (g, t)dg = M(giy1,tit1) (d((tis1) ™) — a((t:) 7)) -

(VL8)
t;

Pour des raisons évidentes , les variables numériques ont une valeur unique a un incrément de

temps donné. On se restreint donc a I'écriture suivante : (¢((ti4+1)") — ¢((t:)7)) = ¢i+1 — ¢- En

utilisant (VL.7) et (V1.8), (V1.6) devient ainsi :

(VL9) M(giv1,tiv1) (div1 — Gi) — h{(1 = 0)F; + 0F; 41} + hrip1 = 0,
Giv1= ¢ +h{(1 —0)G¢ +0Gi11}.

La premiere équation de (V1.9) est du type R(¢i+1) = 0. Elle est résolue par une méthode de
Newton-Raphson (k est I'exposant d’itération). En utilisant les notations suivantes :

Mk = M(Qzlgrl?tﬂrl)a
OF; . .
ck =— GZ'H (¢F 1,4 1,tiv1) lamatrice d’amortissement tangente,
(VI.10) P ! )
Kk =- O—H— (¢F1.4% 1, tit1) lamatrice de raideur tangente,
q
wh = (MF + hOC* + h2602K*)~1  l'inverse de la matrice des itérations,

et en désignant par G5+ 1a valeur de quf en l'absence de contact!), la résolution de (VI.9)

conduit au systéme suivant :

qfﬁl = ql]ig;rl - wkhrfﬂ,
(VL11) k1 _ : -1
div1 = 4G +h {(1 - H)Qi + 9qi+1 } .

Mie. lorsque Ti‘€+1 =0.
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VI1.2.5 Contact et frottement

En posant, pour le contact o :
(VL12) (W)F = H*(@utH (@) et  (UR)*" = H*(@)dy",

oll ¢ est une évolution intermédiaire de ¢ (voir [JEAN, 1999]), on a I’écriture locale suivante de
la premiere équation de (VL.11) :

(UM = O =2 W) (R,
B
= (U =Y (WO R(RO)E —(Wo) h(R)E .
Bra

=(Ug o) ¥ (otation)

Pour la prise en compte du contact unilatéral et du frottement, nous notons synthétiquement
que le couple ((U“)fjll, (Ra)ﬁf) doit respecter les graphes de Signorini et Coulomb. Brieve-
ment — et avec les conventions des équations (I1.37) et (I1.38) — si un couple (&, y) respecte les

graphes de Signorini et Coulomb, cela signifie :

(xn, yn) Vérifient: xy >0, yy <0, zyyny =0

(VL13) lyell < o lynl
(e, yr)  vérifient: ¢ Iy < pla] = i =0,
lyell = plyn] = IN >0, @7 = Ay

Si 6 = 1, quelques précautions sont a prendre pour I'évaluation numérique de xy a partir de .
Nous renvoyons sur ce point a [VOLA et al., 1998] et [JEAN, 1999].

En omettant les indices d’itération et d'incrément, on peut réécrire le probleme tridimensionnel
sous la forme (p > 0, D(u|Rg|) est le disque de rayon p|R%| centré en 'origine) :

Ua - U}%loc + WaahROé = 0’
(VL14) { Rg—proj (RS +pU8) =0,

Ry = Projp, e (RY +pUr) =0.
Il existe donc une fonction ® telle que 'on ait :

(VL15) &(U?%, R%) = 0.

Les racines de cette équation non linéaire sont calculées par un algorithme de Newton généra-
lisé aux fonctions non réguliéres (voir [ALART et CURNIER, 1988]).
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VI1.2.6 Prise en compte de ’adhérence

Selon le modele présenté au chapitre II, la prise en compte de 1’adhérence dans les problemes
de contact frottant peut se faire par le changement de variable suivant :

(VI.16) R =R — R,

ol R4 est en toute généralité une force de résistance supplémentaire dont 'intensité diminue
lorsque la décohésion progresse. Pour le modéle particulier du chapitre II, on a :

(VL17) R = 52 (CyUwn + CyUy) .
La réécriture de la premiere équation de (VI.14) est alors :

(VL18) U* = Ugy. — WhR®,
= Ugioe = Wh(R* = R,,),

—_—

= le%loc 