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4 TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Ce volume regroupe les catalogues des groupes techniques et des formes identifiés dans les
8 ensembles qui ont fait l’objet d’une notice, à savoir Clisson « Le Château » et Machecoul «
Le Château » pour le sud de la Loire-Atlantique, ainsi que Maillezais « Abbaye Saint-Pierre »,
Saint-Fulgent « La Petite Valinière » et « La Véralie », Talmont-Saint-Hilaire « Le Château »,
Tiffauges « Le Château » et Vendrennes « 6 rue de la Touche-Boudaud » pour la Vendée.
Par ailleurs, les groupes techniques et les formes de Sainte-Hermine « Le Champ de Lise », en
Vendée, qui ont également été utilisés dans la synthèse, ont été intégrés aux catalogues.
Enfin, les groupes techniques de Rezé « Saint-Lupien », en Loire-Atlantique, de La Chaize-le-
Vicomte « La Chapellière », de la Garnache « Motte féodale et Château » et de Tiffauges « Le
Château », en Vendée, ont été ajoutés au répertoire des groupes techniques, car ils sont men-
tionnés à plusieurs reprises dans la synthèse.

Un dernier catalogue complète le volume. Il est constitué des notices des sites ayant livré de la
céramique médiévale et/ou moderne (entre le VIe et le XVIIe siècle), ainsi que celles des sites
de production attestés par les sources écrites et par l’archéologie entre le XVe et le XVIIIe siècle
en Vendée et dans le sud de la Loire-Atlantique.

1 Catalogue des groupes techniques

Ce catalogue s’appuie sur la base de données des groupes techniques, constituée en collabora-
tion avec Aurore Noël, dans le cadre du PCR sur la céramique médiévale dans les Pays de la
Loire et en Bretagne 1 (Henigfeld, 2017a). Dans le cadre de la thèse, la base de données a été
revue et complétée et la mise en page a été légèrement modifiée, afin d’y intégrer des rubriques
supplémentaires. Il convient également de signaler que l’auteure de la majorité des clichés est
Aurore Noël. Les tessons photographiés font partie des tessonniers de référence, qui, comme
cela a été précisé dans le chapitre 3, où il est question de méthodologie, ont été dédoublés pour
que l’un soit stocké à Tours et l’autre à l’université de Nantes, à l’exception, d’une partie du
tessonnier de Clisson « Le Château » conservé dans les réserves du SRA des Pays de la Loire
(fouille préventive de 2004) (cf. Volume 1 – Chapitre 3). Par ailleurs, certains tessons n’ont pas
pu été photographiés, tels que certains exemplaires uniques, ainsi que le tessonnier de Ven-
drennes « 6 rue de la Touche-Boudaud ».

Le répertoire des groupes techniques comprend 224 notices, qui ont été classées par ordre
alphabétique, selon le nom de la codification ICERAMM. Autrement dit, on retrouve successi-
vement les groupes techniques de :

— La Chaize-le-Vicomte « La Chapellière », en Vendée (abréviation du site « Chv ») ;
— Clisson « Le Château », dans le sud de la Loire-Atlantique (abréviation du site « Cli ») ;
— La Garnache « Motte féodale et château », en Vendée (abréviation du site « Gar ») ;
— des ateliers de production attestés ou supposés (abréviation « GT » et « Her ») ;
— Machecoul « Le Château », dans le sud de la Loire-Atlantique (abréviation du site « Mac

»)
— Maillezais « Abbaye Saint-Pierre », en Vendée (abréviation du site « Mai ») ;

1. Un grand merci à Yves Henigfeld pour sa participation à la conception de cette base de données.
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— Rezé « Saint-Lupien », dans le sud de la Loire-Atlantique (abréviation du site « Nan ») ;
— des ateliers de production attestés ou supposés : Nan 19g et Ren 19h ;
— Saint-Fulgent « La Petite Valinière » et « La Véralie », en Vendée (abréviation du site «

Sfu ») ;
— Sainte-Hermine « Le Champ de Lise », en Vendée (abréviation du site « Sh ») ;
— Talmont-Saint-Hilaire « Le Château », en Vendée (abréviation du site « Tal ») ;
— Tiffauges « Le Château », en Vendée (abréviation du site « Tif ») ;
— Vendrennes « 6 rue de la Touche Boudaud », en Vendée (abréviation du site « Ven »).

Les notices sont composées de plusieurs champs permettant de renseigner :

— le code du groupe technique, selon la codification mise en place par le réseau ICERAMM
pour le Centre-Ouest de la France, commençant par l’abréviation du site en deux ou trois
lettres, suivies d’un chiffre et d’une lettre (cf. Volume 1 – Chapitre 3) ;

— le numéro du département, la commune et le site où a été identifié le groupe technique ;
— l’aspect de la pâte : fine, semi fine, semi grossière ou grossière ;
— les types d’inclusions, leur quantité et leur granulométrie ;
— la couleur de la tranche et des surfaces ;
— le traitement des surfaces, notamment les revêtements de type glaçure, peinture ou en-

gobe ;
— les observations diverses ;
— le nom de l’atelier s’il est connu ou supposé ;
— la photographie de la tranche ;
— la photographie de la surface.

Numéros des départements et liste des abréviations utilisés dans le catalogue des groupes techniques

44 : Loire-Atlantique
85 : Vendée
GT : Groupe Technique
ICERAMM : Information sur la CÉRAmique Médiévale et Moderne



Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de petite taille

calcaire de taille
moyenne

rares petits nodules
de fer rouge

beige-
rosé01L pâte fineChv

La Chaize-le-
Vicomte

La Chapellière

85
Atelier

Site

quelques inclusions
de quartz affleurant

quelques nodules de
fer rouge

rosée glaçure vert
moucheté,
parfois décor
d'engobe
rouge à brun
sous glaçure 

02c pâte fineChv

La Chaize-le-
Vicomte

La Chapellière

85

peu à bien
cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne, affleurant
légèrement à la
surface

quelques gros
nodules de calcaire

beige à
coeur gris06c pâte

moyenne-
ment
grossière

Chv

La Chaize-le-
Vicomte

La Chapellière

85

bien cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de toutes tailles,
affleurant à la surface

nombreuses
paillettes de mica

orangée08ad-M pâte
grossièreChv

La Chaize-le-
Vicomte

La Chapellière

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne, nombreux
et affleurant à la
surface

beige,
beige à
coeur
rosé

08b pâte fineChv

La Chaize-le-
Vicomte

La Chapellière

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne, affleurant à
la surface

rares nodules de fer
rouge

fines paillettes de
mica rares

beige à
coeur
rosé

08b-M pâte fineChv

La Chaize-le-
Vicomte

La Chapellière

85

friable

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne, affleurant à
la surface

beige08f pâte fineChv

La Chaize-le-
Vicomte

La Chapellière

85

peu cuite

Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de moyenne et
grande tailles, assez
nombreux et
affleurant à la surface

quelques nodules de
calcaire

nombreuses fines
paillettes de mica

beige,
beige-
rosé,
orangée
à coeur
orangé

17w pâte
moyenne-
ment
grossière

Chv

La Chaize-le-
Vicomte

La Chapellière

85

parfois friable

Atelier

Site

inclusions peu
visibles

blanche01a pâte fineCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

inclusions peu
visibles

quelques
inclusions de quartz
et/ou feldspath

blanche à
beige

glaçure verte02b pâte fineCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

inclusions peu
visibles

blanche glaçure verte
externe02f pâte fineCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath 
de taille  moyenne,
en faible quantité

rares paillettes de 
mica

orangée
à rouge,
parfois à
cœur gris

03e pâte fineCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

quartz
et/ou feldspath de
petite à grande taille
en quantité moyenne

petits nodules
d'oxydes de fer en
petite quantité

petites paillettes de
mica blanc en petite
quantité

beige-
orangé,
grise à
coeur
possible

coulées de
glaçure
verte
possible

06c-M pâte
grossièreCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
quantité moyenne

faible quantité de
paillettes de mica

beige à
rose

glaçure verte
le plus
souvent
interne, mais
peut être
appliquée
sur les 2
surfaces

près de 
Nantes,
Clisson ou
Ancenis
(44) ?

07c-M pâte semi
grossièreCli

Clisson

Le Château

44

variante du
GT 07t, 11u
et 17ay

Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
quantité moyenne

beige à
surface
interne
orange

glaçure verte07h pâte fineCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

quartz
et/ou feldspath de
petite à moyenne
taille en quantité
moyenne

orangée
à beige

engobe
blanc sous
glaçure verte

près de 
Nantes,
Clisson ou
Ancenis
(44) ?

07t pâte semi fineCli

Clisson

Le Château

44

pâte similaire
à GT 07c-M
mais avec un
engobe

Atelier

Site

quartz et/ou
feldspath de taille
moyenne à grosse
en quantité
moyenne à
importante

beige08ad pâte semi
grossièreCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

quartz
et/ou feldspath de 
petite à moyenne
taille en quantité
moyenne

nodules d'oxydes de
fer et petites
paillettes de mica
blanc en quantité
variable

orangée,
grise à
coeur
possible

08ad-M pâte semi fineCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

nombreuses
inclusions de quartz
et/ou feldspath de
taille petite à
moyenne

quelques oxydes de
fer rouge

paillettes de mica

orange à
rouge, à
cœur
gris-
marron

09b-M pâte fineCli

Clisson

Le Château

44

certains
tessons sont
très cuits

Atelier

Site

quelques inclusions
grises

beige à
rose, à
cœur gris

rare glaçure
interne verte10g pâte semi

grossièreCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

quartz
et/ou feldspath de
petite à moyenne
taille en quantité
moyenne

petites paillettes de
mica blanc en
quantité variable

orange glaçure verte
ou brune

variante
avec une
glaçure verte
interne
et une
glaçure
externe
partielle
verte sur
engobe
blanc

11c-M pâte semi
grossièreCli

Clisson

Le Château

44

peut être bien
cuite

Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou
feldspath de
moyenne à grosse
dimension en
grande quantité

beige glaçure verte11p pâte
grossièreCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille variée

grise à
surface
externe
orange

glaçure
ombré vert
sur engobe
blanc

11s pâte semi
grossièreCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille

beige à
rose

engobe
blanc, décor
peint (noir,
orange ou
glaçure
verte) et
glaçure
translucide

près de
Nantes,
Clisson ou
Ancenis
(44) ?

11u pâte fineCli

Clisson

Le Château

44

variante du
GT 07c-M,
07t et 17ay

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite à moyenne
taille

nodules d'oxydes  de
fer rouge de petite à
moyenne dimension
en quantité
moyenne

orange engobe
blanc
externe ou
sur les 2
surfaces,
glaçure
verte,
décor
possible
(traits bruns)
sur
surface
externe

11u (?) pâte semi
grossièreCli

Clisson

Le Château

44

variante de
Cli 11u ?

Atelier

Site

rares petits nodules
d'oxydes de fer
rouge

ou peu d'inclusions
visibles

rose-
orangé
à
surface
beige

ou beige

peinture
bleue et
turquoise sur
glaçure
stannifère
blanche

ou glaçure
stannifère
blanche
avec
peinture
bleue

Lyon (Rhône-
Alpes)

12k pâte fineCli

Clisson

Le Château

44

faïence

Atelier

Site

non visibles à l'œil nu blanche
ou rose

décor bleu et
lustre sur 
glaçure
stannifère
blanche

Manises et/ou 
Paterna,
région de
Valence
(Espagne)

12L pâte fineCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à 
moyenne

petites paillettes de
mica

beige à
orange, à
cœur gris

16b-M pâte fine à
semi fine ⃠᷇Cli

Clisson

Le Château

44

bien à très
cuite

Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

nombreuses
inclusions de quartz
et/ou feldspath de
grande taille

orange à
cœur gris16c pâte

grossièreCli

Clisson

Le Château

44
Atelier

Site

paillettes de mica

quelques inclusions
blanches

brune à
orange, à
cœur gris
foncé

16d pâte fineCli

Clisson

Le Château

44

très cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne en
quantité moyenne

nombreuses fines
paillettes de mica

blanc à
beige,
orange

près de
Nantes,
Clisson ou
Ancenis
(44) ?

17ay pâte semi fineCli

Clisson

Le Château

44

variante du
GT 07c-M, 
07t et 11u

Atelier

Site

fréquentes inclusions
de quartz
et/ou feldspath de
petite à grande taille

inclusions rouges de
petite taille en faible
quantité

grise à
coeur
orange

Erbray (44) ?

19e pâte semi
grossièreCli

Clisson

Le Château

44

production
très
cuite à grésée

Atelier

Site

rares inclusions de
quartz et/ou feldspath
de petite taille

nodules de fer rouge 
de petite à moyenne 
dimension

beige à
rose voire
orangée,
parfois à
cœur gris

01a pâte fineGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à 
moyenne

paillettes de mica 

beige à
orangée,
souvent à
cœur gris
ou beige

01c-M pâte fineGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
petite quantité

orange glaçure verte04b pâte fineGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne à
grosse en quantité
moyenne

orange à
cœur
parfois
gris

06c pâte semi
grossièreGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
petite quantité

nodules de fer rouge
de petite à moyenne
dimension

beige glaçure vert
moucheté07b pâte fineGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
petite à moyenne
quantité

beige à 
orange,
parfois à 
cœur gris

glaçure verte07h pâte fineGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à 
moyenne en quantité
moyenne à grande

petites paillettes de
mica en petite à
grande quantité

orange à
cœur
parfois
gris

glaçure verte
épaisse (vert
foncé ou
moucheté) le
plus souvent
interne

11b pâte semi 
grossièreGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en quantité
petite à moyenne

nodules de fer rouge

petites paillettes de
mica

orange,
rouge à
grise

glaçure vert
moucheté
sur engobe
blanc le plus
souvent
interne

11s pâte fineGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85
Atelier

Site

peu visibles à l'oeil nu
hormis quelques
nodules de fer rouge

beige glaçure
stannifère
blanche
épaisse
interne et
externe

possible
décor bleu
externe

12i pâte fineGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85

faïence

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en quantité 
moyenne

paillettes de mica de
taille petite à
moyenne en quantité
variable

beige,
rose ou
rouge, à 
cœur
parfois
gris

17ab pâte semi 
grossièreGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85
Atelier

Site

1. CATALOGUE DES GROUPES TECHNIQUES 11



Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne (voire rares
grosses inclusions)
en faible quantité

petites paillettes de
mica en quantité
moyenne

orange à
rouge, à
cœur
parfois
gris

17ba pâte semi
grossièreGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85

pâte
rugueuse

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille (voire
quelques rares gros
modules) en faible 
quantité

petits nodules de fer
rouge

petites paillettes de
mica

orange17c pâte fineGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath 
entre autres de taille
variée en importante
quantité

nombreuses
paillettes de mica
(parfois en faible
quantité)

inclusions visibles à
la surface

orange à
rouge
(voire
rose)

17k pâte
grossièreGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85

pâte bien
cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
et schiste de taille
petite à grosse en
quantité moyenne

petites paillettes de
mica en faible à
moyenne quantité

Inclusions visibles à
la surface

orange à
rouge17r pâte

grossièreGar

La Garnache

Motte féodale
et château

85
Atelier

Site

nombreuses
inclusions de quartz
et/ou feldspaths de
petite taille

fréquents petits
oxydes de fer rouge

rouge parfois décor
peint en
rouge

Ligron et
environs
(Sarthe)

03f pâte fineGT

Rezé

Saint Lupien

44

parois très
minces

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de très petite taille

rares paillettes de
mica

rouge

aire de
Dourdan
(Essonne)

05b pâte fineGT

Rezé

Saint Lupien

44

parois très
minces

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille

rares nodules de fer
rouge

orangée engobe
rouge

"pseudo-
rouge" du
Blésois et/ou
de l'Orléanais

05e pâte fineGT

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

nombreuses
inclusions de quartz
et/ou feldspath de
taille moyenne

rose
orangé à 
l'extérieur
, gris à
noir à 
l'intérieur

Laval et
environs
(Mayenne)

10a pâte semi
grossièreGT

Atelier

Site

paillettes phylliteuses
(talc) de taille
moyenne à grosse

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne à
grosse

nodules rouges

mica blanc

rouge à
brune

Plonéour-
Lanvern
(Finistère)

14a pâte
grossièreGT

Talmont-Saint-
Hilaire

Le Château

85

céramique
dite
"onctueuse"

Atelier

Site

inclusions peu
visibles à l'oeil nu

brune glaçure au
sel possible

Mortainais/
Domfrontais
(Orne)

19c pâte fineGT grès

Atelier

Site

nombreuses fines
inclusions blanches 
et grises

rose à
beige

engobe
beige clair
en surface
externe ?

Séville
(Espagne)

20a pâte semi fineGT

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

nombreuses
inclusions quartz
et/ou feldspath de
petite taille

nodules noirs et
rouges

orange
rosé,
beige ou
gris

glaçure
interne verte

péninsule
ibérique

20b pâte fineGT

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

peu d'inclusions
visibles

gris clair glaçure au
sel possible

La Borne/La
Puisaye
(Berry)

21c pâte fineGT grès

Atelier

Site

invisibles à l'oeil nu beige
clair à
gris clair

Beauvaisis
(Oise)

21d pâte fineGT grès

Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

petites paillettes de
mica blanc

beige,
gris
à coeur

Herbignac
(44) ?

17k ? pâte semi fineHer

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

peu visibles à l'œil nu

quelques petits
nodules de fer rouge

quelques paillettes de
mica

beige à
orangée

parfois
gouttes ou
coulées de
glaçure

01a pâte fineMac

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille, peu
nombreux

beige à
orangée

glaçure verte
(homogène
ou
mouchetée)
ou jaune
claire

02b pâte fineMac

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

petits nodules
rouges (voire
quelques gros
nodules) en faible
quantité

beige-
orangé

sud-ouest de
la France ?

03L pâte fineMac

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

moyenne quantité
de quartz et/ou
feldspath de petite à
moyenne dimension

quelques paillettes de
mica blanc

beige,
orange,
rose

06c-M pâte semi fineMac

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

quantité moyenne
de quartz et/ou
feldspath de petite à
moyenne
dimension

rares petits nodules
rouges

quelques petites
paillettes de
mica blanc

beige glaçure verte
le plus
souvent
interne, mais
peut être 
appliquée
sur les 2
surfaces

près de
Nantes,
Clisson ou
Ancenis
(44) ?

07c-M pâte semi fineMac

Machecoul

Le Château

44

variante du
GT 07t, 11u
et 17ay

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille, peu
nombreux

blanche gouttes ou
coulées de
glaçure sur
la face
externe

07f pâte fineMac

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou
feldspath de petite à
moyenne dimension
en quantité moyenne 

beige,
orange,
grise à
coeur
possible

glaçure verte07h pâte semi fineMac

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

grande quantité de
quartz et/ou
feldspath de petite à
moyenne dimension

orange,
beige

engobe
blanc
recouvert de 
glaçure
verte sur la
surface
interne

07t pâte semi
grossièreMac

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

quantité moyenne
de quartz et/ou
feldspath de petite à
moyenne dimension

quelques petits
nodules d'oxydes de
fer rouge

beige à
surface
externe
orange

glaçure vert
foncé sur la
surface
interne

11b pâte semi
grossièreMac

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne (voire
grosse) en faible à
moyenne quantité

petites paillettes de
mica blanc

rose,
orange,
rouge à
grise

glaçure
interne vert
foncé voire
brune

11c pâte fineMac

Machecoul

Le Château

44

peut être bien
cuite

Atelier

Site

quantité importante
de quartz et/ou
feldspath de petite à
grosse dimension

quelques petites
paillettes de mica
blanc

beige glaçure verte11p pâte
grossièreMac

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en faible à
moyenne quantité

nodules de fer rouge

petites paillettes de
mica

orangée,
rouge à
grise

engobe
blanc sous
glaçure vert
ombré
interne,
plus
rarement
glaçure
externe

11s pâte fineMac

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
faible quantité

petites paillettes de
mica blanc en 
quantité moyenne

beige à
rose

engobe
blanc, décor
peint (noir,
orange ou
glaçure
verte) et
glaçure
translucide

près de
Nantes,
Clisson ou
Ancenis
(44) ?

11u pâte fineMac

Machecoul

Le Château

44

variante du
GT 07c-M,
07t et 17ay

Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

pas d'inclusions
visibles

beige à
orangée

glaçure
stannifère
blanche

possible
décor peint
en bleu

12i pâte fineMac

Machecoul

Le Château

44

faïence

Atelier

Site

quantité moyenne à 
importante de quartz
et/ou feldspath de
tailles variées

petites paillettes de
mica blanc ou doré

orange,
rouge à
cœur gris

17ag pâte
grossièreMac

Machecoul

Le Château

44

bien cuite

Atelier

Site

diverses inclusions
en petite quantité 

petites paillettes de
mica blanc en
grande importante

orangé-
rouge,
beige à
coeur
possible

17c pâte semi fineMac

Machecoul

Le Château

44
Atelier

Site

peu visibles à l'oeil nu
hormis de rares petits
oxydes de fer rouge
et petites paillettes de
mica blanc

blanche à
beige01a pâte fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

petites inclusions de
quartz et/ou
feldspath

rares petites
paillettes de mica
blanc

blanche01c pâte fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quelques petites
inclusions de
quartz et/ou feldspath

beige01k pâte fine,
sonore et
dure

Mai

Maillezais

L'Abbaye

85

pâte sonore
et dure

Atelier

Site

peu visibles à l'œil nu
hormis de rares petits
oxydes de fer rouge

blanche à
rose

glaçure vert
moucheté02c pâte fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

peu visibles à l'œil nu

hormis de rares petits
oxydes de fer rouge

petites paillettes de
mica blanc

blanche à 
beige

glaçure verte
interne et/ou
externe

02f pâte fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

peu visibles à l'œil nu
hormis de rares petits
oxydes de fer rouge

blanc
cassé

glaçure
polychrome
?

02i pâte fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
en taille moyenne en
quantité faible à
moyenne

petites à moyennes
paillettes de mica
blanc ou doré

beige à
rose,
voire
orangée,
à coeur
gris

glaçure verte02k pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

micas

oxydes

quartz et/ou feldspath
de petite à moyenne
taille

orange glaçure
jaune
moutarde

02w pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
faible quantité

rares petits oxydes
de fer rouge

paillettes de mica
blanc en quantité
moyenne

rouge03c pâte fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

peu visibles à l'œil nu
hormis quelques
petits oxydes de fer
rouge et quelques
nodules de calcaire

orangée glaçure verte04a pâte fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

peu visibles à l'oeil nu
hormis quelques
rares petits oxydes
de fer rouge

rose engobe
blanc et
glaçure verte

04f pâte fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

grande quantité
d'inclusions de
quartz et/ou
feldspath de petite
taille

quelques paillettes de
mica blanc

beige-
orangé06c pâte semi

grossièreMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille

petits oxydes de fer
rouge peu nombreux

nombreuses
paillettes de mica
blanc

beige à
rose

glaçure vert
moucheté07b-M pâte fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
en taille petite à
moyenne en quantité
variable

rares petits oxydes
de fer rouge

nombreuses fines
paillettes de mica
blanc

beige à
rose,
voire
orangée,
parfois
grise à
coeur

glaçure verte07c-M pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quelques nodules
d'oxydes de fer
rouge

orange-
brun,
grise

glaçure verte07j pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
en taille moyenne en
quantité variable

rares petits oxydes
de fer rouges

fines paillettes de
mica blanc

beige à
rose,
voire
orangée,
parfois
grise à
coeur

engobe
blanc sous
glaçure verte
sur surface
interne

07t pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quartz et/ou
feldspath non
calibrés

parfois des
micas fins

beige à
rose08ab pâte semi-fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85

pâte
sonnante
à surcuite,
texture assez
dense

Atelier

Site

quartz et/ou
feldspath de tailles
variées

orange08as pâte semi
grossièreMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

nombreuses
inclusions dequartz
et/ou feldspath de
tailles variées

quelques micas
blancs

grise,
beige à
rosée

08b pâte
grossièreMai

Maillezais

L'Abbaye

85

pâte
rugueuse

Atelier

Site

quelques inclusions
non calibrées dont
de quartz et/ou
feldspath

rose,
orange,
rouge

08e pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

grande quantité de
quartz et/ou
feldspath de petite à
moyenne dimension

beige08m pâte semi
grossièreMai

Maillezais

L'Abbaye

85

pâte
rugueuse
à granuleuse,
sonnante

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne, en quantité
moyenne

quelques oxydes de
fer rouge

rares paillettes de
mica blanc

orange à
coeur
parfois
gris

09b pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne, en quantité
moyenne

quelques oxydes de
fer rouge

nombreuses
paillettes de mica
blanc

grise à
brune
voire
orange, à
coeur
parfois
gris

09b-M pâte semi
grossièreMai

Maillezais

L'Abbaye

85

pâte
rugueuse

Atelier

Site

petites inclusions de
quartz et/ou
feldspath en
quantité moyenne

rouge à
orange09f pâte fine

à semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85

pâte dense,
sonnante à
surcuite

Atelier

Site

diverses inclusions
de taille moyenne en
quantité moyenne

grise à 
brun-
rouge, à
coeur
parfois
gris

09g pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85

pâte bien
cuite

Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou
feldspath de taille
petite à moyenne en
quantité moyenne

grise glaçure verte11a pâte
grossièreMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en quantité
variable

rares petits oxydes
de fer rouge

rares paillettes de
mica blanc

beige à 
rose

glaçure verte
ou jaune11c pâte

grossièreMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne

paillettes de mica
blanc ou doré de
taille petite à
moyenne

beige à
rose, à
coeur
parfois
gris

glaçure verte11d-M pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

petites inclusions beige à
rose

glaçure
jaune ou
verte

11f pâte fine
à semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

peu visibles

quelques petits
oxydes de fer rouge

beige décor sur 
paroi
externe
d'engobe
rouge
recouvert ou
non d'une
glaçure
jaune

Saintonge
(Charente-
Maritime)

12d pâte fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quelques nodules
d'oxydes de fer
rouges

beige à
rose

décor vert et
brun12e pâte fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85

faïence ?

Atelier

Site

non visibles à l'oeil nu blanche à 
beige

décor en
surface
externe de
traits bruns
et glaçure
verte sous
une glaçure
incolore

glaçure
interne verte Saintonge

(Charente-
Maritime)

12h pâte fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

gros fragments de
chamotte

diverses inclusions 
en quantité moyenne 

blanche à
beige13i pâte

grossièreMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quartz et /ou
feldspath de tailles
variées en quantité
moyenne

orange quelques
tessons
peuvent être
revêtus
d'une
glaçure

16b pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85

 bien cuite

Atelier

Site

diverses inclusions
de taille moyenne en
quantité moyenne

brun-
rouge à
coeur gris

16c pâte fine
à semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85

pâte
rugueuse,
granuleuse,
dense et
surcuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
quantité variable

rares petites
paillettes de mica
blanc

grise à
brune,
voire
orangée,
à coeur
gris

16f pâte semi
grossièreMai

Maillezais

L'Abbaye

85

pâte
rugueuse,
granuleuse,
sonnante et
surcuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à 
moyenne, en quantité
moyenne

rares oxydes de fer
rouge

paillettes de mica
blanc

orange à
rouge, à
coeur
parfois
gris

rarement
glaçuré17c pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne, en
quantité importante

paillettes de mica
blanc nombreuses

blanche,
beige,
rose

17i pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille diverse, en
quantité importante

petits oxydes de fer
rouge

paillettes de mica
blanc peu
nombreuses

beige à
rose, à
coeur
parfois
gris

17k pâte
grossièreMai

Maillezais

L'Abbaye

85
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne, en quantité
moyenne

petits oxydes de fer
rouge

petites paillettes de
mica blanc

beige à
rose, voir
orange

17u pâte semi fineMai

Maillezais

L'Abbaye

85

aspect
"soyeux" des
surfaces

Atelier

Site

peu visibles à l'œil nu

petites paillettes de
mica en quantité
faible à moyenne

blanche,
beige à
rose

01a-M pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne

paillettes de mica

beige à
orangée,
souvent à
cœur gris

01c-M pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44

pâte
légèrement
rugueuse et
dure

Atelier

Site

peu visibles à l'œil nu

hormis quelques
petits oxydes de fer
rouge

quelques paillettes de
mica

blanche à
rosé

glaçure verte02b pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en faible
quantité

paillettes de mica
blanc en quantité
moyenne à forte

orange
ou
orange à
cœur gris

glaçure vert
moucheté ou
non

02c-M pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille

très nombreuses
paillettes de mica

orangée glaçure
jaune ou vert
moucheté

04b-M pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath 
de taille moyenne  à
grosse, en faible
quantité

gris foncé
à brun
foncé

06c pâte semi
grossièreNan

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne, nombreux
et affleurant à la
surface

rares oxydes de fer 
noir

fines paillettes de 
mica

orangée06r pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44

bien cuite

Atelier

Site

peu visibles à l'œil nu blanche glaçure vert
moucheté07b pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille, très
nombreux

paillettes de mica

beige glaçure verte
le plus 
souvent
interne, mais
peut être
appliquée
sur les 2
surfaces

près de 
Nantes,
Clisson ou
Ancenis
(44) ?

07c-M pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44

variante du
GT 07t, 11u
et 17ay

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
grande quantité

nodules de fer rouge

paillettes de mica en 
quantité moyenne

beige à
rose,
orangée

surface
externe
souvent
orangée

glaçure vert
foncé et
épaisse

07h pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne

nodules de fer noir

nombreuses fines
paillettes de mica

rose,
orangée
à coeur
gris

glaçure vert
moucheté07j-M pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en 
faible quantité

petites paillettes de 
mica blanc

blanche à
beige

glaçure verte07m pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath 
de  taille moyenne à
grosse en quantité 
moyenne à
importante

blanche
à
orangée

08ad-M pâte semi
grossièreNan

Rezé

Saint Lupien

44

surfaces
granuleuses

Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

nombreuses
inclusions de  quartz
et/ou feldspath de
taille petite à
moyenne

nodules de fer noir

paillettes de mica

quelques spicules

beige à
orangée09b-M pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44

production
bien cuite,
sonnante,
rugueuse

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne à
grosse en petite
quantité

petites paillettes de
mica blanc en
quantité moyenne

beige à
orange09r-M pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44

pâte bien
cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne,
nombreuses

nodules de fer noir

paillettes de mica

beige-
orangé,
souvent à
cœur gris

16b pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44

production
bien cuite,
sonnante,
sableuse

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne

fines paillettes de
mica

grise16f-M pâte semi
grossièreNan

Rezé

Saint Lupien

44

production
surcuite

Atelier

Site

nombreuses
inclusions de  quartz
et/ou feldspath de
taille petite à
moyenne, parfois
affleurant à la surface

quelques paillettes de
mica

grise,
beige à
orangée

16p pâte semi
grossièreNan

Rezé

Saint Lupien

44

production
très cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à 
moyenne en quantité
moyenne

petits nodules de fer
rouge en faible
quantité

petites paillettes de
mica blanc

blanc à
beige

la surface
externe
peut être
rosée

17i pâte fineNan

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne à
grosse

nombreuses grosses 
paillettes de mica

blanc à
rose-
orangé

17k pâte semi
grossièreNan

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne en
quantité  importante

petites paillettes de
mica blanc

ocre17t pâte
grossièreNan

Rezé

Saint Lupien

44
Atelier

Site

inclusions diverses
de taille petite à
moyenne en faible
quantité

paroi
externe
brune

paroi
interne
grise à
brune

cœur
gris, brun
clair ou
brun

région de
Nantes (44) ?

19g pâte fineNan

Vertou

Prospection

44

grès

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille

orange
ou grise à
surfaces
brun clair
à gris
foncé

Chartres-de-
Bretagne (Ille-
et-Vilaine)

19h pâte fineRen pâte grésée

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille

nodules de fer rouge
de taille moyenne

beige à
coeur
rosé

01c pâte fineSfu

Saint-Fulgent

La Petite
Valinière
La Véralie

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne, en quantité
moyenne et affleurant
à la surface

rares petits nodules
de fer rouge

fines paillettes de
mica assez présentes

beige01f-M pâte semi
grossièreSfu

Saint-Fulgent

La Petite
Valinière
La Véralie

85

peu à bien
cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne

nodules d'oxydes de
fer rouge en petite
quantité

blanche à
orange06c pâte semi fineSfu

Saint-Fulgent

La Petite 
Valinière
La Véralie

85

bien cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille, en
quantité moyenne

rares petits nodules
de fer rouge

rares paillettes de
mica fin

beige glaçure verte07b-M pâte fineSfu

Saint-Fulgent

La Petite
Valinière

85
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne à
grosse, en grande
quantité et affleurant
à la surface

fines paillettes de
mica nombreuses

beige-
rosé08ad-M pâte semi

grossièreSfu

Saint-Fulgent

La Petite 
Valinière
La Véralie

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne

nodules de fer rouge
de taille moyenne

fines paillettes de
mica nombreuses

beige à
rosé08b-M pâte fineSfu

Saint-Fulgent

La Petite
Valinière
La Véralie

85

parfois friable

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne, en
grande quantité et 
affleurant à la surface

beige à 
surface
orangée

08e pâte fineSfu

Saint-Fulgent

La Petite
Valinière
La Véralie

85

bien cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
peu visibles à l'oeil 
nu, affleurant à la
surface

quelques petits
nodules de fer noir

beige08f pâte fineSfu

Saint-Fulgent

La Petite
Valinière
La Véralie

85

sableuse

Atelier

Site

quantité moyenne de
quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne

orange,
grise à
coeur
possible

16b pâte fine à
semi fineSfu

Saint-Fulgent

La Véralie

85

bien cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite et moyenne
taille, en faible à
moyenne quantité

rares petits nodules
de fer rouge

fines à moyennes
paillettes de mica en
faible quantité

blanche,
beige
voire
rosée

17i pâte semi fineSfu

Saint-Fulgent

La Petite
Valinière
La Véralie

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de toutes tailles, en
grande quantité et 
affleurant à la surface

fines paillettes de
mica nombreuses

beige à
gris clair17k pâte

grossièreSfu

Saint-Fulgent

La Petite
Valinière
La Véralie

85
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de petite et grande
taille, en moyenne
quantité et affleurant
à la surface

rares petits nodules
de fer rouge

fines paillettes de
mica assez présentes

orangée17w pâte fineSfu

Saint-Fulgent

La Petite
Valinière
La Véralie

85

friable

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath 
de petite taille en
faible quantité,
affleurant

blanche01f pâte fineSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85

pâte sableuse

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath 
de petite taille en
quantité importante

petits oxydes de fer
rouge peu nombreux

blanche01k pâte fineSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85

pâte bien
cuite, sonore,
dure, à
aspect
sableux

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
quantité moyenne

beige à
rose

glaçure
jaune02k pâte fineSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85

pâte dense
rugueuse et
sonnante

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en 
quantité moyenne

beige,
orange,
rouge à
brune

06w pâte fineSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85

pâte
rugueuse
sonnante,
bien cuite à
surcuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
quantité moyenne

quelques nodules de
grande taille

grise06y pâte semi
grossièreSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85

pâte
rugueuse à
granuleuse
sonnante et
dure

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en quantité
moyenne

quelques oxydes de
fer rouge ou noir

beige à
orangée08e pâte fineSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85

pâte
rugueuse à
granuleuse
sonnante et
dure

Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en quantité 
moyenne, affleurant à
la surface

oxydes de fer rouge
de taille moyenne

quelques paillettes de
mica

rose,
orange à
rouge

09f pâte semi
grossièreSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne à
grosse en quantité
moyenne

fines paillettes de
mica nombreuses

beige à
grise09r pâte semi

grossièreSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85

pâte
rugueuse

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en faible 
quantité

oxydes de fer rouge
de taille moyenne
assez rares

fines paillettes de
mica

beige,
gris-brun
à noire

16c pâte fineSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85

pâte
granuleuse,
sonnante,
très cuite à
surcuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
faible quantité

oxydes de fer noir de
faible taille assez
rares

grise16f pâte fineSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85

pâte surcuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en quantité
moyenne

oxydes de fer noir

nombreuses fines
paillettes de mica

orange à
brun-
rouge

17c pâte fineSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85
Atelier

Site

sableuse et micacée claire17i pâte fineSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne en
quantité moyenne

grosses paillettes de
mica nombreuses

rouge à
orange17r pâte fineSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85

pâte
sonnante
granuleuse

Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de taille petite à 
moyenne en quantité
moyenne

oxydes de fer rouge
de faible taille

grosses plaquettes 
de mica nombreuses 

beige,
brun-
rouge à
noire

17t pâte fineSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85

pâte dense
rugueuse et
sonnante

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
quantité importante

petits oxydes de fer
rouge peu nombreux

paillettes de mica

blanche,
rose,
grise

17u pâte fineSh

Sainte-Hermine

Champ de Lise

85

pâte bien
cuite, sonore,
dure, à
aspect
sableux

Atelier

Site

peu visibles à l'œil nu

quelques petits
nodules de fer rouge

voire rares paillettes
de mica

blanche,
beige,
rose voire
orangée

01a pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en faible
quantité

petits nodules de fer
rouge

beige à
rose-
orangé

01c pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85

pâte à aspect
lissé

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille (voire
quelques inclusions
de plus gros calibre)
en faible quantité

nodules de fer rouge

blanche,
beige ou
rose-
orangé

01k pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85

pâte bien 
cuite

Atelier

Site

peu visibles à l'œil nu

petits nodules de fer
rouge isolés

blanche,
beige à
orangée

glaçure
couvrante ou
partielle
(parfois
gouttes ou
coulées) vert
ou jaune
brun
moucheté

parfois décor
d'engobe
brun externe
sous glaçure

02c pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

peu visibles à l'œil nu

rares petits nodules
de fer rouge

petites paillettes de
mica

blanche à
beige

glaçure verte
externe,
interne ou
les deux

02f pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

peu visibles

hormis quelques
rares inclusions de
quartz et/ou feldspath

rares paillettes de
mica

orange,
rouge03a pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en faible
quantité

paillettes de mica

orange parfois
gouttes ou
coulées de
glaçure

03e pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en quantité
moyenne à
importante, affleurant
à la surface

orange, à
cœur
parfois
grise

parfois
gouttes ou
coulées de
glaçure

06c pâte
grossièreTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille variable en
petite à moyenne
quantité

orange à
rose, à 
cœur
parfois
gris

06c-M pâte semi
grossièreTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath 
de taille petite à
moyenne en quantité
moyenne

orange06r pâte semi fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
entre autres de petite
taille en quantité
moyenne

blanche à
beige

glaçure vert
moucheté07b pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85

pâte bien
cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
entre autres de petite
taille en quantité
moyenne

petites paillettes de
mica en grande
quantité

blanche,
beige à
orangée

glaçure vert
moucheté07b-M pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
entre autres de petite
taille en quantité
moyenne

petites paillettes de
mica en grande
quantité

blanche à
beige07b-M

sg
pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85

pendant de
Tal 07b-M
sans glaçure

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
en taille moyenne en
quantité variable

rares petits oxydes
de fer rouge

fines paillettes de
mica blanc

beige à
rose,
voire
orangée

engobe
blanc sous
glaçure verte
sur surface
interne

07t pâte semi fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85

cf. clichés de
Mai 07t

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de toutes tailles en
faible quantité

oxydes de fer rouge

blanche,
beige,
rose-
orangé

08c pâte semi fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de toutes tailles en
quantité moyenne

oxydes de fer rouge

blanche,
beige,
rose-
orangé

08e pâte semi fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en grande
quantité

petits oxydes de fer
rouge

parfois des paillettes
de mica

beige à
rose-
orangé

08m pâte
grossièreTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85

pâte bien 
cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
faible quantité

petites paillettes de
mica blanc en
quantité moyenne

orange à
rouge, à
cœur gris

09b-M pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille variable en 
faible à moyenne
quantité

orange à 
rose voire
brune, à
coeur
parfois
gris

09r pâte semi
grossièreTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
en faible à moyenne
quantité

beige à
orange10e pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85

pâte bien
cuite,
sonnante

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille variable en
petite à moyenne
quantité

petites paillettes de
mica blanc ou doré 

rose,
orange,
rouge à
grise

glaçure verte
voire brune11b pâte semi fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en faible
quantité

petits nodules de fer
rouge

rares petites
paillettes de mica
blanc

blanche à
beige,
voire
rose-
orangé

glaçure verte
ou jaune 
interne ou
externe

11d pâte semi fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de tailles variées en 
quantité moyenne

beige glaçure
externe
jaune

11h pâte semi 
grossièreTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à
moyenne en faible à
moyenne quantité

nodules de fer rouge

petites paillettes de
mica blanc

orange,
rouge à
grise

glaçure vert
moucheté
sur engobe

11s pâte semi
grossièreTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

inclusions peu
visibles

quelques
petits nodules
d'oxydes de fer
rouge

beige décor sur
paroi
externe
d'engobe
rouge
recouvert ou
non d'une
glaçure
jaune

Saintonge
(Charente-
Maritime)

12d pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85

cf. cliché
dans la notice
Volume 1 -
Chapitre 4

Atelier

Site

peu visibles à l'œil nu

quelques petits
nodules de fer rouge

blanche décor
polychrome
externe
(glaçure
verte et traits
bruns) sous
glaçure
incolore

Saintonge
(Charente-
Maritime)

12h pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

32 TABLE DES MATIÈRES



Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
faible quantité

orange, à
cœur
parfois
gris

16b pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85

pâte bien
cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath 
de taille moyenne en
faible quantité

brun-
orangé16c pâte semi fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85

pâte très cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
en quantité moyenne

petits nodules de fer 
rouge

paillettes de mica de
taille petite à
moyenne

rouge à 
orange
voire
rose, à
cœur
parfois
gris

16e pâte semi
grossièreTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85

pâte bien
cuite à aspect
granuleux

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de faible dimension 
en faible quantité

paillettes de mica

orange parfois
gouttes ou
coulées de
glaçure

17c pâte fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de tailles diverses, en
quantité importante

petits oxydes de fer
rouge

paillettes de mica
blanc

beige à
orangée17k pâte

grossièreTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

petite quantité de
quartz et/ou feldspath
de dimension
moyenne

grande quantité de
petites paillettes de
mica blanc

beige,
rose,
orangée

17u pâte semi fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85
Atelier

Site

petite quantité de
quartz et/ou feldspath
de dimension
moyenne

grande quantité de
petites paillettes de
mica blanc

beige,
rose,
orangée

17u pâte semi fineTal

Talmont-Saint-
Hilaire

Château

85

cf. clichés Mai
17u

Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

peu visibles blanche à
rose01a pâte fine Tif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à 
moyenne en petite à
moyenne quantité

petits nodules de fer

blanche à
beige
voire
orangée

01k pâte fineTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

peu visibles beige glaçure vert 
moucheté02c pâte fineTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne, en
faible quantité

rares paillettes de
mica

orangée
à rouge 03e pâte fineTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
en quantité moyenne
à importante

quelques petites
paillettes de mica

orange à
cœur gris
possible

surfaces
beiges,
orangées
à grises

06c-M pâte
grossièreTif

Tiffauges

Château

85

pâte bien
cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite à moyenne
dimension en petite à
moyenne quantité

faible quantité de 
petites paillettes de
mica

beige-
orangé

glaçure verte

près de
Nantes,
Clisson ou
Ancenis
(44) ?

07c-M pâte fineTif

Tiffauges

Château

85

variante du
GT 07t, 11u
et 17ay

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath 
de petite à moyenne
dimension en
quantité moyenne à
importante

faible quantité de
petites paillettes de 
mica

beige glaçure verte
sur engobe
blanc sur la
paroi interne

07t pâte semi 
grossièreTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

34 TABLE DES MATIÈRES



Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de petite à moyenne
dimension en petite
quantité

petits nodules de fer
rouge

orangée08e pâte fineTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath 
de petite à moyenne
dimension en
quantité moyenne

faible quantité de
petites paillettes de 
mica

orangée,
à cœur
gris
possible

09b-M pâte
grossièreTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

rares inclusions de
quartz et/ou feldspath
de moyenne
dimension

petite quantité de 
petites paillettes de
mica doré

orange lissé09g pâte fineTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne à
grosse en petite à
moyenne quantité

petites paillettes de
mica doré

orange, à
cœur gris
possible

lissé09r-M pâte fineTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath 
de taille petite à
moyenne en faible
quantité

petits nodules de fer
rouge

beige à
orangée

glaçure verte11d pâte semi fineTif

Tiffauges

Château

85

cf. clichés de
Tal 11d

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à 
moyenne en quantité
moyenne

faible quantité de
petites paillettes de
mica

rose engobe
blanc, décor
peint (noir,
orange ou
glaçure
verte) et
glaçure
translucide

près de
Nantes,
Clisson ou
Ancenis
(44) ?

11u pâte semi
grossièreTif

Tiffauges

Château

85

variante du
GT 07c-M,
07t et 17ay

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne en
quantité moyenne

orangée
à grise16c pâte semi fineTif

Tiffauges

Château

85

bien cuite,
granuleuse

Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne en
moyenne quantité

faible quantité de
petites à grosses
paillettes de mica
doré

orange à
coeur gris16c-M pâte

grossièreTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

petits grains de
quartz et/ou feldspath

brune à
coeur gris
foncé

16d pâte fineTif

Tiffauges

Château

85

bien cuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite taille en
petite à moyenne
quantité

grise à
paroi
externe
orange
possible

16f pâte fineTif

Tiffauges

Château

85

pâte surcuite

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite dimension
en petite quantité

petites paillettes de
mica

orange lissé17c pâte fineTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne en
grande quantité

petites paillettes de
mica

beige17k pâte
grossièreTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite dimension
en faible quantité

petites paillettes de
mica blanc

beige à
orangée

lissé17u pâte fineTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de petite à moyenne
dimension en petite
quantité

quantité moyenne à
importante de petites
paillettes de mica
doré

orange,
surfaces
grises
possible

17z pâte fineTif

Tiffauges

Château

85
Atelier

Site
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Inclusions Couleur Traitement
surface

Obser-
vation

Tranche SurfaceCode
 ICERAMM

Aspect pâte

quartz et/ou feldspath
de petite taille

nodules de fer rouge 
de taille moyenne

beige à
rose-
orangé

01c pâte fineVen

Vendrennes

6 rue de la
Touche-
Boudaud

85

cf. clichés Sfu
01c ou Tal
01c

Atelier

Site

inclusions peu
visibles

quelques inclusions
de quartz et/ou
feldspath

petits oxydes de fer
rouge

beige à
orangée

glaçure verte02b pâte fineVen

Vendrennes

6 rue de la
Touche-
Boudaud

85

cf. cliché Mac
02b

Atelier

Site

petites inclusions de
quartz et/ou feldsapth
en petite quantité

orange glaçure verte04a pâte semi fineVen

Vendrennes

6 rue de la
Touche-
Boudaud

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille moyenne

nodules d'oxydes de
fer rouges en petite
quantité

beige à
orangée06c pâte semi fineVen

Vendrennes

6 rue de la
Touche-
Boudaud

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
entre autres de petite
taille en quantité
moyenne

blanche à
beige

glaçure vert
moucheté07b pâte fineVen

Vendrennes

6 rue de la
Touche-
Boudaud

85

cf. clichés
Gar 07b

Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille variable en
faible à moyenne
quantité

orange09r pâte semi fineVen

Vendrennes

6 rue de la
Touche-
Boudaud

85
Atelier

Site

quartz et/ou feldspath
de taille petite à 
moyenne

orange16b pâte fine à
semi fineVen

Vendrennes

6 rue de la
Touche-
Boudaud

85

bien cuite

Atelier

Site
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2 Catalogue des formes

Ce répertoire s’appuie sur la base de données des formes, élaborée en collaboration avec Aurore
Noël, dans le cadre du PCR sur la céramique médiévale dans les Pays de la Loire et en Bretagne
(Henigfeld, 2017a). Comme dans le cas des groupes techniques, la base de données a été re-
vue et complétée dans le cadre de la thèse. Les dessins des formes sont issus majoritairement
des sites présentés dans le volume 1 – chapitre 4, mais certains peuvent provenir d’autres sites
(Sainte-Hermine « Champ de Lise » et La Garnache « Motte féodale et château »). Il convient de
préciser que certaines formes ont été dessinées par Brigitte Véquaud et que, dans deux cas, les
dessins sont absents, mais un lien est donné pour y accéder sur le site ICERAMM. Par ailleurs,
la codification fait référence à celle du répertoire des formes du Centre-Ouest de la France du
réseau ICERAMM, à l’exception d’une forme empruntée au répertoire de Bretagne et une se-
conde au répertoire de Rhône-Alpes. Dans ces deux cas, le répertoire utilisé est mentionné.

Le catalogue est composé de 139 notices, classées par ordre alphabétique, selon la codification
ICERAMM. Les notices sont composées de deux champs distincts :

— le code de la forme en gras, commençant par le nom de la forme suivi d’un numéro
permettant de préciser le type, voire le sous-type (cf. Volume 1 – Chapitre 3), suivi par
la description de la forme ;

— le(s) dessin(s) le(s) plus représentatif(s), présentés à l’échelle 1/12.



  

ALBARELLE  

Albarello indéterminé 
Récipient incomplet de petite taille avec un pied annulaire.   

Albarello 1 
Récipient de petite taille, n’excédant pas 10 cm de hauteur, caractérisé 
par une lèvre à inflexion externe, un col cintré, une panse cintrée et 
par des arêtes à la liaison panse/col et panse/base. 

 

Albarello 1-1 (répertoire de Rhône-Alpes) 
Récipient incomplet avec une panse cylindrique et une base 
légèrement marquée à fond plat.  

 

Albarello 4 
Récipient muni d’une lèvre courte à inflexion externe, d’un col cintré, 
d’une panse cylindrique carénée à la jonction avec le col et d’une base 
annulaire.  

AMPHORE  

Amphore 1 
Récipient ovoïde pourvu d’un goulot épais vertical à lèvre triangulaire 
et d’une base hémisphérique. 
 

 

Amphore 2 
Récipient de forme allongée, doté d’un goulot épais vertical à lèvre 
triangulaire et d’une base conique.  

 

ASSIETTE  

Assiette 1 
Récipient qui se caractérise par un marli oblique et par un ressaut 
interne entre le marli et le bassin. 

 

Assiette 4 ? 
Récipient incomplet qui se caractérise par un large marli en rupture 
avec le bassin.  
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BOUTEILLE  

Bouteille indéterminée 
Récipient incomplet muni d’un goulot cintré se terminant par une lèvre 
à inflexion externe et d’un bec verseur obtenu par déformation de la 
lèvre. 

 

Bouteille ou tirelire 2 
Récipient de petite taille, dont la partie supérieure est manquante, 
avec une panse globulaire et une base plate. 

 

CORNE D’APPEL  

Corne d’appel  
Objet fragmentaire, retouché au couteau sur la surface externe, avec 
présence d’un œillet.  

COUPE  

Coupe indéterminée 
Récipient incomplet de forme hémisphérique, doté d’anses 
diamétralement opposées. 

 

Coupe 7-6 
Récipient muni d’une lèvre droite ou en bourrelet aplati et de deux 
tenons de préhension courts, droits et épais.  

 

Coupe 9-1 
Récipient incomplet pourvu d’une lèvre peu marquée.  

Coupe 14-6 ? 
Récipient incomplet avec une lèvre en bourrelet effilé.  

COUVERCLE  

Couvercle 1 
Couvercle plat, avec un tenon circulaire centré sur le dessus.   

Couvercle 2-1 
Couvercle de forme biconique avec un tenon circulaire sur le dessus.  
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Couvercle 2-3 
Couvercle muni d’une lèvre verticale ou rentrante et d’une collerette 
bien marquée, ainsi que d'un tenon circulaire sur le dessus.  

Couvercle 2 ou 3 
Couvercle incomplet, avec une lèvre verticale et une carène bien 
marquée. 

 

Couvercle 4-6 
Couvercle incomplet muni d’une lèvre plate et horizontale.  

Couvercle 5 
Couvercle plat, doté d'une anse sur le dessus.  

 

Couvercle 6-1 
Couvercle incomplet de forme conique à rebord peu marqué.   

Couvercle 6-2 
Couvercle incomplet de forme conique à rebord marqué.  

CRUCHE  

Cruche 1-1 
Récipient pourvu d’une lèvre triangulaire ou rectangulaire saillante, 
d’un col court, d’une panse globulaire, d’un bec tubulaire tangent à la 
lèvre et de deux anses latérales.   

Cruche 1-1 ou 1-5  
Récipient incomplet muni d’une lèvre saillante rectangulaire et d’un 
bec tubulaire tangent à la lèvre. Il n’a pas été possible de savoir si 
l’exemplaire était pourvu d’une anse ou de deux anses.  

 

Cruche 1-1 ou 1-6  
Récipient incomplet pourvu d’une lèvre triangulaire et d’un bec 
tubulaire tangent à la lèvre. Il n’a pas été possible de savoir si 
l’exemplaire était pourvu d’une anse ou de deux anses. 

 

Cruche 1-4 
Récipient muni d'un bec tubulaire tangent à la lèvre en bandeau. 
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Cruche 2-1 
Récipient avec un bec tubulaire sur l'épaule, une panse ovoïde élevée 
ou globulaire, deux anses latérales courtes et une anse en panier qui 
s'attache sur la lèvre à gorge interne ou droite.  

Cruche 2-4 
Récipient aux mêmes caractéristiques générales que la cruche 2-1, 
mais sans anse en panier, avec une lèvre à inflexion externe, un col 
court cintré et deux anses latérales plates. 

 

Cruche 2-8 
Récipient de grande dimension caractérisé par une embouchure 
étroite (goulot) à petite lèvre saillante et munie d'une anse large 
latérale opposée à un bec tubulaire localisé sur l’épaule, muni d'anses. 

 

Cruche 2-9 
Récipient de grande dimension, munie d’une lèvre saillante, d’un col 
court, d’anses en ruban diamétralement opposées et d’un bec 
tubulaire non tangent à la lèvre sur l’épaule. 

 

Cruche 3-1 
Récipient avec un col court, doté d'une lèvre à inflexion externe et d'un 
bec ponté opposé à une anse en ruban verticale. 

 

Cruche 3-2 ou 3-4 
Petit récipient incomplet, pourvu d’une lèvre rentrante, d'une 
collerette et d’une anse verticale opposée au bec ponté. 

 

Cruche 3-3 
Récipient muni d’une lèvre saillante rectangulaire avec une gouttière, 
d’un col court et d’une anse plate verticale opposée au bec ponté.  

 

Cruche 3-9 ou 3-10 
Récipient avec une lèvre triangulaire pendante ou non, voire carrée, un 
col court, muni d’un bec ponté et d’une ou deux anses.  
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Cruche 3-11 
Récipient globulaire de forme générale proche de la cruche 3-10 avec 
deux anses, mais avec une lèvre saillante en gouttière. 

 

Cruche 3-14 
Récipient proche de la cruche 3-10 mais avec une lèvre en bandeau 
long. 

 

Cruche 6 
Récipient incomplet muni d’une lèvre saillante, d’un col court et d’un 
bec verseur obtenu par déformation de la lèvre. 

 

Cruche 6-4 
Récipient globulaire muni d’un col court, d’une lèvre saillante, d’un bec 
verseur obtenu par déformation de la lèvre et d’anses diamétralement 
opposées. 

 

FUSAÏOLE  

Fusaïole 
Petit objet de forme sphéroïdale, avec une perforation centrale 

cylindrique. 
 

GOBELET  

Gobelet 2-1 
Récipient de petite taille de forme cylindrique, à parois verticales, 
petite lèvre saillante et base plate. 
 

 

Gobelet 3 
Récipient de 7 à 11 cm de hauteur, à parois fines, muni d’une lèvre 
droite dans la continuité de la panse et d’une base très marquée.  

 

GOURDE  

Gourde 6 
Récipient ovoïde et aplati, avec une base et un goulot latéral sur lequel 
est attaché deux anses opposées.   
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LAMPE  

Lampe 2-1 
Lampe pourvu d’un pied plein avec une base débordante plate, d’une 
coupelle intermédiaire et d’un réservoir. 

 

Lampe 3 
Lampe fragmentaire muni d’un pied creux et d’un réservoir de petite 
taille et peu profond. 

 

Lampe 4 
Lampe à appendice doté d’un réservoir.  

LÈCHEFRITE  

Lèchefrite 4-1 
Récipient bas et plat de forme plus ou moins rectangulaire, muni d’une 
lèvre droite à extrémité arrondie ou aplatie, de deux manches de 
préhension ajoutés sur l’un des deux grands côtés et d’un bec verseur 
tubulaire ou obtenu par déformation de la lèvre sur l’un des petits 
côtés ou dans un angle de la lèchefrite. 

 

MORTIER  

Mortier 9 
Récipient bas à base et parois épaisses, de forme cylindrique. Il 
possède une anse qui joint la lèvre à la base.   

PETIT RÉCIPIENT  

Petit pot  
Récipient de très petite taille de forme ovoïde muni d’une lèvre 
concave ou évasée et d’un col cintré. 
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Petit pot 2 
Récipient de très petite taille de forme globulaire à lèvre rentrante.  

Petite bouteille 1-2 
Petit récipient globulaire à goulot se terminant par une petite lèvre 
triangulaire. 

 

Petite cruche 1 
Petit récipient globulaire pourvu d’une lèvre en bandeau et d’une anse 
faisant face au court bec tubulaire placé sur l’épaule.  

 

PICHET  

Pichet 1-1 
Récipient dont le maximum de panse est bas, avec une lèvre à inflexion 
externe moulurée, un col cylindrique légèrement évasé et une anse 
verticale. 

 

Pichet 4-1 
Récipient avec une lèvre en bandeau, un col long, une panse dont le 
maximum de panse est placé haut, un bec obtenu par déformation de 
la lèvre opposée à une anse plate et verticale.  

Pichet 4-2 
Récipient muni d’une lèvre en bandeau, d’un col long cylindrique, voire 
légèrement évasé qui se confond avec la panse dont le maximum est 
en partie basse. L’anse est fixée sur la lèvre ou sur le bas du bandeau. 

 

Pichet 8-1 
Récipient avec un profil légèrement ovoïde élevé, un col droit, souvent 
annelé ou légèrement cintré, terminé par une lèvre fine ou avec une 
légère inflexion externe parfois munie d’un bec pincé. L’anse s’attache 
le plus souvent sur la partie haute du col. 

http://iceramm.univ-
tours.fr/bdformedetail.php?f=Pichet%208-

1&url=images/formes/1/Pichet8-1.png&l=256&h=297 
 

 

Pichet 14 
Récipient incomplet avec une lèvre moulurée, un col long cylindrique 
ou évasé et un bec ponté opposé à une anse latérale. 

 

Pichet 14-1 
Récipient élancé, avec une lèvre moulurée, un long col dans la 
continuité de la panse, dont le maximum est bas, et un bec ponté 
opposé à une anse verticale. 
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Pichet 15-2 
Récipient muni d’une lèvre à profil triangulaire, d’un col peu marqué et 
d’une panse légèrement ovoïde. Un bec ponté est opposé à une anse 
latérale fixée sur la lèvre. 

 

Pichet 18 
Récipient élancé et tronconique avec une lèvre évasée, un piédouche 
et un bec proéminent, ici en forme de poisson, opposé à une anse 
latérale.  

 

PIQUE-FLEURS  

Pique-fleurs  
Fragment de récipient à panse carénée perforée sur le dessus.  

PLAT  

Plat 1-5 
Récipient à parois cintrées ou tronconiques avec une lèvre verticale en 
bandeau voire légèrement rentrante. 

 

Plat 1-7 
Récipient de forme tronconique avec une lèvre évasée.  

Plat 1-9 
Récipient de forme généralement tronconique avec une lèvre 
rectangulaire saillante, qui peut être muni d’une gouttière sommitale, 
et un bec verseur obtenu après avoir repoussé la lèvre de l’intérieur 
vers l’extérieur. 

 

Plat 1-10 
Récipient tronconique à lèvre triangulaire pendante. Rarement, la lèvre 
est repoussée de l’intérieur vers l’extérieur pour former un bec 
verseur. 

 

Plat 1-11 
Récipient à parois tronconiques se terminant par une lèvre épaissie 
formant un triangle. Il peut posséder des tenons plats horizontaux sur 
la lèvre et la lèvre peut être repoussée de l’intérieur vers l’extérieur 
pour former un bec verseur. 
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Plat 1-13 
Récipient à lèvre plate rentrante et débordante.  

Plat 4-1 
Récipient de grande taille muni d’un marli en rupture avec le bassin.  

 

Plat 4-2 
Récipient de taille plus réduite que le plat 4-1, pourvu d’un marli en 
rupture avec le bassin.  

Plat 4-3 
Récipient à lèvre rectangulaire horizontale ou légèrement oblique et 
panse concave. La lèvre est souvent repoussée de l’intérieur vers 
l’extérieur pour former un bec verseur.  

 

Plat 5-3 
Récipient muni d'une lèvre en bandeau large ou droite et de deux 
anses verticales. La lèvre peut être déformée en bec verseur. 
 

 

Plat 5-5 
Récipient de forme tronconique, pourvu d’une lèvre en bourrelet plus 
ou moins aplati avec un pan externe concave, d’un bec verseur obtenu 
par déformation de la lèvre et d’anses en ruban diamétralement 
opposées, qui rejoignent la lèvre et le bas de la panse. 

 

Plat 5-6 
Récipient assez haut de forme tronconique muni d’une lèvre en 
bourrelet arrondi, effilé ou carré avec une gouttière interne, de deux 
tenons plats horizontaux fixés sur la lèvre et d’un bec verseur obtenu 
par déformation de la lèvre. 
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POÊLE  

Poêle 4 
Récipient bas avec une lèvre à inflexion externe et un manche 
tubulaire.  

Poêle 5-2 
Récipient bas avec une lèvre en bourrelet aplati ou en bandeau et un 
manche creux fixé sur la lèvre.   

POT  

Pot 1-1 
Récipient, de différents modules, généralement haut muni d’une lèvre 
en méplat horizontal à pan concave, d’un col vertical, d’une panse 
cylindrique, d’une base plate et d’une anse large à sillons multiples peu 
profonds. 

http://iceramm.univ-tours.fr/bdformedetail.php?f=Pot%201-
1&url=images/formes/1/Pot1-1.png&l=265&h=383 

 

 

Pot 2 
Récipient incomplet à lèvre évasée épaisse à gouttière interne.  

Pot 2-1 
Récipient globulaire avec une lèvre à inflexion externe plus ou moins 
rectangulaire et parfois à légère gorge sommitale et un col court. 

 

Pot 2-2 
Récipient avec une lèvre en bandeau court et col court. 

 

Pot 2-3 
Récipient muni d'une lèvre en bandeau développée.   

Pot 2-4 
Récipient avec une lèvre déjetée en crosse ou avec une très légère 
gorge interne.  

 

Pot 2-6 
Récipient avec une lèvre à inflexion externe et en crosse et col court. 
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Pot 2-7 
Récipient muni d'une lèvre à inflexion externe plus ou moins 
rectangulaire et en gouttière.  

 

Pot 2-9 ou cruche 
Récipient incomplet à lèvre rectangulaire à inflexion externe 
horizontale et à bec obtenu par déformation de la lèvre. 
 

 

Pot 2-10 
Récipient muni d’une lèvre évasée ou droite avec une gorge sommitale 
ou une extrémité à inflexion externe et d’un ressaut en bas de la lèvre, 
d’un col cintré et d’une panse ovoïde.   

Pot 2-12 
Récipient avec une lèvre dont la face interne est légèrement concave 
et dont la face externe est de section triangulaire, à parement infléchi.  

 

Pot 2-16 
Récipient à panse ovoïde ou globulaire, à col droit et lèvre en baguette 
peu débordante. 

 

Pot 2-17 
Récipient avec une lèvre épaisse à profil triangulaire, sans gorge 
interne. 

 

Pot 2-21 
Pot caractérisé par une lèvre en poulie et un col peu développé. 

 

Pot 2-27 
Récipient globulaire avec un rebord à inflexion externe de forme 
triangulaire et une gorge interne (proche du pot ansé 11-1).  

 

Pot 2-29 
Récipient à lèvre à parement externe en bandeau et à gouttière 
interne, entre le pot à lèvre en gouttière (pot 2-7) et celui à lèvre en 
bandeau (pot 2-2).  

 

Pot 2-32 
Récipient globulaire à col vertical, muni d’une lèvre à parement 
externe droit et à parement interne oblique. 

 

Pot 3-5 
Récipient de forme générale plutôt cylindrique avec une lèvre à 
inflexion externe en bourrelet et une anse. 
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Pot 3-7 
Récipient ovoïde à col court, cintré et épais. La lèvre se situe dans la 
continuité du col et est marquée par une légère gorge interne. 

 

Pot 3-8 
Récipient plutôt cylindrique à lèvre verticale, avec une légère gorge 
sommitale dans certains cas, dans la continuité d’un col cintré, séparé 
de la panse par un ressaut interne et pourvu d’une anse cannelée. 

 

Pot 3-10 
Récipient de petite taille à lèvre évasée, col cintré et panse ovoïde, 
pourvu d'une anse en ruban latérale. 

 

 
Pot 4-1 
Récipient muni d'une lèvre avec un petit bandeau et d'une anse. 

 

Pot 6-1 
Récipient de forme globulaire, avec une lèvre plate fine, rentrante et 
débordante, un col droit court et muni d'une anse latérale (qui peut 
être opposée à un tenon plat horizontal).  

 

Pot 6-3 
Récipient proche du pot 6-1, mais avec un col évasé et une lèvre de 
forme plus développée. 

 

Pot 7-2 
Récipient muni d'une lèvre à inflexion externe et biseautée avec un 
pan interne concave, d’un maximum de panse assez bas et d’une anse 
plate latérale. 

 

Pot 8 
Récipient à lèvre épaisse droite, dans la continuité d’une panse qui 
s’évase. 

 

Pot 8-1 
Récipient de grande taille à parois épaisses, avec une lèvre plate à 
inflexion externe ou de section triangulaire, rentrante et un col 
inexistant. 
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Pot 8-3 
Récipient de grande taille à parois épaisses, avec une lèvre épaisse 
droite verticale ou évasée. Il correspond à la forme fermée du vase 
réserve 2-2.   

Pot 11 
Récipient incomplet doté d’une lèvre concave, d’un col cintré, séparé 
de la panse par un ressaut interne, et d’une anse latérale. 

 

Pot 11-1 
Récipient à panse globulaire pourvu d’une lèvre à profil concave, d’un 
col cintré et d’une anse latérale. 

 

Pot 11-8 ? 
Récipient de grande taille, avec une panse globulaire, muni de deux 
anses opposées, plates qui se rattachent à une lèvre évasée munie 
d'une légère gorge interne. 

 

Pot 11-9 
Récipient ovoïde, muni d’une lèvre oblique très concave, dont 
l’extrémité peut être creusée d’une gorge, d’un col cintré, séparé de la 
panse par un ressaut interne, et d’une anse latérale.  

 

Pot 12 
Récipient muni d’une lèvre droite ou évasée avec une gorge sommitale 
possible et d’un ressaut en bas de la lèvre, d’un col cintré et d’une anse 
latérale plate. 

 

Pot 12 ou 13 
Récipient de petite taille doté d’une encolure évasée se finissant par 
une lèvre triangulaire, d’anses en ruban diamétralement opposées et 
d’un petit bec verseur obtenu par déformation de la lèvre.  

Pot 12-1 
Récipient de taille moyenne avec une panse plutôt ovoïde avec une 
encolure évasée, un col cintré et une anse verticale plate. 

 

Pot 12-6 
Récipient avec une lèvre évasée ou droite avec un pan interne concave 
et une anse verticale plate.   
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Pot 12-7 
Récipient pourvu d’une lèvre en crosse, d’au moins une anse plate 
latérale, d’une panse ovoïde et d’une base légèrement concave. 

 

Pot 12-8 
Récipient de grande taille pourvu d’une encolure évasée avec une lèvre 
à extrémité arrondie, d’au moins une anse plate latérale, d’une panse 
ovoïde et d’une base plate.  

 

Pot 12-9 
Récipient caractérisé par une lèvre droite ou légèrement concave à fine 
gouttière sommitale possible, pourvu d'une anse latérale en ruban 
opposée à un bec verseur obtenu par déformation de la lèvre.  

 

Pot 13-1 
Récipient de taille moyenne muni d'une lèvre évasée avec une 
extrémité plus épaisse, d'un col cintré et d’au moins une anse. 

 

Pot 13-3 
Récipient de taille moyenne muni d’une lèvre se terminant par un 
bourrelet et à pan interne concave, d’un col cintré, séparé de la panse 
par un ressaut interne, et de deux anses verticales opposées.  

Pot 13-8 
Récipient globulaire ou ovoïde, pourvu d’une encolure évasée à pan 
interne concave se terminant par une lèvre rectangulaire à inflexion 
externe, d’un col très cintré possédant un ressaut interne plus ou 
moins marqué et d’une ou deux anses latérales en ruban.   

Pot 19-5 
Récipient avec une lèvre peu marquée, un col cintré et une carène 
marquée en haut de panse.  

 

Pot 21-9 
Récipient caractérisé par une lèvre rentrante ou à légère inflexion 
externe, avec une extrémité arrondie, plate ou à légère gorge 
sommitale, confondue avec la panse, dont le maximum est bas, une 
base bombée légèrement aplatie et de deux anses plates ou de deux 
tenons plats horizontaux diamétralement opposés fixés sur la lèvre.   

Pot 31-2 (répertoire de Bretagne) 
Récipient à large ouverture doté d’une lèvre à inflexion externe 
rectangulaire. 
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RÉCHAUD  

Réchaud indéterminé 
Récipient incomplet à lèvre à inflexion externe et à vasque perforée.  

Réchaud 1 ou 2 
Récipient incomplet avec une lèvre crénelée, trois excroissances 
triangulaires placées sur la lèvre et des anses en ruban fixée à la 
vasque entre deux excroissances. Le pied est manquant. 

 

Réchaud 1-3 
Récipient muni d’une lèvre à inflexion externe rectangulaire, d’une 
vasque cylindrique, de trois excroissances triangulaires sur la lèvre et 
de trois pieds cylindriques creux. Trois anses rejoignent les pieds et le 
bas de la panse. 

 

Réchaud 2-2 
Récipient muni d'un pied de forme tronconique distinct du corps 
principal, de trois anses qui rejoignent la lèvre au bas de la vasque, 
intercalées entre trois excroissances en forme de tenons placées sur la 
lèvre.  

 

Réchaud 2-5 
Récipient dont la forme est similaire à celle du réchaud 1-3, mais il est 
muni d'un pied distinct du corps principal et non de trois pieds creux.   

Réchaud 2-6 
Récipient dont la vasque ressemble à celle du réchaud 2-2, avec 
également un pied distinct du corpus principal, mais avec des anses 
horizontales sur le pourtour de la lèvre et des anses fixées sur la panse 
ou sur le pied.  

RÉCIPIENT PERFORÉ  

Récipient perforé indéterminé 1 
Récipient fragmentaire, avec des perforations de 5 mm de diamètre 
(faisselle ?).  
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Récipient perforé indéterminé 2 
Récipient de grande taille avec une lèvre rentrante biseautée et deux 
anses horizontales diamétralement opposées fixées en bas de panse. 
Le bas de panse et la base accueillent des perforations de grande 

dimension (entre 1-5 et 2-3 cm de diamètre). 

 

TASSE  

Tasse 1 
Récipient à profil en « S » inversé avec une base marquée et une anse 
latérale. 

 

Tasse 2 
Récipient muni d’une lèvre concave, d’un col cintré, d’une panse 
concave, d'une base marquée et étroite et d’une anse latérale. 

 

Tasse 3 
Récipient polylobé, muni de deux anses, avec des caractéristiques 
générales semblables à la tasse 2.   

Tasse 7 
Récipient de forme tronconique, pourvu d’une anse latérale.  

TIRELIRE  

Tirelire 2 
Petit récipient cylindrique, avec un tenon sommital et une fente 
verticale en partie supérieure. 

 

VASE RÉSERVE  

Vase réserve indéterminé 
Récipient à parois épaisses, muni d’une panse tronconique et d’une 
lèvre en bourrelet aplati. 
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Vase réserve 11 
Grand récipient sans anse à parois épaisses avec une lèvre formée d'un 
bourrelet externe. 

 

Vase réserve 2-2 
Grand récipient sans anse à parois épaisses, doté d’une lèvre droite ou 
légèrement évasée et d’un col cintré. 

 

Vase réserve 3 
Grand récipient avec une lèvre en bourrelet arrondi, pourvu de deux 
anses diamétralement opposées et d’une panse tronconique 
légèrement cintrée. 

 

Vase réserve 6 
Grand récipient à parois épaisses avec une lèvre à inflexion externe 
concave, d’un col court cintré et d’une panse globulaire.  

VINAIGRIER  

Vinaigrier 2 
Récipient pourvu d’une lèvre rentrante avec une importante gouttière 
interne dans la continuité de la panse globulaire et d’une base 
bombée. Une bonde circulaire est aménagée dans le bas de la panse. 

 

 

 

                                                 

1
Pour voir une forme plus complète, se référer à : http://iceramm.univ-

tours.fr/bdformedetail.php?f=Vase%20r%C3%A9serve%201&url=images/formes/1/Vasereserve1.png&l=397&h=141 
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3 Catalogue des sites

Ce catalogue regroupe les fiches des sites ayant livré de la céramique entre le VIe et le XVIIe

siècle, ainsi que celles des sites de production attestés par les sources écrites et par l’archéolo-
gie entre le XVe et le XVIIIe siècle en Vendée et dans le sud de la Loire-Atlantique.

Élaboré, avec la collaboration de Mohammad Abuoudeh, à l’aide du logiciel ©Filemaker Pro
Advanced, il est composé de 112 notices, dont 89 pour la Vendée et 23 pour le sud de la Loire-
Atlantique. Ces notices ont été classées par ordre alphabétique, tout d’abord par département,
puis par commune, et enfin, par site. Selon la nature des interventions archéologiques, un
même site peut être constitué de plusieurs notices. Au total, 100 sites ont été répertoriés, ré-
partis sur 73 communes, dont 80 en Vendée, répartis sur 57 communes, et 20 sites dans le sud
de la Loire-Atlantique, répartis sur 16 communes.

Les notices sont composées de plusieurs champs permettant de renseigner :

— le département ;
— la commune ;
— le site ;
— le numéro d’entité archéologique (N° EA) ;
— le type d’opération (fouille programmée, évaluation, diagnostic archéologique, fouille

préventive, mémoire, étude de mobilier, etc.) ;
— l’année de l’intervention ;
— le responsable d’opération ;
— l’organisme de rattachement ;
— le céramologue ayant fait l’étude ou l’inventaire ;
— le lieu du dépôt où est stocké le mobilier ;
— les coordonnées géographiques en Lambert 93 du site (X, Y, X) ;
— la nature du site (religieux, castral, seigneurial, rural, urbain, funéraire, atelier de po-

tiers) ;
— l’intervalle chronologique du mobilier en chiffre arabe, parfois suivi d’une lettre : a, b, c

et d, pour préciser les quarts de siècle 2 ;
— les éléments permettant d’argumenter la datation du lot (sources écrites, analyses radio-

carbones, stratigraphie, monnaies, mobilier métallique, verre, comparaisons, autres) ;
— le Nombre (total) de Restes (NR) ;
— le Nombre Minimum d’Individus (NMI) ;
— le Nombre Typologique d’Individus (NTI) ;
— les observations diverses ;
— les références bibliographiques sous forme d’appels (nom et date), permettant de faire

la correspondance avec les références complètes présentées dans le volume 1. Texte.

2. a : début ou premier quart du siècle, b : deuxième quart du siècle, c : troisième quart du siècle et d : dernier
quart ou fin du siècle.



Département Loire-Atlantique

Commune Arthon-en-Retz
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 15a
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 325552,60 Lambert 93 Y 6680163,15 Lambert 93 Z 9,64

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Arthon-en-Retz

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1406

Département Loire-Atlantique

Commune Chéméré
Site Le Brigandin

N° EA 44 040 0007

Type d'opération fouille préventive
Année 2008

Datation 7
Nature site funéraire

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique E. Coffineau

Références bibliographiques
Coffineau, 2009.

Lambert 93 X 327151,19 Lambert 93 Y 6680673,86 Lambert 93 Z 12,34

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Chéméré

Responsable Opération V. Gallien

370 105
Total10

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations
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Département Loire-Atlantique

Commune Clisson
Site Château

N° EA 44 043 008

Type d'opération fouille de sauvetage
Année 2004

Datation 16a
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt SRA Pays de la Loire, Nantes, 
Loire-Atlantique

Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Grenouilleau, 2010, 2013a et 2017b.

cf. présentation du lot dans volume 1 - Chapitre 4

Lambert 93 X 375429,72 Lambert 93 Y 6673934,44 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Clisson

Responsable Opération J. Martineau

2329 580
429

Total16b

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

autres éléments de datation :
architecture

voir fiche Clisson "Château", fouille préventive de 2016

Département Loire-Atlantique

Commune Clisson
Site Château

N° EA 44 043 008

Type d'opération fouille préventive
Année 2016

Datation 16c
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Inrap, Carquefou, Loire-Atlantique
(dépôt temporaire)

Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques 
Grenouilleau, à paraître.
Grenouilleau, 2017b.
cf. présentation du lot dans volume 1 - Chapitre 4

Lambert 93 X 375429,72 Lambert 93 Y 6673934,44 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Clisson

Responsable Opération C. Chauveau

873 216
167

Total17a

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

voir fiche Clisson "Château", fouille de sauvetage de 2004
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Département Loire-Atlantique

Commune Clisson
Site Enceinte urbaine et fossés

N° EA

Type d'opération fouille préventive
Année

Datation 16
Nature site urbain

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique M. Gary

Références bibliographiques 
Rapport non remis, étude M. Gary

Lambert 93 X 375429,72 Lambert 93 Y 6673934,44 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Clisson

Responsable Opération

Total

Organisme de rattachement
Archéodunum

Observations

Département Loire-Atlantique

Commune Corcoué-sur-Logne
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18b
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 352255,54 Lambert 93 Y 6661571,61 Lambert 93 Z 41,15

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Corcoué-sur-Logne

Responsable Opération A. Champagne

Total18d

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1744, 1793
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Département Loire-Atlantique

Commune La Bernerie-en-Retz
Site ZAC du Pré-Boismain, Le Pré-Tarin

N° EA 44 012 4 AH

Type d'opération évaluation
Année 2001

Datation 12
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique P. Bellanger

Références bibliographiques
Bellanger, 2001.

Lambert 93 X 319612,99 Lambert 93 Y 6677201,33 Lambert 93 Z 33,13

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
La Bernerie-en-Retz

Responsable Opération P. Bellanger

410
Total13

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

Département Loire-Atlantique

Commune Le Loroux-Bottereau
Site ZAC du Plessis

N° EA

Type d'opération diagnostic
Année 2010

Datation 6
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique Y. Viau

Références bibliographiques
Viau, 2012.

Lambert 93 X 371667,16 Lambert 93 Y 6691023,94 Lambert 93 Z 40,41

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Le Loroux-Bottereau

Responsable Opération Y. Viau

Total13

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

"cinquantaine de tessons dont 2 fragments de bords"
pour la céramique des XIIe-XIIIe siècles

"52 fragments de céramique" pour la céramique des VIe-
VIIe siècles
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Département Loire-Atlantique

Commune Le Pallet
Site Pré Haoui

N° EA 44 117 0004 / 05

Type d'opération diagnostic
Année 2004

Datation 6
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique C. Le Boulaire

Références bibliographiques
Le Boulaire, 2005.

Lambert 93 X 372605,09 Lambert 93 Y 6680449,88 Lambert 93 Z 29,97

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Le Pallet

Responsable Opération Y. Letho Duclos

390 32
Total7

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

Département Loire-Atlantique

Commune Machecoul
Site Richebourg Sainte-Croix

N° EA 44 087

Type d'opération diagnostic
Année 2008

Datation 4
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique F.  Mercier et P. Forré

Références bibliographiques
Mercier et Forré, 2008.

Lambert 93 X 334130,73 Lambert 93 Y 6665840,15 Lambert 93 Z 4,5

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Machecoul

Responsable Opération F.  Mercier et P. Forré

Total18

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

quantification non réalisée

voir fiche de Machecoul "ZAC de Richebourg", fouille
préventive
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Département Loire-Atlantique

Commune Machecoul
Site ZAC de Richebourg

N° EA 44 087

Type d'opération fouille préventive
Année dans les années 2010

Datation 7
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique A. Noël

Références bibliographiques
Rapport non remis, étude. A. Noël.

Lambert 93 X 334130,73 Lambert 93 Y 6665840,15 Lambert 93 Z 4,5

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Machecoul

Responsable Opération C. Scaon

8 141 3 909
445

Total15

Organisme de rattachement
ArchéoLoire

Observations

- 3 644 individus recensés pour la période allant du Xe au XVe
siècle
- 174 individus répertoriés pour la période allant du VIIe au IXe
siècle

Voir fiche de Machecoul "ZAC de Richebourg", diagnostic

Département Loire-Atlantique

Commune Machecoul
Site Château

N° EA 44 087 005

Type d'opération fouille programmée
Année 2009-2011

Datation 15
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Château de Machecoul
Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Étude S. Grenouilleau en cours.
Grenouilleau, 2017c.

Lambert 93 X 334356,67 Lambert 93 Y 6665719,47 Lambert 93 Z 7,12

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Machecoul

Responsable Opération F. Briand

5 071
Total17

Organisme de rattachement
Machecoul Histoire

Observations

étude en cours donc quantification incomplète

cf. présentation d'une partie du corpus dans le volume 1 
- chapitre 4
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Département Loire-Atlantique

Commune Paulx
Site RD 117-95, Le Vigneau I

N° EA

Type d'opération diagnostic
Année 2014

Datation 14
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Centre archéologique Inrap
de Carquefou, Loire-Atlantique

Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Grenouilleau, 2015b.

Lambert 93 X 287450 Lambert 93 Y 229650 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Paulx

Responsable Opération R. Le Guevellou

104 39
22

Total16

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

voir fiche Paulx "RD 117-95, Le Vigneau I", fouille
préventive

Département Loire-Atlantique

Commune Paulx
Site RD 117-95, Le Vigneau I

N° EA

Type d'opération fouille préventive
Année 2016

Datation 14
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Centre archéologique Inrap
de Carquefou, Loire-Atlantique

Étude céramologique P. Bellanger

Références bibliographiques
Bellanger, 2017a.

Lambert 93 X 287450 Lambert 93 Y 229650 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Paulx

Responsable Opération P. Bellanger

2 633 302
182

Total16

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

7 formes archéologiquement complètes

les NR, NMI et NTI n'incluent pas les tessons du
diagnostic

voir fiche Paulx "RD 117-95, Le Vigneau I", diagnostic
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Département Loire-Atlantique

Commune Pornic
Site La Prée/La Tocnaye

N° EA 44 131 0070

Type d'opération fouille préventive
Année 2003

Datation 12d
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique C. Le Boulaire

Références bibliographiques
Le Boulaire, 2006.

Lambert 93 X 313076,42 Lambert 93 Y 6682750,29 Lambert 93 Z 27

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Pornic

Responsable Opération C. Devals

2991 263
Total16

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

Département Loire-Atlantique

Commune Pornic
Site ZAC du Clos du Bocage - Tranche 2

N° EA 44 131 0074/ 0075/ 0076

Type d'opération diagnostic
Année 2010

Datation 7
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique D. Doyen

Références bibliographiques
Doyen, 2010.

Lambert 93 X 311043,84 Lambert 93 Y 6681707,55 Lambert 93 Z 37,92

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Pornic

Responsable Opération D. Doyen

28 5
Total10

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations
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Département Loire-Atlantique

Commune Rezé
Site

N° EA

Type d'opération
Année dont 1854 (date du don)

Datation 6
Nature site

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Musée Dobrée, Nantes, Loire-Atlantique
Étude céramologique B. Drouet

Références bibliographiques
Drouet, 2015.

Lambert 93 X 354504,94 Lambert 93 Y 6686844,25 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Rezé

Responsable Opération  dont Sabot (collectionneur)

36 12
12

Total17

Organisme de rattachement

Observations

lampe, albarelle, pots

dont des pots funéraires

Département Loire-Atlantique

Commune Rezé
Site Saint-Lupien

N° EA

Type d'opération fouille programmée
Année 2005-2015

Datation 11
Nature site religieux

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Université de Nantes
Étude céramologique Y. Henigfeld  et S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Henigfeld, 2011.

Lambert 93 X 354504,94 Lambert 93 Y 6686844,25 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Rezé

Responsable Opération M. Monteil, O. de Peretti, J. Mouchard, D. Guitton

1308 235
89

Total18

Organisme de rattachement
Université de Nantes

Observations

étude en cours, quantification incomplète
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Département Loire-Atlantique

Commune Saint-Hilaire-de-Chaléons
Site Parc d'Activités Le Pont Béranger II

N° EA 44 164 004/005

Type d'opération diagnostic
Année 2010

Datation 7
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique S. Thébaud

Références bibliographiques
Thébaud, 2011.

Lambert 93 X 333901,23 Lambert 93 Y 6681082,27 Lambert 93 Z 11,53

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Saint-Hilaire-de-Chaléons

Responsable Opération D. Doyen

320
Total8

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

plusieurs formes archéologiquement complètes

Département Loire-Atlantique

Commune Saint-Léger-les-Vignes
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18d
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 341564,74 Lambert 93 Y 6681291,20 Lambert 93 Z 10,29

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Saint-Léger-les-Vignes

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, , ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1796
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Département Loire-Atlantique

Commune Saint-Lumine-de-Clisson
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18d
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 371111,99 Lambert 93 Y 6673820,71 Lambert 93 Z 31,88

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Saint-Lumine-de-Clisson

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1796

Département Loire-Atlantique

Commune Touvois
Site

N° EA

Type d'opération
Année

Datation
Nature site

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Collection Dobrée, Nantes, Loire-
Atlantique

Étude céramologique B. Drouet

Références bibliographiques
Drouet, 2015.

Lambert 93 X 343646,36 Lambert 93 Y 6655408,22 Lambert 93 Z 52,08

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Touvois

Responsable Opération De Girardot, Huette  (collectionneurs)

2 2
2

Total

Organisme de rattachement

Observations

couvercle, lampe
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Département Loire-Atlantique

Commune Vertou et alentours
Site

N° EA

Type d'opération prospections pédestres
Année 2011, 2013, 2014

Datation 10
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Université de Nantes, Loire-Atlantique
(dépôt temporaire)

Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Étude S. Grenouilleau en cours.
Grenouilleau, 2013b et 2015a.

Lambert 93 X 361317,43 Lambert 93 Y 6683813,18 Lambert 93 Z 34,86

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Loire-Atlantique
Vertou et alentours

Responsable Opération M. Monteil, A. Blanchard, G. Kerdivel

1771
Total20

Organisme de rattachement
Université de Nantes

Observations

Département Vendée

Commune Aizenay
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18d
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 348312,31 Lambert 93 Y 6636838,72 Lambert 93 Z 58,94

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Aizenay

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1789
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Département Vendée

Commune Aizenay
Site La Guédonnière

N° EA

Type d'opération diagnostic
Année 2015

Datation 10d
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Grenouilleau, 2016b.

Lambert 93 X 346488,99 Lambert 93 Y 6638244,92 Lambert 93 Z 38,43

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Aizenay

Responsable Opération A. Levillayer

73 29
7

Total12

Organisme de rattachement
CG 85

Observations

Département Vendée

Commune Angles
Site Les Champs Gâts

N° EA 85 004 008/002/006

Type d'opération diagnostic
Année 2005

Datation 10
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique D. Doyen

Références bibliographiques
Doyen, 2006.

Lambert 93 X 361938,47 Lambert 93 Y 6599276,53 Lambert 93 Z 8,21

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Angles

Responsable Opération D. Doyen

Total12

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

Quantification non réalisée dans l'étude
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Département Vendée

Commune Angles
Site Le Désert

N° EA 85 004 1

Type d'opération diagnostic
Année 2004

Datation 11
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique P. Vialet et C. Collard

Références bibliographiques
Vialet et Collard, 2004.

Lambert 93 X 361929,15 Lambert 93 Y 6599286,92 Lambert 93 Z 8,56

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Angles

Responsable Opération P. Vialet et C. Collard

33
Total12

Organisme de rattachement
Inrap

Observations

Département Vendée

Commune Auzay
Site Les Ouches

N° EA 85 009 017 AH

Type d'opération fouille préventive
Année 1997

Datation 9
Nature site rural/funéraire

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique V. Grégoire

Références bibliographiques
Grégoire, 1997.

Lambert 93 X 403240,57 Lambert 93 Y 6600834,49 Lambert 93 Z 35,48

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Auzay

Responsable Opération B. Poissonnier et S. Vatteoni

Total12

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

Quantification non réalisée
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Département Vendée

Commune Auzay
Site Les Ouches

N° EA 85 009 017

Type d'opération fouille programmée
Année 2016

Datation 7
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique  S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Grenouilleau, 2017a.

Lambert 93 X 403244,35 Lambert 93 Y 6600844,17 Lambert 93 Z 35,52

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Auzay

Responsable Opération S. Boulud-Gazo et G. Hairy

146 36
5

Total16

Organisme de rattachement
Université de Nantes

Observations

Département Vendée

Commune Auzay
Site La Marzelle

N° EA 85 009 004 AH

Type d'opération fouille préventive
Année 1993

Datation 9
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique O. Nillesse

Références bibliographiques
Nillesse, 1993.

Lambert 93 X 403248,88 Lambert 93 Y 6600835,72 Lambert 93 Z 35,16

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Auzay

Responsable Opération O. Nillesse

> 17
Total11

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

au moins 17 vases
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Département Vendée

Commune Auzay
Site Le Champ de Gré

N° EA 85 009 020 AH

Type d'opération fouille préventive
Année 1993

Datation 9
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique V. Grégoire

Références bibliographiques
Grégoire, 1993.

Lambert 93 X 403248,88 Lambert 93 Y 6600835,72 Lambert 93 Z 35,16

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Auzay

Responsable Opération F. Guérin

Total12

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

étude non communiquée

les planches de dessins montrent un lot important d'une
centaine d'individus dessinés

Département Vendée

Commune Beaulieu-sous-la-Roche
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18d
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 347787,39 Lambert 93 Y 6629918,22 Lambert 93 Z 48,15

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Beaulieu-sous-la-Roche

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1786, 1788, 1797
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Département Vendée

Commune Beaurepaire
Site La Guignaudière

N° EA 85 017 005 AH

Type d'opération évaluation
Année 2000

Datation
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique C. Devals

Références bibliographiques
Devals, 2000.

Lambert 93 X 388419,81 Lambert 93 Y 6650995,48 Lambert 93 Z 93,36

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Beaurepaire

Responsable Opération C. Devals

189
Total

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

mobilier postérieur à l'époque carolingienne

Département Vendée

Commune Beauvoir-sur-Mer
Site Le Pontreau 2

N° EA 85 018 0013

Type d'opération fouille préventive
Année 2005

Datation 6
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique R. Le Guévellou

Références bibliographiques
Le Guévellou, 2005.

Lambert 93 X 315941,88 Lambert 93 Y 6657587,72 Lambert 93 Z 2,9

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Beauvoir-sur-Mer

Responsable Opération Y. Viau

142
Total6

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations
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Département Vendée

Commune Bois-de-Céné
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2007, 2017

Datation 15c
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2007 et 2017.

Lambert 93 X 328299,99 Lambert 93 Y 6660118,36 Lambert 93 Z 7,33

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Bois-de-Céné

Responsable Opération A. Champagne

Total17b

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1450, 1603, 1626

Département Vendée

Commune Brem-sur-Mer
Site Église Saint-Nicolas

N° EA 85 243 0009

Type d'opération
Année 2006

Datation 13
Nature site

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du SRA Pays de la Loire, Nantes,
Loire-Atlantique

Étude céramologique

Références bibliographiques
Mobilier vu au SRA.

Lambert 93 X 330540,89 Lambert 93 Y 6623043,44 Lambert 93 Z 28,24

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Brem-sur-Mer

Responsable Opération

6 1
1

Total14

Organisme de rattachement

Observations

Tirelire

74 TABLE DES MATIÈRES



Département Vendée

Commune Brétignolles-sur-Mer
Site ZAC Le Peuble RD 40

N° EA 85 035 0031/32

Type d'opération diagnostic
Année 2005

Datation 7
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique M. Mortreau

Références bibliographiques
Mortreau, 2005.

Lambert 93 X 330355,87 Lambert 93 Y 6626389,52 Lambert 93 Z 29,18

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Brétignolles-sur-Mer

Responsable Opération F. Mercier et M. Mortreau

108
Total7

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

Département Vendée

Commune Chaillé-sous-les-Ormeaux
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 15c
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 365912,27 Lambert 93 Y 6618574,49 Lambert 93 Z 43,07

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Chaillé-sous-les-Ormeaux

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites 1468, 1740, 1788, 1795
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Département Vendée

Commune Challans
Site RD 948 - Site "Les Rivières"

N° EA 85 047

Type d'opération diagnostic
Année 2014

Datation 11
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Grenouilleau, 2014a.

Lambert 93 X 328331,16 Lambert 93 Y 6649794,70 Lambert 93 Z 10,34

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Challans

Responsable Opération A. Levillayer

19 16
1

Total13

Organisme de rattachement
CG85

Observations

voir fiche de Challans "RD 948 - Site de la Pièce du Palis", 
diagnostic

Département Vendée

Commune Challans
Site RD 948 - Site de la Pièce du Palis

N° EA 85 047

Type d'opération diagnostic
Année 2014

Datation 11
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Grenouilleau, 2014a.

Lambert 93 X 328331,16 Lambert 93 Y 6649794,70 Lambert 93 Z 10,34

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Challans

Responsable Opération A. Levillayer

96 36
9

Total13

Organisme de rattachement
CG85

Observations

voir fiche de Challans "RD 948 - Site de la Pièce du Palis", 
fouille préventive

voir fiche de Challans "RD 948 - Site "Les Rivières"",
diagnostic
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Département Vendée

Commune Challans
Site RD 948 - Site de la Pièce du Palis

N° EA 85 047 0029

Type d'opération fouille préventive
Année 2015

Datation 11
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Archéodunum, Nantes, Loire-Atlantique
(dépôt temporaire)

Étude céramologique M. Gary

Références bibliographiques
Gary, 2017b.

Lambert 93 X 328331,16 Lambert 93 Y 6649794,70 Lambert 93 Z 10,34

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Challans

Responsable Opération M. Beurtheret

1 007 82
Total13

Organisme de rattachement
Archéodunum

Observations

voir fiche de Challans "RD 948 - Site de la Pièce du Palis", 
diagnostic

Département Vendée

Commune Givrand
Site Nécropole

N° EA

Type d'opération
Année

Datation 12
Nature site funéraire

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Péridy, 1985 , p. 15.
Péridy , 1986, p. 17-18.

Lambert 93 X 326873,90 Lambert 93 Y 6630561,12 Lambert 93 Z 9,79

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Givrand

Responsable Opération P. Péridy

Total13

Organisme de rattachement

Observations

- 1 vase de type pégau à bec ponté à pâte blanche aux pieds
d'un défunt. L'anse, le bec verseur et la pâte sont attribués aux
XIIe-XIIIe siècles. Vase perforé
- 5 sépultures avec vases. Dans l'un, qui n'est pas perforé,
présence de charbons. Une tombe avec 2 récipients, non
perforés. L'un des 2 possède une lèvre en bandeau et une pâte 
noire épaisse.
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Département Vendée

Commune Grues
Site Église

N° EA

Type d'opération
Année

Datation 12d
Nature site funéraire

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Vallette, 1937,  p. 249.

Lambert 93 X 369496,17 Lambert 93 Y 6597724,09 Lambert 93 Z 4,22

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Grues

Responsable Opération

2
Total13

Organisme de rattachement

Observations

un cercueil renfermant 2 vases-encensoirs dont l'un
recouvert d'une glaçure jaunâtre

Département Vendée

Commune Jard-sur-Mer
Site Le Grand Essart

N° EA 85 114 0018

Type d'opération fouille préventive
Année 2006

Datation 5
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt archéologique départemental de
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique C. Le Boulaire et B. Poissonnier

Références bibliographiques
Le Boulaire, 2009.

Lambert 93 X 348686,27 Lambert 93 Y 6602164,69 Lambert 93 Z 12,07

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Jard-sur-Mer

Responsable Opération D. Séris

2 176 323
Total10

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

- la céramique du Ve et du début du VIe siècle est
composée de 634 NR et 98 individus
- la céramique des VIe et VIIe siècles est constituée de
617 NR et 108 NMI
- la céramique du  VIIe au Xe siècle est composée de 925
NR et  117 NMI
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Département Vendée

Commune La Chaize-le-Vicomte
Site La Chapellière

N° EA

Type d'opération fouille préventive
Année 2001-2002

Datation 12
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique X. Dubillot

Références bibliographiques
Dubillot, 2003.

Lambert 93 X 369034,32 Lambert 93 Y 6628966,33 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Chaize-le-Vicomte

Responsable Opération F. Guérin

2254 224
170

Total13

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

les NR, NMI et NTI incluent ceux de la prospection, de
l'évaluation et de la fouille, cette dernière ayant livré
2140 NR, 203 NMI et 151 NTI

voir fiche La Chaize-le-Vicomte "La Chapellière-La
Guyonnière", diagnostic

Département Vendée

Commune La Chaize-le-Vicomte
Site La Chapellière - La Guyonnière

N° EA 85 046 014 AH

Type d'opération évaluation
Année 2001

Datation 12
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique P. Maguer

Références bibliographiques
Maguer, 2002.

Lambert 93 X 369034,32 Lambert 93 Y 6628966,33 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Chaize-le-Vicomte

Responsable Opération P. Maguer et F. Guérin

83 13
11

Total13

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

les données quantitatives ont été précisées dans le
rapport de fouille (Dubillot, 2003)

voir fiche La Chaize-le-Vicomte "La Chapellière", fouille
préventive
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Département Vendée

Commune La Chaize-le-Vicomte
Site La Chapellière - La Guyonnière

N° EA 85 046 014 AH

Type d'opération évaluation
Année 2001

Datation 6
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique F. Guérin

Références bibliographiques
Guérin, 2002.

Lambert 93 X 369034,32 Lambert 93 Y 6628966,33 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Chaize-le-Vicomte

Responsable Opération P. Maguer et F. Guérin

59 16
Total9

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

voir fiche La Chaize-le-Vicomte "La Guyonnière", fouille
préventive

Département Vendée

Commune La Chaize-le-Vicomte
Site La Guyonnière

N° EA 85 046 014 AH

Type d'opération fouille préventive
Année 2001-2002

Datation 6
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique C. Le Boulaire

Références bibliographiques
Le Boulaire, 2007b.

Lambert 93 X 369034,32 Lambert 93 Y 6628966,33 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Chaize-le-Vicomte

Responsable Opération N. Pétorin

Total12

Organisme de rattachement 
AFAN

Observations

haut Moyen Âge : 14 individus
quantification non précisée pour la céramique du Moyen
Âge classique

voir fiche La Chaize-le-Vicomte "La Chapellière-La
Guyonnière", diagnostic
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Département Vendée

Commune La Garnache
Site Butte cavalière & Château

N° EA 85 096 002 et 0010

Type d'opération fouille programmée
Année 2011, 2012

Datation 10
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Grenouilleau, 2012d et 2013d.

Lambert 93 X 332421,41 Lambert 93 Y 6654713,96 Lambert 93 Z 31,8

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Garnache

Responsable Opération C. Chauveau

1207 218
72

Total17

Organisme de rattachement
Université de Poitiers -  CESCM UMR6223

Observations

autres éléments de datation :
architecture

Département Vendée

Commune La Gaubretière
Site La Rousselière 1

N° EA 85 097 007

Type d'opération évaluation
Année antérieure à 2002

Datation 6d
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique N. Pétorin

Références bibliographiques 
Pétorin, non daté.

Lambert 93 X 394576,87 Lambert 93 Y 6656067,53 Lambert 93 Z 157,55

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Gaubretière

Responsable Opération N. Pétorin

160 25
Total7

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

certains individus archéologiquement complets
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Département Vendée

Commune La Gaubretière
Site La Rousselière 2

N° EA 85 097 007

Type d'opération évaluation
Année antérieure à 2002

Datation 6
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique A. Valais

Références bibliographiques 
Valais, non daté.

Lambert 93 X 394576,87 Lambert 93 Y 6656067,53 Lambert 93 Z 157,55

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Gaubretière

Responsable Opération A. Valais

1 1
Total9

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

Département Vendée

Commune La Genétouze
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18c
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques 
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 355427,84 Lambert 93 Y 665082,84 Lambert 93 Z 69,8

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Genétouze

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1784
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Département Vendée

Commune La Meilleraie-Tillay
Site La Lunelière

N° EA

Type d'opération prospections
Année

Datation 16
Nature site souterrain

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique J. Sarrazin

Références bibliographiques 
Grenouilleau, Jaulin et Sarrazin, 2011.

Lambert 93 X 406342,81 Lambert 93 Y 6633997,16 Lambert 93 Z 118,55

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Meilleraie-Tillay

Responsable Opération

Total17

Organisme de rattachement

Observations

une vingtaine de tessons

quantification non réalisée, environ 13 individus

Département Vendée

Commune La Merlatière
Site La Motte

N° EA 85 142 004/005 AH

Type d'opération évaluation
Année antérieure à 2002

Datation 6
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique M.-E. Scheffer

Références bibliographiques
Scheffer, non daté.

Lambert 93 X 371820,52 Lambert 93 Y 6638576,73 Lambert 93 Z 79,93

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Merlatière

Responsable Opération M.-E. Scheffer

1
Total9

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations
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Département Vendée

Commune La Pommeraye-sur-Sèvre
Site La Burlandière

N° EA

Type d'opération prospections
Année

Datation 15
Nature site souterrain

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Grenouilleau, Jaulin et Sarrazin, 2011.

Lambert 93 X 412314,24 Lambert 93 Y 6644383,99 Lambert 93 Z 147,4

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Pommeraye-sur-Sèvre

Responsable Opération

Total16

Organisme de rattachement

Observations

quantification non réalisée, environ 1 individu

Département Vendée

Commune La Roche-sur-Yon
Site La Maison Neuve des Landes

N° EA 85 191 0031/40

Type d'opération fouille préventive
Année 2008

Datation 6
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique B. Poissonnier

Références bibliographiques
Poissonnier, 2010.

Lambert 93 X 360299,09 Lambert 93 Y 6630441,99 Lambert 93 Z 72,25

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Roche-sur-Yon

Responsable Opération B. Poissonnier

84 27
Total7

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

la quantification n'intègre pas les tessons du diagnostic
(11 NR)
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Département Vendée

Commune La Verrie
Site L'Audairie

N° EA 85 302 012 AH

Type d'opération évaluation
Année 2000

Datation 13
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique E. Roy

Références bibliographiques
Roy, 2000.

Lambert 93 X 396486,88 Lambert 93 Y 6656374,58 Lambert 93 Z 179,79

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Verrie

Responsable Opération E. Roy

108
Total14

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

Département Vendée

Commune La Verrie
Site La Polie

N° EA 85 302 001 AH

Type d'opération évaluation
Année 2000

Datation 10
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique N. Pétorin

Références bibliographiques
Pétorin, 2000.

Lambert 93 X 401424,61 Lambert 93 Y 6659011,81 Lambert 93 Z 122,12

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
La Verrie

Responsable Opération N. Pétorin

108 17
Total12

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

au vu des dessins, la plupart des tessons semblent
antérieurs au Xe siècle

3. CATALOGUE DES SITES 85



Département Vendée

Commune Landeronde
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 19a
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 350642,43 Lambert 93 Y 6627764,35 Lambert 93 Z 51,48

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Landeronde

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1800

Département Vendée

Commune Le Boupère
Site

N° EA

Type d'opération
Année 1882 (date du don)

Datation
Nature site

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Collection Dobrée, Nantes, Loire-
Atlantique

Étude céramologique B. Drouet

Références bibliographiques
Drouet, 2015.

Lambert 93 X 400605,59 Lambert 93 Y 6640141,24 Lambert 93 Z 129,07

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Le Boupère

Responsable Opération Parenteau (collectionneur)

2 2
2

Total

Organisme de rattachement

Observations

lampes
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Département Vendée

Commune Le Champ-Saint-Père
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2007, 2017

Datation 16d
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2007 et 2017.

Lambert 93 X 366146,14 Lambert 93 Y 6611596,70 Lambert 93 Z 59,77

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Le Champ-Saint-Père

Responsable Opération A. Champagne

Total18d

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1586, 1783, 1786

Département Vendée

Commune Le Champ-Saint-Père
Site Le Vigneau

N° EA

Type d'opération fouille de sauvetage
Année 1999

Datation 17
Nature site atelier de production

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique P. Gadé

Références bibliographiques
Gadé, 1999.

Lambert 93 X 366838,93 Lambert 93 Y 6609968,21 Lambert 93 Z 26,54

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Le Champ-Saint-Père

Responsable Opération P. Gadé

4 909
Total18

Organisme de rattachement

Observations

571 NR de lèvres, mais pas de NMI indiqué
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Département Vendée

Commune Le Poiré-sur-Vie
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18d
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 356129,48 Lambert 93 Y 6639542,33 Lambert 93 Z 57,75

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Le Poiré-sur-Vie

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1793

Département Vendée

Commune Le Tablier
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18b
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 367554,18 Lambert 93 Y 6617342,07 Lambert 93 Z 50,38

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Le Tablier

Responsable Opération A. Champagne

Total18d

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1740, 1751, 1760, 1787
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Département Vendée

Commune Les Épesses
Site Château du Bois de l'Étang

N° EA

Type d'opération mémoire
Année 1995-1996

Datation 11
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique C. Faisant

Références bibliographiques
Faisant, 1996.

Lambert 93 X 403162,08 Lambert 93 Y 6650039,88 Lambert 93 Z 188,23

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Les Épesses

Responsable Opération

1313
Total15

Organisme de rattachement
Université de Rouen

Observations

mobilier recueilli lors des fouilles de J. Vincent réalisées
entre 1980 et 1989  sur le château médiéval

le NMI a été calculé d'après le n+1 lèvre ou base par type
d'après les informations transmis dans le mémoire

Département Vendée

Commune Les Épesses
Site Château renaissance du Puy du Fou

N° EA 85 082 001 AH

Type d'opération fouille de sauvetage
Année 1979, 1981, 1989

Datation 16
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique G. Chabot et J. Vincent

Références bibliographiques
Chabot, 1979.
Chabot, 1983.
Poissonnier, 1989.

Lambert 93 X 403162,08 Lambert 93 Y 6650039,88 Lambert 93 Z 188,23

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Les Épesses

Responsable Opération G. Chabot, B. Poissonnier

> 13
Total18

Organisme de rattachement

Observations

"Beaucoup de morceaux de céramique, dont quelques 
fragments de pone [...], et de la poterie vernissée [...]"
"[...] nombreux fragments d'une poterie fine [...]" (Chabot, 
1979)
"Pone", "jarre", "cruche", "Pot", "Plat", "Pot" (Chabot, 1983)
"Jatte" et plusieurs autres récipients (Poissonnier, 1989)
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Département Vendée

Commune Les Épesses
Site Le Puy du Fou "Salle de spectacle"

N° EA 85 082 007

Type d'opération fouille préventive
Année

Datation 11
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique M. Gary

Références bibliographiques
Étude de M. Gary en cours

Lambert 93 X 403162,08 Lambert 93 Y 6650039,88 Lambert 93 Z 188,23

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Les Épesses

Responsable Opération

1 770 187
Total16

Organisme de rattachement
Archéodunum

Observations

voir fiche des Épesses "Le Puy du Fou "Salle de
spectacle", diagnostic

2 périodes : XIe-XIIIe siècles et XVIe siècle

étude en cours

Département Vendée

Commune Les Épesses
Site Le Puy du Fou "Salle de spectacle"

N° EA 85 082 007

Type d'opération diagnostic
Année 2014

Datation 14
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Inrap GO
Étude céramologique E. Peytremann

Références bibliographiques
Peytremann, 2014.

Lambert 93 X 400933,43 Lambert 93 Y 6650926,02 Lambert 93 Z 216,5

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Les Épesses

Responsable Opération A.  Valais

200
Total16

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

voir fiche des Épesses "Le Puy du Fou "Salle de
spectacle", diagnostic
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Département Vendée

Commune Les Essarts
Site La Coussaie

N° EA 85 084 023 AH

Type d'opération évaluation
Année 2001

Datation 11
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique E. Péan

Références bibliographiques
Péan, 2001.

Lambert 93 X 377160,47 Lambert 93 Y 6640844,54 Lambert 93 Z 76,19

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Les Essarts

Responsable Opération E. Péan

179 13
11

Total12b

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

Département Vendée

Commune Les Herbiers
Site Abbaye de la Grainetière

N° EA 85 109 2 AH

Type d'opération évaluation
Année 2000

Datation 16
Nature site religieux

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique J. Vincent

Références bibliographiques
Vincent, 2004a.

Lambert 93 X 394418,28 Lambert 93 Y 6648755,52 Lambert 93 Z 108,83

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Les Herbiers

Responsable Opération J. Vincent

Total18

Organisme de rattachement

Observations

quantification non réalisée

7 albarelles complètes
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Département Vendée

Commune Les Herbiers
Site Logis de l'Émentruère

N° EA 85 109 2

Type d'opération étude de mobilier
Année 1999

Datation 16
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Mobilier redonné au propriétaire
Étude céramologique J. Vincent

Références bibliographiques
Vincent, 1999.

Lambert 93 X 394061,55 Lambert 93 Y 6650510,10 Lambert 93 Z 141,96

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Les Herbiers

Responsable Opération

Total17

Organisme de rattachement

Observations

mobilier majoritairement découvert dans des latrines en 1994
par le propriétaire du logis, J. Menanteau, mais également 5 %
du lot provient de ramassages de surface effectués par l'AVEP
en 1996

quantification non réalisée, mais lot de plus de 375 tessons
dont au moins 27 récipients complets

Département Vendée

Commune Les Sables-d'Olonne
Site 5, rue du Docteur Canteteau

N° EA 85 194 0004

Type d'opération découverte fortuite
Année 2000

Datation 16
Nature site dépôt monétaire

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique

Références bibliographiques
Les Sables d'Olonne, Vendée. Déclaration de découverte
archéologique, EA : 85 194 0004. Nantes : SRA Pays de la
Loire, 2000, 1 p.

Lambert 93 X 332284,06 Lambert 93 Y 6610615,60 Lambert 93 Z 11,26

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Les Sables-d'Olonne

Responsable Opération

1
1

Total16

Organisme de rattachement

Observations

tirelire
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Département Vendée

Commune Maillé
Site Chapelle Saint-Pient

N° EA

Type d'opération sondage
Année

Datation 12
Nature site funéraire

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Joyeux, 1976, p. 28-29.

Lambert 93 X 408454,55 Lambert 93 Y 6589535,51 Lambert 93 Z 5,06

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Maillé

Responsable Opération H. Joyeux

2
1

Total12

Organisme de rattachement

Observations

- pégau du XIIe siècle à droite du crâne dans un
sarcophage
- dans un autre, fond de vase avec morceaux de
charbons, lèvre en poulie.
- attribués au XIIe siècle

Département Vendée

Commune Maillezais
Site Abbaye Saint-Pierre

N° EA 85 133 001 AH

Type d'opération fouille programmée
Année 2000-2002

Datation 10
Nature site religieux

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique B. Véquaud  et S.  Grenouilleau

Références bibliographiques
Grenouilleau 2011 et 2012c.
Véquaud, 2007a et 2013b.
Véquaud et Grenouilleau, 2017.

Lambert 93 X 412028,62 Lambert 93 Y 6592800,73 Lambert 93 Z 7

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Maillezais

Responsable Opération J. Martineau

8398 935
634

Total16

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

cf. présentation du corpus dans le volume 1 - chapitre 4
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Département Vendée

Commune Montaigu
Site Château

N° EA

Type d'opération
Année 1856 (date du don)

Datation 14
Nature site

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Collection Dobrée, Nantes, Loire-
Atlantique

Étude céramologique B. Drouet

Références bibliographiques
Drouet, 2015.

Lambert 93 X 372214,74 Lambert 93 Y 6661647,96 Lambert 93 Z 35,97

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Montaigu

Responsable Opération Dugast Matifeu (collectionneur)

1 1
1

Total15

Organisme de rattachement

Observations

tasse polylobée

Département Vendée

Commune Montournais
Site Le Puy-Mazoire

N° EA

Type d'opération prospections
Année

Datation 12
Nature site souterrain

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique J. Sarrazin

Références bibliographiques
Grenouilleau, Jaulin et Sarrazin, 2011.

Lambert 93 X 413272,66 Lambert 93 Y 6634602,98 Lambert 93 Z 183,39

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Montournais

Responsable Opération

Total17a

Organisme de rattachement

Observations

quantification non réalisée

environ 7 individus
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Département Vendée

Commune Mortagne-sur-Sèvre
Site Le Theil

N° EA 85 151 14 AH

Type d'opération diagnostic
Année 1999

Datation 13d
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique E. Roy

Références bibliographiques
Roy, 1999.

Lambert 93 X 402181,00 Lambert 93 Y 6659393,81 Lambert 93 Z 123,91

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Mortagne-sur-Sèvre

Responsable Opération E. Roy

443
Total14b

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

autres éléments de datation :
- analyses dendrochronologiques
- étude des cuirs

Département Vendée

Commune Mouchamps
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2007, 2017

Datation 15a
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques 
Champagne, 2007 et 2017.

Lambert 93 X 390095,18 Lambert 93 Y 6638900,85 Lambert 93 Z 93,08

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Mouchamps

Responsable Opération A. Champagne

Total15c

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002 

Observations

mention dans sources écrites en 1410, 1462
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Département Vendée

Commune Nalliers
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18d
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques 
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 390874,14 Lambert 93 Y 6604590,80 Lambert 93 Z 8,17

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Nalliers

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002 

Observations

mention dans sources écrites en 1781

Département Vendée

Commune Nesmy
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18a
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques 
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 363109,32 Lambert 93 Y 6619691,95 Lambert 93 Z 63,45

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Nesmy

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1711, faïencerie 
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Département Vendée

Commune Noirmoutier-en-l'Ile
Site Chapelle Saint-Hilaire

N° EA

Type d'opération mémoire
Année 1995-1996

Datation 5d
Nature site religieux

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la Vendée,
Les Lucs-sur-Boulogne / Musée de Noirmoutier

Étude céramologique V. Diez

Références bibliographiques 
Diez, 1996.

Lambert 93 X 301569,46 Lambert 93 Y 6668893,97 Lambert 93 Z 3,5

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Noirmoutier-en-l'Ile

Responsable Opération

286
Total12

Organisme de rattachement
Université de Rouen

Observations

mobilier recueilli lors des fouilles de la chapelle Saint-
Hilaire réalisées entre 1974 et 1980, par J.-Y. Prampart,
R. Lebeau et J. Vincent

voir fiche sur le château de Noirmoutier

Département Vendée

Commune Noirmoutier-en-l'Ile
Site Château

N° EA

Type d'opération mémoire
Année 1995-1996

Datation 12d
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la Vendée,
Les Lucs-sur-Boulogne / Musée de Noirmoutier

Étude céramologique V. Diez

Références bibliographiques
Diez, 1996.

Lambert 93 X 301569,46 Lambert 93 Y 6668893,97 Lambert 93 Z 3,5

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Noirmoutier-en-l'Ile

Responsable Opération

11
Total13a

Organisme de rattachement
Université de Rouen

Observations

mobilier recueilli lors  de la fouille du puits du château de 
Noirmoutier réalisée en 1977 par R. Lebeau

voir fiche sur la chapelle Saint-Hilaire à Noirmoutier
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Département Vendée

Commune Noirmoutier-en-l'Ile
Site Saint-André

N° EA 85 163 016 AH

Type d'opération fouille de sauvetage
Année 1995

Datation 12
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique P. Bellanger

Références bibliographiques
Bellanger, 1995.

Lambert 93 X 302277,94 Lambert 93 Y 6669703,09 Lambert 93 Z 4,27

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Noirmoutier-en-l'Ile

Responsable Opération P. Bellanger

Total13

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

quantification non précisée

Département Vendée

Commune Olonne-sur-Mer
Site 12 rue de la Paix

N° EA

Type d'opération
Année

Datation 10
Nature site funéraire

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique D. Doyen

Références bibliographiques
Doyen, 2013.

Lambert 93 X 334216,74 Lambert 93 Y 6615140,30 Lambert 93 Z 25,89

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Olonne-sur-Mer

Responsable Opération D. Doyen

3
Total14

Organisme de rattachement
Inrap

Observations

- une cruche à bec ponté + une autre cruche datées des
Xe-XIIe siècles
- pot à bord en bandeau, daté des XIIIe-XIVe siècles
- céramiques qui pourraient appartenir à une occupation
funéraire
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Département Vendée

Commune Olonne-sur-Mer
Site RD32 Section RD80-RD160

N° EA 85 166 0031

Type d'opération évaluation
Année 2013

Datation 6
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique C. Poupin

Références bibliographiques
Poupin, 2013.

Lambert 93 X 334436,62 Lambert 93 Y 6615122,15 Lambert 93 Z 28,53

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Olonne-sur-Mer

Responsable Opération C. Poupin

52 21
Total9

Organisme de rattachement
CG 85

Observations

Département Vendée

Commune Oulmes
Site Église Notre-Dame

N° EA 85 168 001 AH

Type d'opération sauvetage progammé
Année 1988

Datation 12
Nature site funéraire et religieux

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique J. Pascal

Références bibliographiques
Pascal, 1988.

Lambert 93 X 418704,42 Lambert 93 Y 6595305,66 Lambert 93 Z 17,38

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Oulmes

Responsable Opération J. Pascal

Total17

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

poteries domestiques réutilisées

au moins 17 individus
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Département Vendée

Commune Pouzauges
Site

N° EA 85 182 0005

Type d'opération
Année 1864 (date du don)

Datation
Nature site

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Collection Dobrée, Nantes, Loire-
Atlantique

Étude céramologique B. Drouet

Références bibliographiques
Drouet, 2015.

Lambert 93 X 407128,74 Lambert 93 Y 6638790,57 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Pouzauges

Responsable Opération Parenteau (collectionneur)

1 1
1

Total

Organisme de rattachement

Observations

lampe

Département Vendée

Commune Pouzauges
Site Château

N° EA 85 182 0005

Type d'opération fouille préventive
Année 2009

Datation 10
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique F. Mandon

Références bibliographiques
Mandon, 2011.

Lambert 93 X 407128,74 Lambert 93 Y 6638790,57 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Pouzauges

Responsable Opération F. Mandon

1013
Total16

Organisme de rattachement
Atemporelle

Observations
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Département Vendée

Commune Saint-Fulgent
Site La Petite Valinière

N° EA 85 215 012 AH

Type d'opération fouille préventive
Année 2000

Datation 13
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique X. Dubillot, réétude S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Dubillot, 2001.

cf. notice de Saint-Fulgent, volume 1 - chapitre 4

Lambert 93 X 384044,87 Lambert 93 Y 6646816,48 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Saint-Fulgent

Responsable Opération F. Guérin

1107 152
54

Total14

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

les NR, NMI et NTI  incluent les tessons de l'évaluation

voir également fiche Saint-Fulgent "La Petite Valinière",
diagnostic

le mobilier a été réétudié dans le cadre de la thèse

Département Vendée

Commune Saint-Fulgent
Site La Petite Valinière

N° EA 85 215 012 AH

Type d'opération évaluation
Année 2000

Datation 13
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique L. Jégo, réétude S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Jégo, 2000.

cf. notice de Saint-Fulgent, volume 1 - chapitre 4

Lambert 93 X 384044,87 Lambert 93 Y 6646816,48 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Saint-Fulgent

Responsable Opération L. Jégo

5
Total14

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

voir également fiche Saint-Fulgent "La Petite Valinière",
fouille préventive

le mobilier a été réétudié dans le cadre de la thèse
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Département Vendée

Commune Saint-Fulgent
Site La Véralie

N° EA 85 215 011 AH

Type d'opération évaluation
Année 2000

Datation 11
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique N. Bonnin, réétude S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Bonnin 2000b et 2000c

cf. notice de Saint-Fulgent, volume 1 - chapitre 4

Lambert 93 X 381888,21 Lambert 93 Y 6647372,74 Lambert 93 Z 76,55

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Saint-Fulgent

Responsable Opération N. Bonnin

Total12

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

voir également fiche Saint-Fulgent "La Véralie" Fouille
préventive

quantification non réalisée

le mobilier a été réétudié dans le cadre de la thèse

Département Vendée

Commune Saint-Fulgent
Site La Véralie

N° EA 85 215 011 AH

Type d'opération fouille préventive
Année 2000

Datation 11
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique I. Moréra, réétude S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Moréra-Vinçotte, 2000.

cf. notice de Saint-Fulgent, volume 1 - chapitre 4

Lambert 93 X 381888,21 Lambert 93 Y 6647372,74 Lambert 93 Z 76,55

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Saint-Fulgent

Responsable Opération N. Bonnin

821 131
41

Total12

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

les NR, NMI et NTI  incluent les tessons de l'évaluation

voir également fiche Saint-Fulgent "La Véralie" diagnostic

le mobilier a été réétudié dans le cadre de la thèse
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Département Vendée

Commune Saint-Georges-de-Montaigu
Site École publique

N° EA 85 217 0014/0015/0018

Type d'opération fouille préventive
Année 2007

Datation 10d
Nature site funéraire

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique V. Gallien

Références bibliographiques
Gallien, 2009.

Lambert 93 X 373331,60 Lambert 93 Y 6658616,40 Lambert 93 Z 50,08

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Saint-Georges-de-Montaigu

Responsable Opération V. Gallien

2 2
Total12

Organisme de rattachement
Inrap

Observations

cimetière monastique

Département Vendée

Commune Saint-Georges-de-Pointindoux
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18d
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 346695,25 Lambert 93 Y 6626285,66 Lambert 93 Z 55,73

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Saint-Georges-de-Pointindoux

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention  dans sources écrites en 1786, 1790
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Département Vendée

Commune Saint-Hilaire-de-Riez
Site

N° EA

Type d'opération
Année

Datation 18d
Nature site atelier de production

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 322475,53 Lambert 93 Y 6636284,68 Lambert 93 Z 13,41

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Saint-Hilaire-de-Riez

Responsable Opération

Total

Organisme de rattachement

Observations

mention dans sources écrites en 1795

Département Vendée

Commune Saint-Mesmin
Site L'Hermitage

N° EA

Type d'opération prospections
Année

Datation 17
Nature site souterrain

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique J. Sarrazin

Références bibliographiques
Grenouilleau, Jaulin et Sarrazin, 2011.

Lambert 93 X 415060,87 Lambert 93 Y 6639037,86 Lambert 93 Z 168

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Saint-Mesmin

Responsable Opération

Total18

Organisme de rattachement

Observations

quantification non réalisée, au moins un individu 
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Département Vendée

Commune Saint-Mesmin
Site La Grossière

N° EA

Type d'opération prospections
Année

Datation 11
Nature site souterrain

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique J. Sarrazin

Références bibliographiques
Grenouilleau, Jaulin et Sarrazin, 2011.

Lambert 93 X 414095,04 Lambert 93 Y 6642922,87 Lambert 93 Z 156,92

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Saint-Mesmin

Responsable Opération

Total12

Organisme de rattachement

Observations

quantification non réalisée, au moins 1 individu

Département Vendée

Commune Saint-Paul-en-Pareds
Site Château

N° EA

Type d'opération surveillance de travaux
Année 2004

Datation 17
Nature site castral

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique J. Vincent

Références bibliographiques
Vincent, 2004b.

Lambert 93 X 395492,56 Lambert 93 Y 6643667,50 Lambert 93 Z 102,18

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Saint-Paul-en-Pareds

Responsable Opération J. Vincent

Total17

Organisme de rattachement

Observations

autre élément de datation : architecture

quantification non réalisée
"47 alvéoles rondes (+ 7 qui sont murées), contenant des
éléments de céramiques"
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Département Vendée

Commune Saint-Paul-en-Pareds
Site La Burnière

N° EA

Type d'opération prospections
Année

Datation 16
Nature site souterrain

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique J. Sarrazin

Références bibliographiques
Grenouilleau, Jaulin et Sarrazin, 2011.

Lambert 93 X 397862,96 Lambert 93 Y 6645965,59 Lambert 93 Z 118,86

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Saint-Paul-en-Pareds

Responsable Opération

Total17a

Organisme de rattachement

Observations

quantification non réalisée, environ une dizaine de
fragments

Département Vendée

Commune Saint-Vincent-sur-Graon
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18d
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 363781,62 Lambert 93 Y 6611183,30 Lambert 93 Z 45,63

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Saint-Vincent-sur-Graon

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites 1788
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Département Vendée

Commune Sainte-Hermine
Site Champ de Lise

N° EA 85 223 0044

Type d'opération fouille préventive
Année 2009

Datation 5
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique B. Véquaud

Références bibliographiques
Véquaud, 2011b et 2017.

Lambert 93 X 389185,08 Lambert 93 Y 6614111,49 Lambert 93 Z 2715

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Sainte-Hermine

Responsable Opération F. Le Roux

7075 752
423

Total19

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

voir fiche Sainte-Hermine "Champ de Lise, Les Tervalais,
Les Rondais", diagnostic

la céramique datable entre le Ve et le IXe siècle s'élève à 
seulement 26 NR

Département Vendée

Commune Sainte-Hermine
Site Champ de Lise, Les Tervalais, Les Rondais

N° EA 85 223

Type d'opération diagnostic
Année 2007

Datation 10d
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique X. Dubillot

Références bibliographiques
Dubillot, 2008.

Lambert 93 X 389185,08 Lambert 93 Y 6614111,49 Lambert 93 Z 27,15

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Sainte-Hermine

Responsable Opération P. Vialet

678 44
Total12

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

voir fiche Sainte-Hermine "Champ de Lise" fouille
préventive
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Département Vendée

Commune Sainte-Hermine
Site L'Anglée

N° EA 85 223 0033

Type d'opération fouille préventive
Année 2010

Datation 7
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique E. Jaffrot

Références bibliographiques
Jaffrot, 2011.

Lambert 93 X 389185,08 Lambert 93 Y 6614111,49 Lambert 93 Z 2715

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Sainte-Hermine

Responsable Opération A. Sartou

410 95
38

Total7

Organisme de rattachement
Eveha

Observations

Département Vendée

Commune Sainte-Hermine
Site La Papaudière

N° EA 85 223 008

Type d'opération fouille préventive
Année 1992

Datation 9
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique V. Grégoire

Références bibliographiques
Grégoire, 1992.

Lambert 93 X 389170,55 Lambert 93 Y 6614117,16 Lambert 93 Z 27,85

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Sainte-Hermine

Responsable Opération M. André

281
Total11a

Organisme de rattachement
AFAN

Observations

mobilier déposé normalement à l'Historial, mais la
céramique médiévale est absente des caisses
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Département Vendée

Commune Sallertaine
Site 10 Rue de Verdun

N° EA 85 280

Type d'opération découverte fortuite
Année 2011

Datation 13
Nature site funéraire

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier SRA Pays de la Loire, Nantes, Loire-
Atlantique

Étude céramologique

Références bibliographiques
Mobilier vu au SRA

Lambert 93 X 322902,93 Lambert 93 Y 6651863,98 Lambert 93 Z 5,98

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Sallertaine

Responsable Opération H. Courty

Total14

Organisme de rattachement

Observations

Département Vendée

Commune Talmont-Saint-Hilaire
Site Château

N° EA 85 288 0043

Type d'opération fouille programmée
Année 2009-2011, 2013-2016

Datation 10
Nature site castral, seigneurial

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la Vendée,
Les Lucs-sur-Boulogne / Mairie de Talmont

Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Labaune-Jean, 2009a.
Grenouilleau, 2012a, 2012b, 2013c, 2014c, 2015c,
2016a, 2017d et 2017e.

Lambert 93 X 345654,60 Lambert 93 Y 6606759,84 Lambert 93 Z

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Talmont-Saint-Hilaire

Responsable Opération T. Béthus

19 791 2 042
1 487

Total15

Organisme de rattachement
Inrap GO, CD 85

Observations

cf. présentation du lot dans le volume 1 - Chapitre 4
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Département Vendée

Commune Talmont-Saint-Hilaire
Site ZAC Les Minées

N° EA 85 288

Type d'opération diagnostic
Année 2007

Datation 7
Nature site rural

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique B. Poissonnier et Ph. Forré

Références bibliographiques
Poissonnier et Forré, 2007.

Lambert 93 X 345806,79 Lambert 93 Y 6606597 Lambert 93 Z 3,88

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Talmont-Saint-Hilaire

Responsable Opération B. Poissonnier et Ph. Forré

375
Total11

Organisme de rattachement
Inrap GO

Observations

- mobilier du VIIe siècle : 151 NR

- mobilier de la fin du Xe et du XIe siècle : 224 NR

Département Vendée

Commune Tiffauges
Site Château

N° EA 85 293 001

Type d'opération fouille programmée
Année 1988-1990

Datation 15d
Nature site castral

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la Vendée,
Les Lucs-sur-Boulogne / EDP Tiffauges

Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Blanchard, 1990a et 1990b.
cf. présentation du corpus dans le volume 1 - Chapitre 4

Lambert 93 X 387818,80 Lambert 93 Y 6665205,07 Lambert 93 Z 89,86

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Tiffauges

Responsable Opération O. Blanchard

326 17
16

Total16d

Organisme de rattachement

Observations
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Département Vendée

Commune Tiffauges
Site Château

N° EA 85 293 0001

Type d'opération diagnostic
Année 2013

Datation 11
Nature site castral

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier Dépôt du Conseil Départemental de la
Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Grenouilleau, 2014b.

Lambert 93 X 387818,80 Lambert 93 Y 6665205,07 Lambert 93 Z 89,86

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Tiffauges

Responsable Opération J.-N. Griffisch

548 139
37

Total17b

Organisme de rattachement
CG 85

Observations

Département Vendée

Commune Venansault
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 18d
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 355256,40 Lambert 93 Y 6630435,40 Lambert 93 Z 55,8

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Venansault

Responsable Opération A. Champagne

Total

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002

Observations

mention dans sources écrites en 1783
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Département Vendée

Commune Vendrennes
Site

N° EA

Type d'opération étude des sources écrites
Année 2017

Datation 15a
Nature site atelier de potier

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier
Étude céramologique

Références bibliographiques
Champagne, 2017.

Lambert 93 X 385866,58 Lambert 93 Y 6644421,37 Lambert 93 Z 85,72

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Vendrennes

Responsable Opération A. Champagne

Total15c

Organisme de rattachement
Université de Pau, ITEM EA 3002 

Observations

mention dans sources écrites en 1410, 1462

Département Vendée

Commune Vendrennes
Site 6 rue de la Touche Boudaud

N° EA

Type d'opération découverte fortuite
Année 2015

Datation 16d
Nature site dépôt monétaire

NR NMI
NTI

Lieu dépôt mobilier SRA Pays de la Loire, Nantes, Loire-
Atlantique ou redonné au propriétaire

Étude céramologique S. Grenouilleau

Références bibliographiques
Grenouilleau, 2015d.

cf. présentation du lot dans le volume 1 - chapitre 4

Lambert 93 X 385879,56 Lambert 93 Y 6644419,05 Lambert 93 Z 85,86

Eléments de datation
Sources écrites
Analyses radiocarbones
Stratigraphie
Monnaie

Mobilier métallique
Verre
Comparaisons
Autres

Vendée
Vendrennes

Responsable Opération T. Bellat

110 11
4

Total17a

Organisme de rattachement
CAPRA

Observations
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Titre : La céramique médiévale et moderne en Vendée et dans le sud de la Loire-Atlantique (Xe- 

milieu du XVIIe siècle)  
 
Mots clés : Céramique, Pays de la Loire, Moyen Âge, début de l’Époque moderne, chrono- 
typologie, approvisionnement, utilisation. 
 
Résumé : Cette étude présente l’évolution de la 
céramique en Vendée et dans le sud de la 
Loire-Atlantique du Xe au milieu du XVIIe siècle, 
restituée à partir de l’analyse de 9 ensembles, 
correspondant à un total de 38 214 tessons, 
provenant de sites de consommation de nature 
castrale, seigneuriale, religieuse ou rurale. 
Parmi eux, 8 lots font l’objet d’une analyse typo-
chronologique particulière, fondée sur 
l’établissement préalable d’un répertoire 
technique et morphologique. Les données 
recueillies, combinées à celles de 30 sites de 
comparaison localisés dans l’espace étudié, 
participent à la mise en place d’une chrono-
typologie générale, offrant ainsi une meilleure 
perception du développement des formes des 
contenants et des productions en usage en 
Vendée et dans le sud de la Loire-Atlantique  

durant sept siècles et demi. Par ailleurs, ces 
données sont comparées aux corpus de sites 
localisés dans le nord de la Loire-Atlantique, la 
Bretagne, la Charente-Maritime et les Deux-
Sèvres, afin de préciser les différences et les 
ressemblances entre les récipients utilisés 
dans ces différents secteurs. Ces réflexions 
conduisent à la question de 
l’approvisionnement des sites et à 
l’identification de la provenance de certains 
contenants, ainsi qu’à la détermination de 
plusieurs aires de traditions culturelles et de 
fabrication. Les modifications et la 
diversification progressive des céramiques au 
cours du temps, liées à leur adaptation aux 
nouvelles habitudes alimentaires, permettent 
enfin d’évoquer l’évolution des pratiques 
culinaires et de la table. 

 

Title: The medieval and modern ceramics in Vendée and in the south of the Loire-Atlantique,  
France (10th-middle of the 17th century) 
 
Keywords: ceramics, France, Middle Ages, beginning of the Modern Era, chrono-typology,  
supply, use. 
 

Abstract: This study presents the evolution of 
the ceramics in Vendée and in the south of 
Loire-Atlantique from the 10th to the middle of 
the 17th century. It is based on the analysis of 9 
sets, corresponding to a total of 38 214 shards, 
from consumption sites that have castral, 
seigneurial, religious or rural nature. Among 
them, 8 lots are the subject of a particular typo-
chronological analysis, based on the preliminary 
establishment of technical and morphological 
director. The collected data, which are 
combined with those of 30 comparison sites 
located in the studied area, contribute to the 
implementation of a general chrono-typology. 
Thus, it offers a better perception of the 
development of the shapes of the containers 
and the productions in use in Vendée and in the  

south of Loire-Atlantique during seven and a 
half centuries. In addition, these data are 
compared to the corpus of sites located in the 
north of Loire-Atlantique, Brittany, Charente-
Maritime and Deux-Sèvres, in order to specify 
the differences and similarities between the 
containers used in these different areas. These 
considerations lead to the question of the 
supply of sites and the identification of the 
origin of certain containers, as well as the 
determination of several areas of cultural and 
manufacturing traditions. The changes and the 
gradual diversifications of ceramics over time, 
related to their adaptation to new eating habits, 
allowing, finally, to evoke the evolution of 
culinary and table practices. 
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